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En vandig polyvinylester-dispersion med et indhold af fast
stof pa 40-70 vagt-%, der indeholder 3-15 vagt-% (beregnet pa
den samlede mengde polyvinylester og tils@tningsmiddel) poly-
vinylalkohol og 5-60 vagt-% (beregnet pd den samlede mangde
polyvinylester og tilsetningsmiddel) af et voks-, fedt- eller
olieagtigt tilsatningsmiddel, har udmerkede klabeegenskaber.
Den fremstilles ved emulsionspolymerisation af en vinylester,
eventuelt sammen med comonomer (e), i narvaerelse af tilsat-
ningsmidlet eller ved efterfglgende fordeling af tilsatnings-
midlet i den ved emulsionspolymerisationen fremstillede dis-
persion. Dispersionen egner sig isar til fremstilling af klabe-
stoffer til celluloseholdige materialer.
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