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(57) Hauptanspruch: Armierungs-Schichtsystem (1) zur fla- 1
chenhaften Sicherung, eingebracht zwischen einem Unter- /
bau und einer Asphalt-Deckschicht,

— mit einer Armierungsschicht (2; 7), die eine Armierungs-
matrix mit einer Vielzahl von zwischenliegenden Freirau- 4-3 2
men (4; 9) aufweist, zur Aufnahme von im Unterbau %‘ ﬁ‘
und/oder der Deckschicht auftretenden Spannungen,

— mit mindestens einer direkt an die Armierungsschicht (2;
7) angrenzenden Sperrschicht (5),

dadurch gekennzeichnet, dass die Sperrschicht (5) derart
ausgestaltet ist, dass sie

—nach dem Auflegen auf den Unterbau einen durch das Ar-
mierungs-Schichtsystem (1) stattfindenden Stoffaustausch
voriibergehend unterbindet und

— sich aufgrund einer wahrend der Herstellung der Deck-
schicht erforderlichen Erwarmung von diesem unter Frei-
gabe zumindestens eines Teil der Freiraume (4; 9) zersetzt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung  betrift ein  Armie-
rungs-Schichtsystem zur flachenhaften Sicherung,
eingebracht zwischen einem Unterbau und einer As-
phalt-Deckschicht, mit einer Armierungsschicht, die
eine Armierungsmatrix mit einer Vielzahl von zwi-
schenliegenden Freirdumen aufweist, zur Aufnahme
von im Unterbau und/oder der Deckschicht auftreten-
den Spannungen, und mit mindestens einer direkt an
die Armierungsschicht angrenzenden Sperrschicht.

[0002] Ein Armierungs-Schichtsystem der eingangs
genannten Art ist bekannt aus der EP 0413295 A1.
Dort ist als Sperrschicht eine Komponente eines
zweikomponentigen  Verbundstoffs = angegeben.
Durch die Sperrschicht wird das Durchdringen von
Wasser sowie von organischen und anorganischen
Bestandteilen verhindert.

[0003] Andere Beispiele fir Armierungs-Schichtsys-
teme finden sich in der EP 1158098 B1, der DE
19812475 A1, der EP 0956392 B1 und der DE
19543991 A1.

[0004] Das Armierungs-Schichtsystem nach der EP
0413295 A1 hat den Nachteil, dass die Sperrschicht
eine Verzahnung des Materials des Stra3enunter-
baus einerseits mit dem Material der Strallendeck-
schicht andererseits auf Hoéhe des Armie-
rungs-Schichtsystems erschwert. Ein laterales Ver-
setzen der StralRendeckschicht relativ zum Strallen-
unterbau in der Ebene des Armierungs-Schichtsys-
tems ist daher nicht auszuschlieRen.

[0005] Eine verbesserte Verzahnung kann durch
eine Armierung erzielt werden, die einen Stoffaus-
tausch zwischen den Schichten, die dem Armie-
rungs-Schichtsystem benachbart sind, durch die
Ebene der Armierung, z. B. durch Zwischenraume
bzw. Durchbrechungen, ermdglicht. Entsprechende
Armierungs-Schichtsysteme haben aber den Nach-
teil, dass es nicht mdglich ist, die Armierung bei der
Herstellung der Deckschicht mit Fahrzeugen zu tiber-
fahren, ohne dass hierbei unerwiinscht Material
durch das Armierungs-Schichtsystem von unten
nach oben hindurchgedriickt wird.

[0006] Derart unerwiinscht durchgedriicktes Materi-
al kann z. B. am Fahrzeug anhaften und im ungins-
tigsten Fall dazu fihren, dass das Armie-
rungs-Schichtsystem unerwilinscht vom Fahrzeug
mitgenommen wird.

[0007] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Armierungs-Schichtsystem der eingangs
genannten Art so weiterzubilden, dass es eine gute
Verzahnung der benachbarten Schichten in der Ebe-
ne des Armierungs-Schichtsystems ermdglicht, wo-
bei gleichzeitig die Vorteile der Sperrschicht wahrend
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der Herstellung der Deckschicht erhalten bleiben sol-
len.

[0008] Diese Aufgabe ist erfindungsgemafll gelost
durch ein Armierungs-Schichtsystem, bei dem die
Sperrschicht derart ausgestaltet ist, dass sie nach
dem Auflegen auf den Unterbau einen durch das Ar-
mierungs-Schichtsystem stattfindenden Stoffaus-
tausch voribergehend unterbindet und sich aufgrund
einer wahrend der Herstellung der Deckschicht erfor-
derlichen Erwarmung von diesem unter Freigabe zu-
mindestens eines Teil der Freirdume zersetzt.

[0009] Erfindungsgemal wurde erkannt, dass sich
eine Sperrwirkung beim Herstellen der Deckschicht
einerseits und die Gewabhrleistung eines Stoffaustau-
sches nach Verlegung des Armierungs-Schichtsys-
tems andererseits nicht zwingend ausschlieRen. Die-
se beiden, eigentlich widerstreitenden Funktionen
werden durch die erfindungsgemafle Sperrschicht
miteinander in Einklang gebracht. Diese sperrt den
Stoffaustausch genau so lange, wie dies erforderlich
ist, ndmlich wahrend des Aufbringens der Deck-
schicht. Die Erwarmung bei der Herstellung der
Deckschicht sorgt dann dafiir, dass sich die Sperr-
schicht so zersetzt, dass anschlieRend ein Stoffaus-
tausch zur Erzielung der erwiinschten Verzahnungs-
wirkung méglich ist. Ein Armierungs-Schichtsystem
mit einer aufschmelzenden Folienschicht ist zwar
auch in der DE 19543991 A1 angesprochen. Dort fin-
det sich jedoch kein Hinweis darauf, dass durch die-
ses Aufschmelzen ein Stoffaustausch durch die Ebe-
ne des Armierungs-Schichtsystems ermaoglicht sein
soll. Dies ist beim Armierungs-Schichtsystem nach
der DE 19543991 A1 auch nicht mdglich, da dort eine
keine Freirdume aufweisende Vliesschicht auch bei
aufgeschmolzener Folienschicht erhalten bleibt. Das
Armierungs-Schichtsystem kann universell immer
dort angewendet werden, wo eine flachenhafte Si-
cherung zwischen einem Unterbau und einer Deck-
schicht erforderlich ist. Derartige Anwendungen sind
der Fahrbahnbau, der Deponiebau, der Deichbau
oder die Herstellung von Flachdachern.

[0010] Die Armierungsmatrix kann alternativ als Git-
ternetz oder als Wirrgelege ausgefiihrt sein.

[0011] Die Armierungsschicht kann aus Glasfasern,
aus Basalt- oder aus polymeren Fasern gefertigt
sein. Es liegt jedoch auch im Rahmen der Erfindung,
dass die Armierungsschicht aus Mischungen dieser
unterschiedlichen Faserarten gefertigt ist.

[0012] Eine bitumenaffine Beschichtung der Armie-
rungsschicht und/oder der Sperrschicht verbessert
bei einer bevorzugten Ausgestaltung die Haftung des
Armierungs-Schichtsystems an den benachbarten
Schichten.

[0013] Die Sperrschicht kann als Folienschicht aus-
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geflhrt sein. Ein Beispiel fur ein Folienmaterial ist PE,
insbesondere LDPE. Die Folienschicht kann zur Ver-
gréRerung ihrer Steifigkeit uni- oder biaxial gereckt
sein.

[0014] Die Sperrschicht kann alternativ auch als Fa-
serschicht ausgebildet sein. Die Faserschicht kann in
Form von Bandchen, Lunte, texturierten Fasern oder
Vlies aufgebaut sein.

[0015] Eine wasserdampfdurchlassige Sperrschicht
einer bevorzugten Ausgestaltung verhindert, dass
sich bei auf den Unterbau aufgelegtem Armie-
rungs-Schichtsystem aufgrund der Erwarmung bei
der Aufbringung der Deckschicht unerwiinschte Was-
serdampfblasen unter dem Armierungs-Schichtsys-
tem bilden. Die Wasserdampfdurchlassigkeit kann
insbesondere durch eine Perforierung der Sperr-
schicht ermdglicht werden. Eine derartige Perforie-
rung ergibt derart kleine Durchbriiche in der Sperr-
schicht, dass die Funktion des Unterbindens eines
Stoffaustausches durch das Armierungs-Schichtsys-
tem im Blick auf die Uberfahrbarkeit durch Baufahr-
zeuge weiterhin gewahrleistet bleibt.

[0016] Die Sperrschicht kann ein Flachengewichtim
Bereich von 25 und 50 g/m? aufweisen. Ein derartiges
Flachengewicht hat sich als zum Erreichen der Sperr-
wirkung ausreichend herausgestellt. Zudem zersetzt
sich eine derartige Sperrschicht relativ schnell, da nur
ein geringes Volumen aufgewarmt werden muss.

[0017] Ausflhrungsbeispiele der Erfindung, die die-
se jedoch nicht einschranken, werden nachfolgend
anhand der Zeichnung naher erlautert. In dieser zei-
gen:

[0018] Fig.1 perspektivisch ein Armie-
rungs-Schichtsystem, bei dem Teile einer oberen Ar-
mierungsschicht ~ zur  Sichtbarmachung  des
Schichtaufbaus weggelassen sind;

[0019] Fig.2 einen Schnitt durch das Armie-
rungs-Schichtsystem nach FEig. 1, bevor dieses bei
der Herstellung eines Fahrbahnbelages erwarmt
wurde;

[0020] Fig.3 einen zu Fig.2 ahnlichen Schnitt
durch das Armierungs-Schichtsystem nach der Er-
warmung von diesem bei der Herstellung des Fahr-
bahnbelages;

[0021] Fig. 4 eine zu Fig. 1 dhnliche Darstellung ei-
ner weiteren Ausfuhrung eines Armierungs-Schicht-
systems mit einem Faser-Wirrgelege als Armierungs-
schicht;

[0022] Fig.5 einen zu Fig.2 &ahnlichen Schnitt
durch das Armierungs-Schichtsystem nach
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[0023] Fig. 4 vor einer Erwdrmung von diesem bei
der Herstellung eines Fahrbahnbelags; und

[0024] Fig.6 einen zu Fig.5 &hnlichen Schnitt
durch das Armierungs-Schichtsystem nach Fig. 4
nach der Erwarmung von diesem bei der Herstellung
des Fahrbahnbelags.

[0025] Einin Fig. 1 perspektivisch dargestelltes Ar-
mierungs-Schichtsystem 1 dient zur Sicherung eines
Fahrbahnbelages zwischen einem Asphalt-Strallen-
unterbau und einer Asphalt-Stralendeckschicht, ins-
besondere zur Verhinderung bzw. Verminderung ei-
ner Rissbildung im Fahrbahnbelag. Es liegt jedoch
auch im Rahmen der Erfindung, dass ein derartiges
Armierungs-Schichtsystem 1 zur Sicherung einer As-
phaltdichtungsschicht bspw. im Deponie- bzw. Deich-
bau eingesetzt werden kann. Als Armierungsschicht
2 weist das Armierungs-Schichtsystem 1 ein Gitter-
netz auf, welches bei der Ausfiihrung nach den Fig. 1
bis Fig. 3 aus Glasfasern 3 gefertigt ist. Alternativ
kann die Armierungsschicht 2 auch als Armierungs-
gitter aus Basalt- oder polymeren Fasern gefertigt
sein. Aufgrund ihrer Netzstruktur stellt die Armie-
rungsschicht eine Armierungsmatrix mit einer Viel-
zahl von rechteckigen Freirdumen dar. Die Maschen-
weite des Gitternetzes ist insbesondere gréfier als 10
mm und vorzugsweise im Bereich um 30 mm.

[0026] Die Armierungsschicht 2 nimmtim durch das
Armierungs-Schichtsystem 1 gesicherten bitumind-
sen Farbbahnbelag auftretende Spannungen, z. B.
durch Umwelteinflisse oder durch Lastaufbringung,
auf und tragt diese Uber eine grofRere Flache wieder
ab.

[0027] Die Armierungsschicht 2 grenzt direkt an
eine Sperrschicht 5 an. Bei der Ausfihrung nach den
Fig. 1 bis Fig. 3 ist die Sperrschicht 5 als Polyethy-
len-(PE-)Folienschicht mit einem Flachengewicht
von etwa 25 g/m? ausgefiihrt. Auch ein héheres Fla-
chengewicht bis beispielsweise 50 g/m? ist moglich.
Die Sperrschicht 5 ist mit der Armierungsschicht 2
verbunden, in diesem Ausflihrungsbeispiel ist diese
verklebt. Die PE-Folienschicht kann zur Erhéhung
der Steifigkeit uni- oder biaxial gereckt sein.

[0028] Sowohl die Armierungsschicht 2, also im Fal-
le der Ausfihrung nach den Fig. 1 bis Fig. 3 die ein-
zelnen Glasfasern 3, als auch die Sperrschicht 5 sind
gegen Wasseraufnahme geschutzt und z.B. mit einer
bitumenaffinen Beschichtung versehen. Dabei kann
es sich um eine Bitumen-Emulsion handeln, der Ad-
ditive zugesetzt sind.

[0029] Die Sperrschicht 5 ist wasserdampfdurchlas-
sig ausgefihrt. Dies wird durch eine entsprechende
Perforierung der Sperrschicht 5 gewahrleistet, die in
der Zeichnung nicht dargestellt ist.
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[0030] Beim Auflegen des Armierungs-Schichtsys-
tems 1 auf den Strallenunterbau kann die Sperr-
schicht 5, wie in den Fig. 1 bis Fig. 3 angedeutet, un-
ten liegend angeordnet sein. Die Sperrschicht 5 kann
alternativ auch so aufgelegt werden, dass sie Uber
der Armierungsschicht 2 zu liegen kommt. Die Sperr-
schicht 5 des auf den Stralenunterbau aufgelegten
Armierungs-Schichtsystems 1 unterbindet einen
durch das Armierungs-Schichtsystem stattfindenden
Stoffaustausch ~ voribergehend. Das  Armie-
rungs-Schichtsystem 1 haftet auf dem Straflenunter-
bau mit Hilfe eines Anspritzmittels, das vor dem Auf-
legen des Armierungs-Schichtsystems 1 auf den
Straflenunterbau aufgebracht wurde. Das Anspritz-
mittel kann das aufgelegte Armierungs-Schichtsys-
tem 1 zunachst nicht durchdringen, da die Sperr-
schicht 5 dies verhindert. Das Armierungs-Schicht-
system 1 kann daher z. B. von Stral3enbaufahrzeu-
gen problemlos uberfahren werden, ohne dass das
Anspritzmittel unerwiinscht mit den Fahrzeugreifen in
Kontakt kommt.

[0031] Bei der Herstellung des Fahrbahnbelages
wird bei der Zugabe der Asphalt-Strallendeckschicht
das Armierungs-Schichtsystem 1 auf Temperaturen
im Bereich zwischen 130 und 160° erwarmt. Diese
Temperaturen liegen oberhalb des Schmelzpunktes
der Sperrschicht 5, die daher aufschmilzt. Im Bereich
der Freirdume entstehen daher Durchbriche 6 (vgl.
Fig. 3). Hierdurch werden die Freiraume 4 freigege-
ben, so dass nach Aufbringung der Asphalt-Straen-
deckschicht ein Stoffaustausch durch das Armie-
rungs-Schichtsystem 1 hindurch moglich ist. Der As-
phalt des Asphalt-Stralenunterbaus einerseits und
der Asphalt-Stralendeckschicht andererseits kann
sich daher gut mit der Armierungsschicht 2 des Ar-
mierungs-Schichtsystems 1 verzahnen. Dadurch
wird effektiv eine laterale Versetzung der As-
phalt-Stralendeckschicht relativ zum Asphalt-Stra-
Renunterbau in der vom Armierungs-Schichtsystem
1 vorgegebenen Ebene verhindert.

[0032] Die Wasserdampfdurchlassigkeit der Sperr-
schicht 5 fuhrt dazu, dass Wasseranteile des An-
spritzmittels vor dem Aufbringen der Asphalt-Stra-
Rendeckschicht sich durch das Armierungs-Schicht-
system 1 verflichtigen kénnen. Die Ausbildung st6-
render Wasserdampfblasen unter dem Armie-
rungs-Schichtsystem 1 beim Aufbringen der As-
phalt-Stralendeckschicht ist hierdurch wirksam ver-
hindert.

[0033] Die Sperrschicht 5 kann alternativ auch als
Faserschicht aus Faserstrukturen gebildet sein, die
entweder nur sehr kleine oder keine Zwischenraume
zueinander aufweisen, so dass auch durch eine der-
artige Faserschicht ein Stoffaustausch durch das Ar-
mierungs-Schichtsystem zunachst unterbunden ist.
Als Beispiele derartiger Faserstrukturen seien Band-
chen, Lunte, texturierte Fasern und Vlies genannt.
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Diese Fasern konnen ebenfalls aus PE bzw. aus
LDPE gefertigt sein.

[0034] Eine derartige Faserschicht kann ebenfalls
mit der Armierungsschicht 2 verklebt sein. Alternativ
ist eine Verbindung der beiden Schichten 2, 5 im Fal-
le einer Faserschicht als Sperrschicht 5 durch Wir-
ken, Weben, Schweilten, Nadeln oder Nahen mdg-
lich.

[0035] Als Sperrschicht 5 kann alternativ auch eine
Bitumenschicht dienen.

[0036] Alternativ zu einer durch Warmeeinwirkung
beim Verlegen der Asphalt-StraRendeckschicht auf-
schmelzbaren Sperrschicht kann auch eine Sperr-
schicht aus einem Material vorgesehen sein, welches
sich in anderer Weise unter Warmeeinwirkung zer-
setzt, z. B. aufldst oder in Folge einer chemischen
Reaktion die Freirdume 4 zumindest teilweise frei-
gibt.

[0037] Beieiner Variante eines Armierungs-Schicht-
systems sind zwei Sperrschicht-Lagen vorgesehen,
die die Armierungsschicht 2 auf beiden Seiten abde-
cken. Bei einer Erwarmung einer derartigen zweilagi-
gen Sperrschicht bei der Aufbringung der As-
phalt-Straflendeckschicht gibt diese durch einen Auf-
schmelz- bzw. Auflésungsprozess ebenfalls die Frei-
raume 4 frei.

[0038] Die Fia. 4 bis Fig. 6 zeigen eine weitere Aus-
fuhrung eines Armierungs-Schichtsystems 1, dieses
dient ebenfalls zur Sicherung eines Fahrbahnbela-
ges zwischen einem Asphalt-Stralenunterbau und
einer Asphalt-Strallendeckschicht, insbesondere zur
Verhinderung bzw. Verminderung einer Rissbildung
im Fahrbahnbelag. Es liegt jedoch auch im Rahmen
der Erfindung, dass ein derartiges Armie-
rungs-Schichtsystem 1 zur Sicherung einer Asphalt-
dichtungsschicht bspw. im Deponie- bzw. Deichbau
eingesetzt werden kann.

[0039] Dieses wird nur dort ndher beschrieben, wo
sein Aufbau bzw. seine Herstellung und Verlegung
sich von dem unterscheiden, was oben im Zusam-
menhang mit den Fig. 1 bis Fig. 3 ausgefihrt wurde.

[0040] Das Armierungs-Schichtsystem nach den
Fig. 4 bis Fig. 6 weist eine Armierungsschicht 7 auf,
die als Wirrgelege ausgefuhrt ist. Einzelfasern 8 der
Armierungsschicht 7 sind Glasfasern. Alternativ kdn-
nen, wie bei der Armierungsschicht 2, auch Basalt-
oder polymeren Fasern zum Einsatz kommen.

[0041] Die Flachendichte der Armierungsschicht 7
ist so gewahlt, dass makroskopische Freirdume 9
zwischen den Einzelfasern 8 verbleiben. Diese Frei-
raume 9 werden beim Aufbringen der Asphalt-Stra-
Rendeckschicht auf das aufgelegte Armie-
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rungs-Schichtsystem 1 nach den Fig. 4 bis Fig. 6
aufgrund des warmebedingten Aufschmelzens bzw.
Auflésens der Sperrschicht 5 freigegeben. Hierbei
bilden sich in der Sperrschicht 5 Durchbrechungen
10, wie in Fig. 6 dargestellt.

Schutzanspriiche

1. Armierungs-Schichtsystem (1) zur flachenhaf-
ten Sicherung, eingebracht zwischen einem Unter-
bau und einer Asphalt-Deckschicht,

— mit einer Armierungsschicht (2; 7), die eine Armie-
rungsmatrix mit einer Vielzahl von zwischenliegen-
den Freiraumen (4; 9) aufweist, zur Aufnahme von im
Unterbau und/oder der Deckschicht auftretenden
Spannungen,

— mit mindestens einer direkt an die Armierungs-
schicht (2; 7) angrenzenden Sperrschicht (5),
dadurch gekennzeichnet, dass die Sperrschicht (5)
derart ausgestaltet ist, dass sie

— nach dem Auflegen auf den Unterbau einen durch
das Armierungs-Schichtsystem (1) stattfindenden
Stoffaustausch voriibergehend unterbindet und

— sich aufgrund einer wahrend der Herstellung der
Deckschicht erforderlichen Erwarmung von diesem
unter Freigabe zumindestens eines Teil der Freirau-
me (4; 9) zersetzt.

2. Armierungs-Schichtsystem nach Anspruch 1,
gekennzeichnet durch ein Gitternetz (3) als Armie-
rungsmatrix.

3. Armierungs-Schichtsystem nach Anspruch 1,
gekennzeichnet durch ein Wirrgelege (8) als Armie-
rungsmatrix.

4. Armierungs-Schichtsystem nach einem der
Anspriche 1 bis 3, gekennzeichnet durch eine Glas-
fasern und/oder Basaltfasern und/oder Polymerfa-
sern aufweisende Armierungsschicht (2; 7).

5. Armierungs-Schichtsystem nach einem der
Anspriche 1 bis 4, gekennzeichnet durch eine bitu-
menaffine Beschichtung der Armierungsschicht (2; 7)
und/oder der Sperrschicht (5).

6. Armierungs-Schichtsystem nach einem der
Anspriche 1 bis 5, gekennzeichnet durch eine Foli-
enschicht als Sperrschicht (5).

7. Armierungs-Schichtsystem nach einem der
Anspriche 1 bis 5, gekennzeichnet durch eine Faser-
schicht als Sperrschicht (5).

8. Armierungs-Schichtsystem nach einem der
Anspriche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sperrschicht (5) wasserdampfdurchlassig ausgefihrt
ist.

9. Armierungs-Schichtsystem nach einem der
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Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sperrschicht (5) ein Flachengewicht im Bereich zwi-
schen 25 und 50 g/m? aufweist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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