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P& en vejbelagning fikseres et salt, der sanker vands fry-
sepunkt, ved hjalp af et vandigt fikseringsmiddel, der in-
deholder en blanding af et klzbemiddel, sam bestdr af en

vandig dispersion af en filmdannende polymer eller copolymer, og
et vandoplaseligt, hydrofobt middel, der i luften bliver uoplese-
ligt i vand. Typisk en silikone-forbindelse. Det hydrofobe middel
udger 5-25 vegtprocent af torstofindholdet i klzbemidlet. Fik-
seringsmidlet anvendes i en sidan mangde, at den totale

mzngde af klzbemidlet og det hydrofobe middel udger

10 -~ 120% af saltets vagt pd tgrvagtbasis. Det vandige fik-
seringsmiddel kan desuden eventuelt indeholde et skumdam-—

pende middel og/eller et andet hydrofobt middel.
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Den foreliggehde opfindelse angdr en fremgangsmidde til for-
hindring af dannelse af islag p& veje og til at fremme smelt-
ning af sne. Opfindelsen angdr ligeledes et fikseringsmiddel

til anvendelse ved denne fremgangsmade.

Man kender forskellige typer fremgangsmader til forhindring
af dannelse af islag pd veje. De aldste af disse fremgangs-
mider bestdr i at gennemfgre en saltning af vejene med pro-
dukter, der sznker vands frysepunkt, nemlig med salte, sdsom
natriumchlorid, calciumchlorid eller magnesiumchlorid, eller

ogsé med ethylenglycol.

Som oftest foretages saltningen med natriumchlorid. En sadan
saltning er kun effektiv i et meget begranset tidsrum. Hvis
saltningen gennemfgres uden vand p& tgr vejbane, fjerner
trafikken faktisk hurtigt en stor del af saltet. Hvis vejen
er fugtig, har saltet tilbgjelighed til at klabe til vejen,
og trafikken har kun ringe indvirkning pd fjernelsen af sal-
tet. Dette er &rsagen til, at man undertiden foretager salt-
ning med en saltoplgsning eller et fugtet salt. Et andet fa-
nomen kan imidlertid medvirke til en fuldstandig fjernelse
af saltet, det er regnen. Den forudgadende saltning bliver
absolut ineffektiv, fordi regnvandet hurtigt oplgser saltet,
som f¢ige1ig strgmmer bort fra vejbanen. De ulykker, der
skyldes islag p& saltede veje, er resultatet af forekomsten
af det ene eller det andet af disse to f@nomener. Desuden
bliver det betydningsfuldt, hvor hérd vinteren bliver, fordi
det er ngdvendigt at forny saltningen uophgrligt. De ¢gdelag-
gelser, der fordrsages pd omgivelserne, den undertiden be-
tydningsfulde stigning i saltholdigheden i sger og floder,
ja endog i grundvandet, er resultatet af séddanne intensive
saltninger, som praktiseres i vore dage til bekampelse af

dannelsen af islag.

Det er ligeledes blevet foresldet at inkorporere salte i

vejbelagningens indre. Denne fremgangsmdde er dog kostbar.
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Det er formdlet med opfindelsen at afhjalpe ovennavnte
ulemper ved at tilvejebringe en fremgangsmdde til forhindring
af dannelse af islag pa veje, som er effektiv i lang tid, som
medfgrer en lavere samlet udgift end de traditionelle metoder,
og som er skdnsom over for omgivelserne som fglge af den me-
get lille mangde udspredt salt, hvorved korrosionsfaren for-
mindskes. Det er endvidere formdlet med opfindelsen at til-
vejebringe et fikseringsmiddel til anvendelse ved fremgangs-

maden ifglge opfindelsen.

I overensstemmelse hermed angdr den foreliggende opfindelse
en fremgangsmdde til forhindring af dannelse af islag pa veje,
ved hvilken der p& en vejbelagning pafgres et salt, der san-
ker vands frysepunkt. Fremgangsmaden ifglge opfindelsen er
ejendommelig ved, at vejbelagningen pafgres mindst ét lag

af et vandigt middel, der indeholder en blanding af salt og
et fikseringsmiddel, der indeholder en blanding af et klabe-
middel, som bestdr af en vandig dispersion af en filmdannende
polymer eller copolymer, og et vandoplgseligt, hydrofobt
middel, der i luften bliver uoplgseligt i vand, idet det hydro-
fobe middel udggr 5-25 vaegt-% af tgrstofindholdet i klzbe-
midlet, og idet fikseringsmidlet anvendes i en sddan mengde,
at den totale mzngde af klazbemidlet og det hydrofobe middel
udggr 10-120% af saltets vaegt pa tgrvagtbasis.

Det hydrofobe middel udggr fortrinsvis 10-15 vagt-% af tgr-
stofindholdet i klazbemidlet. Fikseringsmidlet anvendes 1i-
geledes fortrinsvis i en sadan mengde, at den totale mangde
af klabemidlet og det hydrofobe middel udggr 25-60% af sal-
tets vagt pé& tgrvaegtbasis.

Fikseringsmidlet ifglge opfindelsen er ejendommeligt ved, at
det indeholder en blanding af et klazbemiddel, der bestdr af
en vandig dispersion af en filmdannende polymer eller co-
polymer, og et vandoplgseligt, hydrofobt middel, der i luf-
ten bliver uoplgseligt i vand, idet det hydrofobe middel
udggr 5-25 vagt-% af tgrstofindholdet i klabemidlet.
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Det vandige fikseringsmiddel kan desuden indeholde et skum-
dempende middel i en mangde pa 10-20.000 ppm pad tgrvagt-

basis.

Ved en fgrste udfgrelsesform for den her omhandlede frem-
gangsmidde pidfgres der péd en vejbelagning et enkelt lag af
et vandigt middel, som indeholder en blanding af salt og
fikseringsmidlet. Dette middel tranger dybt ned i vejbe-
lagningens porer og fordybninger. Vandet far lov til at
fordampe. Efter fordampning af vandet fas saltkrystaller,
der er overtrukket med en hinde, der er praktisk taget
uigennemtrangelig for en vandstrgm, men gennemtr@ngelig for
vanddamp. Saltkrystallerne er desuden starkt fikseret til

vejbelagningens overflade.

Saltkrystallerne kan s&ledes pd én gang modstd sdvel bort-
strgmning pa grund af regn som vejtrafikken. P4 grund af
overtrzkhindens gennemtrangelighed for vanddamp, forbli-
ver saltkrystallerne ikke desto mindre effektive til be-

kempelse af dannelse af islag.

Ved en foretrukken udfgrelsesform gennemfgres pafgringen af
midlet i flere lag, idet den totale m@ngde af klabemidlet og
det hydrofobe middel ligger inden for de ovenfor angivne
greznser pd 10-120% af saltets vagt for de forskellige lag
taget under ét. Imidlertid varierer vagtforholdet mellem
fikseringsmidlet og saltet inden for vide granser i hvert

enkelt lag.

Ved en afsztning af tre lag gennemfgres der saledes fglgen-
de p&fgring: et fgrste lag af et middel med et stort ind-
hold af fikseringsmiddel og lavt indhold af salt, et andet
lag af et middel med et stort indhold af salt og lavt ind-
hold af fikseringsmiddel, og et tredje lag af et middel
med et stort indhold af fikseringsmiddel og lavt indhold
af salt, idet vandet far lov til at fordampe mellem hver

pédfgring.
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Som et middel med et stort indhold af fikseringsmiddel

og lavt indhold af salt betegnes et middel, der indehol-
der 0,5-500 vagtdele fikseringsmiddel pa tgrvegtbasis

pr. vagtdel salt, og som et middel med et stort indhold af
salt og lavt indhold af fikseringsmiddel betegnes et mid-
del, som indeholder 0,5-50 vagtdele fikseringsmiddel péa
tgrvaegtbasis pr. 100 vagtdele salt, idet disse dele er ud-
trykt pé tgprvagtbasis.

Det anvendte salt kan fordelagigt vare natriumchlorid pa
grund af sdvel pris—- som effektivitetsforhold. Andre salte
kan dog anvendes, isar chlorider, sé&som magnesiumchlorid,

eller endog nitrater.

Natriumchloridet p&fgres fordelagtigt i en mengde pa
10-100 g pr. m2 vejbelagning. P& gengs made anvendes det

almindeligvis i form af en mettet, vandig opl¢gsning.

Klazbemidlet bestdr af en vandig dispersion af en filmdan-
nende polymer eller copolymer. I praksis er enhver disper-
sion af en filmdannende polymer eller copolymer egnet,
is@r sddanne, der er fremkommet ved polymerisation eller

copolymerisation af monomere med en eller flere ethyleniske

bindinger.

Dette middel er fordelagtigt en vandig dispersion af en
styren-butadien-copolymer, der indeholder 30-80 vagtpro-
cent styren. Som andre eksempler kan nzvnes vandige disper-
sioner af vinyl-polymere eller -copolymere, f.eks. polymere

eller copolymere af vinylacetat eller vinylchlorid.

Det skumdazmpende middel er ethvert egnet middel, der er for-
eneligt med klazbemidlet og det hydrofobe middel, iszr en si-
liconolie, .der forhandles af Socié&té& Rhdne-Poulenc under

varemerket "Rhodorsil"® 416.

Det vandoplgselige, hydrofobe middel er isar et siliconat,

f.eks. et natrium-, kalium- eller calcium-alkylsiliconat.



10

15

20

25

30

DK 154567 B

Denne type produkt, der isar er et methylsiloxan med et
CH3:Si—forhold pd 0,5:1,8, anvendes traditionelt til at
ggre beton vandskyende. Under indvirkning af luftens car-
bondioxid omdannes det til en silicone, der er uoplgselig

i vand, og et metalcarbonat.

Til forggelse af den hydrofobe karakter af den fremkomne
hinde kan der til fikseringsmidlet sattes et andet hydro-
fobt middel, der isar er valgt blandt langkadede C6—C18-
-mono- eller -polyaminer, der er vandoplgselige eller gjort
vandoplgselige eller dispergerbare, N-alkyl-polypropylen-
-mono- eller -diaminer med 8 - 22 carbonatomer i alkyl-
delen eller langkadede ClG—C3O-monoalkoholer i en mangde

pd 0 - 5 vagtprocent af fikseringsmidlets tgrvagt.

Som eksempler p& langkadede, vandoplgselige aminer kan der
navnes de produkter, der forhandles under betegnelsen
Duomeen, som er C6—Cls—alkyl—propylendiaminer, 0og Armeen,

som er C6-C18—alkylaminer.

Fikseringsmidlet fremstilles ved blanding under omrgring
af klzbemidlet og det eller de hydrofobe midler og even-
tuelt andre bestanddele. '

Den her omhandlede fremgangsm&de, og isar den udfgrelses-
form, hvor der afsattes flere lag, medfgrer fire vasent-
lige fordele i forhold til den traditionelle fremgangsmade:

1. Saltkrystallerne klaber til vejbanen, ndr alt vandet i
midlet (saltoplgsning medregnet) er fordampet.

2. Saltkrystallerne er praktisk taget fuldstandigt beskyt-
tet mod den bortstrgmning, der fremkaldes af det strgm-
mende vand, forudsat at den polymermembran, der beskyt-
ter dem, er uigennemtrangelig for vand, men gennemtran-
gelig for vanddamp, for s& vidt som fugtighedsgraden nar



10

15

20

25

30

DK 1545678

op pd eller overstiger 75%.

overfladespandingen af det middel, der anvendes ved den
her omhandlede fremgangsmdde, er kraftigt nedsat, hvil-
ket muligggr en god indtrangen af dette middel til bund-
den af vejbelagningens porer, hvorved der skabes en salt-

reserve uden for regnvandets rakkevidde.

Laboratorieforsgg har pavist, at tilsatning af fikse-
ringsmidlet til en mattet NaCl-oplgsning fér overflade-
spandingen, som ved en ren, mettet NaCl-oplgsning ligger
pd 82 dyn/cm, til at falde til en verdi pd ca. 27 dyn/cm
for en blanding, der indeholder 1 del fikseringsmiddel

til 1,5-10 dele NaCl-oplgsning. Denne bemerkelsesvardige
senkning af overfladespazndingen af en saltoplgsning, hvori
der er blandet fikseringsmiddel, muligggr en bedre indtran-
gen af produktet i porerne af de bitumenholdige overtrak,

der danner vejbelagningernes k¢grelag.

. I udfgrelsesformen med flere lag muligggr den her omhand-

lede fremgangsmdde en fuldstandig styring af saltkrystal-
lernes dimensioner fra fordampningen af vandet i midlet
takket vere muligheden for regulering af mengden af fikse-
ringsmiddel i forhold til saltoplgsningen i hvertaf de
forskellige lag, der afsattes successivt. Der kan opnés
krystaller med kantlangde pa 0,035-1 mm. Man har imid-
lertid beregnet, at 1 g salt, der er dannet ved hjalp af
krystaller, hvis kantlangde er 0,035 mm, reprasenterer
ca. 11 millioner krystaller, medens 1 g salt, der er dan-
net ved hjalp af krystaller med kantlengde pd 1 mm, dvs.
gennemsnitsdimensionen for omkrystallisationskrystaller,
der er opndet ud fra en konventionel saltoplgsning, re-

prasenterer 500 krystaller.

I betragtning af, at saltets effektivitet i kampen mod is-

laget, i vasentlig grad er afhangig af den specifikke
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overflade, dvs. krystallernes dimension, viser det sig,
at opndelsen af krystaller med mindre dimensioner takket
vare regulering af forholdet mellem fikseringsmiddel og
saltop1¢sning i de forskellige lag, der afsattes succes-
sivt, er en faktor, der i betydelig grad forbedrer effek-
tiviteten af det her omhandlede middel.

Nedenstiende eksempler illustrerer den foreliggende opfin-

delse.

EksemEel 1

Der fremstilles et fikseringsmiddel ved, at man under omrg-
ring blander
47,85 vagtdele af en vandig dispersion af en styren-buta-
dien-copolymer (med et vagtforhold mellem styren
og butadien p& 60:40) ved et tgrstofindhold pa 50%
("Rhodopas"® SB 012),

7,15 vagtdele af en oplgsning af kaliummethylsiliconat
med 45 vagtprocent aktivt stof ("Rhodorsil"®
Siliconate 51 T),

100 ppm skumdezmpende middel "Rhodorsil"® 416.

Ved hjelp af dette middel fremstilles et anti-islagdannen-
de middel ved blanding af
55 vagtdele af ovenstdende fikseringsmiddel,
50 vagtdele salt til optgning (NaCl fra Société des
Salines Suisses Ré&unies)
138 dele vand
til i alt
243 dele middel.

Der gennemfgres forsgg med dette middel pd plader med

bitumenholdige overtrazk, idet midlet pafgres i en meng-
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de pd 50 g NaCl pr. mz, til sammenligning med en tradi-

tionel saltoplgsning, der pafgres i en s&dan mangde, at
der pafgres samme kvantitet NaCl. Forsggene er gennemfgrt

efter fuldstendig fordampning af vandet.
De anvendte plader er plader pa 50 x 18 x 5 cm, der be-
star af et gengs overtrak af typen AB 16 med et imprag-

neringsbitumen 60/70.

Prgve for modstandsevne mod bortstrgmning

Plader nedsankes i demineraliseret vand (8 liter), og den
saltmengde, der er oplgst i vandet, médles i forhold til be-

gyndelsesmangden.

Tid % oplgst NaCl

Gangs saltoplgsning Middel ifglge opfindelsen

% time 100% 39%
2 timer - 55%
17 timer - 59%
24 timer - 59%

Efter total nedsznkning i vandet er der altsd efter 24 ti-
mer stadig 41% salt, dvs. ca. 20 g NaCl pr. m2, tilbage péd
et overtrazk, der er behandlet med det her omhandlede mid-
del.

Efter 17 timers nedsznkning konstateres der praktisk taget
ikke mere tab af NaCl.

Slidprgve pad en trafiksimulator

Indledningsvis bestemmes det NaCl, der ikke er beskyttet
af fikseringsmidlet ifglge opfindelsen, ved en reaktions-
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prgve med AgNOB. Endogrefter befugtning er der ingen reak-

tion.

Dernast simuleres slid ved kgrsel med et gummidak pa pladen.
Efter 5000 passager er reaktionen positiv, fgrst og frem-
mest pd hjulets vej, hvilket viser, at der stadig er salt

tilbage.

Forssg med afglidning i kulde

Plader, der i forvejen er behandlet med en traditionel salt-
oplgsning eller det her omhandlede middel, nedfryses til
-30°C. Dernast tilsazttes samme mengder vand od pladerne.

Der dannes is, og pladerne far lov til at opvarme sig igen.
Ved en temperatur pa -15°C konstateres, at isen friggr sig
p& overfladen af de plader, der er behandlet med det her
omhandlede middel, medens den klaber til overfladen af de
plader, der er behandlet med den traditionelle saltoplgs-—

ning.

Under samme betingelser er afglidningen, malt med et SRT-
-apparat, mindre ugunstig med det her omhandlede middel

end med den traditionelle saltoplgsning.
Der er i ¢vrigt gennemfgrt forsgg pa vejen med dette middel.

Midlet pafgres i en mengde pa 50 g NaCl pr. m2. Efter 8 ma-
neders forlgb og efter en nedbgrsmangde pa 350 mm i ldbet
af 55 regnskyl er der stadig tilstrakkeligt natriumchlorid
pd vejen til at vere effektivt mod dannelse af islag.

Eksempel 2

Der fremstilles et fikseringsmiddel ved blanding under om- -
rgring af

43,5 vagtdele af den i eksempel 1 anvendte dispersion,

6,5 vagtdele af den i eksempel 1 anvendte oplgsning af
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kalium-methylsiliconat,

" 100 ppm skumdezmpende middel "Rhodorsil"® 416.

Ved hjalp af dette middel fremstilles et anti-islagdannel-
sesmiddel ved blanding af
50 vegtdele af ovenstdende fikseringsmiddel,
100 dele NaCl og
306 dele vand.

Med dette middel gennemfgres forsgg som i eksempel 1 under
pdfgring af midlet i en mangde pd 100 g NaCl pr. mz. Der

opnds analoge resultater.
Eksempel 3

P& en vej pafgres successivt nedenstdende tre midler pr. m,
idet vandet far lov til at fordampe mellem hver pafgring:

Middel 1 (stort indhold af fikseringsmiddel)
indeholdende - 38 g fikseringsmiddel ifglge eksempel 1
5,74 g NaCl

Middel 2 (stort indhold af salt)

indeholdende - 4 g fikseringsmiddel ifglge eksempel 1
41,10 g NaCl
134,06 g vand

Middel 3 (stort indhold af fikseringsmiddel)

indeholdende - 8 g fikseringsmiddel: ifglge eksempel 1
3,16 g NaCl
6,44 g vand

Der opnds en fortrinlig effektivitet mod dannelsen af is-
lag og en fortrinlig modstandsevne over for nedslidning

af péd denne m&de overtrukket natriumehlorid.
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Eksempel 4

Der fremstilles et middel p& samme made som i eksempel 1,
idet der dog til fikseringsmidlet sattes 2 promille
"Duomeen"® T, beregnet pd fikseringsmidlets vagt.

Der opnds en perfekt modstandsevne, nar en plade, der er
overtrukket med midlet, som er pdfgrt ved den her omhand-
lede fremgangsmdde i en mengde pd 50 g NaCl pr. m2, udsat-

tes for laboratorieforsgg med dannelse af islag.

Forsggsstudie af fikseringsmidlets virkning

Til p&visning af de fordelagtige karakteristika ved den
her omhandlede fremgangsméde, isar i dens udfgrelsesform
med flere lag, hvad angdr begransningen i stgrrelsen af de
dannede natriumchloridkrystaller, gennemfgres nedenstaende

forsgg.
Forsgg 1

Et lag af en blanding af et sadant fikseringsmiddel, som
er defineret i eksempel 1, og af mettet saltoplgsning af-
settes i en tykkelse pd ca. 60 pym pd en glasplade og far
lov til at t¢rre i 48 timer ved 20°c. Lad S vere den mangde
mettet saltoplgsning i vagtdele, som sattes til 100 vagt-

dele fikseringsmiddel.

En undersggelse i mikroskop viser, at natriumchloridet
krystalliserer i form af kubiske krystaller med en morfo-
logi, der er szrdeles variable som funktion af den relative
mengde fikseringsmiddel i blandingen. Ved smd tilsatte
mengder saltoplgsning, dvs. S = 50 - 100, sker der en wud-
vikling af flade krystaller ud fra et lille centralt kry-

stal til dannelse af figurer i form af kors.
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I dette tilfazlde synes krystallerne p& den anden side sar-

"1ig godt overtrukket med den polymere overtrakshinde. Ved

stgrre mangder saltoplgsning (S = 250 - 500) vokser det cen-
trale krystal. Nar man gdr ud fra krystallernes kanter, be~-
marker man ligeledes tilstedevarelsen af betydelige forgre-
ninger af flade krystaller, som gennemskarer rummet mellem
krystallerne. Dette fznomen er stgrst ved 500 dele saltop~
1gsning. Derudover bliver forgreningerne mindre betydelige,
og de fofsvinder ved store mengder saltoplgsning (over

S = ca. 2500).

P& tegningen viser kurve 1 variationerne i gennemsnits-
lengden (L) i mm af det centrale krystals kant som funk-

tion af S.

Forsgg 2

P8 et fgrste lag, der er afsat pd den ved forsgg 1 angivne
midde, og som har en relativ mangde fikseringsmiddel svaren-
de til S = 50, afsattes en andet lag med en identisk udgangs-

tykkelse.

Gennemsnitslangden L i dette andet lag miles ved forskel-
lige vardier for S, og man konstaterer den afhengighed, der

er illustreret ved kurve 2 pé& figuren.

Det viser sig, at det andet lag indeholder natriumchlorid-
krystaller, hvis gennemsnitslangde L af kanterne ligger pa
under 0,6 mm, dvs. tydeligt under gennemsnitslangden af om-
krystallisationskrystallerne fra en konventionel saltoplgs-
ning uden fikseringsmiddel, og at man iszr ved et fornuftigt
valg af S kan opnd krystaller, hvis stgrrelse er af stgrrel-

sesordenen 0,2 mm.

Det skal bemzrkes, at indholdet af vand i fikseringsmidlet

ikke er afggrende, eftersom vand kun udggr en berer, der
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fordamper efter paf¢rin§ pad vejbelagningen. Nar der pa vej-
belagningen pdfgres et vandigt middel, der indeholder en
blanding af salt og af fikseringsmidllet, anvendes dog for-
delagtigt en vandmangde, der er tilstrakkelig til at oplgse
alt saltet, fortrinsvis lige netop tilstrakkelig til at op-
lgse alt saltet.

PATENTEKRAV.

1. Fremgangsmdde til forhindring af dannelse af islag pa
veje, ved hvilken der p& en vejbelzgning pafgres et salt,
der s@nker vands fryéepunkt, kendetegnet ved,
at vejbelagningen padfgres mindst &t lag af et vandigt mid-
del, der indeholder en blanding af salt og et fikserings-
middel, der indeholder en blanding af et klzbemiddel, som
bestdr af en vandig dispersion af en filmdannende polymer
eller copolymer, og et vandoplgseligt, hydrofobt middel,
der i luften bliver uoplgseligt i vand, idet det hydrofobe
middel udggr 5-25 vagtprocent af tgrstofindholdet i klabe-
midlet, og idet fikseringsmidlet anvendes i en sadan mangde,
at den totale mengde af klabemidlet og,dét hydrofobe mid-
del udggr 10-120% af saltets vagt pa tgrvegtbasis.

2. Fremgangsmade ifglge krav 1, k ende tegnet ved,
at fikseringsmidlet pad tgrvagtbasis udggr 25-60% af saltets
vaegt.

3. Fremgangsmide ifglge krav 1 eller 2, k ende teg -
n et ved, at saltet er natriumchlorid, der pafgres i en

mengde pa 10-100 g pr. m2 vejbelagning.

4., Fremgangsmade ifglge krav 1, k e nd e t egnet ved,
at der pd vejbelagningen pafgres et lag af et materiale med
et stort indhold af fikseringsmiddel og ringe indhold :af
salt, vandet f&r lov til at fordampe, hvorpd der pafgres

et lag af et materiale med et stort indhold af salt og
ringe indhold af fikseringsmiddel, vandet far lov til at

fordampe, hvorpa der til sidst pafgres et lag af et mate-
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riale med et stort indhold af fikseringsmiddel og ringe ind-

- hold af salt.

5. Fikseringsmiddel til anvendelse ved fremgangsmaden
ifglge krav 1 - 4, kendete gnet ved, at det inde-
holder en blanding af et klabemiddel, der bestdr af en van-
dig dispersion af en filmdannende polymer eller copolymer,
og et vandoplgseligt, hydrofobt middel, der i luften bli-
ver uoplgseligt i vand, idet det hydrofobe middel udggr

5 - 25 vagtprocent af tgrstofindholdet i klzbemidlet.

6. Middel ifglge krav 5, k end e t egne t ved, at det
indeholder et skumdampende middel i en mengde pa 10 - 20.000
ppm pa tgrvegtbasis.

7. Middel ifglge krav 5 eller 6, k ende tegnet ved,
at klazbemidlet er en vandig dispersion af en styren-buta-
dien-copolymer, der indeholder 30 - 80 vagtprocent styren.

8. Middel ifglge krav 5 - 7, k end e tegnet ved,
at det hydrofobe middel er et siliconat.

9. Middel ifglge krav 8, k ende tegnet ved, at
siliconatet er et kalium-methylsiliconat.

10. Middel ifglge krav 5 - 9,k endetegnet ved,
at det hydrofobe middel udggr 10 - 15 vagtprocent af tgr-
stofindholdet i klabemidlet.

11. Middel ifglge krav 5 - 10, k ende tegnet ved,
at det indeholder et andet hydrofobt middel.

12. Middel ifglge krav 11, k end e tegnet ved, at
det andet hydrofobe middel er valgt blandt langkzdede
C6-C18ﬂmono- eller -polyaminer, der er vandoplgselige eller
gjort vandoplgselige eller dispergerbare, N-alkyl-polyprop-
ylen-mono- eller -diaminer med 8 - 22 carbonatomer i alkyl-
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delen eller langkadede C16-C30-monoalkoholer.

13. Middel ifglge krav 11 eller 12, k ende tegnet
ved, at det andet hydrofobe middel udggr 0 - 5 vagtprocent

af fikseirngsmidlets tgrvagt.
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