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(54) Bezeichnung: Elektrochrome Fenster

(57) Hauptanspruch: Elektrochromes Fenster (10, 110,
210), welches in Kombination erste und zweite durchsich-
tige Elemente (16, 18) im Abstand voneinander aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Oberflache oder Seite
(50) des ersten Elements (16) dem zweiten Element (18)
zugewandt ist und eine erste, wenigstens teilweise licht-
durchlassige, elektrisch leitende Schicht (22, 123, 222) auf-
weist, dass eine Oberflache oder Seite (52) des zweiten
Elements (18) dem ersten Element (16) zugewandt ist und
eine zweite, wenigstens teilweise lichtdurchlassige, elek-
trisch leitende Schicht (24, 224) aufweist, dass das genann-
te Fenster (10, 110, 210) eine zwischen den genannten
ersten und zweiten wenigstens teilweise lichtdurchlassi-
gen, elektrisch leitenden Schichten (22, 123, 222; 24, 224)
auf dem ersten und zweiten Element (16, 18) angeordnete
Kammer (20, 120, 220) definiert, dass ein elektrochromes
Medium (14) mit reversibel veranderbarer Durchlassigkeit
in der genannten Kammer (20, 120, 220) in Bertihrung so-
wohl mit der ersten als auch mit der zweiten wenigstens teil-
weise lichtdurchlassigen elektrisch leitenden Schicht (22,
123, 222; 24, 224) auf der Innenseite sowohl des ersten
als auch des zweiten durchsichtigen Elementes (16, 18)
steht, dass das erste durchsichtige Element (16) eine dar-
auf angebrachte teilweise lichtreflektierende Schicht (22,
122, 224) aufweist, dass eine elektrische Potentialquelle
(28) elektrisch mit beiden wenigstens teilweise lichtdurch-
I&ssigen elektrisch leitenden Schichten (22, 123, 222; 24,
224) auf dem ersten und zweiten Element (16, 18) ver-
bunden ist, zum Anlegen eines elektrischen Potentials an
das elektrochrome Medium (14), um Anderungen der Licht-
durchlassigkeit des elektrochromen Mediums herbeizufiih-

ren, dass das Fenster (10, 110, 210) eine erste Seite (A)
und eine zweite Seite (B) umfaldt, von welcher aus das
Fenster betrachtet werden kann, wobei die erste Seite (A)
dem ersten Element (16) und die zweite Seite (B) dem zwei-
ten Element (18) zugewandt ist, und dass das Fenster ein
gréReres Reflexionsvermdgen in Blickrichtung von der ers-
ten Seite (A) zu der zweiten Seite (B) aufweist als umge-
kehrt.
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Beschreibung
Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf elektrochrome Fenster, wie beispielsweise die AulRenfenster eines Ge-
baudes. Die vorliegende Erfindung ist auch fir andere Zwecke anwendbar, wie beispielsweise bei Fenstern in
Kraftfahrzeugen, wie auch bei verschiedenartigen anderweitigen Strukturen und/oder Vorrichtungen mit Fens-
tern. Naherhin betrifft die vorliegende Erfindung elektrochrome Fenster, bei welchen Anderungen der Farbe
eines in diesen Gebilden enthaltenen elektrochromen Mediums bei Betrachtung aus einer vorgegebenen Rich-
tung entweder verstarkt oder verdeckt werden kann, und bei welchen Anderungen der Lichtdurchléssigkeit
eines in derartigen Gebilden angeordneten elektrochromen Mediums bei Betrachtung von gleich gut beleuch-
teten gegeniberliegenden Seiten des elektrochromen her Gebildes eines unterschiedliche Abgeschiedenheit
bzw. Abgeschlossenheit (,privacy') ergeben.

Hintergrundstand der Technik

[0002] Es wurden bereits teilweise lichtdurchléssige Spiegel, die manchmal als Einwegspiegel bezeichnet
werden, geschaffen, mittels welcher eine private Absonderung (Abgeschiedenheit, Abgeschlossenheit, 'priva-
cy') durch Anwendung unterschiedlicher Lichtpegel auf gegenlberliegenden Seiten eines teilweise lichtdurch-
lassigen, mit Reflexionsliberzug versehenen Fensters erreicht werden kann. Eine andere bekannte Technik fir
Zwecke privater Absonderung bzw. Abgeschiedenheit (privacy) ist ein Fenster aus in einem Polymer disper-
gierten flussigen Kristallmaterial, welches Licht streut, um Abgeschlossenheit zu schaffen. Mit noch anderen
bekannten Techniken wurden elektro-optische Fenster mit variabler Durchl&ssigkeit geschaffen, bei welchen
die Sichtbarkeit durch ein Fenster hindurch mittels Verringerung der Lichtdurchlassigkeit durch ein elektro-op-
tisches Medium hindurch reduziert wurde, wobei das Niveau an Abgeschlossenheit, des hier als Verhaltnis von
Reflexionsvermégen zu Durchlallvermdgen definiert ist, bei Betrachtung von beiden Seiten des Fensters unter
gleichen Beleuchtungssituationen annahernd gleich ist. Um mit diesem Typ elektro-optischer Vorrichtungen
fur Beleuchtungsniveaus, wie sie in den meisten Gebauden Ublich sind, vernlnftige Niveaus an Absonderung
bzw. Abgeschlossenheit zu erzielen, ist eine niedrige Durchladssigkeit von weniger als oder gleich 5% erfor-
derlich. Typischerweise ist die Herstellung einer elektro-optischen Vorrichtung mit niedriger Lichtdurchlassig-
keit im abgedunkelten Zustand teurer und schwieriger. Auch ist es haufig erwlinscht, einen héheren Grad an
privater Absonderung bei Betrachtung von einer Seite eines elektro-optischen Fensters als von der anderen
Seite des Fensters her zu haben. Dies 1413t sich mit bekannten elektro-optischen Vorrichtungen variabler Licht-
durchlassigkeit nicht erreichen.

[0003] Es wurden bisher auch schon verschiedene elektrochrome Vorrichtungen vorgeschlagen, bei welchen
die Lichtdurchlassigkeit von sie durchsetzendem oder von ihnen reflektiertem Licht als Funktion von Ande-
rungen in der Lichtabsorption eines in den Vorrichtungen enthaltenen elektrochromen Mediums veranderlich
ist, wobei die Lichtabsorption des elektrochromen Mediums ihrerseits in Abhangigkeit von einem an das elek-
trochrome Medium angelegten elektrischen Potential variiert. So wurden Vorrichtungen mit reversibel veran-
derbarer Lichtdurchlassigkeit fir Anwendungen wie beispielsweise Lichffilter, variabel reflektierende Spiegel
und Display-Vorrichtungen vorgeschlagen. Zu Lichtfiltern mit Variabler Lichtdurchlassigkeit gehoren unter an-
derem Fenster und Tafeln bzw. Platten, bei welchen die Lichtdurchlassigkeit bzw. Lichtreflektivitat durch ther-
mochrome, photochrome oder elektro-optische Mittel, wie beispielsweise Flussigkristalle, dipolare Suspensio-
nen, elektrophoretische und elektrochrome Mittel, entweder in Lésungsphase oder im festen Zustand oder in
Hybridform, variierbar ist, und bei welchen die Eigenschaften variables Durchlassigkeit wenigstens im sichtba-
ren Lichtspektrum vorliegen, d. h. fur Licht mit Wellenldngen von etwa 3800 Angstrém bis etwa 7600 Angst-
réom. Vorgeschlagene Steuersysteme fiir Fenster und Tafeln bzw. Platten mit veranderlicher Durchl&ssigkeit
gestatten entweder die manuelle Steuerung der Lichtdurchldssigkeit der Fenster bzw. Platten durch Anlegen
von elektrischem Potential an ein elektro-optisches Medium zur Abdunkelung der Fenster und Platten, oder
die Fenster und Platten kénnen automatisch mittels beispielsweise Photozellen oder photo-voltaischer Vor-
richtungen oder anderer Vorrichtungen abgedunkelt werden, welche das Anlegen von elektrischem Potential
an das elektro-optische Medium bewirken. Zahlreiche bekannte elektrochrome Vorrichtungen sind in dem am
8. September 1998 erteilten US-Patent 5 805 330 A betreffend 'Electro-optic Window Incorporating a Discrete
Photovoltaic Device' angegeben. Die Anmelderin der vorliegenden Erfindung ist Inhaberin des US-Patents 5
805 330 A.

[0004] Die US 5 780 160 A offenbart elektrochrome Vorrichtungen und Verfahren zu deren Herstellung, die
keinen separaten Verfahrensschritt zur loneninterkalation erforderen, indem ein elektrochromer Hinsicht iner-
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ter reduzierender oder oxidierender Zusatz in dem elektrochrom aktiven Material oder dem Elektrolyt der elek-
trochromen Vorrichtungen verwendet wird.

[0005] Die US 5 725 809 A betrifft ein Verfahren zum Fllen einer grof3flachigen elektrochromen Vorrichtung
mit einer elektrochrom aktiven Flache von mindestens etwa 110 cm?, die zwei voneinander beabstandete Plat-
ten umfasst, wobei jede Platte eine nach innen gerichtete leitfahige Oberflache besitzt, die voneinander be-
abstandeten Platten an ihrem Umfang durch eine Umfangsdichtung voneinander getrennt sind und die Um-
fangsdichtung einen Bereich der jeweiligen Platte umschlief3t, um einen Hohlraum in der Vorrichtung zu bilden,
wobei das Fullverfahren das Anbringen eines kleinen Spalts in dieser Dichtung, Anordnen der Vorrichtung in
einer Kammer zusammen mit einem Behalter mit einem fllssigen elektrochromen Medium und Evakuieren der
Kammer, Absenken dieser Zelle in dem Behalter mit dem fliissigen elektrochromen Medium, so dass sich der
kleine Spalt unterhalb der Oberflache des flissigen elektrochromen Mediums befindet, wobei das elektrochro-
me Medium ein organisches Lésungsmittel mit einem Dampfdruck von weniger als 3,2 mm Quecksilber bei
25°C enthélt, Aussetzen des elektrochromen Mediums einer Quelle eines Inertgases mit einem Druck, der h6-
her als derjenige in dem Hohlraum der Vorrichtung ist, wodurch das Fliel3en dieses Mediums in den Hohlraum
der Vorrichtung bewirkt wird, und Versiegeln des Spalts in der Umfangsdichtung der Vorrichtung umfasst.

[0006] In der Literaturstelle Andersson, A. M. et al.: , Electrochromic Li,WOg/polymer laminate/Li,V,05 device:
toward an all-solid-state smart window”, Applied Optics Vol. 28, No. 15, S. 3295-S. 3302 (1989) wird ein Zwei-
schichtlaminatansatz zur Herstellung elektrochromer intelligenter Fenster beschrieben. Dieser Ansatz umfasst
zwei Glasscheiben, die jeweils eine zweischichtige Beschichtung aufweisen und mit einem transparenten, ad-
héasiven, festen Polymerelektrolyt laminiert sind. Jede Beschichtung hat eine transparente leitfahige Grund-
schicht (In,0O4:Sn) und eine Deckschicht einer loneninsertionsverbindung (basierend auf WO; oder V,05).

Offenbarung der Erfindung

[0007] Gemal der vorliegenden Erfindung werden elektrochrome Fenster geschaffen, bei welchen eine un-
terschiedliche Absonderung bzw. Abschlielung bei Betrachtung aus einer vorgegebenen Richtung verstarkt
werden kann oder bei welchen Anderungen in der Farbe eines in den Gebilden enthaltenen elektrochromen
Mediums bei Betrachtung aus einer vorgegebenen Richtung, wie beispielsweise bei Betrachtung von der Au-
Renseite eines Gebdudes her oder bei Betrachtung von einer Seite einer durchsichtigen Innenwandung in ei-
nem Gebdaude her, verstarkt oder maskiert werden kann.

[0008] Die vorliegende Erfindung eignet sich beispielsweise flir Fenster an der Aul3enseite eines Gebaude
und ist auch in durchsichtigen Tafeln bzw. Paneelen oder Platten oder Trennwandungen im Inneren eines
Gebaudes anwendbar, wie beispielsweise durchsichtigen Trennwanden oder Paneelen, welche einen Raum
definieren, wobei diese Unterteilungs- bzw. Trennwande oder Platten nach Wunsch fir Zwecke der privaten
Absonderung bzw. Abgeschiedenheit (privacy) abgedunkelt werden kénnen. Gemald der vorliegenden Erfin-
dung kann somit die private Absonderung bzw. AbschlieRung auf einer Seite eines elektrochromen Fensters
dadurch erhéht werden, dafld man das Reflexionsvermdgen auf einer der Oberflachen des in dem Fenster oder
Paneel enthaltenen gegenilberliegenden Substrats erhéht. Des weiteren kénnen teilweise lichtreflektierende
Uberziige in die Fenster in einer vorgegebenen Weise eingebaut werden, derart, daR jegliche Anderungen im
Aussehen eines Gebaude in Folge von Anderungen der Farbe des elektrochromen Mediums fiir Betrachtung
von der AulRenseite des Gebaudes her maskiert werden kénnen, oder alternativ kénnen partiell lichtreflektie-
rende Uberziige in die Fenster oder Paneele in einer vorgegebenen Weise eingebaut werden, derart daR An-
derungen im Aussehen eines Gebaudes in Folge von Anderungen der Farbe des elektrochromen Mediums
bei Betrachtung von aul3erhalb des Gebaudes her verstarkt werden kénnen.

[0009] Somit ist ein Ziel der vorliegenden Erfindung die Schaffung verbesserter elektrochromer Fenster, wel-
che verbesserte Mittel zur Variierung des durch die Gebilde durchgelassenen Lichts aufweisen und bei welchen
die private Abgeschiedenheit bzw. Abgeschlossenheit (privacy) durch Erhéhung der Reflexionseigenschaften
eines Substrats relativ bezulglich einem anderen in dem elektrochromen Gebilde eingebauten Substrat erhéht
werden kann.

[0010] Ein anderes Ziel der vorliegenden Erfindung ist die Vermeidung von Nachteilen in bekannten elektro-
optischen Fenstern der bezeichneten Art und die Schaffung verbesserter elektrochromer Fenster, bei welchen
Anderungen in ihrer sichtbaren Farbe bei Betrachtung aus einer vorgegebenen Richtung entweder verstarkt
oder maskiert werden kénnen.
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[0011] Ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung ist die Schaffung verbesserter elektrochromer Fenster,
bei welchen die Durchlassigkeit fir sie durchsetzendes Licht oder das Reflexionsvermdgen von Licht an ihnen
von Hand oder automatisch zur Erzielung eines asthetisch gefalligen Aussehens, oder funktionell, d. h. zur
Anzeige eines Musters oder Textes auf einer GebaudeaulRenflache, gesteuert werden kann.

[0012] Ein anderes Ziel der vorliegenden Erfindung ist die Schaffung verbesserter elektrochromer Fenster mit
verbesserten Mitteln zur Schaffung eines héheren Grads an privater Absonderung bzw. Abgeschlossenheit, d.
h. des Verhéltnisses von Lichtreflexion zu Lichtdurchladssigkeit, als bei nach dem Stande der Technik bekannten
elektro-optischen Fenstern und Platten bzw. Tafeln mit variabler Durchlassigkeit.

[0013] Ein anderes Ziel der vorliegenden Erfindung ist die Schaffung verbesserter elektrochromer Fenster,
welche die Verwendung einer teilweise lichtreflektierenden und einer teilweise lichtdurchlassigen Komponente
als Elektrode fur das elektrochrome Medium gestatten.

[0014] Ein anderes Ziel der vorliegenden Erfindung ist die Schaffung verbesserter elektrochromer Fenster,
welche bei Betrachtung der Fenster aus einer Richtung, verglichen mit Betrachtung aus einer anderen Rich-
tung, unterschiedliche Grade an privater Abgeschiedenheit bzw. Absonderung (privacy) ergeben.

[0015] Diese und weitere Ziele und Vorteile der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der vorliegenden
Beschreibung, den beigefligten Anspriichen und der beigefligten Zeichnung.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0016] Die Merkmale der Erfindung und ihre technischen Vorteile lassen sich aus der folgenden Beschreibung
der bevorzugten Ausflihrungsbeispiele in Verbindung mit den Anspriichen und den beigefiigten Zeichnungen
ersehen; in diesen zeigen:

[0017] Fig. 1 eine vereinfachte Schnittansicht einer Ausflihrungsform der Erfindung,

[0018] Fig. 2 eine vereinfachte Schnittansicht einer anderen Ausfiihrungsform der Erfindung,

[0019] Fig. 3 eine vereinfachte Schnittansicht einer weiteren anderen Ausfiihrungsform der Erfindung.
Detaillierte Beschreibung bevorzugter Ausfiihrungsbeispiele

[0020] In der Zeichnung und naherhin in Fig. 1 ist schematisch ein elektrochromes Gebilde in Form eines als
Ganzes mit 10 bezeichneten Fensters, welches die vorliegende Erfindung verkorpert, veranschaulicht. Das
elektrochrome Gebilde kann in Form eines AuRenfensters an einem Gebdude vorliegen, und die vorliegende
Erfindung eignet sich auch zur Anwendung fiir andere Zwecke wie beispielsweise als Fenster in Kraftfahrzeu-
gen, und verschiedenen anderen Gebilden oder Bauwerken mit Fenstern. Elektrochrome Fenster gemaf der
vorliegenden Erfindung weisen allgemein einen Rahmen 12 auf, der als Trager bzw. Halterung fir die anderen
Bestandteile des elektrochromen Fensters dient und auch fir elektrische Leitungszwecke verwendet werden
kann. Der Rahmen 12 tragt somit durchsichtige Glas- oder Kunststoffsubstrate und elektrochrome Mittel, wie
sie im folgenden im einzelnen beschrieben werden. Bei dieser Ausfihrungsform der Erfindung umfaldt das
Fenster 10 eine diinne Schicht 14 aus einem elektrochromen Medium, die zwischen zwei durchsichtigen, ins-
besondere optisch durchsichtigen Substraten 16 und 18 angeordnet ist. Bei Anlegen eines elektrischen Po-
tentials an das elektrochrome Medium 14 verdunkelt sich dieses und beginnt, Licht zu absorbieren. Je héher
die Spannung, um so dunkler wird das Fenster. Wird die elektrische Spannung auf Null verringert, kehrt das
Fenster in seinen klar-durchsichtigen Zustand zurlck. Die elektrochromen Bauteile eines die vorliegende Er-
findung verkdrpernden Fensters kénnen beispielsweise von dem Typ sein, wie er in dem fiir die Anmelderin der
vorliegenden Erfindung am 20. Februar 1990 erteilten US-Patent 4 902 108 A betreffend 'Single-Compartment,
Self-Erasing, Solution-Phase Electrochromic Devices, Solutions For Use Therein, and Uses Thereof' beschrie-
ben ist. Und ebenso kdnnen gegebenenfalls auch andere Arten und Typen elektrochromer Materialien fir die
Ausibung der vorliegenden Erfindung verwendet werden. So beschreibt und beansprucht beispielsweise das
erteilte US-Patent 6 020 987 A mit dem Titel 'An Improved Electrochromic Medium Capable of Producing a
Preselected Color' ein elektrochromes Medium, das in I6slicher Phase, auf eine Oberflache begrenzt, in Hy-
bridform oder elektrisch abgeschieden vorliegen kann und eine vorgegebene Farbe hervorzurufen vermag.
Falls ein elektrochromes Medium in Lésungsphase verwendet wird, sollte es vorzugsweise eine vernetzte Po-
lymermatrix zur Verringerung des hydrostatischen Drucks enthalten. In der internationalen Patentanmeldung
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WO 97/34186 A1 betreffend 'Improved Electrochromic Layer and Devices Comprising Same' werden bevor-
zugte vernetzte Polymermatrixmaterialien beschrieben und beansprucht.

[0021] Das die vorliegende Erfindung verkdrpernde Fenster 10 ist in Fig. 1 der Zeichnung in schematischer
vereinfachter Querschnittsansicht wiedergegeben, und da einige der Schichten des Fensters sehr diinn sind, ist
der Mal3stab aus Griinden der besseren zeichnerischen Darstellung verzerrt. Gemal Fig. 1 weist das Fenster
10 eine dicht verschlossene Kammer 20 auf. Bei dieser Ausfihrungsform der Erfindung sei angenommen,
dal das durchsichtige Element 16 zur AuRRenseite eines Gebadudes gerichtet ist, wahrend das durchsichtige
Element 18 zur Innenseite eines Gebaudes gerichtet ist. Das durchlassige bzw. durchsichtige Element 15 ist
mit einem teilweise lichtreflektierenden und einem teilweise lichtdurchlassigen Uberzug 22 beschichtet, wobei
die Schicht 22 auch elektrisch leitend ist. Die Schicht 22 kann eine Kombination einer Mehrzahl oder Vielzahl
von Schichten sein, wobei die einzelnen Schichten entweder elektrisch leitend oder nichtleitend sein kénnen,
jedoch muf3 die mit der Flissigkeit in Kontakt stehende Schicht elektrisch leitend sein. Das andere durchsichtige
Element 18 ist mit einem durchsichtigen, elektrisch leitenden Uberzug 24 beschichtet. Die Kammer 20 wird
somit durch die elektrisch leitende, teilweise lichtreflektierende und teilweise lichtdurchlassige Schicht 22, die
Dichtung 26 und die durchsichtige elektrisch leitende Schicht 24 begrenzt. Das elekirochrome Medium 14 mit
den gewlinschten elektrochromen Eigenschaften ist in der Kammer 20 angeordnet.

[0022] Wie in Fig. 1 schematisch veranschaulicht, ist eine elektrische Potentialquelle zum Anlegen eines elek-
trischen Potentials an das elektrochrome Medium vorgesehen, um Anderungen der Lichtdurchlassigkeit des
elektrochromen Mediums hervorzurufen; diese elektrische Potentialquelle umfasst eine elektrische Stromquel-
le 28, deren Anschlisse 30 und 32 elektrisch mit den Schichten 22 bzw. 24 mittels Leitern 34 bzw. 36 ver-
bunden sind, und einen herkémmlichen Schalter 38. Vorzugsweise ist eine zur leichteren Einstellung der dem
elektrochromen Medium zugefiihrten elektrischen Leistung auch ein herkdmmlicher, durch einen Regelwider-
stand gesteuerter Pufferverstarker 40 vorgesehen. Selbstverstandlich kdnnen beliebige gewlinschte oder her-
kémmliche elektrische Potentialquellen zum Anlegen und zur Steuerung eines elektrischen Potentials an die
Schichten 22 und 24 vorgesehen werden.

[0023] Lichtstrahlen von auRerhalb eines Gebaudes treten durch das durchsichtige Element 16, die elektrisch
leitende, teilweise lichtreflektierende und teilweise lichtdurchlassige Schicht 22 und das elektrochrome Medi-
um 14 ein und werden sodann durch die elektrisch leitende Schicht 24 und das durchsichtige Element 18 zur
Innenseite des Gebaudes durchgelassen. Somit werden die einfallenden Lichtstrahlen nicht nur in herkémm-
licher Weise durch die durchsichtigen Elemente 16 und 18 und die Schicht 24 geschwacht, sondern auch so-
wohl durch die elektrisch leitende, teils lichtreflektierende und teils lichtdurchlassige Schicht 22 als auch durch
das Ausmalfy, mit welchem das elektrochrome Medium 14 Licht absorbiert. Wenn das elektrochrome Medium
stark lichtabsorbierend ist, wird die die Gebaudeinnenseite erreichende Intensitat der einfallenden Lichtstrah-
len verringert. Somit gehdren bei dieser Ausfihrungsform der Erfindung zu den grundlegenden strukturellen
Elementen des elektrochromen Gebildes die beiden durchsichtigen Elemente 15 und 18, das Dichtungsteil
26, welches die durchsichtigen Elemente 16 und 18 in einem zusammengebauten Fenster in im wesentlichen
parallelem Abstand voneinander halt und die Kammer 20 umgibt, welche im zusammengesetzten Zustand des
Fensters durch die Schichten 22 und 24 sowie durch die Umfangsinnenwandungen des Abstands- und Dich-
tungsteils 25 begrenzt wird. Das Volumen der Kammer 20 kann beispielsweise mit irgendeiner der in der US-
Patentschrift 4 902 108 A oder in dem US-Patent 6 020 987 A beschriebenen Lsungen gefilllt sein, welche im
Betriebszustand des Fensters eine reversibel veranderliche Lichtdurchlassigkeit besitzen, wobei die Lésung
in der Kammer in Bertihrung mit beiden Schichten 22 und 24 steht.

[0024] Wie in Fig. 1 veranschaulicht, umgibt der Rahmen 12 das elektrochrome Aggregat an seinem Umfang;
der Rahmen 12 weist Flansche 42 und 44 auf, die durch ein Stegteil 46 einstlickig miteinander verbunden
sind. Der Rahmen 12 umhdiillt die Rand- und Kantenbereiche der durchsichtigen Elemente 16 und 18 und des
Dichtungsteils 26, wobei der Rahmen 12 sich um den gesamten Umfang des elektrochromen Fensters 10
herum erstreckt.

[0025] Unter naherer Bezugnahme auf die Zeichnung umfal3t das elektrochrome Fenster 10 gemaR der vor-
liegenden Erfindung das durchsichtige Element 16 mit einer Vorderseite 48 und einer Rickseite 50, und das
durchsichtige Element 18 mit einer Vorderseite 52 und einer Riickseite 54. Das durchsichtige Element 16
und das durchsichtige Element 18 kdnnen aus irgendeinem aus einer Anzahl von Materialien bestehen, die
im sichtbaren Teil des Lichtspektrums durchlassig sind und gentigende Dicke und Festigkeit besitzen, um
den auf das Material ausgeubten Kraften, die beispielsweise infolge unterschiedlicher Temperaturen und/oder
herkdmmlicherweise auf Fenster ausgelbter Prall- bzw. Schlagkrafte variieren kdnnen, zu widerstehen. Die
Elemente 16 und 18 kdnnen aus verschiedenen Arten von Fensterglas oder von Polymer- oder Kunststoff-
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Folien bzw. Tafelmaterialien und dergleichen hergestellt sein. Beispielsweise kénnen die Elemente 16 und
18 aus Polyolefinen, wie beispielsweise zyklischen Olefin-Copolymeren nach Art des von der Firma Hochst
in Frankkfurt, Deutschland, vertriebenen Materials Topas, oder Polycarbonaten wie CR-39 der Firma PPG,
Pittsburgh, Pennsylvanien, oder Acrylwerkstoffen wie Lucite der Firma Dow Chemical in Midland, Michigan,
oder Polyestermaterial wie dem von der Firma DuPont in Wilmington, Delaware, vertriebenen Mylar, oder kom-
merziell erhaltlichem durchsichtigem Polyvinylchlorid- oder Polystyrol-Polymer hergestellt sein. Topas besitzt
bedeutende Vorteile, wie beispielsweise seine Bestandigkeit gegenlber Lésungsmitteln wie beispielsweise
Propylencarbonat.

[0026] Selbstverstandlich kénnen die Elemente 16 und 18 gegebenenfalls aus anderweitigem geeignetem
Glas oder Kunststoff hergestellt sein und UV-Blockiereigenschaften zum Schutz des elektrochromen Materials
besitzen. Wie weiter oben erwéhnt, ist auf der Riickseite 50 des Elements 16 eine Schicht 22 aus teils licht-
reflektierendem und teils lichtdurchlassigem elektrisch leitendem Material als Elektrode aufgebracht und eine
andere Schicht 24 aus durchsichtigem elektrisch leitendem Material auf der Vorderseite 52 des durchsichtigen
Elements 18. Eine der Schichten 22 und 24 oder beide kénnen die gesamten Oberflachen der Elements 10
bzw. 18, auf welchen sie aufgebracht sind, bedecken, oder sie kénnen die Oberflachen der Elemente 16 und/
oder 18 innerhalb der Innenumfangswandung des Dichtungsteils 26 bedecken. Dies kann mittels Maskierung
oder durch Entfernen der Schichten 22 und 24 mittels Laser-Schrappen erfolgen. Fiir den Fachmann ist klar,
daf selbstverstandlich etwas leitendes Material bis an den Rand herausgefiihrt sein muf3, zum Anlegen des
elektrischen Potentials. Die Schichten 22 und 24 kénnen aus einem beliebigen geeigneten Material bestehen,
das an den erwahnten Oberflachen der Elemente 16 und 18 ausreichend haftet, bestandig gegen schadliche
Wechselwirkung mit anderen Stoffen innerhalb des elektrochromen Fensters ist, mit welchen die Schichten
15 und 18 in BerGhrung gelangen kénnen, bestandig gegeniiber nachteiliger Wechselwirkung mit dem elek-
trochromen Medium ist sowie brauchbare Lichtdurchlassigkeit und gute elektrische Leitfahigkeit besitzt.

[0027] Fir die Schicht 22 aus teils Licht reflektierendem und teils lichtdurchlassigem elektrisch leitendem
Material kann ein beliebiges Material dienen, das auf das elektrochrome Medium nicht nachteilig einwirkt und
des weiteren fir einen Teil des elektromagnetischen Spektrums durchlassig ist, bei gleichzeitiger Reflexion
eines Teils des elektromagnetischen Spektrums. Vorzugsweise sollen die durchgelassenen und reflektierten
Anteile breitbandige Teile des Spektrums sein, derart dal® das reflektierte Licht in der Betrachtung nicht farbig
erscheint. Jedoch ist fir den Fachmann klar, daf, falls erwlinscht, auch farbig reflektiertes Licht vorgesehen
werden kann.

[0028] Die Schicht 22 aus teils lichtreflektierendem und teils lichtdurchlassigem elektrisch leitendem Materi-
al kann aus Aluminium, Silber oder Silberlegierungen, darunter Silber/Gold-, Silber/Platin-, Silber/Palladium-
oder Silber/Titan-Legierungen, bestehen. Die Dicke der Schicht 22 kann einen Wert im Bereich von etwa 30
Angstrom bis etwa 500 Angstréom aufweisen und vorzugsweise zwischen etwa 50 Angstréom und etwa 150
Angstrom betragen. Das am 6. Oktober 1998 erteilte US-Patent 5 818 625 A betreffend 'Electrochromic Rear-
view Mirror Incorporating a Surface Metal Reflector' offenbart und beansprucht Reflexionsmaterialien, die bei
der vorliegenden Erfindung verwendet werden kdénnen.

[0029] Die Schicht 24 aus durchsichtigem, elektrisch leitendem Material kann aus mit Zinnoxid dotiertem Iri-
dium (ITO) oder aus mit Fluor dotiertem Zinnoxid (FTO) bestehen, wobei in beiden Fallen in bekannter Waise
die Eigenfarbe unterdriickt werden kann.

[0030] Beispielsweise kann bei dieser Ausfliihrungsform der Erfindung das Element 16 aus Floatglas beste-
hen, das auf seiner Oberflache 50 mit einer Schicht 22 aus einer Legierung von 3 Palladium und 97% Silber
Uberzogen ist und eine Lichtdurchlassigkeit von 59%, eine Lichtreflexion von 30 und einen Schicht- bzw. Fo-
lienwiderstand von 10 Ohm pro Flacheneinheit besitzt. Das Element 18 kann ebenfalls aus Floatglas beste-
hen, das an seiner Oberflache 52 mit einer Schicht 24 aus mit Fluor dotiertem Zinnoxid Uiberzogen ist und
einen Schicht- bzw. Folienwiderstand von 12 bis 13 Ohm pro Flacheneinheit besitzt und von der Firma LOF
in Toledo, Ohio, als TEC-Glas vertrieben wird. Wie weiter oben erwahnt, kann die Kammer 20 mit einer der
in dem US-Patent 4 902 103 A beschriebenen elektrochromen Lésungen gefiillt sein. Bei der oben erwdhnten
Konstruktion werden fir die Durchlassigkeit und Lichtreflexion von sichtbaren Licht von der Seite A und der
Seite B flr den jeweils klarsichtigen und den voll abgedunkelten Zustand des elektrochromen Mediums die
folgenden Werte gemessen:
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Zustand Seite % Durchlassigkeit % Reflexionsvermdgen
klarsichtig A 57,3 22,9

klarsichtig B 57,3 21,6

dunkel A 3,8 20,3

dunkel B 3,8 8,3

[0031] Unter gleichartigen, aber insgesamt gut beleuchteten Bedingungen ist das Sichtvermdgen von der Sei-
te A zur Seite B schlecht, wenn das Fenster abgedunkelt ist, wegen der durch die Schicht 22 bewirkten Refle-
xion, wahrend die Sichtbarkeit von der Seite B zur Seite A durch den von der Schicht 22, die auch als Elektrode
fur das Fenster dient, gebildeten teilweise reflektierenden Uberzug nicht nennenswert veréndert wird. Da die
Sichtbarkeit bzw. das Sichtvermdgen von der Seite A her wegen dem vorstehend erwdhnten Reflexionsvermo-
gen in Kombination mit der Abnahme der Durchldssigkeit schlecht ist, wahrend die Sichtbarkeit bzw. das Sicht-
vermogen von der Seite B zur Seite A durch eine Abnahme sowohl der Durchlassigkeit und des Reflexionsver-
mdgens verandert wird, ergibt sich ein unterschiedliches Niveau an Abgeschiedenheit bzw. Abgeschlossenheit
bei Betrachtung des Fensters von der einen Richtung (Seite A) verglichen mit der anderen Richtung (Seite B).
AuRerdem verdeckt die teils lichtreflektierende und teils lichtdurchléssige Schicht 22 Anderungen in der Farbe
des elektrochromen Mediums bei Betrachtung von der Seite A her und verstarkt Anderungen in der Farbe
des elektrochromen Mediums bei Betrachtung von der Seite B her. Auflerdem werden bei Abscheidung der
Schicht 22 auf der Oberflache 50 des Elements 16 die Reflexions- und zugeordneten Materialien gegen Abrieb,
Kratzbeeintrachtigung, Verwitterung und dergleichen geschiitzt. Auch wird bei Aufbringung der Schicht 24 auf
der Oberflache 52 der Schicht 24 diese Schicht 24 ebenfalls gegen Abrieb, Kratzerscheinungen, Verwitterung
und dergleichen geschitzt.

[0032] Auch kann selbstverstandlich, falls gewiinscht, auf die freiliegenden Oberflachen 48 und 54 der Ele-
mente 16 bzw. 18 herkdmmliches Antikratzmaterial aufgebracht werden. Auch kdnnte auf der Oberflache 54
zur weiteren Verringerung der Reflexion bei Betrachtung von der Seite B her ein Antireflexionsiiberzug aufge-
bracht werden.

[0033] Gemal Fig. 1 ist das Element 16 mit dem Element 18 durch das zwischen den Schichten 22 und 24
und in Haftung mit diesen angeordnete Dichtungsteil 25 in parallelem Abstand dichtschlief3end verbunden. Das
Dichtungsteil 26 ist insgesamt um den gesamten Umfang der Elemente 16 und 18 herum vorgesehen, und es
kann aus einem beliebigen geeigneten Material hergestellt sein, das einen Klebverbund mit den Schichten 22
und 24 gestattet und nach der Herstellung des Verbunds einen insgesamt konstanten Abstand zwischen den
Schichten 22 und 24 aufrechterhalten kann. Das Dichtungsteil 26 soll auch keine nennenswerte Durchlassig-
keit fir Wasser oder Sauerstoff besitzen und allgemein inert bezlglich dem in der Kammer 20 angeordneten
elektrochromen Material sein. Beispielsweise kann das Dichtungsteil 25 aus einem Streifen oder Ring aus
Polymermaterial wie beispielsweise Gummi, Urethan, Acrylat, Epoxy und dergleichen bestehen. Im erteilten
US-Patent 6 157 480 A betreffend 'Seal for Electrochromic Devices' wird ein verbessertes Epoxymaterial zum
Verbund mit einer reflektierenden Schicht beschrieben und beansprucht.

[0034] Die durch die Schichten 22 und 24 und die Innenumfangswandung des Dichtungsteils 26 begrenzte
Kammer 20 wird mit dem elektrochromen Medium 14 gefiillt. Das elektrochrome Medium vermag seine Eigen-
schaften so zu andern, daf3 hindurchgehendes Licht bei Anlegen einer veranderlichen Spannung an das elek-
trochrome Medium variabel geschwéacht wird. Somit gewahrleistet das elektrochrome Medium eine kontinuier-
lich variable Lichtdurchlassigkeit und ist gemaR einer Grauskala steuerbar. Die in der oben erwdhnten US-
Patentschrift 4 902 108 A beschriebenen und beanspruchten elektrochromen Medien genligen diesen Kriterien
und sind vorzuziehen, obwohl selbstverstandlich, falls erwiinscht, auch andere elektrochrome Medien mit den
erforderlichen Eigenschaften verwendet werden kénnen. Selbstverstandlich kénnen die elektrochromen Medi-
en durch eine oder mehrere (nicht dargestellte) abdichtbare Fill6ffnungen und nach bekannten Verfahren wie
beispielsweise durch Injektion, Vakuumhinterfillung und dergleichen in die Kammer 20 eingebracht werden.

[0035] Das elektrochrome Medium kann selbst-léschend sein. Bei einem derartigen System wird die Intensitat
des Lichts beim Durchgang durch das mit den elektrisch leitenden Schichten 22 und 24 in Kontakt stehende
elektrochrome Medium moduliert oder geschwacht. Typischerweise umfallt das elektrochrome Medium 14 we-
nigstens eine anodische Verbindung und wenigstens eine kathodische Verbindung. Bei Einpragen eines elek-
trischen Gleichspannungspotentials Gber dem elektrochromen Medium wird die anodische Verbindung elek-
trochemisch oxidiert und die kathodische Verbindung elektrochemisch reduziert. Die Eigenschaft der Selbst-
Léschung bedeutet, da nach Verringern oder Eliminieren einer Potentialdifferenz zwischen den Schichten 22

8/12



DE 199 83 771 B3 2013.08.14

und 24 die Durchléssigkeit der elektrochromen Lésung 14 in der Kammer 20 spontan auf einen fir die neue
Potentialdifferenz charakteristischen Wert zunimmt, ohne daf} hierfir eine Umkehr der Polaritat der Elektroden
erforderlich ware. Das Merkmal der Selbst-Léschung kommt durch die spontanen, anscheinend diffusionsbe-
grenzten Reaktionen oxidierter anodischer Verbindungen mit reduzierten kathodischen Verbindungen, welche
anodische Verbindungen und kathodische Verbindungen in ihren jeweiligen Gleichgewichtszustadnden bei Po-
tential Null ergeben, zustande.

[0036] In Fenstern und Tafeln bzw. Platten gemaR der vorliegenden Erfindung kann mittels der Stromquelle
23 den Schichten 22 und 24 elektrischer Strom zugefiihrt werden und so ein elektrisches Potential iber dem
elektrochromen Medium eingepragt werden und dieses abdunkeln. Fir eine selbst-ldschende elektrochrome
Vorrichtung in l6slicher Phase mit einem einzelnen Abteil wird bei fir einen Stromfluld durch das in l6slicher
Phase vorliegende elektrochrome Medium ausreichendem Potential das anodische Material kontinuierlich oxi-
diert und das kathodische Material reduziert, zum Ersatz der anodischen und kathodischen Verbindungen,
welche von den Schichten 22 und 24 weg diffundieren und spontan miteinander unter Bildung der nicht-ge-
farbten Materialart in der Hauptmenge des elektrochromen Mediums reagieren. In dem Male, in dem mehr
elektrische Leistung dem elektrochromen Medium aufgepragt wird, verdunkelt sich das elektrochrome Medium
weiter. Bei Zufuhr von weniger elektrischer Leistung an das elektrochrome Medium nimmt die Lichtdurchlas-
sigkeit durch das elektrochrome Medium spontan auf einen neuen Wert zu, da die Anzahl der elektrochemisch
gefarbten Teilchen kleiner als zuvor ist. Vermittels des herkémmlichen Pufferverstéarkers 40 mit Regelwider-
standssteuerung 14t sich ohne Notwendigkeit komplizierter Schaltungen eine genaue Einstellung erzielen.
Wenn daher die jeweils gewahlte eingestellte Spannung zwischen den Schichten 22 und 24 angelegt wird,
so bewirkt der elektrische Potentialunterschied zwischen den Schichten, dal} die elektrochrome Teilchenart
innerhalb des elektrochromen Materials entweder reduziert oder oxidiert wird, wodurch ein Stromfluf3 durch
das elektrochrome Medium zustande kommt. Als Folge hiervon wird das Fenster abgedunkelt, d. h. das Fens-
ter durchsetzendes Licht wird geschwacht. Bei Verringerung oder Abschaltung des elektrischen Potentialun-
terschieds wird das Fenster weniger dunkel, oder es wird wieder vollstandig durchsichtig, wenn das elektrische
Potential vollstdndig abgeschaltet wird.

[0037] Eine andere Ausfihrungsform der Erfindung ist schematisch in Fig. 2 der Zeichnung dargestellt. Diese
Ausfuhrungsform der Erfindung weist viele der Bauteile der in Fig. 1 veranschaulichten Ausfihrungsform der
Erfindung auf, sie umfalit ein als Ganzes mit 110 bezeichnetes Fenster, welches den Rahmen 12 aufweist,
welcher die beiden durchsichtigen Elemente 16 und 18 tragt, das Dichtungsteil 26, welches die durchsichti-
gen Elemente 16 und 18 in im wesentlichen parallelem Abstand in einem zusammengebauten Fenster hal-
tert und welches eine Kammer 120 umgibt, die mit einem der weiter oben erwahnten elektrochromen Medien
geflllt werden kann. Bei dieser Ausfiihrungsform der Erfindung ist das durchsichtige Element 16 auf seiner
AuRenoberflache 48 mit einer teils lichtreflektierenden und teils lichtdurchlassigen Schicht 122 (iberzogen und
das durchsichtige Element 15 auf seiner Innenseite 50 ebenfalls mit einem durchsichtigen elektrisch leiten-
den Uberzug 123 beschichtet. Das durchsichtige Element 18 tragt, wie weiter oben beschrieben, auf seiner
Innenoberflache 52 die durchsichtige elektrisch leitende Schicht 24. Somit wird. bei dieser Ausfiihrungsform
der Erfindung die Kammer 120 durch die durchsichtige elektrisch leitende Schicht 123, das Dichtungsteil 25
und die durchsichtige elektrisch leitende Schicht 24 begrenzt, und das elektrochrome Medium 14 ist in dieser
Kammer angeordnet.

[0038] Bei dieser Ausfiihrungsform der Erfindung ist, wie in Fig. 2 veranschaulicht, wiederum eine elektrische
Potentialquelle zum Anlegen eines elektrischen Potentials an das elektrochrome Medium vorgesehen, um An-
derungen der Lichtdurchlassigkeit des elektrochromen Mediums zu bewirken; diese elektrische Potentialquelle
umfasst die zuvor beschriebene elektrische Stromquelle 28, deren Anschliisse 30 und 32 Uber die Leitungen
34 bzw. 36 und den Schalter 38 mit den Schichten 123 bzw. 24 verbunden sind. Der weiter oben beschriebene,
mit einem Regelwiderstand gesteuerte Pufferverstéker 40 gestattet die Einstellung der dem elektrochromen
Medium zugefiihrten elektrischen Leistung; selbstversténdlich kénnten jegliche anderweitigen gewtinschten
oder herkdbmmlichen elektrischen Potentialquellen zur Steuerung von Anlegung von elektrischem Potential an
die Schichten 123 und 24 vorgesehen werden.

[0039] Bei dieser Ausflihrungsform der Erfindung fallen Lichtstrahlen von au3erhalb des Geb&udes durch die
teils lichtreflektierende und teils lichtdurchléassige Schicht 122, das durchsichtige Element 16 und die durch-
sichtige elektrisch leitende Schicht 123 ein, bevor sie durch das elektrochrome Medium 14, die durchsichtige
elektrisch leitende Schicht 24 und das durchsichtige Element 18 zur Innenseite des Gebaudes durchgelas-
sen werden. Somit werden die einfallenden Lichtstrahlen sowohl durch die teils Licht reflektierende und teils
lichtdurchlassige Schicht 122 als auch durch das Ausmal, in welchem des elektrochrome Medium 14 Licht
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absorbiert, geschwécht. Ist das elektrochrome Medium stark Licht absorbierend, so wird die Intensitat der die
Innenseite des Gebaudes erreichenden einfallenden Lichtstrahlen verringert.

[0040] Selbstverstandlich kann in dieser Ausfihrungsform der Erfindung die Schicht 122 eine beliebige von
den weiter oben beschriebenen sein, wie beispielsweise eine Legierung aus 3% Palladium und 97% Silber,
darart daf3 sie, wie in Verbindung mit der Ausfiihrungsform der Erfindung geman Fig. 1 beschrieben, 59% Licht-
durchléssigkeit und 30% Lichtreflexion besitzt. Bei dieser Ausfihrungsform der Erfindung kénnen die Schicht
123 und die Schicht 24 jeweils aus mit Fluor dotiertem Zinnoxid bestehen und beispielsweise einen Folien-
bzw. Flachenwiderstand von 12 bis 13 Ohm pro Flacheneinheit besitzen.

[0041] Typische Werte von Lichtdurchlassigkeit und Lichtreflexion von der Seite A und der Seit B fiir die voll
durchsichtigen und voll abgedunkelten Zustéande des elektrochromen Mediums wéaren im wesentlichen diesel-
ben wie die weiter oben in Verbindung mit der in Fig. 1 veranschaulichten Ausfihrungsform der Erfindung
beschriebenen Werte. Somit ist unter dhnlichen Belichtungsbedingungen die Sichtbarkeit bzw. das Einsicht-
vermdgen von der Seite A zur Seite B wegen der durch die Schicht 122 bedingten reflektierten Bilder schlecht,
wahrend die Sichtbarkeit bzw. das Sichtvermdgen von der Seite B zur Seite A durch den von der Schicht 122
gebildeten teilweise reflektierenden Uberzug zwischen dem dunklen und dem vollsténdig durchsichtigen Zu-
stand nicht nennenswert geédndert wird, aufl3er der von der Abdunklung des elektrochromen Mediums herriih-
renden Abnahme der Durchlassigkeit. AuRerdem ergibt sich, da das Sichtvermdgen von der Seite A her wegen
der reflektierten Bilder schlecht ist, wahrend das Sichtvermégen von der Seite B zur Seite A durch die teils re-
flektierende Schicht 122 nicht nennenswert verandert wird, ein unterschiedliches Niveau an Abgeschiedenheit
bzw. Abgeschlossenheit bei Betrachtung des Fensters aus der einen Richtung im Vergleich zur Betrachtung
aus der anderen Richtung. AulRerdem verdeckt die teils Licht reflektierende und teils lichtdurchl&dssige Schicht
122 Anderungen der Farbe des elektrochromen Mediums bei Betrachtung von der Seite A her und verstarkt
die Anderungen der Farbe des elektrochromen Mediums bei Betrachtung von der Seite B her.

[0042] Eine andere Ausfiihrungsform der Erfindung ist in Fig. 3 der Zeichnung schematisch veranschaulicht.
Diese Ausfuhrungsform der Erfindung weist ebenfalls viele der Teile der in den Fig. 1 und Fig. 2 veranschau-
lichten Ausfihrungsformen der Erfindung auf; sie besteht aus einem als Ganzes mit 210 bezeichneten Fens-
ter mit einem Rahmen 12, welcher die beiden durchsichtigen Elemente 16 und 18 tragt und haltert, aus dem
Dichtungsteil 26, welches die durchsichtigen Elemente 15 und 18 in einem zusammengebauten Fenster in
im wesentlichen parallelem Abstand voneinander halt und haltert, und das eine Kammer 220 umgibt, die mit
einem der weiter oben mit ndheren Einzelheiten beschriebenen elektrochromen Medien gefiillt werden kann.
Bei dieser Ausflihrungsform der Erfindung besitzt das durchsichtige Element 15 auf seiner Innenoberflache
50 eine durchsichtige elektrisch leitende Uberzugsschicht 222, wahrend das durchsichtige Element 18 auf sei-
ner Innenseite 52 eine teils lichtreflektierende und teils lichtdurchlassige Uberzugsschicht 224 tragt, wobei die
Schicht 224 auch elektrisch leitend ist. Somit wird bei dieser Ausfiihrungsform der Erfindung die Kammer 223
durch die durchsichtige elektrisch leitende Schicht 222, die Randdichtung 26 sowie die teils lichtreflektierende,
teils lichtdurchlassige elektrisch leitende Schicht 224 begrenzt. Das elektrochrome Medium ist in der weiter
oben beschriebenen Weise innerhalb der Kammer 220 enthalten.

[0043] Es wurden bevorzugte Ausfihrungsformen der Erfindung veranschaulicht und beschrieben, wobei je-
doch selbstverstandlich verschiedene Anderungen und Modifizierungen vorgenommen werden kénnen, ohne
vom Grundgedanken der Erfindung abzuweichen.

Patentanspriiche

1. Elektrochromes Fenster (10, 110, 210), welches in Kombination erste und zweite durchsichtige Elemente
(16, 18) im Abstand voneinander aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass eine Oberflache oder Seite (50)
des ersten Elements (16) dem zweiten Element (18) zugewandst ist und eine erste, wenigstens teilweise licht-
durchlassige, elektrisch leitende Schicht (22, 123, 222) aufweist, dass eine Oberflache oder Seite (52) des
zweiten Elements (18) dem ersten Element (16) zugewandt ist und eine zweite, wenigstens teilweise lichtdurch-
l&ssige, elektrisch leitende Schicht (24, 224) aufweist, dass das genannte Fenster (10, 110, 210) eine zwischen
den genannten ersten und zweiten wenigstens teilweise lichtdurchlassigen, elektrisch leitenden Schichten (22,
123, 222; 24, 224) auf dem ersten und zweiten Element (16, 18) angeordnete Kammer (20, 120, 220) definiert,
dass ein elektrochromes Medium (14) mit reversibel veranderbarer Durchlassigkeit in der genannten Kammer
(20, 120, 220) in Bertihrung sowohl mit der ersten als auch mit der zweiten wenigstens teilweise lichtdurchlas-
sigen elektrisch leitenden Schicht (22, 123, 222; 24, 224) auf der Innenseite sowohl des ersten als auch des
zweiten durchsichtigen Elementes (16, 18) steht, dass das erste durchsichtige Element (16) eine darauf ange-
brachte teilweise lichtreflektierende Schicht (22, 122, 224) aufweist, dass eine elekirische Potentialquelle (28)
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elektrisch mit beiden wenigstens teilweise lichtdurchlassigen elektrisch leitenden Schichten (22, 123, 222; 24,
224) auf dem ersten und zweiten Element (16, 18) verbunden ist, zum Anlegen eines elektrischen Potentials
an das elektrochrome Medium (14), um Anderungen der Lichtdurchléssigkeit des elektrochromen Mediums
herbeizufiihren, dass das Fenster (10, 110, 210) eine erste Seite (A) und eine zweite Seite (B) umfaldt, von
welcher aus das Fenster betrachtet werden kann, wobei die erste Seite (A) dem ersten Element (16) und die
zweite Seite (B) dem zweiten Element (18) zugewandt ist, und dass das Fenster ein grofieres Reflexionsver-
mdgen in Blickrichtung von der ersten Seite (A) zu der zweiten Seite (B) aufweist als umgekehrt.

2. Elektrochromes Fenster nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das von der teilweise lichtre-
flektierenden Schicht (22, 122, 224) reflektierte Licht in der Betrachtung nicht farbig oder farbig erscheint.

3. Elektrochromes Fenster nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die teilweise lichtreflektieren-
de Schicht (22) auf der einen, dem zweiten durchsichtigen Element (18) zugewandten Seite (50) des ersten
durchsichtigen Elements (16) angeordnet ist, oder dass die genannte teilweise lichtreflektierende Schicht (122)
auf der anderen Seite (48) des ersten durchsichtigen Elements (16) angeordnet ist, oder dass die teilweise
lichtreflektierende Schicht (224) auf der dem ersten durchsichtigen Element (16) zugewandten Seite (52) des
zweiten durchsichtigen Elements (18) angeordnet ist.

4. Elektrochromes Fenster nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die teilweise lichtreflektierende
Schicht (22, 122, 224) auch elektrisch leitend ist.

5. Elektrochromes Fenster nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die teilweise lichtreflektierende
Schicht (22, 122, 224) eine Palladium und Silber enthaltende Legierung aufweist und dass die wenigstens teil-
weise lichtdurchlassige elektrisch leitende Schicht (22, 123, 222; 24, 224) mit Fluor dotiertes Zinnoxid aufweist.

6. Elektrochromes Fenster nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das elektrochrome Medium
(14) gemaR einer Grauskala Uber einen kontinuierlichen Bereich von Lichtdurchladssigkeit steuerbar ist.

7. Elektrochromes Fenster nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrische Potentialquelle
(28) zum Anlegen eines elektrischen Potentials an das elektrochrome Medium (14) Anderungen des von der
teilweise lichtreflektierenden Schicht (22, 122, 224) und von dem elektrochromen Medium (14) durchgelasse-
nen Lichts bewirken.

8. Elektrochromes Fenster nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens teilweise licht-
durchlassige elektrisch leitende Schicht (22, 123, 222; 24, 224) mit Fluor dotiertes Zinnoxid mit einem Folien-
oder Schichtwiderstand von 12 bis 13 Ohm pro Flacheneinheit aufweist.

9. Elektrochromes Fenster nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eines der genannten Elemente
(16, 18) ein teilweise lichtdurchlassige Schicht (22, 122, 224) aufweist, welche die genannte teilweise lichtre-
flektierende Schicht umfasst, dass jedes der genannten Elemente eine elektrisch leitende Schicht (22, 123,
222; 24, 224) in Kontakt mit dem elektrochromen Medium (14) aufweist, und dass die genannte elektrische
Potentialquelle (28) elektrisch mit dem elektrisch leitenden Schichten zum Anlegen eines elektrischen Poten-
tials an das elektrochrome Medium (14) verbunden werden kann, um Anderungen des durch die teilweise
lichtdurchlassige Schicht und das elektrochrome Medium durchgelassenen Lichts herbeizufuhren.

10. Elektrochromes Fenster nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die genannte teilweise licht-
durchléssige und teilweise lichtreflektierende Schicht (22) auf der dem zweiten durchsichtigen Element (18)
zugewandten Seite (50) des ersten durchsichtigen Elements (16) angeordnet ist, oder dass die genannte teil-
weise lichtdurchlédssige und teilweise lichtreflektierende Schicht (122) auf der von dem zweiten durchsichtigen
Element (18) entfernten oder abgewandten Seite (48) des ersten durchsichtigen Elements (16) angeordnet
ist, oder dass die genannte teilweise lichtdurchlassige und teilweise lichtreflektierende Schicht (224) auf der
dem ersten durchsichtigen Element (16) zugewandten Seite (52) des zweiten durchsichtigen Elements (18)
angeordnet ist.

11. Elektrochromes Fenster nach Anspruch 1, bei welcher das elektrochrome Medium (14) selbst-l6schend
ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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