Deutsches
Patent- und Markenamt

"R ‘

(9DE 10 2012 012 932 A1 2014.01.02

(12)

(21) Aktenzeichen: 10 2012 012 932.7
(22) Anmeldetag: 29.06.2012
(43) Offenlegungstag: 02.01.2014

Offenlegungsschrift

(51) Int CL.:

C04B 40/00 (2012.01)

(71) Anmelder:
Brillux GmbH & Co. KG, 48163, Miinster, DE

(74) Vertreter:
COHAUSZ & FLORACK Patent- und
Rechtsanwilte Partnerschaftsgesellschaft, 40211,
Diisseldorf, DE

(72) Erfinder:
Kugel, Manfred, 48653, Coesfeld, DE; Howische,
Thorsten, 48153, Miinster, DE; Loerke, Steffen,
48153, Miinster, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:

DE 19812246 C2
DE 10352613 A1

Prufungsantrag gemal § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Bodenspachtel

(57) Zusammenfassung: Dargestellt und beschrieben wird
ein Kit-of-parts zur Herstellung eines gebrauchsfertigen Bo-
denspachtels, welches eine pastdése Bodenspachtelmasse
und eine Hartekomponente umfasst. Ferner wird die Ver-
wendung des erfindungsgemafen Kit-of-parts sowie eine
pastdse Bodenspachtelmasse zur Herstellung eines ge-
brauchsfertigen zementbasierten Bodenspachtels beschrie-
ben, wobei die pastdése Bodenspachtelmasse lagerfahig ist,
ohne auszuharten.




DE 10 2012 012 932 A1 2014.01.02

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kit-of-parts zur Herstellung eines gebrauchsfertigen Bodenspachtels. Des
Weiteren betrifft die Erfindung die Verwendung eines solchen Kit-of-parts zur Herstellung eines gebrauchs-
fertigen Bodenspachtels sowie eine pastdse Bodenspachtelmasse zur Herstellung eines gebrauchsfertigen
zementbasierten Bodenspachtels. Die Erfindung betrifft schlief3lich ein Verfahren zur Herstellung eines ge-
brauchsfertigen Bodenspachtels.

[0002] Bodenspachtel sind in unterschiedlichen Zusammensetzungen bekannt. Im Allgemeinen bestehen der-
artige Bodenspachtel aus hydraulischen und/oder nicht hydraulischen Bindemitteln, mineralischen Zuschlagen
und sogenannten Additiven, wie beispielsweise Netzmittel, Entschaumer, Veflissigern, Verzégerern oder Be-
schleunigern.

[0003] Im Gegensatz zu Wand- und Deckenspachteln, welche auch als gebrauchsfertige Spachtelmassen
angeboten werden, missen Bodenspachtelmassen wegen der hdheren mechanischen Schlag- und Stol3be-
anspruchung besondere Erfordernisse vor allem in Bezug auf ihre Harte erfillen.

[0004] Vorherrschend auf dem Gebiet der Bodenspachtelprodukte sind pulverférmige Bodenspachteltrocken-
mischungen auf Zement- oder Calciumsulfatbasis. Sie missen unmittelbar vor Gebrauch auf der Baustelle mit
Wasser angerthrt werden, um einen gebrauchsfertigen Bodenspachtel zu erhalten.

[0005] Dies bringt mehrere Nachteile mit sich. Zum Einen besteht das Erfordernis, grolle Mengen an Was-
ser zum Anmischen der Bodenspachtelmasse auf der Baustelle bereitstellen zu missen. AuRerdem geht das
Vermischen grof3er Mengen pulverférmiger Spachtelmasse mit Wasser auf der Baustelle mit einer nicht uner-
heblichen Staubentwicklung einher. Diese verursacht nicht nur eine grof¥flachige Verschmutzung, welche mit
Zeitaufwand wieder bereinigt werden muss, sondern stellt auch ein Gesundheitsrisiko fur die Beschaftigten dar.

[0006] Ein weiterer Nachteil der derzeit gebrauchlichen Bodenspachtel ist die Tatsache, dass nach Anmischen
der Bodenspachtelmasse diese ziigig auf den Boden ausgebracht werden muss, da der Aushértvorgang un-
mittelbar bei Kontakt der zementésen Bodenspachtelmasse mit dem Anmachwasser beginnt. Fir optimale
Eigenschaften des ausgeharteten Bodenspachtels ist jedoch eine gleichméRige Mischung und moglichst feine
Dispersion erforderlich. Dies nimmt in der Praxis einige Zeit in Anspruch, da verhaltnismaRig viel Pulver mit
Wasser zu einer homogenen Masse aufgeschlossen werden muss. Oftmals muss ein Kompromiss zwischen
optimaler Vermischung und Schnelligkeit beim Anmischen zur Vermeidung eines friihzeitigen Aushartens der
Spachtelmasse gefunden werden.

[0007] In jingerer Zeit werden vermehrt Bodenspachtel direkt als Bodenbelag benutzt und nicht nur als Un-
tergrund fiir einen weiteren Bodenbelag wie beispielsweise PVC, Teppichboden, Laminat oder Parkett. Da der
Bodenspachtel somit heute oftmals den obersten und damit sichtbaren Bodenbelag bildet, werden erhohte
Anforderungen an den Oberflachencharakter und dekorative optische Eigenschaften wie Struktur und Farbe
des Bodenspachtels gestellt.

[0008] Bei den heute ublichen Verfahren zur Herstellung von dekorativen Bodenspachteln wird wahrend des
Anmischvorgangs Farbtonkonzentrat und/oder dekorative stlickige Zuséatze wie Sand, Metallchips, Fasern oder
ahnliches dem Bodenspachtel beigemischt.

[0009] Dies hat zum einen den Nachteil, dass wegen des Zeitdrucks, welcher durch den Beginn der Aushar-
tung des Bodenspachtels wahrend des Anmischvorgangs entsteht, ein genaues und reproduzierbares Abwie-
gen und Zumischen der kreativen Zuséatze wie Farbtonkonzentrat oder Metallchips erschwert wird.

[0010] Zum anderen haben die heutzutage angewandten Produkte und Verfahren aber auch den Nachteil,
dass fur jeden Sack pulverférmige Spachtelmasse, welcher mit Anmachwasser zu einem gebrauchsfertigen
Bodenspachtel angemischt werden muss, erneut ein Abwiegen und Zumischen der dekorativen Zusatze wie
Farbtonkonzentrat oder Metallchips erfolgen muss. Dies flhrt in vielen Féllen dazu, dass zwischen den getrennt
angemischten Chargen von Bodenspachteln Farbunterschiede bestehen. Ferner kénnen beim Zumischen von
kreativen Zusatzen wie Metallchips zwischen den einzelnen Chargen Unterschiede in der Konzentration und
Verteilung der stiickigen Zusatze entstehen.
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[0011] Bei grof¥flachigen Bodenbeldgen, zu deren Herstellung mehrere Chargen an Bodenspachtel nétig sind,
birgt die gangige Praxis die Gefahr, dass durch die Unterschiede in den getrennt angemischten Chargen ein
inhomogener Gesamteindruck des ausgeharteten Bodenbelags entsteht.

[0012] Ein weiterer Nachteil besteht in dem Zeitaufwand, welcher das Abwiegen und Zumischen der kreativen
Zusatze wie Farbtonkonzentrat oder Metallchips mit sich bringt, sowie dem Erfordernis eine Feinwaage auf
der Baustelle bereitstellen zu mussen.

[0013] Ausgehend von dem voranstehend erlduterten Stand der Technik bestand die Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung nunmehr darin, ein Kit-of-parts zur Herstellung eines gebrauchsfertigen Bodenspachtels eine
Verwendung dieses Kit-of-parts, eine pastése Bodenspachtelmasse sowie ein Verfahren zur Herstellung eines
gebrauchsfertigen Bodenspachtels bereitzustellen, welche die zuvor genannten Nachteile und Probleme des
Standes der Technik weitgehend vermeiden oder zumindest verringern.

[0014] Die Aufgabe ist erfindungsgeman durch das in Anspruch 1 angegeben Kit-of-parts, dessen in Anspruch
27 angegebene Verwendung, die pastdése Bodenspachtelmasse gemafl Anspruch 29 und das Verfahren ge-
maf Anspruch 35 geldst worden.

[0015] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den abhéangigen Ansprichen angegeben und wer-
den nachfolgend wie der allgemeine Erfindungsgedanke im Einzelnen erldutert.

[0016] Das erfindungsgemalie Kit-of-parts zur Herstellung eines gebrauchsfertigen Bodenspachtels umfasst
eine pastdse Bodenspachtelmasse und eine Hartekomponente. Wenn hier von Kit-of-parts die Rede ist, dann
ist damit ein Mehrkomponentensystem, ein Teilesatz und/oder ein Satz oder eine Gruppe aus Komponenten
oder Einzelteilen gemeint.

[0017] Erfindungsgemal wird ein Kit-of-parts bereitgestellt, dessen Komponenten zur Herstellung eines ge-
brauchsfertigen Bodenspachtels nur noch miteinander vermengt werden miissen. Dabei ist eine der Kompo-
nenten des Kit-of-parts eine Bodenspachtelmasse, welche erfindungsgemal pastos vorliegt. Unter pastds im
Sinne dieser Erfindung ist insbesondere leicht flie3fahig zu verstehen. Andere Bodenspachtelmassen, welche
aus dem Stand der Technik bekannt sind, beginnen bei Kontakt mit Wasser bei der Herstellung einer pastdsen
Bodenspachtelmasse auszuharten. Daher miissen die bisher bekannten Bodenspachtelmassen als Trocken-
mischung gelagert werden und durfen erst kurz vor Gebrauch mit Wasser angemischt werden. Die Bodens-
pachtelmasse, welche in dem erfindungsgemafen Kit-of-parts enthalten ist, hat den Vorteil, dass sie pastds
lagerfahig ist, ohne auszuharten.

[0018] Das Aushéarten des durch das erfindungsgemale Kit-of-parts erhéltlichen Bodenspachtels erfolgt erst
durch die Hartekomponente, welche als weiterer Bestandteil im erfindungsgemafRen Kit-of-parts enthalten ist.
Unter Hartekomponente im Sinne dieser Erfindung wird jeder Stoff oder jede Stoffmischung verstanden, welche
bei Vermischung mit der ebenfalls im erfindungsgeméafien Kit-of-parts enthaltenen Bodenspachtelmasse zur
Aushartung des so erhéltlichen Bodenspachtels fihrt.

[0019] Das erfindungsgemale Kit-of-parts dient zur Herstellung eines gebrauchsfertigen Bodenspachtels. Be-
sonders geeignet ist das erfindungsgemalie Kit-of-parts zur Herstellung eines Bodenspachtels auf Basis eines
hydraulischen Bindemittels.

[0020] Wenn hier von Bindemittel die Rede ist, so sind damit alle Stoffe gemeint, durch die Feststoffe mit
einem feinen Zerteilungsgrad, beispielsweise Pulver, miteinander bzw. auf einer Unterlage verklebt werden
kdnnen. Unter hydraulischem Bindemittel versteht der Fachmann Bindemittel, welche sowohl an der Luft als
auch unter Wasser harten. Hydraulische Bindemittel sind beispielsweise: Zement, Mischbinder, hydraulischer
Kalk (Trass), Putz- und Mauerbinder auf Zement-Basis. Optimale Ergebnisse lassen sich mit dem erfindungs-
gemalen Kit-of-parts zur Herstellung eines Bodenspachtels auf Zementbasis erzielen. Zement hat dabei den
Vorteil, dass der erfindungsgemal erhaltene Bodenspachtel einen besonders hohen Hartegrad aufweist. Da-
durch ist er als Bodenspachtel besonders gut geeignet, da Bodenspachtel im Gegensatz zu Wandspachteln
héheren mechanischen Schlag- und Stol3beanspruchungen ausgesetzt sind.

[0021] Eine bevorzugte Ausgestaltung des erfindungsgeméRen Kit-of-parts besteht darin, dass die Kompo-
nenten, insbesondere die Bodenspachtelmasse und die Hartekomponente, so beschaffen sind, dass der durch
das Kit-of-parts erhaltliche Bodenspachtel vor dem Ausharten selbstverlaufend ist. Unter selbstverlaufendem
Bodenspachtel im Sinne dieser Erfindung sind auch sogenannte FlieRestriche, -mértel, Ausgleichs- oder Ni-
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velliermassen zu verstehen. Solche selbstverlaufenden Bodenspachtel haben den Vorteil, dass Sie fliel3- und
pumpfahig sind und damit Zeit bei der Aufbringung des Bodenspachtels gespart werden kann. Des Weiteren
bewirken selbstverlaufende Bodenspachtel automatisch einen Héhenausgleich und fiihren damit nach Aushér-
tung zu besonders ebenen Oberflachen. Dies erlaubt ihren Einsatz zum Ausgleichen (Nivellieren) von unebe-
nen Grundflachen beziehungsweise hat den Vorteil, dass der Untergrund vor Auftragung des Bodenspachtels
nicht vorher begradigt werden muss.

[0022] Ein besonderer Vorteil des durch das erfindungsgemale Kit-of-parts erhaltlichen Bodenspachtels ist,
dass er als Endbeschichtung verwendet werden kann, d. h. den obersten Bodenbelag in Wohn- und AuRRen-
réumen bilden kann.

[0023] Erfindungsgemal lassen sich mit dem Kit-of-parts besonders harte Bodenbelage herstellen. Praktische
Versuche haben gezeigt, dass sich mit dem erfindungsgemafen Kit-of-parts Bodenspachtel herstellen lassen,
welche nach Aushértung eine hohe mechanische Festigkeit aufweisen. Diese hohe mechanische Festigkeit
fuhrt zu einer besonders hohen Belastbarkeit des mit dem erfindungsgemafRen Kit-of-parts herstellbaren Bo-
denbelags, welcher sich insbesondere durch eine hohe Druck-, Biegezug-, und Haftzugfestigkeit auszeichnet.
Gemal einer besonderen Ausfihrungsform der Erfindung weisen die mit dem erfindungsgeméafRen Kit-of-parts
herstellbaren Bodenbelage Druckfestigkeiten nach prEN 13892-2 von mindestens Klasse C7 oder C12, bevor-
zugt mindestens Klasse C16, jeweils gemessen nach 7 Tagen, auf. Weiter vorzugsweise weisen die mit dem
erfindungsgemafen Kit-of-Parts herstellbaren Bodenbeldge Druckfestigkeiten nach prEN 13892-2 gemessen
nach 28 Tagen von mindestens Klasse C16 oder C20, bevorzugt mindestens Klasse C25 auf. Gemal einer
weiteren Ausfihrungsform der Erfindung weisen die mit dem erfindungsgeméafen Kit-of-parts herstellbaren
Bodenbelage Biegezugfestigkeiten nach prEN 13892-2 von mindestens Klasse F3 oder F4, bevorzugt mindes-
tens Klasse F5, jeweils gemessen nach 7 Tagen, auf bzw. gemessen nach 28 Tagen von mindestens Klasse F5
oder F6, bevorzugt mindestens Klasse F7 auf. Gemal einer weiteren Ausfiihrungsform der Erfindung zeichnen
sich die mit dem erfindungsgemafen Kit-of-parts herstellbaren Bodenbelage durch Haftzugfestigkeitswerte
nach prEN 13892-8 von mindestens > 1,0 N/mm? bevorzugt, mindestens 1,5 N/mm? aus. Praktische Versuche
haben gezeigt, dass mit dem erfindungsgemafen Kit-of-parts Bodenbelédge herstellbar sind, die nach DIN EN
13813 in die Verschleilwiderstandsklasse gegen Rollbeanspruchung RWA10 einzuordnen sind.

[0024] Um die Herstellung von hellem Bodenspachtel mit dem erfindungsgeméafien Kit-of-parts zu ermdgli-
chen, hat es sich in der Praxis als vorteilhaft erwiesen, wenn sowohl die pastése Bodenspachtelmasse als
auch die Hartekomponente einen Hellbezugswert Y von mindestens 50, besonders bevorzugt von 65 bis 90,
aufweisen. Die Ublicherweise eingesetzten zementaren Bodenspachtel weisen auf Grund des hohen Eisenoxi-
danteils in den hydraulischen Bindemitteln eine meist dunkle Eigenfarbe mit einem Hellbezugswert Y von 30
und weniger auf. Im Gegensatz hierzu lassen sich die erfindungsgemalf erhéltlichen Bodenspachtel mit einem
Hellbezugswert Y von mindestens 50 auch als helle Oberflachenbeschichtung flachig einsetzen und sind durch
Farbmittel beliebig einfarbbar. Optimalerweise sollten die pastése Bodenspachtelmasse, die Hartekomponen-
te und/oder der durch das erfindungsgemale Kit-of-parts herstellbare Bodenspachtel einen Hellbezugswert Y
von mindestens 50, bevorzugt von zwischen 65 und 90, aufweisen.

[0025] Der Hellbezugswert Y ist ein objektiver Helligkeitsparameter, der nach dem Commision International
de I'Eclairage(CIE)-Normvalenzsystem und der grundlegenden Norm DIN 5033 mit einem Farbmessgerat be-
stimmt werden kann. Dabei bedeutet theoretisch ein Hellbezugswert Y von 0, Schwarz; und ein Hellbezugs-
wert Y von 100, Weil3.

[0026] Nach einer bevorzugten Ausfliihrungsform der Erfindung, kann die in dem Kit-of-parts enthaltene Bo-
denspachtelmasse bereits eingefarbt vorliegen. Hierzu wird eine in Bezug auf die angestrebte Einfarbung aus-
reichende Menge an Farbmittel ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus organischen und/oder anorgani-
schen Pigmente und/oder Pigmentpaparationen zugesetzt. Fir die Herstellung eines zementbasierten Boden-
spachtels werden hierzu zementechte Farbmittel oder Pigmente bzw. Pigmentpraparaionen eingesetzt. Im
Sinne dieser Erfindung gelten Farbmittel oder Pigmente dann als zementecht, wenn sie gegentber Basen
widerstandsfahig sind. Beispiele fur zementechte Farbmittel oder Pigmente sind: Eisenoxidschwarz, Mang-
anschwarz, Eisenoxidrot, Eisenoxidgelb, Eisenoxidbraun, Umbra, Ocker, Terra die Siena, Neapelgelb, Chro-
moxidgrin, Chromoxidhydratgriin, Titanweif R, Anatas, Ultramarinblau und Manganblau. Selbstverstandlich
sind auch jedwede anderweitigen zementechten Farbmittel denkbar.

[0027] Gute Ergebnisse kdnnen beispielsweise erzielt werden, wenn die pigmentierte Bodenspachtelmasse

als Hilfsstoff 0,1 bis 10 Gew.-% vorzugsweise 0,5 bis 2 Gew.-% wenigstens eines zementechten Farbmittels
enthalt.
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[0028] In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach kreativen, dekorativen, auRergewdhnlichen und/oder in-
dividuell gestalteten Bodenbelagen stark gestiegen. Der mit dem erfindungsgemafen Kit-of-parts herstellbare
Bodenspachtel genigt allen Anforderungen an solch einen kreativ gestaltbaren Bodenbelag. So erlaubt die
helle Farbe der Einzelkomponenten des erfindungsgemafen Kit-of-parts das beliebige Einfarben mit Farbmit-
teln. Bis auf das Erfordernis, dass im Falle eines zementbasierten Bodenspachtels das Farbmittel zementecht
sein sollte, sind der Kreativitat bei der Auswahl des Farbmittels keine Grenzen gesetzt. Insbesondere sind im
Sinne dieser Erfindung unter Farbmittel auch lichtreflektierende, leuchtende, glénzende, metallische, glitzern-
de, fluoreszierende und/oder selbstleuchtende Farbmittel zu verstehen.

[0029] Im Gegensatz zum Stand der Technik, bei dem fiir jede Charge Bodenspachtel, welche auf der Bau-
stelle vor Gebrauch frisch mit Wasser angemischt werden muss, Farbtonkonzentrat abgewogen und zuge-
mischt werden muss, hat die in dem erfindungsgeméaRen Kit-of-parts enthaltene pastése Bodenspachtelmas-
se den Vorteil, dass Sie unabhangig vom Verwendungszeitpunkt im Vorhinein eingefarbt werden kann. Da
die erfindungsgemale pastdése Bodenspachtelmasse dadurch gekennzeichnet ist, dass sie lagerfahig ist oh-
ne Auszuhéarten, kann sie schon lange Zeit vor Ihrer Benutzung zur Herstellung eines gebrauchsfertigen Bo-
denspachtels eingefarbt, abgepackt und gelagert werden. Insbesondere kann das Einfarben in industriellem
MalRstab bei der Herstellung der pastdsen Spachtelmasse fir das erfindungsgeméale Kit-of-parts erfolgen.
Dabei kénnen hochexakte Farbdosiersysteme und Feinwaagen zum Einsatz kommen, welche Ublicherweise
auf Baustellen nicht vorhanden sind. Mit anderen Worten lassen sich mit dem erfindungsgemafen Kit-of-parts
kreative farbige Bodenspachtel herstellen, deren Farbton nicht mehr von dem Arbeiter auf der Baustelle fiir
jede Charge einzeln eingestellt werden muss, sondern wesentlich exakter und reproduzierbar im Vorhinein
eingestellt werden kann.

[0030] Nach einer weiteren bevorzugten Ausflihrungsform kann die in dem Kit-of-parts enthaltene Bodens-
pachtelmasse nicht nur Farbmittel, sondern auch sonstige dekorative Zusatze enthalten. Diese kénnen stiickig
aber auch faserartig sein. Optimale Ergebnisse lassen sich erzielen, wenn die in dem erfindungsgemaéfien Kit-
of-parts enthaltene Bodenspachtelmasse als Hilfsstoff 0,1 bis 10 Gew.-% vorzugsweise 0,5 bis 2 Gew.-% orga-
nische und anorganische, gegebenenfalls angefarbte verrotungsstabile Chips, Sande oder Faserstoffe enthalt.

[0031] Optimale Ergebnisse lassen sich erzielen, wenn die in dem erfindungsgemalen Kit-of-parts enthaltene
pastdse Bodenspachtelmasse

20 bis 30 Gew.-% Wasser,

20 bis 40 Gew.-% Calciumcarbonat,

20 bis 40 Gew.-% Mineralischer Fillstoff,

10 bis 20 Gew.-% Calciumsulfat,

enthalt.

[0032] Unter mineralischem Fullstoff im Sinne dieser Erfindung ist jede Art kleingemahlenes mineralisches
Material, vorzugsweise in einer Kérnung von 0,0001 bis 1,3 mm gemeint. Besonders bevorzugt sind Quarz-,
Granit- oder Marmorsande bzw. -mehle oder gewaschene Sande, ganz bevorzugt heller Quarzsand in einer
Kdérnung bis 1,2 mm. Als mineralischer Fullstoff kann auch eine Mischung der zuvor genannten Fiillstoffe, ge-
gebenenfalls in Mischung mit feinkérnigen Erdalkalicarbonaten, bevorzugt Calciumcarbonat mit einer Kérnung
von kleiner als 100 ym verwendet werden.

[0033] In einer bevorzugten Ausfliihrungsform enthalt die in dem erfindungsgemafen Kit-of-parts enthaltene
pastdse Bodenspachtelmasse zuséatzlich 1 bis 5 Gew.-% Polymer. Dieses kann fest oder flliissig sein, wobei
letzteres bevorzugt ist. Gemal einer bevorzugten Ausflihrungsform wird das Polymer als Flissigdispersion
eingesetzt. Optimale Ergebnisse stellen sich ein, wenn das Polymer ausgewabhlt ist aus der Gruppe bestehend
aus Styrolacetat, Vinylacetat, Vinylchlorid und Styrolbutadien.

[0034] Des Weiteren ist es vorteilhaft, wenn die in dem erfindungsgemalen Kit-of-parts enthaltene pastése
Bodenspachtelmasse zusatzlich Additive ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus Netz- und Dispergiermit-
tel, Entschaumer, Entllfter, Verdicker und Verarbeitungshilfsmittel, Zementverzogerer, Zementbeschleuniger,
Zementverflissiger und Bindemittel oder Mischungen hiervon enthalt. Die Zusammensetzung und Mengen der
Additive sind erfindungsgemal so einzustellen, dass die pasttse Spachtelmasse homogen und fein dispergiert
lagerfahig ist ohne dabei auszuharten. Des Weiteren sind die Zusammensetzung und Mengen der Additive
erfindungsgemal so einzustellen, dass die rheologischen Eigenschaften optimal sind, der erfindungsgeman
hergestellte Bodenspachtel vor dem Aushéarten flieR- und pumpfahig ist und eine Schaumbildung unterdriickt
wird.
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[0035] Besonders gute Ergebnisse kénnen beispielsweise erzielt werden, wenn die in dem erfindungsgema-
Ren Kit-of-parts enthaltene pastdse Bodenspachtelmasse die zuvor genannten Additive vorzugsweise in einer
Menge von 0,5 bis 5 Gew.-% enthalt.

[0036] In einer besonders bevorzugten Ausfiihrungsform enthalt die pastése Bodenspachtelmasse dabei den
Zementverzogerer in einer Konzentration von 0,01 bis 0,5 Gew.-%, den Zementbeschleuniger in einer Konzen-
tration von 0,01 bis 0,5 Gew.-% und/oder den Zementverflissiger in einer Konzentration von 0,1 bis 0,5 Gew.-
%. Es stellen sich optimale Ergebnisse ein, wenn der Zementverzdgerer ausgewahlt ist aus der Gruppe be-
stehend aus Zitronensaure, Weinsaure, Apfelsaure, Citrate, Phosphate, Phosphonate, Phosphorsauren, Glu-
consauren, Glucono-delta-Lacton, Gluconate, Tartrate und Zinkverbindungen oder Mischungen hiervon; der
Zementbeschleuniger ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus Calciumformiaten, Thiocyanaten, Lithi-
umsalzen, Lithiumcarbonaten, Aluminiumverbindungen, Formiaten und Wasserglas oder Mischungen hiervon;
und/oder der Zementverflissiger ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus Polycarboxylate, Sulfonate,
Polyacrylate, Melaminharzderivate, Ligninsulfonat und Polynaphthalinsulfonsaure oder Mischungen hiervon.
Es sind selbstverstandlich auch andere im Handel erhaltlichen Zementverzdgerer, -beschleuniger und -ver-
flissiger im Wege dieser Erfindung einsetzbar.

[0037] Es hat sich als vorteilhaft herausgestellt, wenn die in dem erfindungsgeméafen Kit-of-parts enthaltene
pastdse Bodenspachtelmasse zusatzlich Entschaumer bzw. Entliifter, vorzugsweise auf Basis von Mineralélen
und/oder Silicondlen enthélt. Auch die Zugabe von Verdickern und/oder Verarbeitungshilfsmittel ausgewahlt
aus der Gruppe bestehend aus Celluloseethern, Polysacchariden, Schichtsilikaten, Acrylaten und/oder Poly-
urethane oder Mischungen hiervon, hat sich als vorteilhaft erwiesen. Ferner kann die in dem erfindungsgema-
Ren Kit-of-parts enthaltene pastése Bodenspachtelmasse gemal einer weiteren Ausfihrungsform zusétzlich
weitere Additive ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus Offenhaltemittel, Fettalkoholen, Topf- und/oder
Filmkonservierer und Koaleszenzmittel oder Mischungen hiervon enthalten.

[0038] In einer besonders bevorzugten Ausflihrungsform enthalt die pastdse Bodenspachtelmasse zusétzlich
Netz- und Dispergiermittel, wobei diese ausgewahlt sein kénnen aus der Gruppe bestehend aus anionischen,
kationischen und nichtionischen Tensiden oder Mischungen hiervon.

[0039] Des Weiteren kann die pastése Bodenspachtelmasse zusatzlich Bindemittel enthalten, wobei diese
ausgewahlt sind aus der Gruppe bestehend aus Kunstharz-Dispersionsbindemittel, vorzugsweise auf Basis
von Acrylat, Vinylacetat, Styrol, Butadien, Phenylacetaten, Alkydharzemulsionen und/oder wéassrigen Binde-
mittelhybriden oder Mischungen hiervon.

[0040] GemalR einer weiteren Ausfihrungsform enthalt die in dem erfindungsgemafen Kit-of-parts enthaltene
pastdse Bodenspachtelmasse zusétzlich Fillstoffe. Diese sind bevorzugt ausgewahlt aus der Gruppe beste-
hend aus Carbonate, Sulfate, Silikate, Talkum und Diatomeenerden oder Mischungen hiervon.

[0041] Als Lésungsmittel fir die in dem erfindungsgeméafien Kit-of-parts enthaltene pastdse Bodenspachtel-
masse kommen Wasser und/oder aliphatische und/oder aromatische Kohlenwasserstoffe, sowie Mischungen,
die diese Stoffe enthalten, in Frage.

[0042] Praktische Versuche haben gezeigt, dass es vorteilhaft ist, wenn die erfindungsgemaflie Bodenspach-
telmasse bevorzugt als Hilfsstoff 0,01 bis 5,0 Gew.-%, vorzugsweise 0,05 bis 2 Gew.-% und insbesondere
bevorzugt etwa 0,1 Gew.-% Schwindreduktionsmittel enthélt. Es hat sich gezeigt, dass diese Einsatzmengen
an Schwindreduktionsmitteln wirksam die Bildung von Rissen beim Trocknungsprozess des aushéartenden Bo-
denspachtels unterdriicken bzw. reduzieren. Als Schwindreduktionsmittel kann im Sinne dieser Erfindung bei-
spielsweise ein Gemisch von Polyglykolethern verwendet werden.

[0043] Ein erheblicher Vorteil des erfindungsgemafen Kit-of-parts besteht darin, dass die Bodenspachtelmas-
se, welche den Grofteil der Bodenspachtelzutaten enthalt, schon vorgemischt und pastds vorliegt. Dies wird
dadurch erméglicht, dass die erfindungsgemalie Bodenspachtelmasse lagerfahig ist ohne auszuhéarten. Um
den gebrauchsfertigen Bodenspachtel, welcher zur Bildung des Bodenbelags aushérten soll, vor Gebrauch
herstellen zu kdnnen, enthalt das erfindungsgemafie Kit-of-parts eine Hartekomponente.

[0044] Das Gewichtsverhaltnis der in dem Kit-of-parts enthaltenen Komponenten Bodenspachtelmasse und
Hartekomponente kann fiir die jeweilige Verwendung des mit dem erfindungsgemafen Kit-of-parts herstellba-
ren Bodenspachtels in einer Versuchsreihe ermittelt werden. Hierbei spielen sowohl die angestrebte Belast-
barkeit und Oberflacheneigenschaften des ausgeharteten Bodenspachtels eine Rolle, als auch die rheologi-
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schen Eigenschaften, wie beispielsweise die Flie3- und Pumpfahigkeit des frisch hergestellten pastésen Bo-
denspachtels. Ein weiterer wichtiger Faktor, den es zu berlcksichtigen gilt, ist die Kinetik und die Dauer des
Aushartvorgangs, nachdem der mit dem erfindungsgemafen Kit-of-parts hergestellte Bodenspachtel auf einen
Untergrund ausgebracht wurde.

[0045] Praktische Versuche haben gezeigt, dass der mit dem erfindungsgemafien Kit-of-parts hergestellte
Bodenspachtel optimale Eigenschaften aufweist, wenn die Hartekomponente in einer Menge von 15 bis 30
Gew.-%, weiter bevorzugt in einer Menge von 20 bis 25 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht von Bo-
denspachtelmasse und Hartekomponente vorliegt. So zeichnet er sich durch eine tberraschend hohe Druck-
festigkeit, eine ausgezeichnete Biegezug- und Haftzugfestigkeit und/oder optimale Fliel3- und Pumpfahigkeit
und rheologische Eigenschaften aus.

[0046] In einer bevorzugten Ausfiihrungsform liegt die Hartekomponente in dem erfindungsgemafien Kit-of-
parts pulverférmig vor.

[0047] In Versuchen wurde festgestellt, dass es Uberraschenderweise bei Verwendung des erfindungsgema-
Ren Kit-of-parts zur Herstellung einer gebrauchsfertigen Spachtelmasse nicht zu einer betrachtlichen Staub-
entwicklung kommt. Dies erklart sich wahrscheinlich dadurch, dass der mengenmafRige Grofiteil des Kit-of-
parts in Form der Bodenspachtelmasse schon pastds vorliegt, und dieser nur ein mengenmaRig kleinerer Teil
einer pulverférmigen Hartekomponente, bevorzugt in einer Menge von 15 bis 30 Gew.-%, weiter bevorzugt
in einer Menge von 20 bis 25 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht von Bodenspachtelmasse und Har-
tekomponente, zugemischt wird.

[0048] Im Gegensatz dazu geht die Herstellung der aus dem Stand der Technik bekannten Bodenspachtel
mit einer erheblichen Staubentwicklung einher, da eine grole Menge pulverférmige Bodenspachtelmassen-
trockenmischung mit Wasser vermischt und angerihrt werden muss. Die weitgehende Verringerung des Stau-
baufkommens, welche durch die erfindungsgemaflle Zusammensetzung des Kit-of-parts ermdéglicht wird, hat
den Vorteil, dass eine grof¥flachige Verschmutzung, welche mit Zeitaufwand wieder bereinigt werden musste,
verhindert wird und zum anderen auch das Gesundheitsrisiko der Beschaftigten minimiert wird.

[0049] In einer bevorzugten Ausflihrungsform enthalt die Hartekomponente ein hydraulisches Bindemittel.
Dieses hydraulische Bindemittel, welches obenstehend definiert wurde, und/oder die Hartekomponente kann
insbesondere auch Zement, Kalk und/oder Gips enthalten.

[0050] Gemal einer bevorzugten Ausfiihrungsform ist der Zement ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus
Portlandzementen, Portlandkompositzementen, Hochofenzementen, Puzzolanzementen, Kompositzementen,
Weisszementen, Calciumaluminat-Zementen und Calciumsulfoaluminat-Zementen, Tonerdeschmelzzemen-
ten, Trasszementen und Schnellzementen oder Mischungen hiervon.

[0051] Damit der mit dem erfindungsgemafen Kit-of-parts herstellbare Bodenspachtel allen Anspriichen an
einen kreativ gestaltbaren und insbesondere einfarbbaren Bodenspachtel, wie obenstehend beschrieben, ge-
niigt, ist es besonders vorteilhaft, wenn es sich bei dem hydraulischen Bindemittel oder dem Zement um einen
Spezialzement mit einem Hellbezugswert Y von mindestens 50, besonders bevorzugt zwischen 65 und 95
handelt. Praktische Versuche haben ergeben, dass Spezialzemente ausgewahlt aus der Gruppe der Toner-
deschmelzzemente besonders vorteilhaft sind.

[0052] Nach einer weiteren Ausflihrungsform betrifft die vorliegende Erfindung die Verwendung des voran-
stehend beschriebenen Kit-of-parts zur Herstellung eines gebrauchsfertigen Bodenspachtels. Dabei werden
die einzelnen Komponenten des Kit-of-parts miteinander durchmischt, sodass eine méglichst homogene Ver-
teilung der Hartekomponente in der pastdésen Bodenspachtelmasse gewahrleistet ist. Anschlielend wird der
so hergestellte Bodenspachtel entsprechend der bezweckten Verwendung aufgebracht. Uberraschenderweise
hat sich gezeigt, dass bei Aufbringen auf einen Untergrund in einer Schichtdicke von 2 bis 10 mm der erfin-
dungsgemal hergestellte Bodenspachtel besonders schnell, im Mittel innerhalb von 2 bis 3 Stunden, aushartet
und schon nach etwa 6 Stunden begehbar ist.

[0053] Bei Verwendung des erfindungsgeméafien Kit-of-parts zur Herstellung eines gebrauchsfertigen Boden-
spachtels kdnnen beim Vermischen der Komponenten des Kit-of-parts noch weitere Farbmittel oder dekorati-
ve Zusatze beigemischt werden. Dies ist insbesondere dann erwinscht, wenn die Bodenspachtelmasse zur
Herstellung von Bodenflachen mit besonderen Bemusterungen, Farbschattierungen, Farbschlieren, optischen
Effekten und/oder Leuchteffekten dienen soll.
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[0054] Die Verwendung des erfindungsgeméafien Kit-of-parts eignet sich insbesondere zur Herstellung von
Bodenspachteln fir Innenanwendungen. Unter Innenanwendungen werden im Sinne dieser Erfindung alle Ar-
beiten im Uberdachten Bereich und insbesondere die Herstellung speziell ausgestalteter Bodenbelage ver-
standen.

[0055] Es ist hervorzuheben, dass sich der mit dem erfindungsgemafRen Kit-of-parts herstellbare Bodens-
pachtel zum Auftragen auf eine groRe Zahl unterschiedlicher Untergriinde eignet. So lasst sich der erfindungs-
gemal herstellbare Bodenspachtel auf Untergriinden auf der Basis von Beton oder Zement- oder Calciumsul-
fat-Estrich, aber auch auf Holzspanplatten oder Holz-Zement-Platten aufbringen. Besonders bevorzugte Un-
tergriinde sind dabei Beton (min. C20/25 nach DIN EN 206), Zementestrich (min. CT-C25/F4 nach DIN EN
13813) und Calciumsulfatestrich (min. CA-C35-F6 nach DIN EN 13813). Schon bei geringer Auftragsmenge
bildet sich mit dem erfindungsgeman herstellbaren Bodenspachtel, welcher bevorzugt selbstverlaufend ist, ei-
ne diinne Bodenspachtelschicht, die eine hervorragend glatte, geschlossene und/oder porenfreie Oberflache
besitzt. Die Bodenspachtelschicht zeichnet sich ferner durch eine Uberraschend hohe Druckfestigkeit sowie
eine ausgezeichnete Biegezug- und Haftzugfestigkeit aus.

[0056] Die vorliegende Erfindung betrifft neben dem obenstehend beschriebenen Kit-of-parts, welches eine
pastdse Bodenspachtelmasse und eine Hartekomponente enthalt, auch die pastdse. Bodenspachtelmasse
selbst. Diese pastdse Bodenspachtelmasse dient zur Herstellung eines gebrauchsfertigen zementbasierten
Bodenspachtels und ist dadurch gekennzeichnet, dass die pastdése Bodenspachtelmasse lagerfahig ist, ohne
auszuharten.

[0057] Die erfindungsgemale pastdse Bodenspachtelmasse dient zur Herstellung der gleichen Bodenspach-
tel, welche obenstehend schon im Zusammenhang mit dem erfindungsgemafen Kit-of-parts beschrieben wur-
den.

[0058] Die Ausgestaltungen und vorteilhaften Eigenschaften der erfindungsgemafen pastésen Bodenspach-
telmasse wurden ebenfalls obenstehend schon im Zusammenhang mit dem erfindungsgeméaRen Kit-of-parts
beschrieben.

[0059] Das besondere an der erfindungsgemaflen Bodenspachtelmasse ist, dass sie schon pastts vorliegt
und lagerfahig ist, ohne bei der Lagerung auszuharten. lhr muss zum Erhalt eines gebrauchsfertigen Boden-
spachtels, welcher Ausharten muss, um einen begehbaren Bodenbelag bilden zu kénnen, eine Hartekompo-
nente zugemischt werden.

[0060] In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung wird die Hartekomponente der pastésen Bodenspach-
telmasse zum Erhalt eines gebrauchsfertigen Bodenspachtels in einer Menge von 15 bis 30 Gew.-%, weiter
bevorzugt in einer Menge von 20 bis 25 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht von Bodenspachtelmasse
und Hartekomponente, zugemischt.

[0061] Die Ausgestaltungen und vorteilhaften Eigenschaften dieser Hartekomponente wurden obenstehend
schon im Zusammenhang mit dem erfindungsgemaRen Kit-of-parts beschrieben.

[0062] Nach einer weiteren Ausfuhrungsform betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Herstellung
eines gebrauchsfertigen Bodenspachtels. Dieses Verfahren beinhaltet den Schritt, dass der erfindungsgema-
Ren und obenstehend beschriebenen pastdsen Bodenspachtelmasse eine Hartekomponente zugemischt wird.
Die Ausgestaltungen und vorteilhaften Eigenschaften sowohl der pastdsen Bodenspachtelmasse als auch der
Hartekomponente wurden obenstehend schon im Zusammenhang mit dem erfindungsgeméafien Kit-of-parts
beschrieben.

[0063] Mit der Erfindung ist es somit wesentlich schneller, kostenglnstiger und einfacher méglich, einen hoch-
wertigen und kreativ gestaltbaren Bodenspachtel zu erhalten. Insbesondere erlaubt die Lagerfahigkeit der
pastdsen Bodenspachtelmasse, dass kreative Modifizierungen, wie Einfarbung oder Beimengen von dekora-
tiven stlickigen Zusatzen, nicht auf der Baustelle unmittelbar vor Herstellung des gebrauchsfertigen Bodens-
pachtels erfolgen missen, sondern in einem zeitlich unabhangigen vorgelagerten Schritt mit héherer Genau-
igkeit und Reproduzierbarkeit sowie ohne Zeitdruck erfolgen kénnen. Schlief3lich stellt das erfindungsgemalie
Kit-of-parts eine erhebliche Zeitersparnis fiir den Arbeiter auf der Baustelle dar und es muss kein Wasser auf
der Baustelle zur Verfliigung gestellt werden, was die anfallenden Kosten wiederum minimiert. Uberraschen-
derweise geht die Verwendung des erfindungsgemafen Kit-of-parts und der erfindungsgemafien Bodenspach-

8/15



DE 10 2012 012 932 A1 2014.01.02

telmasse auch mit weniger Verschmutzung und Staubentwicklung einher, was ein geringeres Gesundheitsri-
siko fur die Beschéftigten zur Folge hat.

[0064] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Fig. 1 und Ausfiihrungsbeispielen ndher erldutert. Es zeigt:
[0065] Fig. 1 eine schematische Darstellung des erfindungsgemafen Kit-of-parts umfassend ein Gebinde
1, welches die pastdése Bodenspachtelmasse enthalt und ein Behaltnis 2, welches die Hartkomponente 3 in
Pulverform enthalt.

Beispiel 1

[0066] Ineinem Laborversuch ist ein erfindungsgemales Kit-of-parts hergestellt worden. Dabei wies die pasto-
se Bodenspachtelmasse folgende Zusammensetzung auf:

22,9% Wasser

30,0% Calciumcarbonate (verschiedene Korngréfien)

30,0% Quarz (verschiedene KorngrofRen)

12,0% Calciumsulfat-2-Hydrat

3,0% Polymerdispersion, fest enthaltend Styrolacrylate, Vinylatcetate, Vinylchloride und
Styrol-Butadien

1,5% Additive enthaltend Netzmittel, Entschaumer, und Verdicker

0,1% Zement Verzdgerer (Zitronensaure, Weinsaure, Zinkverbindungen z. B.: Zinkoxid)

0,1% Zementbeschleuniger (Lithiumcarbonat, Wasserglas)

0,3% Zementverflissiger (Polycarboxylate; Melaminharzderivate; Ligninsulfonat; Poly-

naphthalinsulfonsaure)
0,1% Schwindreduktionsmittel (Polyglykolether-Gemisch)

[0067] Die Bestandteile der Bodenspachtelmasse wurden vermischt und solange vermengt, bis eine moglichst
homogene feindispergierte Mischung vorlag. Die so hergestellte Bodenspachtelmasse wies einen Hellbezugs-
wert Y von etwa 80 auf.

[0068] Die Hartekomponente 3 bestand aus Tonerdschmelzzement.

[0069] Fir das Kit-of-parts wurden 20 kg der pastésen Bodenspachtelmasse in ein Gebinde 1 abgefiillt, so-
wie in ein separates Behaltnis 2 5 kg der pulverférmigen Hartekomponente 3 abgewogen. Beide Behaltnisse
wurden luftdicht verschlossen.

[0070] Auch nach einer Lagerzeit von mehreren Monaten wies die pastdse Bodenspachtelmasse keine mess-
bare Verschlechterung ihrer rheologischen Eigenschaften oder ihrer Homogenitat auf. Insbesondere konnten
keine Aushartungserscheinungen, wie beispielsweise Verklumpungen, beobachtet werden.

Beispiel 2

[0071] Ein Kit-of-parts wurde wie in Beispiel 1 beschrieben hergestellt. Jedoch wurde die Bodenspachtelmasse
vor Abflillen in das Gebinde 1 in einem separaten Schritt durch Zugabe von Farbmittel auf den genauen Farbton
7868 eingestellt. Hierzu wurde insgesamt 0,41 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmasse der Spachtelmasse,
an Farbpigment beigemischt.

[0072] Auch nach einer Lagerzeit von mehreren Monaten war der Farbton unverandert und insbesondere
zwischen verschieden Chargen gleichbleibend und reproduzierbar.

Beispiel 3
[0073] Die in Beispiel 1 und 2 bereitgestellten Kit-of-parts wurden zur Herstellung eines gebrauchsfertigen
Bodenspachtels verwendet. Dazu wurde das die Hartekomponente 3 enthaltende 5 kg Behaltnis 2 vollstandig

in das 20 kg Gebinde 1 entleert, welches die pastése Bodenspachtelmasse enthielt. Nach zweiminitigem
Verriihren mit einem Doppelriihrwerk wurden die so hergestellien Bodenspachtel auf einer Flache von jeweils

9/15



DE 10 2012 012 932 A1 2014.01.02

6 m?2 ausgebracht. Der Bodenspachtel war selbstverlaufend und bildete eine ebene glatte Oberflache. Nach 3
Stunden war die Bodenspachtelschicht ausgehértet und nach 6 Stunden begehbar.

[0074] Zwischen dem Bodenbelag, welcher mit dem Kit-of-parts gemafl Beispiel 1 hergestellt wurde, und dem
Bodenbelag, welcher mit dem Kit-of-parts gemaf Beispiel 2 hergestellt wurde, liel3en sich keine Unterschiede
in Bezug auf die mechanischen Eigenschaften oder die Oberflachenbeschaffenheit feststellen. Beide Boden-
beldge wiesen eine hervorragend glatte, geschlossene und porenfreie Oberflache auf.

[0075] Die mechanischen Parameter wurden wie folgt bestimmt:

Druckfestigkeit nach pr EN 13892-2:

> C16 (nach 7 Tagen)

> C25 (nach 28 Tagen)
Biegezugfestigkeit nach pr EN 13892-2:

> F5 (nach 7 Tagen)

> F7 (nach 28 Tagen)
Haftzugfestigkeit nach pr EN 13892-8:

> 1,5 N/mm? (nach 28 Tagen)

VerschleiBwiderstandsklasse gegen Rollbeanspru-
chung nach DIN EN 13813:

RWA 10 (nach 28 Tagen)
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Zitierte Nicht-Patentliteratur

- prEN 13892-2 [0023]
- prEN 13892-8 [0023]
- DIN EN 13813 [0023]
- Norm DIN 5033 [0025]
- DIN EN 206 [0055]

- DIN EN 13813 [0055]
- pr EN 13892-2 [0075]
- pr EN 13892-8 [0075]
- DIN EN 13813 [0075]
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Patentanspriiche

1. Kit-of-parts zur Herstellung eines gebrauchsfertigen Bodenspachtels umfassend
— eine pastdse Bodenspachtelmasse und
— eine Hartekomponente.

2. Kit-of-parts nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass der Bodenspachtel ein Bodenspachtel auf
Basis eines hydraulischen Bindemittels ist.

3. Kit-of-parts nach Anspruch 1 oder 2 dadurch gekennzeichnet, dass der Bodenspachtel ein Bodens-
pachtel auf Zementbasis ist.

4. Kit-of-parts nach einem der voranstehenden Anspriiche dadurch gekennzeichnet, dass der Bodens-
pachtel selbstverlaufend ist.

5. Kit-of-parts nach einem der voranstehenden Anspriiche dadurch gekennzeichnet, dass der Bodens-
pachtel nach Aushartung von 28 Tagen eine Verschleillwiderstandsklasse gegen Rollbeanspruchung nach
DIN EN 13813 von RWA 10 aufweist.

6. Kit-of-parts nach einem der voranstehenden Anspriiche dadurch gekennzeichnet, dass die pastose
Bodenspachtelmasse und/oder die Hartekomponente einen Hellbezugswert Y von mindestens 50 aufweisen.

7. Kit-of-parts nach einem der voranstehenden Anspriiche dadurch gekennzeichnet, dass die pastose
Bodenspachtelmasse als Hilfsstoff 0,1 bis 10 Gew.-%, insbesondere 0,5 bis 2 Gew.-%, wenigstens eines ze-
mentechten Farbmittels enthalt.

8. Kit-of-parts nach einem der voranstehenden Anspriiche dadurch gekennzeichnet, dass die pastose
Bodenspachtelmasse
— 20 bis 30 Gew.-% Wasser,
— 20 bis 40 Gew.-% Calciumcarbonat,
— 20 bis 40 Gew.-% Mineralischer Flllstoff,
— 10 bis 20 Gew.-% Calciumsulfat,
enthalt.

9. Kit-of-parts nach Anspruch 8 dadurch gekennzeichnet, dass die pastdse Bodenspachtelmasse zusatz-
lich 1 bis 5 Gew.-% Polymer enthalt.

10. Kit-of-parts nach Anspruch 9 dadurch gekennzeichnet, dass das Polymer als Flussigdispersion ein-
gesetzt wird.

11. Kit-of-parts nach einem der Anspriiche 9 oder 10 dadurch gekennzeichnet, dass der Polymerbestand-
teil der Polymerdispersion ausgewabhlt ist aus der Gruppe bestehend aus Styrolacetat, Vinylacetat, Vinylchlorid
und Styrolbutadien.

12. Kit-of-parts nach Anspruch 8 dadurch gekennzeichnet, dass die pastése Bodenspachtelmasse zu-
satzlich 0,5 bis 5 Gew.-% Additive ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus Netz- und Dispergiermittel,
Entschaumer, Entlifter, Verdicker und Verarbeitungshilfsmittel, Zementverzégerer, Zementbeschleuniger und
Zementverflissiger oder Mischungen hiervon enthalt.

13. Kit-of-parts nach Anspruch 12 dadurch gekennzeichnet, dass die pastdse Bodenspachtelmasse den
Zementverzogerer in einer Konzentration von 0,01 bis 0,5 Gew.-% enthalt.

14. Kit-of-parts nach einem der Anspriiche 12 oder 13 dadurch gekennzeichnet, dass der Zementverz6-
gerer ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus Zitronensaure, Weinsaure, Apfelsaure, Citrate, Phospha-
te, Phosphonate, Phosphorsauren, Gluconsauren, Glucono-delta-Lacton, Gluconate, Tartrate und Zinkverbin-
dungen oder Mischungen hiervon.

15. Kit-of-parts nach Anspruch 12 dadurch gekennzeichnet, dass die pastdse Bodenspachtelmasse den
Zementbeschleuniger in einer Konzentration von 0,01 bis 0,5 Gew.-% enthalt.

12/15



DE 10 2012 012 932 A1 2014.01.02

16. Kit-of-parts nach einem der Anspriiche 12 oder 15 dadurch gekennzeichnet, dass der Zementbe-
schleuniger ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus Calciumformiaten, Thiocyanaten, Lithiumsalzen,
Lithiumcarbonaten, Aluminiumverbindungen, Formiaten und Wasserglas oder Mischungen hiervon.

17. Kit-of-parts nach Anspruch 12 dadurch gekennzeichnet, dass die pastdse Bodenspachtelmasse den
Zementverflissiger in einer Konzentration von 0,1 bis 0,5 Gew.-% enthalt.

18. Kit-of-parts nach einem der Anspriiche 12 oder 17 dadurch gekennzeichnet, dass der Zementverflis-
siger ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus Polycarboxylate, Sulfonate, Polyacrylate, Melaminharz-
derivate, Ligninsulfonat und Polynaphthalinsulfonsdure oder Mischungen hiervon.

19. Kit-of-parts nach Anspruch 12 dadurch gekennzeichnet, dass das Netz- und Dispergiermittel ausge-
wahlt ist aus der Gruppe bestehend aus anionischen, kationischen und nichtionischen Tenside oder Mischun-
gen hiervon; dass der Entschdumer bzw. Entlufter auf Basis von Mineraldlen und/oder Silicondlen ist; dass
der Verdicker und/oder das Verarbeitungshilfsmittel ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus Cellulose-
ethern, Polysacchariden, Schichtsilikaten, Acrylaten und/oder Polyurethane oder Mischungen hiervon.

20. Kit-of-parts nach Anspruch 8 dadurch gekennzeichnet, dass die pastdse Bodenspachtelmasse zusatz-
lich
— Fullstoffe enthalt, die ausgewahlt sind aus der Gruppe bestehend aus Carbonate, Sulfate, Silikate, Talkum
und Diatomeenerden oder Mischungen hiervon; und/oder
— Bindemittel enthalt, die ausgewahlt sind aus der Gruppe bestehend aus Kunstharz-Dispersionsbindemittel,
insbesondere auf Basis von Acrylat, Vinylacetat, Styrol, Butadien, Phenylacetaten, Alkydharzemulsionen und/
oder wassrigen Bindemittelhybriden oder Mischungen hiervon; und/oder
— weitere Additive enthalt, die ausgewahilt sind aus der Gruppe bestehend aus Offenhaltemittel, Fettalkoholen,
Topf- und/oder Filmkonservierer und Koaleszenzmittel oder Mischungen hiervon.

21. Kit-of-parts nach einem der voranstehenden Anspriiche dadurch gekennzeichnet, dass die Hartekom-
ponente in einer Menge von 15 bis 30 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht von Bodenspachtelmasse
und Hartekomponente vorliegt.

22. Kit-of-parts nach einem der voranstehenden Anspriiche dadurch gekennzeichnet, dass die Hartekom-
ponente pulverférmig ist.

23. Kit-of-parts nach Anspruch 22 dadurch gekennzeichnet, dass die Hartekomponente ein hydraulischen
Bindemittel enthalt.

24. Kit-of-parts nach Anspruch 22 oder 23 dadurch gekennzeichnet, dass die Hartekomponente Kalk, Gips
und/oder Zement enthalt.

25. Kit-of-parts nach Anspruch 24 dadurch gekennzeichnet, dass der Zement ausgewahlt ist aus der Grup-
pe bestehend aus Portlandzementen, Portlandkompositzementen, Hochofenzementen, Puzzolanzementen,
Kompositzementen, Weisszementen, Calciumaluminat-Zementen und Calciumsulfoaluminat-Zementen, Ton-
erdeschmelzzementen, Trasszementen und Schnellzementen oder Mischungen hiervon.

26. Kit-of-parts nach einem der Anspriiche 24 oder 25 dadurch gekennzeichnet, dass der Zement ein
Spezialzement ist, der ausgewahlt ist aus der Gruppe der Tonerdeschmelzzemente.

27. Verwendung eines Kit-of-parts nach einem der Anspriiche 1 bis 26 zur Herstellung eines gebrauchsfer-
tigen Bodenspachtels.

28. Verwendung des Bodenspachtels erhaltlich nach Anspruch 27 fir Innenanwendungen.

29. Pastdse Bodenspachtelmasse zur Herstellung eines gebrauchsfertigen zementbasierten Bodenspach-
tels dadurch gekennzeichnet, dass die pastdse Bodenspachtelmasse lagerfahig ist ohne auszuharten.

30. Pastése Bodenspachtelmasse nach Anspruch 29 dadurch gekennzeichnet, dass der Bodenspachtel
wie in einem der Anspriiche 4 oder 5 definiert ist.
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31. Pastdse Bodenspachtelmasse nach einem der Anspriiche 29 oder 30 dadurch gekennzeichnet, dass
die pastdse Bodenspachtelmasse wie in einem der Anspriiche 6 bis 19 definiert ist.

32. Pasttse Bodenspachtelmasse nach einem der Anspriiche 29 bis 31 dadurch gekennzeichnet, dass der
Bodenspachtelmasse zum Erhalt eines gebrauchsfertigen Bodenspachtels eine Hartekomponente zugemischt
werden muss.

33. Pastése Bodenspachtelmasse nach Anspruch 32 dadurch gekennzeichnet, dass die Hartekomponen-
te in einer Menge von 15 bis 30 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht von Bodenspachtelmasse und
Hartekomponente, zugemischt werden muss.

34. Pastdse Bodenspachtelmasse nach einem der Anspriiche 32 oder 33 dadurch gekennzeichnet, dass
die Hartekomponente wie in einem der Anspruiche 20 bis 26 definiert ist.

35. Verfahren zur Herstellung eines gebrauchsfertigen Bodenspachtels dadurch gekennzeichnet, dass
der pastésen Bodenspachtelmasse gemaf einem der Anspriiche 29 bis 34 eine Hartekomponente zugemischt

wird.

36. Verfahren nach Anspruch 35 dadurch gekennzeichnet, dass die Hartekomponente wie in einem der
Anspriiche 20 bis 26 definiert ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhéangende Zeichnungen
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