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(57) Hauptanspruch: Textilgewebestruktur

* mit einer Mehrzahl von Mikroelektronikkomponenten, wel-
che in der Textilgewebestruktur angeordnet sind,

* mit elektrisch leitfahigen Faden, welche die Mehrzahl von
Mikroelektronikkomponenten miteinander koppeln,

* mit leitfdhigen Datenlbertragungs-Faden, welche die
Mehrzahl von Mikroelektronikkomponenten miteinander
koppeln, und

+ mit elektrisch nicht-leitfahigen Faden, und

* bei der die leitfahigen Faden und die leitfahigen Datenu-
bertragungs-Faden am Rande der Textilgewebestruktur je-
weils mit elektrischen Schnittstellen bzw. Datenlbertra-
gung-Schnittstellen versehen sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Textilgewebestruk-
tur, eine Flachenverkleidungsstruktur und ein Verfah-
ren zum Bestimmen eines Abstands von Mikroelekt-
ronikelementen der Textilgewebestruktur zu mindes-
tens einer Referenzposition.

[0002] In vielen Bereichen der Haustechnik und bei
vielen Messeaufbauten besteht das Bedurfnis, Sen-
sorik und Aktorik, vorzugsweise Anzeigeelemente,
auf einfache Weise in FuBbdden, Wanden oder De-
cken zu verlegen. Dabei sollen FuRbdden, Wande
oder Decken wahlweise oder in Kombination Beruh-
rung und/oder Druck wahrnehmen kénnen und auf
die Existenz einer Bertihrung und/oder eines Drucks
mit einer optischen Anzeige oder einer akustischen
Anzeige reagieren.

Aufgabenstellung

[0003] Die bendtigte grof¥flachige Sensorik bzw. die
grofl¥flachigen Anzeigeeinheiten sollen auf einfache,
kostenglinstige und fehlertolerante Weise ange-
bracht und betrieben werden kénnen. Insbesondere
soll die Installation der Sensorik bzw. Aktorik auf viel-
faltige Groflken und geometrische Formen von einem
FulRboden, einer Wand oder einer Decke anpassbar
sein.

Stand der Technik

[0004] Zur Integration von Sensorik bzw. Aktorik in
einen FulRboden, eine Seitenwand oder die Decke ei-
nes Raumes ist es bekannt, in einer kundenspezifi-
schen Ldsung die gewlinschten Sensoren bzw. Akto-
ren in den FulRboden, die Wand oder die Decke zu
verlegen.

[0005] Die Speziallésungen erfordern einen hohen
planerischen Aufwand, wobei jeweils noch bei der
Planung des Gebaudes genau anzugeben ist, an
welchen Orten die jeweilige Sensorik bzw. Aktorik
vorzusehen ist.

[0006] Ein weiterer Nachteil besteht bei einer sol-
chen Speziallésung darin, dass jeder Sensor bzw. je-
der Aktor individuell angesteuert wird und jeweils ge-
trennt mit Stromleitungen und Datenleitungen verse-
hen wird. Die Datenleitungen wurden einzeln oder
Uber gesondert zu installierende Router zu einer zen-
tralen Recheneinheit gefuhrt. Ferner ist gemal dem
Stand der Technik eine komplexe Steuersoftware
zum Ansteuern der jeweiligen Sensoren bzw. Akto-
ren erforderlich, welche auf die spezielle Geometrie
der jeweiligen Spezialldsung angepasst werden
muss, um eine raumliche oder ebene Erfassung von
Objekten, insbesondere von Personen zu ermogli-
chen.

[0007] Somit sind solche Spezialldsungen flir den
Massenmarkt ungeeignet, da sie unflexibel und teuer
sind.

[0008] Ferneristin [1] eine fehlertolerante Architek-
tur selbstorganisierender Anzeigefelder und Sensor-
felder im Bereich der Mikroelektronik, anders ausge-
druckt im Bereich eines Mikrosystems, bekannt.

[0009] Druckschrift [2] beschreibt eine Vorrichtung
mit textilem Material, in welchem ein flexibler draht-
und/oder fadenartiger elektrischer Leiter angeordnet
ist. Ferner ist mindestens ein elektronisches Bauele-
ment mit mindestens einer elektrisch leitfahigen Kon-
taktstelle vorgesehen, wobei die Kontaktstelle mit
dem Leiter elektrisch verbunden ist. Mittels einer ers-
ten harten Kapselung ist die Kontaktstelle des Baue-
lements abgedeckt und mechanisch stabilisiert. Mit-
tels einer vorgesehenen zweiten Kapselung wird eine
mechanische Verbindung des Bauelements mit dem
textilen Material ermdglicht.

[0010] Druckschrift [3] beschreibt ein Verfahren zum
Herstellen von Elementen mittels Webtechnik aus
elektrisch leitfahigem und isolierendem Material zum
Zwecke der Ubertragung oder Abstrahlung elektro-
magnetischer Energie, die zum Zwecke der Uberwa-
chung von elastomeren Transporteinrichtungen oder
Speichereinrichtungen, insbesondere von Férdergur-
ten in diesen untergebracht werden. Das in Druck-
schrift [3] beschriebene Gewebe weist eine fortlau-
fende Gewebebahn in der neben den flr einen stabi-
len Gesamtaufbau erforderlichen Gewebeelementen
auf, die aus bekanntem elektrisch nicht leitendem
Material wie Kunststofffaden, Gummifaden oder Tex-
tifaden bestehen kénnen sowie, vorwiegend an den
AuRenkanten, elektrisch leitfahige Gewebeelemente.
Damit werden die elektrisch leitfahigen Gewebeele-
mente Bestandteil des Gewebes.

[0011] Die Erfindung schafft eine Textilgewebe-
struktur, eine Flachenverkleidungsstruktur und ein
Verfahren zum Bestimmen eines Abstands von Mi-
kroelektronikkomponenten der Textilgewebestruktur
zu mindestens einer Referenzposition.

[0012] Eine Textilgewebestruktur weist eine Mehr-
zahl von Mikroelektronikkomponenten, welche in der
Textilgewebestruktur angeordnet sind, elektrisch leit-
fahige Faden, welche die Mehrzahl von Mikroelektro-
nikkomponenten miteinander koppeln, leitfahige Da-
tenlbertragungs-Faden, welche die Mehrzahl von
Mikroelektronikkomponenten miteinander koppeln,
und elektrisch nicht-leitfahige F&den auf. Ferner sind
die leitfahigen Faden und die leitfahigen Datenlber-
tragungs-Faden am Rande der Textilgewebestruktur
jeweils mit elektrischen Schnittstellen bzw. Datenu-
bertragungs-Schnittstellen versehen.

[0013] Anschaulich kann die Erfindung darin gese-

2/16



DE 103 07 505 B4 2005.03.03

hen werden, dass eine Textilgewebestruktur geschaf-
fen wird, welche zur Verkleidung einer Flache, vor-
zugsweise eines FulRbodens, einer Wand oder einer
Decke verwendet werden kann. Die Textilgewebe-
struktur kann in beliebigen textilen Geweben z.B.
auch in Vorhangen, textilen Rollos oder Markisen ver-
wendet werden. Die Textilgewebestruktur weist eine
Mehrzahl von Mikroelektronikkomponenten zur elek-
tronischen Datenverarbeitung auf, welche Mehrzahl
von Mikroelektronikkomponenten Uber ebenfalls in
der Textilgewebestruktur vorgesehene elektrisch leit-
fahige Faden mit Strom versorgt werden kénnen und
welche die zu verarbeitenden Daten mittels der Da-
tentbertragungs-Faden zugefiihrt bekommt oder
Uber diese senden kann. Die Textilgewebestruktur
besitzt durch ihren Aufbau gegeniiber den Stand der
Technik den Vorteil, dass sie grof3flachig hergestellt
werden kann und einfach in jede gewlinschte Form
geschnitten werden kann. Somit kann sie jeder belie-
bigen Flache auf der sie verlegt werden soll ange-
passt werden. Es ist nicht notwendig, die einzelnen
Mikroelektronikkomponenten, wie z.B. LED's Senso-
ren, Aktoren oder Prozessoreinheiten, nachtraglich
miteinander zu koppeln, da die Mikroelektronikkom-
ponenten schon innerhalb der Textilgewebestruktur
miteinander gekoppelt sind.

[0014] Anders ausgedrickt bedeutet dies, dass
eine Mehrzahl von Mikroelektronikkomponenten in
eine Textilgewebestruktur zur Verkleidung einer Fla-
che eingebettet wird. Vorzugsweise sind die einzel-
nen Mikroelektronikkomponenten aufgrund zusatz-
lich vorgesehener Komponenten in der Lage, mit an-
deren Mikroelektronikkomponenten in der Textilge-
webestruktur (ber die Datentbertragungs-Faden
elektronische Nachrichten auszutauschen und somit
beispielsweise eine lokale Positionsbestimmung der
jeweiligen Mikroelektronikkomponente innerhalb der
Textilgewebestruktur bzw. bezlglich einer vorgege-
benen Referenzposition zu erméglichen, d.h. eine
Selbstorganisation durchzufiihren.

[0015] Somit wird es ermdglicht sehr einfach fur
eine Mikroelektronikkomponente, deren Position in-
nerhalb einer Flache ohne zusatzliche externe Infor-
mation zu bestimmen, auch wenn eine Textilgewebe-
struktur durch Schneiden in eine vorgegebene Form
gebracht wird, wobei durch das Schneiden Mikroe-
lektronikkomponenten oder Kopplungsleitungen zwi-
schen den einzelnen Mikroelektronikkomponenten
zerstort oder entfernt werden kdnnen.

[0016] Damit ist es, im Falle einer Selbstorganisati-
on der Mikroelektronikkomponenten, fir den Mas-
senmarkt auf sehr einfache und kostengulnstige Wei-
se ermoglicht, eine Textilgewebestruktur auszuge-
stalten und zur Verlegung der Textilgewebestruktur
die Textilgewebestruktur gemal einer vorgegebe-
nen, gewunschten Form zuzuschneiden und trotz der
zusatzlichen in dieser integrierter Elektronik nicht

darauf achten zu missen, an welchen Positionen die
Mikroelektronikkomponenten innerhalb der mit dieser
bedeckten Flache angeordnet sind, damit die jeweili-
ge Mikroelektronikkomponente innerhalb der Textil-
gewebestruktur eindeutig adressierbar ist.

[0017] Eine Flachenverkleidungsstruktur weist eine
Textilgewebestruktur auf, auf welcher eine Flachen-
verkleidung fixiert ist. Die Fixierung wird vorzugswei-
se mittels Klebens und/oder Laminierens und/oder
Vulkanisierens durchgefihrt.

[0018] Beim Verfahren zum Bestimmen eines Ab-
standes von Mikroelektronikkomponenten einer Tex-
tilgewebestruktur zu mindestens einer Referenzposi-
tion unter Austausch von elektronischen Nachrichten
zwischen einander benachbarter Mikroelektronik-
komponenten wird eine erste Nachricht von einer ers-
ten Mikroelektronikkomponente erzeugt, wobei die
erste Nachricht eine erste Abstandsinformation ent-
halt, welche den Abstand der ersten Mikroelektronik-
komponente oder den Abstand einer die erste Nach-
richt empfangenden zweiten Mikroelektronikkompo-
nente von der Referenzposition enthalt. Die erste
Nachricht wird von der ersten Mikroelektronikkompo-
nente zu der zweiten Mikroelektronikkomponente ge-
sendet. Abhangig von der Abstandsinformation wird
der Abstand der zweiten Mikroelektronikkomponente
von der Referenzposition ermittelt oder gespeichert.
Ferner wird von der zweiten Mikroelektronikkompo-
nente eine zweite Nachricht erzeugt, welche eine
zweite Abstandsinformation enthalt, welche den Ab-
stand der zweiten Mikroelektronikkomponente oder
den Abstand einer die zweite Nachricht empfangen-
den dritten Mikroelektronikkomponente von der Refe-
renzposition enthalt. Die zweite Nachricht wird von
der zweiten Mikroelektronikkomponente zu der drit-
ten Mikroelektronikkomponente gesendet. Abhangig
von der zweiten Abstandsinformation wird der Ab-
stand der dritten Mikroelektronikkomponente von der
Referenzposition ermittelt oder gespeichert. Die
oben beschriebenen Verfahrensschritte werden fir
alle miteinander gekoppelten Mikroelektronikkompo-
nenten der Textilgewebestruktur durchgefihrt.

[0019] Damit ist nach Durchfihren dieses Verfah-
rens lediglich unter Verwendung lokaler Information
die jeweilige Position jeder Mikroelektronikkompo-
nente innerhalb der Textilgewebestruktur und deren
Abstand zu mindestens einer Referenzposition ermit-
telt worden.

[0020] Anschaulich kann dieser Aspekt der Erfin-
dung darin gesehen werden, dass eine fir Mikrosys-
teme und dort fur Mikro-Datenanzeigeeinrichtungen
und Sensoren, entwickelte Architektur und dafir ent-
wickelte Algorithmen auf die Makrosysteme fur Haus-
technik und Messetechnik Gibertragen worden ist, wo-
bei die bendtigten Mikroelektronikkomponenten in
die Textilgewebestruktur, auf welche Elemente einer
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Verkleidung fixiert werden kdnnen, eingebettet sind.

[0021] Auf diese Weise 6ffnet sich eine Fiille neuer
Anwendungsmdglichkeiten, welche im Folgenden
naher erlautert werden.

[0022] Die Referenzposition kann grundséatzlich be-
liebig sein, vorzugsweise ist die Referenzposition
eine Position, an der sich ein im Weiteren beschrie-
bener Portalprozessor befindet, welcher die Mikroe-
lektronikkomponenten der Textilgewebestruktur an-
steuert und die Kommunikation von auferhalb der
Textilgewebestruktur anstéf3t. Der Portalprozessor
kann eine Mikroelektronikkomponente der Textilge-
webestruktur oder ein zusatzlicher Prozessor sein.
Die Referenzposition kann ferner eine Position inner-
halb der Textilgewebestruktur sein, wobei in diesem
Fall vorzugsweise eine Mikroelektronikkomponente
an der Referenzposition angeordnet und dieser zu-
geordnet ist. Vorzugsweise befindet sich in diesem
Fall die Referenzposition am Rand, d.h. an der obers-
ten oder untersten Zeile oder der linken oder rechten
Spalte fur den Fall, dass die Mikroelektronikkompo-
nenten in der Textilgewebestruktur matrixférmig in
Zeilen und Spalten angeordnet sind. Die Ubertra-
gung von Information in oder aus der Textilgewebe-
struktur erfolgt vorzugsweise mittels des Portalpro-
zessors ausschlielich Giber zumindest einen Teil der
sich am Rand der Textilgewebestruktur befindenden
Mikroelektronikkomponenten.

[0023] Anschaulich bedeutet diese Vorgehenswei-
se, dass ausgehend von einer "Einleit-Mikroelektro-
nikkomponente" an der Referenzposition Ublicher-
weise am Rand der Textilgewebestruktur, das heif3t
an einem bezuglich der Textilgewebestruktur dufe-
ren Mikroelektronikkomponente, ein erster Abstand
zugeordnet wird, beispielsweise der Abstandswert
»1", womit angegeben wird, dass die Mikroelektronik-
komponente einen Abstand ,1" von dem Portalpro-
zessor aufweist. Fur den Fall, dass jeweils in der je-
weiligen Nachricht der Abstand der die Nachricht
sendenden Mikroelektronikkomponente von der Re-
ferenzposition in die Nachricht eingefligt wird und an
die die Nachricht zu empfangende Mikroelektronik-
komponente bertragen wird, wird von der ersten Mi-
kroelektronikkomponente der Abstandswert ,1" zu
der zweiten Mikroelektronikkomponente in der ersten
Nachricht tbermittelt und von der zweiten Mikroelek-
tronikkomponente wird der empfangene Abstands-
wert um einen Wert ,1" inkrementiert. Der inkremen-
tierte Wert ,,2" wird nunmehr als aktualisierter zweiter
Abstandswert der zweiten Mikroelektronikkomponen-
te gespeichert. Der zweite Abstandswert wird um ei-
nen Wert ,1" inkrementiert und ein dritter Abstands-
wert wird erzeugt und an die dritte Mikroelektronik-
komponente Ubertragen und dort gespeichert. Die
entsprechende Vorgehensweise wird fur alle Mikroe-
lektronikkomponenten der Textilgewebestruktur in
entsprechender Weise durchgefihrt und der einer

Mikroelektronikkomponente jeweils zugeordnete Ab-
standswert wird nach Empfang einer Nachricht mit ei-
ner Abstandsinformation immer dann aktualisiert,
wenn der empfangene Abstandswert kleiner ist als
der gespeicherte Abstandswert.

[0024] Eine Textilgewebestruktur weist eine Vielzahl
von Mikroelektronikkomponenten auf. Jede Mikroe-
lektronikkomponente ist Uber eine bidirektionale
Kommunikationsschnittstelle, der Datenubertra-
gungs-Schnittstelle, mit mindestens einer ihr benach-
barten Mikroelektronikkomponente gekoppelt. Zum
Ermitteln des jeweiligen Abstands einer Mikroelektro-
nikkomponente der Textilgewebestruktur von einer
Referenzposition werden Nachrichten zwischen den
Mikroelektronikkomponenten ausgetauscht, vor-
zugsweise zwischen einander benachbarter Mikroe-
lektronikkomponenten, wobei jede Nachricht eine
Abstandsinformation enthalt, welche den Abstand ei-
ner die Nachricht sendenden Mikroelektronikkompo-
nente oder einer die Nachricht empfangenden Mikro-
elektronikkomponente, von der Referenzposition, an-
gibt (auch als Abstandswert bezeichnet) und wobei
jede Mikroelektronikkomponente derart eingerichtet
ist, dass aus der Abstandsinformation einer empfan-
genen Nachricht der Abstand der Mikroelektronik-
komponente zu der Referenzposition ermittelbar
oder speicherbar ist.

[0025] Aufgrund des Einsatzes lediglich lokaler In-
formationen und dem Austausch elektronischer
Nachrichten insbesondere zwischen einander unmit-
telbar benachbarter Mikroelektronikkomponenten ist
die Vorgehensweise sehr robust gegenlber auftre-
tenden Stérungen und Ausfallen einzelner Mikroelek-
tronikkomponenten oder einzelner Verbindungen
zwischen zwei Mikroelektronikkomponenten, wenn
diese Verbindungen zum Beispiel beim Zuschneiden
der Textilgewebestruktur auf eine vorgegebene Form
zerstort werden.

[0026] Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung
ergeben sich aus den abhangigen Anspriichen. Die
im Weiteren beschriebenen Ausgestaltungen der Er-
findung betreffen das erfindungsgemalie Verfahren
sowie die erfindungsgemalie Textilgewebestruktur.

[0027] Gemal einer Ausgestaltung der Erfindung
ist es vorgesehen, dass die elektrisch leitfahigen Fa-
den derart eingerichtet sind, dass sie zur Energiever-
sorgung der Mehrzahl von Mikroelektronikkompo-
nenten verwendet werden kdnnen.

[0028] Bei der Textilgewebestruktur kdnnen die leit-
fahigen Datenibertragungs-Faden elektrisch leitfa-
hig sein.

[0029] In einer Weiterbildung der Textilgewebe-
struktur sind die leitfahigen Datenlbertragungs-Fa-
den optisch leitfahig.
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[0030] Die Mehrzahl von Mikroelektronikkomponen-
ten kann in einem regelmafigen Raster in der Textil-
gewebestruktur, vorzugsweise in einem regelmafi-
gen rechteckigen oder quadratischen Raster, ange-
ordnet sein.

[0031] Besonders vorzugsweise ist jede Mikroelekt-
ronikkomponente aus der Mehrzahl von Mikroelekt-
ronikkomponenten mit allen benachbarten Mikroelek-
tronikkomponenten mittels der leitfahigen Faden und
der leitfahigen Datenlibertragungs-Faden gekoppelt,
d.h. bei einem regelmaRigen rechteckigen Raster mit
jeweils vier benachbarten Mikroelektronikkomponen-
ten.

[0032] In einer Weiterbildung sind die Mikroelektro-
nikkomponenten Prozessoreinheiten.

[0033] Vorzugsweise kann mindestens ein Sensor
mit der Mehrzahl von Prozessoreinheiten gekoppelt
sein. Solch ein Sensor kann z.B. ein Drucksensor, ein
Warmesensor, ein Rauchsensor, ein optischer Sen-
sor oder ein Gerauschsensor sein.

[0034] In einer Weiterbildung weist die Textilgewe-
bestruktur mindestens ein bildgebendes Element
und/oder, ein  Schallwellen-Erzeugungselement
und/oder ein Vibrations-Erzeugungselement auf,
welches mit mindestens einem Teil der Mehrzahl von
Mikroelektronikkomponenten gekoppelt ist.

[0035] Das heildt, dass die Textilgewebestruktur
mindestens einen darin integrierten Aktor aufweist.
Der Aktor ist beispielsweise eine bildgebende Einheit
oder eine schallerzeugende Einheit, vorzugsweise
eine Flussigkeits-Kristall-Anzeigeeinheit oder eine
Polymerelektronik-Anzeigeeinheit, allgemein jede Art
von Anzeigeeinheit, oder ein Lautsprecher, der eine
Schallwelle erzeugt, allgemein jedes eine elektroma-
gnetische Welle erzeugendes Element. Ein weiterer
moglicher vorgesehener Aktor ist ein vibrationser-
zeugendes Element.

[0036] Gemal einer anderen Ausgestaltung ist bei
der Textilgewebestruktur die Mehrzahl von Mikroe-
lektronikkomponenten derart eingerichtet, dass zum
Ermitteln eines jeweiligen Abstands einer ersten Mi-
kroelektronikkomponente von einer Referenzposition
elektronische Nachrichten ausgetauscht werden zwi-
schen der ersten Mikroelektronikkomponente und ei-
ner zweiten, benachbarten Mikroelektronikkompo-
nente der Textilgewebestruktur. Jede Nachricht ent-
halt eine Abstandsinformation, welche den Abstand
einer die Nachricht sendenden Mikroelektronikkom-
ponente oder einer die Nachricht empfangenden Mi-
kroelektronikkomponente von der Referenzposition
angibt. Ferner ist die Mehrzahl von Mikroelektronik-
komponenten derart eingerichtet, dass aus der Ab-
standsinformation einer empfangenen Nachricht der
eigene Abstand zu der Referenzposition ermittelbar

ist oder speicherbar ist.

[0037] Vorzugsweise ist die Flachenverkleidungs-
struktur als Wand Verkleidungsstruktur oder Ful3bo-
den-Verkleidungstruktur oder Decken-Verkleidungs-
truktur ausgebildet.

[0038] Die Flachenverkleidungsstruktur kann zu-
mindest Uber Teilbereichen der Textilgewebestruktur
ein gleichformig mit elektrisch leitfahigen Drahten
durchzogenes Textil aufweisen.

[0039] Das mit elektrisch leitfahigen Drahten durch-
zogene Textil kann zur Vermeidung von ,Elektro-
smog" in der Umgebung von Menschen verwendet
werden. Hierdurch kann der ,Elektrosmog" abge-
schirmt werden. Dabei ist jedoch zu achten, dass ge-
gebenenfalls bestimmte Bereiche, z.B. Bereiche tber
kapazitiven Sensoren, nicht von der Abschirmung
Uberdeckt werden durfen.

[0040] GemalR einer Ausgestaltung werden beim
Verfahren zum Bestimmen eines Abstandes vor Be-
stimmen des Abstandes der Mikroelektronikkompo-
nenten von der Referenzposition die ortlichen Positi-
onen der Mikroelektronikkomponenten innerhalb der
Textilgewebestruktur ermittelt, indem ausgehend von
einer Mikroelektronikkomponente an einer Einleitstel-
le der Textilgewebestruktur jeweils Positionsermitt-
lungs-Nachrichten, welche zumindest einen Zeilen-
parameter z und einen Spaltenparameter s aufwei-
sen, welche die Zeilennummer bzw. Spaltennummer
der die Nachricht sendenden Mikroelektronikkompo-
nente oder die Zeilennummer bzw. Spaltennummer
der die Nachricht empfangenden Mikroelektronik-
komponente innerhalb der Textilgewebestruktur ent-
halt, an benachbarte Mikroelektronikkomponenten
der Textilgewebestruktur Gbermittelt werden und von
der jeweiligen Mikroelektronikkomponente die fol-
genden Schritte durchgefiihrt werden. Falls der Zei-
lenparameter in der empfangenen Nachricht gréer
ist als die bisher gespeicherte Zeilennummer der Mi-
kroelektronikkomponente, so wird der eigenen Zei-
lennummer der Mikroelektronikkomponente der Zei-
lenparameterwert z der empfangenen Nachricht zu-
geordnet. Falls der Spaltenparameter in der empfan-
genen Nachricht groRer ist als die eigene Spalten-
nummer der Mikroelektronikkomponente, so wird der
gespeicherten Spaltennummer der Spaltenparame-
terwert der empfangenen Nachricht zugeordnet.
Falls die eigene Zeilennummer und/oder die eigene
Spaltennummer aufgrund der oben dargestellten
Verfahrensschritte verandert worden sind, so werden
neue Positionsmess-Nachrichten mit neuen Zeilen-
parametern und neuen Spaltenparametern erzeugt,
welche jeweils die Zeilennummer und Spaltennum-
mer der die Nachricht sendenden Mikroelektronik-
komponente oder die Zeilennummer und Spalten-
nummer der die Nachricht empfangenden Mikroelek-
tronikkomponente enthalten, und diese werden an
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eine benachbarte Mikroelektronikkomponente der
Textilgewebestruktur Gbertragen.

[0041] Durch diese Weiterbildung wird das erfin-
dungsgemalie Konzept des lokalen Nachrichtenaus-
tauschs zwischen einander benachbarten Mikroelek-
tronikkomponenten weiter ausgebaut, da schon die
ortlichen Positionen der einzelnen Mikroelektronik-
komponenten innerhalb der Textilgewebestruktur ge-
mal diesem Konzept basierend auf lokaler Positi-
onsinformation, welche sich lediglich aus einer von
dem unmittelbar benachbarten Mikroelektronikkom-
ponenten erhaltenen Positionsinformation ergibt, ba-
siert. Dies ermdglicht eine sehr fehlerrobuste Vorge-
hensweise im Rahmen der Selbstorganisation der
Textilgewebestruktur.

[0042] GemalR einer anderen Weiterbildung der Er-
findung wird in einem iterativen Verfahren der eigene
Abstandswert der Mikroelektronikkomponente der
Textilgewebestruktur dann verandert, wenn der bis-
her gespeicherte Abstandswert gro3er ist als der um
einen vorgegebenen Wert erhéhte empfangene Ab-
standswert in der jeweils empfangenen Nachricht.
Ferner wird bei dem Verfahren fur den Fall, dass eine
Mikroelektronikkomponente der Textilgewebestruktur
den eigenen Abstandswert verandert, diese Mikroe-
lektronikkomponente eine Abstandsmess-Nachricht
erzeugt und an benachbarte Mikroelektronikkompo-
nenten der Textilgewebestruktur gesendet, wobei die
Abstandsmess-Nachricht jeweils den eigenen Ab-
stand als Abstandsinformation enthalt oder den Ab-
standswert, welchen die empfangende Mikroelektro-
nikkomponente von einem Portalprozessor aufweist.

[0043] Der Abstandswert kann um einen um einen
vorgegebenen Wert erhéhten Wert gegentiber dem
eigenen Abstandswert verandert werden, vorzugs-
weise um den Wert ,1".

[0044] Die Erfindung eignet sich insbesondere zum
Ansatz in folgenden Anwendungsbereichen:
* Hausautomatisierung, insbesondere zur Erhé-
hung des hauslichen Komforts,
» Alarmanlagen mit Positionsbestimmung und op-
tionaler Gewichtsbestimmung eines Eindring-
lings,
* eine automatische Besucherfliihrung auf Messen
bei einer Ausstellung oder in einem Museum,
« fur ein Leitsystem in einer Notfallsituation, bei-
spielsweise in einem Flugzeug oder in einem Zug,
um den Passagieren einen Weg zu einem Notaus-
gang anzuzeigen,
« in Textilbetonkonstruktionen, in welchen Textil-
gewebestrukturen dazu dienen kénnen, mogliche
Schaden zu detektieren,
+ Informationsgewinnung zur Fuhrung einer Sta-
tistik, in welchen Bereichen in einem Geschaft
sich Kunden wie lange aufhalten.

[0045] Anschaulich kann die Erfindung darin gese-
hen werden, dass eine gewlinschte elektronische
Datenverarbeitung und optional gewiinschte Senso-
rik oder Anzeigeelemente sowie Kommunikations-
netzwerk-Bestandteile in an sich bekannte Wand-,
Boden- oder Decken-Verkleidungen integriert wer-
den.

[0046] Eine erfindungsgemalle Textilgewebestruk-
tur enthalt neben einen vorzugsweise aus Kunstfaser
(elektrisch nicht-leitfahigen Faden) bestehenden
Grundgewebe, leitfahige Faden, vorzugsweise leitfa-
hige Kett- und Schussfaden, die vorzugsweise aus
Metalldrahten, z.B. Kupfer, Polymerfilamenten, Car-
bonfilamenten oder anderen elektrisch leitfahigen
Drahten bestehen. Werden Metalldrahte verwendet,
wird vorzugsweise eine Beschichtung aus edleren
Metallen, z.B. Gold oder Silber als Korrosionsschutz
bei Feuchtigkeit oder agressive Medien verwendet.
Eine andere Mdglichkeit besteht darin Metallfaden
durch das Aufbringen eines Isolierlackes, z.B. Poly-
ester, Polyamidimid, oder Polyurethan zu isolieren.

[0047] Als Datenibertragungs-Faden kénnen ne-
ben elektrisch leitfahigen Fasern auch Lichtwellenlei-
ter aus Kunststoff oder Glas verwendet werden.

[0048] Das Grundgewebe der Textilgewebestruktur
wird vorzugsweise in einer Dicke hergestellt, welche
einer Dicke der zu integrierenden Mikroelektronik-
komponenten, im Folgenden auch Mikroprozessor-
module genannt, z.B. Sensoren, Leuchtdioden
und/oder Mikroprozessoren angepasst ist. Ein Sen-
sor kann z.B. ein Drucksensor, ein Warmesensor, ein
Rauchsensor, ein optischer Sensor oder ein Ge-
rauschsensor sein. Vorzugsweise wird ein Abstand
der optisch und/oder elektrisch leitfahigen Faden so
gewahlt, dass es zu einem Anschlussraster der zu in-
tegrierenden Mikroelektronikkomponenten passt.

[0049] Auch wenn das folgende Ausflihrungsbei-
spiel eine Teppich-Anordnung beschreiben, so ist die
Erfindung nicht auf einen Teppich beschrankt, son-
dern ist auf jedes zur Flachenbedeckung bzw. Fla-
chenverkleidung geeignete Element anwendbar.

[0050] Die erfindungsgemalfie Textilgewebestruktur
mit integrierter Mikroelektronik, Prozessoreinheiten
und/oder Sensoren und/oder Aktoren, z.B. Anzeige-
ldmpchen, ist fir sich voll funktionsfahig und kann un-
ter verschiedenartige Flachenverkleidungen fixiert
werden. Hierbei sind zum Beispiel nicht leitende Tex-
tilien, Bodenbelage aus Teppichboden, Parkett,
Kunststoff, Gardinen, Rollos, Tapeten, Isoliermatten,
Zeltdacher, Verputzschichten, Estrich und Textilbeton
zu nennen. Vorzugsweise wird das Fixieren mittels
Klebens, Laminierens, oder Vulkanisierens durchge-
fuhrt.
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Ausfihrungsbeispiel

[0051] Ausflhrungsbeispiele der Erfindung sind in
den Figuren dargestellt und werden im Weitern naher
erlautert. In den Figuren sind gleiche Komponenten
mit identischen Bezugszeichen versehen.

[0052] Es zeigen:

[0053] Fig. 1 eine Textilgewebestruktur geman der
Erfindung, als ein grobmaschiges Gewebe mit leitfa-
higen Faden und integrierter Mikroelektronik, wobei
in der Figur vier Bereiche a), b), ¢) und d) markiert
sind;

[0054] Fig. 2 eine Konzeptstudie einer Textilgewe-
bestruktur, auf welche in Teilbereichen ein dunkler
Teppich fixiert ist;

[0055] Fig. 3 eine schematische Darstellung eines
regularen 11x11 Netzwerkes von Mikroelektronik-
komponenten einer erfindungsgemaflen Textilgewe-
bestruktur;

[0056] Fig. 4 eine schematische Draufsicht auf eine
Textilgewebestruktur mit Mikroelektronikkomponen-
ten in einem reguléren quadratischen Raster;

[0057] In Fig. 1 ist eine schematische Darstellung
einer Textilgewebestruktur 100 gemaR einem Aus-
fuhrungsbeispiel der Erfindung gezeigt. Die erfin-
dungsgemale Textilgewebestruktur 100 weist als
Grundstruktur ein grobmaschiges Gewebe auf, wel-
ches aus nicht leitfahigen Faden 101 ausgebildet ist.
Ferner weist die Textilgewebestruktur 100 elektrisch
leitfahige Faden 102, 107 auf. Die elektrisch leitfahi-
gen Faden 102 dienen als Erdung fur in die Textilge-
webestruktur 100 zu integrierenden Mikroelektronik-
komponenten 103. Die elektrisch leitfahigen Faden
107 werden fir die Stromversorgung der in die Textil-
gewebestruktur 100 zu integrierenden Mikroelektro-
nikkomponenten 103 verwendet. Ferner weist die
Textilgewebestruktur 100 leitfahige Faden 104 auf,
welche zur Datentibertragung von und zu den zu in-
tegrierenden Mikroelektronikkomponenten verwen-
det werden.

[0058] Die elektrisch leitfahigen Faden 102, 107 und
die leitfahigen Datenibertragungs-Faden 104 sind
vorzugsweise im Gewebe in einem quadratischen
Raster angelegt, so dass ein quadratisches Raster
von Kreuzungspunkten 105 in der Textilgewebestruk-
tur 100 gebildet wird, ein Bereich eines solchen Kreu-
zungspunktes ist in Fig. 1 mit a) markiert.

[0059] Ferner sind im Bereich, welcher in Fig. 1 mit
b) markiert ist, eines solchen Kreuzungspunktes die
elektrisch leitfahigen Faden 102, 107 und die leitfahi-
gen Datenlbertragungs-Faden 104 entfernt, wo-
durch eine Liicke in der Textilgewebestruktur 100 ge-

bildet wird.

[0060] Im Bereich c)der Fig. 1 istin einer Licke 105
in der Textilgewebestruktur 100 eine Mikroelektronik-
komponente (Mikroelektronikmodul) 103 angeordnet,
wobei die elektrisch leitfahigen Faden 102 und 107
und die leitfahigen Datenlbertragungs-Faden 104 an
das Mikroelektronikmodul 103 gekoppelt werden, um
das Mikroelektronikmodul 103 mit elektrischer Ener-
gie zu versorgen und eine Datenubertragungsleitung
fur das Mikroelektronikmodul 103 bereitzustellen.
Vorzugsweise wird in der erfindungsgemalen Textil-
gewebestruktur 100 jedes Mikroelektronikmodul 103
an einem jeweiligen Kreuzungspunkt 105 der elek-
trisch leitfahigen Faden 102 und 107 und der leitfahi-
gen Datenlbertragungs-Faden 104 angeordnet und
nachfolgend an die elektrisch leitfahigen Faden 102
und 107 und die leitfahigen Datenlbertragungs-Fa-
den 104 gekoppelt, welche von vier Seiten das Mikro-
elektronikmodul 103 heranfiihren.

[0061] Die Kopplung zwischen dem Mikroelektro-
nikmodul 103 und den elektrisch leitfahigen Faden
102 und 107 und den leitfahigen Datenlbertra-
gungs-Faden 104 kann mittels Kontaktierung durch
eine flexible Leiterplatte oder mittels so genannten
Drahtbondens realisiert sein.

[0062] Im Bereich d) der Fig. 1 ist schematisch ein
Mikroelektronikmodul 103 gezeigt, welches verkap-
selt ist, um den Kopplungsbereich (Kontaktstellen)
zwischen Mikroelektronikmodul 103 und den elek-
trisch leitfahigen Faden 102 und 107 und den leitfahi-
gen Datenlibertragungs-Faden 104 zu isolieren und
ferner einen mechanisch robusten und wasserfesten
Schutz bereitzustellen.

[0063] Eine erfindungsgemale Textilgewebestruk-
tur 100 weist an einer Mehrzahl von Kreuzungspunk-
ten 105 jeweils ein Mikroelektronikmodul 103 auf.
Eine solche ,intelligente" Textilgewebestruktur kann
als Basisschicht oder als Zwischenlage einer Wand-
oder Bodenverkleidung oder andere Arten von tech-
nischen Textilien bilden. Sie kann z.B. auch als
Schicht einer Textilbetonkonstruktion verwendet wer-
den. Die Mikroelektronikmodule 103 der Textilgewe-
bestruktur kdnnen mit einer Vielzahl von verschie-
denartigen Sensoren und/oder Aktoren gekoppelt
sein. Zum Beispiel kdnnen diese LEDs, Anzeigeele-
mente oder Displays sein, um Informationen, welche
zu den Mikroelektronikmodulen Ubertragen werden
anzuzeigen.

[0064] Fig. 2 zeigt ein Ausfuhrungsbeispiel eines so
genannten intelligenten Teppichs. Im unteren rechten
Teil der Fig. 2 ist ein grobmaschiges Grundgewebe
206 dargestellt, in welches Zeitfahige Faden 102, 104
und 107 in einem quadratischen Raster eingewoben
sind. An Kreuzungspunkten 105 der leitfahigen Fa-
den 102, 104 und 107 sind Mikroelektronikmodule
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103 in dem grobmaschigen Grundgewebe 206 ange-
ordnet. Somit entsteht ein regelmaliges Raster aus
Mikroelektronikmodulen 103, welche jeweils auf vier
Seiten mit Versorgung- und Datenleitungen kontak-
tiert sind. Wobei die Mikroelektronikmodule 103 zu-
satzlich mit einer Verkapselung und mit einer Leucht-
diode versehen sind. Ferner ist im linken und hinteren
Teil der Fig. 2 ein Teppichboden auf der Textilgewe-
bestruktur 100 fixiert.

[0065] Die erfindungsgemale Textilgewebestruktur
100 mit integrierter Mikroelektronik, Sensoren
und/oder Aktoren, z.B. Anzeigelampchen, ist fur sich
voll funktionsfahig und kann unter verschiedenartige
Flachenverkleidungen fixiert werden. Hierbei sind
zum Beispiel nicht leitende Textilien, Bodenbelage
aus Teppichboden, Parkett, Kunststoff, Gardinen, Ta-
peten, Isoliermatten, Zeltdacher, Verputzschichten,
Estrich und Textilbeton zu nennen. Vorzugsweise
wird das Fixieren mittels Klebens, Laminierens, oder
Vulkanisierens durchgefihrt. Zur Vermeidung von
-Elektrosmog" in der Umgebung von Menschen,
kann Uber die erfindungsgemale Textilgewebestruk-
tur zur Abschirmung auch ein gleichférmig mit elek-
trisch leitfahigen Drahten durchzogenes Textil aufge-
bracht werden. Dabei ist jedoch zu achten, dass ge-
gebenenfalls bestimmte Bereiche, z.B. Bereiche Uber
kapazitiven Sensoren, nicht von der Abschirmung
Uberdeckt werden durfen.

[0066] Die erfindungsgemale Textilgewebestruktur
mit integrierter Mikroelektronik wird vorzugsweise an
einer Stelle am Rand der Textilgewebestruktur mit ei-
ner zentralen Steuereinheit, z.B. einen einfachen
Personalcomputer, gekoppelt.

[0067] Mit einfachen Algorithmen beginnen die Mi-
kroelektronikmodule sich selbst zu organisieren.
Wird eine Textilgewebestruktur, welche ein Netzwerk
aus Mikroelektronikmodulen aufweist angeschlos-
sen, d.h. in Betrieb genommen, so beginnt eine Lern-
phase, nach der jedes Mikroelektronikmodul seine
exakte physikalische Position im Raster kennt. Fer-
ner werden automatisch Wege fir Datenstrome
durch das Raster hindurch konfiguriert, wodurch
Sensor- oder Displayinformationen um defekte Berei-
che der Textilgewebestruktur geleitet werden kon-
nen. Durch die Selbstorganisation des Netzwerkes,
werden defekte Bereiche erkannt und umgangen.
Dadurch ist das Netzwerk aus Mikroelektronikmodu-
len auch noch funktionsfahig, falls die Textilgewebe-
struktur in eine Form geschnitten ist, welche durch
den jeweiligen Verwendungszweck vorgegeben ist.
Daruber hinaus bewirkt die Selbstorganisation, dass
kein manueller Installationsaufwand fir das Netz-
werk von Mikroelektronikmodulen notwendig ist.

[0068] Anhand der folgenden Figuren wird das Ver-
fahren zum Bestimmen von Abstanden zwischen Mi-
kroelektronikkomponenten 103 der Textilgewebe-

struktur 100 und der Selbstorganisation erlautet.

[0069] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung
eines reguldaren quadratischen 11x11 Netzwerkes
aus Mikroelektronikmodulen, welche in Fig. 3 durch-
nummeriert sind, einer erfindungsgemafien Textilge-
webestruktur, in welcher ein Beispiel fur eine Selbst-
organisation gezeigt ist. Das regulare quadratische
11x11 Netzwerk der Fig. 3 weist neun defekte Mikro-
elektronikmodule auf, welche in der Figur mit einem
,Blitz" gekennzeichnet sind. Die eingezeichneten Li-
nien zeigen neue Verbindungsrouten der einzelnen
Mikroelektronikmodule, welche mittels des Verfah-
rens erhalten werden, nachdem die neun defekten
Mikroelektronikmodule ausgefallen und somit fir
eine funktionsfahiges Verbindungsroute nicht mehr
zur Verfugung stehen. Die eingezeichneten neuen
Verbindungsrouten sind mittels des Verfahrens zum
Bestimmen von Abstanden zwischen Mikroelektro-
nikkomponenten erhalten worden.

[0070] Allgemein wird in einer ersten Phase des
Verfahren zum Bestimmen von Abstanden zwischen
Mikroelektronikkomponenten, der sogenannten Selb-
storganisation, durchgefuihrt eine
« Selbsterkennung der lokalen Positionen der ein-
zelnen Mikroelektronikkomponenten innerhalb
der Textilgewebestruktur und somit der Gesamt-
form der Textilgewebestruktur;
+ Selbstorganisation von Routing-Wegen ausge-
hend von dem Portalprozessor 302 zu jeder Mi-
kroelektronikkomponente 103 in der Textilgewe-
bestruktur 100 derart, dass innerhalb einer vorge-
gebenen maximalen Zahl von Zeittakten jeder Mi-
kroelektronikkomponente von dem Portalprozes-
sor 302 eine elektronische Nachricht zugefihrt
bekommen kann.

[0071] In einer zweiten Phase, dem eigentlichen
Einsatz der Textilgewebestruktur 100, z.B, im Rah-
men der Darstellung von visuellen Daten oder der
Schallerzeugung, werden die Daten von dem Portal-
prozessor 302 zu den Mikroelektronikkomponenten
103 versendet, das heildt Gbertragen, wodurch die vi-
suellen Daten (,Bilder") oder Tone mittels Aktoren,
welche an die Mikroelektronikkomponenten in der
Textilgewebestruktur 100 gekoppelt sind, aufgebaut
werden. Umgekehrt kdnnen die Mikroelektronikkom-
ponenten 103 auch mittels Sensoren, z.B. Druck oder
visueller Sensoren, detektierte Daten an den Portal-
prozessor Ubertragen. Im Folgenden wird, ohne Be-
schrankung der Allgemeingiltigkeit, das Verfahren
anhand von Bilddaten erldutert werden, d.h. dass an
die einzelnen Mikroelektronikkomponenten 103 der
Textilgewebestruktur 100 Display-Einheiten (Anzei-
ge-Einheiten) gekoppelt sind.

[0072] Die Mikroelektronikkomponenten 103 sind,
wie in Fig. 4 dargestellt, fur den Fall, dass sie eine
rechteckige Form, vorzugsweise eine quadratische
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Form, aufweisen, jeweils Uber jede Seite des Vier-
ecks uber eine der somit jeweils vier vorgesehenen
bidirektionalen Kommunikationsschnittstellen 401
pro Mikroelektronikkomponente 103, welche mit den
Datenlibertragungs-Faden 104 (nachfolgend auch
bidirektionale Verbindungen genannt) der Textilge-
webestruktur gekoppelt sind, und darlber tber die
elektrisch leitfahigen Faden 102 und 107 (nachfol-
gend auch elektrische Leitungen 402 genannt) je-
weils mit dem unmittelbar zu einer jeweiligen Mikroe-
lektronikkomponente 103 benachbarten Mikroelekt-
ronikkomponente 103 gekoppelt.

[0073] Anders ausgedrickt bedeutet dies, dass je-
weils ein Nachrichtenaustausch zwischen zwei un-
mittelbar einander benachbarten Mikroelektronik-
komponenten ermdglicht ist, nicht jedoch ein unmit-
telbarer, d.h. direkter Nachrichtenaustausch Uber
eine weitere Entfernung hinweg als die unmittelbare
Nachbarschaft einer Mikroelektronikkomponente
103.

[0074] Die Selbstorganisation wird mittels dem aus
[1] bekannten Verfahren durchgefiihrt.

[0075] Beim Verfahren zum Bestimmen eines Ab-
standes von Mikroelektronikkomponenten einer Tex-
tilgewebestruktur zu mindestens einer Referenzposi-
tion unter Austausch von elektronischen Nachrichten
zwischen einander benachbarter Mikroelektronik-
komponenten wird eine erste Nachricht von einer ers-
ten Mikroelektronikkomponente erzeugt, wobei die
erste Nachricht eine erste Abstandsinformation ent-
halt, welche den Abstand der ersten Mikroelektronik-
komponente oder den Abstand einer die erste Nach-
richt empfangenden zweiten Mikroelektronikkompo-
nente von der Referenzposition enthalt. Die erste
Nachricht wird von der ersten Mikroelektronikkompo-
nente zu der zweiten Mikroelektronikkomponente ge-
sendet. Abhangig von der Abstandsinformation wird
der Abstand der zweiten Mikroelektronikkomponente
von der Referenzposition ermittelt oder gespeichert.
Ferner wird von der zweiten Mikroelektronikkompo-
nente eine zweite Nachricht erzeugt, welche eine
zweite Abstandsinformation enthalt, welche den Ab-
stand der zweiten Mikroelektronikkomponente oder
den Abstand einer die zweite Nachricht empfangen-
den dritten Mikroelektronikkomponente von der Refe-
renzposition enthalt. Die zweite Nachricht wird von
der zweiten Mikroelektronikkomponente zu der drit-
ten Mikroelektronikkomponente gesendet. Abhangig
von der zweiten Abstandsinformation wird der Ab-
stand der dritten Mikroelektronikkomponente von der
Referenzposition ermittelt oder gespeichert. Die
oben beschriebenen Verfahrensschritte werden fir
alle miteinander gekoppelten Mikroelektronikkompo-
nenten der Textilgewebestruktur durchgefihrt.

[0076] Damit ist nach Durchfliihren dieses Verfah-
rens lediglich unter Verwendung lokaler Information

die jeweilige Position jeder Mikroelektronikkompo-
nente innerhalb der Textilgewebestruktur und deren
Abstand zu mindestens einer Referenzposition ermit-
telt worden.

[0077] Anschaulich kann dieser Aspekt der Erfin-
dung darin gesehen werden, dass eine fir Mikrosys-
teme und dort fur Mikro-Datenanzeigeeinrichtungen
und Sensoren, entwickelte Architektur und daflr ent-
wickelte Algorithmen auf die Makrosysteme fur Haus-
technik und Messetechnik Gibertragen worden ist, wo-
bei die bendtigten Mikroelektronikkomponenten in
die Textilgewebestruktur, auf welche Elemente einer
Verkleidung fixiert werden kdnnen, eingebettet sind.

[0078] Auf diese Weise 6ffnet sich eine Fllle neuer
Anwendungsmoglichkeiten, welche im Folgenden
naher erlautert werden.

[0079] Die Referenzposition kann grundsatzlich be-
liebig sein, vorzugsweise ist die Referenzposition
eine Position, an der sich ein im Weiteren beschrie-
bener Portalprozessor befindet, welcher die Mikroe-
lektronikkomponenten der Textilgewebestruktur an-
steuert und die Kommunikation von auRerhalb der
Textilgewebestruktur anstoRt. Der Portalprozessor
kann eine Mikroelektronikkomponente der Textilge-
webestruktur oder ein zusatzlicher Prozessor sein.
Die Referenzposition kann ferner eine Position inner-
halb der Textilgewebestruktur sein, wobei in diesem
Fall vorzugsweise eine Mikroelektronikkomponente
an der Referenzposition angeordnet und dieser zu-
geordnet ist. Vorzugsweise befindet sich in diesem
Fall die Referenzposition am Rand, d.h. an der obers-
ten oder untersten Zeile oder der linken oder rechten
Spalte fir den Fall, dass die Mikroelektronikkompo-
nenten in der Textilgewebestruktur matrixférmig in
Zeilen und Spalten angeordnet sind. Die Ubertra-
gung von Information in oder aus der Textilgewebe-
struktur erfolgt vorzugsweise mittels des Portalpro-
zessors ausschlieBlich iber zumindest einen Teil der
sich am Rand der Textilgewebestruktur befindenden
Mikroelektronikkomponenten.

[0080] Anschaulich bedeutet diese Vorgehenswei-
se, dass ausgehend von einer "Einleit-Mikroelektro-
nikkomponente" an der Referenzposition Ublicher-
weise am Rand der Textilgewebestruktur, das heif3t
an einem bezuglich der Textilgewebestruktur dule-
ren Mikroelektronikkomponente, ein erster Abstand
zugeordnet wird, beispielsweise der Abstandswert
»1", womit angegeben wird, dass die Mikroelektronik-
komponente einen Abstand ,1" von dem Portalpro-
zessor aufweist. Fur den Fall, dass jeweils in der je-
weiligen Nachricht der Abstand der die Nachricht
sendenden Mikroelektronikkomponente von der Re-
ferenzposition in die Nachricht eingefiigt wird und an
die die Nachricht zu empfangende Mikroelektronik-
komponente Gbertragen wird, wird von der ersten Mi-
kroelektronikkomponente der Abstandswert ,1" zu
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der zweiten Mikroelektronikkomponente in der ersten
Nachricht Gbermittelt und von der zweiten Mikroelek-
tronikkomponente wird der empfangene Abstands-
wert um einen Wert ,1" inkrementiert. Der inkremen-
tierte Wert ,2" wird nunmehr als aktualisierter zweiter
Abstandswert der zweiten Mikroelektronikkomponen-
te gespeichert. Der zweite Abstandswert wird um ei-
nen Wert ,1" inkrementiert und ein dritter Abstands-
wert wird erzeugt und an die dritte Mikroelektronik-
komponente Ubertragen und dort gespeichert. Die
entsprechende Vorgehensweise wird fir alle Mikroe-
lektronikkomponenten der Textilgewebestruktur in
entsprechender Weise durchgefiihrt und der einer
Mikroelektronikkomponente jeweils zugeordnete Ab-
standswert wird nach Empfang einer Nachricht mit ei-
ner Abstandsinformation immer dann aktualisiert,
wenn der empfangene Abstandswert kleiner ist als
der gespeicherte Abstandswert.

[0081] Eine Textilgewebestruktur weist eine Vielzahl
von Mikroelektronikkomponenten auf. Jede Mikroe-
lektronikkomponente ist Uber eine bidirektionale
Kommunikationsschnittstelle, der Datenubertra-
gungs-Schnittstelle, mit mindestens einer ihr benach-
barten Mikroelektronikkomponente gekoppelt. Zum
Ermitteln des jeweiligen Abstands einer Mikroelektro-
nikkomponente der Textilgewebestruktur von einer
Referenzposition werden Nachrichten zwischen den
Mikroelektronikkomponenten ausgetauscht, vor-
zugsweise zwischen einander benachbarter Mikroe-
lektronikkomponenten, wobei jede Nachricht eine
Abstandsinformation enthalt, welche den Abstand ei-
ner die Nachricht sendenden Mikroelektronikkompo-
nente oder einer die Nachricht empfangenden Mikro-
elektronikkomponente, von der Referenzposition, an-
gibt (auch als Abstandswert bezeichnet) und wobei
jede Mikroelektronikkomponente derart eingerichtet
ist, dass aus der Abstandsinformation einer empfan-
genen Nachricht der Abstand der Mikroelektronik-
komponente zu der Referenzposition ermittelbar
oder speicherbar ist.

[0082] Aufgrund des Einsatzes lediglich lokaler In-
formationen und dem Austausch elektronischer
Nachrichten insbesondere zwischen einander unmit-
telbar benachbarter Mikroelektronikkomponenten ist
die Vorgehensweise sehr robust gegenuber auftre-
tenden Stérungen und Ausfallen einzelner Mikroelek-
tronikkomponenten oder einzelner Verbindungen
zwischen zwei Mikroelektronikkomponenten, wenn
diese Verbindungen zum Beispiel beim Zuschneiden
der Textilgewebestruktur auf eine vorgegebene Form
zerstort werden.

[0083] Gemal einer Ausgestaltung werden beim
Verfahren zum Bestimmen eines Abstandes vor Be-
stimmen des Abstandes der Mikroelektronikkompo-
nenten von der Referenzposition die ortlichen Positi-
onen der Mikroelektronikkomponenten innerhalb der
Textilgewebestruktur ermittelt, indem ausgehend von

einer Mikroelektronikkomponente an einer Einleitstel-
le der Textilgewebestruktur jeweils Positionsermitt-
lungs-Nachrichten, welche zumindest einen Zeilen-
parameter z und einen Spaltenparameter s aufwei-
sen, welche die Zeilennummer bzw. Spaltennummer
der die Nachricht sendenden Mikroelektronikkompo-
nente oder die Zeilennummer bzw. Spaltennummer
der die Nachricht empfangenden Mikroelektronik-
komponente innerhalb der Textilgewebestruktur ent-
halt, an benachbarte Mikroelektronikkomponenten
der Textilgewebestruktur Gbermittelt werden und von
der jeweiligen Mikroelektronikkomponente die fol-
genden Schritte durchgefiihrt werden. Falls der Zei-
lenparameter in der empfangenen Nachricht gréer
ist als die bisher gespeicherte Zeilennummer der Mi-
kroelektronikkomponente, so wird der eigenen Zei-
lennummer der Mikroelektronikkomponente der Zei-
lenparameterwert z der empfangenen Nachricht zu-
geordnet. Falls der Spaltenparameter in der empfan-
genen Nachricht groer ist als die eigene Spalten-
nummer der Mikroelektronikkomponente, so wird der
gespeicherten Spaltennummer der Spaltenparame-
terwert der empfangenen Nachricht zugeordnet.
Falls die eigene Zeilennummer und/oder die eigene
Spaltennummer aufgrund der oben dargestellten
Verfahrensschritte verandert worden sind, so werden
neue Positionsmess-Nachrichten mit neuen Zeilen-
parametern und neuen Spaltenparametern erzeugt,
welche jeweils die Zeilennummer und Spaltennum-
mer der die Nachricht sendenden Mikroelektronik-
komponente oder die Zeilennummer und Spalten-
nummer der die Nachricht empfangenden Mikroelek-
tronikkomponente enthalten, und diese werden an
eine benachbarte Mikroelektronikkomponente der
Textilgewebestruktur Gbertragen.

[0084] Durch diese Weiterbildung wird das erfin-
dungsgemalie Konzept des lokalen Nachrichtenaus-
tauschs zwischen einander benachbarten Mikroelek-
tronikkomponenten weiter ausgebaut, da schon die
ortlichen Positionen der einzelnen Mikroelektronik-
komponenten innerhalb der Textilgewebestruktur ge-
maf diesem Konzept basierend auf lokaler Positi-
onsinformation, welche sich lediglich aus einer von
dem unmittelbar benachbarten Mikroelektronikkom-
ponenten erhaltenen Positionsinformation ergibt, ba-
siert. Dies ermdglicht eine sehr fehlerrobuste Vorge-
hensweise im Rahmen der Selbstorganisation der
Textilgewebestruktur.

[0085] GemaR einer anderen Weiterbildung der Er-
findung wird in einem iterativen Verfahren der eigene
Abstandswert der Mikroelektronikkomponente der
Textilgewebestruktur dann verandert, wenn der bis-
her gespeicherte Abstandswert grof3er ist als der um
einen vorgegebenen Wert erhdhte empfangene Ab-
standswert in der jeweils empfangenen Nachricht.
Ferner wird bei dem Verfahren fir den Fall, dass eine
Mikroelektronikkomponente der Textilgewebestruktur
den eigenen Abstandswert verandert, diese Mikroe-
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lektronikkomponente eine Abstandsmess-Nachricht
erzeugt und an benachbarte Mikroelektronikkompo-
nenten der Textilgewebestruktur gesendet, wobei die
Abstandsmess-Nachricht jeweils den eigenen Ab-
stand als Abstandsinformation enthalt oder den Ab-
standswert, welchen die empfangende Mikroelektro-
nikkomponente von einem Portalprozessor aufweist.

[0086] Der Abstandswert kann um einen um einen
vorgegebenen Wert erhéhten Wert gegentiber dem
eigenen Abstandswert verandert werden, vorzugs-
weise um den Wert ,1".

[0087] Zusammenfassend schafft die Erfindung
eine Textilgewebestruktur, welche als Chassis fur
eine integrierte Mikroelektronik dient. Diese Textilge-
webestruktur kann unter nahezu jeden beliebigen
Boden-, Decken und/oder Wandbelag fixiert werden.
Somit lassen sich grof3e ,intelligente Flachen" her-
stellen, welche als Sensor- oder Anzeigeflachen ver-
wendet werden kénnen. Durch die Verfahren zur
Selbstorganisation kann die Textilgewebestruktur mit
integrierter Mikroelektronik in nahezu jede beliebige
Form geschnitten werden, ohne dass sich beim Zu-
schneiden entfernte Mikroelektronikmodule oder ent-
fernte Kopplungsleitungen zwischen den Mikroelekt-
ronikmodulen auswirken. Fehlerhafte oder fehlende
Mikroelektronikmodule werden durch entsprechen-
des Routen so umgangen, dass die Funktion aller
funktionierender Mikroelektronikmodule noch erhal-
ten bleibt und der Installationsaufwand einer derarti-
gen ,intelligenten Flache" sehr gering bleibt.

[0088] In diesem Dokument sind folgende Veroffent-
lichungen zitiert:

[1] T.F. Sturm, S. Jung, G. Stromberg, A. Stéhr, A No-
vel Fault Tolerant Architecture for Self-Organizing
Display and Sensor Arrays, International Symposium
Digest of Technical Papers, Volume XXXIIl, Nr. Il, So-
ciety for Information Display, Boston, Massachusetts,
22. bis 23. Mai 2002, Seiten 1316 bis 1319, 2002

[2] DE 102 02 123 A1

[3] DE 196 52 236 A1

Patentanspriiche

1. Textilgewebestruktur
» mit einer Mehrzahl von Mikroelektronikkomponen-
ten, welche in der Textilgewebestruktur angeordnet
sind,
» mit elektrisch leitfahigen Faden, welche die Mehr-
zahl von Mikroelektronikkomponenten miteinander
koppeln,
+ mit leitfahigen Datenubertragungs-Faden, welche
die Mehrzahl von Mikroelektronikkomponenten mit-
einander koppeln, und
 mit elektrisch nicht-leitfahigen Faden, und
* bei der die leitfahigen F&den und die leitfahigen Da-
tenUbertragungs-Faden am Rande der Textilgewebe-
struktur jeweils mit elektrischen Schnittstellen bzw.

Datenlibertragung-Schnittstellen versehen sind.

2. Textilgewebestruktur gemal® Anspruch 1, bei
dem die elektrisch leitfahigen Faden derart eingerich-
tet sind, dass sie zur Energieversorgung der Mehr-
zahl von Mikroelektronikkomponenten verwendet
werden kdnnen.

3. Textilgewebestruktur gemal Anspruch 1 oder
2 Anspruch, bei der die leitfahigen Datenlbertra-
gungs-Faden elektrisch leitfahig sind.

4. Textilgewebestruktur gemafl Anspruch 1 oder
2 Anspruch, bei der die leitfahigen Datenlbertra-
gungs-Faden optisch leitfahig sind.

5. Textilgewebestruktur gemall einem der An-
spriche 1 bis 4, bei der die Mehrzahl von Mikroelek-
tronikkomponenten in einem regelmafRigen Raster in
der Textilgewebestruktur angeordnet sind.

6. Textilgewebestruktur gemal einem der An-
spruche 1 bis 5, bei der die Mehrzahl von Mikroelek-
tronikkomponenten an mehreren Seiten mit den leit-
fahigen Faden und den leitfahigen Datenlbertra-
gungs-Faden gekoppelt ist.

7. Textilgewebestruktur gemall einem der An-
spriche 1 bis 6, bei der die Mikroelektronikkompo-
nenten Prozessoreinheiten sind.

8. Textilgewebestruktur gemal Anspruch 7, bei
der mindestens ein Sensor mit der Mehrzahl von Pro-
zessoreinheiten gekoppelt ist.

9. Textilgewebestruktur gemafR einem der An-
spriche 1 bis 8, mit mindestens einem der folgenden
Elemente, welches mit mindestens einem Teil der
Mehrzahl von Mikroelektronikkomponenten gekop-
pelt ist:

* Bildgebendes Element, oder
» Schallwellen-Erzeugungselement, oder
* Vibrations-Erzeugungselement.

10. Flachenverkleidungsstruktur, bei der auf ei-
ner Textilgewebestruktur gemaf einem der Anspri-
che 1 bis 9 eine Flachenverkleidung fixiert ist.

11. Flachenverkleidungsstruktur gemall  An-
spruch 10, wobei das Fixieren mittels Klebens
und/oder, Laminierens und/oder Vulkanisierens
durchgefiihrt ist.

12. Flachenverkleidungsstruktur gemal  An-
spruch 10 oder 11, bei der die Flachenverkleidungs-
struktur ausgebildet ist als:

» Wand-Verkleidungsstruktur, oder
» FuBboden-Verkleidungstruktur, oder
» Decken-Verkleidungstruktur.
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13. Flachenverkleidungsstruktur gemafl einem
der Anspriiche 10 bis 12, bei der zumindest tber Teil-
bereichen der Textilgewebestruktur eine gleichférmig
mit elektrisch leitfahigen Drahten durchzogene Textil-
lage aufgebracht ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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