
(57)【要約】

開示された本発明は、ホウ素又はその他の導電性誘起用

物質でドープされたダイヤモンド薄膜電極を含んでなる

電気化学的電池よりなる全有機炭素（ＴＯＣ）分析装置

である。ダイヤモンド薄膜電極は作用電極であり、二酸

化炭素を作るためにＴＯＣの酸化を行う。この装置は、

更に、作られた二酸化炭素を検出するためのセンサーを

含んでなる。かかるセンサーは、限定するものではない

が同調可能ダイオードレーザー及び／又はイオン選択性

電極である。本発明は又、全有機炭素分析装置を使用す

る水溶液中のＴＯＣの測定方法も開示する。
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 水 溶 液 中 の 全 有 機 炭 素 を 測 定 す る た め の 装 置 で あ っ て 、
　 　 ａ ） ｉ ） ダ イ ヤ モ ン ド 薄 膜 電 極 、
　 　 　 　 ｉ ｉ ） 基 準 電 極 、 及 び
　 　 　 　 ｉ ｉ ｉ ） 対 向 電 極
　 　 　 　 を 有 す る 電 気 化 学 的 電 池 、 及 び
　 　 ｂ ） 少 な く も １ 個 の 気 相 セ ン サ ー を 含 む １ 個 又 は そ れ 以 上 の 二 酸 化 炭 素 セ ン サ ー
を 含 ん で な る 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 ダ イ ヤ モ ン ド 薄 膜 電 極 が 、 導 電 性 誘 起 用 物 質 で ド ー プ さ れ て い る 請 求 項 １ の 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 気 相 セ ン サ ー が 同 調 可 能 ダ イ オ ー ド レ ー ザ ー 分 光 計 で あ る 請 求 項 １ の 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 水 相 二 酸 化 炭 素 セ ン サ ー を 更 に 備 え る 請 求 項 １ の 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 水 相 セ ン サ ー が イ オ ン 選 択 性 電 極 で あ る 請 求 項 ４ の 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 導 電 性 誘 起 用 物 質 が ホ ウ 素 で あ る 請 求 項 ２ の 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 水 溶 液 中 の 全 有 機 炭 素 の 量 の 測 定 方 法 で あ っ て 、
　 　 ａ ） ｉ ） ダ イ ヤ モ ン ド 薄 膜 電 極 、
　 　 　 　 ｉ ｉ ） 基 準 電 極 、 及 び
　 　 　 　 ｉ ｉ ｉ ） 対 向 電 極
　 　 　 　 を 含 ん で な る 電 気 化 学 的 電 池 を 用 意 し 、
　 　 ｂ ） 段 階 ａ ） の 電 気 化 学 的 電 池 を 水 溶 液 に 浸 漬 し 、
　 　 ｃ ） 溶 液 中 の 有 機 物 を 酸 化 さ せ こ れ に よ り 水 と 二 酸 化 炭 素 と を 作 る に 充 分 な 正 の 電 位
　 　 　 　 を ダ イ ヤ モ ン ド 薄 膜 電 極 に 加 え 、
　 　 ｄ ） 少 な く も １ 個 の 気 相 セ ン サ ー を 含 む １ 個 又 は そ れ 以 上 の 二 酸 化 炭 素 セ ン サ ー を 使
　 　 　 　 用 し て 段 階 ｃ ） に お い て 作 ら れ た 二 酸 化 炭 素 の 量 を 測 定 し 、 そ し て
　 　 ｅ ） 溶 液 中 の 全 有 機 炭 素 の 量 で あ っ て 、 段 階 ｄ ） に お い て 測 定 さ れ た 二 酸 化 炭 素 の 量
　 　 　 　 と 比 例 す る 前 記 全 有 機 炭 素 の 量 を 測 定 す る
段 階 を 含 ん で な る 測 定 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 気 相 セ ン サ ー が 同 調 可 能 ダ イ オ ー ド レ ー ザ ー 分 光 計 で あ る 請 求 項 ５ の 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 ダ イ ヤ モ ン ド 薄 膜 電 極 が 、 導 電 性 誘 起 用 物 質 で ド ー プ さ れ る 請 求 項 ５ の 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 導 電 性 誘 起 用 物 質 が ホ ウ 素 で あ る 請 求 項 ９ の 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 正 の 電 位 が 約 ２ － ２ ． ５ ボ ル ト の 範 囲 で あ る 請 求 項 ５ の 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 水 溶 液 内 の 全 有 機 炭 素 の 量 の 測 定 方 法 で あ っ て 、
　 　 ａ ） ｉ ） ダ イ ヤ モ ン ド 薄 膜 電 極 、
　 　 　 　 ｉ ｉ ） 基 準 電 極 、 及 び
　 　 　 　 ｉ ｉ ｉ ） 対 向 電 極
　 　 　 　 を 含 ん で な る 電 気 化 学 セ ル を 用 意 し 、
　 　 ｂ ） 段 階 ａ ） の 電 気 化 学 的 電 池 を 水 溶 液 に 浸 漬 し 、
　 　 ｃ ） 溶 液 中 の 有 機 物 を 酸 化 さ せ こ れ に よ り 水 と 二 酸 化 炭 素 と を 作 る に 充 分 な 正 の 電 位
　 　 　 　 を ダ イ ヤ モ ン ド 薄 膜 電 極 に 加 え 、
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　 　 ｄ ） 少 な く も １ 個 の 気 相 セ ン サ ー 、 及 び 少 な く も １ 個 の 水 相 セ ン サ ー を 含 む １ 個 又 は
　 　 　 　 そ れ 以 上 の 二 酸 化 炭 素 セ ン サ ー を 使 用 し て 段 階 ｃ ） に お い て 作 ら れ た 二 酸 化 炭 素
　 　 　 　 の 量 を 測 定 し 、 そ し て
　 　 ｅ ） 溶 液 中 の 全 有 機 炭 素 の 量 で あ っ て 、 段 階 ｄ ） に お い て 測 定 さ れ た 二 酸 化 炭 素 の 量
　 　 　 　 と 比 例 す る 前 記 全 有 機 体 炭 素 の 量 を 測 定 す る
段 階 を 含 ん で な る 測 定 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 水 相 セ ン サ ー が イ オ ン 選 択 性 電 極 で あ る 請 求 項 １ ２ の 方 法 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 関 連 出 願 の 相 互 参 照 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 米 国 航 空 宇 宙 局 （ Ｎ Ａ Ｓ Ａ ） に よ り 裁 定 さ れ た Ｎ Ａ Ｇ ５ － １ １ ８ ０ ６ に よ り
政 府 支 援 が な さ れ た 。 政 府 は 、 本 発 明 に お け る 或 る 権 利 を 有 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 全 有 機 炭 素 （ Ｔ Ｏ Ｃ ） の 測 定 は 、 環 境 的 、 臨 床 的 、 及 び 産 業 的 な 背 景 で し ば し ば 行 わ れ
る 。 現 状 技 術 は 、 酸 化 反 応 を 実 行 す る た め に 、 強 酸 及 び 酸 化 剤 の よ う な 危 険 な 試 薬 、 紫 外
線 、 又 は 高 温 の 炉 を 必 要 と す る 。 有 機 炭 素 を 酸 化 し 、 及 び 水 溶 液 中 の Ｔ Ｏ Ｃ を 定 量 し 得 る
安 全 か つ 費 用 効 果 的 な 電 気 化 学 的 装 置 の 開 発 は 、 本 技 術 の 顕 著 な 進 歩 を 意 味 す る で あ ろ う
。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 有 毒 な 有 機 質 産 業 廃 棄 物 の 焼 却 の た め の 技 術 と し て 、 １ ９ ９ ０ 年 代 の 初 期 に 有 機 物 の 電
気 化 学 的 な 酸 化 の 概 念 が 示 さ れ た 。 不 幸 な こ と に 、 こ の 技 術 は 、 効 率 が 悪 く か つ 用 途 の 限
定 さ れ た も の で あ る こ と が 証 明 さ れ た 。 長 年 に わ た り 、 有 機 体 炭 素 を 電 気 化 学 的 に 酸 化 す
る た め の 種 々 の 作 用 電 極 が 開 発 さ れ て き た 。 電 気 化 学 的 電 池 の 作 用 電 極 の 特 性 は 、 作 用 電
極 が 有 機 分 子 の 酸 化 に 直 接 関 与 加 す る た め 、 決 定 的 に 重 要 で あ る 。 最 も 普 通 の 作 用 電 極 の
材 料 は 、 典 型 的 に 炭 素 ベ ー ス で あ り 、 或 い は 白 金 、 銀 、 金 、 水 銀 、 又 は ニ ッ ケ ル の よ う な
金 属 か ら 作 ら れ て い る 。 し か し 、 か か る 電 極 は 、 そ の 限 ら れ た 陽 極 の 範 囲 の た め 酸 化 作 用
が 貧 弱 で あ る 。 こ れ ら の 電 極 は 、 最 終 的 に は 電 極 自 体 が 酸 化 さ れ 、 こ の た め い か な る 実 際
的 な 用 途 に お い て も 非 効 果 的 で あ る 。 か か る 制 限 を 克 服 す る た め に 、 最 近 で は 、 ダ イ ヤ モ
ン ド 薄 膜 電 極 の 使 用 可 能 性 が 注 目 さ れ て い る 。 か か る 電 極 は ダ イ ヤ モ ン ド で 被 覆 さ れ た シ
リ コ ン 又 は チ タ ン の よ う な 基 質 材 料 か ら 構 成 さ れ る 。 か か る 電 極 は 、 ｐ 型 半 導 電 性 を ほ と
ん ど 金 属 の レ ベ ル に 助 長 す る 導 電 性 誘 起 用 材 料 （ 例 え ば ホ ウ 素 ） で ダ イ ヤ モ ン ド 薄 膜 を ド
ー プ す る こ と に よ り 導 電 性 に さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 高 度 に フ ッ 素 ド － プ さ れ た ダ イ ヤ モ ン ド （ Ｂ Ｄ Ｄ ） 薄 膜 の 特 有 の 特 性 は 以 下 を 含 む 。 即
ち 、 ｉ ） 低 く か つ 安 定 し た 電 圧 計 的 及 び 電 流 計 的 な バ ッ ク グ ラ ン ド 電 流 、 ｉ ｉ ） 電 解 液 中
に お け る 広 い 作 動 電 位 の ウ イ ン ド ウ 、 ｉ ｉ ｉ ） 酸 化 還 元 種 の た め の 可 逆 的 又 は 準 可 逆 的 な
電 子 移 動 動 力 学 、 ｉ ｖ ） 極 端 な 陽 極 電 位 及 び 陰 極 電 位 に お け る 形 態 的 及 び 微 細 構 造 的 な 安
定 性 、 ｖ ） 極 性 分 子 の 低 吸 着 、 及 び ｉ ｖ ） 長 期 間 の 応 答 安 定 性 で あ る 。 近 年 で は 、 Ｂ Ｄ Ｄ
薄 膜 が 数 個 の 基 質 上 に 被 覆 さ れ 、 そ し て 有 機 廃 棄 物 の 電 気 化 学 的 酸 化 の た め に 、 従 来 の 基
質 用 の 電 極 （ 例 え ば 金 又 は 白 金 ） と 置 換 す る た め に 使 用 さ れ た こ と が 報 告 さ れ て い る 。 こ
れ ら の 使 用 に お い て は 、 Ｂ Ｄ Ｄ 薄 膜 電 極 は 、 非 常 に 丈 夫 で あ っ て 高 い 陽 極 電 位 に 耐 え る こ
と が で き 、 か つ 自 己 酸 化 に 耐 え る こ と が 報 告 さ れ て い る 。 一 例 は 、 フ ェ ノ ー ル の 電 気 化 学
的 酸 化 の た め の Ｂ Ｄ Ｄ 薄 膜 電 極 の 使 用 で あ る 。 周 期 的 な 電 圧 測 定 に よ り 、 電 気 化 学 的 に 酸
化 す る こ と が 最 も 困 難 な 有 機 分 子 の 一 つ で あ る フ ェ ノ ー ル が 、 多 数 サ イ ク ル 後 で あ っ て も
電 極 自 体 の 目 に 見 え る 酸 化 な し に Ｂ Ｄ Ｄ 薄 膜 電 極 に よ り 酸 化 さ れ た こ と が 示 さ れ た 。
【 発 明 の 開 示 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
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　 本 発 明 は 、 水 溶 液 中 の 全 有 機 炭 素 （ Ｔ Ｏ Ｃ ） を 測 定 す る た め の 全 有 機 炭 素 分 析 装 置 に 関
す る 。 こ の 装 置 は 、 ダ イ ヤ モ ン ド 薄 膜 電 極 、 基 準 電 極 、 及 び 対 向 電 極 を 有 す る 電 気 化 学 的
電 池 を 含 ん で な る 。 ホ ウ 素 又 は ダ イ ヤ モ ン ド の 導 電 帯 域 を 上 げ る で あ ろ う そ の 他 の 適 切 な
原 子 を ダ イ ヤ モ ン ド に ド ー プ し た ダ イ ヤ モ ン ド 薄 膜 電 極 が 、 有 機 材 料 を 酸 化 し 二 酸 化 炭 素
に す る 作 用 電 極 で あ る 。 こ の 装 置 は 、 更 に 、 ダ イ ヤ モ ン ド 薄 膜 電 極 に よ り 作 ら れ た 二 酸 化
炭 素 を 検 出 す る た め の セ ン サ ー を 含 ん で な る 。 適 切 な セ ン サ ー は 、 Ｂ Ｄ Ｄ 電 極 に よ り 作 ら
れ る レ ベ ル の 二 酸 化 炭 素 を 検 出 し 得 る も の で あ る 。 こ の 感 度 を 示 す セ ン サ ー の 例 は 、 同 調
可 能 ダ イ オ ー ド レ ー ザ ー 分 光 計 （ Ｔ Ｄ Ｌ ） 及 び イ オ ン 選 択 性 電 極 （ Ｉ Ｓ Ｅ ） を 含 む 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 本 発 明 は 、 ダ イ ヤ モ ン ド 薄 膜 電 極 を 有 す る 全 有 機 炭 素 分 析 装 置 を 使 用 す る 水 溶 液 中 の Ｔ
Ｏ Ｃ の 測 定 方 法 に も 関 す る 。 こ の 方 法 は 、 Ｔ Ｏ Ｃ を 分 析 す べ き 水 溶 液 内 へ の 電 気 化 学 セ ル
の ダ イ ヤ モ ン ド 薄 膜 電 極 の 浸 漬 を 含 む 。 溶 液 中 の 有 機 物 を 酸 化 し て 二 酸 化 炭 素 を 作 る た め
に 、 ダ イ ヤ モ ン ド 薄 膜 電 極 に は 、 約 ２ － ２ ． ５ ボ ル ト の 正 の 電 位 が 加 え ら れ る 。 前 述 の よ
う に 、 作 ら れ る 二 酸 化 炭 素 の 量 は 、 二 酸 化 炭 素 セ ン サ ー を 使 用 し て 検 出 さ れ 測 定 さ れ る 。
測 定 さ れ た 二 酸 化 炭 素 の 量 は 酸 化 さ れ た 炭 素 の 量 に 比 例 し 、 そ し て 溶 液 中 の 全 有 機 物 の 量
を 計 算 す る た め に 使 用 さ れ る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 水 溶 液 中 の 有 機 物 の 正 確 な 検 出 と 測 定 と は 、 歴 史 的 に 、 大 き い 設 備 及 び 有 害 試 薬 の 使 用
を 含 ん だ 費 用 の か か る 方 法 の 使 用 が 必 要 で あ っ た 。 発 生 し た 二 酸 化 炭 素 ガ ス の 検 出 を 伴 う
炭 素 の 電 気 化 学 的 酸 化 の 使 用 は 、 溶 液 中 の Ｔ Ｏ Ｃ 量 を 正 確 に 決 定 す る た め の 多 能 で 、 使 用
が 容 易 で 、 か つ 費 用 効 果 的 な 代 替 可 能 な 別 の 方 法 を 約 束 す る 。 別 な 材 料 で 作 ら れ た 種 々 の
電 極 を 容 易 に 入 手 で き る が 、 こ れ ら は 有 機 物 を 効 率 的 に 酸 化 さ せ る そ の 能 力 の 点 で 限 定 さ
れ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 本 発 明 は 、 有 機 炭 素 を 水 と 二 酸 化 炭 素 と に 有 効 に 酸 化 さ せ る た め の 電 気 化 学 的 電 池 の 使
用 に 関 す る 。 作 用 電 極 は 、 ダ イ ヤ モ ン ド で 被 覆 さ れ た シ リ コ ン 、 ニ オ ブ 、 又 は チ タ ン の よ
う な 基 質 材 料 よ り 構 成 さ れ る 。 電 極 は 、 ダ イ ヤ モ ン ド 薄 膜 を ホ ウ 素 で ド ー プ す る こ と に よ
り 導 電 性 に さ れ る 。 電 極 の 表 面 で 作 ら れ た 二 酸 化 炭 素 は 、 適 切 な 二 酸 化 炭 素 セ ン サ ー を 用
い て 検 出 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 本 発 明 の 一 つ の 態 様 は 、 水 溶 液 中 の 全 有 機 炭 素 を 測 定 す る た め の 装 置 に 関 す る 。 か か る
装 置 は 、 酸 化 処 理 に よ り 発 生 し た 二 酸 化 炭 素 が 検 出 以 前 に シ ス テ ム か ら 逃 げ 出 し 得 な い よ
う に 閉 鎖 シ ス テ ム を 作 る よ う に 適 切 に 密 閉 さ れ た ハ ウ ジ ン グ 内 に 収 容 さ れ た ２ 個 の 基 本 的
な 構 成 要 素 を 含 む 。 ハ ウ ジ ン グ 及 び 封 鎖 用 要 素 の 選 択 は 、 設 計 上 の 選 択 事 項 で あ る 。 第 １
の 基 本 的 な 構 成 要 素 、 電 気 化 学 的 電 池 は 、 作 用 電 極 、 基 準 電 極 、 及 び 対 向 電 極 か ら 構 成 さ
れ る 。 作 用 電 極 は 、 水 性 試 料 中 の 有 機 物 を 酸 化 し て 二 酸 化 炭 素 を 作 る に 適 し た ダ イ ヤ モ ン
ド 薄 膜 電 極 で あ る 。 前 述 の よ う に 、 ダ イ ヤ モ ン ド 薄 膜 は 、 ホ ウ 素 の よ う な 導 電 性 誘 起 用 物
質 で ド ー プ さ れ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 第 ２ の 基 本 的 な 構 成 要 素 、 二 酸 化 炭 素 セ ン サ ー は 、 電 気 化 学 的 電 池 が 試 料 溶 液 中 の 有 機
物 を 酸 化 す る と き に 作 ら れ る 二 酸 化 炭 素 を 検 出 す る た め に 使 用 さ れ る 。 本 発 明 に 関 連 し た
使 用 の た め に 適 切 な 感 度 を 有 す る 二 酸 化 炭 素 セ ン サ ー は 、 気 相 又 は 水 相 の い ず れ の 様 式 で
も 入 手 可 能 で あ る 。 適 切 な 気 相 二 酸 化 炭 素 セ ン サ ー の 例 は 、 同 調 可 能 ダ イ オ ー ド レ ー ザ ー
（ Ｔ Ｄ Ｌ ） 分 光 計 で あ り 、 ま た 適 切 な 水 相 二 酸 化 炭 素 セ ン サ ー の 例 は 、 イ オ ン 選 択 性 電 極
（ Ｉ Ｓ Ｅ ） で あ る 。 Ｔ Ｄ Ｌ 及 び Ｉ Ｓ Ｅ セ ン サ ー の 両 者 と も 本 技 術 に お い て 知 ら れ て い る 。
本 発 明 の 装 置 は 、 １ 個 又 は そ れ 以 上 の 二 酸 化 炭 素 セ ン サ ー を 含 む こ と が で き る 。 た だ １ 個
の セ ン サ ー が 設 け ら れ た 好 ま し い 実 施 態 様 に お い て は 、 こ の １ 個 の セ ン サ ー は 気 相 二 酸 化
炭 素 セ ン サ ー で あ る 。 気 相 セ ン サ ー は 、 酸 化 さ れ て い る 有 機 物 を 含 ん で い る 水 溶 液 か ら 気
泡 と な っ た 二 酸 化 炭 素 ガ ス を 検 出 す る よ う に 使 用 さ れ る 。 １ 個 の 気 相 セ ン サ ー を 使 用 し て
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水 溶 液 中 の 有 機 物 の 量 を 定 量 す る た め に は 、 試 料 中 の 有 機 物 質 の 実 質 的 に 全 て を 二 酸 化 炭
素 と 水 と に 転 化 す る こ と 、 及 び 溶 解 し た 二 酸 化 炭 素 が 気 泡 と な っ て 溶 液 か ら 出 る た め の 十
分 な 時 間 を 許 す こ と が 必 要 で あ る 。 或 い は 、 溶 液 中 の 有 機 物 を 定 量 す る た め に 、 気 相 セ ン
サ ー と 水 相 セ ン サ ー と の 組 合 せ を 使 う こ と が で き る 。 セ ン サ ー の 組 合 せ が 使 用 さ れ た 場 合
は 、 溶 解 し た 二 酸 化 炭 素 の 全 て が 、 気 相 セ ン サ ー の 使 用 に よ り 測 定 可 能 な 閉 鎖 シ ス テ ム の
頭 部 空 間 内 に 気 泡 と な っ て 出 て 行 く 必 要 は な い （ 例 え ば 、 図 １ を 参 照 ） 。 液 相 セ ン サ ー （
例 え ば 、 Ｉ Ｓ Ｅ ） は 、 溶 解 し た 二 酸 化 炭 素 の 量 を 水 相 に お い て 測 定 す る の に 有 用 で あ り 、
ま た 気 相 セ ン サ ー （ 例 え ば Ｔ Ｄ Ｌ ） は 、 頭 部 空 間 内 の 気 相 の 二 酸 化 炭 素 を 測 定 す る 。 有 機
物 か ら 二 酸 化 炭 素 及 び 水 へ の 転 化 が 実 質 的 に 完 了 し た と す る と 、 水 性 試 料 内 に 初 め か ら あ
っ た 有 機 物 の 濃 度 を 計 算 す る た め に 、 気 相 の 二 酸 化 炭 素 の 量 と 水 相 の 二 酸 化 炭 素 の 量 と の
和 を 使 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 ホ ウ 素 で ド ー プ さ れ た ダ イ ヤ モ ン ド で 作 ら れ た 作 用 電 極 及 び Ｔ Ｄ Ｌ 二 酸 化 炭 素 分 光 計 又
は Ｉ Ｓ Ｅ を 有 す る 電 気 化 学 的 電 池 を 含 ん で な る か か る 装 置 は 、 小 型 で あ り か つ 同 様 な 用 途
に つ い て 意 図 さ れ た 現 存 の 装 置 と 比 べ て 比 較 的 小 さ い 寸 法 の も の に 製 造 す る こ と が で き る
。 本 発 明 の 装 置 は 、 本 明 細 書 に 基 づ い て 達 成 可 能 な 比 較 的 小 型 な 様 式 を 与 え る と 、 特 に 、
持 運 び が 可 能 で あ り 現 場 で の 使 用 に よ く 適 し て い る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 本 発 明 の 別 の 態 様 は 、 水 溶 液 中 の 全 有 機 炭 素 の 測 定 方 法 に 関 す る 。 ま ず 、 ダ イ ヤ モ ン ド
薄 膜 電 極 が 全 有 機 物 の 量 を 試 験 す べ き 量 の 試 料 と 接 触 さ せ る 。 試 料 は 、 自 治 体 か ら の 水 の
よ う な 水 溶 液 、 又 は 溶 解 さ れ た 試 料 を 含 ん だ 溶 液 で あ る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 電 極 が 試 料 溶 液 に 浸 漬 さ れ 、 又 は 試 料 が 電 池 を 通 過 し て 循 環 さ れ そ し て ダ イ ヤ モ ン ド 薄
膜 電 極 と 接 触 す る 流 れ セ ル が 使 用 さ れ る 。 試 料 内 の 有 機 物 の 最 適 な 酸 化 を 達 成 す る た め に
、 ダ イ ヤ モ ン ド 薄 膜 電 極 に 約 ２ － ２ ． ５ ボ ル ト の 範 囲 の 正 の 電 圧 が 加 え ら れ る 。 好 ま し い
実 施 態 様 に お い て は 、 正 の 電 圧 は 外 部 電 池 に よ り 与 え ら れ る 。 こ の 電 流 が 有 機 物 を 酸 化 さ
せ 、 ダ イ ヤ モ ン ド 薄 膜 電 極 の 表 面 で 二 酸 化 炭 素 を 作 る 。 二 酸 化 炭 素 は 気 泡 と な り 、 二 酸 化
炭 素 セ ン サ ー と 連 絡 し て い る 収 集 室 （ 例 え ば 、 図 １ の 水 溶 液 の 上 方 の 空 間 ） 内 に 入 り 、 こ
こ で 分 光 計 で 測 定 さ れ 、 そ し て 吸 収 装 置 （ Ａ Ｕ ） 内 で 記 録 さ れ る 。 二 酸 化 炭 素 は 水 溶 液 内
に 溶 解 す る こ と も で き 、 こ の 場 合 は 、 こ れ は 、 二 酸 化 炭 素 に 選 択 的 な Ｉ Ｓ Ｅ に よ り 測 定 さ
れ 、 そ し て 電 位 と し て ボ ル ト （ Ｖ ） で 記 録 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 Ｔ Ｄ Ｌ は 、 非 常 に 狭 く て か つ 近 赤 外 線 帯 域 内 の 二 酸 化 炭 素 気 体 分 子 の 調 波 周 波 数 に 同 調
さ れ た 特 定 波 長 の 光 を 作 る 小 型 の レ ー ザ ー ダ イ オ ー ド で あ り 得 る 。 Ｔ Ｄ Ｌ に よ り 特 に 二 酸
化 炭 素 を 測 定 す る た め に 、 Ｔ Ｄ Ｌ は 近 赤 外 線 帯 域 内 の 二 酸 化 炭 素 分 子 の 調 波 周 波 数 に 同 調
さ せ ら れ る こ と が 好 ま し い 。 同 調 可 能 な レ ー ザ ー ダ イ オ ー ド は 、 二 酸 化 炭 素 周 波 数 に 調 整
さ れ た 後 、 二 酸 化 炭 素 波 長 の ど ち ら 側 か の 異 な っ た 波 長 に 同 調 さ せ る こ と が で き る 。 作 ら
れ た 二 酸 化 炭 素 の 量 の 正 確 な 定 量 測 定 値 を 得 る た め に 、 二 酸 化 炭 素 に よ り 吸 収 さ れ た 光 の
エ ネ ル ギ ー が 、 周 囲 周 波 数 に お け る 校 正 さ れ た 値 と 比 較 さ れ る 。 測 定 さ れ た 二 酸 化 炭 素 の
量 は 、 水 性 試 料 中 に 存 在 し た 有 機 物 の 量 に 正 比 例 す る で あ ろ う 。 既 知 量 の 溶 解 有 機 物 を 含
ん だ 水 性 試 料 を 使 用 し て 、 試 験 溶 液 内 の 有 機 物 の 正 確 な 濃 度 の 決 定 を 許 す た め の 標 準 曲 線
を 作 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 イ オ ン 選 択 性 電 極 （ Ｉ Ｓ Ｅ ） は 、 別 の イ オ ン が 存 在 す る と き に 或 る イ オ ン に 選 択 的 に 感
応 す る 膜 電 極 で あ る 。 Ｉ Ｓ Ｅ は 、 作 用 電 極 に お け る 有 機 化 合 物 の 分 解 に よ り 発 生 す る 溶 解
二 酸 化 炭 素 の 検 出 用 と し て 本 発 明 に お い て 特 に 有 用 で あ る 。 か か る 溶 解 し た 二 酸 化 炭 素 は
、 試 料 溶 液 の 上 方 の Ｔ Ｄ Ｌ が 有 用 な 空 間 内 に お け る そ の 蓄 積 よ り 前 に 、 Ｉ Ｓ Ｅ に よ り 測 定
す る こ と が で き る 。 Ｉ Ｓ Ｅ に よ り 二 酸 化 炭 素 を 特 に 測 定 す る た め に 、 Ｉ Ｓ Ｅ の 膜 は 、 二 酸
化 炭 素 分 子 が 膜 を 選 択 的 に 横 切 る よ う に 選 択 さ れ る 。 二 酸 化 炭 素 に 対 し て 選 択 的 な か か る
Ｉ Ｓ Ｅ は 本 技 術 に お い て よ く 知 ら れ て い る 。 Ｉ Ｓ Ｅ は 試 料 溶 液 と 接 触 さ せ ら れ 、 そ し て Ｉ
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Ｓ Ｅ に お け る 電 位 が 基 準 電 極 の 電 位 と 比 較 さ れ る 。 基 準 電 極 に 対 す る Ｉ Ｓ Ｅ の 電 位 の 大 き
さ は 、 水 性 試 料 中 に 溶 解 し た 二 酸 化 炭 素 の 濃 度 と 正 比 例 す る 。 測 定 さ れ た 二 酸 化 炭 素 の 量
は 、 水 性 試 料 中 に 存 在 し た 有 機 物 の 量 と 正 比 例 す る で あ ろ う 。 既 知 量 の 溶 解 有 機 物 を 含 ん
だ 水 性 試 料 を 使 っ て 、 こ の 試 験 溶 液 内 の 有 機 物 の 正 確 な 濃 度 の 決 定 を 許 す た め の 標 準 曲 線
が 作 ら れ る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 図 １ は 、 本 発 明 の 実 施 態 様 の 線 図 的 表 示 で あ る 。 こ の 装 置 は 、 ダ イ ヤ モ ン ド 薄 膜 電 極 ２
、 基 準 電 極 ４ 、 及 び 対 向 電 極 ３ を 有 す る 電 気 化 学 的 電 池 を 含 ん で な る 。 ダ イ ヤ モ ン ド 薄 膜
電 極 ２ は 作 用 電 極 で あ り 、 有 機 物 質 を 酸 化 し て 二 酸 化 炭 素 を 作 る 。 こ の 装 置 は 、 更 に 、 ダ
イ ヤ モ ン ド 薄 膜 電 極 に よ り 作 ら れ た 二 酸 化 炭 素 を 検 出 す る た め の 二 酸 化 炭 素 セ ン サ ー を 含
ん で な る 。 適 切 な セ ン サ ー の 例 は 、 同 調 可 能 ダ イ オ ー ド レ ー ザ ー 分 光 計 （ Ｔ Ｄ Ｌ ） １ 、 及
び イ オ ン 選 択 性 電 極 （ Ｉ Ｓ Ｅ ） ５ を 含 む 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ １ ７ 】
【 図 １ 】 全 有 機 炭 素 分 析 装 置 の 線 図 的 表 示 で あ る 。
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