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(54) Bezeichnung: Banderloser Mundschutz

(57) Hauptanspruch: Banderloser Mundschutz, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Mundschutz eine Schutzschicht, ei- 9
ne Liftungsschicht, eine Filterschicht und eine Abschirm-

schicht, die von innen nach aufen der Reihe nach miteinan- A
der vernaht sind, wobei an der Innenseite der Schutzschicht
eine Stiitzausbuchtung, ein selbstklebendes Festdruckband

und ein elastisches Zugband vorgesehen sind, wobei die
Stlitzausbuchtung hervorstehend ausgebildet und an einer
Stelle angeordnet ist, an der die Schutzschicht den Nasen-
fligel des Menschenkdrpers beriihrt und/oder an der die
Schutzschicht das Kinn des Menschenkérpers bertiihrt, wo-
bei der selbstklebende Festdruckband an einer Kante der
Schutzschicht angeordnet ist, wobei die beiden Enden des
elastischen Zugbands an der Schutzschicht aufgenaht sind
und das elastische Zugband an einer Stelle angeordnet ist,
an der die Schutzschicht die Nasenbriicke des Menschen-
korpers berlhrt, wobei die Liftungsschicht gitterférmig aus-
gebildet ist, wobei es sich bei der Filterschicht um eine hoch-
effizienten Aktivkohlengewebe-Schicht handelt, wobei das
untere Ende des Mundschutzes bogenférmig ausgebildet ist
und somit den Kinn abdecken kann, und wobei an dem un-
teren Ende des Mundschutzes eine elastische Schnur auf-
genaht ist.
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Beschreibung
Gebiet des Gebrauchsmusters

[0001] Die vorliegende Gebrauchsmuster betrifft
den Bereich von Mundschutz, konkret einen neuarti-
gen banderlosen Mundschutz.

Technischer Hintergrund

[0002] Mit dem Auftritt des Begriffs PM2,5 hinsicht-
lich der Luftverschmutzung im Jahre von 2013 wer-
den offentliche Belange Uber Luftverschmutzung ge-
weckt, so dass Mundschutz und andere Schutzartikel
bei Smog stark gefragt sind. Ein Mundschutz wird in
der Regel an dem Mund und der Nase getragen, um
in die Nase und den Mund eingeatmete Luft zu filtern
und somit schadliche Gase, Geriiche und Trépfchen
abzuschirmen. Mundschutz kann in filternde Mund-
schutz und Mundschutz mit Luftversorgung unterteilt
werden. Bei einem Mundschutz zum Schutz vor PM
2,5 handelt es sich um einen filternden Mundschutz.

[0003] Ein bestehender Mundschutz lasst sich je
nach Tragmdglichkeit in Mundschutz zum Tragen am
Ohr, Mundschutz zum Tragen am Kopf und bander-
losen Mundschutz unterteilen. Dabei wird sowohl bei
einem Mundschutz zum Tragen am Ohr als auch bei
einem Mundschutz zum Tragen am Kopf eine Schnur
auf den Ohr oder den Kopf aufgesetzt, was zu einem
unkomfortablen Anlegen und Ablegen fuhrt. Als ein
bestehender Mundschutz wird ein banderloser Mund-
schutz aus der chinesischen Patentschrift mit der
Anmeldungsnummer von CN200820062155.8 offen-
bart, welcher Mundschutz aus einem Mundschutz-
korper und einem Ohr-Klebeteil besteht. Bei einem
derartigen herkdmmlichen Mundschutz ist an den
vier Ecken jeweils ein Ohr-Klebeteil vorgesehen, an
dessen innerer Seite ein wiederverwendbarer und
waschbarer medizinischer Klebstoff aufgetragen ist.
Obwohl somit das Problem unkomfortablen Tragens
gel6st wird, verliert das Ohr-Klebeteil nach mehr-
maliger Benutzung an Haftfestigkeit und beim Able-
gen des Mundschutzes risst das Ohr-Klebeteil am
Gesicht, wodurch Schmerze am Gesicht verursacht
wird. Auch bei Filtermaterialien mit effektiver Wirkung
zum Schutz vor schadlichen Teilchen werden die Vor-
teile der Filtermaterialien durch Austreten an einer
Kante des Mundschutzes bedeutungslos gemacht.
Beispielsweise die chinesische Patentschrift mit der
Anmeldungsnummer von CN201320653195.0 offen-
bart einen banderlosen Mundschutz, der einen Mund-
schutzkdrper zum Abdecken des Mundes und der
Nase umfasst, wobei der Aulenrand der Innensei-
te des Mundschutzkérpers eine druckempfindliche
Klebeschicht aufweist, die den Mundschutzkdérper
am Gesicht halt und den Zwischenraum zwischen
der Haut des Gesichts und dem Mundschutzkdérper
verschlieBt. Bei Verwendung eines warmeempfindli-
chen Klebstoffs kdnnte Schmerze beim Ablegen des
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Mundschutzes ebenfalls verursacht werden, wobei
ein unangenehmes Gefuhl beim Ankleben am Ge-
sicht mittels eines warmeempfindlichen Klebstoffs zu
erwarten ist und beim Schwitzen im Sommer sich
der Mundschutz leicht 16st. Die Nachteile bei solchem
Mundschutz beeintrachtigen die Gesundheit des Tra-
gers, so dass die Entwicklung eines auf dem Gesicht
fest anbringbaren neuartigen Mundschutzes mit le-
ckagefreier Kante zum Erfillen der Gesundheitsan-
forderung der Benutzer von grof3er Bedeutung ist.

Offenbarung des Gebrauchsmusters

[0004] Zum Lésen der vorstehenden Probleme liegt
dem vorliegenden Gebrauchsmuster die Aufgabe zu-
grunde, einen neuartigen banderlosen Mundschutz
zu offenbaren, der keine Banderung aufweist und
sich komfortabel tragen lasst. Er zeichnet sich zudem
auch durch gute Dichtigkeit, leckagefreie Kante und
hohen Komfort aus und ermdglicht eine leichte At-
mung und ein festes Auftragen auf das Gesicht mit
guter Haftwirkung.

[0005] Gemal dem vorliegenden Gebrauchsmuster
wird die Aufgabe gel6st durch die folgende Ausge-
staltung:

[0006] Ein neuartiger banderloser Mundschutz um-
fasst eine Schutzschicht, eine Luftungsschicht, eine
Filterschicht und eine Abschirmschicht, die von in-
nen nach aufden der Reihe nach miteinander vernaht
sind, wobei an der Innenseite der Schutzschicht eine
Stutzausbuchtung, ein selbstklebendes Festdruck-
band und ein elastisches Zugband vorgesehen sind,
wobei die Stutzausbuchtung hervorstehend ausgebil-
det und an einer Stelle angeordnet ist, an der die
Schutzschicht den Nasenfligel des Menschenkdr-
pers und/oder an der die Schutzschicht das Kinn des
Menschenkorpers beriihrt, wobei der selbstklebende
Festdruckband an einer Kante der Schutzschicht an-
geordnet ist, wobei die beiden Enden des elastischen
Zugbands an der Schutzschicht aufgenaht sind und
das elastische Zugband an einer Stelle angeordnet
ist, an der die Schutzschicht den Nasenfliigel des
Menschenkdrpers berlhrt, wobei die Liftungsschicht
gitterférmig ausgebildet ist, wobei es sich bei der
Filterschicht um eine hocheffizienten Aktivkohlenge-
webe-Schicht handelt, wobei das untere Ende des
Mundschutzes bogenférmig ausgebildet ist und somit
den Kinn abdecken kann, und wobei an dem unteren
Ende des Mundschutzes eine elastische Schnur auf-
genaht ist.

[0007] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass der
Mundschutz eine Nasenrticken-Aluminiumleiste auf-
weist, die an die AuRenweite der Abschirmschicht an-
geschlossen ist, wobei der mittlere Abschnitt der Na-
senrucken-Aluminiumleiste nach vorne gebogen und
somit bogenférmig ausgebildet ist, um eine Abstim-
mung auf den Nasenrlicken des Menschenkérpers

2/10



DE 21 2017 000 103 U1

zu ermdglichen, und wobei die Nasenriicken-Alumi-
niumleiste von der Stelle des elastischen Zugbands
versetzt angeordnet ist.

[0008] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass an der
Oberflache der Abschirmschicht eine Smogschutz-
Beschichtung vorgesehen ist. Durch Aufspriihen ei-
ner Smogschutz-Beschichtung auf die Oberflache
der Aullenseite der Abschirmschicht kann das Ein-
dringen von Smog im Winter in den Mundschutz ver-
hindert und somit ein Schutz vor Smog erzielt wer-
den.

[0009] Ferner ist vorgesehen, dass es sich bei dem
selbstklebenden Festdruckband um eines der Ban-
der Silikon-Festdruckband, Gel-Festdruckband und
Harz-Festdruckband handelt. Mit einem Silikon-Fest-
druckband, einem Gel-Festdruckband oder einem
Harz-Festdruckband wird eine bessere Abstimmung
des Mundschutzes auf die Form des Gesichts erzielt,
wobei zudem dank der weichen Textur von Silikon
und Gel ein Quetschen des Gesichts vermieden wird.

[0010] Ferner ist vorgesehen, dass die Oberfla-
che des selbstklebenden Festdruckbands mit einer
gleichgroRen trennbaren Papierschicht bedeckt ist.
Bei Nichtgebrauch wird der selbstklebende Fest-
druckband mit einer trennbaren Papierschicht be-
deckt, um die Sauberkeit des selbstklebenden Fest-
druckbands beizubehalten und somit die Wiederver-
wendbarkeit des Mundschutzes ermoglichen zu kdn-
nen.

[0011] Ferner ist vorgesehen, dass der obere Be-
reich des Mundschutzes V-férmig ausgebildet ist und
somit die Nase abdecken kann. Mit dem V-férmig
ausgebildeten oberen Bereich kann die Nase besser
abgedeckt werden.

[0012] Ferner ist vorgesehen, dass als die Schutz-
schicht eine Baumwollschicht, als die Luftungs-
schicht eine harte Gazenschicht und als die Ab-
schirmschicht eine Vliesstoffschicht verwendet wer-
den. Eine Vliesstoffschicht als Abschirmschicht
zeichnet sich durch Feuchtigkeitsfestigkeit, hohe
Luftdurchléssigkeit, weiche Textur und Preisguinstig-
keit aus. Eine harte Gaze als Luftungsschicht weist
gute Luftdurchlassigkeit auf und wirkt abstitzend. Die
Schutzschicht berihrt unmittelbar das Gesicht des
Menschenkdrpers und durch Verwendung einer wei-
chen Baumwollschicht wird ein hoher Komfort erzielt.

[0013] Das vorliegende Gebrauchsmuster folgt dem
folgenden Arbeitsvorgang und Prinzip: Nach Filtern
Uber die Abschirmschicht, die Filterschicht, die LUf-
tungsschicht und die Schutzschicht gelangt Luft in
die Nase und den Mund des Menschenkoérpers. Als
die erste filternde Schicht kann die Abschirmschicht
grofRe Schmutzpartikel herausfiltern. Die Filterschicht
besteht aus hocheffizientem Aktivkohlengewebe und
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kann PM2,5-Schmutz, organische Gase und ande-
re schadliche Gase weiter herausfiltern, um die Fil-
terwirkung des Mundschutzes zu gewahrleisten. Die
Luftungsschicht ist zwischen der Filterschicht und der
Schutzschicht, die das Gesicht des Menschenkdr-
pers unmittelbar beriihrt, angeordnet und dient einer-
seits zum Abstiitzen und effektiven Trennen der Fil-
terschicht von der Schutzschicht, so dass ein Raum
fur die Strémung der Luft gebildet und eine leich-
te Atmung fur den Menschenkdrper erzielt wird, und
anderseits zum Vermeiden unmittelbarer Beruhrung
der Filterschicht mit der Schutzschicht, so dass so-
mit eine unmittelbare Berthrung der von Aktivkoh-
le aufgenommenen schadlichen Substanzen mit der
Schutzschicht vermieden wird. Die Schutzschicht be-
rihrt unmittelbar das Gesicht des Menschenkérpers
und an der Innenseite der Schutzschicht sind eine
Stutzausbuchtung, ein selbstklebendes Festdruck-
band und ein elastisches Zugband vorgesehen. Die
Stutzausbuchtung ist an einer Stelle angeordnet, an
der die Schutzschicht die Nasenbricke des Men-
schenkdrpers bertihrt oder/und die Schutzschicht das
Kinn des Menschenkoérpers beriihrt, so dass zwi-
schen dem Mund bzw. der Nase des Menschenkdr-
pers und dem Mundschutz ein Zwischenraum vor-
liegt, wobei somit einerseits die Luftdurchlassigkeit
erhéht und die Atmung erleichtert wird (bei unmittel-
barer Berlihrung der Schutzschicht des Mundschut-
zes mit dem Gesicht wird ein heilRes Geflhl verur-
sacht und insbesondere im Sommer wird neben un-
zureichender Beluftung auch die Atmung erschwert),
wahrend andererseits die Ausbuchtung aus Silikon
mit einer weichen Textur und einer bestimmten Kleb-
fahigkeit gefertigt ist, womit die Haftwirkung zwischen
dem Mundschutz und dem Menschenkérper verstarkt
und ein Lésen des Mundschutzes weitgehend verhin-
dert wird. Des Weiteren ist der selbstklebende Fest-
druckband an einer Kante der Schutzschicht ange-
ordnet und kann eine festere Beriihrung des Mund-
schutzes mit dem Gesicht des Menschenkérpers
bewirken, was flr einen dichteren Verschluss des
Mundschutzes sorgt. Somit kann der Mundschutz oh-
ne weiteres auf das Gesicht angebracht werden, oh-
ne sich zu l6sen. Das elastische Zugband weist Elas-
tizitdt auf und wirkt ziehend, womit ein Herabfallen
des Mundschutzes vermieden wird. Mit einer derar-
tigen dreifachen rutschsicheren Ausgestaltung wird
ein einfaches und komfortables Tragen ohne Ver-
wendung von Bandern, die auf das Ohr oder den Kopf
aufgesetzt werden sollen, verwirklicht, wahrend ge-
genlber der Verwendung einer elastischen Schnur
im Stand der Technik ein Einschneiden in das Ge-
sicht verhindert und ein angenehmes Tragen erzielt
wird. Das untere Ende des Mundschutzes ist bogen-
férmig ausgebildet und kann somit das Kinn abde-
cken. Daran ist zudem auch eine elastische Schnur
aufgenaht, die einerseits zu erhohter Dichtigkeit bei-
tragt und andererseits fur ein festeres Anbringen des
Mundschutzes auf das Gesicht sorgt. Auf die Ver-
wendung des druckempfindlichen Klebstoffs und des
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Ohr-Klebeteils wie beim Stand der Technik wird ver-
zichtet, was fiir einen erhéhten Komfort beim Tragen
sorgt.

[0014] Das vorliegende Gebrauchsmuster zeichnet
sich durch die folgenden Vorteile aus:

(1) Bei dem béanderlosen Mundschutz geman
dem vorliegenden Gebrauchsmuster werden oh-
ne Verwendung von Bandern ein festes Anbrin-
gen auf das Gesicht und ein einfaches Tragen
mit hohem Komfort und ohne Einschneiden in
das Gesicht verwirklicht.

(2) Der neuartige banderlose Mundschutz ge-
mal dem vorliegenden Gebrauchsmuster weist
eine gute Filterfahigkeit auf und kann PM2,5-
Schmutzpartikel, organische Gase sowie ande-
re schadliche Stoffe effektiv herausfiltern.

(3) Der banderlose Mundschutz gemaf dem vor-
liegenden Gebrauchsmuster zeichnet sich durch
gute Dichtigkeit und leckagefreie Kante aus.

(4) Der neuartige banderlose Mundschutz ge-
malf dem vorliegenden Gebrauchsmuster weist
gute Luftdurchlassigkeit auf und ermdglicht eine
leichte Atmung beim Tragen.

Figurenliste

[0015] Darin zeigen

Fig. 1 eine Frontansicht des vorliegenden Ge-
brauchsmusters,

Fig. 2 eine Ruckansicht des vorliegenden Ge-
brauchsmusters,

Fig. 3 eine Schnittansicht des vorliegenden Ge-
brauchsmusters durch die Linie A-A.

[0016] Dabei stehen 100 fir Mundschutz, 1 fir
Schutzschicht, 2 fir Ldftungsschicht, 3 fir Filter-
schicht, 4 fur Abschirmschicht, 5 fir Stitzausbuch-
tung, 6 fir selbstklebenden Festdruckband, 7 fir
elastisches Zugband, 8 fir elastische Schnur, 9 fir
Nasenbricken-Aluminiumleiste, 10 fir Smogschutz-
Beschichtung und 11 fir trennbare Papierschicht.

Konkrete Ausfiihrungsform

[0017] Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf die
beiliegenden Zeichnungen anhand eines konkre-
ten Ausfiihrungsbeispiels auf das vorliegende Ge-
brauchsmuster néher eingegangen, wobei es sich
versteht, dass die folgende konkrete Ausflihrungs-
form lediglich einer Erlduterung des Gebrauchsmus-
ters dient, ohne den Umfang des Gebrauchsmusters
einzuschranken.

[0018] Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 3 zeigen einen neuar-
tigen banderlosen Mundschutz 100. Der Mundschutz
umfasst eine Schutzschicht 1, eine Liftungsschicht
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2, eine Filterschicht 3 und eine Abschirmschicht 4,
die von innen nach auf’en der Reihe nach mitein-
ander vernaht sind. An der Innenseite der Schutz-
schicht sind eine Stutzausbuchtung 5, ein selbstkle-
bendes Festdruckband 6 und ein elastisches Zug-
band 7 vorgesehen. Die Stltzausbuchtung ist her-
vorstehend ausgebildet und an einer Stelle ange-
ordnet, an der die Schutzschicht den Nasenfligel
des Menschenkorpers berihrt und/oder an der die
Schutzschicht das Kinn des Menschenkdrpers be-
ruhrt. Der selbstklebende Festdruckband ist an einer
Kante der Schutzschicht angeordnet. Die beiden En-
den des elastischen Zugbands sind an der Schutz-
schicht aufgenaht und das elastische Zugband ist
an einer Stelle angeordnet, an der die Schutzschicht
die Nasenbrucke des Menschenkoérpers berthrt. Die
Liftungsschicht ist gitterférmig ausgebildet. Bei der
Filterschicht handelt es sich um eine hocheffizien-
te Aktivkohlengewebe-Schicht. Das untere Ende des
Mundschutzes ist bogenférmig ausgebildet und kann
somit das Kinn abdecken. An dem unteren Ende des
Mundschutzes ist eine elastische Schnur 8 aufge-
naht.

[0019] Bei dem vorliegenden Ausfihrungsbeispiel
ist die Stutzausbuchtung an einer Stelle angeord-
net, an der die Schutzschicht den Nasenfliigel des
Menschenkdrpers berlhrt und an der die Schutz-
schicht das Kinn des Menschenkdrpers berihrt. In
einem anderen Ausfiihrungsbeispiel kann sowohl an
einer Stelle, an der die Schutzschicht den Nasenflu-
gel des Menschenkdrpers berihrt, als auch an ei-
ner Stelle angeordnet sein, an der die Schutzschicht
das Kinn des Menschenkoérpers bertihrt. Die Stitz-
ausbuchtung wird an einer Stelle, an der die Schutz-
schicht den Nasenfliigel des Menschenkdrpers be-
ruhrt, in einer Anzahl von 5 bereitgestellt und weist
einen Durchmesser von 0,1 bis 0,3 cm auf, wahrend
an einer Stelle, an der die Schutzschicht das Kinn
des Menschenkorpers berthrt, die Stiitzausbuchtung
in einer Anzahl von 5 bereitgestellt wird und einen
Durchmesser von 0,1 bis 0,3 cm aufweist.

[0020] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass der
Mundschutz eine Nasenriicken-Aluminiumleiste 9
aufweist, die an die Aulienweite der Abschirmschicht
angeschlossen ist, wobei der mittlere Abschnitt der
Nasenriicken-Aluminiumleiste nach vorne gebogen
und somit bogenférmig ausgebildet ist, um eine Ab-
stimmung auf den Nasenriicken des Menschenkor-
pers zu ermdglichen, und wobei die Nasenrlicken-
Aluminiumleiste von der Stelle des elastischen Zug-
bands versetzt angeordnet ist.

[0021] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass an der
Oberflache der Abschirmschicht eine Smogschutz-
Beschichtung 10 vorgesehen ist. Durch Aufspriihen
einer Smogschutz-Beschichtung auf die Oberflache
der AulRenseite der Abschirmschicht kann das Ein-
dringen von Smog im Winter in den Mundschutz ver-
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hindert und somit ein Schutz vor Smog erzielt wer-
den.

[0022] Ferner ist vorgesehen, dass es sich bei dem
selbstklebenden Festdruckband um eines der Ban-
der Silikon-Festdruckband, Gel-Festdruckband und
Harz-Festdruckband handelt. Mit einem Silikon-Fest-
druckband, einem Gel-Festdruckband oder einem
Harz-Festdruckband wird eine bessere Abstimmung
des Mundschutzes auf die Form des Gesichts erzielt,
wobei zudem dank der weichen Textur von Silikon
und Gel ein Quetschen des Gesichts vermieden wird.

[0023] Ferner ist vorgesehen, dass die Oberfla-
che des selbstklebenden Festdruckbands mit einer
gleichgroRen trennbaren Papierschicht 11 bedeckt
ist. Bei Nichtgebrauch wird der selbstklebende Fest-
druckband mit einer trennbaren Papierschicht be-
deckt, um die Sauberkeit des selbstklebenden Fest-
druckbands beizubehalten und somit die Wiederver-
wendbarkeit des Mundschutzes ermoglichen zu kdn-
nen.

[0024] Ferner ist vorgesehen, dass der obere Be-
reich des Mundschutzes V-férmig ausgebildet ist und
somit die Nase abdecken kann. Mit dem V-férmig
ausgebildeten oberen Bereich kann die Nase besser
abgedeckt werden.

[0025] Ferner ist bei dem vorliegenden Ausflh-
rungsbeispiel vorgesehen, dass als die Schutz-
schicht eine Baumwollschicht, als die Luftungs-
schicht eine harte Gazenschicht und als die Ab-
schirmschicht eine Vliesstoffschicht verwendet wer-
den. Eine Vliesstoffschicht als Abschirmschicht
zeichnet sich durch Feuchtigkeitsfestigkeit, hohe
Luftdurchléssigkeit, weiche Textur und Preisgunstig-
keit aus. Eine harte Gaze als Luftungsschicht weist
gute Luftdurchlassigkeit auf und wirkt abstitzend. Die
Schutzschicht berihrt unmittelbar das Gesicht des
Menschenkdrpers und durch Verwendung einer wei-
chen Baumwollschicht wird ein hoher Komfort erzielt.

[0026] Die offenbarte Ausgestaltung des vorliegen-
den Gebrauchsmusters wird keineswegs auf die vor-
stehenden Offenbarung der vorstehenden Ausfiih-
rungsform eingeschrankt und umfasst ferner Ausge-
staltungen, die durch jegliche Kombination der vor-
stehenden Merkmale gebildet werden. Es ist darauf
hinzuweisen, dass fur Durchschnittsfachleute auf die-
sem Gebiet verschiedene Verbesserung und Modifi-
kationen ohne Verlassen des Prinzips des vorliegen-
den Gebrauchsmusters mdglich sind, die ebenfalls
als Schutzumfang des Gebrauchsmusters betrachtet
werden sollen.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgefiihrten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschliel3lich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA lbernimmt keinerlei Haftung fiir etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- CN 200820062155 [0003]
- CN 201320653195 [0003]
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Schutzanspriiche

1. Bénderloser Mundschutz, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Mundschutz eine Schutzschicht,
eine Luftungsschicht, eine Filterschicht und eine Ab-
schirmschicht, die von innen nach auflen der Reihe
nach miteinander vernaht sind, wobei an der Innen-
seite der Schutzschicht eine Stutzausbuchtung, ein
selbstklebendes Festdruckband und ein elastisches
Zugband vorgesehen sind, wobei die Stlitzausbuch-
tung hervorstehend ausgebildet und an einer Stel-
le angeordnet ist, an der die Schutzschicht den Na-
senfliigel des Menschenkérpers beriihrt und/oder an
der die Schutzschicht das Kinn des Menschenkdr-
pers berlhrt, wobei der selbstklebende Festdruck-
band an einer Kante der Schutzschicht angeordnet
ist, wobei die beiden Enden des elastischen Zug-
bands an der Schutzschicht aufgenaht sind und das
elastische Zugband an einer Stelle angeordnet ist,
an der die Schutzschicht die Nasenbriicke des Men-
schenkdrpers berihrt, wobei die Luftungsschicht git-
terférmig ausgebildet ist, wobei es sich bei der Filter-
schicht um eine hocheffizienten Aktivkohlengewebe-
Schicht handelt, wobei das untere Ende des Mund-
schutzes bogenférmig ausgebildet ist und somit den
Kinn abdecken kann, und wobei an dem unteren En-
de des Mundschutzes eine elastische Schnur aufge-
naht ist.

2. Banderloser Mundschutz nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Mundschutz ei-
ne Nasenriicken-Aluminiumleiste aufweist, die an die
AuRenweite der Abschirmschicht angeschlossen ist,
wobei der mittlere Abschnitt der Nasenriicken-Alumi-
niumleiste nach vorne gebogen und somit bogenfor-
mig ausgebildet ist, um eine Abstimmung auf den
Nasenrucken des Menschenkérpers zu ermdglichen,
und wobei die Nasenriicken-Aluminiumleiste von der
Stelle des elastischen Zugbands versetzt angeordnet
ist.

3. Béanderloser Mundschutz nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass an der Oberfla-
che der Abschirmschicht eine Smogschutz-Beschich-
tung vorgesehen ist.

4. Banderloser Mundschutz nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass es sich bei dem selbst-
klebenden Festdruckband um eines der Bander Si-
likon-Festdruckband, Gel-Festdruckband und Harz-
Festdruckband handelt.

5. Banderloser Mundschutz nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Oberflache des
selbstklebenden Festdruckbands mit einer gleichgro-
3en trennbaren Papierschicht bedeckt ist.

6. Banderloser Mundschutz nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der obere Bereich des
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Mundschutzes V-férmig ausgebildet ist und somit die
Nase abdecken kann.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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