
(57)【要約】

【課題】所望の軸受部材に成形するときの加工性と、軸

受部材を高温環境下で使用するときの転動疲労特性に優

れた軸受部材を製造するための軸受鋼を提供する。

【解決手段】Ｃ：０．８～１．２％（質量％の意味。以

下同じ）、Ｓｉ：０．３５～０．９９％、Ｍｎ：０．１

～０．４％、Ｃｒ：１．３５～１．７５％、Ｍｏ：０．

２６～０．４％を含有すると共に、Ｃ，Ｓｉ，Ｍｏの含

有量が下記（１）式を満たし、残部がＦｅおよび不可避

不純物からなる鋼とし、該鋼に分散している炭化物の最

大粒径が５μｍ以下にすれば、加工性および高温転動疲

労特性に優れた軸受鋼となる。

０．６０≦［Ｃ］×（［Ｓｉ］＋［Ｍｏ］）≦１．００

　　…（１）

なお、式中、［　］は、鋼に含まれる各元素の量（％）

を示している。

【選択図】図３
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
Ｃ 　 ： ０ ． ８ ～ １ ． ２ ％ （ 質 量 ％ の 意 味 。 以 下 同 じ ） 、
Ｓ ｉ ： ０ ． ３ ５ ～ ０ ． ９ ９ ％ 、
Ｍ ｎ ： ０ ． １ ～ ０ ． ４ ％ 、
Ｃ ｒ ： １ ． ３ ５ ～ １ ． ７ ５ ％ 、
Ｍ ｏ ： ０ ． ２ ６ ～ ０ ． ４ ％ を 含 有 す る と 共 に 、
Ｃ ， Ｓ ｉ ， Ｍ ｏ の 含 有 量 が 下 記 （ １ ） 式 を 満 た し 、
残 部 が Ｆ ｅ お よ び 不 可 避 不 純 物 か ら な る 鋼 で あ り 、
該 鋼 に 分 散 し て い る 炭 化 物 の 最 大 粒 径 が ５ μ ｍ 以 下 で あ る こ と を 特 徴 と す る 加 工 性 お よ び
高 温 転 動 疲 労 特 性 に 優 れ た 軸 受 鋼 。
０ ． ６ ０ ≦ ［ Ｃ ］ × （ ［ Ｓ ｉ ］ ＋ ［ Ｍ ｏ ］ ） ≦ １ ． ０ ０ 　 　 … （ １ ）
な お 、 式 中 、 ［ 　 ］ は 、 鋼 に 含 ま れ る 各 元 素 の 量 （ ％ ） を 示 し て い る 。
【 請 求 項 ２ 】
更 に 他 の 元 素 と し て 、
Ｃ ｕ ： ０ ． ５ ％ 以 下 （ ０ ％ を 含 ま な い ） 、
Ｎ ｉ ： ０ ． ５ ％ 以 下 （ ０ ％ を 含 ま な い ） 、 お よ び
Ｖ 　 ： ０ ． ０ ５ ％ 以 下 （ ０ ％ を 含 ま な い ）
よ り な る 群 か ら 選 ば れ る １ 種 以 上 を 含 有 す る 請 求 項 １ に 記 載 の 軸 受 鋼 。
【 請 求 項 ３ 】
更 に 他 の 元 素 と し て 、
Ａ ｌ ： ０ ． ０ ４ ％ 以 下 （ ０ ％ を 含 ま な い ） お よ び ／ ま た は
Ｎ 　 ： ０ ． ０ １ ５ ％ 以 下 （ ０ ％ を 含 ま な い ）
を 含 有 す る 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の 軸 受 鋼 。
【 請 求 項 ４ 】
更 に 他 の 元 素 と し て 、
Ｐ 　 ： ０ ． ０ ３ ％ 以 下 （ ０ ％ を 含 ま な い ） 、
Ｓ 　 ： ０ ． ０ ３ ％ 以 下 （ ０ ％ を 含 ま な い ） 、
Ｔ ｉ ： ０ ． ０ ０ ５ ％ 以 下 （ ０ ％ を 含 ま な い ） 、 お よ び
Ｏ 　 ： ０ ． ０ ０ ２ ％ 以 下 （ ０ ％ を 含 ま な い ）
よ り な る 群 か ら 選 ば れ る １ 種 以 上 を 含 有 す る 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か に 記 載 の 軸 受 鋼 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 自 動 車 や 各 種 産 業 機 械 な ど に 使 用 さ れ る 玉 軸 受 や ロ ー ラ 軸 受 な ど の 軸 受 部 材
を 製 造 す る た め に 用 い る 軸 受 鋼 に 関 す る も の で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 軸 受 鋼 と し て は 、 従 来 か ら Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ｇ ４ ８ ０ ５ に 規 定 さ れ る Ｓ Ｕ Ｊ ２ 等 の 高 炭 素 ク ロ ム
軸 受 鋼 が 主 に 用 い ら れ て お り 、 こ う し た 軸 受 鋼 か ら 製 造 さ れ る 軸 受 部 材 は 、 常 温 の み な ら
ず 、 例 え ば １ ０ ０ ℃ 以 上 の 高 温 で 使 用 さ れ る こ と が あ る 。 特 に 近 年 で は 、 例 え ば 自 動 車 な
ど の 分 野 に お い て は 、 エ ン ジ ン の 高 出 力 と 小 型 化 が 急 速 に 進 行 し て い る た め 、 軸 受 部 材 の
使 用 環 境 も 益 々 苛 酷 に な っ て お り 、 瞬 間 的 に は １ ８ ０ ℃ 程 度 に ま で 温 度 上 昇 す る と 考 え ら
れ て い る 。 そ の た め 軸 受 鋼 に は 、 高 温 環 境 下 で も 良 好 な 転 動 疲 労 特 性 （ 以 下 、 高 温 転 動 疲
労 特 性 と い う こ と が あ る ） が 要 求 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 軸 受 鋼 の 高 温 転 動 疲 労 特 性 を 改 善 し た 技 術 と し て は 、 例 え ば 特 許 文 献 １ に 、 Ｃ ｒ 量 を 増
や す と 共 に 、 Ｓ ｉ と Ｍ ｏ を 合 計 で １ ． ０ ％ 以 上 含 有 さ せ る こ と が 提 案 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 と こ ろ で 軸 受 鋼 に は 、 高 温 転 動 疲 労 特 性 の 他 に 、 所 望 の 軸 受 部 材 に 成 形 す る た め の 加 工
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性 も 要 求 さ れ る 。 し か し 上 記 特 許 文 献 １ に は 、 こ の 加 工 性 に つ い て は 考 慮 さ れ て い な い 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 こ れ に 対 し 、 特 許 文 献 ２ に は 、 Ｓ Ｕ Ｊ ２ 等 の 高 炭 素 ク ロ ム 軸 受 鋼 の 加 工 性 を 改 善 す る た
め に 、 鋼 の 成 分 組 成 を 規 定 す る と 共 に 、 転 動 疲 労 特 性 の バ ラ ツ キ を 抑 え る た め に 、 炭 化 物
の 最 大 粒 径 と 量 を 規 定 す る こ と が 記 載 さ れ て い る 。 し か し 高 温 に お け る 転 動 疲 労 特 性 を 改
善 す る こ と に つ い て は 考 慮 さ れ て い な い 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 な お 、 本 出 願 人 ら は 特 許 文 献 ３ に 、 転 動 疲 労 特 性 に 及 ぼ す 巨 大 炭 化 物 量 の 影 響 に つ い て
先 に 開 示 し て い る 。 即 ち 、 こ の 文 献 で は 、 常 温 環 境 下 に お け る 転 動 疲 労 特 性 と 炭 化 物 量 の
関 係 に つ い て 明 ら か に し た 。 し か し 高 温 環 境 下 に お け る 転 動 疲 労 特 性 と 炭 化 物 量 の 関 係 に
つ い て は 明 ら か に で き て い な か っ た 。 ま た 、 軸 受 鋼 の 加 工 性 に つ い て も 考 慮 し て い な か っ
た 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 ３ － ２ ５ ３ ５ ４ ２ 号 公 報 （ 特 許 請 求 の 範 囲 な ど 参 照 ）
【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 ２ ０ ０ ２ － １ ２ ９ １ ９ 号 公 報 （ 特 許 請 求 の 範 囲 な ど 参 照 ）
【 特 許 文 献 ３ 】 特 開 平 ９ － １ ６ ５ ６ ４ ３ 号 公 報 （ 特 許 請 求 の 範 囲 、 段 落 ０ ０ ０ ５ な ど 参 照
）
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 発 明 は 、 こ の 様 な 状 況 に 鑑 み て な さ れ た も の で あ り 、 そ の 目 的 は 、 所 望 の 軸 受 部 材 に
成 形 す る と き の 加 工 性 と 、 軸 受 部 材 を 高 温 環 境 下 で 使 用 す る と き の 転 動 疲 労 特 性 に 優 れ た
軸 受 部 材 を 製 造 す る た め の 軸 受 鋼 を 提 供 す る こ と に あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 上 記 課 題 を 解 決 す べ く 本 発 明 者 ら は 鋭 意 検 討 を 重 ね た 。 そ の 結 果 、 鋼 の 成 分 組 成 を 規 定
す る と 共 に （ 特 に 、 Ｃ ， Ｓ ｉ ， Ｍ ｏ の バ ラ ン ス を 正 し く 制 御 す る と 共 に ） 、 該 鋼 に 分 散 し
て い る 炭 化 物 の 大 き さ を 適 切 に 制 御 す れ ば 、 加 工 性 と 高 温 転 動 疲 労 特 性 の 両 方 の 特 性 に 優
れ た 軸 受 部 材 を 製 造 す る た め の 軸 受 鋼 を 提 供 で き る こ と を 見 出 し 、 本 発 明 を 完 成 し た 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 即 ち 、 上 記 課 題 を 解 決 す る こ と が で き る 本 発 明 に 係 る 軸 受 鋼 は 、 Ｃ ： ０ ． ８ ～ １ ． ２ ％
（ 質 量 ％ の 意 味 。 以 下 同 じ ） 、 Ｓ ｉ ： ０ ． ３ ５ ～ ０ ． ９ ９ ％ 、 Ｍ ｎ ： ０ ． １ ～ ０ ． ４ ％ 、
Ｃ ｒ ： １ ． ３ ５ ～ １ ． ７ ５ ％ 、 Ｍ ｏ ： ０ ． ２ ６ ～ ０ ． ４ ％ を 含 有 す る と 共 に 、 Ｃ ， Ｓ ｉ ，
Ｍ ｏ の 含 有 量 が 下 記 （ １ ） 式 を 満 た し 、 残 部 が Ｆ ｅ お よ び 不 可 避 不 純 物 か ら な り 、 該 鋼 に
分 散 し て い る 炭 化 物 の 最 大 粒 径 が ５ μ ｍ 以 下 で あ る 点 に 要 旨 を 有 す る 。
０ ． ６ ０ ≦ ［ Ｃ ］ × （ ［ Ｓ ｉ ］ ＋ ［ Ｍ ｏ ］ ） ≦ １ ． ０ ０ 　 　 … （ １ ）
な お 、 式 中 、 ［ 　 ］ は 、 鋼 に 含 ま れ る 各 元 素 の 量 （ ％ ） を 示 し て い る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 更 に 他 の 元 素 と し て 、
（ ａ ） Ｃ ｕ ： ０ ． ５ ％ 以 下 （ ０ ％ を 含 ま な い ） 、 Ｎ ｉ ： ０ ． ５ ％ 以 下 （ ０ ％ を 含 ま な い ）
、 お よ び Ｖ ： ０ ． ０ ５ ％ 以 下 （ ０ ％ を 含 ま な い ） よ り な る 群 か ら 選 ば れ る １ 種 以 上 の 元 素
、
（ ｂ ） Ａ ｌ ： ０ ． ０ ４ ％ 以 下 （ ０ ％ を 含 ま な い ） お よ び ／ ま た は Ｎ ： ０ ． ０ １ ５ ％ 以 下 （
０ ％ を 含 ま な い ） 、
（ ｃ ） Ｐ ： ０ ． ０ ３ ％ 以 下 （ ０ ％ を 含 ま な い ） 、 Ｓ ： ０ ． ０ ３ ％ 以 下 （ ０ ％ を 含 ま な い ）
、 Ｔ ｉ ： ０ ． ０ ０ ５ ％ 以 下 （ ０ ％ を 含 ま な い ） 、 お よ び Ｏ ： ０ ． ０ ０ ２ ％ 以 下 （ ０ ％ を 含
ま な い ） よ り な る 群 か ら 選 ば れ る １ 種 以 上 の 元 素 、
等 を 含 有 し て も よ い 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 鋼 の 成 分 組 成 を 規 定 す る と 共 に 、 該 鋼 に 分 散 し て い る 炭 化 物 の 大 き さ
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を 適 切 に 制 御 す る こ と で 、 加 工 性 と 高 温 転 動 疲 労 特 性 に 優 れ た 軸 受 鋼 を 提 供 で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ２ 】
　 加 工 性 に 優 れ 、 し か も 軸 受 部 材 と し て 使 用 す る と き の 高 温 転 動 疲 労 特 性 に 優 れ た 軸 受 鋼
と す る に は 、 成 分 組 成 の な か で も 特 に Ｃ ， Ｓ ｉ ， Ｍ ｏ 量 の バ ラ ン ス が 重 要 で あ る 。 即 ち 、
本 発 明 で は 、 鋼 の 成 分 組 成 の う ち 、 Ｃ ， Ｓ ｉ ， Ｍ ｏ の 含 有 量 が 、 下 記 （ １ ） 式 を 満 足 す る
よ う に 調 整 す る 。
０ ． ６ ０ ≦ ［ Ｃ ］ × （ ［ Ｓ ｉ ］ ＋ ［ Ｍ ｏ ］ ） ≦ １ ． ０ ０ 　 　 … （ １ ）
な お 、 式 中 、 ［ 　 ］ は 、 鋼 に 含 ま れ る 各 元 素 の 量 （ ％ ） を 示 し て い る 。 ま た 、 上 記 「 ［ Ｃ
］ × （ ［ Ｓ ｉ ］ ＋ ［ Ｍ ｏ ］ ） 」 の 値 を 、 Ｚ 値 と い う こ と が あ る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 Ｃ ， Ｓ ｉ ， Ｍ ｏ は 、 い ず れ も 高 温 転 動 疲 労 特 性 を 改 善 す る の に 有 効 に 作 用 す る 元 素 で あ
り 、 特 に 、 Ｃ は 、 軸 受 鋼 と し て 必 要 な 硬 さ （ ロ ッ ク ウ ェ ル 硬 さ で 、 Ｈ Ｒ Ｃ ５ ８ 以 上 ） を 確
保 す る こ と で 高 温 転 動 疲 労 特 性 を 向 上 さ せ る 元 素 で あ る 。 一 方 、 Ｓ ｉ は 、 鋼 中 に 分 散 す る
炭 化 物 を 微 細 化 す る と 共 に 、 焼 戻 し 処 理 に よ る 軟 化 を 抑 え る こ と に よ り 高 温 転 動 疲 労 特 性
を 向 上 さ せ る 元 素 で あ る 。 ま た 、 Ｍ ｏ は 、 焼 入 れ 処 理 時 の 焼 入 れ 性 を 高 め て 鋼 材 の 硬 さ を
向 上 さ せ る こ と に よ り 、 高 温 転 動 疲 労 特 性 を 改 善 す る 元 素 で あ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 そ し て 本 発 明 で は 、 こ う し た Ｃ ， Ｓ ｉ ， Ｍ ｏ 量 か ら 算 出 さ れ る 上 記 Ｚ 値 を ０ ． ６ ０ ～ １
． ０ ０ ％ の 範 囲 に 制 御 す る 。 Ｚ 値 が ０ ． ６ ０ ％ 未 満 で は 、 高 温 転 動 疲 労 特 性 が 急 激 に 悪 く
な る 。 従 っ て Ｚ 値 は ０ ． ６ ０ ％ 以 上 と す る 。 Ｚ 値 は ０ ． ６ ５ ％ 以 上 と す る の が 好 ま し く 、
よ り 好 ま し く は ０ ． ７ ％ 以 上 と す る 。 し か し Ｚ 値 が １ ． ０ ０ ％ を 超 え る と 、 Ｃ 量 過 多 と な
っ て 鋼 中 に 粗 大 な 炭 化 物 が 生 成 し て 加 工 性 が 悪 く な る か 、 或 い は Ｍ ｏ 量 と Ｓ ｉ 量 が 増 加 し
て 加 工 性 が 低 下 す る 。 従 っ て Ｚ 値 は １ ． ０ ０ ％ 以 下 と す る 。 Ｚ 値 は ０ ． ９ ５ ％ 以 下 と す る
の が 好 ま し く 、 よ り 好 ま し く は ０ ． ９ ％ 以 下 と す る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 な お 、 本 発 明 に お い て は 後 述 す る よ う に 、 Ｃ 量 は １ ％ 前 後 に 調 整 す る こ と が 好 ま し い た
め 、 上 記 （ １ ） 式 の 「 ［ Ｓ ｉ ］ ＋ ［ Ｍ ｏ ］ 」 の 値 は 、 下 記 （ ２ ） 式 に 示 す 関 係 を 満 足 す る
こ と が 好 ま し い 。 よ り 好 ま し く は 下 記 （ ３ ） 式 に 示 す 関 係 を 満 た す の が よ い 。
（ ［ Ｓ ｉ ］ ＋ ［ Ｍ ｏ ］ ） ＜ １ 　 　 　 　 … （ ２ ）
（ ［ Ｓ ｉ ］ ＋ ［ Ｍ ｏ ］ ） ＜ ０ ． ９ 　 　 … （ ３ ）
【 ０ ０ １ ６ 】
　 本 発 明 は 、 Ｃ ， Ｓ ｉ ， Ｍ ｏ の バ ラ ン ス を 上 述 し た よ う に 調 整 す る も の で あ る が 、 こ れ ら
の 元 素 の 含 有 量 は 、 次 に 示 す 範 囲 に 調 整 す る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 Ｃ ： ０ ． ８ ～ １ ． ２ ％
　 上 記 効 果 を 発 揮 さ せ る に は 、 Ｃ は 少 な く と も ０ ． ８ ％ 含 有 さ せ る 。 好 ま し く は ０ ． ８ ５
％ 以 上 で あ り 、 よ り 好 ま し く は ０ ． ９ ％ 以 上 で あ る 。 一 方 、 Ｃ 量 の 上 限 値 は １ ． ２ ％ と し
、 好 ま し く は １ ． １ ５ ％ 以 下 、 よ り 好 ま し く は １ ． １ ％ 以 下 で あ る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 Ｓ ｉ ： ０ ． ３ ５ ～ ０ ． ９ ９ ％
　 上 記 効 果 を 発 揮 さ せ る に は 、 Ｓ ｉ は 少 な く と も ０ ． ３ ５ ％ 含 有 さ せ る 。 好 ま し く は ０ ．
４ ％ 以 上 で あ り 、 よ り 好 ま し く は ０ ． ４ ５ ％ 以 上 と す る 。 一 方 、 Ｓ ｉ の 上 限 値 は ０ ． ９ ９
％ で あ り 、 好 ま し く は ０ ． ９ ％ 以 下 、 よ り 好 ま し く は ０ ． ８ ％ 以 下 で あ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 Ｍ ｏ ： ０ ． ２ ６ ～ ０ ． ４ ％
　 上 記 効 果 を 発 揮 さ せ る に は 、 Ｍ ｏ は 少 な く と も ０ ． ２ ６ ％ 含 有 さ せ る 。 好 ま し く は ０ ．
２ ７ ％ 以 上 で あ り 、 よ り 好 ま し く は ０ ． ２ ８ ％ 以 上 で あ る 。 一 方 、 Ｍ ｏ の 上 限 値 は ０ ． ４
％ と し 、 好 ま し く は ０ ． ３ ８ ％ 以 下 、 よ り 好 ま し く は ０ ． ３ ５ ％ 以 下 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
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　 本 発 明 で は 、 Ｃ ， Ｓ ｉ ， Ｍ ｏ 以 外 に 、 Ｍ ｎ を ０ ． １ ～ ０ ． ４ ％ 、 Ｃ ｒ を １ ． ３ ５ ～ １ ．
７ ５ ％ 含 有 す る 。 こ う し た 範 囲 を 設 定 し た 理 由 は 次 の 通 り で あ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 Ｍ ｎ は 、 脱 酸 剤 や 脱 硫 剤 と し て 作 用 す る 他 、 焼 入 れ 処 理 時 の 焼 入 れ 性 を 高 め る 元 素 で あ
り 、 こ れ に よ り 鋼 材 は 硬 く な る 。 そ の た め 高 温 転 動 疲 労 特 性 を 向 上 さ せ る の に 有 効 に 作 用
す る 。 こ う し た 効 果 を 発 揮 さ せ る に は 、 ０ ． １ ％ 以 上 含 有 さ せ る 。 好 ま し く は ０ ． １ ５ ％
以 上 で あ り 、 よ り 好 ま し く は ０ ． ２ ％ 以 上 で あ る 。 し か し 過 剰 に 含 有 さ せ て も こ う し た 効
果 は 飽 和 し 、 ま た 粗 大 な 炭 化 物 が 生 成 し て 却 っ て 加 工 性 が 低 下 す る 。 従 っ て Ｍ ｎ 量 は ０ ．
４ ％ 以 下 と す る 。 好 ま し く は ０ ． ３ ８ ％ 以 下 で あ り 、 よ り 好 ま し く は ０ ． ３ ５ ％ 以 下 と す
る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 Ｃ ｒ は 、 焼 入 れ 処 理 時 の 焼 入 れ 性 を 高 め て 鋼 材 の 硬 さ を 高 め る 元 素 で あ り 、 こ れ に よ り
高 温 転 動 疲 労 特 性 を 確 保 す る こ と が で き る 。 従 っ て Ｃ ｒ は 、 １ ． ３ ５ ％ 以 上 含 有 さ せ る 必
要 が あ る 。 好 ま し く は １ ． ３ ８ ％ 以 上 で あ り 、 よ り 好 ま し く は １ ． ４ ％ 以 上 で あ る 。 し か
し 過 剰 に 含 有 さ せ て も こ う し た 効 果 は 飽 和 し 、 ま た 粗 大 な 炭 化 物 が 生 成 し て 却 っ て 加 工 性
が 低 下 す る 。 従 っ て Ｃ ｒ 量 は １ ． ７ ５ ％ 以 下 と す る 。 好 ま し く は １ ． ７ ％ 以 下 、 よ り 好 ま
し く は １ ． ６ ％ 以 下 と す る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 本 発 明 で 用 い る 鋼 材 の 必 須 構 成 元 素 は 以 上 の 通 り で あ る が 、 更 に 他 の 元 素 と し て 、
（ ａ ） Ｃ ｕ ： ０ ． ５ ％ 以 下 （ ０ ％ を 含 ま な い ） 、 Ｎ ｉ ： ０ ． ５ ％ 以 下 （ ０ ％ を 含 ま な い ）
、 お よ び Ｖ ： ０ ． ０ ５ ％ 以 下 （ ０ ％ を 含 ま な い ） よ り な る 群 か ら 選 ば れ る １ 種 以 上 の 元 素
、
（ ｂ ） Ａ ｌ ： ０ ． ０ ４ ％ 以 下 （ ０ ％ を 含 ま な い ） お よ び ／ ま た は Ｎ ： ０ ． ０ １ ５ ％ 以 下 （
０ ％ を 含 ま な い ） 、
（ ｃ ） Ｐ ： ０ ． ０ ３ ％ 以 下 （ ０ ％ を 含 ま な い ） 、 Ｓ ： ０ ． ０ ３ ％ 以 下 （ ０ ％ を 含 ま な い ）
、 Ｔ ｉ ： ０ ． ０ ０ ５ ％ 以 下 （ ０ ％ を 含 ま な い ） 、 お よ び Ｏ ： ０ ． ０ ０ ２ ％ 以 下 （ ０ ％ を 含
ま な い ） よ り な る 群 か ら 選 ば れ る １ 種 以 上 の 元 素 、
等 を 含 有 し て も よ い 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 （ ａ ） Ｃ ｕ 、 Ｎ ｉ 、 お よ び Ｖ は 、 何 れ も 高 温 転 動 疲 労 特 性 を 高 め る 元 素 で あ る 。 特 に 、
Ｃ ｕ と Ｎ ｉ は 共 に 、 焼 入 れ 処 理 時 の 焼 入 れ 性 を 高 め る 元 素 で あ り 、 鋼 材 の 硬 さ を 高 め て 高
温 転 動 疲 労 特 性 を 一 層 高 め る の に 有 効 に 作 用 す る 。 こ う し た 作 用 を 発 揮 さ せ る に は 、 Ｃ ｕ
は ０ ． １ ％ 以 上 、 Ｎ ｉ は ０ ． １ ％ 以 上 含 有 さ せ る の が 好 ま し い 。 し か し Ｎ ｉ ， Ｃ ｕ の 過 度
の 添 加 は 鋼 コ ス ト の 上 昇 を 招 き 、 ま た 加 工 性 の 低 下 を 引 き 起 こ す の で 、 Ｎ ｉ は ０ ． ５ ％ 以
下 、 Ｃ ｕ は ０ ． ５ ％ 以 下 に 抑 え る 。 Ｎ ｉ は 、 ０ ． ４ ％ 以 下 と す る の が 好 ま し く 、 よ り 好 ま
し く は ０ ． ３ ％ 以 下 で あ る 。 Ｃ ｕ は 、 ０ ． ４ ％ 以 下 と す る の が 好 ま し く 、 よ り 好 ま し く は
０ ． ３ ％ 以 下 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 一 方 、 Ｖ は 、 炭 化 物 や 窒 化 物 、 或 い は 炭 窒 化 物 を 形 成 し 、 結 晶 粒 を 微 細 化 し て 靭 性 の 向
上 に 寄 与 す る 元 素 で あ る 。 こ う し た 効 果 を 発 揮 さ せ る に は 、 ０ ． ０ ０ ５ ％ 以 上 含 有 さ せ る
こ と が 推 奨 さ れ る 。 し か し 過 剰 に 添 加 し て も こ う し た 効 果 は 飽 和 し 、 コ ス ト 高 と な る の で
、 上 限 は ０ ． ０ ５ ％ と す る 。 好 ま し く は ０ ． ０ ４ ％ 以 下 で あ り 、 よ り 好 ま し く は ０ ． ０ ３
％ 以 下 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 Ｎ ｉ と Ｃ ｕ と Ｖ は 、 夫 々 単 独 で 含 有 さ せ て も よ い し 、 ２ 種 以 上 を 併 用 し て も よ い 。 併 用
す る 場 合 の 合 計 は ０ ． ８ ％ 以 下 と す る の が よ い 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 （ ｂ ） Ａ ｌ と Ｎ は 、 窒 化 物 を 生 成 し 、 こ の 窒 化 物 は 熱 処 理 時 に お け る オ ー ス テ ナ イ ト 粒
の 成 長 を 抑 制 し 、 結 晶 粒 を 微 細 化 す る 作 用 を 発 揮 す る 。 こ れ に よ り 鋼 材 の 靭 性 を 高 め る こ
と が で き る 。 こ う し た 効 果 を 発 揮 さ せ る に は 、 Ａ ｌ は 、 ０ ． ０ ０ ５ ％ 以 上 含 有 さ せ る の が

10

20

30

40

50

(5) JP 2007-113034 A 2007.5.10



好 ま し い 。 よ り 好 ま し く は ０ ． ０ ０ ８ ％ 以 上 で あ り 、 更 に 好 ま し く は ０ ． ０ １ ％ 以 上 で あ
る 。 一 方 、 Ｎ は 、 ０ ． ０ ０ １ ％ 以 上 含 有 さ せ る の が 好 ま し い 。 よ り 好 ま し く は ０ ． ０ ０ ２
％ 以 上 で あ り 、 更 に 好 ま し く は ０ ． ０ ０ ３ ％ 以 上 で あ る 。 し か し 過 剰 に 含 有 さ せ る と 粗 大
な 窒 化 物 を 生 成 し 、 却 っ て 高 温 転 動 疲 労 特 性 を 低 下 さ せ る た め 、 Ａ ｌ 量 は ０ ． ０ ４ ％ 以 下
に 抑 え る 。 よ り 好 ま し く は ０ ． ０ ３ ５ ％ 以 下 で あ り 、 更 に 好 ま し く は ０ ． ０ ３ ％ 以 下 で あ
る 。 一 方 、 Ｎ 量 は ０ ． ０ １ ５ ％ 以 下 に 抑 え る 。 よ り 好 ま し く は ０ ． ０ １ ３ ％ 以 下 で あ り 、
更 に 好 ま し く は ０ ． ０ １ ０ ％ 以 下 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 （ ｃ ） Ｐ は 、 非 金 属 介 在 物 を 形 成 し て 靭 性 に 悪 影 響 を 及 ぼ す の で 、 極 力 少 な く 抑 え る の
が よ い 。 従 っ て Ｐ は 、 多 く と も ０ ． ０ ３ ％ と す る 。 よ り 好 ま し く は ０ ． ０ ２ ５ ％ 以 下 、 更
に 好 ま し く は ０ ． ０ ２ ０ ％ 以 下 に 抑 え る の が よ い 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 Ｓ は 、 Ｍ ｎ と 結 合 し て 硫 化 物 を 形 成 し 、 鋼 材 の 被 削 性 を 高 め る の に 作 用 す る 元 素 で あ る
が 、 酸 素 含 有 量 の 少 な い 鋼 材 に お い て は 、 高 温 転 動 疲 労 特 性 が 低 下 す る 。 従 っ て Ｓ 量 は 多
く と も ０ ． ０ ３ ％ と す る 。 好 ま し く は ０ ． ０ ２ ５ ％ 以 下 、 よ り 好 ま し く は ０ ． ０ ２ ％ 以 下
で あ る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 Ｔ ｉ は 、 Ｎ と 結 び つ い て 粗 大 な 窒 化 物 を 形 成 し 、 高 温 転 動 疲 労 特 性 を 劣 化 さ せ る た め 、
多 く と も ０ ． ０ ０ ５ ％ と す る 。 よ り 好 ま し く は ０ ． ０ ０ ４ ％ 以 下 で あ り 、 更 に 好 ま し く は
０ ． ０ ０ ３ ％ 以 下 で あ る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 Ｏ は 、 Ａ ｌ と 結 合 し て Ａ ｌ 2 Ｏ 3 系 介 在 物 を 形 成 し 、 高 温 転 動 疲 労 特 性 を 悪 化 さ せ る 元 素
で あ る 。 従 っ て Ｏ は 、 多 く と も ０ ． ０ ０ ２ ０ ％ と す る 。 よ り 好 ま し く は ０ ． ０ ０ １ ８ ％ 以
下 、 更 に 好 ま し く は ０ ． ０ ０ １ ５ ％ 以 下 に 抑 え る の が よ い 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 本 発 明 で 用 い る 鋼 材 を 構 成 す る 元 素 は 以 上 の 通 り で あ る が 、 本 発 明 の 効 果 を 損 な わ な い
範 囲 で 他 の 元 素 を 更 に 含 有 し て も よ い 。 な お 、 残 部 は Ｆ ｅ お よ び 不 可 避 不 純 物 で あ っ て も
よ い 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 本 発 明 の 軸 受 鋼 は 、 成 分 組 成 を 上 記 の 範 囲 に 調 整 す る 他 、 鋼 中 に 分 散 し て い る 炭 化 物 の
最 大 粒 径 を ５ μ ｍ 以 下 と す る 。 炭 化 物 は 、 軸 受 部 材 の 表 面 硬 さ や 芯 部 硬 さ を 向 上 さ せ て 、
耐 摩 耗 性 を 良 好 に す る の に 作 用 す る が 、 粗 大 化 す る と 加 工 性 が 低 下 す る 他 、 高 温 転 動 疲 労
特 性 も 劣 化 す る 。 そ こ で 本 発 明 で は 、 鋼 中 に 分 散 す る 炭 化 物 の 最 大 粒 径 を ５ μ ｍ 以 下 と す
る 。 炭 化 物 の 最 大 粒 径 は ４ μ ｍ 以 下 で あ る こ と が 好 ま し く 、 よ り 好 ま し く は ３ μ ｍ 以 下 で
あ る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 炭 化 物 の 最 大 粒 径 は 、 光 学 顕 微 鏡 で １ ０ ｍ ｍ 2 の 視 野 範 囲 を 観 察 し て 測 定 す れ ば よ い 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 上 記 炭 化 物 の 最 大 粒 径 を ５ μ ｍ 以 下 に す る に は 、 鋼 の 成 分 組 成 を 上 記 範 囲 を 満 足 す る よ
う に 調 整 す る と 共 に 、 熱 間 圧 延 後 に 図 １ に 例 示 す る 条 件 で 球 状 化 熱 処 理 を 行 え ば よ い 。 即
ち 、 熱 間 圧 延 終 了 後 、 ７ ９ ０ ℃ ま で 加 熱 し 、 こ の 温 度 で ２ 時 間 保 持 し た 後 、 ６ ８ ０ ℃ ま で
平 均 冷 却 速 度 ２ ０ ℃ ／ ｈ ｒ で 徐 冷 し 、 次 い で 室 温 ま で 空 冷 す れ ば よ い 。
【 実 施 例 】
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 以 下 、 本 発 明 を 実 施 例 に よ っ て 更 に 詳 細 に 説 明 す る が 、 下 記 実 施 例 は 本 発 明 を 限 定 す る
性 質 の も の で は な く 、 前 ・ 後 記 の 趣 旨 に 適 合 し 得 る 範 囲 で 適 当 に 変 更 し て 実 施 す る こ と も
可 能 で あ り 、 そ れ ら は い ず れ も 本 発 明 の 技 術 的 範 囲 に 含 ま れ る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 下 記 表 １ に 示 す 成 分 組 成 の 鋼 を 真 空 溶 製 炉 で 溶 製 し 、 ビ レ ッ ト に 鍛 造 し た 後 、 １ ２ ０ ０
℃ で ５ 時 間 ソ ー キ ン グ し た 。 ソ ー キ ン グ 後 、 直 径 ６ ５ ｍ ｍ の 棒 鋼 に 熱 間 圧 延 し 、 次 い で 図
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１ に 示 す 条 件 で 球 状 化 熱 処 理 を 行 っ た 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 得 ら れ た 球 状 化 熱 処 理 材 に つ い て 、 下 記 の 手 順 で 炭 化 物 の 最 大 粒 径 を 測 定 す る と 共 に 、
球 状 化 熱 処 理 材 か ら 切 り 出 し た 試 験 片 を 用 い て 下 記 の 手 順 で 加 工 性 と 高 温 転 動 疲 労 特 性 を
評 価 し た 。 夫 々 の 結 果 を 下 記 表 ２ に 示 す 。 ま た 、 鋼 の 成 分 組 成 か ら 上 記 （ １ ） 式 を 用 い て
［ Ｃ ］ × （ ［ Ｓ ｉ ］ ＋ ［ Ｍ ｏ ］ ） の 値 （ Ｚ 値 ） を 算 出 し た 結 果 を 下 記 表 ２ に 併 せ て 示 す 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 ＜ 炭 化 物 の 最 大 粒 径 の 測 定 ＞
　 球 状 化 熱 処 理 後 の 棒 鋼 に お け る Ｄ ／ ４ 位 置 （ Ｄ は 棒 鋼 の 半 径 ） の 縦 断 面 を 、 光 学 顕 微 鏡
で １ ０ ｍ ｍ 2 の 視 野 範 囲 を 観 察 し 、 該 視 野 範 囲 に 観 察 さ れ る 炭 化 物 の 最 大 粒 径 を 測 定 し た
。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 ＜ 加 工 性 ＞
　 球 状 化 熱 処 理 後 の 棒 鋼 に お け る Ｄ ／ ４ 位 置 か ら 直 径 １ ０ ｍ ｍ 、 長 さ １ ５ ｍ ｍ の 円 柱 状 試
験 片 を 切 り 出 し 、 プ レ ス 試 験 機 を 用 い て 加 工 率 ８ ０ ％ で 加 工 し た 後 、 試 験 片 の 側 面 を 光 学
顕 微 鏡 で ４ ０ 倍 で 観 察 し 、 下 記 式 で 割 れ 発 生 率 を 求 め 、 加 工 性 （ 変 形 能 ） を 評 価 し た 。 な
お 、 試 験 片 の 数 は １ ０ 個 と し 、 試 験 片 の 側 面 を 観 察 し た と き に 、 ０ ． １ ｍ ｍ 以 上 の 割 れ が
あ る 場 合 を 「 割 れ 発 生 」 と し た 。
割 れ 発 生 率 （ ％ ） ＝ （ 割 れ が 発 生 し た 試 験 片 の 数 ／ １ ０ ） × １ ０ ０
【 ０ ０ ４ １ 】
　 ＜ 高 温 転 動 疲 労 特 性 ＞
　 球 状 化 熱 処 理 材 を ス ラ ス ト 試 験 片 に 加 工 し 、 こ れ を 図 ２ に 示 す 条 件 で 焼 入 れ 焼 戻 し 処 理
し た 後 、 表 面 を １ ０ ０ μ ｍ 研 磨 し た も の を 転 動 疲 労 試 験 片 と し た 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 転 動 疲 労 試 験 は 、 面 圧 ５ Ｇ Ｐ ａ 、 回 転 数 １ ５ ０ ０ ｒ ｐ ｍ 、 鋼 球 数 ３ 個 、 温 度 １ ５ ０ ℃ と
し 、 潤 滑 油 と し て タ ー ビ ン 油 を 用 い て 行 っ た 。 試 験 片 の 数 は １ ５ 個 と し 、 ワ イ ブ ル 分 布 図
を 用 い て １ ０ ％ 破 損 確 率 （ Ｌ 1 0 寿 命 ） で 整 理 し た 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 な お 、 高 温 転 動 疲 労 特 性 は 、 表 ２ に 示 し た Ｎ ｏ ． ７ （ Ｊ Ｉ Ｓ 　 G４ ８ ０ ５ に 規 定 さ れ る
Ｓ Ｕ Ｊ ２ 相 当 ） の Ｌ 1 0 寿 命 を １ と し た と き の Ｌ 1 0 寿 命 比 で 評 価 し た 。 Ｌ 1 0 寿 命 比 は １ ． ５
以 上 を 合 格 と し た 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
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【 表 １ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【 ０ ０ ４ ５ 】
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【 表 ２ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 表 ２ か ら 次 の よ う に 考 察 で き る 。 Ｎ ｏ ． １ ～ ６ は 、 本 発 明 で 規 定 す る 要 件 を 満 た す 例 で
あ り 、 鋼 の 成 分 組 成 と 該 鋼 に 分 散 し て い る 炭 化 物 の 大 き さ が 適 切 に 制 御 で き て い る た め 、
割 れ 発 生 率 が ０ ％ で 、 Ｌ 1 0 寿 命 比 が １ ． ５ 以 上 で あ る 加 工 性 と 高 温 転 動 疲 労 特 性 に 優 れ た
軸 受 鋼 を 実 現 で き た 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 一 方 、 Ｎ ｏ ． ７ は 、 Ｊ Ｉ Ｓ に 規 定 さ れ て い る Ｓ Ｕ Ｊ ２ 相 当 鋼 で あ り 、 Ｚ 値 が 本 発 明 で 規
定 す る 範 囲 か ら 外 れ て 小 さ く 、 ま た 粗 大 な 炭 化 物 が 生 成 し て い る た め 、 加 工 性 と 高 温 転 動
疲 労 特 性 の 両 方 に 劣 っ て い る 。 Ｎ ｏ ． ８ は 、 Ｃ 量 が 少 な い た め 、 Ｚ 値 が 本 発 明 で 規 定 す る
範 囲 か ら 外 れ て 小 さ い 。 従 っ て 加 工 性 は 良 好 で あ る が 、 高 温 転 動 疲 労 特 性 を 改 善 で き て い
な い 。 Ｎ ｏ ． ９ は 、 Ｃ 量 が 多 く 、 粗 大 な 炭 化 物 が 生 成 し て い る た め 加 工 性 が 悪 い 。 従 っ て
高 温 転 動 疲 労 特 性 も 低 下 し て い る 。 Ｎ ｏ ． １ ０ は 、 Ｓ ｉ 量 が 多 い た め 、 Ｚ 値 が 本 発 明 で 規
定 す る 範 囲 か ら 外 れ て 大 き い 。 従 っ て 加 工 性 が 悪 い 。 Ｎ ｏ ． １ １ は 、 Ｍ ｎ 量 が 多 い た め 、
粗 大 な 炭 化 物 が 生 成 し た 。 従 っ て 加 工 性 が 悪 く 、 高 温 転 動 疲 労 特 性 も 改 善 で き て い な い 。
Ｎ ｏ ． １ ２ は 、 Ｃ ｒ 量 が 小 さ い た め 、 焼 入 れ 処 理 時 の 焼 入 れ 性 が 悪 く 、 充 分 な 硬 度 が 得 ら
れ な い た め 高 温 転 動 疲 労 特 性 を 確 保 で き な い 。 Ｎ ｏ ． １ ３ は 、 Ｃ ｒ 量 が 多 い た め 粗 大 な 炭
化 物 が 生 成 し 、 加 工 性 が 悪 い 。 Ｎ ｏ ． １ ４ は 、 Ｍ ｏ 量 が 少 な く 、 Ｚ 値 が 本 発 明 で 規 定 す る
範 囲 か ら 外 れ て 小 さ い 。 従 っ て 高 温 転 動 疲 労 特 性 を 充 分 に 改 善 で き て い な い 。 Ｎ ｏ ． １ ５
は 、 Ｍ ｏ 量 が 多 く 、 Ｚ 値 が 本 発 明 で 規 定 す る 範 囲 か ら 外 れ て 大 き い 。 従 っ て 加 工 性 が 悪 い
。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 上 記 表 ２ に 示 し た Ｎ ｏ ． １ ～ ６ 、 Ｎ ｏ ． ８ 、 Ｎ ｏ ． １ ０ 、 Ｎ ｏ ． １ ４ 、 Ｎ ｏ ． １ ５ の ［
Ｃ ］ × （ ［ Ｓ ｉ ］ ＋ ［ Ｍ ｏ ］ ） の 値 （ Ｚ 値 ） と Ｌ 1 0 寿 命 比 の 関 係 を 図 ３ に 示 す 。 図 ３ か ら
明 ら か な よ う に 、 鋼 中 に 分 散 し て い る 炭 化 物 の 最 大 粒 径 が 本 発 明 で 規 定 す る 範 囲 を 満 足 し
て い る 場 合 に は 、 Ｚ 値 を ０ ． ６ ０ ％ 以 上 に す れ ば 、 高 温 転 動 疲 労 特 性 を 改 善 で き る こ と が
分 か る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ４ ９ 】
【 図 １ 】 図 １ は 、 球 状 化 熱 処 理 に お け る 温 度 、 保 持 時 間 お よ び 冷 却 条 件 を 示 す 図 で あ る 。

10

20

30

40

50

(9) JP 2007-113034 A 2007.5.10



【 図 ２ 】 図 ２ は 、 焼 入 れ 焼 戻 し に お け る 温 度 、 保 持 温 度 お よ び 冷 却 条 件 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 図 ３ は 、 ［ Ｃ ］ × （ ［ Ｓ ｉ ］ ＋ ［ Ｍ ｏ ］ ） の 値 （ Ｚ 値 ） と Ｌ 1 0 寿 命 比 の 関 係 を 示
す グ ラ フ で あ る 。

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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