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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Aufbereitung von erzhal-
tigem Material (1) wobei

—das Material (1) in wenigstens einer ersten Mihle (M1) zer-
kleinert wird,

— das zerkleinerte Material (2) in einer ersten Klassierung in
grobes und feines Gut (5, 11) klassiert wird, wobei wenigs-
tens ein Teil des groben Gutes (5) der ersten Klassierung
zur ersten Mihle (M1) zuriickgefihrt wird und

— das feine Gut (11) der ersten Klassierung in einer zwei-
ten Klassierung wiederum in grobes und feines Gut (17, 18)
klassiert wird, wobei

—das grobe Gut (5) der ersten Klassierung optional einer ers-
ten Sortierung in eine erste werthaltige und eine erste min-
derwerthaltige Fraktion (7, 9) unterzogen wird, wobei die ers-
te werthaltige Fraktion (7) zur ersten Mihle (M1) zuriickge-
fihrt und die minderwerthaltige Fraktion (9) ausgeschleust
wird,

— das grobe Gut (17) der zweiten Klassierung einer zweiten
Sortierung in eine zweite werthaltige und eine zweite min-
derwerthaltige Fraktion (14, 15) unterzogen wird, wobei die
zweite werthaltige Fraktion (14) zur ersten Mihle (M1) zu-
rickgefiihrt und die zweite minderwerthaltige Fraktion (15)
ausgeschleust wird, und

— das feine Gut (18) der zweiten Klassierung einer dritten
Klassierung und anschlief3end wenigstens einer dritten und/
oder vierten Sortierung unterzogen wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren sowie ei-
ne Anlage zur Aufbereitung von erzhaltigem Material,
insbesondere von Magnetit- oder Hamatiterz.

[0002] Bei der Aufbereitung von Erzen wird das Ma-
terial Ublicherweise in mehreren Uml&ufen zerkleinert
und klassiert, wobei das werthaltige Material durch ei-
ne Sortierung gewonnen wird. Bei Magnetiterzen wird
das werthaltige Material durch eine nasse Magnetab-
scheidung getrennt. Ein Verfahren zur Feinzerkleine-
rung von Erzen ist beispielsweise aus der DD 112 609
bekannt. Weitere Verfahren zur Erzaufbereitung sind
in der US 2006/0 243 832 A1, der CN 102 239 014 A
und der CN 102 228 889 A offenbart.

[0003] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrun-
de, den Aufwand fur die Aufbereitung von Materi-
al, insbesondere von Eisenerz oder eisenerzhaltigem
Material, zu reduzieren.

[0004] Erfindungsgemal wird diese Aufgabe durch
die Merkmale der Anspriiche 1 und 9 geldst.

[0005] Das erfindungsgemale Verfahren zur Aufbe-
reitung von erzhaltigem Material, insbesondere von
Magnetit- oder Hamatiterz, ist dadurch gekennzeich-
net, dass
— das Material in wenigstens einer ersten Muhle
zerkleinert wird,
—das zerkleinerte Material in einer ersten Klassie-
rung in grobes und feines Gut klassiert wird, wobei
wenigstens ein Teil des groben Gutes der ersten
Klassierung zur ersten Muhle zurtickgefihrt wird
und
— das feine Gut der ersten Klassierung in einer
zweiten Klassierung wiederum in grobes und fei-
nes Gut klassiert wird, wobei
— das grobe Gut der ersten Klassierung optional
einer ersten Sortierung in eine erste werthaltige
und eine erste minderwerthaltige Fraktion unter-
zogen wird, wobei die erste werthaltige Fraktion
zur ersten Muhle zuriickgefihrt und die minder-
werthaltige Fraktion ausgeschleust wird,
— das grobe Gut der zweiten Klassierung einer
zweiten Sortierung in eine zweite werthaltige und
eine zweite minderwerthaltige Fraktion unterzo-
gen wird, wobei die zweite werthaltige Fraktion zur
ersten Muihle zuriickgefiihrt und die zweite min-
derwerthaltige Fraktion ausgeschleust wird, und
— das feine Gut der zweiten Klassierung einer drit-
ten Klassierung und anschlieffiend wenigstens ei-
ner dritten und/oder vierten Sortierung unterzogen
wird.

[0006] Die Erfindungsgemale Anlage zur Aufberei-
tung von erzhaltigem Material besteht im Wesentli-
chen aus
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— wenigstens einer ersten Muhle zur Zerkleine-
rung des Materials,

— einer ersten Klassiereinrichtung zum Klassieren
des in der ersten Muhle zerkleinerten Materials
mit einem ersten Feingutauslass und einem ers-
ten Grobgutauslass, wobei der erste Grobgutaus-
lass mit der Muhle zur Rezirkulation von grobem
Gut in Verbindung steht,

— einem mit dem ersten Feingutauslass der ersten
Klassiereinrichtung in Verbindung stehende zwei-
te Klassiereinrichtung mit einem zweiten Feingut-
auslass und einem zweiten Grobgutauslass,

— einer optional vorhandenen und mit dem ersten
Grobgutauslass der ersten Klassiereinrichtung in
Verbindung stehende, erste Sortiereinrichtung mit
einem ersten Auslass fir eine erste werthaltige
Fraktion und einem zweiten Auslass flr eine erste
minderwerthaltige Fraktion, wobei der erste Aus-
lass mit der Mlhle zur Rezirkulation der ersten
werthaltigen Fraktion in Verbindung steht,

—einer mit dem zweiten Grobgutauslass der zwei-
ten Klassiereinrichtung in Verbindung stehende
zweite Sortiereinrichtung mit einem ersten Aus-
lass fUr eine zweite werthaltige Fraktion und einem
zweiten Auslass flr eine zweite minderwerthaltige
Fraktion, wobei der erste Auslass mit der Mihle
zur Rezirkulation der zweiten werthaltigen Frakti-
on in Verbindung steht,

— einer mit dem zweiten Feingutauslass der zwei-
ten Klassiereinrichtung in Verbindung stehende
dritten Klassiereinrichtung und

— wenigstens einer mit der dritten Klassiereinrich-
tung in Verbindung stehenden dritten und/oder
vierten Sortiereinrichtung.

[0007] Unter einer Klassiereinrichtung im Sinne der
Erfindung werden Einrichtungen verstanden, mit de-
ren Hilfe ein zugefuhrter Materialstrom in wenigstens
zwei verschiedene KorngréRenklassen getrennt wird.
Dies kann beispielsweise mit Hilfe eines Siebes erfol-
gen. Wird zur Klassierung ein Sichtluftstrom verwen-
det, wird die Klassiereinrichtung in der nachfolgenden
Beschreibung als Sichter bezeichnet, der wahlweise
als statischer Sichter oder dynamischer Sichter aus-
gebildet sein kann.

[0008] Erfindungsgemal wird die oben gestellte Auf-
gabe dadurch geldst, dass das zumindest ein Teil des
zur Muhle zuriickgefihrten Materials bereits sortiert
ist, sodass der Anteil des rezirkulierten Gutes um den
Bergeanteil (aussortierte minderwerthaltige Fraktion)
reduziert ist.

[0009] Durch das Vorsehen von drei Klassier- oder
Sichtungen besteht die Mdglichkeit, zumindest das
Grobgut der zweiten Klassiereinrichtung in eine wert-
haltige Fraktion und eine minderwerthaltige Fraktion
zu sortieren, wobei lediglich die werthaltige Fraktion
zur Muhle rezirkuliert wird. Das Umlaufgut, also jenes
Material, welches zur erneuten Zerkleinerung der ers-
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ten Mlhle zugefihrt wird, kann auf diese Weise um
etwa 20% reduziert werden. Dies wiederum bedeu-
tet, dass die Muhle entsprechend kleiner ausgebil-
det werden kann oder die Anlage mit einem entspre-
chend erhdhten Durchsatz betrieben werden kann.
Auch der Verschleil® der Muihle wird entsprechend
gesenkt.

[0010] Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind
Gegenstand der Unteranspriiche.

[0011] Die erste Mulhle ist vorzugsweise zur Gut-
bettzerkleinerung ausgebildet und kann durch eine
Walzenschusselmuhle oder eine Gutbettwalzenmih-
le gebildet werden.

[0012] GemaR einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung wird ein in der dritten Sichtung entstehendes
Grobgut der dritten Sortierung in eine dritte werthal-
tige und eine dritte minderwerthaltige Fraktion unter-
zogen, wobei ein bei einer vierten Klassierung der
dritten werthaltigen Fraktion (25) entstehendes gro-
bes Gut (28) in einer zweiten Muhle, die beispielswei-
se als Kugelmuhle und vorzugsweise als Rihrwerk-
muhle ausgebildet ist, weiter zerkleinert wird. Insbe-
sondere fur Material in einem KorngréRenbereich von
< 250 pym, wie es in der zweiten Muhle vorliegt, er-
mdglicht die Rihrwerksmiihle gegenliber einer Ku-
gelmdihle eine energetisch effizientere Zerkleinerung
in Bezug auf die ZielkorngréRe von ca. 45 pm.

[0013] Die in der zweiten Muhle zerkleinerte dritte
werthaltige Fraktion wird anschlieRend vorzugsweise
einer vierten Sortierung in eine vierte werthaltige und
vierte minderwerthaltige Fraktion unterzogen. Diese
Sortierung kann beispielweise als Wirbelschichtsor-
tierung oder insbesondere durch eine nasse Magnet-
scheidung erfolgen.

[0014] Einin derdritten Sichtung entstehendes Fein-
gut wird in einer weiteren Sortierung, insbesonde-
re zusammen mit dem in der zweiten Muhle zerklei-
nerten Gut in eine vierte werthaltige und eine vier-
te minderwerthaltige Fraktion aufgeteilt. Flr die ers-
te und zweite Sortierung kommt beispielsweise ei-
ne sensorgestitztes Sortierung, und/oder eine tro-
ckene Dichtesortierung in einer trockenen Setzma-
schine in Betracht. Fir die dritte Sortierung kann vor-
zugsweise auch eine Wirbelschichtsortierung zur An-
wendung kommen. Vorzugsweise kommen jedoch
fur die erste, zweite und dritte Sortierung eine tro-
ckene Magnetabscheidung in Betracht. Erst bei der
letzten Sortierung, wenn das Material eine Korngréfe
von beispielsweise < 45 pym hat, kommt eine Nassma-
gnetabscheidung zur Anwendung, da dies momentan
die einzige, praktikable Ldsung zur Abscheidung die-
ser KorngréRRe darstellt. Die vorhergehenden trocke-
nen Sortierungen reduzieren den Gesamtwasserbe-
darf jedoch erheblich.
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[0015] Handelt es sich bei dem Ausgangsmaterial
um ein Material mit vergleichsweise hohem Wasser-
gehalt, wird gemaR einer weiteren Ausgestaltung der
Erfindung die erste und/oder zweite und/oder drit-
te Klassierung als Sichtung mit einem Heifl}gasstrom
durchgefiihrt. Dabei kann das bei der dritten Klassie-
rung (Sichtung) entstehende Feingut zusammen mit
dem Heillgasstrom einem nachfolgenden Abschei-
der, insbesondere einen Filter oder Zyklon, zuge-
fuhrt werden, wobei der dort abgeschiedene Heil3-
gasstrom zur ersten, zweiten und/oder dritten Klas-
siereinrichtung zurickgefihrt und das Feingut der
weiteren, insbesondere vierten, Sortierung zugefuhrt
werden.

[0016] Weitere Ausgestaltungen und Vorteile der Er-
findung werden nachfolgend anhand der Beschrei-
bung und der Zeichnung néher erlautert.

[0017] In der Zeichnung zeigen

[0018] Fig. 1 ein Blockschaltbild einer erfindungsge-
malen Anlage zur Aufbereitung von Material und

[0019] Fig. 2 ein Blockschaltbild einer erfindungsge-
malen Anlage gemal Fig. 1 mit einem HeilRgaser-
zeuger zur Aufbereitung von Ausgangsmaterial mit
vergleichsweise hohem Wassergehalt.

[0020] Fig. 1 zeigt eine Anlage zur Aufbereitung von
Material 1, insbesondere von Eisenerz oder eisenerz-
haltigem Material. Sie weist eine erste Miihle M1 zur
Zerkleinerung des Materials 1 auf, die beispielsweise
als Walzenschusselmuhle oder Gutbettwalzenmihle
ausgebildet ist. Sie steht mit einer ersten Klassierein-
richtung K1 zum Klassieren des in der ersten Mih-
le M1 zerkleinerten Materials 2 in Verbindung. Die
erste Klassiereinrichtung K1 kann beispielsweise als
Sieb oder als statischer Sichter ausgebildet sein und
weist einen ersten Feingutauslass 3 und einen ersten
Grobgutauslass 4 auf. Der erste Grobgutauslass 4
steht mit der ersten Mihle M1 zur Rezirkulation des in
der ersten Klassiereinrichtung K1 anfallenden groben
Gutes 5 in Verbindung, wobei eine optionale erste
Sortiereinrichtung S1 zwischengeschaltet sein kann.
Die optionale erste Sortiereinrichtung S1 ist mit einem
ersten Auslass 6 flr eine erste werthaltige Fraktion
7 und einem zweiten Auslass 8 fir eine erste min-
derwerthaltige Fraktion 9 versehen, wobei der erste
Grobgutauslass 4 der ersten Klassiereinrichtung K1
mit einem Einlass 10 der ersten Sortiereinrichtung
S1 und der erste Auslass 6 der Sortiereinrichtung S1
mit der ersten Mihle M1 zur Rezirkulation der ers-
ten werthaltigen Fraktion 7 verbunden ist. Bei der ers-
ten Sortiereinrichtung S1 handelt es sich beispiels-
weise um eine sensorgestitzte Sortierung, eine tro-
ckene Setzmaschine oder eine trockene Magnetab-
scheidung.



DE 10 2012 112 093 B4 2016.12.15

[0021] Handelt es sich bei dem aufzubereitenden
Material 1 um magnetithaltiges Erz, besteht die ers-
te werthaltige Fraktion 7 aus magnetischem Material,
wahrend die erste minderwerthaltige Fraktion 9 durch
nichtmagnetisches Material gebildet wird, das im vor-
liegenden Fall als Berge 35 (Abfallmaterial) ausge-
schleust wird.

[0022] Das feine Gut 11 der ersten Klassiereinrich-
tung K1 gelangt in eine zweite Klassiereinrichtung
K2, die beispielsweise als Sieb, statischer Sichter
oder dynamischer Sichter ausgebildet sein kann. Sie
weist einen zweiten Grobgutauslass 12 auf, der mit
einer zweiten Sortiereinrichtung S2 in Verbindung
steht. Die zweite Sortiereinrichtung S2 kann wieder-
um durch eine sensorgestitzte Sortiereinrichtung, ei-
ne trockene Setzmaschine oder eine trockene Ma-
gnetabscheidung gebildet werden. Sie ist wiederum
mit einem ersten Auslass 13 ausgestattet, der mit
der Mihle M1 in Verbindung steht, um eine zweite
werthaltige Fraktion 14 zur Mihle zur erneuten Zer-
kleinerung zurlickzufihren. Eine zweite minderwert-
haltige Fraktion 15 wird Uber einen zweiten Auslass
16 der zweiten Sortiereinrichtung S2 ausgeschleust.
Wahrend das grobe Gut 17 der zweiten Klassierein-
richtung K2 Uiber den zweiten Grobgutauslass 12 zur
zweiten Sortiereinrichtung gelangt, wird das feine Gut
18 der zweiten Klassiereinrichtung K2 Gber den zwei-
ten Feingutauslass 19 einer dritten Klassiereinrich-
tung K3 zugefiihrt, die vorzugsweise als dynamischer
Sichter ausgebildet ist und einen dritten Grobgutaus-
lass 20 und einen dritten Feingutauslass 21 aufweist.
Das in der dritten Klassiereinrichtung K3 entstehende
grobe Gut 22 wird einer dritten Sortiereinrichtung S3
mit einem Auslass 23 flr eine dritte minderwerthalti-
ge Fraktion 24 und einen Auslass 25 fir eine dritte
werthaltige Fraktion 26. Wahrend die dritte minder-
werthaltige Fraktion 24 wiederum aus dem Mahlkreis-
lauf ausgeschleust wird, gelangt die dritte werthaltige
Fraktion 26 in eine vierte Klassiereinrichtung K4, die
insbesondere durch Hydrozyklon oder einen Sichter
gebildet werden kann.

[0023] Die vierte Klassiereinrichtung K4 steht tber
einen vierten Grobgutauslass 27 mit einer zweiten
Muhle M2 zur Bildung eines zweiten Mahlkreislaufes
in Verbindung. Somit wird grobes Gut 28 der vierten
Klassierstufe K4 in der zweiten Muhle M2 weiter zer-
kleinert und gelangt als zerkleinertes Material 29 zu-
sammen mit der dritten werthaltigen Fraktion 26 zu-
rick in die vierte Klassiereinrichtung 4. Die zweite
Muhle M2 wird vorzugsweise durch eine Ruhrwerks-
mihle gebildet.

[0024] Die vierte Klassiereinrichtung K4 weist ferner
einen vierten Feingutauslass 30 auf, der mit einer
vierten Sortiereinrichtung S4 in Verbindung. Der vier-
ten Sortiereinrichtung S4 wird auflerdem das Uber
den dritten Feingutauslass 21 abgefuhrte feine Gut
39 der dritten Klassiereinrichtung K3 zugefiihrt. Uber
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einen Auslass 31 der vierten Sortiereinrichtung S4
wird eine vierte minderwerthaltige Fraktion 32 ausge-
schleust, wahrend Uber einen Auslass 33 eine vier-
te werthaltige Fraktion 34 ausgetragen, die das ei-
gentliche werthaltige Konzentrat des aufzubereiten-
den Materials 1 darstellt. Die erste bis vierte minder-
werthaltige Fraktion 9, 15, 24, 32 stellen das Abfall-
material bzw. die so genannte Berge 35 dar.

[0025] Die einzelnen Sortiereinrichtung S1 bis S4
sind entsprechend der jeweils zu bearbeitenden
KorngréRRe auszubilden, wobei das aufzubereitende
Material 1 hat beispielsweise eine Korngrofie von et-
wa 20-100 mm. Die Trenngrenze der ersten Klassier-
einrichtung K1 betragt beispielsweise 1-10 mm. Die
zweite Klassiereinrichtung K2 wird dann beispiels-
weise mit einer Trenngrenze von etwa 100-1000 pm
ausgelegt. Die dritte Klassiereinrichtung K3 und die
vierte Klassiereinrichtung K4 weisen dann die fir die
vierte werthaltige Fraktion optimale Trenngrenze von
beispielsweise ca. 45 pm auf. Um eine effektive Sor-
tierung von derart feinem Material (Korngrof3e < 45
pm) zu erreichen, arbeitet die vierte Sortiereinrich-
tung S4 vorzugsweise nach dem Prinzip der Wirbel-
schichtsortierung oder einer nassen Magnetabschei-
dung.

[0026] Alle vorhergehenden Klassierungen/Sichtun-
gen in den Klassiereinrichtungen K1, K2 bzw. K3 und
die Sortierprozesse in der ersten bis dritten Sortier-
einrichtung S1 bis S3 werden als Trockenaufberei-
tung durchgefihrt. Dies hat den Vorteil, dass der fir
die Aufbereitung erforderliche Wasserbedarf auf ein
Minimum reduziert werden kann. So wird das Wasser
frlhestens erst nach dem dritten Sortierprozess ein-
gesetzt, zu dessen Zeitpunkt bereits ein Grofteil der
minderwerthaltigen Fraktion des urspriinglichen Ma-
terials durch die Bergevorabscheidung aus dem Auf-
bereitungsprozess ausgeschleust wurde. Der Was-
serverbrauch kann dadurch deutlich (= 10 bis 20 %)
gesenkt werden. Gegebenfalls kann auch der dritte
und vierte Sortierprozess trocken durchgefihrt wer-
den, wenn insbesondere eine Wirbelschichtsortie-
rung zur Anwendung kommt.

[0027] Fig. 2 zeigt ein Blockschaltbild einer Anla-
ge gemal Fig. 1, die jedoch zur Verarbeitung von
Material 1’ mit einem vergleichsweise hohen Was-
sergehalt von beispielsweise > 4 Gew.-% mit Heil3-
gas bei den ersten drei Klassier- bzw. Sichtprozes-
sen betrieben wird. Ansonsten entspricht die Anla-
ge im Wesentlichen dem in Fig. 1 beschriebenen
Aufbau, wobei aus Griinden der Ubersichtlichkeit die
von den Sortiereinrichtungen abgehenden Leitungen
nicht eingezeichnet wurden. Hinzu gekommen ist ein
HeilRgaserzeuger 36, der Heillgas 37 erzeugt. Die
erste und zweite Klassiereinrichtung K1 und K2 sind
daher entsprechend als statischer bzw. dynamischer
Sichter ausgebildet. Das Feingut jedes Sichters wird



DE 10 2012 112 093 B4 2016.12.15

jeweils zusammen mit dem HeiRgas in den nachsten
Sichter transportiert.

[0028] Die Verbindungsleitungen, in denen ein Fest-
stoff-Gasgemisch strémt, sind in Fig. 2 gestrichelt
dargestellt. Die Verbindungsleitungen, in denen le-
diglich Material weitergeleitet wird, sind mit durchge-
zogenen Linien und die Verbindungsleitungen, in de-
nen sich lediglich Heil3gas befindet, sind strichpunk-
tiert ausgefihrt.

[0029] Vor der vierten Sortiereinrichtung S4 ist ein
als Filter oder Zyklon ausgebildeter Abscheider 38
vorgesehen, um das dritte Feingut 39 der dritten,
ebenfalls als Sichter ausgebildeten Klassiereinrich-
tung K3 vom der verwendeten Heillgas 37’ zu tren-
nen. Das dritte Feingut 39 wird in der vierten Sor-
tiereinrichtung S4 wiederum in die vierte werthaltige
Fraktion 34 und die vierte minderwerthaltige Frakti-
on 31 sortiert wird. Die verwendete HeiRluft 37’ wird
mit Hilfe eines Ventilators 40 zur erneuten Verwen-
dung in den Klassiereinrichtungen bzw. Sichtern zu-
rickgefihrt. Die Einstellung der gewiinschten Tem-
peratur des Heiflgases in der ersten Klassiereinrich-
tung K1 wird Uber den Heillgaserzeuger 36 bewirkt,
indem die erforderliche Menge an neuem Heilgas
37 zugemischt wird. Dementsprechend wird auch
ein entsprechender Teil des verwendeten Heillgases
37’ nicht zuriickgefiihrt, sondern iber einen Filter 41
und ggf. einem weiteren Ventilator 42 aus dem Sys-
tem ausgeschleust. Naturlich besteht die Moglichkeit,
den rezirkulierten Teil des HeiRgases 37’ nicht aus-
schlieBlich der ersten Klassiereinrichtung K1 aufzu-
geben. Optional kann auch der gesamte Strom oder
ein Teilstrom erst der zweiten oder dritten Klassier-
einrichtung K2, K3 zugeflihrt werden.

[0030] Durch die Verwendung des Heillgases kann
das aufzubereitende Material 1’ bzw. das zerkleinerte
Material 2’ nicht nur gesichtet, sondern auch gleich-
zeitig getrocknet werden, um die Effizienz des Sich-
ters zu erhéhen.

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Aufbereitung von erzhaltigem Ma-
terial (1) wobei
— das Material (1) in wenigstens einer ersten Mihle
(M1) zerkleinert wird,
—das zerkleinerte Material (2) in einer ersten Klassie-
rung in grobes und feines Gut (5, 11) klassiert wird,
wobei wenigstens ein Teil des groben Gutes (5) der
ersten Klassierung zur ersten Mihle (M1) zuriickge-
flhrt wird und
— das feine Gut (11) der ersten Klassierung in einer
zweiten Klassierung wiederum in grobes und feines
Gut (17, 18) klassiert wird, wobei
— das grobe Gut (5) der ersten Klassierung optional
einer ersten Sortierung in eine erste werthaltige und
eine erste minderwerthaltige Fraktion (7, 9) unterzo-
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gen wird, wobei die erste werthaltige Fraktion (7) zur
ersten Mihle (M1) zurtickgefiihrt und die minderwert-
haltige Fraktion (9) ausgeschleust wird,

— das grobe Gut (17) der zweiten Klassierung einer
zweiten Sortierung in eine zweite werthaltige und ei-
ne zweite minderwerthaltige Fraktion (14, 15) unter-
zogen wird, wobei die zweite werthaltige Fraktion (14)
zur ersten Mahle (M1) zurlickgefiihrt und die zweite
minderwerthaltige Fraktion (15) ausgeschleust wird,
und

— das feine Gut (18) der zweiten Klassierung einer
dritten Klassierung und anschlieBend wenigstens ei-
ner dritten und/oder vierten Sortierung unterzogen
wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein in der dritten Klassierung entste-
hendes Grobgut (22) der dritten Sortierung in eine
dritte werthaltige und eine dritte minderwerthaltige
Fraktion (25, 24) unterzogen wird, wobei ein bei einer
vierten Klassierung der dritten werthaltigen Fraktion
(25) entstehendes grobes Gut (28) in einer zweiten
Mihle (M2) weiter zerkleinert wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die in der zweiten Mihle (M2) zerklei-
nerte dritte werthaltige Fraktion anschlieRend einer
vierten Sortierung in eine vierte werthaltige und eine
vierte minderwerthaltige Fraktion (34, 32) unterzogen
wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein in der dritten Klassierung entste-
hendes Feingut (39) einer weiteren Sortierung, insbe-
sondere der vierten Sortierung in eine vierte werthal-
tige und eine vierte minderwerthaltige Fraktion (34,
32), unterzogen wird.

5. Verfahren nach einem oder mehreren der An-
spriche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass es
sich bei der ersten und/oder zweiten und/oder dritten
Klassierung um eine Siebung oder eine Luftsichtung
mit statischem oder dynamischem Sichter handelt.

6. Verfahren nach einem oder mehreren der An-
spriche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass es
sich bei der oder den Sortierungen in die jeweilige
werthaltige und die jeweilige minderwerthaltige Frak-
tion um eine trockene oder nasse Magnetabschei-
dung und/oder eine sensorgestitzte Sortierung und/
oder eine trockene Dichtesortierung handelt.

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste und/oder zweite und/oder
dritte Klassierung mit einem HeilRgasstrom (37) er-
folgt.

8. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das bei der dritten Sichtung entste-
hende Feingut (39) zusammen mit dem HeilRgas-
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strom (37) einem Abscheider (38) zugefuhrt wird,
wobei der dort abgeschiedene Heillgasstrom (37°)
zur ersten Klassiereinrichtung (K1) zurtickgefihrt und
das Feingut (39) der weiteren Sortierung zugefiihrt
wird.

9. Anlage zur Aufbereitung von erzhaltigem Mate-
rial (1) mit
— wenigstens einer ersten Mahle (M1) zur Zerkleine-
rung des Materials (1),
— einer ersten Klassiereinrichtung (K1) zum Klassie-
ren des in der ersten Muhle (M1) zerkleinerten Materi-
als (2) mit einem ersten Feingutauslass (3) und einem
ersten Grobgutauslass (4), wobei der erste Grobgut-
auslass (4) mit der ersten Mihle (M1) zur Rezirkula-
tion von grobem Gut (5) in Verbindung steht,
— einem mit dem ersten Feingutauslass (3) der ers-
ten Klassiereinrichtung (K1) in Verbindung stehen-
de zweite Klassiereinrichtung (K2) mit einem zweiten
Feingutauslass (1a) und einem zweiten Grobgutaus-
lass (12),
— einer optional vorhandenen und mit dem ersten
Grobgutauslass (4) der ersten Klassiereinrichtung
(K1) in Verbindung stehende, erste Sortiereinrichtung
mit einem ersten Auslass (6) flr eine erste werthaltige
Fraktion (7) und einem zweiten Auslass (8) fir eine
erste minderwerthaltige Fraktion (9), wobei der erste
Auslass (6) mit der Mihle (M1) zur Rezirkulation der
ersten werthaltigen Fraktion (7) in Verbindung steht,
— einer mit dem zweiten Grobgutauslass (12) der
zweiten Klassiereinrichtung (K2) in Verbindung ste-
hende zweite Sortiereinrichtung (S2) mit einem ers-
ten Auslass (13) fur eine zweite werthaltige Fraktion
(14) und einem zweiten Auslass (16) fiir eine zwei-
te minderwerthaltige Fraktion (15), wobei der erste
Auslass (13) mit der Mihle (M1) zur Rezirkulation
der zweiten werthaltigen Fraktion (14) in Verbindung
steht,
— einem mit dem zweiten Feingutauslass (19) der
zweiten Klassiereinrichtung (K2) in Verbindung ste-
hende dritte Klassiereinrichtung (K3) und
— wenigstens einer mit der dritten Klassiereinrichtung
(K3) in Verbindung stehenden dritten und/oder vier-
ten Sortiereinrichtung (S3, S4).

10. Anlage nach Anspruch 9 dadurch gekenn-
zeichnet, dass die dritte Klassiereinrichtung (K3) ei-
nen dritten Feingutauslass (21) und einen dritten
Grobgutauslass (20) aufweist, wobei der dritte Fein-
gutauslass (21) mit der vierten Sortiereinrichtung (S4)
in Verbindung steht.

11. Anlage nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die dritte Klassiereinrichtung (K3) ei-
nen dritten Feingutauslass (21) und einen dritten
Grobgutauslass (20) aufweist, wobei der dritte Grob-
gutauslass (20) mit der dritten Sortiereinrichtung (S3)
in Verbindung steht.
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12. Anlage nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die dritte Sortiereinrichtung (S3) ei-
nen Auslass (25) fUr eine dritte werthaltige Fraktion
(26) und einen Auslass (23) flr eine dritte minder-
werthaltige Fraktion (24) aufweist, wobei der Auslass
(25) fur die dritte werthaltige Fraktion (26) Uber ei-
ne vierte Klassiereinrichtung (K4) mit einer zweiten
Muhle (M2) zur Zerkleinerung der dritten werthaltigen
Fraktion (26) in Verbindung steht.

13. Anlage nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zweite Mihle (M2) einen Auslass
fur zerkleinertes Material (29) aufweist, der mit einer
vierten Klassiereinrichtung (K4) in Verbindung steht,
wobei die vierte Klassiereinrichtung (K4) einen vier-
ten Feingutauslass (30) und einen mit der zweiten
Mihle (M2) in Verbindung stehenden vierten Grob-
gutauslass (27) umfasst.

14. Anlage nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der vierte Feingutauslass (30) mit der
vierten Sortiereinrichtung (S4) in Verbindung steht,
die einen Auslass (33) fir eine vierte werthaltige
Fraktion (34) und einem Auslass (31) flr eine vierte
minderwerthaltige Fraktion (32) aufweist.

15. Anlage nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der die erste und zweite Klassierein-
richtung (K1, K2) als Sieb oder Sichter ausgebildet
sind und die erste und/oder zweite und/oder dritte
Klassiereinrichtung (K1, K2, K3) direkt oder indirekt
mit einem HeilRgaserzeuger (36) in Verbindung ste-
hen.

16. Anlage nach Anspruch 9 und 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen der dritten Klassier-
einrichtung (K3) und der vierten Sortiereinrichtung
(S4) ein Abscheider (38) zur Trennung von Material
und HeilRgas (37) vorgesehen ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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