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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Beinbe-
kleidungsstuck, insbesondere einen Strumpf, das einen
Schaftteil mit einer Langsmittelebene und eine Schien-
beinpolsterung, die im Bereich eines Schienbeins eines
Tragers des Beinbekleidungsstlicks angeordnet ist, um-
fasst.

[0002] Der Begriff Beinbekleidungsstiick umfasst ne-
ben Strimpfen insbesondere auch Socken und jegliche
andere Art von Strumpfwaren.

[0003] Socken mit Polsterungen im Bereich des
Schienbeins eines Tragers der Socke sind aus dem
Stand der Technik bekannt.

[0004] Die US-A-4 373 361 offenbart ein Beinbeklei-
dungsstiick mitden Merkmalen des Oberbegriffs von An-
spruch 1.

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein Beinbekleidungsstiick zu schaffen, das
das Bein des Tragers des Beinbekleidungsstiicks, ins-
besondere im Bereich des Schienbeins, besonders gut
gegen Druck- und StofRbelastungen schiitzt.

[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Beinbekleidungs-
stiick nach Anspruch 1 geldst.

[0007] Die erfindungsgemafe Lésung tragt der Tatsa-
che Rechnung, dass das Schienbein des Tragers des
Beinbekleidungsstiicks bezuglich der Langsmittelebene
des Unterschenkels asymmetrisch ausgebildet und an-
geordnet ist. Dadurch, dass die Schienbeinpolsterung
nicht symmetrisch zur Langsmittelebene des Beinbeklei-
dungsstlcks ausgebildet, sondern entsprechend der
Anatomie und der Position des Schienbeins auf den bei-
den durch die Langsmittelebene des Beinbekleidungs-
stiicks voneinander getrennten Halften des Schaftteils
unterschiedlich ausgebildet ist, wird eine besonders ge-
naue Anpassung der Schienbeinpolsterung an das ab-
zupolsternde Schienbein erzielt, wodurch ein besonders
guter Druck- und StoRbelastungsschutz fiir das Schien-
bein des Tragers erreicht wird.

[0008] Die Schienbeinpolsterung liberdeckt vorzugs-
weise einen Bereich des Beinbekleidungsstlicks, wel-
cher im getragenen Zustand des Beinbekleidungsstlicks
dem Knochenbereich des Schienbeins entspricht.
[0009] Aufgrund der Asymmetrie der Schienbeinpol-
sterung sind zwei Beinbekleidungsstiicke, von denen ei-
nes am linken Bein und ein anderes am rechten Bein
eines Tragers getragen wird, unterschiedlich ausgebil-
det. Vorzugsweise sind das linke und das rechte Bein-
bekleidungsstiick eines solchen Paars jedoch spiegel-
symmetrisch zueinander ausgebildet.

[0010] BeidemerfindungsgemafRen Beinbekleidungs-
stlick ist vorgesehen, dass die Schienbeinpolsterung
mehrere, durch jeweils einen Kanal mit geringerem Ver-
stérkungsgrad voneinander getrennte Schienbeinteilpol-
sterungen umfasst.

[0011] Diese Schienbeinteilpolsterungen kénnen ins-
besondere als sich im getragenen Zustand des Beinbe-
kleidungsstiicks im wesentlichen vertikal erstreckende
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Streifen ausgebildet sein.

[0012] Um eine moglichst gute Anpassung an die
menschliche Anatomie zu ermdglichen, ist vorgesehen,
dass mindestens zwei der Schienbeinteilpolsterungen
voneinander verschiedene mittlere Breiten und/oder
voneinander verschiedene mittlere Hohen aufweisen.
[0013] Um ein ausreichendes Volumen zur Verfor-
mung der Schienbeinpolsterung bei Druck- und StoRbe-
lastung zur Verfligung zu stellen, ist es glinstig, wenn die
Schienbeinpolsterung mindestens einen Verstarkungs-
faden umfasst, derim Bereich der Schienbeinpolsterung
Plischhenkel bildet.

[0014] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass der
Verstarkungsfaden eine hohere Feinheit (das heilt ein
héheres Gewicht pro Langeneinheit) aufweist als der
Grundfaden des Beinbekleidungsstiicks im Bereich der
Schienbeinpolsterung.

[0015] Um ein besonders dickes Schienbeinpolster zu
schaffen, kann vorgesehen sein, dass mindestens ein
Bereich der Schienbeinpolsterung mindestens zwei Ver-
starkungsfaden umfasst, die im Bereich der Schienbein-
polsterung Plischhenkel ausbilden.

[0016] Alternativ oder erganzend hierzu kann vorge-
sehen sein, dass mindestens ein Bereich der Schien-
beinpolsterung mindestens einen ersten Verstarkungs-
faden, der in diesem Bereich der Schienbeinpolsterung
Plischhenkel ausbildet, und mindestens einen zweiten
Verstarkungsfaden, der ein elastisches Material enthalt,
umfasst:

Durch das Einarbeiten von elastischem Verstar-
kungsmaterial wird die Dampfungswirkung der
Schienbeinpolsterung verbessert.

[0017] Insbesondere kann vorgesehen sein, dal® der
zweite Verstarkungsfaden ein Umwindematerial und/
oder ein Zwirn ist, das bzw. der ein elastisches Material,
insbesondere Elastan, enthélt.

[0018] BeiderAusiibungsportlicher Aktivitatistfiirden
Trager des Beinbekleidungsstiicks auch das Warmen
der Muskulatur im Wadenbereich von Bedeutung.
[0019] Beieiner bevorzugten Ausgestaltung des erfin-
dungsgemalien Beinbekleidungsstiicks ist daher vorge-
sehen, dal} das Beinbekleidungsstiick eine Wadenpol-
sterung aufweist, die im Bereich einer Wade eines Tra-
gers des Beinbekleidungsstlicks angeordnet ist.

[0020] Vorzugsweise weist die Schienbeinpolsterung
mindestens einen Randabschnitt auf, der im wesentli-
chen parallel zu einem Randabschnitt der Wadenpolste-
rung verlauft.

[0021] Ferner ist es bei Vorhandensein einer Schien-
beinpolsterung und einer Wadenpolsterung von Vorteil,
wenn zwischen der Schienbeinpolsterung und der Wa-
denpolsterung ein Kanal angeordnet ist, in dessen Be-
reich das Beinbekleidungsstiick einen geringeren Ver-
starkungsgrad als im Bereich der Schienbeinpolsterung
und einen geringeren Verstarkungsgrad als im Bereich
der Wadenpolsterung aufweist. In diesem Fall kdnnen
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sich die Schienbeinpolsterung und die Wadenpolsterung
bei einer StoRbelastung seitlich in den dazwischen an-
geordneten Kanal ausdehnen.

[0022] Da der menschliche Wadenbereich asymme-
trisch bezliglich der Langsmittelebene des Beines aus-
gebildet und angeordnet ist, ist es von Vorteil, wenn die
Wadenpolsterung asymmetrisch beziiglich der Langs-
mittelebene des Schaftteils des Beinbekleidungsstlicks
ausgebildetist, da auf diese Weise eine mdglichst genau
an den Muskelverlauf der Wade angepalite Polsterung
geschaffen werden kann.

[0023] Insbesondere kann vorgesehen sein, dal sich
die Wadenpolsterung an der Innenseite des Beinbeklei-
dungsstlicks Uber eine grofere Hohe erstreckt als an der
AuRenseite des Beinbekleidungsstlicks. Dabei ist unter
der Hohe der Polsterung deren Ausdehnung in der (im
getragenen Zustand des Beinbekleidungsstiicks) verti-
kalen Langsrichtung des Schaftteils des Beinbeklei-
dungsstlicks zu verstehen.

[0024] Unter der "Innenseite" des Beinbekleidungs-
stlicks wird in dieser Beschreibung und in den beigefug-
ten Anspriichen die beim Tragen des Beinbekleidungs-
stiicks dem jeweils anderen Bein des Tragers zugewand-
te Seite des Beinbekleidungsstiicks verstanden. Bei ei-
nem rechten Strumpf ist die "Innenseite" des Strumpfes
also dessen linke Seite.

[0025] Entsprechend wird in dieser Beschreibung und
in den beigefiigten Anspriichen unter der "AuRenseite"
des Beinbekleidungsstiicks die beim Tragen des Bein-
bekleidungsstiicks dem jeweils anderen Bein des Tra-
gers abgewandte Seite verstanden. Bei einem rechten
Strumpf ist die "AuRenseite" also dessen rechte Seite.
[0026] Die Wadenpolsterung enthalt vorzugsweise
mindestens einen Verstarkungsfaden.

[0027] Um der Wadenpolsterung gute warmeisolie-
rende Eigenschaften zu verleihen, enthélt der Verstar-
kungsfaden vorteilhafterweise ein Material mit einer gu-
ten Warmeisolationsfahigkeit.

[0028] Insbesondere kann vorgesehen sein, dal® der
Verstérkungsfaden Wolle, ein Acrylmaterial und/oder ein
Polyestermaterial enthalt.

[0029] Um der Wadenpolsterung ein méglichst grolRes
Volumen, in dem insbesondere auch Luft gespeichert
werden kann, zu verleihen, ist es glnstig, wenn der Ver-
starkungsfaden im Bereich der Wadenpolsterung
Plischhenkel bildet.

[0030] Alternativ oder ergénzend hierzu kann auch
vorgesehen sein, dald der Verstarkungsfaden im Bereich
der Wadenpolsterung in einer Bindung verstrickt ist, wel-
che Luftkammern ausbildet. Aufgrund der in diesen Luft-
kammern eingeschlossenen Luft weist eine solche Wa-
denpolsterung eine besonders hohe warmeisolierende
Wirkung auf.

[0031] Die Einbindung des Verstarkungsfadens erfolgt
dabei vorzugsweise derart, daf die Luftkammern an der
"linken" Warenseite, das heif3t an der dem Innenraum
des Beinbekleidungsstlicks zugewandten Seite, gebildet
werden.
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[0032] Insbesondere kann der Verstarkungsfaden im
Bereich der Wadenpolsterung in einer Pikee-Bindung
verstrickt sein.

[0033] Um eine besonders wirksame Wadenpolste-
rung zu erhalten, kann vorgesehen sein, dal} die Waden-
polsterung mindestens zwei Verstarkungsfaden umfalit.
[0034] Insbesondere kann vorgesehen sein, dal einer
der Verstarkungsfaden der Wadenpolsterung ein elasti-
sches Material, insbesondere Elastan, enthalt.

[0035] Durchdas Einbinden eines solchen elastischen
Verstarkungsmaterials in die Wadenpolsterung kann
Druck auf die Wade des Tragers des Beinbekleidungs-
stlicks ausgeubt werden, wodurch die Muskulatur des
Tragers im Bereich der Wade besser durchblutet wird,
was ebenfalls dazu beitragt, die Muskulatur im Waden-
bereich zu warmen.

[0036] Insbesondere beider Ausiibung sportlicher Ak-
tivitdten ist aufgrund von Reibungseinflissen und
StoRRbelastung ein zusatzlicher Schutz des Beins des
Tragers des Beinbekleidungsstlicks speziell im Bereich
der Achillessehne notwendig.

[0037] Beieiner bevorzugten Ausgestaltung des erfin-
dungsgemafen Beinbekleidungsstiicks ist daher vorge-
sehen, dal} das Beinbekleidungsstiick eine Achillesseh-
nenpolsterung umfalit, die im Bereich der Achillessehne
eines Tragers des Beinbekleidungsstiicks angeordnet
ist.

[0038] Durch eine solche Achillessehnenpolsterung
oder einen solchen Achillessehnenprotektor wird das
Bein des Tragers des Beinbekleidungsstiicks im Bereich
der Achillessehne besonders gut gegen Druck- und
StofRbelastungen sowie gegen Reibungseinfliisse ge-
schutzt.

[0039] Insbesondere kann vorgesehen sein, dal} die
Achillessehnenpolsterung mindestens zwei Verstar-
kungsfaden umfalt.

[0040] Wenn die Achillessehnenpolsterung aus min-
destens zwei Verstarkungsfaden gebildet ist, welche in
das Grundmaterial des Beinbekleidungsstlicks im Be-
reich der Achillessehne eingearbeitet sind, so wird eine
Achillessehnenpolsterung oder ein Achillessehnenpro-
tektor mit einer besonders guten Schutzwirkung gegen
Reibungs- und Stol3belastungen und mit einer beson-
ders guten Dampfungswirkung geschaffen.

[0041] Vorzugsweise umfallt das Beinbekleidungs-
stlick ein Grundgestrick aus einem oder mehreren
Grundfaden, in welches zur Bildung der Achillessehnen-
polsterung die mindestens zwei Verstarkungsfaden ein-
gestrickt sind.

[0042] Beieiner bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung ist vorgesehen, da® mindestens ein Verstarkungs-
faden im Bereich der Achillessehnenpolsterung Plisch-
henkel bildet. Auf diese Weise steht genug Volumen zur
Aufnahme von StoRbelastungen zur Verfligung.

[0043] Ferner kann vorteilhafterweise vorgesehen
sein, dafd mindestens ein Verstarkungsfaden der Achil-
lessehnenpolsterung ein elastisches Material enthalt.
Dadurch wird eine besonders gute Dampfungswirkung
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der Achillessehnenpolsterung erzielt.

[0044] Besonders glnstig ist es, wenn ein erster Ver-
stérkungsfaden im Bereich der Achillessehnenpolste-
rung Plischhenkel bildet und ein zweiter Verstarkungs-
faden der Achillessehnenpolsterung ein elastisches Ma-
terial enthalt.

[0045] Als besonders ginstig hat es sich erwiesen,
wenn mindestens ein Verstarkungsfaden, insbesondere
ein ein elastisches Material enthaltender Verstarkungs-
faden, im Bereich der Achillessehnenpolsterung in einer
Versatzbindung verstrickt ist.

[0046] Insbesondere kann vorgesehen sein, daf¥ min-
destens ein Verstarkungsfaden, vorzugsweise ein ein
elastisches Material enthaltender Verstarkungsfaden, im
Bereich der Achillessehnenpolsterung in einer 1:1-Ver-
satzbindung, in einer 2:1-Versatzbindung, in einer 3:1-
Versatzbindung oder allgemein in einer n:1-Versatzbin-
dung verstrickt ist.

[0047] Bei einer 1: 1-Versatzbindung wird beim Strik-
ken einer Maschenreihe jede zweite Nadel mit dem be-
treffenden Verstarkungsfaden hinterlegt, wobei die Hin-
terlegung von Maschenreihe zu Maschenreihe um je-
weils eine Nadelposition versetzt erfolgt.

[0048] Bei einer 2:1-Versatzbindung wird entspre-
chend jede dritte Nadel hinterlegt, und bei einer 3:1-Ver-
satzbindung wird jede vierte Nadel hinterlegt, wobei je-
weils die Hinterlegung von Maschenreihe zu Maschen-
reihe um jeweils eine Nadelposition versetzt erfolgt.
[0049] Allgemein wird bei einer n:1-Versatzbindung je-
de (n+1)-te Nadel hinterlegt, wobei die Hinterlegung von
Maschenreihe zu Maschenreihe um jeweils eine Nadel-
position versetzt erfolgt.

[0050] Ferner hat es sich als vorteilhaft erwiesen,
wenn das Beinbekleidungsstiick im Bereich der Achilles-
sehnenpolsterung neben mindestens einem Verstar-
kungsfaden einen Grundfaden umfalit, der eine Natur-
faser, beispielsweise Baumwolle, enthalt.

[0051] Fir einen besonders guten Schutz des riick-
wartigen Endbereichs des Fulles eines Tragers des
Beinbekleidungsstiicks ist es giinstig, wenn die Achilles-
sehnenpolsterung nach unten an einen, vorzugsweise
gepolsterten, Fersenbereich des Beinbekleidungsstiicks
angrenzt.

[0052] Beieiner bevorzugten Ausgestaltung des erfin-
dungsgemalien Beinbekleidungsstiicks ist vorgesehen,
daR die Achillessehnenpolsterung einen unteren Rand
aufweist, der sich Uberim wesentlichen die gesamte Lan-
ge des oberen Randes des Fersenbereichs erstreckt.
[0053] Wenn das Beinbekleidungsstick in seinem
oberen Ende einen Bund aufweist, so wird die Achilles-
sehnenpolsterung vorzugsweise nicht bis zu dem Bund
gefuhrt, sondern endet vorzugsweise an einem oberen
Rand, der von einem unteren Rand des Bundes beab-
standet ist.

[0054] Um eine moglichstgute Anpassungan die Ana-
tomie der Achillessehne des Tragers zu erzielen, ist es
von Vorteil, wenn die Breite der Achillessehnenpolste-
rung von unten nach oben im wesentlichen monoton ab-
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nimmt.

[0055] Monotones Abnehmen der Breite der Achilles-
sehnenpolsterung bedeutet, dal die Breite der Achilles-
sehnenpolsterung - von unten nach oben gesehen - in
jedem Abschnitt derselben konstant bleibt oder abnimmt,
nicht jedoch zunimmt.

[0056] Beieiner bevorzugten Ausgestaltung des Bein-
bekleidungssticks ist vorgesehen, dalk die Achillesseh-
nenpolsterung einteilig ausgebildet ist.

[0057] Ferner ist es fir einen optimalen Schutz der
Achillessehne gunstig, wenn die Achillessehnenpolste-
rung die Langsmittelebene des Schaftteils des Beinbe-
kleidungsstlicks schneidet.

[0058] Grundsatzlich kdnnte der Verstarkungsgrad
der Achillessehnenpolsterung uber die von der Achilles-
sehnenpolsterung tUberdeckte Flache hinweg variieren.
[0059] Vorzugsweise ist jedoch vorgesehen, dal} die
Achillessehnenpolsterung einen im wesentlichen kon-
stanten Verstarkungsgrad aufweist.

[0060] AlsMaR fiir den Verstarkungsgrad ist dabei das
Gewicht des in das Grundmaterial des Beinbekleidungs-
stlicks eingearbeiteten Verstarkungsmaterials pro Fla-
cheneinheit anzusehen.

[0061] AuRerder Achillessehne sind auch die Kndchel
des menschlichen Kérpers bei der Austibung sportlicher
Aktivitdten hohen Druck- und Stof3belastungen ausge-
setzt, da sie nicht durch zuséatzliche Muskulatur ge-
schitzt sind.

[0062] Beieiner bevorzugten Ausgestaltung des erfin-
dungsgemafen Beinbekleidungsstiicks ist daher vorge-
sehen, dal} das Beinbekleidungsstiick mindestens eine
Kndchelpolsterung aufweist, die im Bereich eines Kno-
chels eines Tragers des Beinbekleidungsstiicks ange-
ordnet ist.

[0063] Insbesondere kann vorgesehen sein, dafl min-
destens ein Randabschnitt der Achillessehnenpolste-
rung im wesentlichen parallel zu einem Randabschnitt
einer Kndchelpolsterung verlauft.

[0064] Um sowohl den inneren Kndchel als auch den
aufleren Knochel des Tragers optimal zu schiitzen, kann
vorgesehen sein, dalt das Beinbekleidungsstiick eine in-
nere Kndchelpolsterung, die an der Innenseite des Bein-
bekleidungsstiicks im Bereich eines Knéchels eines Tra-
gers des Beinbekleidungsstiicks angeordnet ist, und ei-
ne duflere Kndchelpolsterung, die an der AuRenseite des
Beinbekleidungsstlicks im Bereich eines Knochels eines
Tragers des Beinbekleidungsstlicks angeordnet ist, auf-
weist.

[0065] Insbesondere kann vorgesehen sein, daf min-
destens ein Randabschnitt der Achillessehnenpolste-
rung im wesentlichen parallel zu einem Randabschnitt
der inneren Kndchelpolsterung und mindestens ein
Randabschnitt der Achillessehnenpolsterung im wesent-
lichen parallel zu einem Randabschnitt der aueren Kno-
chelpolsterung verlauft.

[0066] Um zugewahrleisten, dal sich die Achillesseh-
nenpolsterung und die Kndchelpolsterung beim Auftre-
ten eines Stoles in seitlicher Richtung verformen kén-
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nen, ist es von Vorteil, wenn die Achillessehnenpolste-
rung von der Knéchelpolsterung durch einen Kanal ge-
trennt ist, in dessen Bereich das Beinbekleidungsstlick
einen geringeren Verstarkungsgrad als im Bereich der
Achillessehnenpolsterung und einen geringeren Verstar-
kungsgrad als im Bereich der Knéchelpolsterung auf-
weist.

[0067] Daderinnere Kndchel und der duere Kndchel
am Bein des Tragers asymmetrisch ausgebildet und an-
geordnet sind, ist es giinstig, wenn die innere Kndchel-
polsterung und die auBere Kndchelpolsterung bezliglich
der Langsmittelebene des Schaftteils des Beinbeklei-
dungsstlicks asymmetrisch zueinander ausgebildet und
angeordnet sind, damit eine genaue Anpassung der Kn6-
chelpolsterungen an den jeweils abzupolsternden Kno-
chel erfolgen kann.

[0068] Insbesondere kann vorgesehen sein, dal} die
innere Kndchelpolsterung und die aullere Kndchelpol-
sterung unterschiedlich geformte Auf3enkonturen auf-
weisen.

[0069] Ferneristesglinstig, wenndie dufiere Kndchel-
polsterung sich Uber eine grolRere Flache erstreckt als
die innere Kndchelpolsterung.

[0070] Ferner ist vorzugsweise vorgesehen, dal} die
aulere Knodchelpolsterung sich Uber eine Flache er-
streckt, deren Flachenschwerpunkt im getragenen Zu-
stand des Beinbekleidungsstiicks hoher liegt als der Fl&-
chenschwerpunkt derjenigen Flache, Gber welche sich
die innere Kndchelpolsterung erstreckt.

[0071] Ein besonders glinstiges Verformungsverhal-
ten der Kndchelpolsterung im Falle eines StoRRes wird
erzielt, wenn mindestens eine Knochelpolsterung einen
Kanal aufweist, der sich von einem Rand der Kndchel-
polsterung aus in die von der Knéchelpolsterung tber-
deckte Flache hineinerstreckt, wobei das Beinbeklei-
dungsstiicks im Bereich des Kanals einen geringeren
Verstarkungsgrad aufweist als in den an den Kanal an-
grenzenden Bereichen der Knéchelpolsterung.

[0072] Wenn das Beinbekleidungsstlck zusatzlich zu
der Schienbeinpolsterung mindestens eine Kndchelpol-
sterung aufweist, die im Bereich eines Kndchels eines
Tragers des Beinbekleidungsstiicks angeordnet ist, so
hat es sich als giinstig erwiesen, wenn die Kndchelpol-
sterung einen Randabschnitt aufweist, der im wesentli-
chen parallel zu einem Randabschnitt der Schienbein-
polsterung verlauft.

[0073] Bei Vorhandensein einer Schienbeinpolste-
rung und mindestens einer Knéchelpolsterung ist es fer-
ner von Vorteil, wenn zwischen der Kndchelpolsterung
und der Schienbeinpolsterung ein Kanal angeordnet ist,
in dessen Bereich das Beinbekleidungsstiick einen ge-
ringeren Verstarkungsgrad als im Bereich der Kndchel-
polsterung und einen geringeren Verstarkungsgrad als
im Bereich der Schienbeinpolsterung aufweist. Auf diese
Weise kénnen sich sowohl die Schienbeinpolsterung als
auch die Kndchelpolsterung bei einer StolRbeanspru-
chung seitlich in den Kanal hinein ausdehnen.

[0074] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
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sind Gegenstand der nachfolgenden Beschreibung und
der zeichnerischen Darstellung eines Ausfiihrungsbei-
spiels.

[0075] In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1  eine schematische Darstellung der (rechten)
AuBenseite eines rechten Strumpfes;

Fig. 2  eine schematische Darstellung der Vorderseite
des Schaftteils und der Oberseite des Fulteils
des Strumpfes aus Fig. 1;

Fig. 3  eine schematische Darstellung der (linken) In-
nenseite des Strumpfes aus den Fig. 1 und 2;

Fig. 4 eine schematische Darstellung der Rickseite
des Schaftteils und der Unterseite des FuRteils
des Strumpfes aus den Fig. 1 bis 3; und

Fig. 5 eineschematische Darstellung eines Strickvor-
gangs des Strumpfes im Bereich einer Achil-
lessehnenpolsterung.

[0076] Gleiche oder funktional aquivalente Elemente

sind allen Figuren mit denselben Bezugszeichen be-
zeichnet.

[0077] EinindenFig. 1 bis 4 dargestellter und als Gan-
zes mit 100 bezeichneter Strumpfumfal3teinen Schaftteil
102 und einen Fuliteil 104.

[0078] BeidemindenFig.1bis4 dargestellten Strumpf
100 handelt es sich um den am rechten Bein eines Tra-
gers des Strumpfes zu tragenden rechten Strumpf eines
Strumpfpaares. Der linke Strumpf des Strumpfpaars ist
nicht dargestellt; der linke Strumpf ist spiegelbildlich be-
zlglich der Langsmittelebene 106 des Strumpfes 100 zu
dem rechten Strumpf ausgebildet.

[0079] Um die beiden Striimpfe eines Strumpfpaars
voneinander unterscheiden zu kdnnen, kdnnen die bei-
den Strimpfe mit einer, vorzugsweise eingestrickten,
Markierung versehen sein, aus welcher zu ersehen ist,
ob es sich bei dem betreffenden Strumpf um den linken
oder den rechten Strumpf des Paares handelt.

[0080] Die beim Tragen des Strumpfes 100 dem je-
weils anderen Bein des Tragers abgewandte Seite wird
in dieser Beschreibung als die "AulRenseite" des betref-
fenden Strumpfes 100 bezeichnet. Diese Auflenseite
des Strumpfes ist in Fig. 1 dargestellt.

[0081] Die beim Tragen des Strumpfes 100 dem je-
weils anderen Bein des Tragers zugewandte Seite des
Strumpfes 100 wird in dieser Beschreibung als die "In-
nenseite" des Strumpfes 100 bezeichnet. Diese Innen-
seite des Strumpfes 100 ist in Fig. 3 dargestellt.

[0082] Der Schaftteil 102 und der FuBteil 104 des
Strumpfes 100 sind durchgehend aus einem oder meh-
reren Grundfaden gestrickt, wobei der Grundfaden aus
einem beliebigen Material, beispielsweise aus einer Na-
turfaser oder einer Chemiefaser, gebildet sein kann.
[0083] Zum Schutz des Beins des Tragers gegen
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Druck- oder StoRbelastung und/oder zum Schutz gegen
Warmeverlustist der Strumpf 100 mit verschiedenen Pol-
sterungen versehen, welche im folgenden naher erlau-
tert werden.

[0084] Der Fuldteil 104 des Strumpfs 100 ist mit einer
FuRpolsterung 108 versehen, welche sich vom Zehen-
bereich 110 Uber die Unterseite des Mittelteils 112 des
FuRteils 104 bis zu dem Fersenbereich 114 sowie Uber
einen Uberzehenbereich 116 am vorderen Rand der
Oberseite des Mittelteils 112 des Fuldteils 104 erstreckt.
[0085] Wie am besten aus den Fig.2und4 zu ersehen
ist, ist diese Ful3polsterung 108 asymmetrisch bezlglich
der Léangsmittelebene 106 des Fulteils 104 ausgebildet.
[0086] Insbesondere ist ein Bereich 118 am inneren
Rand der Unterseite des Mittelteils 112 des Ful3teils 104
von der FuBpolsterung 108 ausgenommen, welcher im
Bereich des inneren FuRgewdlbes eines Tragers des
Strumpfes 100 angeordnet ist. Da der Trager des
Strumpfes 100 mit diesem Bereich des inneren Ful3ge-
wolbes beim Gehen nicht auftritt, entspricht somit die Au-
Renkontur der FuBpolsterung 108 an der Unterseite des
Fuflteils 104 im wesentlichen der Aulenkontur der
FuRauftrittsflache eines Tragers des Strumpfes 100.
[0087] An der Oberseite des Fuliteils 104 ist ein keil-
férmig zur Spitze des Fuldteils 104 hin vorspringender
Bereich 120 von der FuBpolsterung 108 ausgenommen.
[0088] Dieser keilférmige ausgenommene Bereich
120 ist asymmetrisch beziiglich der Langsmittelebene
106 des Ful¥teils 104 ausgebildet; insbesondere liegt die
nach vorne weisende Spitze 122 dieses keilférmigen
ausgenommen Bereichs 120 auf der Innenseite des
Strumpfes 100.

[0089] Der mit der FuBBpolsterung 108 versehene Ze-
henbereich 110 kann ebenfalls asymmetrisch bezliglich
der Langsmittelebene 106 des Fuliteils 104 ausgebildet
sein, um eine bessere Anpassung des Strumpfes 100 an
den Verlauf der Zehen des Tragers des Strumpfes 100
zu ermoglichen.

[0090] Insbesondere kann vorgesehen sein, dal} ein
aufder Seite des grof3en Zehs des Tragers angeordneter
innerer Randabschnitt 124 unter einem kleineren Winkel
gegen die Langsmittelebene 106 des Fulteils 104 ge-
neigt ist als ein auf der Seite des kleinen Zehs des Tra-
gers angeordneter Randabschnitt 126.

[0091] Ein Verfahren zur Herstellung eines solchen
asymmetrischen Zehenbereichs 110 ist in der EP 1 049
828 B1 beschrieben.

[0092] Ferner kénnen innerhalb der Auf3enkontur der
FuRpolsterung 108 mehrere, sich im wesentlichen par-
allel zur Langsmittelebene 106 des FuBteils 104 erstrek-
kende Kanéle 128 vorgesehen sein, in deren Bereich der
Strumpf 100 einen geringeren Verstarkungsgrad auf-
weist als in den die Kanale 128 umgebenden Bereichen
der Ful3polsterung 108.

[0093] Insbesondere kann vorgesehen sein, dall der
Strumpf 100 im Bereich der Kanale 128 nur den Grund-
faden oder die Grundfaden, jedoch keine zuséatzlichen
Verstarkungsfaden umfaft.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0094] Die FuBpolsterung 108 kann einen oder meh-
rere Verstarkungsfaden umfassen, welche aus einem
beliebigen Material gebildet sein kbnnen.

[0095] Vorzugsweise ist vorgesehen, dal der bzw. die
Verstarkungsfaden der FuBpolsterung 108 Pliischhen-
kel ausbilden, welche vorzugsweise auf der "linken Wa-
renseite", das heif3t im Innenraum des Strumpfes 100,
angeordnet sind.

[0096] Ferner ist der Strumpf 100 am auflleren Rand
der Oberseite des Mittelteils 112 des Fuliteils 104 mit
einer AuRenseitenpolsterung 130 versehen, welche
mehrere, beispielsweise drei, sich im wesentlichen par-
allel zueinander und parallel zu einem oberen Rand 132
der FuRpolsterung 108 erstreckende Streifen 134 um-
faldt, die voneinander und von der FuBpolsterung 108
durch sich parallel zu den Streifen 134 erstreckende Ka-
nale 136 getrennt sind.

[0097] Im Bereich der Kanale 136 weist der Strumpf
100 einen geringeren Verstarkungsgrad auf als im Be-
reich der Streifen 134 und im Bereich der Ful3polsterung
108.

[0098] Der Verstarkungsgrad der Auf3enseitenpolste-
rung 130 kann dem Verstarkungsgrad der FuBpolsterung
108 entsprechen. Insbesondere kann vorgesehen sein,
dafd die AuRenseitenpolsterung 130 im wesentlichen aus
demselben Material und in derselben Weise wie die
FuRpolsterung 108 ausgebildet ist.

[0099] Der Strumpf 100 umfaldt ferner eine Achilles-
sehnenpolsterung 138, die langs eines oberen Randes
140 an die FURpolsterung 108 des Fersenbereichs 114
angrenzt und sich von dort nach oben erstreckt.

[0100] Die Breite der Achillessehnenpolsterung 138,
das heiltderen Ausdehnung in der Umfangsrichtung des
Schaftteils 102, die am unteren Rand 142 der Achilles-
sehnenpolsterung der Breite des Fersenbeutels ent-
spricht, nimmt nach oben hin bis zu dem oberen Rand
144 der Achillessehnenpolsterung 138 hin monoton ab.
[0101] Insbesondere nimmtdie Breite der Achillesseh-
nenpolsterung 138 in einem unteren Abschnitt dersel-
ben, der an den Fersenbereich 114 angrenzt, kontinu-
ierlich ab. In einem nach oben an diesen unteren Ab-
schnitt angrenzenden mittleren Abschnitt der Achilles-
sehnenpolsterung 138 bleibt deren Breite im wesentli-
chen konstant, und in einem nach oben an den mittleren
Abschnitt angrenzenden oberen Abschnitt nimmt die
Breite der Achillessehnenpolsterung 138 kontinuierlich
bis auf null ab.

[0102] Dadurch pafdt sich die Achillessehnenpolste-
rung 138, welche einteilig ausgebildet ist, besonders gut
an die Anatomie und Position der Achillessehne des Tra-
gers eines Strumpfes 100 an.

[0103] Die Achillessehnenpolsterung 138 wirkt schit-
zend und dadmpfend und bietet so der Achillessehne des
Tragers des Strumpfes 100 den zusatzlichen Schutz, der
speziell im Bereich der Achillessehne, insbesondere bei
der Auslibung sportlicher Aktivitdten, aufgrund der hier-
bei auftretenden Reibung und StoRbelastung notwendig
ist.
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[0104] Die Achillessehnenpolsterung 138 umfaldt ei-
nen ersten Verstarkungsfaden 146 (siehe Fig. 5), derim
Bereich der Achillessehnenpolsterung 138 Plischhenkel
ausbildet, und einen zweiten Verstarkungsfaden 148, der
ein elastisches Material enthalt und im Bereich der Achil-
lessehnenpolsterung 138 in einer 1:1-Versatzbindung
verstrickt wird.

[0105] InderFig. 5ist schematisch dargestellt, wie der
Strumpf 100 im Bereich der Achillessehnenpolsterung
138 auf einer Rundstrickmaschine aus einem Grundfa-
den 150 und den beiden Verstarkungsfaden 146 sowie
148 hergestellt wird.

[0106] Fig. 5 zeigt eine Vielzahl von Zylindernadeln
152 mit jeweils einem Nadelkopf 154, einer beweglichen
Zunge 156 und einem Ful® 157, der zur Bewegung der
Zylindernadel 152 mittels eines (nicht dargestellten) Zy-
linderschlosses der Rundstrickmaschine dient, wobei die
Zylindernadeln 152 1angs des Umfangs des Zylinders der
Rundstrickmaschine aufeinanderfolgen.

[0107] Wahrend des Strickens des Strumpfes 100 im
Bereich der Achillessehnenpolsterung 138 wird in einem
zweiten Stricksystem der Rundstrickmaschine der zwei-
te Verstarkungsfaden 148 auf jeder zweiten Zylinderna-
del 152 eingelegt.

[0108] Der erste Verstarkungsfaden 146, welcher die
Plischhenkel bildet, wird auf die (nicht dargestellten)
Pluschplatinen der Rundstrickmaschine gelegt.

[0109] AnschlieRend werden der erste Verstarkungs-
faden 146 und der zweite Verstarkungsfaden 148 in dem
ersten Stricksystem der Rundstrickmaschine zusammen
mit dem Grundfaden 150 abgestrickt.

[0110] Beim Stricken der jeweils folgenden Maschen-
reihe wird der zweite Verstarkungsfaden 148 in diejeni-
gen Nadeln 152 eingelegt, welche beim Stricken der vor-
herigen Maschenreihe ausgelassen worden sind, so dafl
der zweite Verstarkungsfaden in einer 1:1-Versatzbin-
dung verstrickt wird.

[0111] Der erste Verstarkungsfaden 146 kann bei-
spielsweise ein Polypropylenmaterial enthalten.

[0112] Zur Verbesserung der Festigkeit und der
Dampfungswirkung des Gestrickes gegen Stéf3e kann
vorgesehen sein, dal’ der zweite Verstarkungsfaden 148
ein elastisches Material, beispielsweise ein Polyamidma-
terial, enthalt.

[0113] Dadurch, dall der elastische zweite Verstar-
kungsfaden 148 in einer 1:1-Versatzbindung verstrickt
wird, erhalt die Achillessehnenpolsterung 138 eine be-
sonders gute Dampfungswirkung.

[0114] Zum Schutz des inneren Kndchels eines Tra-
gers eines Strumpfes 100 ist der Strumpf 100 ferner an
seiner Innenseite mit einer inneren Knéchelpolsterung
158 versehen, welche im Bereich des inneren Kndchels
des Tragers angeordnet ist und denselben im wesentli-
chen uberdeckt.

[0115] Die AuRenkontur der inneren Kndchelpolste-
rung 158 ist an die Anatomie des inneren Kndchels des
Tragers angepaldt.

[0116] Die Form der flachig ausgebildeten inneren
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Knéchelpolsterung 158 entspricht im wesentlichen einer
Kreisflache, die an ihrem der Achillessehnenpolsterung
138 zugewandten Randabschnitt 160 abgeplattet ist.
Dieser Randabschnitt 160 verlauft im wesentlichen par-
allel zu einem inneren seitlichen Randabschnitt 162 der
Achillessehnenpolsterung 138.

[0117] Die innere Kndchelpolsterung 158 und die
Achillessehnenpolsterung 138 sind durch einen schma-
len Kanal 164 voneinander getrennt, wobei der Strumpf
100 im Bereich des Kanals 164 einen geringeren Ver-
starkungsgrad aufweist als im Bereich der inneren Knoé-
chelpolsterung 158 und im Bereich der Achillessehnen-
polsterung 138. Vorzugsweise ist der Strumpf 100 im Be-
reich des Kanals 164 (iberhaupt nicht verstarkt, das hei3t
nur aus dem Grundfaden bzw. aus den Grundfaden ge-
bildet.

[0118] Die innere Kndchelpolsterung 158 umfafit vor-
zugsweise mindestens einen Verstarkungsfaden, der in
Plischbindung in das Grundgestrick des Strumpfes 100
eingearbeitet ist.

[0119] Da im Bereich der inneren Knéchelpolsterung
158 eine besonders starke Schutz- und Dampfungswir-
kung erforderlich ist, ist vorzugsweise vorgesehen, dafl}
die innere Kndchelpolsterung 158 einen gréfReren Ver-
starkungsgrad als die FuRRpolsterung 108 aufweist.
[0120] Insbesondere kann vorgesehen sein, dal} der
Plischhenkel ausbildende Verstarkungsfaden der inne-
ren Knéchelpolsterung 158 eine hohere Feinheit (das
heifl3t ein hdheres Gewicht pro Langeneinheit) aufweist
als der Plischhenkel ausbildende Verstarkungsfaden
der FuBpolsterung 108.

[0121] Alternativ oder ergdnzend hierzu kann vorge-
sehen sein, dal die innere Kndchelpolsterung 158 noch
mindestens einen zweiten Verstarkungsfaden umfaft.
Dieser zweite Verstarkungsfaden kann ebenfalls, wie der
erste Verstarkungsfaden, Plischhenkel ausbilden, um
so einen doppelten Plisch zu bilden.

[0122] Um eine besonders gute Dampfungswirkung
der inneren Knéchelpolsterung 158 zu erzielen, kann
auch vorgesehen sein, dafl} der zweite Verstarkungsfa-
den ein elastisches Material enthalt, insbesondere ein
Umwindematerial oder einen Zwirn, das bzw. der Elastan
enthalt.

[0123] Fernerweistder Strumpf 100 auf seiner AuRen-
seite eine dulRere Kndchelpolsterung 166 auf, welche im
Bereich des auReren Kndchels eines Tragers des
Strumpfes 100 angeordnet ist und sich flachig lber den
aufleren Kndchelbereich hinweg erstreckt, um den au-
Reren Kndchel gegen Druck- und StoRbelastungen zu
schitzen.

[0124] Die duBere Kndchelpolsterung 166 und die in-
nere Kndchelpolsterung 158 sind bezuglich der Langs-
mittelebene 106 des Strumpfes 100 asymmetrisch zu-
einander ausgebildet und angeordnet.

[0125] Insbesondere erstreckt sich die duBere Kno-
chelpolsterung 166 Uber eine Flache, die deutlich gréRer
ist als die Flache, tber welche sich die innere Kndchel-
polsterung 158 erstreckt.
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[0126] Der Flachenschwerpunkt der von der &ufleren
Knéchelpolsterung 166 tiberdeckten Flache liegt (im ge-
tragenen Zustand des Strumpfes 100) héher als der Fla-
chenschwerpunkt der von der inneren Kndchelpolste-
rung 158 Uberdeckten Flache.

[0127] Ferner ist die AuBenkontur der auReren Kno-
chelpolsterung 166 nicht im wesentlichen kreisférmig,
sondern weicht deutlich von der Kreisform ab.

[0128] Wieambesten aus Fig. 1zuersehenist, umfaflit
die dulere Kndchelpolsterung 166 einen ungefahr funf-
eckigen Basisbereich 168, von dessen oberem Rand
ausgehend sich zwei im wesentlichen parallel zueinan-
der ausgerichtete Streifen 170 nach oben erstrecken.
[0129] Die beiden Streifen 170 sind durch einen da-
zwischen angeordneten Kanal 172 voneinander ge-
trennt. Im Bereich des Kanals 172 weist der Strumpf 100
einen geringeren Verstarkungsgrad auf als im Bereich
der an den Kanal 172 angrenzenden Streifen 170.
[0130] Insbesondere kann vorgesehen sein, dal} der
Strumpf 100 im Bereich des Kanals 172 iberhaupt nicht
verstéarkt ist, das heilt im Bereich des Kanals 172 nur
aus dem Grundfaden bzw. den Grundfaden gebildet ist.
[0131] Ein unterer Randabschnitt 174 des Basisbe-
reichs 168 der dufleren Kndchelpolsterung 166 verlauft
im wesentlichen parallel zu einem &uReren seitlichen
Randabschnitt 176 der Achillessehnenpolsterung 138.
[0132] Der untere Randabschnitt 174 der &uferen
Kndéchelpolsterung 166 und der dulRere seitliche Rand-
abschnitt 176 der Achillessehnenpolsterung 138 sind
durch einen dazwischen liegenden Kanal 178 voneinan-
der getrennt. Im Bereich des Kanals 178 weist der
Strumpf 100 einen geringeren Verstarkungsgrad auf als
im angrenzenden Bereich der dufleren Kndchelpolste-
rung 166 und als im angrenzenden Bereich der Achilles-
sehnenpolsterung 138.

[0133] Vorzugsweise weist der Strumpf 100 im Be-
reich des Kanals 178 keine Verstérkung auf, ist also im
Bereich des Kanals 178 nur aus dem Grundfaden bzw.
aus den Grundfaden gebildet.

[0134] DieauBere Kndchelpolsterung 166 umfait min-
destens einen ersten Verstarkungsfaden, der im Bereich
der duferen Knéchelpolsterung 166 Plischhenkel aus-
bildet.

[0135] Daim Bereich des aulieren Kndchels eine be-
sonders dicke Polsterung erforderlich ist, ist vorzugswei-
se vorgesehen, dald der die Plischhenkel der aulleren
Kndéchelpolsterung 166 bildende Verstarkungsfaden ei-
ne hohere Feinheit (das heilt ein hdheres Gewicht pro
Langeneinheit) aufweist als der die Plischhenkel der
FuRpolsterung 108 bildende Verstarkungsfaden.
[0136] Alternativ oder ergénzend hierzu kann vorge-
sehensein, dafl die duflere Kndchelpolsterung 166 einen
zweiten Verstarkungsfaden umfaft.

[0137] Der zweite Verstarkungsfaden kann, ebenso
wie der erste Verstarkungsfaden, im Bereich der auReren
Kndéchelpolsterung 166 Plischhenkel ausbilden, wo-
durch im Bereich der duReren Kndchelpolsterung 166
ein doppelter Plisch gebildet wird.
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[0138] Ferner kann vorgesehen sein, da® der zweite
Verstarkungsfaden ein elastisches Material enthalt. Ins-
besondere kann der zweite Verstarkungsfaden ein Um-
windematerial oder einen Zwirn umfassen, das bzw. der
Elastan enthalt.

[0139] Durch den zweiten Verstarkungsfaden, der ein
elastisches Material enthalt, wird eine besonders gute
Dampfungswirkung der auleren Kndchelpolsterung 166
erzielt.

[0140] Fernerweistder Strumpf 100 an seinem Schaft-
teil 102 eine Schienbeinpolsterung 180 auf, welche im
Bereich des Schienbeins eines Tragers des Strumpfes
100 undindenlinks undrechts an den Schienbeinbereich
angrenzenden Bereichen des Schaftteils 102 ausgebil-
det ist.

[0141] Die Schienbeinpolsterung 180 kann mehrteilig
ausgebildet sein und insbesondere mehrere, beispiels-
weise einen mittleren Streifen 182, mehrere, beispiels-
weise vier, auf der AuRenseite des Strumpfes 100 ange-
ordnete duliere Streifen 184 und mehrere, beispielswei-
se zwei, auf der Innenseite des Strumpfes 100 angeord-
nete innere Streifen 186 umfassen.

[0142] Die Streifen 182, 184 und 186 erstrecken sich
(im getragenen Zustand der Socke) im wesentlichen par-
allele zueinander in im wesentlichen vertikaler Richtung.
[0143] Die Streifen 182, 184 und 186 kdnnen unter-
schiedliche Breiten (das hei3t Ausdehnungen in der Um-
fangsrichtung des Schaftteils 102) und/oder unterschied-
liche Héhen (das heif3t Ausdehnungen in der Langsrich-
tung des Schaftteils 102) aufweisen.

[0144] Die Schienbeinpolsterung 180 insgesamt, das
heillt die Gesamtheit aller Streifen 182, 184 und 186, ist
asymmetrisch bezuglich der Langsmittelebene 106 des
Schaftteils 102 ausgebildet und angeordnet.

[0145] Auf diese Weise wird eine besonders gute An-
passung der Schienbeinpolsterung 180 an die Anatomie
und Position des Schienbeins des Tragers des Strump-
fes 100 erzielt.

[0146] Insbesondere ist der mittlere Streifen 182 der
Schienbeinpolsterung 180, welcher die grofite Héhener-
streckung und die gréiite Breite aufweist, zu der Innen-
seite des Strumpfes 100 hin verschoben.

[0147] Die Streifen 182, 184 und 186 sind von den je-
weils benachbarten Streifen durch Kanéle 188 getrennt,
welche (bei getragenem Strumpf 100) im wesentlichen
vertikal von oben nach unten verlaufen.

[0148] Im Bereich der Kanale 188 weist der Strumpf
100 einen geringeren Verstarkungsgrad auf als in dem
Bereich der jeweils angrenzenden Streifen 182, 184 bzw.
186.

[0149] Vorzugsweise ist der Strumpf 100 im Bereich
der Kanale 188 liberhaupt nicht verstarkt, das heif’t nur
aus dem Grundfaden bzw. aus den Grundfaden gebildet.
[0150] Wie am besten aus Fig. 1 zu ersehen ist, ver-
lauft ein unterer Randabschnitt 190 der Schienbeinpol-
sterung 180 im wesentlichen parallel zu einem oberen
Randabschnitt 192 der duf3eren Kndchelpolsterung 166,
wobei zwischen dem unteren Randabschnitt 190 der
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Schienbeinpolsterung 180 und dem oberen Randab-
schnitt 192 der duReren Kndchelpolsterung 166 ein
schmaler Kanal 194 angeordnet ist, welcher die Schien-
beinpolsterung 180 von der duReren Kndchelpolsterung
166 trennt.

[0151] Im Bereich des Kanals 194 weist der Strumpf
100 einen geringeren Verstarkungsgrad auf als in den
angrenzenden Bereichen der Schienbeinpolsterung 180
und der duleren Knéchelpolsterung 166. Vorzugsweise
ist der Strumpf 100 im Bereich des Kanals 194 tGberhaupt
nicht verstarkt, das heillt im Bereich des Kanals 194 nur
aus dem Grundfaden bzw. aus den Grundféden gebildet.
[0152] WieausFig. 1fernerzuersehenist, kannferner
vorgesehen sein, dall einer der Kanale 188 zwischen
den Streifen 184 der Schienbein polsterung 180 eine Ver-
langerung des Kanals 172 zwischen den Streifen 170
der dufleren Kndchelpolsterung 166 bildet.

[0153] Ferner kann vorgesehen sein, dal die seitli-
chen Rander zweier dullerer Streifen 184 der Schien-
beinpolsterung 180 jeweils eine Verldngerung von seit-
lichen Randern 198 jeweils eines der Streifen 170 der
auleren Kndchelpolsterung 166 bilden.

[0154] Die Schienbeinpolsterung 180 umfafit im Be-
reich der duReren Streifen 184 und der inneren Streifen
186 mindestens einen Verstarkungsfaden, der Plisch-
henkel ausbildet.

[0155] Insbesondere kdnnen das Material des Verstar-
kungsfadens und der Verstarkungsgrad in den duf3eren
Streifen 184 und den inneren Streifen 186 der Schien-
beinpolsterung 180 genauso gewahlt werden wie in der
FuBpolsterung 108.

[0156] Im Bereich des mittleren Streifens 182 weist die
Schienbeinpolsterung 180 vorzugsweise einen héheren
Verstarkungsgrad auf als im Bereich der dulReren Strei-
fen 184 und der inneren Streifen 186, da in diesem Be-
reich, der am vorderen Rand der Vorderseite des Unter-
schenkels liegt und daher besonders exponiert ist, eine
besonders dicke Polsterung benétigt wird.

[0157] Die Schienbeinpolsterung 180 im Bereich des
mittleren Streifens 182 kann insbesondere mindestens
einen Verstarkungsfaden umfassen, welcher in diesem
Bereich Plischhenkel ausbildet. Dieser Plischhenkel
ausbildende Verstarkungsfaden kanninsbesondere eine
héhere Feinheit (das heil3t ein hdheres Gewicht pro Lan-
geneinheit) aufweisen als der Verstarkungsfaden, wel-
cher die Pluschhenkel in den den &ufieren Streifen 184
und den inneren Streifen 186 bildet.

[0158] Alternativ oder ergénzend hierzu kann vorge-
sehen sein, dal die Schienbeinpolsterung 180 im Be-
reich des mittleren Streifens 182 einen ersten Verstar-
kungsfaden, der Plischhenkel ausbildet, und minde-
stens einen zweiten Verstarkungsfaden umfaldt. Dieser
zweite Verstarkungsfaden kann, ebenso wie der erste
Verstarkungsfaden, im Bereich des mittleren Streifens
182 Pliischhenkel ausbilden, so daf’ in diesem Bereich
ein doppelter Plisch gebildet wird.

[0159] Ferner kann vorgesehen sein, dal} der zweite
Verstarkungsfaden ein elastisches Material enthalt, um
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eine erhdhte Dampfungswirkung in dem mittleren Strei-
fen 182 zu erzielen.

[0160] Dieses elastische Material kann beispielsweise
ein Umwindematerial oder einen Zwirn, das bzw. der
Elastan enthalt, umfassen.

[0161] Insbesondere kann vorgesehen sein, daf} der
mittlere Streifen 182 der Schienbeinpolsterung 180 hin-
sichtlich des verwendeten Verstarkungsmaterials und
des Verstarkungsgrads der duferen Kndchelpolsterung
166 und/oder der inneren Kndchelpolsterung 158 ent-
spricht.

[0162] Wie am besten aus Fig. 3 zu ersehenist, ist der
vertikale Abstand zwischen dem unteren Rand der
Schienbeinpolsterung 180 und dem oberen Rand der in-
neren Kndchelpolsterung 158 deutlich gréRer als der ver-
tikale Abstand zwischen dem unteren Rand der Schien-
beinpolsterung 180 und dem oberen Rand der duReren
Kndéchelpolsterung 166.

[0163] Ferner umfallt der Strumpf 100 eine Waden-
polsterung 196, welche im Bereich der Wade eines Tra-
gers des Strumpfes 100 angeordnetist und sich oberhalb
und seitlich der Schienbeinpolsterung 180 tiber den obe-
ren Teil der Rickseite des Schaftteils 102 und von dort
auf Bereiche des vorderen Abschnitts der Innenseite und
der AufRenseite des Schaftteils 102 erstreckt.

[0164] Die Wadenpolsterung 196 ist vorzugsweise
einteilig ausgebildet.

[0165] Wie aus Fig. 3 zu ersehen ist, verlauft ein inne-
rer seitlicher Randabschnitt 198 der Wadenpolsterung
196 im wesentlichen parallel zu einem inneren seitlichen
Randabschnitt 200 der Schienbeinpolsterung 180.
[0166] Derinnere seitliche Randabschnitt 198 der Wa-
denpolsterung 196 und der innere seitliche Randab-
schnitt 200 der Schienbeinpolsterung 180 sind dabei
durch einen schmalen Kanal 202 voneinander getrennt,
in dessen Bereich der Strumpf 100 einen geringeren Ver-
starkungsgrad aufweist als in den angrenzenden Berei-
chen der Wadenpolsterung 196 und der Schienbeinpol-
sterung 180.

[0167] Vorzugsweise weist der Strumpf 100 im Be-
reich des Kanals 202 gar keine Verstarkung auf, das
heifl3t der Strumpf 100 ist in diesem Bereich nur aus dem
Grundfaden bzw. aus den Grundfaden gebildet.

[0168] Wie am besten aus Fig. 1 zu ersehen ist, ver-
lauft ein auerer seitlicher Randabschnitt 204 der Wa-
denpolsterung 196 im wesentlichen parallel zu einem au-
RReren seitlichen Randabschnitt 206 der Schienbeinpol-
sterung 180.

[0169] Der &aufiere seitliche Randabschnitt 204 der
Wadenpolsterung 196 und der &uf3ere seitliche Randab-
schnitt 206 der Schienbeinpolsterung 180 sind durch ei-
nen schmalen Kanal 208 voneinander getrennt, in des-
sen Bereich der Strumpf 100 einen geringeren Verstar-
kungsgrad aufweist als in den angrenzenden Bereichen
der Wadenpolsterung 196 und der Schienbeinpolsterung
180.

[0170] Vorzugsweise weist der Strumpf 100 im Be-
reich des Kanals 208 gar keine Verstarkung auf, das



17 EP 1 538 247 B1 18

heifldt der Strumpf 100 ist in diesem Bereich nur aus dem
Grundfaden bzw. aus den Grundfaden gebildet.

[0171] Wie am besten aus Fig. 4 zu ersehen ist, endet
die Wadenpolsterung 196 an einem oberen Rand 210,
dervon einemBund 212, welcher einen oberen Abschluf}
des Schaftteils 102 bildet, beabstandet ist.

[0172] DerBund 212 kann beispielsweise als Umhan-
ge-Doppelrand ausgebildet sein.

[0173] Die Wadenpolsterung 196 dient zum Warmen
der Muskulatur des Tragers des Strumpfes 100 im Wa-
denbereich.

[0174] Die Wadenpolsterung 196 ist dem Muskelver-
lauf der Wade des Tragers ergonomisch angepalfit, wes-
halb die Wadenpolsterung 196 asymmetrisch bezliglich
der Langsmittelebene 106 des Schaftteils 102 ausgebil-
det ist.

[0175] Insbesondere erstreckt sich die Wadenpolste-
rung 196 an der Innenseite des Strumpfes 100 weiter
nach unten als dies an der Aulienseite des Strumpfes
100 der Fall ist.

[0176] Die Wadenpolsterung 196 erstreckt sich in der
Umfangsrichtung des Schaftteils 102 Gber mehr als die
Halfte des Umfangs des Schaftteils 102.

[0177] Um der Wadenpolsterung 196 warmeisolieren-
de Eigenschaften zu verleihen, umfal3t die Wadenpol-
sterung 196 vorzugsweise mindestens einen Verstar-
kungsfaden, der gute warmeisolierende Eigenschaften
aufweist. Beispielsweise kann ein Verstarkungsfaden
verwendet werden, der Wolle, ein Acrylmaterial oder ein
Polyestermaterial umfalit. Ein geeignetes Polyesterma-
terial wird beispielsweise unter der Bezeichnung "Ther-
molite" von der Firma DuPont, 1007 Market Street, Wil-
mington, Delaware 19898, USA, vertrieben.

[0178] Die Einbindung des Verstarkungsfadens in das
Grundgestrick des Strumpfes 100 kann beispielsweise
so erfolgen, dal} der Verstarkungsfaden Plischhenkel
ausbildet.

[0179] Alternativ oder erganzend hierzu kann aber
auch vorgesehen sein, dal® der Verstarkungsfaden in ei-
ner Bindung verstrickt wird, die im Bereich der Waden-
polsterung 196 Luftkammern ausbildet, welche aufgrund
der darin eingeschlossenen Luft eine besonders hohe
warmeisolierende Wirkung aufweisen. Die Einbindung
des Verstarkungsmaterials erfolgt dabei vorzugsweise
derart, daf’ die Luftkammern an der "linken" Warenseite,
das heilt an der dem Innenraum des Strumpfes 100 zu-
gewandten Seite, gebildet werden.

[0180] Insbesondere kann der Verstarkungsfaden so
eingebunden werden, daf} er Pikee-Strukturen ausbildet.
[0181] Alternativ oder ergdnzend hierzu kann auch
vorgesehen sein, dal} die Wadenpolsterung 196 einen
Verstarkungsfaden umfalt, der ein elastisches Material,
beispielsweise Elastan, enthalt. Durch das Einbinden ei-
nes solchen elastischen Verstarkungsmaterials kann
Druck auf die Wade des Tragers des Strumpfes 100 aus-
gelbt werden, wodurch die Muskulatur des Tragers im
Bereich der Wade besser durchblutet wird. Auch eine
solche bessere Durchblutung der Wadenmuskulatur
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tragt dazu bei, die Muskulatur im Wadenbereich zu war-
men.

[0182] Der vorstehend beschriebene Strumpf 100
kann durchgehend aus demselben Grundmaterial, das
heilt aus demselben Grundfaden oder denselben
Grundfaden, gestrickt sein.

[0183] Alternativ hierzu kann aber auch vorgesehen
sein, daf fir verschiedene Bereiche des Strumpfes un-
terschiedliches Grundmaterial fir das Grundgestrick des
Strumpfes, in welches die Verstarkungsfaden eingear-
beitet werden, Verwendung findet.

[0184] Sokanninsbesondere der Bund 212 aus einem
anderen Grundmaterial als der ibrige Schaftteil 102 und
der Schaftteil aus einem anderen Grundmaterial als der
FuRteil 104 gestrickt sein.

Patentanspriiche

1. Beinbekleidungsstlck, insbesondere Strumpf, um-
fassend einen Schaftteil (102) mit einer Langsmit-
telebene (106) und eine Schienbeinpolsterung
(180), die im Bereich eines Schienbeins eines Tra-
gers des Beinbekleidungsstiicks (100) angeordnet
ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schienbeinpolsterung (180) asymmetrisch be-
zuglich der Langsmittelebene (106) des Schaftteils
(102) ausgebildet ist und mehrere, durch jeweils ei-
nen Kanal (188) mit geringerem Verstarkungsgrad
voneinander getrennte Schienbeinteilpolsterungen
(182, 184, 186) umfasst, wobei mindestens zwei der
Schienbeinteilpolsterungen (182, 184, 186) vonein-
ander verschiedene mittlere Breiten und/oder von-
einander verschiedene mittlere Hohen aufweisen.

2. Beinbekleidungsstiick nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schienbeinteilpolste-
rungen (182, 184, 186) als sich im wesentlichen ver-
tikal erstrekkende Streifen ausgebildet sind.

3. Beinbekleidungsstiick nach einem der Anspriiche 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Schien-
beinpolsterung (180) mindestens einen Verstar-
kungsfaden umfasst, derim Bereich der Schienbein-
polsterung (180) Plischhenkel bildet.

4. Beinbekleidungsstiick nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der Verstarkungsfaden eine
héhere Feinheit aufweist als der Grundfaden des
Beinbekleidungsstiicks (100) im Bereich der Schien-
beinpolsterung (180).

5. Beinbekleidungsstick nach einem der Anspriiche 3
oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass minde-
stens ein Bereich der Schienbeinpolsterung (180)
mindestens zwei Verstarkungsfaden umfasst, die im
Bereich der Schienbeinpolsterung (180) Pliischhen-
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kel ausbilden.

Beinbekleidungsstlck nach einem der Anspriiche 3
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens
ein Bereich der Schienbeinpolsteriing (180) minde-
stens einen ersten Verstarkungsfaden, der in die-
sem Bereich der Schienbeinpolsterung (180)
Plischhenkel ausbildet, und mindestens einen zwei-
ten Verstarkungsfaden, der ein elastisches Material
enthalt, umfasst.

Beinbekleidungsstiick nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass der zweite Verstarkungsfa-
den ein Umwindematerial und/oder Zwirn ist, das
bzw. der ein elastisches Material, insbesondere
Elastan, enthalt.

Beinbekleidungsstiick nach einem der Anspriiche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Beinbe-
kleidungsstiick (100) eine Wadenpolsterung (196)
aufweist, die im Bereich einer Wade des Tragers des
Beinbekleidungsstiicks (100) angeordnet ist.

Beinbekleidungsstiick nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schienbeinpolsterung
(180) mindestens einen Randabschnitt (200, 206)
aufweist, der im wesentlichen parallel zu einem
Randabschnitt (198, 204) der Wadenpolsterung
(196) verlauft.

Beinbekleidungsstlick nach einem der Anspriiche 8
oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen
der Schienbeinpolsterung (180) und der Wadenpol-
sterung (196) ein Kanal (202, 208) angeordnet ist,
in dessen Bereich das Beinbekleidungsstiick (100)
einen geringeren Verstarkungsgrad als im Bereich
der Schienbeinpolsterung (180) und einen geringe-
ren Verstarkungsgrad als im Bereich der Wadenpol-
sterung (196) aufweist.

Beinbekleidungsstiick nach einem der Anspriiche 8
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Waden-
polsterung (196) asymmetrisch beziiglich der
Langsmittelebene (106) des Schaftteils (102) aus-
gebildet ist.

Beinbekleidungsstiick nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass sich die Wadenpolsterung
(196) an der Innenseite des Beinbekleidungsstlicks
(100) Uber eine grofkere Hohe erstreckt als an der
AuBenseite des Beinbekleidungsstiicks (100).

Beinbekleidungsstiick nach einem der Anspriiche 8
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Waden-
polsterung (196) mindestens einen Verstarkungsfa-
den umfasst.

Beinbekleidungsstiick nach Anspruch 13, dadurch

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

11

EP 1 538 247 B1

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

20

gekennzeichnet, dass der Verstarkungsfaden ein
Material mit einer guten Warmeisolationsfahigkeit
enthalt.

Beinbekleidungsstiick nach einem der Anspriiche
13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass der
Verstarkungsfaden Wolle, ein Acrylmaterial und/
oder ein Polyestermaterial enthalt.

Beinbekleidungsstiick nach einem der Anspriiche
13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Ver-
starkungsfaden im Bereich der Wadenpolsterung
(196) Plischhenkel bildet.

Beinbekleidungsstiick nach einem der Anspriiche
13 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Ver-
starkungsfaden im Bereich der Wadenpolsterung
(196) in einer Bindung verstrickt ist, welche Luftkam-
mern ausbildet.

Beinbekleidungsstiick nach einem der Anspriiche
13 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass der Ver-
starkungsfaden im Bereich der Wadenpolsterung
(196) in einer Pikee-Bindung verstrickt ist.

Beinbekleidungsstiick nach einem der Anspriiche
13 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Wa-
denpolsterung (196) mindestens zwei Verstar-
kungsfaden umfasst.

Beinbekleidungsstiick nach Anspruch 19, dadurch
gekennzeichnet, dass mindestens ein Verstar-
kungsfaden der Wadenpolsterung (196) ein elasti-
sches Material, insbesondere Elastan, enthalt.

Beinbekleidungsstlick nach einem der Anspriiche 1
bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass das Bein-
bekleidungsstiick (100) eine Achillessehnenpolste-
rung (138) umfasst, dieim Bereich der Achillessehne
eines Tragers des Beinbekleidungsstlcks (100) an-
geordnet ist.

Beinbekleidungsstiick nach Anspruch 21, dadurch
gekennzeichnet, dass die Achillessehnenpolste-
rung (138) mindestens zwei Verstarkungsfaden
(146, 148) umfasst.

Beinbekleidungsstiick nach einem der Anspriiche
21 oder 22, dadurch gekennzeichnet, dass min-
destens ein Verstarkungsfaden (146) im Bereich der
Achillessehnenpolsterung (138) Plischhenkel bil-
det.

Beinbekleidungsstick nach einem der Anspriiche
21 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass minde-
stens ein Verstarkungsfaden (146) der Achillesseh-
nenpolsterung (138) ein elastisches Material enthalt.
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Beinbekleidungsstiick nach einem der Anspriiche
21 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass ein er-
ster Verstarkungsfaden (146) im Bereich der Achil-
lessehnenpolsterung (138) Plischhenkel bildet und
ein zweiter Verstarkungsfaden (148) der Achilles-
sehnenpolsterung (138) ein elastisches Material ent-
halt.

Beinbekleidungsstiick nach einem der Anspriiche
21 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass minde-
stens ein Verstarkungsfaden (148) im Bereich der
Achillessehnenpolsterung (138) in einer Versatzbin-
dung verstrickt ist.

Beinbekleidungsstiick nach einem der Anspriiche
21 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass minde-
stens ein Verstarkungsfaden (148) im Bereich der
Achillessehnenpolsterung (138) in einer 1:1-Ver-
satzbindung, in einer 2:1-Versatzbindung oder in ei-
ner 3:1-Versatzbindung verstrickt ist.

Beinbekleidungsstiick nach einem der Anspriiche
21 bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass das
Beinbekleidungsstiick (100) im Bereich der Achilles-
sehnenpolsterung (138) neben mindestens einem
Verstarkungsfaden (146, 148) einen Grundfaden
(150) umfasst, der eine Naturfaser enthalt.

Beinbekleidungsstiick nach einem der Anspriiche
21 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass die
Achillessehnenpolsterung (138) nach unten an ei-
nen, vorzugsweise gepolsterten, Fersenbereich
(114) angrenzt.

Beinbekleidungsstiick nach Anspruch 29, dadurch
gekennzeichnet, dass die Achillessehnenpolste-
rung (138) einen unteren Rand (142) aufweist, der
sich Uber im wesentlichen die gesamte Lange eines
oberen Randes (140) des Fersenbereichs (114) er-
streckt.

Beinbekleidungsstiick nach einem der Anspriiche
21 bis 30, dadurch gekennzeichnet, dass das
Beinbekleidungsstiick (100) einen Bund (212) auf-
weist und das die Achillessehnenpolsterung (138)
an einem oberen Rand (144) endet, der von einem
unteren Rand des Bundes (212) beabstandet ist.

Beinbekleidungsstiick nach einem der Anspriiche
21bis 31, dadurch gekennzeichnet, dass die Brei-
te der Achillessehnenpolsterung (138) von unten
nach oben im wesentlichen monoton abnimmt.

Beinbekleidungsstiick nach einem der Anspriiche
21 bis 32, dadurch gekennzeichnet, dass die
Achillessehnenpolsterung (138) einteilig ausgebil-
det ist.
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Beinbekleidungsstiick nach einem der Anspriiche
21 bis 33, dadurch gekennzeichnet, dass die
Achillessehnenpolsterung (138) die Langsmittele-
bene (106) des Schaftteils (102) schneidet.

Beinbekleidungsstick nach einem der Anspriiche
21 bis 34, dadurch gekennzeichnet, dass die
Achillessehnenpolsterung (138) einen im wesentli-
chen konstanten Verstarkungsgrad aufweist.

Beinbekleidungsstick nach einem der Anspriiche 1
bis 35, dadurch gekennzeichnet, dass das Bein-
bekleidungsstiick (100) mindestens eine Kndchel-
polsterung (158, 166) aufweist, die im Bereich eines
Kndchels eines Tragers des Beinbekleidungsstlicks
(100) angeordnet ist.

Beinbekleidungsstiick nach Anspruch 36, dadurch
gekennzeichnet, dass das Beinbekleidungsstiick
(100) mindestens eine Achillessehnenpolsterung
(138) umfasst, die im Bereich einer Achillessehne
eines Tragers des Beinbekleidungsstiicks (100) an-
geordnet ist, und dass mindestens ein Randab-
schnitt (162, 176) der Achillessehnenpolsterung
(138) im wesentlichen parallel zu einem Randab-
schnitt (160, 174) einer Kndchelpolsterung (158,
166) verlauft.

Beinbekleidungsstick nach einem der Anspriiche
36 oder 37, dadurch gekennzeichnet, dass das
Beinbekleidungsstuiick (100) mindestens eine Achil-
lessehnenpolsterung (138) umfasst, die im Bereich
einer Achillessehne eines Tragers des Beinbeklei-
dungsstiicks (100) angeordnet ist, und dass die
Achillessehnenpolsterung (138) von der Knéchel-
polsterung (158, 166) durch einen Kanal (164, 178)
getrenntist, in dessen Bereich das Beinbekleidungs-
stlick (100) einen geringeren Verstarkungsgrad als
im Bereich der Achillessehnenpolsterung (138) und
einen geringeren Verstarkungsgrad als im Bereich
der Kndchelpolsterung (158, 166) aufweist.

Beinbekleidungsstiick nach einem der Anspriiche 1
bis 38, dadurch gekennzeichnet, dass das Bein-
bekleidungsstiick (100) eine innere Knéchelpolste-
rung (158), die an der Innenseite des Beinbeklei-
dungssticks (100) im Bereich eines Kndchels eines
Tragers des Beinbekleidungsstlicks (100) angeord-
net ist, und eine auRere Kndchelpolsterung (166),
die an der Aulenseite des Beinbekleidungsstiicks
(100) im Bereich eines Knéchels eines Tragers des
Beinbekleidungsstiicks (100) angeordnet ist, auf-
weist.

Beinbekleidungsstiick nach Anspruch 39, dadurch
gekennzeichnet, dass das Beinbekleidungsstiick
(100) mindestens eine Achillessehnenpolsterung
(138) umfasst, die im Bereich einer Achillessehne
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eines Tragers des Beinbekleidungsstiicks (100) an-
geordnet ist, und dass mindestens ein Randab-
schnitt (162) der Achillessehnenpolsterung (138) im
wesentlichen parallel zu einem Randabschnitt (160)
der inneren Kndéchelpolsterung (158) und minde-
stens ein Randabschnitt (176) der Achillessehnen-
polsterung (138) im wesentlichen parallel zu einem
Randabschnitt (174) der aufieren Kndchelpolste-
rung (166) verlauft.

Beinbekleidungsstiick nach einem der Anspriiche
39 oder 40, dadurch gekennzeichnet, dass die in-
nere Kndchelpolsterung (158) und die dulRere Kno-
chelpolsterung (166) unterschiedlich geformte Au-
Renkonturen aufweisen.

Beinbekleidungsstiick nach einem der Anspriiche
39 bis 41, dadurch gekennzeichnet, dass die au-
Rere Kndchelpolsterung (166) sich iber eine grofe-
re Flache erstreckt als die innere Kndchelpolsterung
(158).

Beinbekleidungsstiick nach einem der Anspriiche
39 bis 42, dadurch gekennzeichnet, dass die au-
Rere Kndchelpolsterung (166) sich Uiber eine Flache
erstreckt, deren Fidchenschwerpunkt héher liegt als
der Flachenschwerpunkt derjenigen Flache, Uber
welche sich die innere Kndchelpolsterung (158) er-
streckt.

Beinbekleidungsstick nach einem der Anspriiche
36 bis 43, dadurch gekennzeichnet, dass minde-
stens eine Kndchelpolsterung (158, 166) einen Ka-
nal (172) aufweist, der sich von einem Rand der Kné-
chelpolsterung (166) aus in die von der Knéchelpol-
sterung (166) Uberdeckte Flache hinein erstreckt,
wobei das Beinbekleidungsstiick (100) im Bereich
des Kanals (172) einen geringeren Verstarkungs-
grad aufweist als in den an den Kanal (172) angren-
zenden Bereichen der Knéchelpolsterung (166).

Beinbekleidungsstiick nach einem der Anspriiche 1
bis 44, dadurch gekennzeichnet, dass das Bein-
bekleidungsstiick (100) mindestens eine Kndchel-
polsterung (166) aufweist, die im Bereich eines Kno-
chels eines Tragers des Beinbekleidungsstiicks
(100) angeordnet ist, wobei die Kndchelpolsterung
(166) einen Randabschnitt (192) aufweist, derim we-
sentlichen parallel zu einem Randabschnitt (190) der
Schienbeinpolsterung (180) verlauft.

Beinbekleidungsstiick nach einem der Anspriiche 1
bis 45, dadurch gekennzeichnet, dass das Bein-
bekleidungsstiick (100) mindestens eine Kndchel-
polsterung (166) aufweist, die im Bereich eines Kno-
chels eines Trégers des Beinbekleidungsstiicks
(100) angeordnet ist, wobei zwischen der Kndchel-
polsterung (166) und der Schienbeinpolsterung
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(180) ein Kanal (194) angeordnet ist, in dessen Be-
reich das Beinbekleidungsstiick (100) einen gerin-
geren Verstarkungsgrad als im Bereich der Knéchel-
polsterung (166) und einen geringeren Verstar-
kungsgrad als im Bereich der Schienbeinpolsterung
(180) aufweist.

Claims

Leg apparel, in particular hose, comprising a leg part
(102) with a longitudinal centre plane (106), and a
shin padding (180), which is arranged in the region
of a shin of a wearer of the leg apparel (100), char-
acterised in that the shin padding (180) is asym-
metrical with respect to the longitudinal centre plane
(106) of the leg part (102) and comprises a plurality
of partial shin paddings (182, 184, 186) separated
from one another in each case by a channel (188)
with a smaller degree of reinforcement, at least two
of the partial shin paddings (182, 184, 186) having
average widths which are different from one another
and/or average heights which are different from one
another.

Leg apparel according to claim 1, characterised in
that the partial shin paddings (182, 184, 186) are
formed as substantially vertically extending strips.

Leg apparel accordingto either of claims 1 or 2, char-
acterised in that the shin padding (182) comprises
at least one reinforcement thread, which forms plush
loops in the region of the shin padding (180).

Leg apparel according to claim 3, characterised in
that the reinforcement thread has a higher yarn
count than the base thread of the leg apparel (100)
in the region of the shin padding (180).

Leg apparel according to either of claims 3or 4, char-
acterised in that at least one region of the shin pad-
ding (180) comprises at least two reinforcement
threads, which form plush loops in the region of the
shin padding (180).

Leg apparel according to any one of claims 3 to 5,
characterised in that at least one region of the shin
padding (180) comprises at least one first reinforce-
ment thread, which forms plush loops in this region
of the shin padding (180), and at least one second
reinforcement thread, which contains an elastic ma-
terial.

Leg apparel according to claim 6, characterised in
that the second reinforcement thread is a rewinding
yarn and/or twisted yarn, which contains an elastic
material, in particular elastane.
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Leg apparel according to any one of claims 1 to 7,
characterised in that the leg apparel (100) has a
calf padding (196), which is arranged in the region
of a calf of the wearer of the leg apparel (100).

Leg apparel according to claim 8, characterised in
that the shin padding (180) has at least one edge
portion (200, 206), which extends substantially par-
allel to an edge portion (198, 204) of the calf padding
(196).

Leg apparel according to either of claims 8 or 9, char-
acterised in that arranged between the shin pad-
ding (180) and the calf padding (196) is a channel
(202, 208), in the region of which the leg apparel
(100) has a smaller degree of reinforcement than in
the region of the shin padding (180) and a smaller
degree of reinforcement than in the region of the calf
padding (196).

Leg apparel according to any one of claims 8 to 10,
characterised in that the calf padding (196) is
formed asymmetrically with respect to the longitudi-
nal centre plane (106) of the leg part (102).

Leg apparel according to claim 11, characterised
in that the calf padding (196) on the inside of the leg
apparel (100) extends over a greater height than on
the outside of the leg apparel (100).

Leg apparel according to any one of claims 8 to 12,
characterised in that the calf padding (196) com-
prises at least one reinforcement thread.

Leg apparel according to claim 13, characterised
in that the reinforcement thread contains a material
with good heat insulation efficiency.

Leg apparel according to either of claims 13 or 14,
characterised in that the reinforcement thread con-
tains wool, an acrylic material and/or a polyester ma-
terial.

Leg apparel according to any one of claims 13 to 15,
characterised in that the reinforcement thread
forms plush loops in the region of the calf padding
(196).

Leg apparel according to any one of claims 13 to 16,
characterised in that the reinforcement thread in
the region of the calf padding (196) is knitted in a
weave construction, which forms air pockets.

Leg apparel according to any one of claims 13 to 17,
characterised in that the reinforcement thread is
knitted in a pique weave in the region of the calf pad-
ding (196).
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Leg apparel according to any one of claims 13 to 18,
characterised in that the calf padding (196) com-
prises at least two reinforcement threads.

Leg apparel according to claim 19, characterised
in that at least one reinforcement thread of the calf
padding (196) contains an elastic material, in partic-
ular elastane.

Leg apparel according to any one of claims 1 to 20,
characterised in that the leg apparel (100) com-
prises an Achilles tendon padding (138), which is
arranged in the region of the Achilles tendon of a
wearer of the leg apparel (100).

Leg apparel according to claim 21, characterised
in that the Achilles tendon padding (138) comprises
at least two reinforcement threads (146, 148).

Leg apparel according to either of claims 21 or 22,
characterised in that at least one reinforcement
thread (146) forms plush loops in the region of the
Achilles tendon padding (138).

Leg apparel according to any one of claims 21 to 23,
characterised in that at least one reinforcement
thread (146) of the Achilles tendon padding (138)
contains an elastic material.

Leg apparel according to any one of claims 21 to 24,
characterised in that a first reinforcement thread
(146) forms plush loops in the region of the Achilles
tendon padding (138) and a second reinforcement
thread (148) of the Achilles tendon padding (138)
contains an elastic material.

Leg apparel according to any one of claims 21 to 25,
characterised in that at least one reinforcement
thread (148) is knitted in a racked knitting structure
in the region of the Achilles tendon padding (138).

Leg apparel according to any one of claims 21 to 26,
characterised in that at least one reinforcement
thread (148) is knitted in the region of the Achilles
tendon padding (138) in a knitting structure with a 1:
1 rack, in a 2:1 rack or in a 3:1 rack.

Leg apparel according to any one of claims 21 to 27,
characterised in that the leg apparel (100), in the
region of the Achilles tendon padding (138), apart
from at least one reinforcement thread (146, 148),
comprises a base thread (150), which contains a nat-
ural fibre.

Leg apparel according to any one of claims 21 to 28,
characterised in that the Achilles tendon padding
(138) adjoins a, preferably paddingded, heel region
(114) at the bottom.
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Leg apparel according to claim 29, characterised
in that the Achilles tendon padding (138) has a lower
edge (142), which extends over substantially the en-
tire length of an upper edge (140) of the heel region
(114).

Leg apparel according to any one of claims 21 to 30,
characterised in that the leg apparel (100) has a
welt (212) and in that the Achilles tendon padding
(138) ends at an upper edge (144), which is spaced
apart from a lower edge of the welt (212).

Leg apparel according to any one of claims 21 to 31,
characterised in that the width of the Achilles ten-
don padding (138) decreases substantially monot-
onically from bottom to top.

Leg apparel according to any one of claims 21 to 32,
characterised in that the Achilles tendon padding
(138) is formed in one piece.

Leg apparel according to any one of claims 21 to 33,
characterised in that the Achilles tendon padding
(138) intersects the longitudinal centre plane (106)
of the leg part (102).

Leg apparel according to any one of claims 21 to 34,
characterised in that the Achilles tendon padding
(138) has a substantially constant degree of rein-
forcement.

Leg apparel according to any one of claims 1 to 35,
characterised in that the leg apparel (100) has at
least one ankle padding (158, 166), which is ar-
ranged in the region of an ankle of a wearer of the
leg apparel (100).

Leg apparel according to claim 36, characterised
in that the leg apparel (100) comprises at least one
Achilles tendon padding (138), which is arranged in
the region of an Achilles tendon of a wearer of the
leg apparel (100), and in that at least one edge por-
tion (162, 176) of the Achilles tendon padding (138)
extends substantially parallel to an edge portion
(160, 174) of an ankle padding (158, 166).

Leg apparel according to either of claims 36 or 37,
characterised in that the leg apparel (100) com-
prises at least one Achilles tendon padding (138),
which is arranged in the region of an Achilles tendon
of a wearer of the leg apparel (100), and in that the
Achilles tendon padding (138) is separated from the
ankle padding (158, 166) by a channel (164, 178),
in the region of which the leg apparel (100) has a
smaller degree of reinforcement than in the region
of the Achilles tendon padding (138) and a smaller
degree of reinforcement than in the region of the an-
kle padding (158, 166).
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Leg apparel according to any one of claims 1 to 38,
characterised in that the leg apparel (100) has an
inner ankle padding (158), which is arranged on the
inside of the leg apparel (100) in the region of an
ankle of a wearer of the leg apparel (100), and an
outer ankle padding (166), which is arranged on the
outside of the leg apparel (100) in the region of an
ankle of a wearer of the leg apparel (100).

Leg apparel according to claim 39, characterised
in that the leg apparel (100) comprises at least one
Achilles tendon padding (138), which is arranged in
the region of an Achilles tendon of a wearer of the
leg apparel (100), and in that at least one edge por-
tion (162) of the Achilles tendon padding (138) ex-
tends substantially parallel to an edge portion (160)
of the inner ankle padding (158) and at least one
edge region (176) of the Achilles tendon padding
(138) extends substantially parallel to an edge por-
tion (174) of the outer ankle padding (166).

Leg apparel according to either of claims 39 or 40,
characterised in that the inner ankle padding (158)
and the outer ankle padding (166) have differently
formed outer contours.

Leg apparel according to any one of claims 39 to 41,
characterised in that the outer ankle padding (166)
extends over a larger area than the inner ankle pad-
ding (158).

Leg apparel according to any one of claims 39 to 42,
characterised in that the outer ankle padding (166)
extends over an area, the centroid of which is higher
than the centroid of the area, over which the inner
ankle padding (158) extends.

Leg apparel according to any one of claims 36 to 43,
characterised in that at least one ankle padding
(158, 166) has a channel (172), which extends from
an edge of the ankle padding (166) into the area
covered by the ankle padding (166), the leg apparel
(100) having a smaller degree of reinforcement in
the region of the channel (172), than in the regions
of the ankle padding (166) adjoining the channel
(172).

Leg apparel according to any one of claims 1 to 44,
characterised in that the leg apparel (100) has at
least one ankle padding (166), which is arranged in
the region of an ankle of a wearer of the leg apparel
(100), the ankle padding (166) having an edge region
(192), which extends substantially parallel to an edge
portion (190) of the shin padding (180).

Leg apparel according to any one of claims 1 to 45,
characterised in that the leg apparel (100) has at
least one ankle padding (166), which is arranged in
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the region of an ankle of a wearer of the leg apparel
(100), a channel (194) being arranged between the
ankle padding (166) and the shin padding (180), in
the region of which channel the leg apparel (100)
has a smaller degree of reinforcement than in the
region of the ankle padding (166) and a smaller de-
gree of reinforcement than in the region of the shin
padding (180).

Revendications

Vétement de jambe, en particulier chaussette, com-
prenant une partie tige (102) avec un plan médian
longitudinal (106) et un rembourrage pour tibia (180)
qui est agencé dans la zone d’un tibia d’une person-
ne portant le vétement de jambe (100),
caractérisé en ce que

le rembourrage pour tibia (180) est réalisé de ma-
niére asymétrique par rapport au plan médian lon-
gitudinal (106) de la partie tige (102) et comporte
plusieurs parties de rembourrage pour tibia (182,
184, 186) séparées les unes des autres par respec-
tivement un canal (188) ayant un degré de renforce-
ment moindre, dans lequel au moins deux des par-
ties de rembourrage pour tibia (182, 184, 186) pré-
sentent des largeurs moyennes différentes les unes
des autres et/ou des hauteurs moyennes différentes
les unes des autres.

Vétement de jambe selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que les parties de rembourrage pour
tibia (182, 184, 186) sont réalisées sous forme de
bandes s’étendant de maniére sensiblement verti-
cale.

Vétement de jambe selon I'une quelconque des re-
vendications 1 ou 2, caractérisé en ce que le rem-
bourrage pour tibia (180) comporte au moins un fil
de renfort qui forme des bouclettes dans la zone du
rembourrage pour tibia (180).

Vétement de jambe selon la revendication 3, carac-
térisé en ce que lefil de renfort présente une finesse
supérieure a celle du fil de base du vétement de jam-
be (100) dans la zone du rembourrage pour tibia
(180).

Vétement de jambe selon 'une quelconque des re-
vendications 3 ou 4, caractérisé en ce qu’au moins
une zone du rembourrage pour tibia (180) comporte
au moins deux fils de renfort qui forment des bou-
clettes dans la zone du rembourrage pour tibia (180).

Vétement de jambe selon 'une quelconque des re-
vendications 3 a 5, caractérisé en ce qu’au moins
une zone du rembourrage pour tibia (180) comporte
au moins un premier fil de renfort qui forme des bou-
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clettes dans cette zone du rembourrage pour tibia
(180) et au moins un deuxiéme fil de renfort qui con-
tient un matériau élastique.

Vétement de jambe selon la revendication 6, carac-
térisé en ce que le deuxieme fil de renfort est un
matériau d’enrobage et/ou retors qui contient un ma-
tériau élastique, en particulier de I'élasthanne.

Vétement de jambe selon I'une quelconque des re-
vendications 1 a 7, caractérisé en ce que le véte-
ment de jambe (100) présente un rembourrage pour
mollet (196) qui est agencé dans la zone d’'un mollet
d’une personne portant le vétement de jambe (100).

Vétement de jambe selon la revendication 8, carac-
térisé en ce que le rembourrage pour tibia (180)
présente au moins une section de bord (200, 206)
qui s’étend de maniére sensiblement paralléle a une
section de bord (198, 204) du rembourrage pour mol-
let (196).

Vétement de jambe selon 'une quelconque des re-
vendications 8 ou 9, caractérisé en ce qu’un canal
(202, 208), dans la zone duquel le vétement de jam-
be (100) présente un degré de renforcement infé-
rieur a celui présent dans la zone du rembourrage
pour tibia (180) et un degré de renforcement inférieur
a celui présent dans la zone du rembourrage pour
mollet (196), est agencé entre le rembourrage pour
tibia (180) et le rembourrage pour mollet (196).

Vétement de jambe selon I'une quelconque des re-
vendications 8 a 10, caractérisé en ce que le rem-
bourrage pour mollet (196) est réalisé de maniére
asymétrique par rapport au plan médian longitudinal
(106) de la partie tige (102).

Vétement de jambe selon la revendication 11, ca-
ractérisé en ce que le rembourrage pour mollet
(196) s’étend sur la face intérieure du vétement de
jambe (100) sur une plus grande hauteur que sur la
face extérieure du vétement de jambe (100).

Vétement de jambe selon I'une quelconque des re-
vendications 8 a 12, caractérisé en ce que le rem-
bourrage pour mollet (196) comprend au moins un
fil de renfort.

Vétement de jambe selon la revendication 13, ca-
ractérisé en ce que le fil de renfort contient un ma-
tériau ayant une bonne capacité d’isolation thermi-
que.

Vétement de jambe selon I'une quelconque des re-
vendications 13 ou 14, caractérisé en ce que le fil
de renfort contient de la laine, un matériau acrylique
et/ou un matériau polyester.
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Vétement de jambe selon 'une quelconque des re-
vendications 13 a 15, caractérisé en ce que le fil
de renfort forme des bouclettes dans la zone du rem-
bourrage pour mollet (196).

Vétement de jambe selon I'une quelconque des re-
vendications 13 a 16, caractérisé en ce que le fil
de renfort est tricoté dans la zone du rembourrage
pour mollet (196) en une armure quiforme des cham-
bres d’air.

Vétement de jambe selon I'une quelconque des re-
vendications 13 a 17, caractérisé en ce que le fil
de renfort est tricoté dans la zone du rembourrage
pour mollet (196) en une armure piquée.

Vétement de jambe selon I'une quelconque des re-
vendications 13 a 18, caractérisé en ce que le rem-
bourrage pour mollet (196) comporte au moins deux
fils de renfort.

Vétement de jambe selon la revendication 19, ca-
ractérisé en ce qu’au moins un fil de renfort du rem-
bourrage pour mollet (196) contient un matériau
élastique, en particulier de I'élasthanne.

Vétement de jambe selon I'une quelconque des re-
vendications 1 a 20, caractérisé en ce que le vé-
tement de jambe (100) comprend un rembourrage
pour tendon d’Achille (138) qui est agencé dans la
zone du tendon d’Achille d’'une personne portant le
vétement de jambe (100).

Vétement de jambe selon la revendication 21, ca-
ractérisé en ce que le rembourrage pour tendon
d’Achille (138) comporte au moins deuxfils de renfort
(146, 148).

Vétement de jambe selon I'une quelconque des re-
vendications 21 ou 22, caractérisé en ce qu’au
moins un fil de renfort (146) forme des bouclettes
dans la zone du rembourrage pour tendon d’Achille
(138).

Vétement de jambe selon I'une quelconque des re-
vendications 21 a 23, caractérisé en ce qu’au
moins un fil de renfort (146) du rembourrage pour
tendon d’Achille (138) contient un matériau élasti-
que.

Vétement de jambe selon I'une quelconque des re-
vendications 21 a 24, caractérisé en ce qu’un pre-
mier fil de renfort (146) forme des bouclettes dans
la zone du rembourrage pour tendon d’Achille (138)
et un deuxiéme fil de renfort (148) du rembourrage
pour tendon d’Achille (138) contient un matériau
élastique.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

17

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

32

Vétement de jambe selon I'une quelconque des re-
vendications 21 a 25, caractérisé en ce qu’au
moins un fil de renfort (148) est tricoté dans la zone
du rembourrage pour tendon d’Achille (138) en une
armure sergée.

Vétement de jambe selon I'une quelconque des re-
vendications 21 a 26, caractérisé en ce qu’au
moins un fil de renfort (148) est tricoté dans la zone
du rembourrage pour tendon d’Achille (138) en une
armure sergée 1:1, en une armure sergée 2:1 ou en
une armure sergee 3: 1.

Vétement de jambe selon I'une quelconque des re-
vendications 21 a 27, caractérisé en ce que le vé-
tement de jambe (100) comporte dans la zone du
rembourrage pour tendon d’Achille (138), outre au
moins un fil de renfort (146, 148), un fil de base (150)
qui contient une fibre naturelle.

Vétement de jambe selon I'une quelconque des re-
vendications 21 a 28, caractérisé en ce que le rem-
bourrage pour tendon d’Achille (138) est adjacent
vers le bas a une zone de talon (114), de préférence
rembourrée.

Vétement de jambe selon la revendication 29, ca-
ractérisé en ce que le rembourrage pour tendon
d’Achille (138) présente un bord inférieur (142) qui
s’étend essentiellement sur toute la longueur d'un
bord supérieur (140) de la zone de talon (114).

Vétement de jambe selon I'une quelconque des re-
vendications 21 a 30, caractérisé en ce que le vé-
tement de jambe (100) présente une bordure (212)
et en ce que le rembourrage pour tendon d’Achille
(138) se termine au niveau d’un bord supérieur (144)
qui est distant d’'un bord inférieur de la bordure (212).

Vétement de jambe selon I'une quelconque des re-
vendications 21 a 31, caractérisé en ce que la lar-
geur du rembourrage pour tendon d’Achille (138) di-
minue du bas vers le haut de maniére sensiblement
monotone.

Vétement de jambe selon I'une quelconque des re-
vendications 21 a 32, caractérisé en ce que le rem-
bourrage pour tendon d’Achille (138) est réalisé d’un
seul tenant.

Vétement de jambe selon I'une quelconque des re-
vendications 21 a 33, caractérisé en ce que le rem-
bourrage pour tendon d’Achille (138) coupe le plan
médian longitudinal (106) de la partie tige (102).

Vétement de jambe selon I'une quelconque des re-
vendications 21 a 34, caractérisé en ce que le rem-
bourrage pour tendon d’Achille (138) présente un
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degré de renforcement sensiblement constant.

Vétement de jambe selon I'une quelconque des re-
vendications 1 a 35, caractérisé en ce que le vé-
tement de jambe (100) présente au moins un rem-
bourrage pour cheville (158, 166) qui est agencé
dans la zone d’une cheville d’'une personne portant
le vétement de jambe (100).

Vétement de jambe selon la revendication 36, ca-
ractérisé en ce que le vétement de jambe (100)
comporte au moins un rembourrage pour tendon
d’Achille (138) qui est agencé dans la zone d’un ten-
don d’Achille d’'une personne portant le vétement de
jambe (100) et en ce qu’au moins une section de
bord (162, 176) du rembourrage pour tendon
d’Achille (138) s’étend de maniére sensiblement pa-
ralléle a une section de bord (160, 174) d’'un rem-
bourrage pour cheville (158, 166).

Vétement de jambe selon I'une quelconque des re-
vendications 36 ou 37, caractérisé en ce que le
vétement de jambe (100) comporte au moins unrem-
bourrage pour tendon d’Achille (138) qui est agencé
dans la zone d’un tendon d’Achille d’'une personne
portant le vétement de jambe (100) et en ce que le
rembourrage pour tendon d’Achille (138) est séparé
durembourrage pour cheville (158, 166) par un canal
(164, 178) dans la zone duquel le vétement de jambe
(100) présente un degré de renforcement inférieur
a celui présent dans la zone du rembourrage pour
tendon d’Achille (138) et un degré de renforcement
inférieur a celui présent dans la zone du rembourra-
ge pour cheville (158, 166).

Vétement de jambe selon 'une quelconque des re-
vendications 1 a 38, caractérisé en ce que le vé-
tement de jambe (100) présente un rembourrage
pour cheville intérieur (158) qui est agencé sur la
face intérieure du vétement de jambe (100) dans la
zone d’une cheville d’'une personne portant le véte-
ment de jambe (100), et un rembourrage pour che-
ville extérieur (166) qui est agenceé sur la face exté-
rieure du vétement de jambe (100) dans la zone
d’une cheville d’'une personne portant le vétement
de jambe (100).

Vétement de jambe selon la revendication 39, ca-
ractérisé en ce que le vétement de jambe (100)
comporte au moins un rembourrage pour tendon
d’Achille (138) qui est agencé dans la zone d’un ten-
don d’Achille d’'une personne portant le vétement de
jambe (100) et en ce qu’au moins une section de
bord (162) du rembourrage pour tendon d’Achille
(138) s’étend de maniére sensiblement paralléle a
une section de bord (160) du rembourrage pour che-
ville intérieur (158) et au moins une section de bord
(176) du rembourrage pour tendon d’Achille (138)
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s’étend de maniére sensiblement paralléle & une
section de bord (174) du rembourrage pour cheville
extérieur (166).

Vétement de jambe selon I'une quelconque des re-
vendications 39 ou 40, caractérisé en ce que le
rembourrage pour cheville intérieur (158) et le rem-
bourrage pour cheville extérieur (166) présentent
des contours extérieurs de forme différente.

Vétement de jambe selon 'une quelconque des re-
vendications 39 a 41, caractérisé en ce que le rem-
bourrage pour cheville extérieur (166) s’étend sur
une plus grande surface que le rembourrage pour
cheville intérieur (158).

Vétement de jambe selon I'une quelconque des re-
vendications 39 a 42, caractérisé en ce que le rem-
bourrage pour cheville extérieur (166) s’étend sur
une surface dont le centre de gravité est plus haut
que le centre de gravité de la surface sur laquelle
s’étend le rembourrage pour cheville intérieur (158).

Vétement de jambe selon I'une quelconque des re-
vendications 36 a 43, caractérisé en ce qu’au
moins un rembourrage pour cheville (158, 166) pré-
sente un canal (172) qui s’étend d’'un bord du rem-
bourrage pour cheville (166) dans la surface couver-
te par le rembourrage pour cheville (166), le véte-
ment de jambe (100) présentant dans la zone du
canal (172) un degré de renforcement inférieur a ce-
lui présent dans les zones du rembourrage pour che-
ville (166) adjacentes au canal (172).

Vétement de jambe selon I'une quelconque des re-
vendications 1 a 44, caractérisé en ce que le vé-
tement de jambe (100) présente au moins un rem-
bourrage pour cheville (166) qui est agencé dans la
zone d’une cheville d’'une personne portant le véte-
ment de jambe (100), dans lequel le rembourrage
pour cheville (166) présente une section de bord
(192) qui s’étend de maniére sensiblement paralléle
a une section de bord (190) du rembourrage pour
tibia (180).

Vétement de jambe selon I'une quelconque des re-
vendications 1 a 45, caractérisé en ce que le vé-
tement de jambe (100) présente au moins un rem-
bourrage pour cheville (166) qui est agencé dans la
zone d’'une cheville d’'une personne portant le véte-
ment de jambe (100), dans lequel un canal (194),
dans la zone duquel le vétement de jambe (100) pré-
sente un degré de renforcement inférieur a celui pré-
sent dans la zone du rembourrage pour cheville
(166) et un degré de renforcement inférieur a celui
présent dans la zone du rembourrage pour tibia
(180), estagencé entre le rembourrage pour cheville
(166) et le rembourrage pour tibia (180).
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