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【手続補正書】
【提出日】平成26年6月30日(2014.6.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
実施例１～４及び比較例１～８
　表１に従う配合処方のゴム組成物をバンバリーミキサーにて混練して調製した。
　得られたゴム組成物を上記の方法で測定した。その結果を表１に示す。
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