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(54) AUS SCHAUMSTOFF BESTEHENDE POLSTERUNG
(57) Bei einer aus Schaumstoff bestehenden Polsterung

fur Sitz- und/oder Liegemobel, bei der die Liegeei-
genschaft in verschiedenen Bereichen verdnderbar
ist, sind von einer mittleren Platte (1) ausgehend
nach beiden Seiten ragende saulenartige Vorsprun-
ge (3) angeordnet.

Dadurch wird der Federungskomfort der Polsterung
verbessert.

DVR 0078018



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

2 AT 504 204 B1

Die Erfindung bezieht sich auf eine aus Schaumstoff bestehende Polsterung fur Sitz- und/oder
Liegemobel, bei der die Liegeeigenschaft in verschiedenen Bereichen veranderbar ist.

Schaumstoffpolsterungen werden sowohl fiir Matratzen in Betten als auch fir Sitzmébel, die in
Liegembbel umwandelbar sein kénnen, verwendet. Um den Federungskomfort von Schaum-
stoffpolsterungen zu verbessern, wurde schon vorgeschiagen, einen Innenkern aus wellenartig
geformten Langs- und Querstegen zu bilden, so dass einerseits Ausnehmungen entstehen und
dadurch auch sonst eine Verbesserung des Federungskomforts erreicht wird.

Aus der AT 501 886 B1 ist es bekannt, dass bei einem Innenkern einer Polsterung fur Sitz-
und/oder Liegemdbel, der aus wellenartig geformten Langs- und Querstegen besteht, wobei die
Wellen der Langs- und Querstege miteinander verzahnt sind, die Langs- und/oder Querstege in
verschiedenen Bereichen des Innenkernes verschiedenen Querschnitt aufweisen.

Dadurch ist es moglich, dass der Federungskomfort des aus Schaumstoff bestehenden Innen-
kernes derart verbessert wird, dass eine sehr gute Anpassung an den Korper des auf der Pols-
terung Liegenden erzielt wird. Allerdings kann eine Veranderung der Liegeeigenschaft nur
entlang der gesamten Breite bzw. Lange eines Langs- und/oder Quersteges erreicht werden.

Die Erfindung hat es sich zum Ziel gesetzt, die bekannte Polsterung weiter zu verbessern und
zwar dadurch, dass eine Veranderung der Liegeeigenschaft punktweise moglich ist. Erreicht
wird dies dadurch, dass von einer mittleren Platte ausgehend nach beiden Seiten ragende
saulenartige Vorspringe angeordnet sind.

Bei einer erfindungsgemaRen Poisterung kann jedem saulenartigen Vorsprung z.8. eine ver-
schiedene Harte zugeordnet werden, so dass die gesamte Polsterung tatsachlich den jeweili-
gen Bedurfnissen des Benutzers angepalft werden kann.

In der DE 4433341 A1 sowie in der DE-G 8814506.9 U1 sind Matratzen beschrieben, bei denen
einzelne Teile ausgetauscht werden konnen. Der Austausch ist jedoch sehr umstandlich und
die bekannten Matratzen konnten sich daher auch in der Praxis nicht durchsetzen.

Die saulenartigen Vorspriinge konnen als Quader, Zylinder, Kegel oder dergleichen ausgebildet
sein.

Eine besonders zweckmé&Bige und einfach herzustellende Polsterung wird erfindungsgeman
erreicht, wenn die Platte Offnungen aufweist, durch weiche die saulenartigen Vorspringe
durchgesteckt sind.

Dabei konnen die saulenartigen Vorspriinge im Bereich der Offnungen der Platte gequetscht
sein, so dass sie dadurch gehalten werden. Besonders vorteilhaft ist es jedoch, wenn die sau-
lenartigen Vorspriinge im Bereich der Offnungen der Platte Einschnitte aufweisen, wodurch sie
an den Offnungen gehalten werden.

In vielen Fallen werden die saulenartigen Vorspriinge nach den beiden Seiten der Platte gleich
weit ausragen. Es ist aber auch mdoglich, dass sie nach beiden Seiten der Platte verschieden
weit ausragen. Dadurch wird auf beiden Seiten der Polsterung eine verschiedene Liegeeigen-
schaft bzw. eine Verteilung der Merkmale der Liegeeigenschaft erreicht.

Grundsatzlich konnte die Platte aus einem im wesentlichen starren Material bestehen. Im Rah-
men der Erfindung ist es jedoch vorteilhaft, wenn diese Platte aus einem harteren Schaumstoff
als die saulenartigen Vorspringe besteht.

Nachstehend ist die Erfindung anhand von in den Zeichnungen dargesteliten Ausfihrungsbei-
spielen naher beschrieben, ohne auf diese Ausfuhrungsbeispiele beschrankt zu sein. Dabei
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zeigen:

Fig. 1 in schaubildlicher Ansicht eine erfindungsgeméaRe Polsterung, wobei im rechten Teil die
saulenartigen Vorspriinge nicht eingesetzt sind;

Fig. 2 in schaubildlicher Ansicht ein in die Polsterung nach Fig. 1 eingesetzter sdulenartiger
Vorsprung,;

die Fig. 3 bis 11 jeweils in Ansicht verschiedene Moglichkeiten der Ausbildung eines séulenarti-
gen Vorsprunges.

GemaR Fig. 1 besitzt eine erfindungsgemafe Polsterung eine Platte 1, die mit einer Vielzahl
von ausgestanzten Offnungen 2 ausgestattet ist. In diese Offnungen 2 sind saulenartige Vor-
springe 3 eingesetzt, die nach beiden Seiten der Platte 1 ausragen.

Im Beispiel nach Fig. 1 sind diese s&aulenartigen Vorspriinge 3 etwa als Quader ausgebildet, die
im Bereich ihrer Mitte einen rundum laufenden Einschnitt 4 besitzen: In ihrer Mitte sind umlau-
fende Einschnitte 4 vorgesehen, von denen nach oben Vorspriinge 5 und nach unten Vor-
springe 6 ragen.

Die Einschnitte 4 sind ihrer Weite entsprechend den Offnungen 2 der Platte 1 angepalit, so
dass sie nach Durchdriicken der Vorspriinge 5 oder 6 durch die Platte 1 in dieser gehalten
werden. '

Es ist ersichtlich, dass die saulenartigen Vorspriinge 3 entlang der Lange oder Breite der Platte
1 mit verschiedenen Eigenschaften angeordnet werden kénnen. Es ist somit méglich, die Lie-
gequalitat bzw. Liegeeigenschaft der Polsterung genau dem Korper des Benitzenden anzupas-
sen.

Die saulenartigen Vorspringe 3 kénnen, wie bereits kurz ausgeflhrt, verschiedene Gestalt
aufweisen. In den Fig. 3 bis 11 sind verschiedene Moglichkeiten der Ausbildung der saulenarti-
gen Vorspringe 3 dargestellt.

Es sind demnach méglich: Nach beiden Seiten von dem Einschnitt 4 sich verjingende Kegel
(Fig. 3), nach beiden Seiten sich erweiternde Kegel (Fig. 4), leicht konisch nach beiden Seiten
sich verengende Quader (Fig. 2 und 5), Quader mit gleichbleibenden Breiten (Fig. 6), Kreiszy-
linder ohne Einschnitte 4 (Fig. 7), ohne mittleren Einschnitt nach oben und unten sich verjun-
gende Kegel (Fig. 8), ohne mittleren Einschnitt sich nach beiden Seiten hin erweiternde Kegel
(Fig. 9), quaderférmige saulenartige Vorspriinge ohne mittleren Einschnitt {Fig. 10), und
schlieBlich einen durchgehenden Quader gemaf Fig. 11.

Bei den bisher gezeigten bzw. beschriebenen Ausbildungen der Polsterung ragen die Vor-
spriinge 5 und die Vorspringe 6 gleichweit nach oben bzw. nach unten. Es ist aber auch mog-
lich, die Vorspriinge verschieden weit nach unten bzw. nach oben ragen zu lassen. So kénnten
die Vorspriinge 5 weniger hoch als die Vorspriinge 6 sein. Dadurch wird eine Polsterung mit
verschiedenen Liegeeigenschaften auf der einen Seite und auf der anderen Seite geschaffen.

Die saulenartigen Vorspriinge 3 konnen mit Luftungsbohrungen (nicht dargestellt) versehen
werden.

Die saulenartigen Vorspringe 3 werden vorzugsweise ohne irgendeinen Klebstoff mit der Platte
1 verbunden. Es ware jedoch in besonderen Féllen auch die Verwendung eines Klebstoffes
mdoglich. Insbesondere bei Nichtverwendung eines Klebstoffes kann der Beniitzer seine Polste-
rung ganz nach seinen Bedlrfnissen ausgestaiten. Er braucht nur die entsprechenden séulen-
artigen Vorspriinge 3 in der von ihm gewunschten Aufteilung einzusetzen.

Im Rahmen der Erfindung kann die Platte 1 mit den saulenartigen Vorspriingen 3 von Schaum-
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stoffplatten berdeckt werden.

Patentanspriiche:

1.

Aus Schaumstoff bestehende Polsterung fir Sitz- und/oder Liegemdbel, bei der die Liege-
eigenschaft in verschiedenen Bereichen veranderbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass
von einer mittleren Platte (1) ausgehend nach beiden Seiten ragende séaulenartige Vor-
spriinge (3) angeordnet sind.

Polsterung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die séulenartigen Vorsprunge
(3) als Quader, Zylinder, Kegel oder dergleichen ausgebildet sind.

Polsterung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Platte (1) Offnun-
gen (2) aufweist, durch welche die saulenartigen Vorspriinge (3) durchgesteckt sind.

Polsterung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die saulenartigen Vorspriinge
(3) im Bereich der Offnungen (2) der Platte (1) Einschnitte (4) aufweisen, wodurch sie an
den Offnungen (2) gehalten werden.

Polsterung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die séulenar-
tigen Vorspriinge (3) nach beiden Seiten der Platte (1) verschieden weit ausragen.

Polsterung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Platte (1)
aus einem harteren Schaumstoff als die saulenartigen Vorspringe (3) besteht.

Polsterung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die saulenar-
tigen Vorspriinge (3) Liftungsbohrungen besitzen.

Hiezu 2 Blatt Zeichnungen
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