
JP 2012-54102 A5 2013.7.4

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成25年7月4日(2013.7.4)

【公開番号】特開2012-54102(P2012-54102A)
【公開日】平成24年3月15日(2012.3.15)
【年通号数】公開・登録公報2012-011
【出願番号】特願2010-195878(P2010-195878)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｊ  61/06     (2006.01)
   Ｈ０１Ｊ   9/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｊ  61/06    　　　Ｋ
   Ｈ０１Ｊ  61/06    　　　Ｎ
   Ｈ０１Ｊ   9/02    　　　Ｌ

【手続補正書】
【提出日】平成25年5月20日(2013.5.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基体と、
　前記基体の表面に設けられ、ＳｉＣを有するバリア層と、
　前記バリア層の表面に形成された希土類元素のホウ化物を有する膜と、
　を有することを特徴とする陰極体。
【請求項２】
　前記希土類元素のホウ化物は、ＬａＢ４、ＬａＢ６、ＹｂＢ６、ＧａＢ６、ＣｅＢ６か
らなる群から選択された少なくとも一つのホウ化物を含むことを特徴とする請求項１に記
載の陰極体。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の陰極体を陰極として用いた蛍光管。
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