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KIVONAT

A talalmany laktobionsav, laktobionsavsok és/vagy laktobicnsavszarma-
zékok bevondanyagként torténd felhasznalasara vonatkozik alkalifémoeroxo-
SOk - elénydsen natrium-perkarbonat - bevonasanal. A talalmany eldnyods kivi-
teli alakja szerint az alkaiifémperoxosdkat bevondanyagként laktobionsavnak
és/vagy laktobionsénak borsavval ésfvagy bérsavsdval mint tovébbi bevoné-
anyaggal képezett keverékét tartaimazé bevonéréteggel lét}&k el A taldlma-
nyunk szerinti bevonas az alkélifémperoxosokat nedvességge! és bomlassai
szemben jol stabiiizalja. Taldimanyunk tovabbi elényés kiviteli alakja szerint
laktobionsavnak, laktobionsavsoknak és/vagy laktobionsavszarmazékoknak
alkalifém-szulfatbél és alkatifém-kloridbél alio szervetien asvanyisokeverékkel
mint tovabbi bevonbanyaggal képezett kombinaciGjat, eldnydsen keverékét

(
alkalmazztik alkalifémperoxosok - elénydsen natrium-perkarponat - bevonasa-



ra. A taldlmanyunk szerinti bevoné eljaras kuléndsen alkalmas néatrium-perkar-

bonat bevonasara és stabilizalasara.
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Talélmanyunk laktobicnsav, laktobionsavsok és/vagy laktobionsav-szar-
mazékok bevondanyagként torténd felhasznalasara vonatkozik, részecske-
alaku alkalifémperoxosok bevonasanal. Talaimanyunk targya tovabba eljaras
bevont részecskealaku alkalifémperoxosok eldallitasara, amely eljarasnal az
alkalifémperoxoso-részecskék bevonasara bevonoanyagként laktobionsavat,
valamely laktobionsavsot és/vagy valamely laktobionsav-szarmazékot alkal-
mazunk. Taldlmanyunk tovabbé a fenti eljarassal elballitott bevont részecske-
alaku alkalifémperoxosokra és ezek felhasznalasara vonatkozik.

Ismeretes, hogy peroxovegyuletek poralaki mosészerkeverékekben fe-
hérité komponensként alkaimazhaték. A haztartasokban hasznélatos teljes mo-
soszerekben fehéritészerként altalaban natrium-perborat-tetrahidratot vagy
natrium-perborat-monohidratot alkaimaznak, minthogy ezek az anyagok tiszta
mosdszerkézegben bomlassal szemben viszonylag stabilak. Egyre gyakrabban
hasznainak azonban mas alkalifémperoxosokat, kuléndsen neroxokarbonatot
(perkarbonat). Ezek az alkalifémperoxosok - kuldondsen a perkarbonat - tiszta
szaraz allapotban stabilak ugyan, hatranyuk azonban, hogy nedvesség jelenlé-
tében az aktiv oxigéntartalomban fellépd veszteség kézben kénnyen bomlanak;
ezt a folyamatot a perkarbonatok - ktléndsen a natrium-perkarbonat (PCS) -
példajan reszietesen ismertetjluk.

A fenti hatranyok elsésorban arra vezethetdk vissza, hogy a perkarbonat
sohasem teljesen szaraz, minthogy a gyartasi eljarasbol szarmazé maradék viz
mellett a PCS-ben levé hidrogénperoxid bomlasa révén is viz képzédik. A PCS
oldatokban tértend gyartasa soran (nedves eliaras) arra is tgyelni kell, hogy
nem joldefinialt homogén vegyulet, hanem részben hidratviztartalmu vegyule-

tek keveréke keletkezik. Ez - tdbbek kéz6tt - az alabbi képlette! jellemezhetd:



Na,C0O; . 1,5 H;0,
Na,COs . 1,5 H0, . H,0
Na,COs . 2 H,0, . H,0
Na,COs . 2 H,0,
Na,COs . x H,0,

A PCS stabilitdsat rontd nedvesség tehat nemcsak az alapporbéi szar-
mazik, amely az egyes komponensek (pl. zeolit, karboxi-metil-celluléz, szdda,
optikai fehéritdszerek stb.) révén a mosdszer nedvességtartaimanak jelentds
részéeért feleldés, hanem a karos nedvességtartalom egy része magabd! a per-
karbonatbol adddik. Az alkalifémperoxosodk - kulénésen a perkarbonat - bevo-
nasara szolgald rétegnek tehat optimalis esetben nem csupan a perkarbonat
részecskékre kivulrél hatd nedvességet kell tavol tartania, hanem a perkar-
bonatnak magabdl! a perkarbonatbdl szarmazo kristalyvizzel és/vagy a bomlas-
bél szarmazd nedvességge! szemben térténd megfeleld megvédésére is aikal-
masnek kell lennie. A PCS-részecskék bevonasara szolgalé bevonatanyaggal
szemben téamasztott tovabbi kévetelmény, hogy a perkarbonat oldodasi sebes-
ségét iehetbleg ne befolyasolja. A felhasznalt bevonatanyagnak a bevono- és
védbiunkeidn kivil a bevont alkalifémperoxosot tartalmazé felhasznalasra kész
mososzerben tovabbi funkcickat is el kell 1atnia.

Az irodalom szerint alkélifémperoxosdk stabilizélasara pl. szervetlen sta-
pilizaldanyagok vagy asvanyi véddéfilmek alkaimazhatok.

igy pi. @ 3 321 082 és 3 348 394 sz. német kbzrebocsaijtasi irat szerint
perkarbonat bevonasara bevonoanyagként adott esetben valamely alkalifém-
-szilikatot is tartalmazo borat alkalmazhatd. Kulénbdzé borsavakbo! alld, adott
esetben alkélifém-szilikatot tartalmazo hasonld bevondanyagok a 2 800 916 sz.
német kozrebocsajtasi iratban kerlltek ismertetésre. Az irodalom szerint bevo-

noanyagkeént tovabba asvanyi sok alkalmazhatok. igy pl. @ 2 915 980 sz. német



kozrebocséjtasi irat szerint natriumperkarbonét alkaliféldfémsdkkal vonhaté
be; a bevondanyagot vizes oldatbdl viszik fel a natriumperkarbonat-részecs-
kékre. A 2 417 572 és 2 622 610 sz. német szabadalmi leirasok szerint alka-
lifémperoxosdk bevonasara natrium-karbonatbdl és mas asvanyi sokbaol - kulé-
nésen natrium-szulfatbol - allé &svanyi véddéfilmet alkalmaznak. A 2 622 610 sz.
német szabadalmi leiras szerint ez az asvanyi bevonoéréteg natrium-szilikatot is
tartalmazhat.

Az irodalombdl ismert, fentiekben targyalt szervetlen vagy asvanyi bevo-
ndanyagok az alkalifémperoxosok stabilitasat javitjak ugyan, a fennallé problé-
mat azonban - kulénésen natrium-perkarboniat esetében - kielégité mértékben
nem képesek megoldani.

Talalmanyunk célkitizése részecskealakl peroxovegyletek bevona-
sara szolgalod oiyan Uj bevondanyag kidolgozasa, amely a fentismertetett kdve-
telményeknek messzemenden megfelel és a bevont részecskék hosszabb idén
at torténd tarolasa esetén - kiléndsen mas mosoészerhatéanyagok ieleniétében
t3rténd tarolaskoer - fokozott stabilitast biztosit.

A fenti celkitdzeést talaimanyunk értelmében az igénypontokban megha-
tarozott, szerves bevonodanyagot tartalmazé bevondérétegge! bevont részecske-
alaki aikalifémperoxosok segitségéve! oldjuk meg. A feladat megoldasara to-
vabbé a talalmanyunk szerinti bevont részecskezalaku alkalifémperoxosok eid-
allitasi eljarasa es a jelen szabadalmi leirasban ismertetett felnasznalas szol-
gai.

Talaimanyunk targya kliénosen laktobionsav, laktobionsavsék és/vagy
laktobionsav-szarmazékok felhasznélasa alkalifémperoxosok - kiiléndsen vala-
mely peroxokarbonat, peroxopirofoszfat, oeroxotripolifoszfat és/vagy peroxo-
monoszulfat - bevonasara. A taldlmanyunk szerinti felhasznalas a fentismerte-

tett percxosokon kivul az irodalombol ismert tovabbi persék (pl. perboratok,



szervetien peroxidok stb.) esetében is eredményesen alkalmazhato. A lakto-
bionsavat, laktobionsavsokat és/vagy laktobionsav-szarmazékokat, azonban
elényésen natrium-perkarbonat bevonasara alkalmazhatjuk. A jelen talalmany
egyik véaltozata szerint laktobionsav és/vagy laktobionsavsék bérsavval és/vagy
bérsavsodkkal kombinalve, kuléndsen kedvezben keverék formajaban alkalmaz-
hatok alkalifémperoxosdk - elénydsen natrium-perkarbonat (PCS) - bevonéasa-
ra. Talalmanyunk tovabbi valtozata szerint laktobionsavat, laktobionsavsokat
és/vagy laktobionsavszarmazékokat alkalifém-szulfatbé! és alkalifém-kleridpdl
allé asvanyisokeverékkel kombinalva, elénydsen keverék formajaban alkaimaz-
hatunk alkalifémperoxosok - elénydsen natrium-perkarbonat - bevonasara.

A laktobionsav a 4-(beta-D-galaktozido)-D-glukonsav képletl ismert ve-
gyulet. A laktobionsav pl. lakioz oxidacigjava! allithatd eid. A laktobionsav séi
alkéliféemek vagy alkalifdldfémek kationjaival képezett vizoldhatd sok; elonys-
sex az alkalifémsok. Az alkalifdldfémsok kdzui eldnyds a kalciumss. A takic-
bionsavsok kézui kiidndsen eldnyds a keménységet nem okozd néatrium- és
kalium-laktobionat. Talalmanyunk érteimeben a lektobionsavszarmazékok pl.
aktopionsavamidok vagy lakiobionsavészterek lenetnek. A laktobionsavami-
dok a iaktobionsavnak nemelagazoélancdy, telitett vagy telitetlen, iegfeliebb 22
szénatomos primer alkil-aminokkal képezett amidjai. EIGnydsek pl. a laktobicn-
sav egyenesiancd 8-22 szénatomes aminccsogortot tartalmazé zsirsavamiciai.
Az emidképzéshez eldnydsen 14-18 szénatomos lanchosszisagl aminokat
alkalmazhatunk. E céira aminkeverékek is felhasznalhatok, pi. 2 természetben
eiéfordulé zsirsavkeverékexbd! nyert zsirsavaminkeverékek. A laktobionsav-
eszterek laktobionsavnak egyenesiancu, 8-22 szénatcmos, telitett vagy teli-
tetlen primer alkohclokkal képezett észterei. Kuldndsen elénydsek pl. a 8-22
szénatomos egyenesiancu primer alkoholokkal képezett laktobionsav-észterek;

ezek az alkoholok a megfeield zsirsavak redukcidjaval szarmaztathatok le. A



laktobionsavamidok, illetve -észterek képzésére felhasznalhatd zsirsavak kézul
a kaprilsav, kaprinsav, laurilsav, mirisztinsav, palmitinsav, sztearinsav, arachin-
sav és behénsav kuléndsen elénydsnek bizonyult. A laktobionsavszarmazék
képzésére felhasznalhato telitetlen zsirsavak kézul a palmitolajsavat, olajsavat,
linolsavat és linolénsavat emlitjuk meg. A laktobionsavszarmazek képzésére
fethasznalhato természetben eldforduld zsirsavkeverék pl. kdkuszzsirsav vagy
faggyuzsirsav lehet. A laktobionsavamidok illetve -észterek ismertek és ke-
reskedelmi forgalomban beszerezhetdk vagy laktobionsav amidalasaval, illetve
észterezésével 6nmagukban ismert eljarasokkal allithatdk elé. Az irodalombd!
ismert, hogy a laktobionsav ilieive s6i mosdszer- €s tisztitdszerkompozicidkban
épitd ilietve egyuttes épitd (cobuilder) tulajdonsagokkal rendelkeznek. Ezen ve-
gyuletek persék bevonasara i6rténd felhnasznalasara azonban az irodalom
semmilyen utalast nem tartalmaz, ez a felhasznalas uj, kiléondsen bérsavval
iiletve borsavsdkkal vagy alkalifém-szulfatbdl €s alkalifém-kloridbdi alld asva-
nyisékeverékekke! (a tovabbiakpan roviden "alkalifém-szulfat-klorid") képezett
kombinacidk esetében.

A talalmanyunk szerinti bevont részecskealaku alkalifémperoxosé egy
magbd! €s a magot korlilvevd bevondrétegbdi ali. A mag iényegében eqy alka-
lifémperoxosébd! - kildndsen peroxokarbonatbol (perkarbonat) peroxopirofosz-
fatbéi, peroxotripolifosziatbél és/vagy peroxomonoszulfatbdl - ali. A magot ké-
ruivevé bevonoréteg bevonatanyagként ibkomponensként laktobionsavat, vala-
mely laktobionsavsét és/vagy valamely laktobionszavszarmazékot tartalmaz. A
bevonoréteg bizonyos mennyiségben mas szokasos bevonatanyagokat
és/vagy az alkalifémperoxoso gyartasanal hasznélatos segédanyagokat tar-
talmazhat. A talalmanyunk szerinti bevont részecskeaiaku alkalifémperoxosé

eldnyds képviseldje a peroxokarbonat, kiléndsen a natrium-perkarbonat.



A taldimény elényds kiviteli alakja szerint a bevont részecskealaku al-
kalifémperoxoso a bevonérétegben annak témegére vonatkoztatva ésszesen
legalabb 50 témeg % laktobionsavat, laktobionsavsot és/vagy laktobionsav-
szarmazékot tartaimaz. A laktobionsav, lakiobionsavso és/vagy laktobionsav-
szérmazék dsszmennyisége a bevonorétegben elbnydsen legalabb 60 t-
meg %, kuléndsen elényésen legalabb 75 témeg %.

A laktobionsavat, laktobionsavsot és/vagy laktobionsavszarmazékot tar-
talmazo bevonoréteggel (a tovabbiakban "LBA-bevonoréteg") kérulvett tataima-
nyunk szerinti részecskék stabilitdsa meglepden j6. Ez az elény annal is megle-
pébb, minthogy a taldlmanyunk szerinti bevoriéréteg jelentds részben szerves
bevondanyagot tartalmaz anélkul, hogy & szerves bevonéanyag oxidacioval
szemben mutatott érzékenysége problémakat okozna. A taldlmanyunk szerinti
L BA-bevondréteg az alkaliféemperoxosé-részecskéket mind a kivdirdl hatd ned-
vességgel (pl. a mosdszer komponenseibdi szarmazd nedvesseg), ming az
alkalifémperoxoso-részecskék belsejébdi szarmazd vizzel szemben nagyon
elbnydsen megvédi. Talaimanyunk tovabbi jelentés elénye, hogy az alkalifém-
peroxosdban ielenlevd szabadonmozgo vizet az LBA-bevonodreéteg tarolés alatt
nagyon 0l befogja; ezaltal a peroxosoban levd hidrogénperoxidnak aktiv
oxigén veszteségge! és vizképzodéssel jérd, a termek mindségét befolyasolé
bomlasa hatékonyan visszaszorithato.

Talalmanyunk tovabbi meglepd eldnye, hogy a talalmanyunk szerinti be-
vonat az alkélifémperoxosck vizoldhatésagat és oldddasi sebességét nem
cstkkenti. A taldimanyunk szerinti bevont alkélifémperoxoso-részecskék olyan
kedvezd alkalmazastechnikai tulajdonsagokkai rendelkeznek, ameiyek az irc-
dzlombdl ismert nedvességtaszité bevoncanyagok alkaimazasa esetén ily md-

don nem mindig érheték el.



Talalmanyunk elényei kilénésen kedvezden jeientkeznek olyan véddré-
teg esetében, amely laktobionsavat ésfvagy iaktobionsavsot borsavval ésfvagy
valamely bérsavsdval mint tovabbi bevondanyaggal egyditt, killénésen keverék
formajéban tartalmaz. Taldlmanyunk ezen valtozatanak elényés kiviteli alakja
szerint a vedorétegben a laktobionsavnak és/vagy laktobionsavsénak a bérsav-
hoz és/vagy bdrsavsohoz viszonyitott mélaranya célszerien 10:1 - 1:3, elénys-
sen 6:1 - 1:1,5, kGldndsen elénydsen kb. 1:1 - azaz 1,1:1 - 1:1,1 (bérra vonat-
koztatva). Klidnosen elényss tulajdonsagokkal rendelkeznek azok a bevoni ré-
szecskealaku alkalifémperoxosdk, amelyek laktobionsavnak és/vagy lakto-
bionsavsbnak borsavval és/ vagy borsavsdval képezett kombinaciéi, elényésen
xeverék formajaban; a kombinacio a bevonoanyag legalabb 80 tdmeg %-at,
eldnydsen legalabb 90 %-at teszi ki. A fenti, laktobionsav ésivagy laktobionsav-
SO és borsav és/vagy borsavsd kombinacidjat tartalmazé bevondanyagok ese-
iében a fenti komponensek kiiénbdzd bevonatrétegekben is jelen lehetrek. gy
pl. a PCS-t eidbb borsavat, illetve borsavsot tartalmazoé belséd bevonéréieggel
iathatiux el, majd erre a rétegre visszik fel a laktobionsavat illetve laktobion-
savsot tartaimazd masodik kiilsé réteget. Talalmanyunk ezen kiviteli alakiz ese-
tében azonban elénydsen egyetlen bevonoréteg tartalmazza a két kilénbdz6
tiousd komponenst.

Borsavként ortobdrsav (HsBO;) vagy metabdrsav (HBO,) alkalmazhatd.
Borsavsokent orioborsavbdl vagy meiaborsavicoi leszérmaztathato, illetve a
0-2BnCon dltalanos képletd, vizben szegény polibdrsavakra visszavezethetd
szervetlen boratok alkalmazhaték. A taldiményunk szerint feihasznathato bor-
savsok elonydsen asvanyi borszarmazékok (pl. ortoborét és metaborat) lehet-
nek, eldnyosek az alkalifémboratck. Kildnssen elbnyds a bérax, pl. pentahidrat
vagy dekahidrat forméjaban. A laktobionsav és a bérsavak részleges vagy tel-

fes soképzését a bevondanyag oldatok elkészitése soran oly modon végezhet-



iUk el, hogy a laktobionsav és/vagy bérsavak vizes oldataihoz alkalifémek vagy
alkaliféldfémek hidroxidjait vagy oxidjait adjuk.

Talalmanyunk tovabbi kiviteli alakja szerint a talalmanyunk szerinti eld-
nyok kalondsen olyan védorétegek felhasznalasa esetén érhetbk el, amelvek a
laktobionsavat, laktobionsavsot és/vagy laktobionsav-szarmazékot alkalifém-
-szulfatbol és alkalifém-kloridbdl alié szervetlen asvanyisdkeverékkel mint
tovabbi bevondanyaggal képezett kombinacid, elénydsen keverék aiakjaban
tartalmazzak. Talalmanyunk ezen elényds kiviteli alakje szerint a bevonoréteg-
ben alkalifém-szulfatként vagy -kloridként a natrium vagy kalium megfeleld soit
alkalmazzuk. Taladlmanyunk fenti kiviteli alakja esetében tehat a bevonoréteg
iaktobionsav, {aktobionsavsé és/vagy laktobionsavszarmazék mellett tovabbi
komponensként egy asvanyisokeveréket tartalmaz, ameiyet a bevonasi folya-
mat alatt natrium- vagy kaliumszulfat és natrium- vagy kalium-klorid egyuttes
kristélyositasaval képezink. Kuléndsen eldnydsen jarhatunk el oly médon,
hogy laktcbionsavscokat - kliléndsen natrium-lakiobionatot - alkélifém-szuifat
-kloridaal kombinalunk. A fenti, laktobionsavat, laktobionsavsot és/vagy iakto-
Sionsav-szérmazékot és alkalifém-szulfat/alkalifém-kirorid sékeveréket (a {o-
vabbiakban "LBA/szulfat-klorid bevonoréteg") tartalmazoé kombinalt bevoné-
rétegge! bevont taldalményunk szerinti részecskék megiepden ¢ stabilitast mu-

tatnak. Talédlmanyunk ezen xiviteli alakjanak & pevont aikaiifémperoxosék tarol-

-5

atosaqa és a igrolas soran mutatott stabilités erén jeientkezé kildnos elénye,
hogy a talalmanyunk szerinti LBA/szulfat-klorid bevondréteg nem csupan a vi-
zetl, hanem az alkalifémperoxosaoben levd, szabzdon mczgs hidrogénpe:cxiGe:
1S nagvon joi befogja. Ezaltal az aktiv oxigén veszieségge! és vizképzddéssel

iaro, a termék min6ségét befolyasold hidrogénperoxidbomias a peroxosdban

hatékonyan visszaszorithaté, minthogy a bevonoérétegben levo L BA-kompo-
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nens stabilizald hatasat az alkalifém-szulfat-klorid-komponens kedvezéen kie-
gésziti.

A talalmanyunk szerinti fenti eredmény annél is meglepébb, minthogy az
alkalifém-szulfat-kloridok esetében egyszer( szervetlen alkalifemsokrél van
sz0, amelyeknek a komponensei 6nmagukban ilyen stabilizald hatast nem mu-
tatnak. Igy a fenti stabilizalo hatast sem az alkélifém-szulfatok, sem az alkali-
fém-kloridok nem fejtik ki. Anélkul, hogy talalmanyunkat barmilven elméleti
megforitolds aital korlatoznank megemlitjik, hogy a talalmanyunk szerinti alka-
lifém-szulfat-kioridot is tartalmazé bevenoréteg stabilizald hatasa feltehetéen
az alkalifém-szulfat-klorid klatratképzé hatasara vezethet6 vissza. Az alkalifém-
-szulfat-kloriddal lejatszodo klatratképzés segitségével az alkalifémperoxosod-
-részecskekre kivalrél hatd nedvességet (pl. @ mosdszerkomponensekbd! szar-
mazd nedvesseq) az alkélifémperoxosé-részecskek belsejébdl szarmazo kris-
talyvizet és a hidrogénperoxidot a klatrat kristaiyracs helyeibe térténd beépllés
révén erésern - 2 szokasos kristalyviznél erésechben - megkoti. A klatratképzE-
aés kilonds elénye, hogy e talalmanyunk szerinti alkalifém-szulfat-klorid bevo-
noréteg a tarolas soran részben az alkalifém-peroxosdbdl feliszabaduid hidro-
génperoxidct nagyon jO befogja és erdsen megkdii. Ezéltal a taiaimanyunk
szerinti LBA/szulfat-klorid bevonat segitségéve! az aktiv oxigénveszteséggei és
vizképzddéssei jard, a termék mindségét befolyasold hidrogénperoxid-bomias

eroxosdnan hatékonyan visszaszaorithato.

v

a
A bevenéanyagban az alkalifém-szulfat és alkalifém-kiorid aranya tag
hatarokon bell! valtoztathatd, azonban az alkalifém-szulfat : alkalifém-klorid
moiarany célszerlen kb. i:1 és kb. 8:1 kozo6tti érték; a klatratképzodeés kils-
nosen e fenti moélarany mellett jatszodik le kedvezésn. Az alkalifém-szulfat és

alkaliféem-klorid moélaranya elénydsen kb. 3:1 és 5:1 kozotti érték.
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Talalmanyunk elényds kiviteli alakja szerint a laktobionsayv, laktobion-
savso és/vagy laktobionsav-szarmazek, valamint az alkalifem-szulfatbol és al-
kalifém-kloridbdl alié asvanyisdkeverék témegaranya 1:1 - 10:1, elényésen
1,5:1 - &:1, kKtléndsen elénydsen kb. 3:1 - 4:1. Kuléndsen kedvezd tulajdon-
sagokkal rendelkeznek az clyan bevont részecskealaku alkalifémperoxosoék,
amelyekben a laktobionsav/laktobionsavsé és/vagy laktobionsav-szarmazék és
alkélifém-szulfat/alkalifém-klorid asvanyisdkeverék kombinacié mennyisége =
bevonatanyag 6ssztdmegére vonatkoztatva legalabb 80 témeg %, elénydsen
legalabb SC %. A laktobionsavbol, laktobionsavsdbol és/vagy laktobionsav-
-szarmazekbdl és alkalifém-szulfat/alkaiiféem-klorid asvanyisdkeverékbdl allé
kombinacio egyetlen bevondrétegben vagy kilénbozd bevondrétegekben lehet
jelen. igy pl. eljarhatunk oly médon, hogy a PCS alkalifémperoxosaét elébb alka-
Hfem-szulfat/aikaliféem-kiorid asvanyisckeverékbd! aild belsé bevondrétegget
tatjuk el, majd erre visszUk fel a laktobionsavat, laktobionsavsét és/vagy lakto-
bionsav-szarmazékot tartaimazo masecdik kilsé réteget. A kombinalt bevono-
réteg két komponense 2zonban eldnydsen egyetien - hozzavetblegesen homo-
gén - bevonodrétegben keverék formajaban van ielen.

A bevonatanyagok a mar ismertetett talalmanyunk szerinti komponensek
mellett kis mennyiségben mas szokasos bevonatanyagokat és/vagy az aikal:-
f&mperoxosé - kildndsen natrium-perkarbonat - gyartasnal hasznalatos segéd-
anyagokat s tartalmzazhatnak. Az ilyen segédanyagok mennyisége a beveonat-
anyag ¢ssztémegére vonatkoztatva iegfeliebt 20 témeg % (tdbb réteg esets-
ben az dsszes rétegre vonatkoztatva). £z azt jeiend, hogy az emlitett egyéb
adalekanyagok 2 bevonatanyag tdmegére vonatkoztatva 0-2C % mennyiségben
vannak jelen. A talalmanyunk szerinti bevonatanyagban felhasznalhaté, a nat-
riumperkarbonat gyartasnal felhasznalt segédanyagok kézul pl. az alabbiakat

emlitjik meg: natrium-polifoszfatok, kildndsen natrium-hexametafoszfat, ame-



lyek a bevonatanyag témegére vonatkoztatva 0-10 témeg % mennyiségben
alkalmazhatdk; natrium-polikarboxilatok, ktléndésen akrilsavpolimerek natrium-
s&i, mint pl. 2500-100 000 molekulatdmegt akrilsavhomopolimerek vagy akril-
sav/maleinsav kopolimerek natriumsoi, elénydsen nairium-poliakrilat, a bevo-
natanyag tdmegére vonatkoztatva 0-10 témeg % mennyiségben; natrium-szili-
katok, elénydsen Si0,:Na,O = 3,5:1 - 2:1 aranynak megfelel6 viztveg, a bevo-
natanyag tdmegére vonatkoztatva 0-20 tdmeg % mennyiségben; foszfonsavak,
Kulonosen adoti esetber hidroxi-helyetiesitett kis szénatomszéamu alkan-monc-
vagy -difoszfonsavak, pl. 1-hidroxietan-1,1-difoszfonsav vagy séi, pl.a bevonat-
anyag tdmegére vonatkoztatva 0-5 témeg % mennyiségben; és vizoldhatd
magnéziumsok, elénydsen magnézium-szulfét, elénydsen a bevonatanyag -
megére vonatkoztatva 0-10 tdmeg % mennyiségben. A talalmanyunk szerinti
bevonztanyaghoz tovébba a fentemiitett segédanyagokon kiviil az alkalifém-
peroxcsdk - kliidnosen natrium-perkarbonat - gyartasnal hasznélatos barmely
segédanyag hozzéadhate.

A talgimanyunk szerinti bevont részecskealaku atkalifémperoxosdkbarn a
bevonatanyag éssztdmegének als¢ hatarat a részecskék teljes beboritasahoz
szlikséges bevondanyagmennyiség képezi. A részecskék stabilizalasghoz - az
alkaiifémperoxosd-részecskék fellleti tulajdonsagaitdl figgden - legalabb 1 t&-
meg %, eldnydsen iegaiach 2 tdmeg % bevoratréteg mar elegendd. A szilard
bevonodanyag mennyiségének feisé hatarat altaléban az a célkitlizés hatarozza
meg, hogy a stabilizalands részecskekben az a2ktiv oxigén mennyiséget a tui-
zottan nagy foléslegben aikaimazott bevondanyag szukségtelenul ne csokkent-
se. £zért a sziiard bevondanyag mennyiségenek fels6 natara - a bevont alkaii-
iémperoxoso-reszecskek tdmegére vonatkoziatva - elénydsen tegfeljebb 5-6 16-
meg %; 10 tdmeg %-nal nacvobb mennyiségl bevonatanyag alkalmazasa mar

kevéssé ceélszerl. A szilard bevondanyag mennyisége - a bevont alkalifémper-



13

oxoso-részecskék tomegére vonatkoztatva - 2-10 témeg %, elénybsen 3-6 t6-
meg %. A fenti tartomany alkalmazasa esetén az alkaiifémperoxosok teljes és
optimalis bevonasa biztositott.

Bér taldlmanyunk segitségével barmely alkalifémperoxoso (egyetlen per-
ox0s0 vagy peroxosokeverékek egyarant) az LBA-bevondréteggel térténd be-
vonéssal stabilizalhaté, taldlmanyunk kiléndsen elényésen natrium-peroxokar-
bonat (natrium-perkarbonat) stabilizalasara alkalmazhaté. A bevonandé per-
Ox0s0K kis mennyiségben (altaldban a peroxoséanyag 10 tdmeg %-at meg nem
haladd mennyiségben) a poroxosdk gyartasanal hasznalatos adalékanyagokat
tartalmazhatnak. Ezek pl. az alabbi adalékanyagoek lehetnek: stabilizalészerek,
kalénosen alkalifém- vagy magnézium-szilikatok, magnézium-szulfat, foszfatok
(pl. metafoszfat), szerves stabilizalészerek (pl. kinclinsav, szalicilsav vagy dipi-
kolinsav (DPA); kelatképzok, pl. 8-hidroxi-kinolin vagy etiléndiamintetraecetsav
(EDTA)}, foszfonsavszarmazekok, pl. metilén- vagy aminometilén-foszfonsavak
vagy sGiK, eldnydsen i-nidroxi-etilidén-foszfonsav (FEDP), valamint kis meny-
nyiségben szokasos térhalositoszerek.

A talalmanyunk szerinti bevont részecskealakl alkalifémperoxcsok
- klénosen bevont perkarbonat - alapjaul szoigéid peroxo-vegyliet az iroda-
lombdl ismert barmely eljarassal eléallithatd. Az alxkélifémperoxosdk gyartasara
szolgalé eljarasok un. nedves és széaraz eljarasok lehetnek, és a szakember
altal j6lismertek. A talaimanyunk szerint bevonando alkalifémperoxosék a bevo-
noé réteg felvitele elétt a részecskenagysag novelése céljabdl granulalési épés-
nek vethetdk ala. Granulald eljarasként pi. a tdmoritd eljaras (szaraz granulé-
las) és felépitd granuldld eijéras (nedves granuiélas) alkalmazhato, adoti eset-
ben szokasos kétd- és granulalosegédanyagok aikalmazasa mellett. Nagy és

nehéz részecskék kézvetlenll a szaraz elidrassal is eldailithatdk. A kape:i
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nehéz részecskék a talalmanyunk szerinti bevonas utan elénydsen alkalmaz-
hatok kompakt mososzerként és fehéritészerkent.

A taldimanyunk szerinti bevont részecskealaku alkalifémperoxosdék alta-
I2ban mosdszerként vagy fehéritészerként, kulénésen kompakt moso- vagy fe-
héritészerkent alkalmazhatdk.

Talalmanyunk targya tovabba eljaras a taldlmanyunk szerint bevont sta-
bilizalt részecskealaku alkalifémperoxosok eléallitasara, fokomponensként
{aktobionsavat, valamely laktobionsavsét és/vagy valamely laktobionsav-szar-
mazékot tartalmaz6 bevondanyagot magabanfoglald sziléard bevonoéréteggel
torténd bevonas Utjan. A taldlmanyunk szerinti, bevont részecskealaku alkali-
fémperoxosok elballitdsara szoligalo fenti eliarast oly moédon végezzik el, hogy
a peroxosék részecskéit a bevonoanyag komponenseit oldott vagy szuszpen-
dalt allapotban tartalmazé vizes bevonészerrel kezeljuk, majd a kezelt részecs-
kék széritasa céljabdl a vizet elparologtatjuk. A fenti eljaras soran az alkalifém-
oercxoso-részecskeék fellietén bevonatanyagként laktobionsavat, valamely
iaktobicnsavsoét és/vagy laktobionsav-szarmazékot és adott esetben az alkali-
fémperoxosd gvartasnal hasznalatos segédanyagokat tartalmazé bevond ré-
teget aiakitunk ki.

A bevonatanyag egyes komponenseinek koncentraciéjat céiszerien oly
modon vélasztjuk meg, hogy a vizes bevondanyag szilardanyagtartalma [az c!-
dott ésivagy szuszpendalt bevondanyagok €s a tobbi szokasos segédanyag] a
Kivant bevonashoz elegendden magas legyen. ugyanakkor a vizes bevono-
anyaggai kezelt alkalifémperoxos6 nedvességtartalma tulzott mértékben ne
emelkedjék; ez esetben ugyanis a bevonodanyag felvitele uian elvégzenad sza-
ritas sorén csupan viszonylag kevés vizet kell elparologtatni. A vizes bevono-
szer dssz-szilardanyagtartaima célszerlien legalabb 25 témeg %. elénydsen

legalébb 40 tdmeg %. A taldlmanyunk szerinti eljdrasnal kuléndsen elénydsen
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40-60 tdmeg % szildrdanyagtartaima bevonészereket alkalmazhatunk. A be-
vonoszer pH értéke - a felhasznalt bevondanyagoktol fuggden - a savasto!
fugosig terjedd széles tartomanyban valtozhat, azaz kb. 1,5 és kb. 12 kézotti
pH-érték lehet. Amennyiben a bevonbéanyagokhoz savakat (pl. laktobionsav,
illetve adott esetben borsav) adunk, a pH alkalifém- és/vagy alkaliféldfém-
-hidroxidok vagy -oxidok (eldny&sen natrium-hidroxid vagy mas alkalifémitugok)
hozzdadasaval a kivant értékre allithats be. A vizes bevondszerrel kezelt alka-
lifemperoxosok nedvességtartaima nem iehet tul magas, minthogy ez a termék
szaritasat foldslegesen megnehezitené. A kezeit termék nedvességtartalma

- széritas el6tt - altalaban 9 tdmeg %-nal alacsonyabb, elénybsen 2,5-6 té-
meg %.

A bevonoszerrel térténd kezelésnél és a viz elparologtatasnal alkalma-
zott hdmérsékletet a kezelends peroxc-vegyllet jellegétd! fliggden valasztjuk
meg. Az alkélifémperoxosc részecskéket altalaban a bevonandé részecskék
elCéliitésanal alkaimazott hdmérsékletnél csupéan kis mértékben alacsonyabb
vagy magasabb ndémérsékleten kezeljuk a bevondszerrel. A bevendszer felvi-
telekor a peroxo-vegyllet részecskéit célszerlen a peroxo-vegyllet bomlasi
hémérsékieténél alacsonyabb hémérsékleten - éltalaban 90 °C alatt - tartjuk. A
részecskeék szaritédsakor a vizet altalaban 30-80 °C-on tavolitjuk &l

A bevondszerrel kezeit alkalifémperoxosdk szaritasa soran a vizet a le-
het6 legalacsonyabb maradék viztartalomig kell eltavoiitani. A maradék viztar-
talom rninden esetben pl. 2 tdmeg %-nai kisebb kell hogy legyen. A bevant ré-
szecskéket elénydsen 1 tdmeg %-nal kisebb, kliéndsen elénydser: 0.6 tdmeg
%-nal aiacsonyabb maradék viztartaiomig szaritjuk.

A~ bevoncréteget folyamatos vagy szakaszos eljarassal vihetjiuk fel az
alkalifémperoxoso6 részecskékre. A szakaszos eljdras soran pi. oly médon jar-

hatunk el, hogy a peroxoso-részecskéket megfeield keverbberendezésben (p!.
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ekekaros keverd) kezeljtk, majd szaritjuk (pl. 8rvényréteges szaritoberende-
zésben). A peroxoso-részecskékre tovabba 6rvényréteges berendezésben
porlaszthatjuk ra a bevondanyag komponenseket tartalmazd oldatot; ennek
sorén az orvénylorétegben a vizet egyidejlleg elparologtathatjuk és ily mddon
egy iépéshen széraz bevont részecskéket nyerdnk. A fluidizaciés (érvényréte-
ges) eliarést 6nmagaban ismert mddon végezzik el és folyamatosan is végre-
hajthatjuk. A bevont alkalifémperoxosok talalmanyunk szerinti eléallitasi eijara-
séanak masik kiviteli alakja szerint a bevonéanyagot, valamint az adott esetben
hozzaadandod tovabbi szokasos segédanyagokat gylriréteges keverbberende-
zésben visszik fel a részecskealakd alkalifémperoxosoéra. A gyUriréteges ke-
ver6ben a bevonandd részecskeéket percenkenti 1500-1800 fordulat mellett &
gyUrlrétegen belli a keveréberendezés falanai a vizes bevondszerre! intenzi-
ven Gsszekeverjuk. A keveréberendezésben elkészitett, még nedves terméket
ezutén hagyomanyos moédon (p!. fluidizaciés széritd) szaritjuk. A gylriréteges
Keverdpberendezés alkalmazésan alapuld eljaras igen hatékeny, és elbryds tu-
lajdonsagokkal rendelkezd termékek - kuldndsen elényésen homogén réteggel
bevont iermekek - eidallitasat teszi lehetdve.

Laktobionsav és/vagy iakiobionsavsod &s iovabbi bevondanyagként bor-
sav és/vagy bdrsavsé kombinacidjat tartalmazo bevonéréieggel ellatott talal-
ményurk szerint bevont alkaiifémperoxosd-részecskék eibaliitasa esetér: a
fenti bevonoanyag kombinéciot keverék formajaban egy 1épesben vihetitik fel,
amikoris laktobionsav/laktobionsavsé és boérsav/bdrsavso keverékét tartalmazé
egységes bevondréteget képezunk. Eljarhatunk azonban oiy modon is, hogy 2
fenti bevondanyagok kombinécicjat tébb iépésben komponensenként kiién-ki-
{6n visszik fel és ily modon tobbrétegl héjszerl felépitési bevondéréteget ala-
kitunk ki. Taialmanyunk fenti kiviteli modja szerint pi. elébb a borsavat és/vagy

boérsavséi tartalmazo elsé belsd bevondréteget, maid a laktobionsavat és/vagy
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iaktobionsavsdt tartalmazo kilsé bevondréteget visszik fel. Analég mddon egy
vagy tobb lépésben végezhetjuk el a iaktobionsavat, laktobionsavsot és/vagy
laktobionsav-szarmazéket és alkalifem-szulfatbdl és alkalifém-kloridbd! allé
asvanyisokeverék kombinacidjat tartalmazo bevondrétegge! ellatott talalma-
nyunk szerint bevont alkalifémperoxosoé-részecskék eidallitasat.

A taldlmanyunk szerint bevont alkalifémperoxosé-részecskék a kildnbo-
z6 elbnydk kedvezd egyuttes hatasat mutatjak. Talalmanyunk segitségével el6-
nyésen készithetink a mososzerben levd alapkomponensekbd! szarmazé ned-
vességgel és az alkalifémperoxoso-részecskékben levd maradék nedvességgel
szemben j0O! stabilizélt bevont peroxovegyllet-részecskéket. A talaimanyunk
szerinti bevondréteg segitségével tovabba az a hidrogénperoxid is hatékonyan
miegkothetd, amely kiiiéndsen perkarbonatokbdl a tarolas soran lehasadhat. A
felszabaduld hidrogén-peroxid megkétése azt eredményezi, hogy ezen hidro-
génperoxid aktiv oxigénveszteség fellépése mellett vizzé torténd bomlasa meg-
axadalyozhatd. A talalmanyunk szerint bevoni aikaiifémperoxosdk - kliéndsen
oerkarbonét - a szokasos mosodszerkomponensek (pl. zeolitok, lineéris alkii-
szuifonatok, szappan, karboxi-metil-celluidz, sz6da, optikai fehéritdszerek stb.)
ieleniétében is nagyen |6 stabilitast mutatnak. A taldlmanyunk szerint bevont ai-
kalifémperoxosé-részecskék vizoidhatosagat és oldddési sebességét a talal-
manyurk szerinti bevonat nem csokkenti, s6t a termék kitliné alkalmazastech-
nikai tulajdonsagokkal rendelkezik.

Talalmanyunk segitségevei LBA-bevonorétegge! ellatott stabil alkalifém-
peroxcso-részecskek - kulondsen perkarbonat-részecskeék - készitheték. Ennek
sorén a laktobionsav és laktobionsavsok épité és egylites épitd (cobuilder) tu-
lajdonsagai, itletve a laktobionsav-szarmazékok feltletaktiv tulajdonsagai meg-
tepd moédon valtczatlanok maradnak. A taidimanyunk szerinti bevono eljaras a

taktobionsav iiletve a laktobionsavsdk nagyon j¢ diszpergald képességét és Ki-
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tind szekvesztrirozd tulajdonsagat nem befolyasolja. Amennyiben a laktebion-

savat és/vagy laktobionsavsot borsavval és/vagy bérsavséval (borat) kombinal-

va alkalmazzuk bevonodanyagként az alkéliférﬁperoxosék bevonasa sorén, ugy

az alkalifémperoxosé (kuléndsen perkarbonat) stabilizalasa mellett a fenti spe-

cidlis bevondanyag épité anyagként illetve egytttes épitd anyagként

(cobuilder) is elébnyésen hasznosithatd. A talalmanyunk szerinti bevondanyag

tehat a felhasznalasra kész ¢sszetételben a bevono funkcion kival épitéd funk-

cibt is betdlt; ezaltal a készitményben egyébként jelenlevd épitd anyagok illet-

ve egyuttes épitd anyagok (cobuilder) mennyisége csékkenthetd.
Taléd'manyunk tovabbi részleteit az alabbi példakban ismertetjuk, anél-

kdl, hogy taldlmanyunkat a példakra korlatoznank. A példakban alkalmazott ré-

viditések jelentése a kovetkezé:

fordulatszam = fordul‘at/perc;

p = perc,

SZH = szobahdémeérséklet (kb. 20 °C);

% = témeg %;

LBA = lakiobionsav;

Cal.BA = kalcium-laktobicnat;

KLBA = kalium-laktobionat;

NalBA = natrium-laktobionat;

LA = laktobionsav-kékuszamid;

h=ora;

vac. = vakuum;

NaOH = natrium-hidroxid;

HsBO;3 = bérsav;

Avox = aktiv oxigéntartalom;

L KB = héaram mérése.
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i. pelda

A taldlmanyunk szerint bevont PCS-részecskék mintait az alabbi eljaras-
sal allitiuk eld.

L emért mennyiségt (2-3 kg, eldnydsen 2.5 kg) natrium-perkarbonatct
Lédige-féle kever8berendezésbe téltink és a keverét kb. percenkénti 200 for-
dulatta! Gzemeltetjuk. Ezutan a kivant bevonasi mértéknek (b) megfeleld szami-
tott mennyiségl (c) bevonészert (vizben oldott bevonbéanyagok) csepegtet6tol-
cseéren keresztul kb. 1 perc alatt egyenletesen a keverdberendezésbe adago-
funk. A bevondszer hozzaadasa utan kb. 1 perces utékeverést alkalmazurk. A
nedves termeket a kever8berendezésbdl eltavolitiuk és Glatt-féle fluidizaciés
(6rvényldréteges) szaritdberendezésben részletekben (kb. Z kg) szaritjuk; a be-
mené levegd hémérséklete $5-120 °C, a tavozo ievegdé legfeljebb 70 °C. A be-
taplait ievegd mennyiségét oly modon szabalyozzuk, hogy a szaritéberende-
zésben csekély vakuum uralkodiék és a levego & termék drvény!drétegben tar-
tasat biztositsa. Minelyt & tévozd levegb hémérsékiete a 70 °C ériéket elérte, a
terméket a szaritdberendezésbdi eltavolitjuk es szobandmérsékleten levegdn
szaritjuk.

~ bevonas meértékeét (b), a bevondszer szikséges mennyiségét (c), a be-
vondanyag nozzaadasa utani nedvességet (d), valamint a felvivendd pevono-

anyag mennyiségét [szilard anyagq, (a)] az alabbi egyentetek segitségévst sza-

mitjuk K.
alg] x 100 a[g] x 100
b (%= cigl =
elg] gi%!
z[gl x (100-g[%]) b[%] x 1000
%] = aigl =

clgl + flg]

A szimbdlumok ielentése a kdvetkezo:

100 - b[%]
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a = bevonrdé réteg = felvivendd szilard anyag (g);

b = bevonas mértéke [%] = a bevond réieg %-os részaranya (6sszanyagtaita-
iom) a végtermékben;

¢ = felvivendd bevondszer (g) (= bevond oldat):

d = nedvesség (%) = a termékben levd viz %-0s részaranya a bevond oldat
hozzaadasa utan;

e = bevont natrium-perkarbonét (g) = PCS + bevond réteg;

f = natrium-perkarbonat, kiindulasi termék (g);

g = bevoné oldat szilardanyagtartalma (%).

A felhasznalt PCS atiagos szemcseéatmérdje (a 15. és 16. sz. Kisérlet
kivételével) 500-600 um; a 15. és 16. sz. kisérlet esetében az atlagos szemcse-
atmerod 600-700 um. Az egyes kisérieteknél alkalmazott kérilményeket az
|. iéblazetban ismertetjuk (1-16. sz. kisérlet).

A fenti eljarassal eldallitott bevont PCS-részecskeék tulaidonsagait &

l{. tablaaziban ismertetjik (1-16. sz. kisérlet).
2. példa

Az 1. példaban ismertetett eljarédssal analég médon natrium-perkarbo-
natra (PCS) két réteget kétiépéses eljarassal viszink fe!. Ennek sorédn az elsd
[épésben az 1. példa szerint alabbi 6sszetéteili bevono oldatot alkaimazunk
bérax-pentahidréat (bérra szamitott mennyiség: 41 g/kq) és vizuveg (Na,G-ra,
iletve SiO,-re atszamitott mennyiség: 121 g/kg Na,O és 53 g/kg Si0,). Ezt az
oldatot a PCS-re felvisszUk; a bevono oidat koncentracioja 41,3 %; nedvesség
d = 1,6 %. Ezutan a masodik |épésben az elbzbek szerint bevont PCS-re mé-
sodik bevono oldat segitségével masodik réteget visziink fe!

A mésodik bevono oidat 475 g/kg LBA-t és 49 g/kg ratrium-hidroxidot

tartalmaz; a bevoné oldat koncentracidja 51,3 %, pH = 10,1; nedvesség



d = 3,7 %. A bevonés mértéke az elsé lépés utan 1,3 % és a masodik |épés
utdn 1,3 % + 4 % = 5,3 % (bevonas teljes mértéke). A kiindulasi anyagként fel-
hasznalt PCS atlagos szemcseatmérdje 500-600 um. A jelen példa szerint el6-
éllitott bevont PCS részecskék tulajdonsagait szintén a Il. tablazatban ismertet-
jak.

3. példa

A taldlmanyunk szerint bevont PCS-részecskék mintajanak eldallitasa
céliabcl lemért mennyiségl (2-2,5 kg) nétrium-perkarbonatot Lédige-féle keve-
réberendezésbe toltink és az 1. példaban ismertetett eljarassal analdg moédon
dolgozzuk fel. A bevonas mértékét (b), a bevondszer szikséges mennyiségeét
(), a bevondszer hozzaadasa uténi nedvességet (d) és a felvivendd bevoné-
anyag mennyiségét [= szilard anyag, (a)] az 1. példaban leirt mddon szamitjuk
ki. Bevond oldatként (1000 g oldatra vonatkoztatva) 296 g natrium-laktobionat-
bdi, 8S g natrium-szulfatbdl, 9 g natrium-kloridbd! s az 1000 g-hoz szUkséges
mennyiségben vizbdl lié atlatszo vizes oldatot alkaimazunk {17. sz. kisériet). A
néldét z fenti bevond oldattal megismételjlk (18. sz. kisérlet). Tovabbi kiserlet-
ben (1S. sz. kisériet) bevond oldat (10600 g cidatra vonatkoztatva) 200 g natri-
um-lakiobionatbdl, 181 g natrium-szuifatbdl, 18 o nétrium-kloridbdl és az
1000 g-ot kitdlté mennyisegl vizbd! all.

A felhasznalt PCS atlagos szemcsedtmérdie kb. 85C um. Az egyes kisér-
letekné! alkalmazott kortiményeket az |. Tablazatban ismertetjuk (17-1S. sz. ki-
sérlet).

4 fenti eljarasnal keccit bevont PCS-részecskék tulajdonsagait a
[il. Tablazatban ismertetjik (17-19. sz. kisérlet).

4. példa
Az el6z0 példak szerint eldallitott, taldlmanyunk szerint bevont natrium-

-perkarbonat termékek tarolhatésaganak és stabilitasi tulajdonsagainak megha-
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tarozasa céljabdl héaram-méréseket ("LKB"-méréseket) végzink. E mérések
soran az izoterm mérési kérimények kézétt fellépd hdaramok az aktiv oxigén-
tartalmu termékex stabilitasara vonatkoz6 informaciokat szoigaitatnak. Az ered-
ményekbd! kiléndsen a termék mosdszerkomponensek jeleniétében mutatott
stabilitéséra vonhatdk le kdvetkeztetések oly médon, hogy a hdaram-mérése-
ket az aktivoxigéntartaimi termék és mosdszerkomponensek keverékébdét allé
mintaval végezzik el. A h6aram-mérések soran a taldlmanyunk szerint bevont
friss PCS-termékeket (az el6allitas utan azonnal, vagy 1-2 nap mulva) vagy a
nénany napon at érlelt PCS-termékeket olyan mennyiségben adjuk a moso-
szeralapanyaghoz, hogy &z aktiv oxigén mennyisége 2 % legyen. Az érielési
idé hozzavetblegesen a PCS szokasos tarolasi és/vagy szallitasi idejének (pl.
néhany nap és 2 hét kézotti idétartam) felel meg, amely idd alatt a termék &
mosészergyartdto! a mososzerformulazohoz eljut. Mosészeralapanyagként
zeolitaiapu aktiv oxigéntdl mentes standard mosoészert alkaimazunk, amely az
alabbi komponenseket a szckasos mennyiségben tartalmazza: zeolit, linedris
aikilszuifonatok (LAS), szappan, xarboxi-metii-ceiluiéz (CMC), szdda és optikai
fehéritdszer. A fenti mintakban a hdaramot LKB 2277 Bio Activity Monitor be-
rendezés segitségével 40 °C-on 20 6ran at mérjuk. A talaimanyunk szerint be-
vont natrium-perkarbonat-részecskékkel kapott mérési eredményeket a li. és
1. Téblazatban foglaliuk 6ssze.

A talalmanyunk szerinti mintakkal torténd dsszehasonlitas céljigbd! a hs-
aram-méréseket a technika allasahoz tartozé natrium-perkarbonat-termékekkel
's elvegezzUk. Az ismert natrium-perkarbonéat-termeék natrium-karbonattai vagy
natrium-karponattal/natrium-szulfattal van bevcenva (moélarany 2,5:1; bevenas
mértéke 2,5-3 témeg %). A mért hbaram értékeket (uW/g) a iV. Tablazaiban

ismertetjik.
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Minél alacsonyabb a mért hdaram, anna! stabilabb az aktivoxigéntar-
talmu termék a mosoészeralapanyagban, illetve annal elénydsebb a bevont
PCS-részecskék bevonasa.

5. példa

A bevont natrium-perkarbonat kémiai stabilitasanak meghatarozasa cél-
jabdl az aktivoxigénveszteséget (Avox-stabilitas) mérjuk. A terméket 2 éran at
105 °C-on melegitjik és a bomlas miatt bekdvetkezett aktivoxigénveszteséget
meghatédrozzuk. Az aktivoxigént énmagukban ismert titrimetrias médszerekkei
hatarozzuk meg. A kapott eredményeket a |l. és Ill. Tablazatban foglaljuk

8ssze.
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Szabadalmi igénypontok

1. Bevont, részecskealaku alkalifémpercxosd, kaléndsen a peroxokarbo-
natok, peroxopirofoszfatok, neroxotripoiifosziatok és/vagy peroxomonoszuifétox
csoportiabd!, azzal jellemezve, hogyaz alkalifémperoxosét bevond ré-
teg veszi kérul, amelynek a bevono anyaga laktobionsavat, valamely laktobion-
savsot és/vagy valamely laktobionsavszarmazékot és adott esetben az alkali-
fémperoxoso-gyartasnal hasznéalatos segédanyagokat tartalmaz.

2. Az 1. igénypont szerinti bevont, részecskealaku alkalifémperoxoso,
azza! jelilemezve, hogyabevonod réteg dsszesen legaldbb 50 i6-
meg %, elénydsen iegalabb 60 tdmeg %, kiléndsen elénybsen legalabb 75 t6-
meg % mennyiségben laktobionsavat, valamely laktobionsavsét és/vagy vala-
mely laktobionsavszarmazékot tartalmaz.

3. Az 1. igénypont szerinti bevont, részecskealaky alkélifémperoxoso,
azzal jellemezve, hogyabevoro réteg laktobionsavat és/vagy lakto-
bionsavsoét tartaimaz, bérsavval ésfvagy valamely borsavsoval mint tovabbi be-
vonoanyaggal kombinalva, elényésen keverék formajaban.

4. A 3. igénypont szerinti bevont, részecskealaku alkélifémperoxoso,
azzai jeliemezve, hogy a laktobionsavnak és/vagy laktobionsavsonak
a bdrsavhoz és/vagy bdrsavsdhoz viszonyitott molaranya (borra vonatkoztatva)
10:1 - 1:3, elbnydser 6:1 - 1:1,5, killéndser elényosen 1,1:1-1:1 1.

5. A 3. igénypont szerinti bevont, részecskealaku alkalifémperoxoso,
azzal jellemezve, hogyalaktobionsavbol és/vagy iaktobiocnsavsobol
és tovébbi bevondanyagként borsavbd! és/vagy borsavsobol allé bevondanyag
kombinacid, eidnydsen keverék, mennyisége a bevonoanyag 6ssztdmegének

legalabb B0 tdmeg %-a, elénydsen legalabb 90 témeg %-a.
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6. Az 1. igénypont szerinti bevont, részecskealaky alkalifémperoxesd,
azzal jeliemezve, hogyabevond réteg a iakiobionsavat, laktebion-
savsot és/vagy lakiobionsavszarmazékot alkélifém-szulfatbéi és alkalifém-klo-
ridbd! &ll6 szervetlen dsvanyisokeverékkel, mint tovabbi bevoné anyaggal ké-
pezett kombinéacio, elénytsen keverék zlakjaban tartalmazza.

7. A 8. igénypont szerinti bevont, részecskealaku alkélifémperoxosd,
azzal jellemezve, hogy a laktobionsavnak, laktobionsavsénak
és/vagy laktobionsavszérmazéknak az alkalifém-szulfatbdi és aikalifém-kicric-
bdl allé asvanyisékeverékhez viszonyitott témegaranya i:1 - 10:1, elénydsen
1,9:1 - 511, ktilérésen elényédsen 3:1 - 4:1.

8. A6. vagy 7. igénypont szerinti bevont, részecskealakl alkalifémper-
oxos0, azzai jellemezve, hogyabevondanyagban levd szulfét vagy
klorid atkélifém-kationja natrium vagy kaiium.

2. A 6-8. igénypontok barmeivike szerinti bevon:, részecskealak alkaii-
fémperoxoso, azzal jeiiemezve, hogy az alkalifém-szulfat és alkali-
fém-kiorid molarénya 1:1 - 8:1, elényésen 3:1 - 5:1.

10, A B. igénypont szerinti bevont, részecskealaky aikalifémperoxoso,
azzal jellemezve, hogy alaktcbionsavbd! !aktobicnsavsébol ésivagy
laktobicnsavszarmazékpdl egyrészrél és az alkélifém-szulfat/alkalifém-klorid
asvanyisékeverékbdl, mint tovabbi bevondanyagbdl masrészré! alié kombi-
nacid, eidnyssen keverék a bevondanyag 6ssztémegének legalébb 80 %-at,
elénydsen legalépb S0 tdmeg %-at teszi ki.

11. Az 5. vagy 10. igénypont szerinti bevont, részecskealaku atkélifém-
peroxoso, azza! jellemezve, hogy abevondanyag - dssztdmegére vo-
natkoztaiva - legfeliebb 20 témeg %, elénydsen legfeliebb 10 témeg % mennyi-
ségbern maés szokasos bevondanyagokat €s/vagy az alkalifémperoxosd gyar-

tasnal hasznalatos segédanyagokat tartalmaz.
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12. A 11. igénypont szerinti bevont, részecskealaku alkalifémperoxoso,
azzai jeliemezve, hogyabevond anyag segédanyagként valamely
natrium-polifoszfatot, natrium-polikarboxilatot, natrium-szilikatot, foszfonsavat
vagy soit, vagy magnézium-szulfatot tartaimaz.

12. Az el6z6 igénypontok barmelyike szerinti bevont, részecskealaku
alkalifémperoxosd, azzal jeliemezve, hogy afelvitt bevendanyag
mennyisége - a bevont alkalifémperoxoso-részecskék témegére vonatkoztat-
val - legalabb 1 témeg %, elénydsen 2-10 témeg %, kilénésen elénybsen 3-6
tdmeg %.

14. Az el6z6 igénypontok barmelyike szerinti bevont, részecskealaki
atkalifémperoxos6, azzal jellemezve, hogy aikalifémperoxosoként
nairium-perkarbonatot tartalmaz.

1 5. Lakiobionsav, laktobionsavsdk és/vagy laktobionsavszarmazékok
felhasznalasa bevondanyagként alkalifémperoxosdék - elénydsen natrium-per-
karbonat - bevonasara.

16. A 15. igénypont szerinti felhasznalés, azza! ieiiemezve,
hogy lakiobionsavat és/vagy laktobionsavsét borsavval és/vagy boérsavsoval
mint tovabbi bevondanyaggal képezett kombinacio, elénydsen keverék forma-
jaban ailkaimazzuk alkalifémperoxosok - elénydsen natrium-perkarbonat - bevo-
naséra.

17. A 156, 1igénypont szerinti felhasznaias, azzal jellemezve,
hogy a taktobionsavat, laktobionsavsét és/vagy iaktobionsavszarmazékot alka-
lifém-szulfatbdi és alkélifém-kloridbdl alld szervetlen asvanyisdkeverékke!, mint
tovabbi bevondanyaggal kepezett kombinacio, elénydsen keverék formajaban

alkalmazzuk.



18. Elidras bevont, részecskealak( alkalifémperoxosdk, elényésen a
peroxokarbonat, peroxopirofoszfat, peroxotripolifoszfat €sfvagy peroxomonsc-
szulfét csoportba tartozé alkalifém-peroxosék elééllitasara, azzal jelle -
mezve, hogy az alkalifémperoxosd-részecskéket bevondanyagként taktc-
bionsavat, valamely laktobionsavsot és/vagy valamely laktobionsavszarmazé-
Kot és adott esetben az alkélifémperoxosé gyartasnal hasznalatos segédanya-
gokat oldott vagy szuszpendait formaban tartalmazo vizes bevondszerrel ke-
zelidk, maid & vizes bevondszerrel kezelt részecskéket szaritjuk.

19. A 18. igénypont szerinti eljaras, azzal jeilemezve, hogy
olyan bevonoszert alkalmazunk, amelyben az oldott és/vagy szuszpendalt
bevondanyagok és egyéb szokésos segédanyagok dssz-szilardanyagtartalma
legalabb 25 témeg %, elénydsen legalébb 40 témeg %, kildndsen elbnydsen
40-60 témeg %.

20. A 18. vagy 19. igénypont szerinti eliaras, azzal jellemezve,
hogy a vizes bevondszerrel kezelt részecskéket 2 témeg %-nal alacsonyabp,
eibnybésen 1 témeg %-nal kisebb, kuléndsen elénydsen 0,6 tdmeg %-nal ala-
csonyabb nedvességtartalomig szaritjuk.

21. Az 1-14. igényoontok barmelyike szerinti bevont részecskealak al-
kélifemperoxosoék felhasznalésa fehéritbkomponensként mosdszerekben vagy
fehéritészerekben, eibnydsen kompakt mosédszerekben vagy fehéritbszerek-

ben.

A bejelentd helyett

a megnataimazott:

by, Foth-Urban Laszls

1093 Budapii, Koston
udapedt, Kozraktar u 1,11/a
.  Gidgross b, I
OTP szamlaszdm: 218-98055 j
14541-5
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