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(57) Zusammenfassung: O-Ring/Stltzringsysteme, die zur
Verwendung in Hochdruckanwendungen geeignet sind, die
Wasserstoffspeicheranwendungen fiir 70 MPa fir Kraftfahr-
zeuge aufweisen, um eine Dichtung zwischen einem ers-
ten und einem zweiten Verbinderkdrper zu bilden. Derar-
tige Abdichtsysteme umfassen einen Stlitzring, der einen
Basisabschnitt und einen Flanschabschnitt besitzt, wobei
ein derartiger Ring derartig konfiguriert ist, ein Herausdrii-
cken eines O-Ringes in einen Spalt zu verhindern, der zwi-
schen dem Stitzring und einer Nut, in welcher der Stlitzring
und der O-Ring angeordnet sind, vorhanden ist. Hochdruck-
Gasspeichersysteme, die derartige Dichtsysteme umfassen,
wie auch Verfahren zum Abdichten einer Verbindung in ei-
nem Hochdruck-Wasserstoffspeichersystem unter Verwen-
dung derartiger Dichtsysteme.
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Beschreibung
GEBIET

[0001] Diese Anmeldung betrifft das Abdichten von
Hochdrucksystemen und insbesondere verbesser-
te O-Ring/Stutzring-Abdichtsysteme fir Hochdruck-
Wasserstoffspeichersysteme.

HINTERGRUND

[0002] Brennstoffzellen erzeugen elektrische Ener-
gie durch Verarbeitung eines ersten und zweiten
Reaktanden. Typischerweise erfolgt dies durch Oxi-
dation von Wasserstoff und Reduktion von Sauer-
stoff. Da eine Mehrzahl von Brennstoffzellen, wenn
sie in einen "Stapel” konfiguriert sind, eine geeignete
Spannung zum Antrieb eines Fahrzeugs bereitstellen
kann, besteht ein fortwadhrender Bedarf nach verbes-
serten Wegen, Reaktanden an Kraftfahrzeug-Brenn-
stoffzellen zu liefern.

[0003] Hochdruck-Wasserstoffspeichersysteme
stellen einen Weg dar, um diesen Bedarf zu er-
fullen. Bei derartigen Systemen wird Wasserstoff-
gas auf 35 MPa (350 bar/5.000 psi) oder 70 MPa
(700 bar/10.000 psi) komprimiert und in Stahltanks
oder Tanks aus leichtem Verbundstoff gespeichert.
Wéhrend eine Vielzahl von Speichersystemen fir
Gase bekannt ist (beispielsweise medizinische Ga-
se, industrielle Gase, Erdgas und Unterwasser-
tanks) besitzen Hochdruck-Wasserstoffspeichersys-
teme fir Kraftfahrzeuganwendungen Herausforde-
rungen. Beispielsweise missen derartige Systeme
Komponenten-Regler, Sensoren, Kopplungen, Venti-
le, Kraftstoffleitungen, Tanks, Verbinder und Abdicht-
systeme dafir — aufweisen, die unter korrosiven Be-
dingungen unter hohem Druck, niedrigen Temperatu-
ren, hohen Temperaturen (Speicherung erfolgt typi-
scherweise unter der Fahrzeugkarosserie) und Uber
eine lange Lebensdauer arbeiten. Zusatzlich missen
Komponenten einer Kraftfahrzeuganwendung in ei-
nen relativ begrenzten Raum passen, so dass Zwi-
schenrdume zwischen Komponenten eng sind und
ein Austausch schwierig ist. Uberdies miissen, da
derartige Systeme sich in Fahrzeugen befinden, die
Komponenten zuverldssig gegentiber Leckage von
gasférmigen Kraftstoffen unter hohem Druck bestan-
dig sein.

[0004] Ein Weg, um ein Regulieren einer Leckage
von Hochdruckgasen zu unterstiitzen, besteht in der
Verwendung von O-Ringen. Ein O-Ring ist typischer-
weise ein elastomeres Material, das in eine Nut, die
in einem ersten Verbinderkdrper (wie einer Zylinder-
oberflache) geformt ist, eingesetzt und zwischen dem
ersten Verbinderkorper und einer Oberflache eines
zweiten Verbinderkérpers (wie einer Innenoberflache
eines Gehduses) komprimiert ist. Die Kompression
und der wirkende Druck verformen den O-Ring und
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erzeugen eine Dichtung zwischen dem ersten und
zweiten Verbinderkérper. Jedoch kénnen Druckkraf-
te, die auf den O-Ring wirken, sein Herausdriicken
in Spalte bewirken, die zwischen dem ersten und
zweiten Verbinderkérper vorhanden sind. Derartige
Spalte werden hauptséachlich durch Herstelltoleran-
zen und Konstruktionsanforderungen erzeugt, und
der Grad an Herausdriicken ist eine Funktion der Har-
te des O-Rings, des Zwischenraums zusammenpas-
sender Teile, des Fluidgasdrucks und der Tempera-
tur.

[0005] Da ein Herausdriicken des O-Rings eine Ub-
liche Ursache eines Dichtungsausfalls in druckbeauf-
schlagten Systemen ist, wird typischerweise auch ein
Stutzring, der aus einem relativ steifen Material be-
steht, in die Nut des ersten Verbinderkdrpers einge-
setzt. Der Stutzring ist typischerweise an einem Ab-
schnitt der Nut installiert, der der Druckquelle entge-
gengesetzt ist, und der O-Ring ist benachbart dazu
am Nachsten zu der Druckquelle installiert. Bei einer
derartigen Konfiguration wirkt der Druck auf den O-
Ring, der eine Kraft auf den Stiitzring ausibt und ei-
ne Ausdehnung desselben Uber den Rand der Nut
hinaus und in Kontakt mit dem zweiten Verbinder-
korper bewirkt, wodurch Spalte zwischen dem ers-
ten und zweiten Verbinderkorper tberbrickt und ein
Herausdriicken des O-Rings in derartige Spalte ver-
hindert werden. Bei den meisten Anwendungen kon-
nen herkdmmliche Stltzringe relativ grol3e Herstellto-
leranzen zwischen den zusammenpassenden Ober-
flachen des ersten und zweiten Verbinderkdrpers zu-
lassen, da derartige Ringe den Spalt zwischen den
zusammenpassenden Teilen Uberbriicken.

[0006] Herkdmmliche Stutzringe sind in festen (nicht
geschnittenen), einwendigen (schrager Schnitt) und
mehrwendigen (Spiralschnitt) Konfigurationen ver-
fugbar und Beispiele, wo derartige Stitzringe typi-
scherweise verwendet werden, umfassen Verbindun-
gen von Anschlussstiick zu Anschlussstiick, Verbin-
dungen von Anschlussstiick zu Gehause, Verbin-
dungen von Rohr zu Anschlussstiick sowie Ventilan-
wendungen (wie Wechselventile, Kolbendichtungen,
Ventilsitze und Ventilgehause).

[0007] Hochdruck-Wasserstoffspeichersysteme fir
Kraftfahrzeuganwendungen und insbesondere Sys-
teme fir 70 MPa stellen eine relativ neue Technolo-
gie dar, bei der die Entdeckung einer Vielzahl spe-
zieller Probleme und Herausforderungen wéahrend
der Entwicklung andauert. Unter diesen ist die Ent-
deckung, dass herkémmliche O-Ring-Stutzringsyste-
me, die breit in Anwendungen mit geringerem Druck
und industriellen Hochdruckanwendungen verwen-
det sind, gegentber einem Ausfall bei Kraftfahrzeug-
anwendungen unter 70 MPa anféllig sind. Ein der-
artiger Ausfall kann aufgrund eines Herausdriickens
des O-Rings in Spalte entstehen, die zwischen einem
herkdmmlichen Stutzring und dem Innenumfang ei-
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ner Nut eines Verbinderkorpers vorhanden sind (d. h.
ein Spalt in der Nut selbst anstatt zwischen dem ers-
ten und zweiten Verbinderkérper). Dieser Spalt ist un-
ter anderem durch die Herstelltoleranzen des Verbin-
derkérperdurchmessers, des Innennutdurchmessers
und der Stitzringbreite bestimmt. Ein Herausdriicken
des O-Rings dieses Typs stellt kein Problem dar, das
bei industriellen Hochdruckanwendungen auftritt, bei
denen das Verhéltnis von Dichtungsflache und Spalt-
gréRe im Vergleich zu dem von Kraftfahrzeuganwen-
dungen vergleichsweise grol} ist. Ein Herausdriicken
des O-Rings dieses Typs stellt auch kein Problem
dar, das in Anwendungen mit geringerem Druck auf-
tritt, bei denen breitere Herstelltoleranzen akzeptabel
sind.

[0008] Angesichts des vorher Erwahnten besteht
ein Bedarf nach neuen Wegen zum Abdichten zwi-
schen zwei Verbinderkdrpern, einschlieBlich denen
von Hochdruck-Kraftfahrzeugsystemen. Insbesonde-
re existiert ein demonstrierter Bedarf nach O-Ring-
Stitzring-Abdichtsystemen, die Nachteile des Stan-
des der Technik l6sen.

ZUSAMMENFASSUNG

[0009] Die vorliegende Anmeldung offenbart O-
Ring/Stitzring-Abdichtsysteme, die zur Verwendung
in Hochdruckanwendungen geeignet sind, die Hoch-
druck-Kraftfahrzeuganwendungen aufweisen. Unter
den verschiedenen Ausfilhrungsformen, die in der
vorliegenden Offenbarung enthalten sind, sind ein
Stltzring zur Verwendung mit einem O-Ring, um
eine Dichtung zwischen dem ersten und zweiten
Verbinderkdrper zu bilden; ein Hochdruck-Gasspei-
chersystem, das ein derartiges bereitgestelltes O-
Ring/Stitzring-Abdichtsystem umfasst; und ein Ver-
fahren zum Abdichten einer Verbindung in einem
Hochdruck-Wasserstoffspeichersystem, das ein der-
artiges bereitgestelltes O-Ring/Stiitzring-Abdichtsys-
tem verwendet, vorgesehen.

[0010] Der hier offenbarte Stlitzring umfasst einen
Basisabschnitt und einen Flanschabschnitt, wobei
der Flanschabschnitt derart konfiguriert ist, mit dem
O-Ring in Eingriff zu treten. Im Gegensatz zu her-
kémmlichen Stutzringen ist der bereitgestellte Stutz-
ring derart konfiguriert, ein Herausdrucken des O-
Rings in Spalte zu verhindern, die zwischen dem
ersten und zweiten Verbinderkérper vorhanden sein
kénnen, wie auch ein Herausdriicken des O-Rings
in Spalte zu verhindern, die zwischen dem Stitz-
ring und der Nut, in der der Stutzring und der O-
Ring angeordnet sind, vorhanden sein kénnen. Da
der bereitgestellte Stitzring so ausgelegt ist, zwei Ty-
pen eines Herausdriickens des O-Rings zu verhin-
dern, ist er zum Verhindern oder zumindest Reduzie-
ren der Typen einer O-Ringabnutzung, die bei Kraft-
fahrzeug-Wasserstoffspeichersystemen bei 70 MPa
auftritt, geeignet. Demgemal sind auch verbesser-
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te Wasserstoffspeichersysteme und Fahrzeuge, die
derartige verbesserte Systeme umfassen, vorgese-
hen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0011] Eine vollstdndigere Erlauterung der vorlie-
genden Offenbarung und der vielen Ausfiihrungsfor-
men derselben werden leicht offensichtlich, da sie
durch Bezug auf die folgende detaillierte Beschrei-
bung in Verbindung mit den begleitenden Zeichnun-
gen besser verstandlich werden, in welchen:

[0012] Fig. 1 ein Beispiel eines bereitgestellten
Stutzringes zeigt, wobei A eine Draufsicht eines
Stutzringes ist, der derart konfiguriert ist, dass er be-
nachbart zu einem O-Ring angeordnet ist und mit die-
sem in Eingriff steht; und B eine Schnittansicht eines
derartigen Stutzringes entlang der Linie B-B zeigt,
wobei der Basisabschnitt und die Flanschabschnitte
leichter betrachtet werden kénnen;

[0013] Fig. 2 ein Beispiel eines bereitgestellten O-
Ring/Verdichtungsring-Abdichtsystems zum Abdich-
ten zwischen zwei Verbinderkdrpern zeigt, wahrend
zwei Typen eines Herausdriickens des O-Rings ge-
steuert werden; und

[0014] Fig. 3 ein anderes Beispiel eines bereitge-
stellten Stltzringes zeigt, wobei A und B perspektivi-
sche Ansichten davon zeigen, C eine Schnittansicht
eines derartigen Stitzringes entlang der Linie C-C
zeigt und D bestimmte getrennte Komponenten eines
derartigen Stutzringes zeigt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0015] Es werden nun spezifische Ausflihrungsfor-
men der vorliegenden Offenbarung beschrieben. Die
Erfindung kann jedoch in verschiedenen Formen aus-
geflhrt werden und sei nicht als beschrankend fir
die hier dargestellten Ausflihrungsformen auszule-
gen. Vielmehr sind diese Ausfihrungsformen so vor-
gesehen, dass diese Offenbarung vollstandig und
komplett ist und den Schutzumfang der Erfindung
dem Fachmann vollstandig vermittelt.

[0016] Bei verschiedenen Ausfihrungsformen sieht
die vorliegende Offenbarung einen Stitzring zur Ver-
wendung mit einem O-Ring, um eine Dichtung zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Verbinderkor-
per zu bilden, ein Hochdruckgasspeichersystem, das
einen derartigen bereitgestellten Stitzring umfasst,
sowie ein Verfahren zum Abdichten einer Verbin-
dung in einem Hochdruck-Wasserstoffspeichersys-
tem, das einen derartigen bereitgestellten Stitzring
verwendet, vor.
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Stltzring

[0017] Bei einigen der hier offenbarten verschiede-
nen Ausfihrungsformen ist ein Stltzring zur Ver-
wendung mit einem O-Ring vorgesehen, um eine
Dichtung zwischen einem ersten und einem zwei-
ten Verbinderkérper zu bilden, wobei der bereitge-
stellte Stiitzring einen Basisabschnitt und einen Flan-
schabschnitt umfasst. Der Basisabschnitt umfasst (i)
eine naheliegende bzw. proximale Flache, die zum
Eingriff mit einem O-Ring konfiguriert ist; (ii) eine
gegeniberliegende distale Flache; und (iii) eine In-
nenflache (oder Innenumfang), der (der) zum Ein-
griff mit einer Innenoberflache (oder einem Innenum-
fang) einer Nut eines Verbinderkdrpers konfiguriert
ist. Der Flanschabschnittist an den inneren und proxi-
malen Flachen des Basisabschnitts angeordnet, und
der Flansch ist zum Eingriff mit einem O-Ring kon-
figuriert. Zur besseren Veranschaulichung der Aus-
fuhrungsformen des bereitgestellten Stitzringes wird
Bezug auf Fig. 1 genommen. Wie gezeigt ist, um-
fasst der gezeigte Stiitzring 100 einen Basisabschnitt
101 mit einer proximalen Flache 102, einer gegen-
Uberliegenden distalen Flache 103 und einer Innen-
flache 104. Die proximale Flache 102 ist zum Eingriff
mit einem O-Ring (nicht gezeigt) konfiguriert, die dis-
tale Flache 103 ist zum Eingriff mit einer Seite einer
Nut (nicht gezeigt) in einem ersten Verbinderkdrper
konfiguriert, und die Innenflache 104 ist zum Eingriff
mit einem Umfang (oder Innenoberflache) einer der-
artigen Nut (nicht gezeigt) konfiguriert. Um ein Her-
ausdriicken eines O-Ringes in einen Spalt zu verhin-
dern, der zwischen der Innenflache 104 und dem Um-
fang einer derartigen Nut vorhanden sein kann, um-
fasst der Stiitzring 100 ferner einen Flanschabschnitt
105, der an den inneren 104 und proximalen Flachen
102 des Basisabschnitts 101 angeordnet ist. Wie ge-
zeigt ist, ist der Stiitzring 100 diskontinuierlich mit ei-
nem Schnitt 106 durch den Basis-(101)- und Flansch-
(105)-Abschnitt.

[0018] Wahrend der Basisabschnitt 101 und der
Flanschabschnitt 105 einen einheitlichen Aufbau ha-
ben kénnen, kénnen sie praktisch auch separate
Komponenten sein, die miteinander verbunden sind.
Ein derartiges Verbinden kann durch mechanische,
chemische oder andere Mittel erfolgen. Beispielswei-
se kann der Flanschabschnitt 105 mit dem Basisab-
schnitt 101 durch Verwendung von Klebstoffen, War-
me oder einer Kombination daraus verbunden sein.
Bei bestimmten Ausfiihrungsformen sind der Basis-
abschnitt 101 und der Flanschabschnitt 105 aus ver-
schiedenen Materialien aufgebaut, wobei die Aus-
wahl des Materials von der jeweiligen Anwendung
abhangt. Bei derartigen Ausflihrungsformen ist der
Basisabschnitt 101 typischerweise aus einem relativ
steifen Material aufgebaut, wahrend der Flanschab-
schnitt 105 aus einem relativ flexiblen Material auf-
gebaut ist. Der Flanschabschnitt 105 sollte flexibel
genug sein, um zwischen dem Stitzring 100 so-
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wie der inneren Nutoberfladche unter den Betriebs-
bedingungen der Dichtung abzudichten. Daher muss
neben anderen Betrachtungen das gewahlte Mate-
rial zur Verwendung in dem Betriebstemperaturbe-
reich des Systems geeignet sein. Als nicht beschran-
kende Beispiele sei angemerkt, dass der Basisab-
schnitt 101 aus Materialien aufgebaut sein kann,
die aus Polyetheretherketon (PEEK); Polytetrafluo-
rethylen (PTFE); Polyethylen mit ultrahohem Mole-
kulargewicht (UHMW-PE); und anderen relativ stei-
fen Materialien gewahlt sein konnen, wahrend der
Flanschabschnitt 105 aus Materialien konstruiert sein
kann, die aus Acrylnitril-Butadien (NBR); Fluorkoh-
lenstoff (FKM); thermoplastischem Polyurethan; so-
wie Gummi/Kautschuk gewahlt sind, wie Ethylen-
Propylen-Dienmonomerkautschuk (EPDM), Chloro-
prenkautschuk (CR), Butylkautschuk (IIR) sowie Sili-
konkautschuk. Der Fachmann erkennt jedoch, dass
andere Baumaterialien ebenfalls denkbar sind. Bei ei-
nigen Ausfihrungsformen kann der Flanschabschnitt
105 aus demselben Material wie ein O-Ring aufge-
baut sein, der zur Verwendung mit dem bereitgestell-
ten Stitzring gewabhlt ist. Bei einigen Ausfihrungsfor-
men kann der Flanschabschnitt 105 aus einem Ma-
terial aufgebaut sein, das héarter als der gewahlte O-
Ring ist.

[0019] Abgesehen von den spezifischen Baumate-
rialien, die gewahlt sind, sind die bereitgestellten
Stltzringe derart konfiguriert, mit einem O-Ring in
Eingriff zu treten und gemeinsam eine Dichtung zwi-
schen einem ersten und einem zweiten Verbinder-
korper zu bilden. Typischerweise umfasst der erste
Verbinderkdrper eine Nut, in die der O-Ring und der
Stitzring zumindest teilweise eingesetzt sind. Ins-
besondere sind der O-Ring und der Stitzring in ei-
ner Nut angeordnet, die in dem AuRenumfang des
ersten Verbinderkdrpers geformt ist, und der zwei-
te Verbinderkdrper ist um den ersten Verbinderkér-
per, den O-Ring und den Stitzring angeordnet, wo-
durch eine Dichtung gebildet wird. Im Gegensatz
zu herkdmmlichen Stitzringen ist jedoch der be-
reitgestellte Stitzring derart konfiguriert (i) ein Her-
ausdricken des O-Ringes in einen Spalt, der zwi-
schen dem ersten und zweiten Verbinderkdrper vor-
handen sein kann; und (ii) ein Herausdriicken des
O-Ringes in einen Spalt zu verhindern, der zwi-
schen der Innenflache (oder Innenumfang) des Stutz-
ringes und dem inneren Nutumfang (oder inneren
Oberflache) vorhanden sein kann. Da der bereitge-
stellte Stitzring so ausgelegt ist, dass er zwei Ty-
pen eines Herausdrickens des O-Rings verhindert,
ist er zum Verhindern oder zumindest Reduzieren
der Typen einer O-Ringabnutzung geeignet, die in
Wasserstoffspeichersystemen bei 70 MPa auftreten.
Wahrend die vorliegende Offenbarung insbesondere
zur Verwendung mit derartigen Systemen in Brenn-
stoffzellen- und Hybridfahrzeugen anwendbar ist, er-
kennt der Fachmann, dass die vorliegende Offen-
barung nicht auf derartige Systeme beschrankt ist.
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Beispielsweise kbnnen die bereitgestellten Stutzringe
auch zur Verwendung in Wasserfahrzeuganwendun-
gen, Luftfahrtanwendungen, Raumfahrtanwendun-
gen, Anwendungen fiir industrielle Hochdrucksyste-
me sowie Anwendungen mit stationarer Leistung ge-
eignet sein.

Hochdruck-Gasspeichersystem

[0020] Bei einigen der verschiedenen Ausfiihrungs-
formen ist auch ein Hochdruck-Gasspeichersystem
vorgesehen, das einen bereitgestellten Stutzring um-
fasst. Bei einigen Ausfihrungsformen kann ein der-
artiges System ein Wasserstoffspeichersystem fir
35 MPa oder 70 MPa fir Brennstoffzellen- oder Hy-
bridfahrzeuge sein. Zur weiteren Veranschaulichung
von Ausfiihrungsformen eines derartigen Systems
und des bereitgestellten Stltzrings wird Bezug auf
Fig. 2 genommen, die einen Querschnitt eines Ab-
schnitts eines abgedichteten Systems zeigt. Wie ge-
zeigt ist, umfasst das System 200 einen ersten Ver-
binderkérper 201 mit einem Auflenumfang 202, der
eine Nut 203 umfasst. Der Kérper 201 kann, ist je-
doch nicht erforderlich, zylindrisch sein. Die Nut 203
umfasst eine naheliegende bzw. proximale Seite 204,
die zu einer Quelle einer Hochdruckstrémung (nicht
gezeigt) am Nachsten ist. Zusatzlich umfasst die Nut
203 eine gegenuberliegende distale Seite 205 und
eine innere Oberflache 206, die zwischen der pro-
ximalen 204 und distalen 205 Seite angeordnet ist.
Das System 200 umfasst ferner einen zweiten Ver-
binderkdrper 207 mit einer Innenflache 208, die der-
art konfiguriert ist, den AuRenumfang 202 des ersten
Verbinderkorpers 201 eng zu umschlieRen. Demge-
maf kann die Innenflache 208 zylindrisch sein. Bei
dem bereitgestellten System 200 kénnen der erste
201 und zweite 207 Verbinderkdrper Abschnitte ei-
nes Druckreglers, eines Uberstrombegrenzers, eines
Absperrventils, eines Riickschlagventils, eines Stro-
mungsventils oder eines Rohranschlussstlicks sein.
Dem Fachmann sei angemerkt, dass zwischen dem
ersten 201 und zweiten 207 Verbinderkérper unter
anderem aufgrund von Herstelltoleranzen ein Spalt
209 vorhanden sein kann.

[0021] In dem bereitgestellten System 200 ist ein O-
Ring 210 zumindest teilweise in der Nut 203 ange-
ordnet. Wie dem Fachmann angemerkt sei, hdngen
die Abmessungen des O-Ringes 210, der verwendet
wird, von der jeweiligen Anwendung ab. Demgemaf
kénnen Faktoren einschliellich Umfang der inneren
Nutoberflache 206, des AulRenumfangs 202 des ers-
ten Verbinderkdrpers 201 und der GrélRe des Spalts
209 betrachtet werden. Der Fachmann erkennt auch,
dass das Baumaterial des O-Rings 210, der verwen-
det wird, von der jeweiligen Anwendung abhéngt.
Nicht beschrankende Beispiele in Betracht gezoge-
ner Materialien eines Aufbaus eines O-Rings 210 um-
fassen Nitrile, wie Acrylnitril-Butadien (NBR), hydro-
geniertes Nitril (HNBR) und carboxyliertes Nitril (XN-
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BR); Gummi/Kautschuk, wie Ethylen-Propylen-Dien-
monomer (EPDM), Ethylenpropylenkautschuk, Chlo-
roprenkautschuk (CR), Butylkautschuk (IIR) und Si-
likonkautschuk; Fluorkohlenstoff (FKM); Fluorsilikon
(FVMQ); Perfluorelastomer (FFKM); Tetrafluorethy-
lenpropylen (FEPM); Ethylenacrylat (AEM); Polya-
crylat und thermoplastisches Polyurethan.

[0022] Bei Hochdruckanwendungen ist es nicht un-
Ublich, dass ein O-Ring in einen Spalt, der zwischen
einem ersten und einem zweiten Verbinderkdrper
vorhanden ist, herausgedrickt wird. Um dies zu ver-
hindern, umfasst das bereitgestellte System 200 fer-
ner einen Stltzring 211, der zumindest teilweise in
der Nut 203 angeordnet ist. Die bereitgestellten Stutz-
ringe 211 sind bevorzugt diskontinuierliche Ringe,
wodurch erméglicht wird, dass sie wahrend der Mon-
tage um den Aulenumfang 202 des ersten Verbin-
derkorpers 201 und in der Nut 203 vorliegen kdnnen.
Der bereitgestellte Stitzring 211 besitzt (i) einen Ba-
sisabschnitt 212, der (a) eine distale Flache 213, die
zum Eingriff mit der distalen Seite 205 der Nut konfi-
guriert ist; (b) eine gegeniiberliegende proximale Fla-
che 214, die zum Eingriff mit dem O-Ring 210 kon-
figuriert ist; und (c) eine Innenflache 215 umfasst,
die zum Eingriff mit der inneren Oberflache 206 der
Nut konfiguriert ist; und (ii) einen Flanschabschnitt
216, der an der inneren 215 und proximalen 214 Fla-
che angeordnet ist. Der Flanschabschnitt 216 um-
fasst eine Lippe 217, die mit dem O-Ring 210 in Ein-
griff steht. Bei Hochdruck-Wasserstoffspeichersyste-
men fir Kraftfahrzeuge ist entdeckt worden, dass O-
Ringe in einen Spalt 218, der zwischen der Innenfla-
che (oder Innenumfang) eines herkdmmlichen Stitz-
ringes und der inneren Nutoberflache (oder Innenum-
fang) vorhanden ist, herausgedriickt werden kénnen.
Im Gegensatz zu herkdbmmlichen Stitzringen ist der
bereitgestellte Stltzring 211 derart konfiguriert, mit
dem O-Ring 210 in Eingriff zu treten und gemeinsam
eine Dichtung zwischen dem ersten 201 und zwei-
ten 207 Verbinderkdrper zu bilden und bei Kontakt
mit einem positiven Druck (i) ein Herausdriicken des
O-Ringes 210 in einen Spalt 209 zwischen dem ers-
ten 201 und zweiten 207 Verbinderkorper; und (ii) ein
Herausdriicken des O-Rings 210 in einen Spalt 218
zwischen der Innenflache 215 des Stutzringes 211
und der inneren Nutoberflache 206 zu verhindern.

[0023] Zur weiteren Veranschaulichung von Ausfih-
rungsformen des bereitgestellten Stitzringes wird
Bezug aufden in Fig. 3 gezeigten beispielhaften Ring
genommen. Wie gezeigt ist, besitzt der Ring 300 se-
parate Abschnitte der Basis 301 und des Flansches
302, die miteinander verbunden sind, wie in A-C ge-
zeigt ist. Zur weiteren Veranschaulichung bestimmter
Aspekte eines derartigen Ringes 300 zeigt D die Ab-
schnitte der Basis 301 und des Flansches 312 als ge-
trennt. Der Basisabschnitt 301 umfasst eine proxima-
le Flache 303, eine gegentiberliegende distale Flache
304 und eine Innenflache 305. Der Flanschabschnitt
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302 umfasst eine proximale Flache 306, eine proxi-
male Lippe 307, eine distale Flache 308, eine dista-
le Lippe 309 und eine Innenflache 310. Die proxima-
le Flache 306 und die proximale Lippe 307 des Flan-
schabschnittes 302 sind derart konfiguriert, mit einem
benachbarten O-Ring (nicht gezeigt) in Eingriff zu ste-
hen. Die distale Flache 308 ist derart konfiguriert, mit
der proximalen Flache 303 des Basisabschnitts 301
in Eingriff zu treten, und die distale Lippe 309 ist der-
art konfiguriert, mit zumindest einem Abschnitt der
Innenflache 305 des Basisabschnitts 301 in Eingriff
zu treten. Die Innenflache 310 des Flanschabschnitts
302 ist zum Eingriff mit einem Umfang (oder inneren
Oberflache) einer Nut (nicht gezeigt) in einem Verbin-
derkorper (nicht gezeigt) konfiguriert und verhindert
in Kombination mit den proximalen 307 und distalen
309 Lippen ein Herausdriicken eines benachbarten
O-Rings (nicht gezeigt) in einen Spalt, der zwischen
der Innenflache 305 des Basisabschnitts 301 und ei-
nem derartigen Nutumfang oder einer inneren Ober-
flache vorhanden sein kann.

Verfahren zum Abdichten einer Verbindung

[0024] Bei einigen der verschiedenen Ausfiihrungs-
formen sind zusatzlich Verfahren zum Abdich-
ten einer Verbindung in einem Hochdruck-Was-
serstoffspeichersystem, das einen bereitgestellten
Stitzring verwendet, vorgesehen. Ein derartiges Sys-
tem kann ein Wasserstoffspeichersystem fir 35 MPa
oder 70 MPa flr Brennstoffzellen- oder Hybridfahr-
zeuge sein. Das Verfahren umfasst das Bereitstel-
len eines ersten Verbinderkorpers mit einem Aulien-
umfang, der eine Nut umfasst, wobei die Nut (i) ei-
ne Seite proximal zu einer Hochdruckquelle; (ii) ei-
ne gegeniberliegende distale Seite und (iii) eine da-
zwischen angeordnete innere Oberflache umfasst.
Das Verfahren umfasst ferner das Bereitstellen eines
zweiten Verbinderkdrpers mit einer Innenoberflache,
die derart konfiguriert ist, den AuRenumfang des ers-
ten Verbinderkorpers eng zu umschlief3en. Der ers-
te und zweite Verbinderkdrper kbnnen Abschnitte ei-
nes Druckreglers, eines Uberstrombegrenzers, eines
Absperrventils, eines Riickschlagventils, eines Stro-
mungsventils oder eines Rohranschlussstlickes sein.

[0025] Das Verfahren umfasst auch das Bereitstel-
len eines O-Ringes, der zumindest teilweise in der
Nut des ersten Verbinderkdrpers angeordnet ist. Ty-
pischerweise wird der O-Ring Uber den Aufienum-
fang des ersten Verbinderkorpers gedehnt und ist
in der Nut angeordnet. Die Materialien zum Aufbau
und die Abmessungen des bereitgestellten O-Ringes
hangen von der bestimmten Anwendung ab, wobei
Faktoren wie Umfang der inneren Nutoberflache, Au-
Renumfang des ersten Verbinderkdrpers und GrolRe
des Spalts zwischen dem ersten und zweiten Verbin-
derkorper berlicksichtigt werden. Nicht beschranken-
de Beispiele von O-Ringmaterialien zum Aufbau um-
fassen Nitrile, wie Acrylnitril-Butadien (NBR), hydro-
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geniertes Nitril (HNBR) und carboxyliertes Nitril (XN-
BR); Gummi/Kautschuk, wie Ethylen-Propylen-Dien-
monomer (EPDM), Ethylenpropylenkautschuk, Chlo-
roprenkautschuk (CR), Butylkautschuk (IIR) und Si-
likonkautschuk; Fluorkohlenstoff (FKM); Fluorsilikon
(FVMQ); Perfluorelastomer (FFKM); Tetrafluorethy-
lenpropylen (FEPM); Ethylenacrylat (AEM); Polya-
crylat und thermoplastisches Polyurethan.

[0026] Das Verfahren umfasst ferner das Bereitstel-
len eines Stitzringes, der zumindest teilweise in der
Nut angeordnet ist. Typischerweise ist der Stiitzring
diskontinuierlich, wodurch seine Anordnung um den
AuRenumfang des ersten Verbinderkérpers und sei-
ne Platzierung in der Nut benachbart dem O-Ring un-
terstitzt wird, so dass der O-Ring néher an der Druck-
quelle bleibt. Bevorzugt ist der Stiitzring unter einem
Winkel zwischen 12°-20°C diskontinuierlich (oder
"geschnitten”). Jedoch sind andere Winkel im Bereich
von 10° bis 90° ebenfalls denkbar. Wahrend diskonti-
nuierliche Stutzringe bevorzugt sind, sind auch konti-
nuierliche Ringe denkbar. Der Fachmann erkennt je-
doch, dass ein derartiger Ring relativ flexiblere und
nachgiebigere Baumaterialien erfordern wirde, um
eine Dehnung Uber den AuBenumfang des ersten
Verbinderkdrpers zu ermdglichen. Die Verwendung
eines diskontinuierlichen Ringes erlaubt die Verwen-
dung steiferer Baumaterialien.

[0027] Der bereitgestellte Stutzring umfasst (i) einen
Basisabschnitt, der (a) eine distale Flache, die zum
Eingriff mit der distalen GréRe der Nut konfiguriert
ist; (b) eine gegenlberliegende proximale Flache, die
zum Eingriff mit dem O-Ring konfiguriert ist; und (c)
eine Innenflache umfasst, die zum Eingriff mit der
inneren Nutoberflache konfiguriert ist; und (ii) einen
Flanschabschnitt, der an den inneren und proximalen
Flachen angeordnet ist. Wahrend der Basisabschnitt
und der Flanschabschnitt einen kontinuierlichen Auf-
bau besitzen kénnen, kénnen bei bestimmten Aus-
fuhrungsformen der Basisabschnitt und der Flan-
schabschnitt einen diskontinuierlichen Aufbau besit-
zen, bei dem der Flanschabschnitt durch mechani-
sche oder chemische Mittel mit dem Basisabschnitt
verbunden ist. Beispiele einer derartigen Verbindung
umfassen Klebstoffe, Warme oder eine Kombination
daraus. Bei derartigen Ausfihrungsformen ist der Ba-
sisabschnitt typischerweise aus einem relativ steifen
Material aufgebaut, wahrend der Flanschabschnitt
aus einem relativ flexiblen Material aufgebaut ist. Als
nicht beschrankende Beispiele sei angemerkt, dass
der Basisabschnitt aus Materialien aufgebaut sein
kann, die aus Nitrilen, Polyetheretherketon (PEEK)
; Polytetrafluorethylen (PTFE); Polyethylen mit ul-
trahohem Molekulargewicht (UHMW-PE); Polyure-
than; Fluorkohlenstoff (FKM); und anderen relativ
steifen Materialien gewahlt ist. Es ist auch denkbar,
dass der Flanschabschnitt aus Materialien aufgebaut
sein kann, die aus Nitrilen; Acrylnitril-Butadien (NBR);
Fluorkohlenstoff (FKM); thermoplastischem Polyure-
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than; und Gummi/Kautschuk gewahlt ist, wie Ethylen-
propylenkautschuk, Ethylen-Propylen-Dienmonomer
(EPDM); Chloroprenkautschuk (CR), Butylkautschuk
(IIR) und Silikonkautschuk. Dem Fachmann sei je-
doch angemerkt, dass auch andere Baumaterialien
denkbar sind.

[0028] Das bereitgestellte Verfahren umfasst ferner,
dass der erste und zweite Verbinderkdrper zusam-
men mit dem O-Ring und dem Stitzring zusammen-
gebaut werden, um eine abgedichtete Verbindung
zu bilden, und die abgedichtete Verbindung hohem
Druck ausgesetzt wird. Beispielsweise ist die abge-
dichtete Verbindung Driicken von zumindest 35 MPa
oder 70 MPa ausgesetzt. Die bereitgestellten Stutz-
ringe sind derart konfiguriert, mit dem O-Ring in Ein-
griff zu treten und gemeinsam eine Dichtung zwi-
schen dem ersten und zweiten Verbinderkérper zu
bilden und bei Kontakt zu hohen Drticken (i) ein Her-
ausdriicken des O-Ringes in einen Spalt, der zwi-
schen dem ersten und zweiten Verbinderkdrper vor-
handen ist; und (ii) ein Herausdriicken des O-Rin-
ges in einen Spalt, der zwischen der Innenflache des
Stitzringes und der inneren Nutoberflache vorhan-
den ist, zu verhindern.

[0029] Diese Anmeldung sei nicht auf die spezifi-
schen Figuren und Beispiele, wie hier beschrieben
ist, beschrénkt zu betrachten, sondern es sei viel-
mehr zu verstehen, dass alle Aspekte der Erfindung
abgedeckt sind. Verschiedene Modifikationen, aqui-
valente Prozesse wie auch zahlreiche Strukturen und
Vorrichtungen, auf die die vorliegende Offenbarung
anwendbar ist, sind dem Fachmann leicht offensicht-
lich. Der Fachmann versteht, dass verschiedene An-
derungen ohne Abweichung von dem Schutzumfang
der Erfindung durchgefiihrt werden kénnen, der nicht
auf das, was in der Beschreibung beschrieben ist, be-
schrankt zu betrachten ist.

[0030] Sofern es nicht anderweitig definiert ist, besit-
zen alle technischen und wissenschaftlichen Begrif-
fe, die hier verwendet sind, dieselbe Bedeutung, wie
es dem Fachmann, den diese Erfindung betrifft, tb-
licherweise verstandlich ist. Die in der Beschreibung
der Erfindung verwendete Terminologie dient nur der
Beschreibung bestimmter Ausfihrungsformen und ist
nicht zur Beschrankung der Erfindung beabsichtigt.
Wie in der Beschreibung und den angefligten Anspri-
chen verwendet ist, sind die Singularformen “ein/ei-
ne/r/s/m/n” und "der/die/das” dazu bestimmt, genau-
so die Pluralformen einzuschlieRen, sofern es der
Kontext nicht anderweitig angibt.

Patentanspriiche

1. Hochdruck-Gasspeichersystem, umfassend:
einen ersten Verbinderkdrper mit einem AuRenum-
fang, der eine Nut umfasst, wobei die Nut (i) eine Sei-
te proximal zu einer Hochdruckquelle; (ii)
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eine gegeniberliegende distale Seite und (iii) eine
dazwischen angeordnete Innenoberflache umfasst;
einen zweiten Verbinderkorper mit einer Innenober-
flache, die derart konfiguriert ist, den Aul3enumfang
des ersten Verbinderkérpers eng zu umschlie3en;
einen O-Ring, der zumindest teilweise in der Nut an-
geordnet ist;

einen Stltzring, der zumindest teilweise in der Nut
angeordnet ist, wobei der Stitzring (i) einen Basis-
abschnitt, der (a) eine distale Flache, die zum Ein-
griff mit der distalen Seite der Nut konfiguriert ist; (b)
eine gegenulberliegende proximale Flache, die zum
Eingriff mit dem O-Ring konfiguriert ist; und (c) eine
Innenflache umfasst, die zum Eingriff mit der inne-
ren Nutoberflache konfiguriert ist; und (ii) einen Flan-
schabschnitt, der an der inneren und proximalen Fla-
che angeordnet ist, besitzt;

wobei der Stitzring derart konfiguriert ist, mit dem O-
Ring in Eingriff zu treten und gemeinsam eine Dich-
tung zwischen dem ersten und zweiten Verbinderkor-
per zu bilden, und, wenn er einem positiven Druck
(i) ausgesetzt ist, ein Herausdricken des O-Ringes
in einen Spalt zwischen der AulRenflache des ersten
Verbinderkorpers und der Innenflache des zweiten
Verbinderkdrpers; und (ii) ein Herausdriicken des O-
Ringes in einen Spalt zwischen der Innenflache des
Stltzringes und der inneren Nutoberflache zu verhin-
dern.

2. Speichersystem nach Anspruch 1, wobei das
System ein Wasserstoffspeichersystem fur 35 MPa
oder 70 MPa fiir Brennstoffzellenfahrzeuge ist.

3. Speichersystem nach Anspruch 1, wobei
der O-Ring aus einem Material aufgebaut ist, das
aus Nitrilen, wie Acrylnitril-Butadien, hydrogeniertem
Nitril und carboxyliertem Nitril; Gummi/Kautschuk,
wie Ethylen-Propylen-Dienmonomer, Ethylenpropy-
lenkautschuk, Chloroprenkautschuk, Butylkautschuk
und Silikonkautschuk; Fluorkohlenstoff; Fluorsilikon;
Perfluorelastomer; Tetrafluorethylenpropylen; Ethy-
lenacrylat; Polyacrylat und thermoplastischem Poly-
urethan gewahlt ist.

4. Speichersystem nach Anspruch 1, wobei der
erste und zweite Verbinderkdrperabschnitte eines
Druckreglers, eines Uberstrombegrenzers, eines Ab-
sperrventils, eines Rickschlagventils, eines Stro-
mungsventils oder eines Rohranschlussstlicks sind.

5. Stitzring zur Verwendung mit einem O-Ring,
um eine Dichtung zwischen einem ersten und zweiten
Verbinderkdrper zu bilden, wobei der Stltzring um-
fasst:
einen Basisabschnitt mit (i) einer proximalen Fléache,
die zum Eingriff mit einem O-Ring konfiguriert ist; (ii)
einer gegenlberliegenden distalen Flache; und (iii)
einer Innenflache, die zum Eingriff mit einem Umfang
einer Nut eines ersten Verbinderkorpers konfiguriert
ist; und
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einen Flanschabschnitt, der an der inneren und pro-
ximalen Flache angeordnet ist;

wobei der Stutzring derart konfiguriert ist, mit einem
O-Ring in Eingriff zu treten und gemeinsam eine
Dichtung zwischen dem ersten und einem zweiten
Verbinderkdrper zu bilden und, wenn er einem po-
sitiven Druck (i) ausgesetzt ist, ein Herausdriicken
des O-Rings in einen Spalt zwischen dem ersten und
zweiten Verbinderkdrper; und (ii) ein Herausdriicken
des O-Ringes in einen Spalt zwischen der Innenfla-
che des Stutzringes und dem Nutumfang zu verhin-
dern.

6. Stltzring nach Anspruch 5, wobei der Basisab-
schnitt und der Flanschabschnitt aus verschiedenen
Materialien aufgebaut sind.

7. Stutzring nach Anspruch 6, wobei der Basisab-
schnitt aus einem Material aufgebaut ist, das aus Ni-
trilen, Polytetrafluorethylen, Polyetheretherketon, Po-
lyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht, Polyure-
than und Fluorkohlenstoff gewahlt ist.

8. Stitzring nach Anspruch 6, wobei der Flan-
schabschnitt aus einem Material aufgebaut ist,
das aus Nitrilen, Acrylnitril-Butadien, Fluorkohlen-
stoff, thermoplastischem Polyurethan, Gummi/Kau-
tschuk, Ethylenpropylenkautschuk, Ethylen-Propy-
len-Dienmonomer, Chloroprenkautschuk, Butylkau-
tschuk und Silikonkautschuk gewahilt ist.

9. Stitzring nach Anspruch 6, wobei der Flan-
schabschnitt mit dem Basisabschnitt verbunden ist.

10. Verfahren zum Abdichten einer Verbindung in
einem Wasserstoffspeichersystem fur 70 MPa, um-
fassend:

Bereitstellen eines ersten Verbinderkdrpers mit ei-
nem Auflenumfang, der eine Nut umfasst, wobei die
Nut (i) eine Seite proximal zu einer Hochdruckquelle;
(ii) eine gegenuberliegende distale Seite und (iii) eine
dazwischen angeordnete Innenflache umfasst;
Bereitstellen eines zweiten Verbinderkdrpers mit ei-
ner Innenoberflache, die derart konfiguriert ist, den
AuBenumfang des ersten Verbinderkorpers eng zu
umschliel3en;

Bereitstellen eines O-Ringes, der zumindest teilweise
in der Nut angeordnet ist;

Bereitstellen eines Stltzringes, der zumindest teil-
weise in der Nut angeordnet ist, wobei der Stitzring
(i) einen Basisabschnitt, der (a) eine distale Flache,
die zum Eingriff mit der distalen Seite der Nut konfi-
guriert ist; (b) eine gegenuberliegende proximale Fla-
che, die zum Eingriff mit dem O-Ring konfiguriert ist;
und (c) eine Innenflache, die zum Eingriff mit der in-
neren Nutoberflache konfiguriert ist, umfasst; und (ii)
einen Flanschabschnitt, der an den inneren und pro-
ximalen Flachen angeordnet ist, besitzt;

wobei der Stutzring derart konfiguriert ist, mit dem O-
Ring in Eingriff zu treten und gemeinsam eine Dich-
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tung zwischen dem ersten und zweiten Verbinderkor-
per zu bilden und, wenn er einem positiven Druck
(i) ausgesetzt ist, ein Herausdricken des O-Ringes
in einen Spalt zwischen der AulRenflache des ersten
Verbinderkorpers und der Innenflache des zweiten
Verbinderkdrpers; und (ii) ein Herausdriicken des O-
Ringes in einen Spalt zwischen der Innenflache des
Stltzringes und der inneren Nutoberflache zu verhin-
dern;

Zusammenbauen des ersten und zweiten Verbinder-
kdrpers zusammen mit dem O-Ring und dem Stitz-
ring, um eine abgedichtete Verbindung zu bilden; und
Aussetzen der abgedichteten Verbindung zu einem
Druck von zumindest 70 MPa.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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