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@ Elektrisch ableitféhiges textiles Bodenbelagmaterial.

@ Das Bodenbelagmaterial hat eine nach der Nadelfiiz-

technologie hergestelite Trittschicht, die mit einem
Endlosfaserviies vernadelt ist. Auf der der Trittschicht
abgewandten Fliche ist eine Schwerbeschichtung aus
elektrisch leitendem Kunststoff aufgebracht. Durch ein
elektrisch leitfihiges Faserviies, das einerseits mit der
Schwerbeschichtung aufgebracht und andererseits auf
der nach unten gerichteten Fléiche selbsthaftend ist, kann
die elektrostatische Aufladung auf der Oberseite zur
Unterseite abgeleitet werden.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein elekirisch ableiifdhiges
textiles Bodenbelagmaterial geméss dem Oberbe-
griff des Anspruches 1.

Aus der CH-Patenischrift Nr. 526 940 ist ein tex-
tiles Bodenbelagmaterial bekannt, das aus einer
oberen Vliesschicht aus trittfesten synthetischen
Fasern und einer elektrisch leitidhig ausgeriisteten
zweiten Vliesschicht bestehi, die so vernadelt ist,
dass die aus dem ersten Viies gebildete Nutz-
schicht nicht elekirisch leitfahig ist.

In der CH-Patentschrift Nr. 529 542 ist ein anti-
statisch ausgeriisteter Florteppich beschrieben,
der aus einem Grundgewebe, einer Begehfaser-
schicht mit einer hochstens an das Grundgewebe
angrenzenden Schicht aus antistatischem Material
und einer Riickenschicht aus einem polymeren Ma-
terial besteht.

Der dem genannten Stand der Technik anhaften-
de Nachteil besteht darin, dass eine auf der Ober-
seite vorhandene elekirische Aufladung nicht voll-
stéindig zur Unterseite abgeleitet wird.

Ziel der Erfindung ist es, ein elektrisch ableitfahi-
ges, textiles Bodenbelagmaterial zu schaffen, bei
dem dieser Nachteil nicht auffritt.

Dieses Ziel wird erfindungsgeméss mit den kenn-
zeichnenden Merkmalen des Patentanspruches 1
etreicht.

Um einerseits eine Schallisolation zu bewirken
und andererseits das Gewicht pro Flacheneinheit
nicht zu hoch werden zu lassen, ist ein nach Nadel-
filztechnologie hergestelltes Faservlies das elek-
trisch leitfahig ist, auf die Schicht kaschiert. Der
Vorteil besteht darin, dass das Bodenbelagmaterial
bahnenmaéssig verlegt werden kann.

Bei einem bevorzugten Ausfiihrungsbeispie! der
Erfindung ist eine eine elekirisch leitfahige Kunst-
stoffschicht bildende Schwerbeschichtung auf der
der Trittschicht abgewandten Flache der Basis-
schicht aufgebracht, die Schicht ist aus einem nach
der Nadelfilztechnologie hergestelltes Faserviies,
das elekirisch leitfahig ist, und das Bodenbelagma-
terial ist plattenformig.

Die Vorteile des bevorzugten Ausflhrungsbei-
spiels sind im wesentlichen darin zu sehen, dass
das Bodenbelagmaterial auf der Oberseite auftre-
tende elekirische Aufladung zur Unterseite ablei-
ten kann, wegen der als Faservlies ausgebildeten
selbsthaftenden Schicht eine Schallisolation be-
wirkt und eine rutschhemmende Wirkung erzielt
wird, eine massstabile Platte vorliegt, die einfach
verlegbar ist, und bis zu 2 mm dicke Flachkabel un-
ter der Platte verlegt werden kdnnen.

Am folgenden Beispiel wird die vorliegende Erfin-
dung erlautert.

Das Bodenbelagmaterial enthélt ein vorgenadel-
tes Vlies aus synthetischen Fasern und einem An-
teil elektrisch leitfahigen synthetischen Fasern, die
gleichmassig tber die Flache verteilt eingenadelt
sind. Dieses Vlies wird zusammen mit einem Endlos-
faservlies so vernadelt, dass ein bahnenformiges
Material mit einer Nutzschicht und einer Basis-
schicht entsteht.

Auf die der Nutzschicht abgewandten Seite der
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Basisschicht wird eine Schwerbeschichtung aus
elekirisch  leitfahigem  Kunsistoff  aufgebracht.
Durch diese Schwerbeschichtung ist ein Vorstan-
zen erforderlich. Auf der nach unten gerichieten
Flache der Schwerbeschichtung wird ein nach der
Nadelfilztechnologie hergestelltes Faservlies vor-
gesehen, das durch gleichméssig verteilte elek-
trisch leitende Fasern elekirisch leitfahig gemacht
und das auf der nach unten gerichteten Seite durch
geeignete Miitel eine selbsthaftende Wirkung ver-
sehen wird. Dieses Faservlies wird durch eine Folie
abgedeckt, um eine Reduktion der selbsthaftenden
Wirkung durch Verschmutzung zu verhindern.
Schlussendlich werden durch einen Stanzvorgang
Platten hergestelit.

Diese Platten haben aufgrund der Schwerbe-
schichtung und der selbsthaftenden Wirkung des
elekirisch  leitfahigen Faservlieses sehr gute
Selbstliegeeigenschaften und eignen sich insbeson-
dere zur Verlegung in Rechenzentren.

Patentanspriiche

1, Elekirisch ableitfihiges textiles Bodenbelagma-
terial mit einer als Vlies ausgebildeten Basisschicht
und einer aus synthefischen Fasern bestehenden
Trittschicht, die auf die Basisschicht aufgenadelt
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Basisschicht
aus einem Endlosfaservlies besteht, dass die Tritt-
schicht einen Anteil leitfahiger Fasern enthélt, dass
auf der Unferseite der Basisschicht eine Schicht
vorgesehen ist, die an der nach unten orientierten
Flache selbsthaftend ist, und dass eine Abdeckio-
lie auf der selbsthaftenden Schicht aufgebracht ist.

2. Bodenbelagmaterial nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schicht als elekirisch leit-
fahige Haftkleberbeschichtung ausgebildet ist.

3. Bodenbelagmaterial nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schicht aus pulverférmi-
gem Material oder aus einer Schiitzfolie besteht.

4. Bodenbelagmaterial nach einem der Ansprii-
che 1-~3, dadurch gekennzeichnet, dass ein Nadel-
filz, der elekirisch leitfahig ist, auf die Schicht ka-
schiert ist.

5. Bodenbelagmaterial nach einem der Anspriiche
1-3, dadurch gekennzeichnet, dass eine eine elek-
trisch  leitidhige  Kunststoffschicht  bildende
Schwerbeschichtung auf der der Trittschicht abge-
wandten Fldche der Basisschicht aufgebracht ist,
dass die Schicht ein Nadelfilz ist, der elektrisch leit-
fahig ist, und dass das Bodenbelagmaterial platten-
formig ausgebildet ist.



	Page 1 - ABSTRACT/BIBLIOGRAPHY
	Page 2 - SEARCH_REPORT
	Page 3 - CLAIMS/DESCRIPTION

