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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft hochfunktionelle Allophanat- und Silangruppen enthaltende Polyisocyanate, ein
Verfahren zur ihrer Herstellung und ihre Verwendung als Ausgangskomponente bei der Herstellung von Poly-
urethan-Kunststoffen, insbesondere als Vernetzerkomponente in Polyurethanlacken und -beschichtungen.

[0002] Alkoxysilangruppen enthaltende Polyisocyanatgemische sind seit I&ngerer Zeit bekannt. Derartige Pro-
dukte, die neben der Isocyanatgruppe eine zweite reaktive, d. h. zur Vernetzung féhige Struktur enthalten, wur-
den in der Vergangenheit in unterschiedlichen Polyurethansystemen und -anwendungen zur Erzielung spezi-
eller Eigenschaften, beispielsweise zur Verbesserung der Haftung, Chemikalien- oder Kratzbestandigkeit von
Beschichtungen, eingesetzt.

[0003] Beispielsweise beschreibt die WO 03/054049 isocyanatfunktionelle Silane, hergestellt aus monome-
renarmen aliphatischen oder cycloaliphatischen Polyisocyanaten und sekundaren Aminopropyltrimethoxysila-
nen, als Haftvermittler fur Polyurethan-Schmelzklebstoffe.

[0004] Nach der Lehre der JP-A 2005015644 laft sich durch Einsatz von mit N-substituierten, d. h. sekundaren
Aminopropylalkoxysilanen modifizierten Polyisocyanaten oder Isocyanatprepolymeren die Haftung von Kleb-
und Dichtstoffen verbessern.

[0005] Die EP-B 0 994 139 beansprucht Umsetzungsprodukte von aliphatischen bzw. cycloaliphatischen
Polyisocyanaten mit unterschiissigen Mengen alkoxysilanfunktioneller Asparaginsaureester, wie sie in der
EP 0 596 360 als Reaktionspartner fur isocyanatfunktionelle Verbindungen beschrieben werden, und gege-
benenfalls Polyethylenoxidpolyetheralkoholen als Bindemittel fiir einkomponentige feuchtigkeitsvernetzende
Beschichtungen, Kleb- oder Dichtstoffe mit beschleunigter Aushéartung.

[0006] Umsetzungsprodukte aliphatischer bzw. cycloaliphatischer Polyisocyanate mit unterschiissigen Men-
gen alkoxysilanfunktioneller Asparaginsaureester oder sekundarer Aminoalkylsilane werden auch in der
WO 02/058569 als Vernetzerkomponenten fir Zweikomponenten-Polyurethan-Haftprimer beschrieben.

[0007] Die EP-B 0 872 499 beschreibt wassrige zweikomponentige Polyurethanlacke, die als Vernetzerkom-
ponente Isocyanat- und Alkoxysilylgruppen aufweisende Verbindungen enthalten. Der Einsatz dieser speziel-
len Polyisocyanate fuhrt zu Beschichtungen mit verbesserter Wasserfestigkeit bei gleichzeitig hohem Glanz.

[0008] Hydrophil modifizierte und daher leichter emulgierbare, Alkoxysilangruppen enthaltende Polyisocyana-
te wurden ebenfalls bereits als Vernetzerkomponenten fiir wassrige 2K-Lack- und Klebstoffdispersionen ge-
nannt (z. B. EP-A 0 949 284).

[0009] Zur Verbesserung der Kratzbestandigkeit von I6semittelhaltigen warmehartenden 2K-PUR-Automo-
bil-Klar- bzw. Decklacken wurden in jlingster Zeit Umsetzungsprodukte von aliphatischen und/oder cycloali-
phatischen Polyisocyanaten mit N,N-Bis-(trialkoxysilylpropyl)-aminen als Vernetzerkomponente vorgeschla-
gen (EP 1 273 640).

[0010] All diesen Silangruppen enthaltenden Polyisocyanatgemischen gemeinsam ist, dass sie durch anteili-
ge Umsetzung von unmodifizierten Polyisocyanaten oder Polyisocyanatprepolymeren mit gegenlber Isocya-
natgruppen reaktive Gruppen enthaltenden organofunktionellen Silanen, beispielsweise mercaptofunktionel-
len Silanen, priméaren Aminoalkylsilanen, sekundéren N-alkylsubstituierten Aminoalkylsilanen oder alkoxysil-
anfunktionellen Asparaginsdureestern hergestellt werden.

[0011] Eine solche Modifizierung fuhrt jedoch zwangslaufig zu einer Erniedrigung der mittleren Isocyanatfunk-
tionalitdt bezogen auf die der eingesetzten Ausgangspolyisocyanate, was sich um so starker auswirkt, je héher
der angestrebte Silan-Gehalt im Reaktionsprodukt ist. In der Praxis sind in den obengenannten Anwendungen,
wie z. B. Lacken oder Klebstoffen, zur Erzielung einer hohen Netzwerkdichte aber gerade Polyisocyanatver-
netzer mit moglichst hoher Isocyanatfunktionalitat erwiinscht.

[0012] Darlberhinaus nimmt mit steigendem Modifizierungsgrad auch die Viskositat der Produkte aufgrund
der ins Molekll eingebrachten Thiourethan- und insbesondere Harnstoffgruppen drastisch zu, weshalb sich
diese Silangruppen enthaltenden Polyisocyanate in der Regel nur unter Verwendung erheblicher Mengen or-
ganischer Losemittel in geléster Form einsetzen lassen.
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[0013] Die geschilderten Nachteile Silan-modifizierter Polyisocyanate beziiglich niedriger NCO-Funktionalité-
ten und hoher Viskositaten lassen sich allerdings sehr elegant durch das Verfahren der EP-A 2 014 692 um-
gehen. Nach diesem Verfahren werden Silangruppen enthaltende Hydroxyurethane bzw. Hydroxyamide, die
aus Aminoalkylsilanen mit cyclischen Carbonaten oder Lactonen unter Ring6ffnung zuganglich sind, mit Gber-
schissigen Mengen monomerer Diisocyanate zu lagerstabilen, farbhellen Allophanatpolyisocyanaten umge-
setzt, die sich selbst bei hohen Silangehalten durch hohe Isocyanatfunktionalitdten und gleichzeitig niedrige
Viskositaten auszeichnen.

[0014] Die Silangruppen enthaltenden Allophanatpolyisocyanate der EP-A 2 014 692 eignen sich als Vernet-
zerkomponenten fiir eine Vielzahl unterschiedlicher hydroxy- und/oder aminofunktioneller Bindemittel zur For-
mulierung l6semittelhaltiger, 16semittelfreier oder wassriger Polyurethan- bzw. Polyharnstoffsysteme.

[0015] Eine besonders interessante Anwendung fir Silan-modifizierte Polyisocyanate stellen festkdrperreiche
2K-Beschichtungssysteme auf Basis von Polyasparaginsaureestern dar, wie sie in der eigenen nicht vorverof-
fentlichten Patentanmeldung mit der Anmeldenummer 102009016173.2 beschrieben sind. Insbesondere unter
Verwendung der Allophanatpolyisocyanate gemafR EP-A 2 014 692 hergestellte Polyaspartat-Lacke zeigen ei-
ne ausgezeichnete Direkthaftung auf blicherweise nur schwierig zu beschichtenden metallischen Substraten,
wie z. B. Zink, Aluminium oder kaltgewalztem Stahl, wodurch es mdglich wird, auf eine Grundierungsschicht
zu verzichten.

[0016] Obwohl die nach dem Verfahren der EP-A 2 014 692 erhéltlichen Silan-modifizierten Allophanatpoly-
isocyanate bereits vergleichsweise hohe Isocyanatfunktionalitdten aufweisen, reichen diese in Kombination
mit den heute verfligbaren, lediglich difunktionellen Polyasparaginsdureestern allerdings h&ufig nicht aus, um
eine fur die Praxis ausreichend schnelle Antrocknung der Beschichtungen zu gewahrleisten. Die Méglichkeit
des Verzichts auf eine Grundierungsschicht bedeutet aber erst in Verbindung mit entsprechend kurzen Trock-
nungszeiten fir den Anwender solcher Beschichtungsmittel eine wirkliche Reduzierung der Lackierzeiten und
somit eine Steigerung der Produktivitat.

[0017] Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, neue, Silangruppen enthaltende Polyisocyanate zur
Verfligung zu stellen, die zu einer deutlich schnelleren Antrocknung auch in Kombination mit ausschlieRlich
difunktionellen Lackbindemitteln filhren und dabei gleichzeitig die ausgezeichneten Haftungseigenschaften der
Silan-modifizierten Allophanatpolyisocyanate des Standes der Technik zeigen.

[0018] Diese Aufgabe konnte mit der Bereitstellung der nachfolgend néher beschriebenen erfindungsgemaf
modifizierten Polyisocyanate bzw. des Verfahrens zu ihrer Herstellung gel6st werden.

[0019] Die vorliegende Erfindung basiert auf der Gberraschenden Beobachtung, dass sich Silangruppen ent-
haltende Hydroxyurethane bzw. Hydroxyamide, die durch Umsetzung von Aminoalkylsilanen mit cyclischen
Carbonaten oder Lactonen unter Ring6ffnung zuganglich sind, unter Mitverwendung definierter Mengen wei-
terer Diole und/oder Polyole mit iberschissigen Mengen monomerer Diisocyanate zu hochfunktionellen Allo-
phanatpolyisocyanaten umsetzen lassen, die auch bei hohen Silangehalten niedrige Viskositaten aufweisen
und im Vergleich zu den bekannten Silan-modifizierten Allophanatpolyisocyanaten bei gleich guter Metallhaf-
tung zu einer deutlichen Verkirzung der Trockenzeiten flhren.

[0020] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung Allophanatgruppen enthal-
tender Polyisocyanate durch Umsetzung
A) mindestens eines — aus der Reaktion von Aminosilanen mit cyclischen Carbonaten bzw. Lactonen er-
haltlichen — Silangruppen aufweisenden Hydroxyurethans und/oder Hydroxyamids
und
B) mindestens einer weiteren mehrwertigen hydroxyfunktionellen Komponente des Molekulargewichtsbe-
reiches 62 bis 2000 g/mol
mit einer bezogen auf die NCO-reaktiven Gruppen der Komponenten A) und B) molar Uberschissigen
Menge an
C) mindestens einem Diisocyanat mit aliphatisch, cycloaliphatisch, araliphatisch und/oder aromatisch ge-
bundenen Isocyanatgruppen
und gegebenenfalls nachfolgender Entfernung des nicht umgesetzten Diisocyanatiberschusses.

[0021] Gegenstand der Erfindung sind auch die nach diesem Verfahren erhaltlichen Allophanat- und Silan-
gruppen enthaltenden Polyisocyanate, sowie deren Verwendung als Ausgangskomponenten bei der Her-
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stellung von Polyurethankunststoffen, insbesondere als Vernetzerkomponente in Polyurethanlacken und -be-
schichtungen.

[0022] Ausgangsverbindungen A) fir das erfindungsgemalie Verfahren sind beliebige Reaktionsprodukte von
Aminosilanen mit cyclischen Carbonaten oder Lactonen.

[0023] Geeignete Aminosilane zur Herstellung der Ausgangsverbindungen A) sind beispielsweise solche der
allgemeinen Formel (1)

R1
l
R2—iSi——X—-—N—H (1)

R3 R4

in welcher

R', R? und R fiir gleiche oder verschiedene Reste stehen und jeweils einen geséattigten oder ungeséttigten, li-
nearen oder verzweigten, aliphatischen oder cycloaliphatischen oder einen gegebenenfalls substituierten aro-
matischen oder araliphatischen Rest mit bis zu 18 Kohlenstoffatomen bedeuten, der gegebenenfalls bis zu 3
Heteroatome aus der Reihe Sauerstoff, Schwefel, Stickstoff enthalten kann,

X flr einen linearen oder verzweigten organischen Rest mit mindestens 2 Kohlenstoffatomen steht, der gege-
benenfalls bis zu 2 Iminogruppen (-NH-) enthalten kann,

und

R* flir Wasserstoff, einen gesattigten oder ungeséttigten, linearen oder verzweigten, aliphatischen oder cyclo-
aliphatischen oder einen gegebenenfalls substituierten aromatischen oder araliphatischen Rest mit bis zu 18
Kohlenstoffatomen oder einen Rest der Formel

R?
L.
R2—Si—X—
R3
steht, in welchem R', R2, R® und X die vorstehend angegebene Bedeutung haben.

[0024] Geeignete Aminosilane sind beispielsweise 3-Aminopropyltrimethoxysilan, 3-Aminopropyltriethoxy-
silan, 3-Aminopropylmethyldimethoxysilan, 3-Aminopropylmethyldiethoxysilan, 3-Aminopropylethyldiethoxysi-
lan, 3-Aminopropyldimethylethoxysilan, 3-Aminopropyldiisopropylethoxysilan, 3-Aminopropyltripropoxysilan,
3-Aminopropyltributoxysilan, 3-Aminopropylphenyldiethoxysilan, 3-Aminopropylphenyldimethoxysilan, 3-Ami-
nopropyltris(methoxyethoxyethoxy)silan, 2-Aminoisopropyltrimethoxysilan, 4-Aminobutyltrimethoxysilan, 4-
Aminobutyltriethoxysilan, 4-Aminobutylmethyl-dimethoxysilan, 4-Aminobutylmethyldiethoxysilan, 4-Aminobu-
tylethyldimethoxysilan, 4-Aminobutylethyldiethoxysilan, 4-Aminobutyldimethylmethoxysilan, 4-Aminobutylphe-
nyldimethoxysilan, 4-Aminobutylphenyldiethoxysilan, 4-Amino(3-methylbutyl)methyldimethoxysilan, 4-Ami-
no(3-methylbutyl)methyldiethoxysilan, 4-Amino(3-methylbutyl)trimethoxysilan, 3-Aminopropylphenylmethyl-n-
propoxysilan, 3-Aminopropylmethyldibutoxysilan, 3-Aminopropyldiethylmethylsilan, 3-Aminopropylmethylbis
(trimethylsiloxy)silan, 11-Aminoundecyltrimethoxysilan, N-Methyl-3-aminopropyltriethoxysilan, N-(n-Butyl)-3-
aminopropyltrimethoxysilan, N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilan, N-(2-Aminoethyl)-3-aminoisobu-
tylmethyldimethoxysilan, N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropylmethyldimethoxysilan, N-(2-Aminoethyl)-3-amino-
propyltris(2-ethylhexoxy)silan, N-(6-Aminohexyl)-3-aminopropyltrimethoxysilan, N-Benzyl-N-(2-aminoethyl)-3-
aminopropyltrimethoxysilan, Bis(3-trimethoxysilylpropyl)amin, Bis(3-triethoxysilylpropyl)amin, (Aminoethylami-
nomethyl)-phenethyltrimethoxysilan, N-Vinylbenzyl-N-(2-aminoethyl)-3-aminopropylpolysiloxan, N-Vinylben-
zyl-N(2-aminoethyl)-3-aminopro-pylpolysiloxan, 3-Ureidopropyltriethoxysilan, 3-(m-Aminophenoxy)-propyltri-
methoxysilan, m- und/oder p-Aminophenyltrimetoxysilan, 3-(3-Aminopropoxy)-3,3-dimethyl-1-propenyltrimeth-
oxysilan, 3-Aminopropylmethylbis(trimethylsiloxy)-silan, 3-Aminopropyltris(trimethylsiloxy)-silan, 3-Aminopro-
pylpentamethyldisiloxan oder beliebige Gemisch solcher Aminosilane.

[0025] Bevorzugte Aminosilane zur Herstellung der Ausgangskomponente A) sind solche der allgemeinen
Formel (1), in welcher
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R', R? und R? fiur gleiche oder verschiedene Reste stehen und jeweils einen geséttigten, linearen oder ver-
zweigten, aliphatischen oder cycloaliphatischen Rest mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen bedeuten, der gegebe-
nenfalls bis zu 3 Sauerstoffatome enthalten kann,

X fur einen linearen oder verzweigten Alkylenrest mit 2 bis 10 Kohlenstoffatomen steht, der gegebenenfalls
bis zu 2 Iminogruppen (-NH-) enthalten kann,

und

R* fir Wasserstoff, einen gesattigten, linearen oder verzweigten, aliphatischen oder cycloaliphatischen Rest
mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen oder einen Rest der Formel

R1
Rz—éi—'x—-
R3
steht, in welchem R', R2, R® und X die vorstehend angegebene Bedeutung haben.

[0026] Besonders bevorzugte Aminosilane zur Herstellung der Ausgangskomponente A) sind solche der all-
gemeinen Formel (1), in welcher

R', R?2 und R? jeweils Alkylreste mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen und/oder Alkoxyreste, die bis zu 3 Sauerstoff-
atome enthalten, bedeuten, mit der MaRgabe, dal mindestens einer der Reste R, R? und R fiir einen solchen
Alkoxyrest steht,

X fr einen linearen oder verzweigten Alkylenrest mit 3 oder 4 Kohlenstoffatomen steht, und

R* fur Wasserstoff, einen Methylrest oder einen Rest der Formel

R1
l
Rz——Ti—X-——

R3
steht, in welchem R', R2, R® und X die vorstehend angegebene Bedeutung haben.

[0027] Besonders bevorzugte Aminosilane zur Herstellung der Ausgangskomponente A) sind solche der all-
gemeinen Formel (l), in welcher

R', R und R? jeweils Methyl, Methoxy und/oder Ethoxy bedeuten, mit der MaRgabe, dal mindestens einer der
Reste R', R? und R firr einen Methoxy- oder Ethoxyrest steht,

X fur einen Propylenrest (-CH,-CH,-CH,-) steht, und

R* flir Wasserstoff, einen Methylrest oder einen Rest der Formel

R1
1
R2—Si—X—
R3
steht, in welchem R', R2, R® und X die vorstehend angegebene Bedeutung haben.

[0028] Ganz besonders bevorzugte Aminosilane sind Aminopropyltrimethoxysilan, 3-Aminopropyltriethoxysi-
lan, 3-Aminopropylmethyldimethoxysilan und/oder 3-Aminopropylmethyldiethoxysilan.

[0029] Bei der Herstellung der Ausgangsverbindungen A) fir das erfindungsgemafle Verfahren werden die
genannten Aminosilane mit beliebigen cyclischen Carbonaten und/oder Lactonen unter Ring6ffnung umge-
setzt.

[0030] Geeignete cyclische Carbonate sind insbesondere solche mit 3 oder 4 Kohlenstoffatomen im Ring, die
gegebenenfalls auch substituiert sein kénnen, wie z. B. 1,3-Dioxolan-2-on (Ethylencarbonat, EC), 4-Chlor-1,
3-dioxolan-2-on, 4,5-Dichlor-1,3-dioxolan-2-on, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-on (Propylencarbonat, PC), 4-Ethyl-
1,3-dioxolan-2-on, 4,5-Dimethyl-1,3-dioxolan-2-on, 4,4-Dimethyl-1,3-dioxolan-2-on, 4-Hydroxymethyl-1,3-di-
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oxolan-2-on (Glycerincarbonat), 4-Phenoxymethyl-1,3-dioxolan-2-on, 1,3-Dioxan-2-on (Trimethylencarbonat),
5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-on, 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-on, 5-Ethyl-5-(hydroxymethyl)-1,3-dioxan-2-on
(TMP-Carbonat), 4-Isopropyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-on (2,2,4-Trimethyl-pentan-1,3-diolcarbonat), 4-tert-
Butyl-5-methyl-1,3-dioxan-2-on (2,4,4-Trimethyl-pentan-1,3-diolcarbonat), 2,4-Dioxaspiro[5.5]un-decan-3-on
(Cyclohexan-1,1-dimethanolspirocarbonat) oder beliebige Gemische solcher cyclischen Carbonate. Bevorzug-
te cyclische Carbonate sind Ethylencarbonat und/oder Propylencarbonat.

[0031] Geeignete Lactone sind beispielsweise solche mit 3 bis 6 Kohlenstoffatomen im Ring, die gegebenen-
falls auch substituiert sein kdnnen, wie z. B. 3-Propiolacton, $-Butyrolacton, y-Butyrolacton, a-Methyl-y-Butyro-
lacton, y-Valerolacton, y-Phenyl-y-butyrolacton, a,a-Diphenyl-y-butyrolacton, y-Hexalacton (y-Caprolacton), y-
Heptalacton, y-Octalacton, y-Nonalacton, y-Decalacton, y-Undecalacton, y-Dodecalacton, y-Methyl-y-decano-
lacton, a-Acetyl-y-butyrolacton, 8-Valerolacton, 8-Hexanolacton, 8-Octanolacton, 8-Nonanolacton, 6-Decalac-
ton, 8-Undecalacton, &-Tridecalacton, &-Tetradecalacton, y-Ethyl-y-butyl-8-valerolacton, Octahydrocoumarin,
e-Capro-lacton, y-Phenyl-e-Caprolacton, e-Decalacton oder beliebige Gemische solcher Lactone. Bevorzugte
Lactone sind 3-Propiolacton, y-Butyrolacton, y-Valerolacton, y-Caprolacton und/oder e-Caprolacton.

[0032] Die Herstellung der Ausgangsverbindungen A) durch Umsetzung der genannten Aminosilane mit den
cyclischen Carbonaten oder Lactonen ist an sich bekannt und kann beispielsweise nach den in SU 295764,
US 4 104 296, EP-B 0 833 830 oder WO 98/18844 beschriebenen Verfahren erfolgen. Im allgemeinen werden
dabei die Reaktionspartner bei Temperaturen von 15 bis 100°C, vorzugsweise 20 bis 60°C in dquimolaren
Mengen miteinander zur Reaktion gebracht. Es ist aber auch mdglich, dass eine der Komponenten, beispiels-
weise das Aminosilan oder das cyclische Carbonat bzw. Lacton, in einer molar Uberschissigen Menge ein-
gesetzt wird, vorzugsweise jedoch in einem Uberschuss von maximal 10 mol-%, besonders bevorzugt von
maximal 5 mol-%. Die so erhaltlichen hydroxyfunktionellen Ausgangsverbindungen A), die bei Einsatz von cy-
clischen Carbonaten Urethangruppen, bei Einsatz von Lactonen Amidgruppen enthalten, stellen in der Regel
farblose niedrigviskose Flussigkeiten dar.

[0033] Neben den Hydroxyurethanen bzw. Hydroxyamiden A) kommt beim erfindungsgemafen Verfahren
mindestens eine weitere mehrwertige hydroxyfunktionelle Komponente B) des Molekulargewichtsbereiches 62
bis 2000 g/mol zum Einsatz.

[0034] Hierbei handelt es sich beispielsweise um einfache mehrwertige Alkohole mit 2 bis 14, vorzugsweise
2 bis 6 Kohlenstoffatomen, wie z. B. 1,2-Ethandiol, 1,2- und 1,3-Propandiol, die isomeren Butandiole, Pentan-
diole, Hexandiole, Heptandiole und Octandiole, 1,10-Decandiol, 1,2- und 1,4-Cyclohexandiol, 1,4-Cyclohexan-
dimethanol, 4,4'-(1-Methylethyliden)-biscyclohexanol, 1,2,3-Propantriol, 1,1,1-Trimethylolethan, 1,2,6-Hexan-
triol, 1,1,1-Trimethylolpropan, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1,3-propandiol, Bis-(2-hydroxyethyl)hydrochinon, 1,2,4-
und 1,3,5-Trihydroxycyclohexan oder 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)isocyanurat aber auch um einfache Ester- oder
Etheralkohole, wie z. B. Hydroxypivalinsdureneopentylglykolester, Diethylenglykol oder Dipropylenglykol.

[0035] Geeignete hydroxyfunktionelle Komponenten B) sind auch die an sich bekannten héhermolekularen
Polyhydroxylverbindungen vom Polyester-, Polycarbonat-, Polyestercarbonat- oder Polyethertyp, insbesonde-
re solche des Molekulargewichtsbereiches 200 bis 2000 g/mol.

[0036] Als hydroxyfunktionelle Komponenten B) geeignete Polyesterpolyole sind beispielsweise solche eines
mittleren, aus Funktionalitdt und Hydroxylzahl berechenbaren Molekulargewichtes von 200 bis 2000 g/mol,
vorzugsweise von 250 bis 1500 g/mol, mit einem Hydroxylgruppen-Gehalt von 1 bis 21 Gew.-%, vorzugsweise
2 bis 18 Gew.-%, wie sie sich in an sich bekannter Art und Weise durch Umsetzung von mehrwertigen Alko-
holen, beispielsweise den obengenannten mit 2 bis 14 Kohlenstoffatomen, mit unterschissigen Mengen an
mehrwertigen Carbonsauren, entsprechenden Carbonsaureanhydriden, entsprechenden Polycarbonsauree-
stern von niederen Alkoholen oder Lactonen herstellen lassen.

[0037] Die zur Herstellung der Polyesterpolyole verwendeten Sduren oder Saurederivate kénnen aliphati-
scher, cycloaliphatischer und/oder aromatischer Natur sein und gegebenenfalls, z. B. durch Halogenatome,
substituiert und/oder ungesattigt sein. Beispiele geeigneter Sauren sind beispielsweise mehrwertige Carbon-
sauren des Molekulargewichtsbereichs 118 bis 300 g/mol oder deren Derivate wie beispielsweise Bernstein-
saure, Adipinsaure, Sebacinsaure, Phthalsaure, Isophthalsdure, Trimellithsdure, Phthalsdureanhydrid, Tetra-
hydrophthalsaure, Maleinsdure, Maleinsdureanhydrid, dimere und trimere Fettsaduren, Terephthalsduredime-
thylester und Terephthalsdure-bis-glykolester.
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[0038] Zur Herstellung der Polyesterpolyole kénnen auch beliebige Gemische dieser beispielhaft genannten
Ausgangsverbindungen eingesetzt werden.

[0039] Eine als hydroxyfunktionelle Komponente B) bevorzugt einzusetzende Art von Polyesterpolyolen sind
solche, wie sie sich in an sich bekannter Weise aus Lactonen und einfachen mehrwertigen Alkoholen, wie
z. B. den oben beispielhaft genannten, als Startermolekilen unter Ring6ffnung herstellen lassen. Geeignete
Lactone zur Herstellung dieser Polyesterpolyole sind beispielsweise 3-Propiolacton, y-Butyrolacton, y- und 6-
Valerolacton, e-Caprolacton, 3,5,5- und 3,3,5-Trimethylcaprolacton oder beliebige Gemische solcher Lactone.

[0040] Als hydroxyfunktionelle Komponenten B) geeignete Polyhydroxylverbindungen vom Polycarbonattyp
stellen insbesondere die an sich bekannten Polycarbonatdiole dar, wie sie sich beispielsweise durch Umset-
zung von zweiwertigen Alkoholen, beispielsweise solchen, wie sie oben in der Liste der mehrwertigen Alkohole
des Molekulargewichtsbereichs 62 bis 400 g/mol beispielhaft genannt sind, mit Diarylcarbonaten, wie z. B.
Diphenylcarbonat, Dialkylcarbonaten, wie z. B. Dimethylcarbonat, oder Phosgen herstellen lassen.

[0041] Als hydroxyfunktionelle Komponenten B) geeignete Polyhydroxylverbindungen vom Polyestercar-
bonattyp sind insbesondere die an sich bekannten Estergruppen- und Carbonatgruppen aufweisende Diole,
wie sie beispielsweise gemal der Lehre der DE-A 1 770 245 oder WO 03/002630 durch Umsetzung zweiwer-
tiger Alkohole mit Lactonen der oben beispielhaft genannten Art, insbesondere ¢-Caprolacton und anschlie-
Rende Reaktion der dabei entstehenden Polyesterdiole mit Diphenylcarbonat oder Dimethylcarbonat erhalten
werden kénnen.

[0042] Als hydroxyfunktionelle Komponenten B) geeignete Polyetherpolyole sind insbesondere solche eines
mittleren, aus Funktionalitdt und Hydroxylzahl berechenbaren Molekulargewichtes von 200 bis 2000 g/mol,
vorzugsweise 250 bis 1500 g/mol, mit einem Hydroxylgruppen-Gehalt von 1,7 bis 25 Gew.-%, vorzugsweise 2,2
bis 20 Gew.-%, wie sie in an sich bekannter Weise durch Alkoxylierung geeigneter Startermolekile zuganglich
sind. Zur Herstellung dieser Polyetherpolyole kdnnen beliebige mehrwertige Alkohole, wie die oben beschrie-
benen einfachen mehrwertigen Alkohole mit 2 bis 14 Kohlenstoffatomen, als Startermolekiile eingesetzt wer-
den. Fir die Alkoxylierungsreaktion geeignete Alkylenoxide sind insbesondere Ethylenoxid und Propylenoxid,
die in beliebiger Reihenfolge oder auch im Gemisch bei der Alkoxylierungsreaktion eingesetzt werden kdnnen.

[0043] Geeignete Polyetherpolyole sind auch die an sich bekannten Polyoxytetramethylenglykole, wie sie bei-
spielsweise gemafl Angew. Chem. 72, 927 (1960) durch Polymerisation von Tetrahydrofuran erhalten werden
kénnen.

[0044] Bevorzugte hydroxyfunktionelle Komponenten B) fur das erfindungsgemaflen Verfahren sind die oben-
genannten einfachen mehrwertigen Alkohole, Ester- oder Etheralkohole, des Molekulargewichtsbereiches 62
bis 400 g/mol.

[0045] Besonders bevorzugt sind dabei die oben innerhalb der Liste der einfachen mehrwertigen Alkohole
genannten Diole und/oder Triole mit 2 bis 6 Kohlenstoffatomen.

[0046] Ganz besonders bevorzugte hydroxyfunktionelle Komponenten B) sind 1,2-Ethandiol, 1,2-Propandiol,
1,3-Propandiol, 1,3-Butandiol, 1,4-Butandiol, 1,6-Hexandiol, und/oder 1,1,1-Trimethylolpropan.

[0047] Die hydroxyfunktionellen Komponenten B) kommen beim erfindungsgeméfien Verfahren in Summe in
einer Menge von 1 bis 70 Gew.-%, vorzugsweise von 2 bis 35 Gew.-%, besonders bevorzugt von 3 bis 20 Gew.-
%, bezogen auf die Gesamtmenge an eingesetztem Hydroxyurethan und/oder Hydroxyamid A) zum Einsatz.

[0048] Als Ausgangsverbindungen C) fir das erfindungsgemafie Verfahren sind beliebige Diisocyanate mit
aliphatisch, cycloaliphatisch, araliphatisch und/oder aromatisch gebundenen Isocyanatgruppen geeignet, die
nach beliebigen Verfahren, z. B. durch Phosgenierung oder auf phosgenfreiem Weg, beispielsweise durch Ur-
ethanspaltung, hergestellt werden kénnen. Geeignete Ausgangsdiisocyanate sind beispielsweise solche des
Molekulargewichtsbereiches 140 bis 400 g/mol, wie z. B. 1,4-Diisocyanatobutan, 1,6-Diisocyanatohexan (HDI),
1,5-Diisocyanato-2,2-dimethylpentan, 2,2,4- bzw. 2,4,4-Trimethyl-1,6-diisocyanatohexan, 1,10-Diisocyanato-
decan, 1,3- und 1,4-Diisocyanatocyclohexan, 1,4-Diisocyanato-3,3,5-trimethylcyclohexan, 1,3-Diisocyana-
to-2-methylcyclohexan, 1,3-Diisocyanato-4-methylcyclohexan, 1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-isocyanatome-
thyl-cyclohexan (Isophorondiisocyanat; IPDI), 1-Isocyanato-1-methyl-4(3)-isocyanatomethylcyclohexan, 2,4'-
und 4,4'-Diisocyanatodicyclohexylmethan, 1,3- und 1,4-Bis(isocyanatomethyl)cyclohexan, 4,4'-Diisocyanato-
3,3'-dimethyldicyclohexylmethan, 4,4'-Diisocyanato-3,3',5,5'-tetramethyldicyclohexylmethan, 4,4'-Diisocyana-
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to-1,1'-bi(cyclohexyl), 4,4'-Diisocyanato-3,3'-dimethyl-1,1'-bi(cyciohexyl), 4,4'-Diisocyanato-2,2',5,5'-tetra-me-
thyl-1,1'-bi(cyclohexyl), 1,8-Diisocyanato-p-menthan, 1,3-Diisocyanatoadamantan, 1,3-Dimethyl-5,7-diisocya-
natoadamantan, 1,3- und 1,4-Bis(isocyanatomethyl)benzol, 1,3- und 1,4-Bis(1-isocyanato-1-methylethyl)-ben-
zol (TMXDI), Bis(4-(1-isocyanato-1-methylethyl)phenyl)-carbonat, 1,3- und 1,4-Phenylendiisocyanat, 2,4- und
2,6-Toluylendiisocyanat sowie beliebige Gemische dieser Isomeren, Diphenylmethan-2,4'- und/oder -4,4'-di-
isocyanat und Naphthylen-1,5-diisocyanat sowie beliebige Gemische solcher Diisocyanate. Weitere ebenfalls
geeignete Diisocyanate finden sich dariiberhinaus beispielsweise in Justus Liebigs Annalen der Chemie Band
562 (1949) S. 75-136.

[0049] Als Ausgangskomponente C) bevorzugt sind die genannten Diisocyanate mit aliphatisch und/oder cy-
cloaliphatisch gebundenen Isocyanatgruppen.

[0050] Besonders bevorzugte Ausgangskomponenten C) fir das erfindungsgemale Verfahren sind 1,6-Diiso-
cyanatohexan, 1-lIsocyanato-3,3,5-trimethyl-5-isocyanatomethylcyclohexan, 2,4'- und/oder 4,4'-Diisocyanato-
dicyclohexylmethan oder beliebige Gemische dieser Diisocyanate.

[0051] Zur Durchfilhrung des erfindungsgemafien Verfahrens werden die Silangruppen aufweisenden Hy-
droxyurethane und/oder Hydroxyamide A) und mindestens eine hydroxyfunktionelle Komponente B) mit den
Diisocyanaten C) bei Temperaturen von 40 bis 200°C, vorzugsweise 60 bis 180°C, unter Einhaltung eines
Aquivalent-Verhéltnisses von Isocyanatgruppen zu gegeniiber Isocyanaten reaktiven Gruppen von 4:1 bis 50:
1, vorzugsweise von 5:1 bis 30:1, zu Allophanatpolyisocyanaten umgesetzt.

[0052] Im Sinne der vorliegenden Erfindung gelten dabei als ,gegentber Isocyanaten reaktive Gruppen” neben
den Hydroxylgruppen der Komponenten A) und B) und den hieraus durch NCO/OH-Reaktion intermediér sich
bildenden Urethangruppen im Falle der Verwendung von Hydroxyurethanen auch die hierin bereits enthaltenen
Urethangruppen, da diese unter den Reaktionsbedingungen ebenfalls zu Allophanatgruppen weiterreagieren.

[0053] Das erfindungsgemafle Verfahren kann unkatalysiert als thermisch induzierte Allophanatisierung
durchgefiihrt werden. Bevorzugt kommen zur Beschleunigung der Allophanatisierungsreaktion aber geeignete
Katalysatoren zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um die Ublichen bekannten Allophanatisierungskatalysa-
toren, beispielsweise um Metallcarboxylate, Metallchelate oder tertidre Amine der in der GB-A-0 994 890 be-
schriebenen Art, um Alkylierungsmittel der in der US-A-3 769 318 beschriebenen Art oder um starke Sauren,
wie sie in der EP-A-0 000 194 beispielhaft beschrieben sind.

[0054] Geeignete Allophanatisierungskatalysatoren sind insbesondere Zinkverbindungen, wie z. B. Zink-(Il)
-stearat, Zink-(ll)-n-octanoat, Zink-(l1)-2-ethyl-1-hexanoat, Zink-(Il)-naphthenat oder Zink-(Il)-acetylacetonat,
Zinnverbindungen, wie z. B. Zinn-(ll)-n-octanoat, Zinn-(ll)-2-ethyl-1-hexanoat, Zinn-(ll)-laurat, Dibutylzinnoxid,
Dibutylzinndichlorid, Dibutylzinndiacetat, Dibutylzinndilaurat, Dibutylzinndimaleat oder Dioctylzinndiacetat, Zir-
coniumverbindungen, wie z. B. Zirconium-(IV)-2-ethyl-1-hexanoat, Zirconium-(IV)-neodecanoat, Zirconium-
(IV)-naphthenat oder Zirconium-(IV)-acetylacetonat, Aluminiumtri(ethylaceto-acetat), Eisen-(lll)-chlorid, Kali-
umoctoat, Mangan-Cobalt- oder Nickelverbindungen sowie starke Sauren, wie z. B. Trifluoressigsaure, Schwe-
felsdure, Chlorwasserstoff, Bromwasserstoff, Phosphorsdure oder Perchlorsaure, oder beliebige Gemische
dieser Katalysatoren.

[0055] Geeignete, wenngleich weniger bevorzugte Katalysatoren fir das erfindungsgemale Verfahren sind
auch solche Verbindungen, die neben der Allophanatisierungsreaktion auch die Trimerisierung von Isocyanat-
gruppen unter Bildung von Isocyanuratstrukturen katalysieren. Solche Katalysatoren sind beispielsweise in der
EP-A-0 649 866 Seite 4, Zeile 7 bis Seite 5, Zeile 15 beschrieben.

[0056] Bevorzugte Katalysatoren fir das erfindungsgemafe Verfahren sind Zink- und/oder Zirconiumverbin-
dungen der obengenannten Art. Ganz besonders bevorzugt ist die Verwendung Zink-(1l)-n-octanoat, Zink-(l1)-2-
ethyl-1-hexanoat und/oder Zink-(ll)-stearat, Zirconium-(IV)-n-octanoat, Zirconium-(1V)-2-ethyl-1-hexanoat und/
oder Zirconium-(IV)-neodecanoat.

[0057] Diese Katalysatoren kommen beim erfindungsgemafen Verfahren, falls iberhaupt, in einer Menge von
0,001 bis 5 Gew.-%, vorzugsweise 0,005 bis 1 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Reaktionspartner
A), B) und C) zum Einsatz und kénnen sowohl vor Reaktionsbeginn als auch zu jedem Zeitpunkt der Reaktion
zugesetzt werden.
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[0058] Das erfindungsgemalie Verfahren wird vorzugsweise l6semittelfrei durchgefiihrt. Gegebenenfalls kon-
nen aber auch geeignete, gegentiber den reaktiven Gruppen der Ausgangskomponenten inerte Losemittel mit-
verwendet werden. Geeignete Losemittel sind beispielsweise die an sich bekannten tblichen Lacklésemittel,
wie z. B. Ethylacetat, Butylacetat, Ethylenglykolmonomethyl- oder -ethyletheracetat, 1-Methoxypropyl-2-acetat,
3-Methoxy-n-butylacetat, Aceton, 2-Butanon, 4-Methyl-2-pentanon, Cyclohexanon, Toluol, Xylol, Chlorbenzol,
Testbenzin, héher substituierte Aromaten, wie sie beispielsweise unter den Bezeichnungen Solventnaphtha,
Solvesso®, Isopar®, Nappar® (Deutsche EXXON CHEMICAL GmbH, KéIn, DE) und Shellsol® (Deutsche Shell
Chemie GmbH, Eschborn, DE) im Handel sind, aber auch Lésemittel wie Propylenglykoldiacetat, Diethylengly-
koldimethylether, Dipropylenglykoldimethylether, Diethylenglykolethyl- und -butyletheracetat, N-Methylpyrroli-
don und N-Methylcaprolactam, oder beliebige Gemische solcher Lésemittel.

[0059] In einer mdglichen Ausfliihrungsform wird beim erfindungsgeméafien Verfahren das Ausgangsdiisocya-
nat C) bzw. eine Mischung verschiedener Ausgangsdiisocyanate gegebenenfalls unter Inertgas, wie beispiels-
weise Stickstoff, und gegebenenfalls in Gegenwart eines geeigneten Losungsmittels der genannten Art bei ei-
ner Temperatur zwischen 20 und 100°C vorgelegt. Anschlie3end werden die hydroxyfunktionellen Ausgangs-
verbindungen A) und B) in beliebiger Reihenfolge nacheinander oder im Gemisch in der oben angegebenen
Menge zugegeben und die Reaktionstemperatur fir die Urethanisierung gegebenenfalls durch eine geeigne-
te MaRnahme (Heizen oder Kihlen) auf eine Temperatur von 30 bis 120°C, vorzugsweise von 50 bis 100°C
eingestellt. Im Anschluf an die Urethanisierungsreaktion, d. h. wenn der einem vollstdndigen Umsatz von Iso-
cyanat- und Hydroxylgruppen theoretisch entsprechende NCO-Gehalt erreicht ist, kann die Allophanatisierung
beispielsweise ohne Zusatz eines Katalysators durch Erhitzen des Reaktionsgemisches auf eine Temperatur
von 140 bis 200°C gestartet werden. Vorzugsweise kommen zur Beschleunigung der Allophanatisierungsre-
aktion jedoch geeignete Katalysatoren der obengenannten Art zum Einsatz, wobei in Abh&ngigkeit von der Art
und Menge des eingesetzten Katalysators Temperaturen im Bereich von 60 bis 140°C, vorzugsweise 80 bis
120°C, ausreichend sind.

[0060] In einer anderen mdglichen Ausfiihrungsform des erfindungsgeméafien Verfahrens wird der gegebe-
nenfalls mitzuverwendenden Katalysator entweder der Silankomponente A), der hydroxyfunktionellen Kompo-
nente B) und/oder der Diisocyanatkomponente C) bereits vor Beginn der eigentlichen Umsetzung zugemischt.
In diesem Fall reagieren die sich intermediar bildenden und bei Einsatz von Hydroxyurethanen A) in diesen
bereits enthaltenen Urethangruppen spontan weiter zur gewlinschten Allophanatstruktur. Bei dieser Art der
einstufigen Reaktionsfuhrung werden die gegebenenfalls den Katalysator enthaltenden Ausgangsdiisocyana-
te C) gegebenenfalls unter Inertgas, wie beispielsweise Stickstoff, und gegebenenfalls in Gegenwart eines
geeigneten Lésungsmittels der genannten Art, in der Regel bei fir die Allophanatisierung optimalen Tempe-
raturen im Bereich von 60 bis 140°C, vorzugsweise 80 bis 120°C, vorgelegt und mit den gegebenenfalls den
Katalysator enthaltenden hydroxyfunktionellen Komponenten A) und B) zur Reaktion gebracht.

[0061] Es ist aber auch méglich, den Katalysator dem Reaktionsgemisch zu einem beliebigen Zeitpunkt wah-
rend der Urethanisierungsreaktion zuzusetzen. Bei dieser Ausfihrungsform des erfindungsgemafRen Verfah-
rens wird fur die vor der Katalysatorzugabe ablaufende reine Urethanisierungsreaktion in der Regel eine Tem-
peratur im Bereich von 30 bis 120°C, vorzugsweise von 50 bis 100°C, eingestellt. Nach Zugabe eines geeigne-
ten Katalysators wird die Allophantisierungreaktion schlie3lich bei Temperaturen von 60 bis 140°C, vorzugs-
weise von 80 bis 120°C, durchgefiihrt.

[0062] Der Verlauf der Umsetzung kann beim erfindungsgeméfen Verfahren durch z. B. titrimetrische Bestim-
mung des NCO-Gehaltes verfolgt werden. Nach Erreichen des angestrebten NCO-Gehaltes, vorzugsweise
wenn der Allophanatisierungsgrad (d. h. der aus dem NCO-Gehalt errechenbare prozentuale Anteil der zu
Allophanatgruppen umgesetzten, aus den Hydroxylgruppen der Komponente A) und B) sich intermediar bil-
denden sowie bei Einsatz von Hydroxyurethanen A) in diesen bereits enthaltenen Urethangruppen) des Reak-
tionsgemisches mindestens 80%), besonders bevorzugt mindestens 90% betragt, ganz besonders bevorzugt
nach vollsténdiger Allophanatisierung, wird die Reaktion abgebrochen. Dies kann bei rein thermischer Reak-
tionsfiihrung beispielsweise durch Abkiihlen des Reaktionsgemisches auf Raumtemperatur erfolgen. Bei der
bevorzugten Mitverwendung eines Allophanatisierungskatalysators der genannten Art wird die Umsetzung im
allgemeinen aber durch Zugabe geeigneter Katalysatorgifte, beispielsweise Sauren, wie Phosphorsaure, oder
Saurechloride, wie Benzoylchlorid oder Isophthaloyldichlorid, abgestoppt.

[0063] Vorzugsweise wird das Reaktionsgemisch anschlielend durch Dinnschichtdestillation im Hochvaku-
um, beispielsweise bei einem Druck von unter 1,0 mbar, vorzugsweise unter 0,5 mbar, besonders bevorzugt
unter 0,2 mbar, unter méglichst schonenden Bedingungen, beispielsweise bei einer Temperatur von 100 bis
200°C, vorzugsweise von 120 bis 180°C, von fliichtigen Bestandteilen (lberschissigen monomeren Diisocya-

9/21



DE 10 2009 047 964 A1 2011.04.21

naten, gegebenenfalls bei der Herstellung der Ausgangsverbindungen A) im Uberschuss eingesetzten cycli-
schen Carbonaten oder Lactonen, gegebenenfalls mitverwendeten Lésungsmitteln und, bei Verzicht auf den
Einsatz eines Katalysatorgiftes, gegebenenfalls aktivem Katalysator) befreit.

[0064] Die anfallenden Destillate, die neben den nicht umgesetzten monomeren Ausgangsdiisocyanaten, ge-
gebenenfalls Uberschissig eingesetzte cyclischen Carbonate oder Lactone und gegebenenfalls mitverwende-
te Lésungsmittel bei Verzicht auf den Einsatz eines Katalysatorgiftes gegebenenfalls aktiven Katalysator ent-
halten, kdnnen problemlos zur erneuten Oligomerisierung verwendet werden.

[0065] In einer weiteren Ausfihrungsform des erfindungsgemafRen Verfahrens werden die genannten fliich-
tigen Bestandteile durch Extraktion mit geeigneten gegeniber Isocyanatgruppen inerten Losungsmitteln, bei-
spielsweise aliphatischen oder cycloaliphatischen Kohlenwasserstoffen wie Pentan, Hexan, Heptan, Cyclo-
pentan oder Cyclohexan vom Oligomerisierungsprodukt abgetrennt.

[0066] Unabhéangig von der Art der Aufarbeitung erhalt man als Produkte des erfindungsgemafien Verfahrens
klare, praktisch farblose Polyisocyanate, die Farbzahlen von unter 200 APHA, vorzugsweise von unter 100
APHA, besonders bevorzugt von unter 80 APHA, eine mittlere NCO-Funktionalitat von 2,4 bis 6,0, vorzugswei-
se 2,6 bis 5,0, besonders bevorzugt 3,2 bis 4,8, und einen NCO-Gehalt von 6,0 bis 21,0 Gew.-%, vorzugsweise
10,0 bis 19,0 Gew.-%, besonders bevorzugt 12,0 bis 18,0 Gew.-%, aufweisen.

[0067] Die erfindungsgemaflen Allophanatpolyisocyanate stellen wertvolle Ausgangsmaterialien zur Herstel-
lung von Polyurethan-Kunststoffen nach dem Isocyanat-Polyadditionsverfahren dar.

[0068] Sie kdnnen aufgrund ihrer vergleichsweise niedrigen Viskositat I6semittelfrei eingesetzt werden, lassen
sich bei Bedarf aber auch mit Gblichen Lésemitteln, beispielsweise den obengenannten, beim erfindungsge-
mafen Verfahren gegebenenfalls mitzuverwendenden inerten Lacklésemitteln, tribungsfrei verdinnen.

[0069] Die erfindungsgemaf erhaltlichen Silan-modifizierten Allophanatpolyisocyanate eignen sich in hervor-
ragender Weise als Harter fur Zweikomponenten-Polyurethanlacke, in denen als Polyhydroxylverbindungen
die Ublichen Polyetherpolyole, Polyesterpolyole Polycarbonatpolyole und/oder Polyacrylatpolyole als Reakti-
onspartner fir die Polyisocyanate vorliegen. Besonders bevorzugte hydroxyfunktionelle Reaktionspartner fir
die erfindungsgemaRen Verfahrensprodukte sind Hydroxylgruppen aufweisende Polyacrylate, d. h. Polyme-
risate bzw. Copolymerisate von (Meth)acrylsdurealkylestern, gegebenenfalls mit Styrol oder anderen copoly-
merisierbaren olefinisch ungesattigten Monomeren.

[0070] Die erfindungsgemalien Verfahrensprodukte eignen sich in ganz besonderer Weise auch als Harter-
komponenten fiir aminofunktionelle Bindemittel, insbesondere als Vernetzer in festkérperreichen 2K-Beschich-
tungssystemen auf Basis von Polyasparaginsaureestern, wie sie beispielsweise in der eigenen nicht vorverof-
fentlichten deutschen Patentanmeldung mit der Anmeldenummer 102009016173.2 beschrieben sind.

[0071] Auch Polyamine, deren Aminogruppen in blockierter Form vorliegen, wie z. B. Polyketimine, Polyaldi-
mine oder Oxazolane, stellen geeignete Reaktionspartner fiir die erfindungsgeméafien Verfahrensprodukte dar.
Derartige blockierte Polyamine bilden unter Feuchtigkeitseinflu®® freie Aminogruppen und im Falle der Oxazo-
lane auch freie Hydroxylgruppen zurlick, die dann fiir die Vernetzung mit Isocyanatgruppen zur Verfliigung
stehen.

[0072] Mit den erfindungsgemé&fen Silangruppen enthaltenden Polyisocyanaten hergestellte Beschichtungen
weisen eine aussergewohnlich gute Haftung auf kritischen metallischen Oberflachen auf und ermdglichen so
eine direkte Applikation auf nicht grundierten Werkstoffen. Im Vergleich zu den Allophanatpolyisocyanaten der
EP-A 2 014 692 zeigen sie dabei eine deutlich verbessertes Trocknungsverhalten, insbesondere auch in Kom-
bination mit Reaktionspartnern niedriger Funktionalitat, wie z. B. den difunktionellen Polyasparaginsaureestern
der aus der EP-B 0 403 921 bekannten Art.

[0073] Im allgemeinen besitzen die mit den erfindungsgeméaflen Silan-modifizierten Allophanatpolyisocyana-
ten formulierten Beschichtungsmittel, denen gegebenenfalls die auf dem Lacksektor Ublichen Hilfs- und Zu-
satzmittel, wie z. B. Verlaufshilfsmittel, Farbpigmente, Flllstoffe oder Mattierungsmittel, einverleibt werden
kdénnen, schon bei Raumtemperaturtrocknung gute lacktechnische Eigenschaften. Selbstversténdlich lassen
sie sich jedoch auch unter forcierten Bedingungen bei erhdhter Temperatur bzw. durch Einbrennen bei Tem-
peraturen bis 260°C trocknen.
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[0074] Zur Steuerung der Aushértegeschwindigkeit kdnnen bei der Formulierung der Beschichtungsmittel ge-
eignete Katalysatoren mitverwendet werden, beispielsweise die in der Isocyanatchemie Ublichen Katalysato-
ren, wie z. B. tert. Amine wie Triethylamin, Pyridin, Methylpyridin, Benzyldimethylamin, N,N-Endoethylenpi-
perazin, N-Methylpiperidin, Pentamethyldiethylentriamin, N,N-Dimethylaminocyclohexan, N,N'-Dimethylpipe-
razin oder Metallsalze wie Eisen(lll)-chlorid, Zinkchlorid, Zink-2-ethylcaproat, Zinn(ll)-octanoat, Zinn(ll)-ethyl-
caproat, Dibutylzinn(IV)-dilaurat, Wismut(Ill)-2-ethylhexanoat, Wismut(lll)-octoat oder Molybdanglykolat. Da-
neben kdnnen auch Katalysatoren mitverwendet werden, die die Hydrolyse und Kondensation von Alkoxysilan-
gruppen oder deren Reaktion mit den Hydroxylgruppen der als Bindemittel eingesetzten Polyolkomponenten
beschleunigen. Derartige Katalysatoren sind neben vorstehend genannten Isocyanatkatalysatoren beispiels-
weise auch Sauren, wie z. B. p-Toluolsulfonsaure, Trifluormethansulfonséure, Essigsaure, Trifluoressigsaure
und Dibutylphosphat, Basen, wie z. B. N-substituierte Amidine wie 1,5-Diazabicyclo[4.3.0Jnon-5-en (DBN) und
1,5-Diazabicyclo[5.4.0]lundec-7-en (DBU), aber auch Metallsalze oder metallorganische Verbindungen, wie z.
B. Tetraisopropyltitanat, Tetrabutyltitanat, Titan(IV)acetylacetonat, Aluminiumacetylacetonat, Aluminiumtriflat
oder Zinntriflat.

[0075] Selbstverstandlich kénnen die erfindungsgemaflen Silan-modifizierten Allophanatpolyisocyanate auch
in mit aus der Polyurethanchemie an sich bekannten Blockierungsmitteln blockierter Form in Kombination mit
den obengenannten Lackbindemitteln oder Lackbindemittelkomponenten im Sinne von Einkomponenten-PUR-
Einbrennsystemen eingesetzt werden. Geeignete Blockierungsmittel sind beispielsweise Malonsaurediethy-
lester, Acetessigester, aktivierte cyclische Ketone, wie z. B. Cyclopentanon-2-carboxymethylester und -car-
boxyethylester, Acetonoxim, Butanonoxim, e-Caprolactam, 3,5-Dimethylpyrazol, 1,2,4-Triazol, Dimethyl-1,2,4-
triazol, imidazol, Benzyl-tert.-butylamin oder beliebige Gemische dieser Blockierungsmittel.

[0076] Gegenstand der Erfindung ist daher auch die Verwendung der erfindungsgemafen Allophanatgruppen
enthaltenden Polyisocyanate zur Herstellung von mit aus der Polyurethanchemie bekannten Blockierungsmit-
teln blockierten Polyisocyanaten, sowie die daraus resultierenden blockierten Polyisocyanate selbst.

[0077] Die erfindungsgemalfen Silan-modifizierten Allophanatpolyisocyanate eignen sich auch als Vernetzer-
komponenten fir in Wasser geldst oder dispergiert vorliegende Bindemittel oder Bindemittelkomponenten mit
gegeniber Isocyanatgruppen reaktionsfahigen Gruppen, insbesondere alkoholischen Hydroxylgruppen, bei
der Herstellung walriger Zweikomponenten-Polyurethansysteme. Sie kdnnen dabei aufgrund ihrer niedrigen
Viskositat entweder als solche, d. h. in hydrophober Form, oder aber auch in nach bekannten Verfahren, z. B.
gemal EP-B 0 540 985, EP-B 0 959 087 oder EP-B 1 287 052, hydrophil modifizierter Form eingesetzt werden.

[0078] Gegebenenfalls kdnnen den mit den erfindungsgemafRen Silan-modifizierten Allophanatpolyisocyana-
ten formulierten Beschichtungssystemen auch beliebige weitere hydrolysierbare Silanverbindungen, wie z.
B. Tetramethoxysilan, Tetraethoxysilan, Methyltrimethoxysilan, Methyltriethoxysilan, Ethyltriethoxysilan, Iso-
butyltrimethoxysilan, Isobutyltriethoxysilan, Octyltriethoxysilan, Octyltrimethoxysilan, (3-Glycidyloxypropyl)me-
thyldiethoxysilan, (3-Glycidyloxypropyl)trimethoxy-silan, Phenyltrimethoxysilan oder Phenyltriethoxysilan, oder
Gemische solcher Silanverbindungen als Reaktionspartner zugesetzt werden.

[0079] In allen Lackkombinationen liegen die erfindungsgemaflen Verfahrensprodukte und der Reaktionspart-
ner in solchen Mengen vor, dass auf jede gegebenenfalls blockierte Isocyanatgruppe 0,5 bis 3, vorzugswei-
se 0,6 bis 2,0, besonders bevorzugt 0,8 bis 1,6 gegebenenfalls blockierte, gegenliber Isocyanaten reaktive
Gruppen entfallen.

[0080] Gegebenenfalls kbnnen die erfindungsgemafien Silan-modifizierten Allophanatpolyisocyanate in unter-
geordneten Mengen aber auch nichtfunktionellen Lackbindemitteln zur Erzielung ganz spezieller Eigenschaf-
ten, beispielsweise als Additiv zur Haftverbesserung zugemischt werden.

[0081] Als Untergriinde fir die mit Hilfe der erfindungsgeméafien Silan-modifizierten Allophanatpolyisocyanate
formulierten Beschichtungen kommen beliebige Substrate in Betracht, wie z. B. Metall, Holz, Glas, Stein, ke-
ramische Materialien, Beton, harte und flexible Kunststoffe, Textilien, Leder und Papier, die ungeachtet ihrer
guten Direkthaftung auf einer Vielzahl von Materialien vor der Beschichtung gegebenenfalls auch mit Gblichen
Grundierungen versehen werden kdénnen.

[0082] Weitere Gegenstande dieser Erfindung sind somit Beschichtungsmittel enthaltend die erfindungsge-

méRen Allophanatgruppen tragenden Polyisocyanate, sowie die mit diesen Beschichtungsmitteln beschichte-
ten Substrate.
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Beispiele
[0083] Alle Prozentangaben beziehen sich, soweit nichts Anderslautendes vermerkt, auf das Gewicht.
[0084] Die Bestimmung der NCO-Gehalte erfolgte nach DIN EN ISO 11909.

[0085] Samtliche Viskositdtsmessungen erfolgten mit einem Physica MCR 51 Rheometer der Fa. Anton Paar
Germany GmbH (Ostfildern) nach DIN EN I1SO 3219.

[0086] Die Hazen-Farbzahlen wurden an einem LICO 400 Farbmessgerat der Fa. Hach Lange GmbH, Dis-
seldorf, ermittelt.

[0087] Die im Falle der Ausgangsverbindungen A) angegebenen OH-Zahlen wurden aus dem sich theoretisch
ergebenden Molekulargewicht der Idealstruktur (1: 1-Addukt) berechnet.

Herstellung der Ausgangsverbindungen A)
Silangruppen aufweisendes Hydroxyurethan A1)
[0088] 221 g (1,0 mol) 3-Aminopropyltriethoxysilan wurden bei Raumtemperatur unter trockenem Stickstoff
vorgelegt. Hierzu gab man unter Rihren innerhalb von 15 min 88 g (1,0 mol) Ethylencarbonat, wobei sich
die Mischung aufgrund der freiwerdenden Reaktionswarme anfanglich bis auf 34°C erwarmte, und rihrte an-
schlieRend ohne weiteres Heizen 18 Stunden bei Raumtemperatur nach. Eine Amin-Titration mit 1 N HCI zeigte

einen Umsatz von 99,8%.

[0089] Man erhielt 2-HydroxyethylI[3-(triethoxysilyl)propyl]urethan als farblose Flissigkeit.

Viskositat (23°C): 69 mPas
OH-Zahl (ber.): 181 mg KOH/g
Molekulargewicht (ber.): 309 g/mol

Silangruppen aufweisendes Hydroxyurethan A2)
[0090] 179 g (1,0 mol) 3-Aminopropyltrimethoxysilan und 88 g (1,0 mol) Ethylencarbonat wurden nach dem
fir Ausgangsverbindung A1) beschriebenen Verfahren miteinander zur Reaktion gebracht. Der Umsatz (Amin-
Titration mit IN HCI) nach 18 Stunden betrug 99,6%.

[0091] Man erhielt 2-Hydroxyethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]urethan als farblose Flissigkeit.

Viskositat (23°C): 245 mPas
OH-Zanhl (ber.): 210 mg KOH/g
Molekulargewicht (ber.): 267 g/mol

Silangruppen aufweisendes Hydroxyurethan A3)

[0092] 221 g (1,0 mol) 3-Aminopropyltriethoxysilan und 102 g (1,0 mol) Propylencarbonat wurden nach dem
fir Ausgangsverbindung A1) beschriebenen Verfahren miteinander zur Reaktion gebracht. Der Umsatz (Amin-
Titration mit 1 N HCI) nach 18 Stunden betrug 99,9%.

[0093] Man erhielt ein Gemisch von 2-Hydroxypropyl[3-(triethoxysilyl)propyllurethan und 2-Hydroxy-1-me-
thylethyl[3-(triethoxysilyl)propyllurethan als farblose Flissigkeit.

Viskositat (23°C): 86 mPas
OH-Zahl (ber.): 173 mg KOH/g
Molekulargewicht (ber.): 323 g/mol
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Silangruppen aufweisendes Hydroxyamid A4)
[0094] 221 g (1,0 mol) 3-Aminopropyltriethoxysilan und 86 g (1,0 mol) y-Butyrolacton wurden nach dem fir
Ausgangsverbindung A1) beschriebenen Verfahren miteinander zur Reaktion gebracht. Der Umsatz (Amin-
Titration mit IN HCI) nach 18 Stunden betrug 99,4%.

[0095] Man erhielt 4-Hydroxy-N-[3-(triethoxysilyl)propyl]butanamid als farblose Flissigkeit

Viskositat (23°C): 326 mPas
OH-Zahl (ber.): 199 mg KOH/g
Molekulargewicht (ber.): 281 g/mol

Beispiel 1 (erfindungsgeman)

[0096] 2520,0 g (15,0 mol) Hexamethylendiisocyanat (HDI) wurden bei einer Temperatur von 80°C unter tro-
ckenem Stickstoff mit 216,3 g (0,7 mol) des Silangruppen aufweisenden Hydroxyurethans A1) und 18,6 g (O,
3 mol) 1,2-Ethandiol, entsprechend einer Menge von 8,6 Gew.-% bezogen auf die Menge an Hydroxyurethan
A1), versetzt und 3 Stunden gerihrt, bis ein NCO-Gehalt von 43,8%, entsprechend einer vollstadndigen Ur-
ethanisierung, erreicht war. AnschlieRend wurde das Reaktionsgemisch auf 95°C aufgeheizt und 0,5 g Zink
(I1)-2-ethyl-1-hexanoat als Allophanatisierungskatalysator zugegeben. Aufgrund der exotherm einsetzenden
Reaktion stieg die Temperatur der Mischung bis auf 110°C an. Nach ca. 30 min betrug der NCO-Gehalt des
Reaktionsgemisches 40,7%. Der Katalysator wurde durch Zugabe von 1 g Benzoylchlorid deaktiviert und das
nicht umgesetzte monomere HDI bei einer Temperatur von 130°C und einem Druck von 0,1 mbar im DUnn-
schichtverdampfer abgetrennt. Man erhielt 697 g eines praktisch farblosen, klaren Allophanat-Polyisocyanates
mit folgenden Kenndaten:

NCO-Gehalt: 16,2%

monomeres HDI: 0,04%

Viskositat (23°C): 1180 mPas

Farbzahl (APHA): 20 Hazen

NCO-Funktionalitat: > 3,3 (berechnet)

Silangruppen-Gehalt: 8,1% (berechnet als SiO5; Mol.-Gewicht = 76 g/mol)

Beispiel 2 (erfindungsgeman)

[0097] Nach dem in Beispiel 1 beschriebenen Verfahren wurden 1680,0 g (10,0 mol) HDI mit 247,2 g (0,8
mol) des Silangruppen aufweisenden Hydroxyurethans A1) und 15,2 g (0,2 mol) 1,3-Propandiol, entsprechend
einer Menge von 6,1 Gew.-% bezogen auf die Menge an Hydroxyurethan A1), umgesetzt. Die Allophanatisie-
rungsreaktion wurde bei einem NCO-Gehalt von 40,7% durch Zugabe von 0,5 g Zink(ll)-2-ethyl-1-hexanoat
gestartet.

[0098] Nach Erreichen eines NCO-Gehaltes von 36,3% wurde das Reaktionsgemisch mit 1 g Benzoylchlorid
gestoppt und wie in Beispiel 1 beschrieben aufgearbeitet. Man erhielt 673 g eines praktisch farblosen, klaren
Allophanat-Polyisocyanates mit folgenden Kenndaten:

NCO-Gehalt: 14,9%

monomeres HDI: 0,07%

Viskositat (23°C): 1550 mPas

Farbzahl (APHA): 21 Hazen

NCO-Funktionalitat: > 3,2 (berechnet)

Silangruppen-Gehalt: 8,7% (berechnet als SiO3; Mol.-Gewicht = 76 g/mol)
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Beispiel 3 (erfindungsgeman)

[0099] Nach dem in Beispiel 1 beschriebenen Verfahren wurden 2520,0 g (15,0 mol) HDI mit 200,9 g (0,65
mol) des Silangruppen aufweisenden Hydroxyurethans A1) und 31,5 g (0,35 mol) 1,3-Butandiol, entsprechend
einer Menge von 15,7 Gew.-% bezogen auf die Menge an Hydroxyurethan A1), umgesetzt. Die Allophanati-
sierungsreaktion wurde bei einem NCO-Gehalt von 43,7% durch Zugabe von 0,5 g Zink(Il)-2-ethyl-1-hexanoat
gestartet. Nach Erreichen eines NCO-Gehaltes von 40,7 % wurde das Reaktionsgemisch mit 1 g Benzoylchlorid
gestoppt und wie in Beispiel 1 beschrieben aufgearbeitet. Man erhielt 631 g eines praktisch farblosen, klaren
Allophanat-Polyisocyanates mit folgenden Kenndaten:

NCO-Gehalt: 16,1%

monomeres HDI: 0,08%

Viskositat (23°C): 1250 mPas

Farbzahl (APHA): 19 Hazen

NCO-Funktionalitat: > 3,4 (berechnet)

Silangruppen-Gehalt: 6,9% (berechnet als SiO5; Mol.-Gewicht = 76 g/mol)

Beispiel 4 (erfindungsgeman)

[0100] Nach dem in Beispiel 1 beschriebenen Verfahren wurden 2520,0 g (15,0 mol) HDI mit 278,1 g (0,9 mol)
des Silangruppen aufweisenden Hydroxyurethans A1) und 13,4 g (0,1 mol) Trimethylolpropan, entsprechend
einer Menge von 4,8 Gew.-% bezogen auf die Menge an Hydroxyurethan A1), umgesetzt. Die Allophanatisie-
rungsreaktion wurde bei einem NCO-Gehalt von 43,0% durch Zugabe von 0,5 g Zink(ll)-2-ethyl-1-hexanoat
gestartet. Nach Erreichen eines NCO-Gehaltes von 39,9% wurde das Reaktionsgemisch mit 1 g Benzoylchlorid
gestoppt und wie in Beispiel 1 beschrieben aufgearbeitet. Man erhielt 662 g eines praktisch farblosen, klaren
Allophanat-Polyisocyanates mit folgenden Kenndaten:

NCO-Gehalt: 13,8%

monomeres HDI: 0,06%

Viskositat (23°C): 1280 mPas

Farbzahl (APHA): 22 Hazen

NCO-Funktionalitat: > 3,3 (berechnet)

Silangruppen-Gehalt: 9,5% (berechnet als SiO5; Mol.-Gewicht = 76 g/mol)

Beispiel 5 (erfindungsgeman)

[0101] Nach dem in Beispiel 1 beschriebenen Verfahren wurden 2520,0 g (15,0 mol) HDI mit 186,9 g (0,7
mol) des Silangruppen aufweisenden Hydroxyurethans A2) und 27,0 g (0,3 mol) 1,3-Butandiol, entsprechend
einer Menge von 14,4 Gew.-% bezogen auf die Menge an Hydroxyurethan A2), umgesetzt. Die Allophanati-
sierungsreaktion wurde bei einem NCO-Gehalt von 44,1% durch Zugabe von 0,5 g Zink(Il)-2-ethyl-1-hexanoat
gestartet. Nach Erreichen eines NCO-Gehaltes von 41,0% wurde das Reaktionsgemisch mit 1 g Benzoylchlorid
gestoppt und wie in Beispiel 1 beschrieben aufgearbeitet. Man erhielt 667 g eines praktisch farblosen, klaren
Allophanat-Polyisocyanates mit folgenden Kenndaten:

NCO-Gehalt: 16,2%

monomeres HDI: 0,06%

Viskositat (23°C): 1660 mPas

Farbzahl (APHA): 22 Hazen

NCO-Funktionalitat: > 3,3 (berechnet)

Silangruppen-Gehalt: 8,0% (berechnet als SiO3; Mol.-Gewicht = 76 g/mol)
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Beispiel 6 (erfindungsgemaf)

[0102] Nach dem in Beispiel 1 beschriebenen Verfahren wurden 2520,0 g (15,0 mol) HDI mit 226,1 g (0,7
mol) des Silangruppen aufweisenden Hydroxyurethans A3) und 27,0 g (0,3 mol) 1,3-Butandiol, entsprechend
einer Menge von 11,9 Gew.-% bezogen auf die Menge an Hydroxyurethan A3), umgesetzt. Die Allophanati-
sierungsreaktion wurde bei einem NCO-Gehalt von 43,5% durch Zugabe von 0,5 g Zink(Il)-2-ethyl-1-hexanoat
gestartet. Nach Erreichen eines NCO-Gehaltes von 40,4% wurde das Reaktionsgemisch mit 1 g Benzoylchlorid
gestoppt und wie in Beispiel 1 beschrieben aufgearbeitet. Man erhielt 718 g eines praktisch farblosen, klaren
Allophanat-Polyisocyanates mit folgenden Kenndaten:

NCO-Gehalt: 15,5%

monomeres HDI: 0,06%

Viskositat (23°C): 1270 mPas

Farbzahl (APHA): 23 Hazen

NCO-Funktionalitat: > 3,3 (berechnet)

Silangruppen-Gehalt: 7,4% (berechnet als SiO5; Mol.-Gewicht = 76 g/mol)

Beispiel 7 (erfindungsgeman)

[0103] Nach dem in Beispiel 1 beschriebenen Verfahren wurden 2520,0 g (15,0 mol) HDI mit 278,1 g (0,9 mol)
des Silangruppen aufweisenden Hydroxyurethans A1) und 64,0 g (0,1 mol) eines linearen Polycaprolactonpo-
lyesters der OH-Zahl 175 mg KOH/g entsprechend einer Menge von 35,9 Gew.-% bezogen auf die Menge
an Hydroxyurethan A1), umgesetzt. Die Allophanatisierungsreaktion wurde bei einem NCO-Gehalt von 42,4%
durch Zugabe von 0,5 g Zink(ll)-2-ethyl-1-hexanoat gestartet. Nach Erreichen eines NCO-Gehaltes von 39,5%
wurde das Reaktionsgemisch mit 1 g Benzoylchlorid gestoppt und wie in Beispiel 1 beschrieben aufgearbeitet.
Man erhielt 740 g eines praktisch farblosen, klaren Allophanat-Polyisocyanates mit folgenden Kenndaten:

NCO-Gehalt: 13,8%

monomeres HDI: 0,04%

Viskositat (23°C): 1000 mPas

Farbzahl (APHA): 20 Hazen

NCO-Funktionalitat: > 3,1 (berechnet)

Silangruppen-Gehalt: 9,2% (berechnet als SiO5; Mol.-Gewicht = 76 g/mol)

Beispiel 8 (Vergleich gemal EP-A 2 014 692)

[0104] Nach dem in Beispiel 1 beschriebenen Verfahren wurden 1680 g (10,0 mol) Hexamethylendiisocyanat
(HDI) mit 309 g (1,0 mol) des Silangruppen aufweisenden Hydroxyurethans A1) umgesetzt. Die Allophanati-
sierungsreaktion wurde bei einem NCO-Gehalt von 40,1% durch Zugabe von 0,5 g Zink(Il)-2-ethyl-1-hexanoat
gestartet. Nach Erreichen eines NCO-Gehaltes von 35,9% wurde das Reaktionsgemisch mit 1 g Benzoylchlorid
gestoppt und wie in Beispiel 1 beschrieben aufgearbeitet. Man erhielt 789 g eines praktisch farblosen, klaren
Allophanat-Polyisocyanates mit folgenden Kenndaten:

NCO-Gehalt: 13,7%

monomeres HDI: 0,03%

Viskositat (23°C): 1270 mPas

Farbzahl (APHA): 21 Hazen

NCO-Funktionalitat: > 3 (berechnet)

Silangruppen-Gehalt: 9,6% (berechnet als SiO3; Mol.-Gewicht = 76 g/mol)

Beispiel 9 (Vergleich gemal EP-A 2 014 692)

[0105] Nach dem in Beispiel 1 beschriebenen Verfahren wurden 1680 g (10,0 mol) HDI mit 267 g (1,0 mol)
des Silangruppen aufweisenden Hydroxyurethans A2) umgesetzt. Die Allophanatisierungsreaktion wurde bei
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einem NCO-Gehalt von 41,0% durch Zugabe von 0,5 g Zink(ll)-2-ethyl-1-hexanoat gestartet. Nach Erreichen
eines NCO-Gehaltes von 36,7% wurde das Reaktionsgemisch mit 1 g Benzoylchlorid gestoppt und wie in Bei-
spiel 1 beschrieben aufgearbeitet. Man erhielt 690 g eines praktisch farblosen, klaren Allophanat-Polyisocya-
nates mit folgenden Kenndaten:

NCO-Gehalt: 14,2%

monomeres HDI: 0,06%

Viskositat (23°C): 3050 mPas

Farbzahl (APHA): 19 Hazen

NCO-Funktionalitat: > 3 (berechnet)

Silangruppen-Gehalt: 11,0% (berechnet als SiO3; Mol.-Gewicht = 76 g/mol)

Beispiel 10 und 11 (erfindungsgemaf und Vergleich)

[0106] Aus den nachfolgend aufgefiihrten Rohstoffen wurde in den angegebenen Mengenverhaltnissen durch
10 mindtiges Vordispergieren mit Hilfe eines Dissolvers und anschlieBendes Anreiben auf einer Perimiihle
unter Kiihlung eine aminofunktionelle Bindemittelkomponente hergestellt:

Desmophen NH 1520" 24,32 Gew.-Teile
Desmophen VP LS 21422 7,68 Gew.-Teile
UOP-L Pulver? 3,26 Gew.-Teile
Butylacetat 3,34 Gew.-Teile
Bentone 38, 10%iger Aufschluss? 3,76 Gew.-Teile
Disperbyk® 110% 1,04 Gew.-Teile
Byk® 085% 1,14 Gew.-Teile
Chromoxidgrin GNM? 8,29 Gew.-Teile
Bayferrox® 4154 1,48 Gew.-Teile
Tronox® R-KB-4% 11,88 Gew.-Teile
Schwerspat EWQ® 31,58 Gew.-Teile
Cab-O-Sil® TS 720" 1,51 Gew.-Teile
Tinuvin® 2928 0,72 Gew.-Teile

" Polyasparaginséureester, difunktionell (Lieferform 100%, Aquivalentgewicht: 290 g/val NH), Bayer Materi-
alScience AG, 51368 Leverkusen, Deutschland

2 Blockiertes cycloaliphatisches Diamin (Lieferform 100%, Aquivalentgewicht: 139 g/val NH), Bayer Materi-
alScience AG, 51368 Leverkusen, Deutschland

3 Molekularsieb, UOP GmbH, 51368 Leverkusen, Deutschland

4 Schwebemittel, Elementis Specialties, 9000 Gent/Belgien

% Dispergieradditive/Entliftungsmittel, Byk-Chemie GmbH, 46483 Wesel, Deutschland

® Pigment, Lanxess, 51369 Leverkusen, Deutschland

7 Pigment, Tronox Pigments GmbH, 42789 Krefeld, Deutschland

8 Fullstoff, Sachtleben Chemie GmbH, 47198 Duisburg, Deutschland

9 Rheologie Additiv, Cabot GmbH, 63457 Hanau, Deutschland

19 | jchtschutzmittel, Ciba, Basel, Schweiz

[0107] Zur Herstellung eines verarbeitungsfertigen erfindungsgemafen Beschichtungsmittels wurden dieser
Bindemittelkomponente 39,67 Gew.-Teile des erfindungsgemalfen Silangruppen enthaltenden Polyisocyanats
aus Beispiel 1, entsprechend einem Aquivalentverhaltnis von Isocyanatgruppen zu gegeniiber Isocyanaten
reaktiven Gruppen von 1,1:1, zugesetzt und gut eingearbeitet.

[0108] Zum Vergleich wurden in einem zweiten Lackansatz der gleichen Bindemittelkomponente 46,91 Gew.-
Teile des Silangruppen enthaltenden Polyisocyanats aus Beispiel 8, ebenfalls entsprechend einem Aquiva-
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lentverhaltnis von Isocyanatgruppen zu gegenlber Isocyanaten reaktiven Gruppen von 1,1:1, zugesetzt und
ebenfalls gut eingearbeitet.

[0109] Die beiden so formulierten Lacke wurden mit Hilfe einer Airless-Spritzanlage jeweils in einer NafRfilm-
Schichtdicke von ca. 120 pm auf ein entfettetes Aluminiumblech sowie auf kalt gewalzten Stahl appliziert und
bei Raumtemperatur (ca. 23°C) und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50% ausgehartet.

[0110] Die Topfzeiten der Lackansatze betrug in beiden Fallen ca. 2 Stunden. Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse
der lacktechnischen Prifungen.

Tabelle 1: Trocknung (nach DIN 53 150) und Haftfestigkeit (Gitterschnittprifungen nach DIN EN ISO 2409)

Beispiel 10 Beispiel 11
(erfindungsgeman) (Vergleich)

A

Trockenzeiten (nach DIN 53 150) T1= 1 h 05 min 1 h 25 min

T6 = 2 h 35 min 4 h 10 min

B
St

nach 12 h GTO GTO

sy > »

H;fﬁesfiékeit é;Jf Aluminium
nach 14d Schwitzwasserbelastung GTO GTO
Haftfestigkeit auf kalt gewalztem Stahl nach 12 h GTO GTO
nach 14d Schwitzwasserbelastung GTO GTO

? nach DIN EN ISO 6270

[0111] Der Vergleich zeigt, dass der unter Verwendung des erfindungsgemalfen Silangruppen enthaltenden
Polyisocyanatvernetzers aus Beispiel 1 hergestellte Lack (Beispiel 10) im Vergleich zu dem mit dem Silan-
gruppen enthaltenden Polyisocyanat aus Beispiel 8 gemal EP-A 2 014 692 vernetzten Lack (Beispiel 11) bei
unverandert hervorragender Haftung deutlich verkirzte Trockenzeiten zeigt.
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Patentanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung Allophanatgruppen enthaltender Polyisocyanate
durch Umsetzung
A) mindestens eines — aus der Reaktion von Aminosilanen mit cyclischen Carbonaten bzw. Lactonen erhaltli-
chen — Silangruppen aufweisenden Hydroxyurethans und/oder Hydroxyamids
und
B) mindestens einer weiteren mehrwertigen hydroxyfunktionellen Komponente des Molekulargewichtsberei-
ches 62 bis 2000 g/mol
mit einer bezogen auf die NCO-reaktiven Gruppen der Komponenten A) und B) molar tGberschissigen Menge
an
C) mindestens einem Diisocyanat mit aliphatisch, cycloaliphatisch, araliphatisch und/oder aromatisch gebun-
denen Isocyanatgruppen
und gegebenenfalls nachfolgender Entfernung des nicht umgesetzten Diisocyanatiberschusses.

2. Verfahren gemaf Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal als Komponente A) Reaktionsprodukte von
Aminosilanen der allgemeinen Formel (1)

R1

L,
R2—Si—X—N—H )

R3 R4
in welcher
R', R? und R fiir gleiche oder verschiedene Reste stehen und jeweils einen gesattigten oder ungeséttigten, li-
nearen oder verzweigten, aliphatischen oder cycloaliphatischen oder einen gegebenenfalls substituierten aro-
matischen oder araliphatischen Rest mit bis zu 18 Kohlenstoffatomen bedeuten, der gegebenenfalls bis zu 3
Heteroatome aus der Reihe Sauerstoff, Schwefel, Stickstoff enthalten kann,
X fir einen linearen oder verzweigten organischen Rest mit mindestens 2 Kohlenstoffatomen steht, der gege-
benenfalls bis zu 2 Iminogruppen (-NH-) enthalten kann,
und
R* fiir Wasserstoff, einen gesattigten oder ungeséttigten, linearen oder verzweigten, aliphatischen oder cyclo-

aliphatischen oder einen gegebenenfalls substituierten aromatischen oder araliphatischen Rest mit bis zu 18
Kohlenstoffatomen oder einen Rest der Formel

R
|

R2—Si—X—
R3

steht, in welchem R', R2, R® und X die vorstehend angegebene Bedeutung haben,
mit cyclischen Carbonaten und/oder Lactonen zum Einsatz kommen.

3. Verfahren gemafR Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf® als Komponente A) Reaktionsprodukte von
Aminosilanen der allgemeinen Formel (1)

R1
I

R2—S8i—X——N—H )]
R3 R4

in welcher
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R', R? und R? fiur gleiche oder verschiedene Reste stehen und jeweils einen geséttigten, linearen oder ver-
zweigten, aliphatischen oder cycloaliphatischen Rest mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen bedeuten, der gegebe-
nenfalls bis zu 3 Sauerstoffatome enthalten kann,

X fur einen linearen oder verzweigten Alkylenrest mit 2 bis 10 Kohlenstoffatomen steht, der gegebenenfalls
bis zu 2 Iminogruppen (-NH-) enthalten kann,

und

R* fir Wasserstoff, einen gesattigten, linearen oder verzweigten, aliphatischen oder cycloaliphatischen Rest
mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen oder einen Rest der Formel

R1
|

R2 —Ti——x—
R3

steht, in welchem R', R2, R® und X die vorstehend angegebene Bedeutung haben,
mit cyclischen Carbonaten und/oder Lactonen zum Einsatz kommen.

4. Verfahren gemafR Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf} als Komponente A) Reaktionsprodukte von
Aminosilanen der allgemeinen Formel (l)

R1
I

RZ—ISi——X—-—T—H (1
R3 R4

in welcher

R1, R2 und R3 jeweils Alkylreste mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen und/oder Alkoxyreste, die bis zu 3 Sauer-
stoffatome enthalten, bedeuten, mit der MaRgabe, da® mindestens einer der Reste R1, R2 und R3 fir einen
solchen Alkoxyrest steht,

X fur einen linearen oder verzweigten Alkylenrest mit 3 oder 4 Kohlenstoffatomen steht, und

R* flr Wasserstoff, einen Methylrest oder einen Rest der Formel

R1
I

R2—Si—X—
R3

steht, in welchem R', R2, R® und X die vorstehend angegebene Bedeutung haben,
mit cyclischen Carbonaten und/oder Lactonen zum Einsatz kommen.

5. Verfahren gemal einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daf als Komponente A) Re-
aktionsprodukte von Aminosilanen mit Ethylencarbonat, Propylencarbonat, B-Propiolacton, y-Butyrolacton, y-
Valerolacton, y-Caprolacton und/oder e-Caprolacton zum Einsatz kommen.

6. Verfahren gemal einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dal} als hydroxyfunktionelle
Komponente B) mehrwertige Alkohole des Molekulargewichtsbereiches 62 bis 400 g/mol mit 2 bis 14 Kohlen-
stoffatomen und/oder Ester- und/oder Etheralkohole des Molekulargewichtsbereiches 62 bis 400 zum Einsatz
kommen.

7. Verfahren gemaR einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dal} als hydroxyfunktionelle

Komponente B) Diole und/oder Triole des Molekulargewichtsbereiches 62 bis 400 g/mol mit 2 bis 6 Kohlen-
stoffatomen zum Einsatz kommen.
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8. Verfahren gemal einem der Anspriche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dal die hydroxyfunktionellen
Komponenten B) in Summe in einer Menge von 1 bis 70 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge an einge-
setztem Hydroxyurethan und/oder Hydroxyamid A) zum Einsatz kommen.

9. Verfahren gemal einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daf’ als Komponente C) Diiso-
cyanate mit aliphatisch und/oder cycloaliphatisch gebundenen Isocyanatgruppen zum Einsatz kommen.

10. Verfahren gemaR einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daf} als Komponente C) 1,
6-Diisocyanatohexan, 1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-isocyanatomethyl-cyclohexan, 2,4'- und/oder 4,4'-Diiso-
cyanatodicyclohexylmethan oder beliebige Gemische dieser Diisocyanate zum Einsatz kommen.

11. Verfahren gemaR einem der Anspruche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dal® man die Umsetzung in
Gegenwart eines die Bildung von Allophanatgruppen beschleunigenden Katalysators durchfiihrt, bei dem es
sich um Zink- und/oder Zirconiumverbindungen handelt.

12. Allophanatgruppen enthaltende Polyisocyanate erhaltlich nach einem Verfahren gemaf einem der An-
spruiche 1 bis 11.

13. Allophanatgruppen enthaltenden Polyisocyanate gemal Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass
sie mit aus der Polyurethanchemie bekannten Blockierungsmitteln blockiert sind.

14. Verwendung der Allophanatgruppen enthaltenden Polyisocyanate gemafl Anspruch 12 als Ausgangs-
komponente bei der Herstellung von Polyurethankunststoffen.

15. Beschichtungsmittel enthaltend Allophanatgruppen tragende Polyisocyanate gemaf Anspruch 12, sowie
mit diesen Beschichtungsmitteln beschichtete Substrate.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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