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) Loéschbare Drucktorm.

@ Es ist bekannt, Druckformen, die eine Alumi-
niumschicht und oberhalb der Aluminiumschicht eine
durch ein elektrochemisches Verfahren aufgebrachte
Aluminiumoxid-Schicht aufweisen, durch ein Hydro-
philiermittel zu reinigen. Es ist ebenfalls bekannt,
Druckformen mit ferroelekirischen Materialien zu ver-
wenden. Dabei werden die ferroelekirischen Materia-
lien polarisiert oder depolarisiert, um sie entweder
als Bild- oder als Nicht-Bildstellen flir den Druckpro-
zeB zu verwenden.

GemiafB der Erfindung wird die duBere Schicht
einer Druckform aus einem Material hergestellt, das
starke Mikrodipole enthilt, vorzugsweise aus einem
Ferroelekirikum, insbesondere aus einer ferrolektri-
schen Keramik. Beim NaBoffset-Druckverfahren wer-
den durch das Hydrophiliermittel werden die nicht-
druckenden Bereiche der Druckform hydrophiliert,
und sie bleiben wihrend des ganzen Druckprozes-
ses erhalten. Als Hydrophiliermittel lassen sich Plat-
tenreiniger einsetzen. Durch ein unpolares L&sungs-
mittel 148t sich die Druckform 18schen. Durch erneu-

tes Hydrophilieren nicht-druckender Bereiche |48t
sie sich wieder verwenden.
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Die Erfindung bezieht sich auf Verfahren zur
Herstellung einer 16schbaren Druckform, Verfahren
um L&schen der Druckform, die Druckform selbst
sowie ihre Verwendung als Beschichtung einer
Walze.

Bei den heute Ublichen Offset-Verfahren, die
ein Feuchtmittel zum Befeuchten der Druckform
verwenden, wird auf eine hydrophile (wasseranneh-
mende) Oberfliche der Druckform ein Photopoly-
mer aufgebracht, das zunichst belichtet wird und
anschlieBend bildm#Big entwickelt wird. Dabei ver-
bleiben entsprechend einem zu druckenden Bild
hydrophobe (farbannehmende) Bildstellen auf der
Druckform-Oberfliche zuriick, wdhrend das Photo-
polymer an den Nichi-Bildstellen entfernt wird. An
den Nicht-Bildstellen wird durch den Entwicklungs-
schritt wieder die Oberfliche des die Druckform
bildenden Materials freigelegt. Die Druckform stellt
beispielsweise eine aufgerauhte Aluminiumplatte
dar, auf der anodisch eine Aluminiumoxid (Al>O3)-
Schicht aufgebracht worden ist. Die Aluminiumoxid-
Schicht hat eine pordse Oberfliche, die die Haf-
tung einer hydrophoben Beschichtung beglinstigt
und auBerdem Feuchtmittel in den Poren speichert
und damit die hydrophilen Eigenschaften verbes-
sert.

Diese Aluminiumoxid-Schicht hat jedoch den
Nachteil, daB8 sich eine auf ihr aufgebrachte Poly-
merschicht nur sehr schwierig wieder entfernen
18Bt, wenn die Druckform mehrfach genutzt werden
soll. Um die in der Oberfldche der Aluminiumoxid-
Schicht vorhandenen Kapillaren so zu reinigen, daB
sie keine flir einen nachfolgenden DruckprozeB st6-
rende Riickstdnde enthalten, missen in einem
langdauernden Reinigungsprozef3 tiefenwirksame
Reiniger verwendet werden, die unter Umstidnden
auch die Aluminiumoxid-Schicht angreifen und de-
ren Lebensdauer herabsetzen.

Andererseits ist aus der DE 36 33 758 A1 eine
Druckform bekannt, auf der hydrophobe und hydro-
phile Bereiche darstellbar sind und die ein Material
mit ferroelektrischen Eigenschaften enthdlt, das
Ortlich polarisierbar und depolarisierbar ist oder in
die drei verschiedenen Polarisationszustdnde (posi-
tiv oder negativ polarisiert oder depolarisiert) ge-
bracht werden kann. Die Druckform wird dadurch
polarisiert, daB eine elektrische Gleichspannung an
einer Elekitrode anliegt und als Gegenelektrode
eine elektrisch leitfahige Schicht unterhalb des fer-
roelektrischen Materials dient.

Umgekehrt 148t sich die Druckform durch eine
Wechselspannung, deren Frequenz weit oberhalb
der Resonanzfrequenz des Ferroelekirikums liegt,
oder durch Erwdrmung auf eine Temperatur ober-
halb der Curie-Temperatur wieder depolarisieren
oder durch anschlieBendes Anlegen einer Gleich-
spannung wieder einheitlich polarisieren. Als ferro-
elektrisches Material 138t sich beispielsweise Bari-
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umtitanat verwenden, dessen Curie-Temperatur bei
120°C liegt. Anstelle des Bariumtitanats k&nnen
auch andere Materialien mit ferroelekirischen Ei-
genschaften benutzt werden, beispielsweise ein
Verbundmaterial mit hydrophoben Eigenschaften,
wie weichplastische Matten, in denen ferroelekiri-
sche Mikrokristallite eingeschlossen sind.

Nachteilhaft an den bisher bekannten Verfah-
ren, um Druckformen mit ferroelekirischen Eigen-
schaften fiir den Offset-ProzeB wieder verwendbar
zu machen, ist jedoch, daB entweder eine Strom-
quelle und eine Gegenelekirode an die Druckform
herangefiihrt werden miissen oder daB eine War-
mequelle bendtigt wird. Um unndtig hohe elektri-
sche Spannungen zu vermeiden, missen die ferro-
elektrischen Schichten diinn sein.

Es ist die Aufgabe der Erfindung, Verfahren zur
Herstellung einer I6schbaren Druckform zu schaf-
fen, die sich auf einfache Weise fiir ein Offset-
Druckverfahren wiederverwendbar machen 138t.

Die Aufgabe wird, wie in den Patentanspriichen
1 und 8 angegeben, fiir das NaBoffset- bzw. das
Trockenoffset-Druckverfahren geldst.

Es ist auBerdem die Aufgabe der Erfindung,
die 16schbare Druckform zur Verwendung bei den
oben genannten Verfahren zu schaffen.

Diese Aufgabe wird, wie in Patentanspruch 11
angegeben, geldst.

GemiB Patentanspruch 16 schafft die Erfin-
dung eine Verwendung der Schicht mit starken
Mikrodipolen als Beschichtung einer Walze in ei-
nem Feuchtwerk oder einem Farbwerk.

Vorteilhaft an der Erfindung ist, daB die die
Hydrophilie der hydrophilierten Bereiche auch nach
mehr als 10.000 Zylinderumdrehungen noch erhal-
ten ist und daB ein Ablosen des zur Maskierung
der farbannehmenden Bildbereiche aufgebrachten
Materials wihrend des Druckvorganges das Druck-
bild nicht verdndert, da das beim Abl&sen zu Tage
tretende Grundmaterial der Druckform hydrophob
ist. Selbst ein absichtliches Entfernen des zur Mar-
kierung der farbannehmenden Bildbereiche aufge-
brachten Materials mit LOsungsmitteln, wie z.B.
Aceton, beeinfluBt das Druckbild nicht. Bleibt das
die Bildbereiche maskierende Material jedoch er-
halten, so k&nnen die hydrophilen Bereiche jeder-
zeit aufgefrischt werden oder durch Zusidtze im
Feuchtmittel kontinuierlich hydrophiliert werden. Ein
besonderer Vorteil bei der Verwendung einer ferro-
elektrischen Schicht als Schicht mit starken Mikro-
dipolen besteht darin, daB sie permanent polarisiert
werden kann und daB in polarisierten Bereichen
gezielt Hydrophiliermittel gebunden werden kann.
Da die nichtpolarisierten Bereiche hydrophob sind,
muB die Beschichtung nicht auflagenbestindig
sein. Dennoch lassen sich auch ferroelekirische
Schichten zur Erzeugung der Bildbereiche be-
schichten. Bei polarisiertem Material kann auch die



3 EP 0 594 097 A1 4

Beschichtung jederzeit wieder aufgefrischt werden.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Oberfl-
che der duBeren Schicht sehr glatt ist, was sich
durch Polieren mit einem feinkdrnigen Poliermittel
erreichen 13Bt, und wenn sie porenfrei ist. Im Ge-
gensatz zu den bekannten Druckplatten mit por-
ser Oberfldche wird das Hydrophiliermittel bei der
erfindungsgemiBen Druckform mit starken elektro-
statischen Krédften auf der glatten, porenfreien
Oberflache gehalten.

Nachstehend wird die Erfindung anhand von
Ausfihrungsbeispielen ndher erldutert. Flr die Her-
stellung der Druckform wird ein Material verwendet,
das starke Mikrodipole enth3lt. Die elektrischen
Felder der ungeordneten (nicht-polarisierten), aber
dennoch wirksamen Mikrodipole reichen aus, um
hydrophilierend wirkende Substanzen so fest an
die Oberfliche zu binden, daB eine wihrend des
Druckprozesses nur schwer abtragbare hydrophile
Schicht gebildet wird. Es ist nicht notwendig, von
auBen ein elektrisches Feld anzulegen. Da nur die
Mikrodipole zur Haftung notig sind, muB das Mate-
rial als ganzes nicht unbedingt polarisierbar, d.h.
zum Beispiel ferroelekirisch, sein; es genligt, daB
es ausreichend starke Mikrodipole hat.

Ein derartiges, aber nicht ferrolekirisches Mate-
rial ist beispielsweise Aluminiumtitanat. Insbeson-
dere weisen aber ferroelektrische Materialien starke
Mikrodipole auf, beispielsweise Bariumtitanat, Blei-
zirkontitanate oder als Plastikmaterial Polyvinyli-
denfluorid, das ein ferroelekirisches Polymer ist.
Die duBere Schicht der Druckform muf nicht aus-
schlieBlich aus einem Ferroelektrikum bestehen; es
reicht vielmehr aus, wenn ferroelekirische Mikrokri-
stallite in einem weichplastischen Material eingela-
gert sind oder einen Verbund mit nicht-ferroelekiri-
schem Material, wie z.B. Gldsern, Hartkunststoffen
oder Keramik, bilden. Als Keramik eignet sich vor-
zugsweise eine gesinterte Keramik, aber auch Uber
thermische Spritzverfahren hergestellte, dichte Ke-
ramikschichten sind geeignet. Insgesamt eignen
sich Materialien, die porenfrei sind und eine glatte
Oberflache aufweisen. Die duBere Schicht erhilt
beispielsweise dadurch eine glatte Oberfliche, daB
sie mit einem Poliermittel mit einer K&rnigkeit von
weniger als 20 wm poliert ist.

Fiir das NaBoffset-Druckverfahren wird eine
I6schbare Druckform hergestellt, indem durch das
Abreiben mit einem Hydrophiliermittel die Nicht-
Bildstellen einer an den Bildstellen mit einem Ab-
deckmaterial bebilderten, hydrophoben Druckform
mit einer erfindungsgemiBen Schicht mit starken
Mikrodipolen hydrophiliert werden. Das Hydrophi-
liermittel ist vorzugsweise ein in der Offsettechnik
Ublicher Plattenreiniger. Derartige Plattenreiniger
sind beispielsweise aus der SU 42 97 485 A oder
aus der DE 31 17 358 A1 und der DE 34 01 159
A1 bekannt. Die Plattenreiniger enthalten z.B. Ort-
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hophosphorsiure, Silikate, nichtionische Tenside
und langkettige Kohlenwasserstoffe. Derartige Plat-
tenreiniger wurden bislang nur fiir die Reinigung
von vorbeschichteten AluminiumOffsetdruckplatten
verwendet.

Wenn ein derartiger Plattenreiniger jedoch als
Hydrophiliermittel auf die Nicht-Bildieile einer star-
ke Mikrodipole enthaltenden Druckform aufgebracht
wird, so wird diese hydrophil, und ihre Hydrophilie
bleibt wdhrend eines ganzen Druckprozesses er-
halten. Dies gilt auch flir hohe Druckauflagen, bei-
spielsweise bei mehr als 10.000 Zylinderumdrehun-
gen. Die Oberflaiche der Druckform weist eine ge-
ringe Empfindlichkeit gegenliber Schwankungen
des pH-Wertes des Feuchtmittels auf. Es 138t sich
sogar reines Leitungswasser ohne jegliche Zusitze
wie z.B. als Feuchtmittel verwenden.

Die Loschung der Bildbereiche erfolgt durch
Abldsen von eventuell noch vorhandenem Abdeck-
material an den Bildstellen und durch Riickgdngig-
machung der Hydrophilierung der Nicht-Bildberei-
che. Der ProzeB der Hydrophilierung der Oberfl3-
che der Druckfliche zur Erzeugung der Nicht-Bild-
stellen 148t sich leicht durch Behandlung mit einem
unpolaren L&sungsmittel wieder rlickgdngig ma-
chen. Hierfiir eignen sich beispielsweise die aus
der Elektrophotographie bekannten LOsungsmittel
fur FlUssigtoner, die im wesentlichen eine Mi-
schung langkettiger, verzweigter aliphatischer, flls-
siger, d.h. isoparaffinischer, Kohlenwasserstoffe
sind. Auf diese Weise wird eine reversibel hydro-
philier- und hydrophobierbare Oberfliche einer
Druckform geschaffen, die 16schbar und somit wie-
derverwendbar ist. Insbesondere hochpolierte
Druckformen aus ferroelekirischem Material sind oft
wiederverwendbar.

Eine Druckform wird flir den DruckprozeB vor-
bereitet, indem bildmaBig Abdeckmaterial auf die
hydrophobe, farbannehmende Oberfliche der du-
Beren Schicht aufgebracht wird. Hierzu eignen sich
alle Verfahren, bei denen zur Bilddifferenzierung
ein Materialauftrag auf die Oberflache stattfindet.
Das Abdeckmaterial ist vorzugsweise selbst hydro-
phob. Beispiele hierfiir sind Verfahren wie Thermo-
transfer, Tintenstrahlbeschichtung, elekirostatischer
Tonertransfer, bei denen thermoplastische Schich-
ten, durch Wirmeeintrag farbannehmende Tinten
aus Tintendisen oder geladene Tonerpartikel
durch Anlagerung an elektrisch geladenen Oberfl3-
chen Ubertragen und anschlieBend fixiert werden,
sowie auch Aufbringung von Photopolymeren mit
anschlieBendem bilddifferenzierten Schichtabtrag
bei der Entwicklung. AnschlieBend werden die
nichtbebilderten Anteile der Oberfliche durch das
Hydrophiliermittel hydrophiliert.

Eine besondere Eigenschaft der ferroelektri-
schen Schicht ist es, daB ihre Oberfliche, bevor
sie behandelt wird, zundchst hydrophob ist. Die
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Bildeinheit muB daher nur flr den je Druckprozef
einmaligen Vorgang der Hydrophilierung die Bele-
gung der Bildbereiche mit dem Hydrophiliermittel
verhindern. Die Druckform wird hydrophiliert, indem
das Hydrophiliermittel, z.B. ein Plattenreiniger, aus
Disen auf die duBere Schicht aufgespriiht wird. Bei
einem anderen Verfahren wird das Hydrophiliermit-
tel auf der duBeren Schicht verrieben. Dariiber hin-
aus kann jedoch auch wihrend des Fortdrucks ein
Hydrophiliermittel, beispielsweise als Zusatz zum
Feuchtmittel, auf die Druckform aufgebracht wer-
den, um die Druckqualitdt zu verbessern.

Selbst wenn die Bildschicht wihrend des
Drucks teilweise abgetragen werden sollte, bei-
spielsweise infolge mangelnder Auflagenbestidndig-
keit oder absichtlich durch ein Losungsmittel wie
Aceton, bleibt dies ohne EinfluB auf das Druckbild.
Nach Beendigung des Druckprozesses 148t sich
die Druckform als ganze mit einem L&sungsmittel,
z.B. Aceton, reinigen und mittels eines unpolaren
L&sungsmittels, z.B. eines isoparaffinischen Koh-
lenwasserstoffs, wieder in den hydrophoben Ur-
sprungszustand zurlickversetzen. Die Reinigung
188t sich vollziehen, ohne die Druckform aus der
Druckmaschine auszubauen. Sie 148t sich bei-
spielsweise mit den gleichen Reinigungsgeriten
durchflihren, die auch zum Waschen des Gummi-
tuchzylinders dienen.

Die Druckform ist entweder eine auf einen
Formzylinder aufspannbare Platte oder als zylindri-
sche Hiilse eines kanallosen Formzylinders ausge-
bildet.

Wenn das Ferroelekirikum aus gesinterter Ke-
ramik besteht oder in eine harte Keramik eingebet-
tet ist, so hat die Druckform wegen der harten,
abriebfesten Keramikoberfliche eine besonders
lange Lebensdauer.

Eine I6schbare Druckform, die wenigstens in
ihrer duBeren Schicht starke Mikrodipole aufweist,
188t sich auch flir das Trockenoffset-Druckverfahren
herstellen, wobei bildmaBig Abdeckmaterial aufge-
bracht wird und Nicht-Bildbereiche anschlieBend
durch ein oleophobes Medium oleophob gemacht
werden. Als oleophobes Medium eignet sich z.B.
ein flussiges Silikon.

Die Fiahigkeit zur Ablagerung von elektrisch
aktiven Substanzen auf einer ferroelektrischen
Schicht gestattet neben deren Verwendung als
I6schbare Druckform auch Anwendungen, bei de-
nen die Wirkung der obersten Schicht auf einer
Oberflache flir die Oberflicheneigenschaften maB-
gebend sind. Dies sind z.B. Oberfldcheneigen-
schaften wie Oberflichenspannung, Klebrigkeit
oder Haftung, die durch gezielte Anlagerung in
bestimmten Grenzen steuerbar und u.U. regene-
rierbar gemacht werden k&nnen. In einer Druckma-
schine 14Bt sich dadurch auch die Wirkung des
Feuchtmittels auf Feuchtwerkswalzen oder die der
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Druckfarbe auf die Farbwerkswalzen steuern.

GemaB der Erfindung 14Bt sich demnach eine
Druckform herstellen, die auf einfache Weise bebil-
derbar und wieder I6schbar ist, ohne sie aus der
Druckmaschine herausnehmen zu miissen. Eine
gute Haftfahigkeit der Bildstellen ist ohne Bedeu-
tung, weil die Oberfliche des ferroelektrischen Ma-
terials ohne jede Behandlung hydrophob, d.h. farb-
annehmend, ist. Die durch das Hydrophiliermittel
wasserfreundlichen Nicht-Bildstellen weisen eine
hohe Auflagenbestidndigkeit auf. Die Druckform
umgibt vorzugsweise die ganze Mantelfliche des
Formzylinders, so daB dieser keinen Spannkanal
aufweist. Die Eigenschaften des Feuchtmittels, bei-
spielsweise sein pH-Wert, kdnnen in weiten Berei-
chen schwanken, ohne die Druckqualitdt zu ver-
schlechtern.

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung einer 18schbaren
Druckform flir das NaBoffset-Druckverfahren,
die wenigstens in ihrer duBeren Schicht starke
Mikrodipole aufweist und deren Oberfliche hy-
drophob ist, auf die bildmaBig Abdeckmaterial
aufgebracht wird und dern Nicht-Bildbereiche
anschlieBend durch ein Hydrophiliermittel hy-
drophiliert werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB hydrophobes Abdeckmaterial
aufgebracht wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, daB das Abdeckma-
terial durch Thermotransfer, Tintenstrahlbe-
schichtung, statischem Tonertransfer oder
durch Aufbringung von Photopolymeren mit
anschlieBendem bilddifferenziertem Schichtab-
trag bei der Entwicklung aufgebracht wird.

4. Verfahren zum Drucken mit einer nach einem
der Anspriiche 1 bis 3 hergestellten Druck-
form, wobei widhrend des Fortdruckes Hydro-
philiermittel auf die Druckform aufgebracht
wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daB ein Zusaiz des Feuchtmittels als
Hydrophiliermittel verwendet wird.

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daB das Hydrophilier-
mittel auf der duBeren Schicht der Druckform
verrieben oder aus Diisen auf die &uBere
Schicht gespriiht wird.
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Verfahren zum L&schen einer nach einem der
Anspriiche 1 bis 3 hergestellten Druckform,
wobei die Druckform durch ein L&sungsmittel,
insbesondere Aceton, gereinigt wird und ein
unpolares L&sungsmittel auf die Druckform
aufgebracht wird, durch das die Druckform
wieder hydrophob wird.

Verfahren zum LOschen der Druckform nach
Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB als
unpolares Ldsungsmittel ein isoporaffinischer
Kohlenwasserstoff verwendet wird.

Verfahren zur Herstellung einer 18schbaren
Druckform flir das Trockenoffset-Druckverfah-
ren, die wenigstens in ihrer duBeren Schicht
starke Mikrodipole aufweist, wobei bildmaBig
Abdeckmaterial aufgebracht wird und Nicht-
Bildbereiche anschlieBend durch ein oleopho-
bes Medium oleophob gemacht werden.

Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, daB als oleophobes Medium ein flis-
siges Silikon eingesetzt wird.

Druckform mit starken Mikrodipolen zur Ver-
wendung in einem Verfahren nach einem der
Anspriiche 1 bis 10.

Druckform nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die duBere Schicht eine polierte
Oberflache hat, die mit einem Poliermittel mit
einer Kdrnigkeit von weniger als 20 um poliert
ist.

Druckform nach Anspruch 11 oder 12, dadurch
gekennzeichnet, daB die duBere Schicht poren-
frei ist.

Druckform nach einem der Anspriiche 11 bis
13, dadurch gekennzeichnet, daB sie wenig-
stens in ihrer duBeren Schicht ein Ferrolektri-
kum, insbesondere Bariumtitanat oder ein Blei-
zirkontitanat, oder ein ferroelekirisches Poly-
mer, insbesondere Polyvinylidenfluorid, enthilt
oder aus einer ferroelektrischen Keramik, ins-
besondere einer gesinterten oder nach einem
thermischen SpritzguBverfahren hergestellten
Keramik, oder aus einem weichplastischen Ma-
terial oder Glas oder Hartkunststoff oder Kera-
mik und jeweils darin eingelagerten ferroelek-
trischen Mikrokristalliten besteht oder daB sie
ein nichtferroelekirisches Titanat, insbesondere
Aluminiumtitanat, enthalt.

Druckform nach einem der Anspriiche 11 bis
14, dadurch gekennzeichnet, daB sie als eine
auf einen Formzylinder aufspannbare Platte
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16.

oder als zylindrische Hilse eines Formzylin-
ders ausgebildet ist.

Verwendung einer Schicht mit starken Mikrodi-
polen, die vorzugsweise ain Ferroelektrikum,
insbesondere Bariumtitanat oder ein Bleizirkon-
titanat, oder ein ferroelekirisches Polymer, ins-
besondere Polyvinylidenfluorid, enthdlt oder
aus einer ferroelekirischen Keramik, insbeson-
dere einer gesinterten oder nach einem thermi-
schen SpritzguBverfahren hergestellten Kera-
mik, oder aus einem weichplastischen Material
oder Glas oder Hartkunststoff oder Keramik
und jeweils darin eingelagerten ferroelektri-
schen Mikrokristalliten besteht oder ein nicht-
ferroelekirisches Titanat, insbesondere Alumi-
niumtitanat, enthdlt, als Beschichtung einer
Walze in einem Feuchtwerk oder einem Farb-
werk.
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