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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Herstellung einer elek-
tronischen Vorrichtung, wobei das Verfahren umfasst:

— Atzen einer flachen Grabenstruktur (9);

— Atzen einer tiefen Grabenstruktur (10);

— Auftragen eines Zwischenlagenoxids (15) in der tiefen und
in der flachen Grabenstruktur;

— Ablagern einer amorphen Siliziumzwischenlage (12) auf
dem Zwischenlagenoxid;

— Ablagern einer Nitridzwischenlage (13) auf der amorphen
Siliziumzwischenlage, und

— Fllen des tiefen und des flachen Grabens mit Oxid (17).
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Beschreibung
GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfah-
ren zur Herstellung einer elektronischen Halbleiter-
vorrichtung und einer elektronischen Vorrichtung und
insbesondere auf ein Verfahren zur Herstellung einer
elektronischen Vorrichtung in einer Silicium-auf-lso-
lator-Technologie (SOI-Technologie).

HINTERGRUND

[0002] Silicium-auf-Isolator-Technologien verwen-
den umfassend flache und tiefe Grabenisolations-
strukturen, um die Bauelemente voneinander zu iso-
lieren. Die Verwendung flacher und tiefer Graben hat
den Vorteil, gute Isolationsdurchbrucheigenschaften
sicherzustellen, wahrend sie die Grofe der Bauele-
mente sowie die Entfernungen von Bauelement zu
Bauelement wesentlich verringern kann.

[0003] Die Anmeldeschrift US 2003/0 062 589 A1 of-
fenbart ein Verfahren zur Herstellung von Halbleiter-
vorrichtungen, die tiefe und flache Grabenstrukturen
enthalten. Es wird vorgeschlagen, in der tiefen Gra-
benstruktur zunachst ein Zwischenoxid aufzubringen,
bevor die tiefe Grabenstruktur mit einem Halbleiter-
material oder einem Nichtleitermaterial gefullt wird.

[0004] Die Druckschrift DE 10 2006 029 235 A1 lehrt
die Verwendung eines piezoelektrischen Stress-Li-
ners. Eine Halbleitervorrichtung enthalt flache und
tiefe Grabenisolationen, wobei eine Grabenseiten-
wand mit einem oder mehreren Linern Uberzogen
sein kann. Dabei enthalt der Lineraufbau eine piezo-
elektrische Schicht, an die ein elektrisches Feld an-
gelegt werden kann.

[0005] Fig. 1 zeigt einen Querschnitt einer typischen
BICMOS-Vorrichtung (Bipolar-Komplementarmetall-
oxidsilicium-Vorrichtung) in einer Silicium-auf-lsola-
tor-Technologie. Auf dem Substrat 1 ist eine Oxidi-
solationsschicht vorhanden. Auf der Oxidisolations-
schicht 2 sind eine erste CMOS-Wanne 3 und ei-
ne zweite CMOS-Wanne 4 vorhanden. Die erste
CMOS-Wanne 3 und die zweite CMOS-Wanne 4 kon-
nen dieselben Grundeigenschaften aufweisen, um N-
oder P-MOS-Transistoren aufzubauen. Eine jewei-
lige Transistorstruktur 100 ist fur die erste CMOS-
Wanne 3 gezeigt. Sie umfasst ein Gate-Material 5
zum Ausbilden eines Gates. Ferner sind das Drain-
Gebiet 6, das Source-Gebiet 7 und ein Gate-Oxid 8
zwischen dem Gate-Material 5 und einem Kanal, der
zwischen dem Drain 6 und der Source 7 erzeugt wird,
vorhanden.

[0006] Dariber hinaus ist eine Struktur aus einem
flachen Graben (STI) 9 und aus einem tiefen Gra-
ben (DT) 10 zum Isolieren des Transistors 100 vor-

handen. Der flache Graben 9 und der tiefe Graben
10 isolieren allgemein die erste CMOS-Wanne 3 von
der zweiten CMOS-Wanne 4. Die Graben 9, 10 und
die Oxidschicht isolieren Wanne 3 von der zweiten
CMOS-Wanne 4. Die Graben 9, 10 und die Oxi-
dschicht 2 sichern, dass der erste Transistor 10 voll-
stéandig von irgendeinem anderen Transistor (z. B.
von einem in die zweite CMOS-Wanne 4 eingebau-
ten Transistor) isoliert ist. Fig. 1 zeigt aullerdem ei-
ne Draufsicht auf den auf der ersten CMOS-Wanne
3 aufgebauten Transistor 100. Der Pfeil gibt die Rich-
tung des Uber der Draufsicht gezeigten Querschnitts
an. Nur sehr fortgeschrittene heutige Technologien
enthalten |solationsschemata mit Volloxidisolation,
um optimale Durchbrucheigenschaften zu erhalten.
Es wird angenommen, dass diese Isolationsschema-
ta minimale kapazitive parasitare Wirkung besitzen.
Allerdings erfordert die Verwendung von Volloxid-
Isolationsschemata fur recht hohe Spannungspegel,
dass die minimalen Isolationsabstande erhdht wer-
den, was bedingt, dass die mit mechanischer Span-
nung zusammenhangenden Bauelemente ebenfalls
anwachsen missen. Dies wirkt sich nachteilig auf
die Eigenschaften des Oxidfllimaterials aus, wobei
elektrische Effekte wie gespeicherte Ladungen im
Fulloxid wichtiger werden. Die negativen Wirkungen
kdnnen die Verbesserungen sogar zunichtemachen,
und es besteht ein Risiko, dass Technologien der
nachsten Generation nicht einmal mehr die gefor-
derten Prozessfenster bereitstellen kénnen. Da tiefe
und flache Graben gleichzeitig geflllt werden, ist es
noch schwieriger, an die verschiedenen Anforderun-
gen anzupassen.

[0007] Die Grundanforderungen an Grabenisolati-
onsschemata sind Skalierbarkeit, Isolationseigen-
schaften nahe der elektrischen Durchbruchsgrenzen
des Isolationsmaterials, Isolation frei von mechani-
scher Spannung, um eine Wechselwirkung der me-
chanischen Spannung der Isolation und der mecha-
nischen Spannung der Bauelemente zu vermeiden.
Insbesondere sind die Warmeausdehnungen (posi-
tiv oder negativ) eines Siliciumoxids, eines Silicium-
substrats oder anderer Materialien verschieden. Dies
kann zu Rissen in dinnen Schichten, die die elek-
trischen Eigenschaften der Bauelemente zerstoren,
oder zu inhomogenen elektrischen Eigenschaften an-
gepasster Bauelemente flihren. Eine Lésung ist das
schichtweise Fillen flacher und tiefer Grabenisolati-
onsstrukturen mit Oxid, wobei es aber erwiinscht und
kostengulinstig ist, den flachen und den tiefen Gra-
ben mit einem einzigen Oxid zu fiillen, da dies nur
einen einzigen CMP-Schritt erfordert. Insbesondere
analoge Bauelemente erfordern eine hohe Genauig-
keit und gute Anpassung, was Anforderungen sind,
die unter den wahrend der Verarbeitung eingefiihrten
Inhomogenitaten oder Defekten leiden.
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ZUSAMMENFASSUNG

[0008] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, ein Verfah-
ren zur Herstellung einer elektronischen Vorrichtung
in einer Silicium-auf-lsolator-Technologie zu schaf-
fen. Eine tiefe und eine flache Grabenstruktur kon-
nen dann mit drei Schichten bereitgestellt werden,
bevor ein CVD-Oxid zum Fillen des flachen und
des tiefen Grabens abgelagert wird. Die drei zusatz-
lichen Schichten werden als Zwischenlage fiir die
tiefe und fir die flache Grabenstruktur abgelagert.
Die drei Schichten umfassen ein Zwischenlagen-
oxid, ein amorphes Polysilicium und ein Siliciumni-
trid (SisN,). Jede Schicht oder Zwischenlage bedeckt
die Schicht oder Zwischenlage eines vorhergehen-
den Schritts vollstandig. Das heil3t, dass die drei Zwi-
schenlagen/Schichten die gesamte Innenoberflache
der tiefen und der flachen Grabenstruktur schichtwei-
se bedecken. Die Kombination dieser drei Schich-
ten schafft mehrere Vorteile. Das Zwischenlagenoxid
schafft einen nahezu idealen Oberflachenabschluss
der Wanne des aktiven Bauelements, der daraufhin
Haftstellen und Ladungen des Flulloxids verhindert.
Die amorphe Polysiliciumschicht wirkt als ein Puf-
fer (mechanische Spannung). Die Nitridschicht ver-
bessert den elektrischen Durchbruch und dient als
eine Sperrschicht gegen unerwiinschte Diffusions-
wirkungen und Elemente von dem Fullmaterial aus
nichtstdchiometrischem Siliciumoxid (SiO,). Gleich-
zeitig kompensiert die Siliciumnitridschicht (SizNg4-
Schicht) wenigstens teilweise die Verringerung der
Isolation wegen der amorphen Polysiliciumschicht,
sodass die Skalierbarkeit und die Leistungsfahigkeit
der Technologie verbessert werden. Die drei Schich-
ten (Zwischenlagenoxid, ein amorphes Polysilicium
und das Siliciumnitrid (SizN,)) sind Teil der elektroni-
schen Vorrichtung und bleiben wie zuvor beschrieben
innerhalb des tiefen und des flachen Grabens.

[0009] In Ubereinstimmung mit einem Aspekt der Er-
findung kann die Grabenverarbeitungsfolge in dem
Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung
geandert werden und kénnen Schichten zur Absorp-
tion mechanischer Spannung aufgetragen werden.
In einer Silicium-auf-Isolator-Technologie wird auf ei-
nem Siliciumsubstrat eine CMOS-Wanne ausgebil-
det. Auf der CMOS-Wanne wird eine erste Schicht
Photoresist aufgetragen. In Ubereinstimmung mit
dem Photoresistmuster wird eine flache Grabeni-
solationsstruktur geatzt. Die erste Schicht Photore-
sist wird entfernt (Photoresistabtrennung). Darauf-
hin kann irgendein unerwinschtes Oxid entfernt wer-
den (Oxidabtrennung). Es kann weiteres Zwischen-
lagenoxid gebildet werden (zweiter Zwischenlagen-
oxidschritt), das die tiefe und die flache Graben-
struktur und die anderen Bereiche der CMOS-Wanne
bedeckt. Daraufhin wird eine amorphe Polysilicium-
schicht gebildet, die die Oberflachen des flachen und
des tiefen Grabens sowie die CMOS-Wanne bedeckt.
Auf der amorphen Polysiliciumschicht wird eine Ni-

tridschicht abgelagert, die die Polysiliciumschicht be-
deckt. Darlber hinaus wird auf dem tiefen und auf
dem flachen Graben ein Filloxid abgelagert. Dar-
aufhin kann ein mechanischer Polierschritt (CMP-
Schritt) ausgefuhrt werden, um eine glatte Oberfla-
che zu erhalten. Daraufhin kann ein Plasmaéatzschritt
ausgefihrt werden, um in dem Bereich, in dem auf
der CMOS-Wanne ein Transistor ausgebildet werden
soll, die Nitridschicht und die amorphe Polysilicium-
schicht zu entfernen.

[0010] Durch Andern der Grabenverarbeitungsfolge
und Verwenden von Schichten zur Absorption der
mechanischen Spannung mit Materialien, deren elek-
trische und mechanische Eigenschaften bereits be-
kannt sind, werden die Skalierbarkeit und gleichzeitig
die Gesamtleistungsfahigkeit der Technologie, insbe-
sondere fiir analoge Anwendungen, wesentlich ver-
bessert. Daruber hinaus profitieren auch die Eigen-
schaften der Anpassung von Bauelement zu Bauele-
ment von der neuen Verarbeitungsfolge.

[0011] Verfahren in Ubereinstimmung mit dem
Stand der Technik neigen Ublicherweise dazu, die
Fulloxideigenschaften einzustellen, und leiden somit
an beschrankten Prozessfenstern. Andere Technolo-
gien verwenden spezifische Bauelementeanordnun-
gen (Eckenabrundung, Abfasung von Kanten usw.),
um eine Entspannung der mechanischen Spannung
zu erhalten. Allerdings kdnnen diese Lésungen nach-
teilig hinsichtlich Isolationsvolumen und geforderter
Isolationsgrof3e oder sogar unzureichend sein.

[0012] Die Lésung in Ubereinstimmung mit Aspek-
ten der vorliegenden Erfindung kompensiert die me-
chanische Spannung der Isolation der Schichtfol-
ge und schafft eine Abdeckung des aktiven Bauele-
ments in flachen und tiefen Grabenbereichen. Somit
kann eine Oxidation in flachen Grabenisolationsbe-
reichen wahrend der Hochspannungs-Gate-Oxidati-
on verhindert werden, was irgendeine zusétzliche
mechanische Spannung der Oxidation verringert.

[0013] In Ubereinstimmung mit einem Aspekt der Er-
findung kann der Schritt des Plasmaétzens so ein-
gestellt werden, dass das Fulloxid tberatzt wird und
die amorphe Polysiliciumschicht und die Nitridschicht
entfernt werden. Dies kann dazu verwendet werden,
die Position des Nitrid-/Polysiliciumabschlusses rela-
tiv zu der Grabenoberflachenebene einzustellen.

[0014] In Ubereinstimmung mit einem weiteren As-
pekt der Erfindung kann daraufhin ein weiterer Atz-
schritt ausgefuhrt werden, um das Zwischenlagen-
oxid zu entfernen und dadurch die Filloxidhéhe zu
definieren. Der Atzschritt zum Entfernen des Zwi-
schenlagenoxids und zum Definieren der Flloxidhé-
he kann vorteilhaft ein Nassatzschritt sein.
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[0015] Das Verfahren in Ubereinstimmung mit der
Erfindung kann vorteilhaft in einer BICMOS-Techno-
logie (Bipolar-/Komplementar-(CMOS-)Technologie)
angewendet werden. Dies kann eine Hochleistungs-
analogtechnologie auf Silicium-auf-Isolator-Substra-
ten sein. Dementsprechend sind die Bauelemente in
dieser Technologie elektrisch voneinander isoliert. Es
kénnen Versorgungsspannungspegel tber 10 V, 20
oder 30 V oder sogar von 40 V verwendet werden.
Die Aspekte der Erfindung werden vorzugsweise in
einer BICMOS-Technologie mit einer Breite des tie-
fen Grabens von unter 0,35 ym angewendet.

[0016] Die vorliegende Erfindung schafft aullerdem
eine elektronische Halbleitervorrichtung mit einer
Zwischenlage aus einer Oxidschicht, einer Zwischen-
lage aus einer Schicht eines amorphen Polysiliciums
und in einer Silicium-auf-lsolator-Technologie (SOI-
Technologie). In Ubereinstimmung mit einem Aspekt
der Erfindung enden das Drain- und das Source-Ge-
biet eines PMOS- oder NMOS-Transistors bei dem
flachen Graben in vollen Tiefen. Das heif3t, dass das
Drain- und/oder das Source-Gebiet (das stark do-
tierte N- oder P-Gebiet des Transistors) bis zu der
Zwischenlagenoxidschicht des flachen Grabens lau-
fen und nicht diinner oder flacher werden, bevor sie
das Zwischenlagenoxid erreichen. Dies verbessert
die elektrischen Eigenschaften der Transistoren.

[0017] Die elektronische Halbleitervorrichtung kann
eine flache Grabenstruktur und eine tiefe Graben-
struktur umfassen. Der flache Graben und der tiefe
Graben sind mit einer Zwischenlage aus Siliciumoxid,
mit einer Schicht aus amorphem Polysilicium auf dem
Oxid und mit einer Schicht aus Nitrid auf dem amor-
phen Polysilicium bedeckt. Das amorphe Polysilicium
kann daraufhin mit einem Flilloxid bedeckt sein.

[0018] Der Vorteil einer amorphen Siliciumschicht
als Zwischenlage in einer flachen Grabenstruktur und
in einer tiefen Grabenstruktur ist die ausgezeichne-
te Stufenbedeckung und Konformitat dieses Prozes-
ses. Selbst bei hohen Seitenverhéltnissen kann das
amorphe Silicium als eine Schicht zur Absorption
mechanischer Spannungen wirken. Darlber hinaus
ist direkt auf der amorphen Polysiliciumschicht eine
Siliciumnitridschicht abgelagert. Diese Siliciumnitri-
dschicht schafft eine verbesserte Absorption mecha-
nischer Spannungen und erhéht die Durchbruchei-
genschaften von Wannen zu Wanne. Dies liegt an der
Tatsache, dass stdchiometrisches Nitrid ein hdheres
Durchbruchfeld als Siliciumoxid (SiO,) hat. Die amor-
phe Polysiliciumschicht kompensiert gemeinsam mit
der Siliciumnitridschicht die mechanische Spannung
durch Schrumpfung des Filloxids und verbessert
gleichzeitig die Durchbrucheigenschaften. Es besteht
keine Notwendigkeit, die Anordnung der Bauelemen-
te in der Silicium-auf-Isolator-Technologie zu andern.

[0019] Weitere Aspekte und Eigenschaften der Er-
findung gehen aus der folgenden Beschreibung einer
bevorzugten Ausfihrungsform der Erfindung mit Be-
zug auf die beigefligte Zeichnung hervor, in der:

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0020] Fig. 1 eine Querschnittsansicr_w_t und eine
Draufsicht einer CMOS-Vorrichtung in Ubereinstim-
mung mit dem Stand der Technik zeigt;

[0021] Fig. 2 eine Querschnittsansicht und eine
Draufsicht einer Halbleitervorrichtung in Ubereinstim-
mung mit der Erfindung wéhrend eines Herstellungs-
schritts zeigt;

[0022] Fig. 3 eine Querschnittsansicht und eine
Draufsicht einer Halbleitervorrichtung in Ubereinstim-
mung mit der Erfindung wahrend eines Herstellungs-
schritts zeigt;

[0023] Fig. 4 eine Querschnittsansicht und eine
Draufsicht einer Halbleitervorrichtung in Ubereinstim-
mung mit der Erfindung wahrend eines Herstellungs-
schritts zeigt;

[0024] Fig. 5 eine Querschnittsansicht und eine
Draufsicht einer Halbleitervorrichtung in Ubereinstim-
mung mit der Erfindung wahrend eines Herstellungs-
schritts zeigt; und

[0025] Fig. 6 eine Querschnittsansicht und eine
Draufsicht einer Halbleitervorrichtung in Ubereinstim-
mung mit der Erfindung in einem abschlieRenden
Herstellungsschritt zeigt.

AUSFUHRLICHE BESCHREIBUNG EINER
BEISPIELHAFTEN AUSFUHRUNGSFORM

[0026] Fig. 2 zeigt eine Querschnittsansicht und eine
Draufsicht einer Halbleitervorrichtung in Ubereinstim-
mung mit der vorliegenden Erfindung in einem ersten
Herstellungsschritt. Es gibt ein Silicium-auf-Isolator-
Substrat 1, eine Siliciumoxidschicht 2 (SiO,). Auf der
Siliciumoxidschicht 2 gibt es eine erste CMOS-Wan-
ne 3 und eine zweite CMOS-Wanne 4, die ahnlich
den in Fig. 1 gezeigten sind. Um die erste CMOS-
Wanne 3 von der zweiten CMOS-Wanne 4 zu tren-
nen und zu isolieren, sind ein tiefer Graben 10 und
ein flacher Graben 9 vorgesehen. Auf der Oxidschicht
15 ist ein Photoresist 14 abgelagert, der die erste und
die zweite CMOS-Wanne 3 und 4 bedeckt. Dariiber
hinaus gibt es eine Nitridschicht 16, die die Ober-
seite der CMOS-Wanne 3 ebenfalls bedeckt. Wie im
Gebiet bekannt ist, wird der Photoresist zum Bede-
cken der Strukturen der Halbleitervorrichtung zum At-
zen fir die flache Grabenisolationsstruktur und fiir die
tiefe Grabenisolationsstruktur verwendet. Nach dem
Atzen des flachen Grabens und Entfernen des Re-
sists wird die Oxidationszwischenlage 15 aufgetra-
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gen. Daraufhin wird eine neue Schicht Photoresist
aufgetragen und der tiefe Graben 10 geéatzt. Nach je-
dem Schritt wird der Photoresist entfernt.

[0027] Fig. 3 zeigt eine Querschnittsansicht und ei-
ne Draufsicht eines weiteren Herstellungsschritts der
Halbleitervorrichtung in Ubereinstimmung mit der Er-
findung. Dementsprechend ist der Photoresist 14
ebenfalls entfernt worden und ein Filloxid 17 (CVD-
Oxid) abgelagert worden, um die tiefe Grabenstruk-
tur und die flache Grabenstruktur zu flllen. Allerdings
wird vor dem Ablagern des Filloxids 17 eine amor-
phe Polysiliciumschicht 12 zusammen mit einer Nitri-
dschicht 13 abgelagert. Nachdem der in Fig. 2 ge-
zeigte Photoresist 14 entfernt worden ist, wird un-
erwlinschtes Oxid entfernt. Es wird ein Schritt der
Zwischenlagenoxidation ausgefiihrt, um eine Oxid-
zwischenlage 15 bereitzustellen, die die CMOS-
Wannenstruktur und die Grabenstruktur bedeckt. In
dem néachsten Schritt wird die amorphe Polysilici-
umschicht 12 abgelagert. In einem weiteren Her-
stellungsschritt wird auf der amorphen Polysilicium-
schicht 12 eine Siliciumnitridschicht (SizN,) 13 abge-
lagert. Schlief3lich wird die gesamte Struktur mit dem
Falloxid 17 bedeckt.

[0028] Fig. 4 zeigt eine Querschnittsansicht und ei-
ne Draufsicht der Halbleitervorrichtung in Uberein-
stimmung mit der Erfindung in einem weiteren Her-
stellungsschritt. Dementsprechend wird ein inver-
ses Grabenmuster aufgetragen und ein Grabenat-
zen ausgefihrt. Dies sichert, dass die héchsten Teile
des in Fig. 3 gezeigten Filloxids 17 entfernt werden.
SchlieRlich wird ein chemisch-mechanischer Plana-
risierungsschritt (CMP) ausgefihrt, um eine glatte
Oberflache der elektronischen Halbleitervorrichtung
bereitzustellen. Die tiefe und die flache Grabenstruk-
tur werden gleichzeitig gefllt.

[0029] Fig. 5 zeigt einen weiteren Herstellungs-
schritt der Halbleitervorrichtung in Ubereinstimmung
mit der Erfindung. In dem aktiven Bereich der ersten
CMOS-Wanne 3, in dem ein Transistor 100 ausgebil-
det werden soll, wird ein Plasmaatzschritt ausgefiihrt.
Mit diesem Plasmaatzschritt werden die Polysilicium-
schicht 12 und die Nitridschicht 13 aus einem Be-
reich, in dem auf der ersten CMOS-Wanne 3 der ak-
tive Bereich des CMOS-Transistors 100 erzeugt wird,
entfernt. Mit einem weiteren Nassatzschritt wird das
Zwischenlagenoxid 15 entfernt und die Tiefe des Fll-
oxids 17 definiert.

[0030] Fig. 6 zeigt den abschlieRenden Zustand der
Herstellungsprozedur der elektronischen Halbleiter-
vorrichtung in Ubereinstimmung mit der vorliegen-
den Erfindung. Dementsprechend gibt es das Silici-
um-auf-Isolator-Substrat 1. Das Silicium-auf-Isolator-
Substrat 1 ist von einer Siliciumoxidschicht 2 bedeckt.
Auf der Oxidschicht 2 sind eine erste CMOS-Wan-
ne 3 und eine zweite CMOS-Wanne 4 aufgebaut. Ei-

ne Struktur eines tiefen Graben 10 und eines flachen
Grabens 9 trennt die erste CMOS-Wanne 3 von der
zweiten CMOS-Wanne 4. Die Strukturen des flachen
Grabens 9 und des tiefen Grabens 10 sind von einem
Zwischenlagenoxid 15 bedeckt, auf dem eine amor-
phe Polysiliciumschicht 12 und eine Nitridschicht 13
vorgesehen sind. Die Strukturen des flachen Gra-
bens 9 und des tiefen Grabens 10 sind mit einem Fiill-
oxid 17 gefullt. Der aktive Bereich der ersten CMOS-
Wanne 3 ist zur Bereitstellung eines CMOS-Transis-
tors 100 mit Drain 6, einer Source 7, einem Gate-Oxid
8 und einem Gate-Kontakt 5 verwendet.

[0031] Die Pfeile T1 und T2 bezeichnen das Ende
des Drain- und des Source-Gebiets 6, 7 des Transis-
tors 100. Wie aus Fig. 6 zu sehen ist, verlaufen diese
Gebiete, bis sie in ihren vollen Tiefen das Zwischen-
lagenoxid des flachen Grabens erreichen.

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung einer elektronischen
Vorrichtung, wobei das Verfahren umfasst:
— Atzen einer flachen Grabenstruktur (9);
— Atzen einer tiefen Grabenstruktur (10);
— Auftragen eines Zwischenlagenoxids (15) in der tie-
fen und in der flachen Grabenstruktur;
— Ablagern einer amorphen Siliziumzwischenlage
(12) auf dem Zwischenlagenoxid;
— Ablagern einer Nitridzwischenlage (13) auf der
amorphen Siliziumzwischenlage, und
— Flllen des tiefen und des flachen Grabens mit Oxid
17).

2. Verfahren nach Anspruch 1, das ferner umfasst:
— Ausbilden einer CMOS-Wanne (3, 4) auf einem Si-
liziumsubstrat in einer Siliziumisolationstechnologie;
— Auftragen einer ersten Schicht aus Photoresist (14)
auf der CMOS-Wanne;
— Atzen der flachen Grabenisolationsstruktur (9);
— Entfernen des Photoresists (14);
— Ausfihren eines Zwischenlagenoxidationsschritts;
— Auftragen einer zweiten Schicht aus Photoresist;
— Atzen der tiefen Grabenstruktur (10);
— Entfernen der zweiten Photoresistschicht;
— Entfernen von unerwiinschtem Oxid;
— Auftragen des Zwischenlagenoxids (15);
— Ablagern der amorphen Siliziumzwischenlage (12);
— Ablagern der Nitridzwischenlage (13);
— Ablagern des Filloxids (17);
— Ausfihren eines mechanischen Polierschritts
(CMP-Schritts) und
— Ausfliihren eines Plasmaéatzschritts.

3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei der Schritt
des Plasmaatzens zum Uberatzen konfiguriert ist, um
eine Nitrid-/Polysiliziumposition einzustellen.

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, wobei der
weitere Atzschritt zum Entfernen des Zwischenlagen-
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oxids und dadurch zum Definieren der Fllloxidhéhe
ausgefihrt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei der Atzschritt
zum Entfernen des Zwischenlagenoxids und Definie-
ren der Fllloxidhdhe ein Nassatzschritt ist.

6. Elektronische Halbleitervorrichtung in einer Si-
lizium-Isolator-Technologie, wobei die Struktur eines
flachen Grabens (9) und eines tiefen Grabens (10)
eine Zwischenlage aus einem Oxid (15), eine Zwi-
schenlage aus aus amorphem Silizium hervorge-
gangenem Polysilizium (12) auf dem Oxid und ei-
ne Schicht aus Nitrid (13) auf dem Polysilizium um-
fasst, die von einem Flloxid (17) zum Fllen der fla-
chen Grabenstruktur und der tiefen Grabenstruktur
bedeckt ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhédngende Zeichnungen
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FIG. 1

Stand der Technik
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FIG. 3
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FIG. 4
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FIG. 5
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