Deutsches
Patent- und Markenamt

"R ‘

(9DE 10 2010 022 329 B4 2014.08.07

(12)

(21) Aktenzeichen: 10 2010 022 329.8
(22) Anmeldetag: 01.06.2010
(43) Offenlegungstag: 01.12.2011
(45) Verdffentlichungstag
der Patenterteilung: 07.08.2014

Patentschrift

(51) Int CL.:

A43B 17/02 (2006.01)

A43B 7/00 (2006.01)

Innerhalb von neun Monaten nach Veréffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent
Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erkldren und zu begriinden. Innerhalb der Einspruchsfrist ist
eine Einspruchsgebiihr in Héhe von 200 Euro zu entrichten (§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu §

2 Abs. 1 Patentkostengesetz).

(73) Patentinhaber:
Vogel, Rolf, 77799, Ortenberg, DE

(74) Vertreter:
Griinecker, Kinkeldey, Stockmair &
Schwanhéausser, 80802, Miinchen, DE

(72) Erfinder:
gleich Patentinhaber

(56) Ermittelter Stand der Technik:

DE 3323156 A1
DE 10117981 A1
DE 202005017609 U1
DE 202006 002484 U1
DE 202007 009 148 U1
us 6796 056 B2
us 7210250 B2
US 2005/0000115 A1

(54) Bezeichnung: Einlegesohle und Schuh

(57) Hauptanspruch: Einlegesohle (1) mit einer an einen
Schuh (40) anlegbaren Unterseite (13) und einer eine An-
lageflache fiir den Ful} bildenden Oberseite (2) mit einem
den Vorderfull abstiitzenden vorderen Bereich (3) und ei-
nem hinteren Bereich (4), gekennzeichnet durch eine zwi-
schen dem vorderen und dem hinteren Bereich (3; 4) vorge-
sehene Mulde (20), die zu dem hinteren Bereich eine hintere
Rampe (16) ausbildet, die einen Hohenunterschied (AH) von
einem Grund (19) der Mulde (20) zu einem Plateau (24) des
hinteren Bereiches (4) von zwischen 3 cm und 3,5 cm bei
Schuhgroéfien bis 44 und von zwischen 3,3 cm und 4,5 cm bei
Schuhgrofien ab 44 (berbriickt und mit einem elastischen
und reversibel rlickstellbaren Polstermaterial (5) belegt ist.




DE 10 2010 022 329 B4 2014.08.07

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Einle-
gesohle sowie einen Schuh mit einer entsprechen-
den Sohle. Die vorliegende Erfindung betrifft insbe-
sondere Schuhwerk, welches eine moglichst scho-
nende Abstitzung des Fulies erlaubt. Eine solche
schonende Abstutzung ist insbesondere notwendig
bei Schuhwerk fir Diabetiker. Durch Diabetes ent-
stehende Polyneuropatie (Schadigung der Nerven-
enden) sowie Mangeldurchblutung der Beine, wird
der Belastungszustand der Haut am Ful3 drastisch re-
duziert.

[0002] Dies fuhrt zu der Notwendigkeit, Schuhwerk
speziell auf die Bedlrfnisse von Diabetikern anzu-
passen. Gewlnscht ist eine mdglichst gleichmaiige
Lastverteilung beim Gehen Uber die gesamte Fuli¥fla-
che.

[0003] Bei physiologischen Bewegungsablaufen
und Ublichen Schuhen, wird indes etwa 100% der
Last Uber den vorderen Bereich des Fules, insbe-
sondere die MittelfulBknochen getragen. Durch die
Minimierung der Auflageflache und gréf3eren Hebels
am Vorful} treten wesentlich gréRere Krafte an der
Metarsalen auf als am Ruckful’. Die dynamische Be-
trachtung ergibt, dass der Vorderbereich des FulRes
beim Abrollen langer unter Last gehalten ist, als die
Ferse.

[0004] Im Stand der Technik sind verschiedene Ver-
suche nachgewiesen, die Belastung des Ful3es durch
individuelle Polsterung unterschiedlicher Funktions-
bereiche des Fulies unter einem Uberkritischen Wert
zu halten. So offenbart die US 6,796,056 B2 eine Ein-
legesohle mit einer an den Schuh innenseitig anleg-
baren Unterseite und einer eine Anlageflache fur den
Fuld bildenden Oberseite, die einen den Vorderful
abstitzenden vorderen Bereich und einen hinteren
Bereich umfasst. In dem vorderen Bereich ist in et-
wa auf Hohe des FuRballens ein Polster vorgesehen.
Bei diesem Polster handelt es sich um ein Luftpolster,
welches im Wesentlichen biindig mit der Oberseite
eines Grundkoérpers ausgebildet ist, der im Wesentli-
chen die Einlegesohle ausbildet und aus einem Ba-
sismaterial geformt ist. Im Bereich der Ferse ist ein
weiteres Luftpolster eingelegt. Die beiden Luftpolster
haben im Wesentlichen eine Ebene und sich parallel
zu der im Grunde ebenen Anlageflache erstreckende
Oberseite.

[0005] Aus dem DE 20 2005 017 609 U1 ist ein
weiterer Vorschlag einer Einlegesohle bekannt, wel-
che ausschlieldlich im Ballenbereich mit einem spe-
ziellen Polsterkissen versehen ist. Dieses Polsterkis-
sen umfasst ein so genanntes Pelottenmittelteil, wel-
ches als Quergewodlbestitze vorgesehen ist. Dieses
Pelottenmittelteil befindet sich etwa mittig in Breiten-
richtung und auf Héhe des Ballenbereiches und ist

konvex gekrimmt und von der Mitte aus abfallend
ausgebildet. Mit diesem speziellen Polster soll der
Tragekomfort des Schuhwerks verbessert werden.
Das Pelottenmittelteil soll nicht nur das Quergewdlbe
des Fulles stitzen. Vielmehr sollen auch durch die
sich an das Pelottenmittelteil anschlieRenden Pols-
terfligel die Zehengrundgelenke gepolstert werden,
so dass nicht nur ein gesunder Ful}, d. h. bei dem das
Quergewdlbe intakt ist, eine polsternde Abstiitzung
im Bereich der finf Zehengrundgelenke erfahrt, son-
dern auch bei einem Spreizful® im Wesentlichen alle
funf Zehengrundgelenke auf die VorfuBBpolsteraufla-
ge druicken.

[0006] Aus dem DE 20 2006 002 484 ist eine Ein-
legesohle bekannt, die am Ubergang zwischen dem
vorderen und dem hinteren Bereich der Einlegesoh-
le eine erste Erhéhung aufweist, die sich quer zur
Léngsachse des Fules erstreckt und im Bereich der
MittelfuBknochen vorgesehen ist. Im Bereich des Fer-
senbeins sind jeweils seitliche Erhéhungen ausge-
bildet. Der hintere Bereich der Einlegesohle liegt im
Wesentlichen héhengleich zu dem vorderen Bereich,
wobei die in etwa auf Hohe eines Plateaus zur Ab-
stitzung der Ferse vorgesehen ist.

[0007] Ein weiterer Vorschlag ist aus dem
US 7,210,250 B2 bekannt. Auch dieser Stand der
Technik offenbart eine speziell fur Diabetiker geeig-
nete Einlegesohle mit einem weichen, tieferen Meta-
tarsal-Abschnitt, d. h. einen Abschnitt, der im Bereich
der Mittelfullknochen vorgesehen ist. Dieser weiche
Abschnitt erstreckt sich im Wesentlich entlang der
Metatarsal-Linie, d. h. derjenigen Linie, die die vor-
deren Enden der benachbarten Vorderful3mittelkno-
chen miteinander verbindet. Bereits der hintere Be-
reich der MittelfuBknochen und die sich daran an-
schlielfende FuRwdlbung sind von einem gewdlbten
Bereich abgestitzt. Die Anlageflache fiir die Ferse
liegt im Wesentlichen héhengleich mit der Anlagefla-
che fir die Zehen bzw. das Metatarsal-Polster.

[0008] Aus der US 2005/0000115 A1 ist eine Laufs-
ohle flir einen Schuh, mit einer mit einem Polsterma-
terial ausgefilliten Mulde im VorfulRbereich und eine
sich zum hinteren Bereich der Sohle anschlielRende
Rampe bekannt. Ziel der US 2005/0000115 A1 ist es
eine Verbesserung in der Biegefahigkeit der Laufsoh-
le im vorderen Bereich des Schuhs zu erreichen.

[0009] Weiterhinist aus dem DE 20 2007 009 148 U1
eine Laufsohle fir einen Schuh bekannt, die eine mit
Polstermaterial belegte Mulde und eine zum hinteren
Teil der Laufsohle sich anschlieRende Rampe auf-
weist. Ziel des DE 20 2007 009 148 U1 ist es, ei-
ne StolRdampfung in verschiedenen Bereichen der
Laufsohle zu ermdglichen.

[0010] Weitere Ldsungsvorschldge sind aus der
DE 3323 156 A1 bzw. der DE 101 17 981 A1 bekannt.
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[0011] Die aus dem Stand der Technik vorbekann-
ten Lésungsvorschlage bemihen sich insgesamt um
eine mdglichst flachige und weiche Abstitzung mit
dem Ziel, insbesondere diejenigen Stellen des Fulles
in besonderer Weise weich abzupolstern, die eher
punktuell mit der Anlageflache der Sohle zusammen-
wirken.

[0012] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, Schuhwerk anzugeben, welches sehr
gleichmalig und schonend einen Ful} abstltzen
kann. Dabei steht sich der vorliegenden Erfindung
insbesondere das Problem, Schuhwerk fur Diabetiker
anzubieten.

[0013] Die Lésung der Aufgabe erfolgt durch die
Einlegesohle mit den Merkmalen des geltenden An-
spruchs 1 sowie durch den Schuh mit den Merkmalen
des geltenden Anspruchs 14. Vorteilhafte Ausgestal-
tungen sind in den jeweiligen Unteranspriichen ent-
halten.

[0014] Zur Lésung dieses Problems wird mit der vor-
liegenden Erfindung eine Einlegesohle der eingangs
genannten Art angegeben, die zwischen dem vorde-
ren und hinteren Bereich eine Mulde ausformt, die zu
dem hinteren Bereich eine hintere Rampe ausbildet,
welche einen Hoéhenunterschied von einem Grund
der Mulde zu einem Plateau des hinteren Bereiches
von zwischen 3 cm und 3,5 cm bei SchuhgréfRe bis
44 und von zwischen 3,3 cm und 4,5 cm bei Schuh-
gréRen ab 44 Gberbriickt und mit einem elastisch und
reversibel rickstellbaren Polstermaterial belegt ist.

[0015] Nach Untersuchungen des Erfinders hat sich
herausgestellt, dass ein relativ groRer H6henunter-
schied zwischen einer unteren Abstitzung im Bereich
des Mittelfulknochens und einer oberen davon, in
Richtung auf die FuRwurzelknochen nach hinten ver-
setzt vorgesehenen Plateaus oder Scheitels zu ei-
ner substantiellen Umkehr der Belastung des Fulies
fuhrt, bei welcher die wahrend des Bewegungsablau-
fes von dem Ful auszuhaltende Beanspruchung auf
den hinteren Teil verlagert wird. Absolute Messungen
der wirkenden Kréfte sowie deren dynamische Ver-
teilung haben gezeigt, dass insbesondere durch den
groRen Héhenunterschied zwischen dem Grund der
Mulde und dem Plateau eine nahezu gleichmafige
Kraftverteilung zwischen vorderem Fuf3bereich und
hinterem FuRbereich erreicht werden kann. Der Ho-
henunterschied nach Anspruch 1 bezieht sich dabei
auf einen Grund der Mulde, d. h. den tiefsten Punkt
einer im Wesentlichen konkav gekrimmten Ausneh-
mung eines die Einlage im Wesentlichen ausbilden-
den Basismaterials, welches eine groRRere Harte als
das Polstermaterial hat, und einem Héhenniveau des
Plateaus, vorzugsweise unmittelbar im Anschluss an
den Rand der Mulde. Im Blick ist dabei die Ausge-
staltung der Mulde in einer Seiten- bzw. L&dngsschnitt-
ansicht der Einlegesohle. In einer solchen Ansicht

geht die Mulde von dem Grund nach hinten im We-
sentlichen schrédg und anndhernd geradlinig ab und
mindet in einen Scheitel in leicht konvex gekrimm-
ter Ausgestaltung. Dieser Scheitel begrenzt die Mul-
de und markiert den Beginn des Plateaus. Der Schei-
tel befindet sich Ublicherweise auf Héhe des Wiifel-
bzw. Keilbeines bzw. an der Phasengrenze zwischen
den MittelfulRknochen und dem Wiirfel- bzw. Keilbein
bei einem physiologischen, auf der Einlegesohle ab-
gestutzten Ful.

[0016] Nachfolgend wird die vorliegende Erfindung
insbesondere unter Bezugnahme auf die Anatomie
eines physiologischen FulRes beschrieben. Dabei ist
davon auszugehen, dass der anatomisch korrekte
FuRknochen in vorbestimmter Reihenfolge und An-
ordnung zueinander aufweist, denen spezielle Funk-
tionsbereiche des erfindungsgeméafen Schuhwerks
zuzuordnen sind. Der in Rede stehende Fachmann
kennt die Relation zwischen den Abmessungen des
FulRes und den Abmessungen des hierzu angemes-
sen auszubildenden Schuhwerks. Des Weiteren weif}
der Fachmann, dass der Full auf der Innenseite ei-
ne grolRere Erstreckung hat als auf der Aul3enseite.
Dem tragt die vorliegende Erfindung dadurch Rech-
nung, dass der Grund der Mulde in der Draufsicht
auf das Schuhwerk einen leicht gekrimmten Verlauf
hat. Durch die groRRere Erstreckung auf der Innensei-
te wird das Polstermaterial dort mit grof3erer Langs-
erstreckung vorgesehen, als auf der Innenseite. Das
Polstermaterial ist auf der Innenseite gedrungener
als auf der AuRenseite. Der Ubergang zwischen dem
Polstermaterial und dem Basismaterial der Einlege-
sohle nahe des Scheitelpunktes erfolgt in etwa recht-
winklig zur Langserstreckung der Einlegesohle; an
dem anderen, vorderen Ende ist das Polstermaterial
leicht konvex gekrimmt, wobei die Phasengrenze auf
der AulRenseite weniger stark nach vorne ragt, als auf
der Innenseite. Die Krimmung des Polstermaterials
an der Vorderseite in der Draufsicht ist leicht konvex.
Das Polstermaterial erstreckt sich Ublicherweise uber
die gesamte Breite der Einlegesohle.

[0017] Das Plateau kann hinter dem Scheitelpunkt
leicht konvex gekrimmt und damit nach hinten abfal-
lend ausgestaltet sein. Im hinteren Bereicht, d. h. im
Bereich der FulRwurzelknochen hat die Einlegesoh-
le eine an sich bekannte Ausformung, die die Ferse
im Wesentlichen nach Art einer Wanne einbettet. Die
Anlageflache ist dabei im Bereich des Fersenbeines
in Langs- und Breitenrichtung nur wenig konvex ge-
krimmt. Im Bereich von Wiurfel-, Keil- und Kahnbein
hat die Einlegesohle in Breitenrichtung ebenfalls ei-
ne leicht konkave Krimmung, wohingegen die Krim-
mung in Langsrichtung vorzugsweise konvex ist.

[0018] Das Polstermaterial erstreckt sich Ublicher-
weise nicht bis zum dem Scheitelpunkt, sondern en-
det in etwa 2 cm bis 3 cm vor demselben. Der
Scheitelpunkt wird Ublicherweise durch das gegen-
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Uber dem Polstermaterial leicht hartere Basismateri-
al gebildet. Dabei hat das Basismaterial Ublicherwei-
se eine Shore-Harte A von zwischen 30 und 40, wo-
hingegen das Polstermaterial eine Shore-Harte A von
zwischen 8 und 18, vorzugsweise von zwischen 10
und 15 hat.

[0019] Die vorliegende Erfindung will insbesondere
eine nach vorne geneigte und durch das Polstermate-
rial elastisch und reversibel ausgebildete Abstiitzung
fur die Mittelfullknochen bereitstellen. Diese liegen
vorzugsweise zumindest mit 70% ihrer Lange unter
Zwischenlage des Polstermaterials gegen das Basis-
material an. Dabei befindet sich das Polstermaterial
in der Regel jedenfalls dort, wo das vordere Ende der
MittelfuBknochen befindlich ist und wo diese in die
Zehenglieder Uibergehen.

[0020] Es hat sich gezeigt, dass durch die mit dem
erheblichen Hohenunterschied nach der vorliegen-
den Erfindung bewirkte Neigung der Mittelful3kno-
chen eine wesentliche Umverteilung der Krafte in
dem Ful erfolgt, so dass die Belastungen beim Ge-
hen im Wesentlichen Uber das Plateau und hinter
dem Scheitel durch die FuRwurzelknochen abgefan-
gen werden. Es ergibt sich eine gleichmafige Kraft-
Ubertragung zwischen dem vorderen und dem hin-
teren Teil des Fules, sowohl statisch, als auch dy-
namisch, d. h. bei zeitlicher Betrachtung der wirken-
den Belastungen, insbesondere der Druckkrafte zwi-
schen dem Schuhwerk und dem FuR.

[0021] Es hat sich als hinreichend erwiesen, das
Polstermaterial als flachige Auflage nach Art eines
Polsterstreifens in die Mulde einzulegen. Dabei kann
die Polstereinlage bis zu der Auflagefldche der Ze-
henglieder reichen, aber einen Teil des Basismateri-
als am vorderen Ende der Sohle unbedeckt lassen.

[0022] Die zuvor beschriebene Ausgestaltung der
Einlegesohle verhalt sich lediglich zu denjenigen
Funktionsbereichen, die die Abstitzung des Fu-
Res funktionell individualisieren. Auf diese Bereiche
wird Ublicherweise wenigstens eine Weichbettung,
vorzugsweise in Form von Auflagen, vorzugsweise
Lycra-Auflagen aufgebracht. Diese Weichbettungen
sind mit dem Polstermaterial und dem Basismaterial
regelmalig verbunden, beispielsweise verklebt. So-
fern mehrere Weichbettungen aufgelegt sind, wird als
untere Weichbettung eine etwas héartere Auflage mit
einem mdoglichst zu 100% reversibel verformbaren
Kunststoff, beispielsweise Lycra, aufgebracht. Auf
dieser harteren Auflage wird eine weitere, weiche-
re Lycra-Auflage mit visko-elastischen Eigenschaften
vorgesehen. Der vorerwahnte Héhenunterschied be-
zieht sich auf den Héhenunterschied zwischen dem
Grund der Mulde und dem durch das Basismateri-
al der Einlegesohle gebildeten Plateau bzw. Schei-
tel. Bei Weichbettungen identischer Starke veréndert
sich dieser H6henunterschied, jedenfalls im unbelas-

teten Zustand nicht. Die Weichbettung verandert re-
gelmaRig lediglich die Polsterung der Einlegesohle,
nicht aber die Ausbildung der funktionalen Bereiche
und deren Zuordnung relativ zueinander.

[0023] Mit der obigen MaRRgabe, dass sich die Ram-
pe im Wesentlichen Uber die Mittelfullknochen er-
streckt und dass die Mulde im Bereich der Abstit-
zung des vorderen Endes der Mittelfullknochen vor-
gesehen ist und sich in etwa bis zum hinteren Ende
der MittelfuRknochen erstreckt, ergibt sich ein Win-
kel einer an die Rampe angelegten Tangente von
zwischen 25° und 28°, vorzugsweise von zwischen
23° und 30° fur SchuhgréRen bis 44 und von 30° bis
40°, vorzugsweise von 32° bis 38° fur Schuhgréfien
ab 44. Dieser Winkel ist eingeschlossen zwischen
der Tangente an die Oberfliche der Rampe und ei-
ner Unterseiten-Tangente an die Unterseite der Ein-
legesohle, die auch den Schnittpunkt zwischen der
Tangente an die Oberflache der Rampe mit der Un-
terseite der Einlegesohle enthalt. Dabei wird davon
ausgegangen, dass die Unterseite der Einlegesohle
absatzfrei und im Wesentlichen eben ist, jedenfalls
aber das Material der Einlegesohle insgesamt so fle-
xibel ist, dass die Einlegesohle fir sich an eine ebene
Tangentialflache auf der Unterseite der Einlegesoh-
le angelegt werden kann. Aufgrund der unterschied-
lichen Ausdehnung des Fulles auf der Innenseite ei-
nerseits und der Aullenseite andererseits kann der
vorerwahnte Winkel fir die Rampe in Breitenrichtung
fur eine spezielle Schuhgréfle um ca. 10% bis 15%
variieren. Dabei wird auf der AuRenseite Ublicherwei-
se ein Winkel im unteren Bereich des angegebenen
Intervalls vorgesehen sein, wohingegen auf der In-
nenseite des Fulles ein steilerer Winkel gemessen
wird. Dies liegt darin begrindet, dass der Grund der
Mulde in der Draufsicht im Wesentlichen der Krim-
mung des vorderen Endes des Polstermaterials in
der Draufsicht folgt, welcher konvex gekrimmt und
von aufden nach innen weiter vorspringt, wohingegen
das hintere Ende des Polstermaterials sich im We-
sentlichen rechtwinklig zu der Ladngsachse der Einle-
gesohle erstreckt. Der besagte Winkel wird auf Ho-
he der Mittelldngsachse der Einlegesohle, d. h. an ei-
nem mittleren Langsschnitt gemessen. Dabei wird die
Tangente an die Rampe in demjenigen Bereich der
Mulde gebildet, der von dem Polstermaterial belegt
ist. Wie bereits erwahnt, liegt das hintere Ende des
Polstermaterials noch vor dem Scheitelpunkt.

[0024] GemaR einer weiteren bevorzugten Ausge-
staltung weist die Mulde eine nach vorne abgehen-
de vordere Rampe auf, die derart ausgestaltet ist,
dass eine Tangente an die Oberseite der Rampe
mit der Unterseiten-Tangente einen Winkel von zwi-
schen 13° und 23°, bevorzugt zwischen 15° und 20°
einschlielt. Diese Rampe kann eine in Langsschnitt-
ansicht durch das Basismaterial geformte konkave
oder gerade Oberflachenkontur aufweisen, die am
Ende der Mulde und am Ende des Polstermaterials
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Uber eine leicht konvexe Krimmung in eine durch
das Basismaterial ausgebildet Zehenendauflage fur
die vorderen Zehenglieder Ubergeht. Dabei erstreckt
sich das Polstermaterial vorzugsweise derart Uber die
Mulde, dass das Polstermaterial absatzfrei in die Ze-
henendauflage lbergeht.

[0025] Weitere Einzelheiten und Vorteile der erfin-
dungsgemalen Einlegesohle sind in den Unteran-
sprichen angegeben.

[0026] Mit der vorliegenden Erfindung wird ferner ein
Schuh angegeben, der eine erfindungsgemafe Ein-
legesohle enthalt und eine Sprengung von zwischen
0,8 cm und 2,5 cm, vorzugsweise von 1 cm bis 1,5
cm aufweist. Durch diese Sprengung wird das abso-
lute Niveau des hinteren Bereiches der Auflage um
den Betrag der Sprengung angehoben, so dass der
Fuld im Bereich der FuBwurzelknochen weiter nach
oben kommt, wodurch die Umverteilung der Belas-
tung vom vorderen Bereich des FuRes auf den hinte-
ren Bereich weiter geférdert werden kann. Die erfin-
dungsgemale Einlage wirkt dabei vorzugsweise mit
einer im Wesentlichen steifen Sohle zusammen. Ei-
ne solche im Wesentlichen steife Sohle nimmt bei
der Ublichen Belastung beim Gehen kaum elastische
Verformung auf. Als geeignet wird ein Material an-
gesehen, welches eine Shore-Harte A von zwischen
70 und 80 hat. Durch diese rigide Laufsohle wird ge-
wabhrleistet, dass die Umverteilung der Belastung von
dem vorderen FuRbereich auf den hinteren Fullbe-
reich allein durch die reversible Abstlitzung Uber das
Polstermaterial erfolgt und keine unerwiinschten Ver-
formungen der Auflage selbst auftreten. Diese soll-
te vorzugsweise in dem Schuh im Wesentlichen steif
abgestitzt sein.

[0027] Die durch den Schuh gebildete Auflageflache
fur die Einlage ist dabei vorzugsweise eben. Durch
die Sprengung wird die Neigung der Rampe zwischen
dem Grund der Mulde und dem Scheitel verstérkt,
wohingegen die nach vorne ausgehend von der Mul-
de abgehende Rampe eine geringere nach oben ge-
richtete Neigung gegenuber einer horizontale Stand-
flache des Schuhs einnimmt.

[0028] Insbesondere fiir die Ausgestaltung des erfin-
dungsgemalen Schuhs flr Diabetiker ist es zu bevor-
zugen, in etwa auf Hohe des Metatarsal-Gelenkes,
d. h. zwischen den MittelfuBknochen und den daran
angrenzenden Zehengliedern die Laufsohle mit einer
Ballenrolle auszubilden. Eine Ballenrolle in diesem
Sinne ist in der Seitenansicht des Schuhs eine kon-
vexe Krimmung der Laufsohle, die ein weiches Ab-
rollen des FulRes im vorderen Bereich des Schuhs
erlaubt. Die Ballenrolle beginnt Ublicherweise etwa
auf Hohe des Grundes der Mulde. Rickwartig zu die-
sem Bereich ist die Laufsohle vorzugsweise zunachst
im Wesentlichen eben ausgebildet. Dies ist wichtig
fur die Standsicherheit des Patienten/Benutzers. Im

hinteren Bereich, d. h. auf Hohe der Ferse kann die
Schuhsohle wiederum mit einer Fersenrolle versehen
sein, d. h. einer nach oben gerichteten Konvexkrim-
mung der Sohle in der Seitenansicht.

[0029] Gemal einer bevorzugten Weiterbildung der
vorliegenden Erfindung ist das Obermaterial im vor-
deren Bereich des Schuhs aus einem visko-elasti-
schen Material gebildet. In Frage kommt insbesonde-
re Neopren oder Doubleflex. Der vordere Bereich des
Schuhs umgibt zumindest die Zehenglieder, mitunter
auch teilweise die vorderen Enden der Mittelful3kno-
chen. Das visko-elastische Material bietet die M&g-
lichkeit einer relativ weichen Umfassung des vorde-
ren FuBbereichs, die Druckstellen auf der Oberseite
des Fulies verhindert.

[0030] Der erfindungsgeméfle Schuh ist vorzugs-
weise als Schnirschuh ausgebildet und hat eine zu-
mindest bis zu der Metatarsal-Linie reichende Schnu-
rung. Die Zunge ist vorzugsweise gepolstert und vor-
zugweise mit einer Breite ausgebildet, die hinrei-
chend ist, um den gesamten Bereich der Schnirung
bei einem ordnungsgeman geschnirten Schuh abzu-
decken.

[0031] Der hintere Bereich des Schuhs weist ein
gepolstertes Obermaterial auf. Dieses gepolster-
te Obermaterial wird vorzugsweise durch eine Ly-
cra-Decke gebildet, die mit einem visko-elastischen
Schaumstoff ausgepolstert ist. Das Obermaterial im
hinteren Bereich des Schuhs umgibt zumindest die
FuRwurzelknochen und umfanglich auch die Enden
von Schien- und Wadenbein. Das gepolsterte Ober-
material kann fUr sich im hinteren Bereich gering oder
vollstdndig unelastisch sein, um eine moglichst gu-
te und sichere Umfassung und Fihrung des Fulles
und des Beines im Schaftbereich des Schuhs zu er-
mdglichen und/oder mit einer im Wesentlichen un-
elastischen Verstéarkung eines viskoelastischen Pols-
termaterials versehen sein.

[0032] Weitere Einzelheiten und Vorteile der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich aus nachfolgender
Beschreibung eines Ausfiihrungsbeispiels in Verbin-
dung mit der Zeichnung.

[0033] In dieser zeigen:

[0034] Fig. 1 eine Draufsicht auf ein Ausflihrungs-
beispiel einer Einlegesohle;

[0035] Fig. 2 eine Seitenansicht der in Fig. 1 gezeig-
ten Einlegesohle zur FuRbettung von der Auf3enseite
derselben;

[0036] Fig. 2a eine Langsschnittansicht nahe des
Aullenrandes der in Fig. 1 gezeigten Einlegesohle
zur FuRbettung;
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[0037] Fig. 2b eine Langsschnittansicht nahe des In-
nenrandes der in Fig. 1 gezeigten Einlegesohle zur
Fullbettung;

[0038] Fig. 2c eine Langsschnittansicht entlang der
Mittellangsachse der in Fig. 1 gezeigten Einlegesohle
zur FuBBbettung;

[0039] Fig. 3a, Fig. 3b die in Fig. 1 und Fig. 2
gezeigten Darstellungen der Einlegesohle Uberlage-
rung der Skelettteile eines anatomischen Fulies;

[0040] Fig. 4 eine Draufsicht auf ein Ausfiihrungs-
beispiel eines Schuhs und

[0041] Fig. 5 eine Seitenansicht auf das in Fig. 4 ge-
zeigte Ausflihrungsbeispiel eines Schuhs.

[0042] Die Fig. 1 zeigt ein Ausflihrungsbeispiel einer
Einlegesohle 1, deren eine Anlageflache fir den Ful}
bildende Oberseite 2 in der Zeichnung nach oben
zeigt und einen den Vorderful® abstitzenden vorde-
ren Bereich 3 und einen hinteren Bereich 4 umfasst.
Zwischen dem vorderen Bereich 3 und dem hinteren
Bereich 4 ist ein Polstermaterial 5 auf ein die Einlege-
sohle 1 im Wesentlichen ausbildendes Basismateri-
al aufgelegt. Bei dem gezeigten Ausflihrungsbeispiel
erstreckt sich das Polstermaterial Gber die gesamte
Breite, d. h. von links nach rechts Uber die Einlege-
sohle 1. Eine hintere Begrenzung 6 des Polstermate-
rials 5 erstreckt sich bei leicht konkaver Krimmung im
Wesentlichen rechtwinklig zu einer Mittellangsachse
L der Einlegesohle 1. Eine vordere Begrenzung 7 des
Polstermaterials 5 ist deutlich konvex gekrimmt. Die
Konvexitat des Polstermaterials 5 entspricht im We-
sentlichen dem Quergewdlbe des Fulies und dient
der gleichmafigen Kraftlibertragung auf den Mittel-
full. Der Schnittpunkt dieser vorderen Begrenzung 7
mit dem linken, d. h. &ulReren Rand 8 der Einlegesoh-
le 1 liegt weiter zuriick als der entsprechende Schnitt-
punkt mit dem inneren Rand 9 der Einlegesohle 1.
Vor der vorderen Begrenzung 7 bildet das Basisma-
terial eine Zehenendauflage 10 aus. An dem &ul3e-
ren Rand 8 ist der Rand dieser Zehenendauflage 10
konvex gekrimmt. Der innere Rand 9 der Zehenend-
auflage 10 erstreckt sich nahezu gradlinig und geht
in eine annahernd rechtwinklig ausgebildete Ecke 12
Uber. Durch diese Ecke 12 wird fir das Zehenend-
glied des inneren Zehs hinreichend Raum geschaf-
fen und verhindert, dass dieser gegen die randseitige
Begrenzung eines die Einlegesohle 1 aufnehmenden
Schuhs stoRt.

[0043] Die Fig. 2 zeigt eine Seitenansicht auf das
in Fig. 1 gezeigte Ausflihrungsbeispiel einer Einlege-
sohle. Es handelt sich nicht um eine Schnittansicht
auf den auleren Rand 8. Gleichwohl wurde zur Ver-
deutlichung das Polstermaterial 5 schraffiert darge-
stellt.

[0044] Eine Unterseite 13 der Einlegesohle ist im
Wesentlichen eben. Bei der in Fig. 2 gezeigten Dar-
stellung ist die Zehenendauflage 10 leicht nach vor-
ne gegenliber dem Uibrigen der Unterseite 13 hoch-
gestellt. Die Oberseite 2 istim Bereich der Zehenend-
auflage 10 im Wesentlichen eben. Zwischen der Ze-
henendauflage 10 und einer Scheitellinie 15, die sich
in Breitenrichtung Uber die Einlegesohle 1 erstreckt,
ist durch das Basismaterial eine hintere Rampe 16
ausgebildet. Die hintere Rampe 16 hat einen im We-
sentlichen linear gradlinigen Verlauf, der durch eine
Tangente 17 an die hintere Rampe 16 verdeutlicht ist.
Hinter diesem geradlinig verlaufenden Bereich ist die
hintere Rampe 16 konvex gekrimmt. Die Rampe 16
endet beim Erreichen der Scheitellinie 15. Die Ober-
seite 2 der Einlegesohle 1 ist auch hinter der Scheitel-
linie 15 konvex gekriimmt. Sie erreicht indes im We-
sentlichen ein Plateau 24, welches erheblich héher
liegt als die Zehenendauflage 10.

[0045] Zwischen derim Wesentlichen ebenen Zehe-
nendauflage 10 und der hinteren Rampe 16 ist durch
das Basismaterial eine vordere Rampe 18 ausgebil-
det. Die vordere Rampe 18 geht absatzfrei und konti-
nuierlich in die ebene Zehenendauflage 10 Uber. Die
beiden Rampen 16, 18 bilden einen konvex geform-
ten Ubergangsbereich aus, der als tiefsten Punkt ei-
nen Grund 19 der durch die beiden Rampen 16, 18
gebildeten Mulde 20 ausformt.

[0046] Die Mulde 20 ist mit dem Polstermaterial 5
belegt. Dieses Polstermaterial hat eine an die Kon-
tur der Mulde 20 angepasste Unterseite und nimmt
die Kontur der Zehenendauflage an ihrem vorderen
Ende auf, so dass die Zehenendauflage absatzfrei
und kontinuierlich in den vorderen Bereich des Pols-
termaterials 5 Ubergeht. Danach zeigt die Oberseite
14 des Polstermaterials 5 eine leicht konkave Krim-
mung, bis die Oberseite 14 des Polstermaterials 5 in
etwa auf Héhe der Tangente 17 in einen im Wesent-
lichen gradlinigen Bereich 21 Gbergeht. Am hinteren
Ende lauft das Polstermaterial 5 spitz und keilférmig
aus.

[0047] Die Seitenansicht der Einlegesohle 1 gemaf
der Fig. 2 sowie die Schnittansichten gemaR den
Fig. 2a bis Fig. 2c verdeutlichen die spezielle Aus-
gestaltung des Ausfiihrungsbeispiels. Zwischen dem
Grund 19 und dem hdchsten Punkt der Scheitellinie
15 wird eine Hohendifferenz AH von etwa 3,3 cm bis
4.5 cm Uberbrickt. Diese H6he AH wird gemessen
entlang einer Linie, die rechtwinklig zu einer Untersei-
ten-Tangente 22 ist, d. h. einer tangentialen Linie ent-
lang der Unterseite 13 der Einlegesohle 1 verlauft, die
ein Schnittpunkt S zwischen der Unterseite 13 und
der Tangente 17 enthalt. Der zwischen der Tangen-
te 17 und der Unterseiten-Tangente 22 eingeschlos-
sene Winkel a betragt vorliegend 35°. Eine Tangen-
te 25 an dem geradlinigen Bereich 21 der vorderen
Rampe 18 schlief3t mit der Unterseiten-Tangente 22
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einen Winkel B von 16° ein. Der geradlinige Bereich
21, d. h. eine Tangente an die hintere, rampenférmi-
ge Oberflache des Polstermaterials 5 schliefl3t mit der
Unterseiten-Tangente 22 einen Winkel y von 28° ein.
Der Héhenunterschied AH, zwischen der Zehenauf-
lage 10 und dem héchsten Punkt der Scheitellinie 15
betragt etwa 3,9 cm. Der héchste Punkt 23 der Schei-
tellinie 15 ist in Fig. 2 mit Bezugszeichen 23 gekenn-
zeichnet. Der héchste Punkt 23 liegt nahe des inne-
ren Randes 9 der Einlegesohle 1, jedoch in einem
Bereich, in dem ein Uber die Einlegesohle abgestutz-
ter Ful® noch abgestiitzt ist, d. h. nicht am auReren,
den FuB leicht muldenférmig begrenzenden Rand.
Der Hohenunterschied AH, zwischen dem Grund 19
und dem Scheitelpunkt an der Au3enkante 8 der Ein-
legesohle 1 betragt immerhin noch 2,8 cm.

[0048] Die Ferse eines Benutzers wird auf dem Pla-
teau 24 abgestiitzt, welches im hinteren Bereich noch
etwa 2,6 cm oberhalb des Grundes 19 (AH,) und im
Bereich des Kahnbeins etwa 2,8 cm (AH,) oberhalb
des Grundes 19 liegt. Diese Zahlenwerte gelten fir
die Abstiltzflache flr einen auf der Einlegesohle ab-
gestiutzten Schuh im auferen Bereich. AH, ist tber
die gesamte Abstutzflache in etwa konstant. AH, ist
auf der Innenseite um etwa 1 bis 3 mm hoher als auf
der Aulenseite. Alle Héhendifferenzen AH beziehen
sich auf den Flachenteil an der Oberseite 2, die den
Fuld vertikal abstitzt.

[0049] Die Fig. 3a und Fig. 3b verdeutlichen die kon-
krete Ausgestaltung des Ausfiihrungsbeispiels bei
einem funktionsgerecht auf der Einlegesohle abge-
stitzten Fuld 30, der mit seinem Skelett tGber der
Oberseite eingezeichnet ist. Die Scheitellinie 15 be-
findet sich dementsprechend im Bereich von dem
Keilbein 31 bzw. Kahnbein 32. Das Fersenbein 33
ist auf dem Plateau 24 abgestitzt, und zwar im hin-
teren, leicht abgesenkt und in Langsrichtung im We-
sentlichen geradlinig, jedoch leicht nach hinten ge-
neigten Bereich der Oberseite 2. Die Metatarsal-Linie
34 befindet sich etwa im Grund 19 der Mulde 20. Die
Zehengrundglieder 35 liegen teilweise noch auf dem
Polstermaterial 5. Die Zehenendglieder 36 liegen auf
der Zehenendauflage 10.

[0050] Das hintere Ende der MittelfuBknochen 37,
welche Uber die lisfrancsche Linie 38 miteinander ver-
bunden sind, korrespondiert in etwa mit dem Verlauf
der Scheitellinie 15. Durch die Rampe 18 sind die Mit-
telfulknochen 37 nach unten geneigt. Dies fihrt zu
einer gewissen Dehnung der kurzen FuBmuskulatur
und einer vermehrten Lastaufnahme im hinteren Be-
reich des Ful3es.

[0051] Zu den Schnittansichten der Fig. 2a bis
Fig. 2c sei angemerkt, dass bei diesen lediglich die
Kontur der Einlegesohle auf Hohe des entsprechen-
den Schnittes gezeigt ist. Hinter der Schnittansicht
liegende Konturen der Einlegesohle 1 sind nicht ge-

zeigt. Bei den Fig. 2a bis Fig. 2c ist aber auf die
Einlegesohle 1 eine untere Weichbettung 100 sowie
eine obere Weichbettung 110 aufgelegt dargestellit.
Diese Weichbettungen 100 bzw. 110 haben eine kon-
stante Starke. Die untere Weichbettung ist eine rela-
tiv harte Lycra-Auflage, die nahezu vollstandig rever-
sibel verformbar ist. Die obere Weichbettung 110 be-
steht ebenfalls aus Lycra, welches indes visko-elas-
tische Eigenschaften hat. In den Schnittansichten 2a
bis 2c ist des Weiteren eine Horizontale H einge-
zeichnet, die sich im vorderen Bereich der Einlege-
sohle 1 an die Unterseite derselben anlegt, im Fer-
senbereich indes Uber die Sprengung Sp von der Un-
terseite der Einlegesohle 1 beabstandet verlauft. Die
Zeichnungen, speziell die Schnittansichten verdeutli-
chen das Ausflihrungsbeispiel mafistabgerecht. So-
weit es fur die Verwirklichung der vorliegenden Er-
findung auf exakte Abmessungen bei einer vorgege-
bener FulR- bzw. Schuhgréfte ankommt, kénnen die
Abmale unmittelbar der beiliegenden Zeichnung ent-
nommen werden. Die Abmessungen sind erfindungs-
wesentlich.

[0052] Die Fig. 4 und Fig. 5 zeigen ein die zuvor be-
schriebene Einlegesohle 1 aufnehmenden Schuh 40.
Die Kontur des Polstermaterials 5 ist gestrichelt dar-
gestellt, um die Lage der Einlegesohle 1 zu verdeut-
lichen.

[0053] Der Schuh 40 umfasst eine Laufsohle 41, die
im vorderen Bereich zur Ausbildung einer Ballenrolle
42 eine in Langsrichtung konvex gekrimmte Lauffla-
che 43 hat. Hinter einem Punkt 44, der in etwa dem
Grund 19 der Mulde 20 entspricht, ist die Laufflache
43 im Wesentlichen geradlinig. Dieser geradlinige
Abschnitt der Laufsohle 41 ist mit Bezugszeichen 45
gekennzeichnet. Nach hinten schlie3t sich eine Fer-
senrolle 46 an, die ein weiches Auftreten beim Laufen
begtinstigen soll. Ein Obermaterial 47 des Schuhs 40
ist aus verschiedenen Stoffen beschaffen. Das Ober-
material 47 ist zum Einen verstarkt durch Einséatze
48, die aus einem unelastischen, relativ hochzugfes-
ten Material bestehen kdénnen, wie beispielsweise Le-
der oder einem Kunststoff mit &hnlichen Eigenschaf-
ten. Die Einsatze 48 umgeben unterhalb eines obe-
ren Endes eines Schaftes 49 denselben umféanglich
und gehen von einer Verstarkung 50 fiir eine Schni-
rung 51 ab. Die Einséatze 48 sind in etwa in Verlange-
rung von Schien- bzw. Wadenbein unten im Bereich
der Laufsohle 41 angebunden. Der Einsatz 48 zeigt
an diesem Ansatzpunkt eine etwa Y-artige Ausge-
staltung und verzweigt sich einerseits zu der Verstar-
kung 50 der Schnirung 51 und nach hinten zur um-
fanglichen Fassung des rickwartigen Bereiches des
Schuhs 40. Ein weiterer, in etwa bogenférmiger Ein-
satz 52 ist ebenfalls an die Laufsohle 41 angebunden
und erstreckt sich leicht bogenférmig von dort nach
vorne zur Verstarkung des vorderen Endes der Ver-
starkung 50 der Schniirung 51. Riickwéartig von die-
sem weiteren Einsatz 52 wird das Obermaterial aus
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einer Lycra-Decke mit viskoelastischem Schaumstoff
53 gebildet. Dadurch ist eine gute, gleichwohl hinrei-
chend stabile Fihrung des hinteren Bereiches des
Fulles gegeben, der ein Schlackern verhindert.

[0054] Vor den weiteren Einsatzen 52 besteht das
Obermaterial 47 aus Neopren 54. Der Schuh 40 hat
eine Zunge 55, die breiter als die Schnirung 51 ist.
Die Zunge 55 kann nach vorne hin durch einen Klett-
verschluss 56 bedeckt sein, der das Neopren-Mate-
rial 54 hinsichtlich seiner Beweglichkeit im vorderen
Bereich des Schuhs 40 modifizieren und den Schuh
40 in Unfangsrichtung versteifen kann. Ansonsten ist
Neopren 54 stark elastisch verformbar, jedoch rever-
sibel und wasserabweisend, so dass Druckstellen im
vorderen Bereich des FulRes durch das Obermaterial
47 nicht zu befirchten sind.

[0055] Die Laufsohle 41 kann im Hinblick auf die
Rutschfestigkeit optimiert sein und eine gewisse Stei-
figkeit aufweisen. Sofern die Laufsohle 41 einheit-
lich aus einem Kunststoffmaterial gebildet ist, sollte
dieses eine Shore-Harte A von zwischen 70 und 80
haben. Die Laufsohle 41 kann allerdings auch wei-
cher ausgebildet und durch eine mit Bezugszeichen
57 angedeutete Karbon-Sohle versteift sein. Ziel ist
es, dass der die Einlegesohle 1 abstltzende Teil
des Schuhs 40 im Wesentlichen steif ist und keine
Krimmung bei Ublicher Beanspruchung, insbesonde-
re beim Gehen oder Laufen zulasst.

Bezugszeichenliste

34 Metatarsal-Linie

35 Zehengrundglied

36 Zehenendglied

37 Mittelfullknochen

38 Lisfrancsche Linie

40 Schuh

41 Laufsohle

42 Ballenrolle

43 Laufflache

44 Punkt

45 Geradliniger Abschnitt

46 Fersenrolle

47 Obermaterial

48 Einsatz

49 Schaft

50 Verstarkung

51 Schniirung

52 Weiterer Einsatz

53 Lycra-Material

54 Neopren

55 Zunge

56 Klettverschluss

57 Karbon-Einsatz

100 Untere Weichbettung

110 Obere Weichbettung

A Shore-Harte

L Mittellangsachse

S Schnittpunkt

AH Hoéhendifferenz Grund

AH, Hoéhendifferenz Zehenendauflage

AH, Hoéhendifferenz hinterer Bereich

AH, Hoéhendifferenz Kahnbein

H Horizontale

Sp Sprengung
Patentanspriiche

1.

Einlegesohle (1) mit einer an einen Schuh (40)

1 Einlegesohle

2 Oberseite

3 Vorderer Bereich

4 Hinterer Bereich

5 Polstermaterial

6 Hintere Begrenzung
7 Vordere Begrenzung
8 AuBerer Rand

9 Innerer Rand

10 Zehenendauflage

12 Ecke

13 Unterseite

15 Scheitellinie

16 Hintere Rampe

17 Tangente, hintere Rampe
18 Vordere Rampe

19 Grund

20 Mulde

21 Gradliniger Bereich
22 Unterseiten-Tangente
23 Hochster Punkt

24 Plateau

25 Tangente, vordere Rampe
30 Ful

31 Keilbein

32 Kahnbein

33 Fersenbein

anlegbaren Unterseite (13) und einer eine Anlage-
flache fur den Fuld bildenden Oberseite (2) mit ei-
nem den Vorderful3 abstiitzenden vorderen Bereich
(3) und einem hinteren Bereich (4), gekennzeichnet
durch eine zwischen dem vorderen und dem hinteren
Bereich (3; 4) vorgesehene Mulde (20), die zu dem
hinteren Bereich eine hintere Rampe (16) ausbildet,
die einen Hohenunterschied (AH) von einem Grund
(19) der Mulde (20) zu einem Plateau (24) des hinte-
ren Bereiches (4) von zwischen 3 cm und 3,5 cm bei
SchuhgréfRen bis 44 und von zwischen 3,3 cm und 4,
5 cm bei SchuhgréRen ab 44 tberbriickt und mit ei-
nem elastischen und reversibel riickstellbaren Pols-
termaterial (5) belegt ist.

2. Einlegesohle (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Polstermaterial (5) eine
Shore-Harte A von zwischen 8 und 18, vorzugsweise
von zwischen 10 und 15 hat.

3. Einlegesohle (1) nach einem der vorherigen An-
spruche, dadurch gekennzeichnet, dass das Pols-
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termaterial (5) auf einem die Einlage im Wesentlichen
ausbildenden harteren Basismaterial mit einer Shore-
Harte A von zwischen 30 und 40 aufgebracht ist.

4. Einlegesohle (1) nach einem der vorherigen An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dass eine an die
hintere Rampe (16) angelegte Tangente (17) und ei-
ne den Schnittpunkt (S) zwischen dieser Tangente
(17) und der Unterseite (13) enthaltenden Untersei-
ten-Tangente (22) an die Unterseite (13) zwischen
sich einen Winkel (a) von zwischen 25° und 38°, vor-
zugsweise von zwischen 23° und 30° fir Schuhe bis
Grolke 44 und von zwischen 30° und 40°, vorzugs-
weise von zwischen 32° und 38° fir Schuhe ab Gro-
Re 40 einschliel3en.

5. Einlegesohle (1) nach einem der vorherigen An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Mulde
(20) nach vorne von einer vorderen Rampe (18) be-
grenzt ist, die derart ausgestaltet ist, dass eine Tan-
gente (25) an die Oberseite der vorderen Rampe (18)
mit der Unterseiten-Tangente (22) einen Winkel ()
von zwischen 13° und 23°, vorzugsweise von zwi-
schen 15° und 20° einschliel3en.

6. Einlegesohle (1) nach einem der vorherigen An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Grund
(19) der Mulde (20) im Bereich der Metatarsal-Linie
(34) eines funktionsgerecht auf der Einlage abge-
stlitzten FulRes (30) vorgesehen ist.

7. Einlegesohle (1) nach einem der vorherigen An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dass das Pols-
termaterial (5) absatzfrei und kontinuierlich in eine
durch das Basismaterial ausgebildete Zehenendauf-
lage (10) Ubergeht.

8. Einlegesohle (1) nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zehenendauflage (10) eine
Starke von zwischen 3 mm und 6 mm hat.

9. Einlegesohle (1) nach den Anspriichen 3 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass das Basismaterial
im Bereich des Grundes (19) eine Starke von 1 mm
bis 3 mm hat.

10. Einlegesohle (1) nach den Anspriichen 4 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass das Polstermate-
rial (5) auf der hinteren Rampe (16) eine rampenfor-
mige Oberflache ausbildet, die zwischen sich und der
Unterseiten-Tangente (22) einen Winkel (y) von zwi-
schen 13° und 22° bei SchuhgréRen bis 44 und von
15° bis 25° bei SchuhgréfRen ab 44 einschlief3t.

11. Einlegesohle (1) nach einem der vorherigen
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass ein die
hintere Rampe (16) begrenzender Scheitelpunkt (15)
in etwa auf Hohe der lisfrancschen Linie eines auf
der Einlegesohle (1) abgestitzten FulRes (30) vorge-
sehen ist.

12. Einlegesohle (1) nach einem der vorheri-
gen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Oberflache des Polstermaterials (5) in Langsrichtung
der Einlegesohle (1) im Wesentlichen planar ausge-
bildet ist.

13. Einlegesohle (1) nach einem der vorheri-
gen Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Oberflache des Polstermaterials (5) in Querrichtung
der Einlegesohle (1) im Wesentlichen planar ausge-
bildet ist.

14. Schuh (40), gekennzeichnet durch eine Einla-
ge nach einem der vorherigen Anspriche und eine
Sprengung von zwischen 0,8 cm und 2 cm, vorzugs-
weise von zwischen 1 cm und 1,5 cm, wobei der Be-
trag der Sprengung der Abstand einer Horizontalen
(H), die im vorderen Bereich (3) der Einlegesohle (1)
an der Unterseite (13) dieser anliegt und der Unter-
seite (13) der Einlegesohle (1) im hinteren Bereich (4)
ist und die Sprengung das absolute Niveau des hin-
teren Bereiches (4) der Auflage um den Betrag der
Sprengung anhebt.

15. Schuh (40) nach Anspruch 14, gekennzeichnet
durch eine steife Laufsohle (41) mit einer Shore-Harte
A von zwischen 70 und 80.

16. Schuh (40) nach Anspruch 14 oder 15, gekenn-
zeichnet durch eine etwa auf Hohe der Metatarsal-
Gelenke (34) nach vorne abgehende und durch die
Laufsohle (41) ausgebildete Ballenrolle (42).

17. Schuh (40) nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Laufsohle (41) von dem Me-
tatarsal-Gelenk (34) nach hinten abgehend zunéchst
im Wesentlichen eben ausgebildet ist.

18. Schuh (40) nach einem der Anspriiche 14 bis
17, dadurch gekennzeichnet, dass das Obermate-
rial (47) im vorderen Bereich des Schuhs (40) aus ei-
nem visko-elastischen Material gebildet ist.

19. Schuh (40) nach einem der Anspriiche 14 bis
18, gekennzeichnet durch eine zumindest bis zu der
Metatarsal-Linie (34) reichende Schnirung (51).

20. Schuh (40) nach einem der Anspriiche 14
bis 19, gekennzeichnet durch eine gepolsterte Zunge
(55).

21. Schuh (40) nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zunge (55) mit einer Brei-
te derart ausgebildet ist, dass bei einem geschnurten
Schuh (40) die gesamte Schnirung (51) von der Zun-
ge (55) abgedeckt ist.

22. Schuh (40) nach einem der Anspriiche 14 bis
21, dadurch gekennzeichnet, dass im hinteren Be-
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reich ein gepolstertes Obermaterial (47) vorgesehen
ist.

23. Schuh (40) nach Anspruch 22, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das gepolsterte Obermaterial
(47) eine Lycra-Decke (53) mit visko-elastischem
Schaumstoff ist.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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