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Patenttivaatimukset

1. Menetelméa paperin, kartongin tai pahvin valmistamiseksi, jossa
menetelmassa jarjestetaan kaytettavaksi laiha selluloosapitoinen massaliete ja
se saatetaan alttiiksi yhdelle tai useammalle leikkausvaiheelle ja sitten suotau-
tetaan liikkuvalla viiralla arkin muodostamiseksi, joka kuivataan,

jossa menetelmassa kaytetaan kasittelysysteemia, joka liitetdan ky-
seiseen laihaan massalietteeseen, ja mainittu kasittelysysteemi kasittda aineso-
sina

a) kationista orgaanista polymeeria, jonka varaustiheys on ainakin
3,0 mekv/g ja moolimassa Mw korkeintaan 3 miljoonaa daltonia;

b) kationista polymeeria, jonka keskimaarainen moolimassa Mw on
ainakin 500 000 daltonia ja varaustiheys korkeintaan 4,0 mekv/g;

c) mikropartikkelimateriaalia;
ja jossa menetelméssa ainesosat (b) ja (c) lisatdan kyseiseen laihaan selluloo-
sapitoiseen massalietteeseen viimeisen leikkausvaiheen jalkeen ennen pera-
laatikkoa ja ainesosa (a) lisatdan laihaan selluloosapitoiseen massalietteeseen
ennen mainittua viimeista leikkausvaihetta.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, jossa ainesosan (a)
kationinen orgaaninen polymeeri on valittu ryhmasta, joka koostuu polyeteeni-
imiineistd, polyamiineista, polyvinyyliamiineista, osaksi hydrolysoiduista polyvi-
nyylikarboksamideista, diallyylidimetyyliammoniumkloridin polymeereista, katio-
nisista polyakryyliamideista ja kationisista polyakrylaateista.

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelma, jossa ainesosa
(b) on valittu ryhméasta, joka koostuu kationisista polyakryyliamideista, vinyyli-
amiiniyksikkéja sisaltavistd polymeereista, kationisista polyakrylaateista ja
diallyylidimetyyliammoniumkloridin polymeereista.

4. Minka tahansa edelld olevan patenttivaatimuksen mukainen me-
netelméa, jossa mikropartikkelimateriaali on valittu ryhméasta, joka koostuu piidi-
oksidipohjaisista hiukkasista, silikamikrogeeleista, kolloidisesta piidioksidista, si-
likasooleista, silikageeleista, polysilikaateista, kationisesta piidioksidista, alumii-
nisilikaateista, polyalumiinisilikaateista, boorisilikaateista, polyboorisilikaateista,
zeoliiteista, bentoniitista, hektoriitista, smektiiteistd, montmorilloniiteista, nontro-
niiteista, saponiiteista, saukoniiteista, hormiiteista, attapulgiiteista, sepioliiteista,
anionisista silloitetuista polymeerimikrohiukkasista, joiden hiukkaskoko on alle
750 nm, ja nanoselluloosasta.
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5. Minké tahansa edelld olevan patenttivaatimuksen mukainen me-
netelmé&, jossa kationinen polymeeriainesosa (b) lisataadn kyseiseen laihaan
massalietteeseen ennen mikropartikkelimateriaalia.

6. Minka tahansa edelld olevan patenttivaatimuksen mukainen me-
netelma, jossa ainesosan (a) kationisella orgaanisella polymeerilla on suurempi
varaustiheys kuin ainesosan (b) kationisella polymeerilla.

7. Minké tahansa edelld olevan patenttivaatimuksen mukainen me-
netelma, jossa ainesosan (b) kationisella polymeerilld on suurempi moolimassa
kuin ainesosan (a) kationisella orgaanisella polymeerilla.

8. Minkéd tahansa edelld olevan patenttivaatimuksen mukainen me-
netelma, jossa ainesosan (a) kationista orgaanista polymeeria tai polyalumii-
nikloridia lisatdan kyseiseen laihaan massalietteeseen maarana, joka on 0,005
- 0,5 painoprosenttia kuivasta paperimassasta laskettuna.

9. Minkéd tahansa edelld olevan patenttivaatimuksen mukainen me-
netelma, jossa kationista polymeeriainesosaa (b) lisataan kyseiseen laihaan
massalietteeseen méaarand, joka on 0,005 - 0,5 painoprosenttia kuivasta pape-
rimassasta laskettuna.

10. Minké tahansa edella olevan patenttivaatimuksen mukainen me-
netelméa, jossa mikropartikkelimateriaalia lisdtédén laihaan massalietteeseen
maarand, joka on 0,01 - 1,0 painoprosenttia kuivasta paperimassasta lasket-
tuna.
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