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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成26年10月23日(2014.10.23)

【公開番号】特開2013-75995(P2013-75995A)
【公開日】平成25年4月25日(2013.4.25)
【年通号数】公開・登録公報2013-020
【出願番号】特願2011-216916(P2011-216916)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｌ  75/06     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ 151/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ 169/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ 175/06     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ 161/28     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ   7/02     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ   7/12     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｌ  75/06    　　　　
   Ｃ０９Ｊ 151/00    　　　　
   Ｃ０９Ｊ 169/00    　　　　
   Ｃ０９Ｊ 175/06    　　　　
   Ｃ０９Ｊ 161/28    　　　　
   Ｃ０９Ｊ   7/02    　　　Ｚ
   Ｂ３２Ｂ   7/12    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成26年9月8日(2014.9.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項４】
前記複合樹脂粒子（Ｄ）を構成する前記ポリカーボネートポリオール（Ａ）と前記ウレタ
ン樹脂（Ｂ）との質量割合〔前記ポリカーボネートポリオール（Ａ）／前記ウレタン樹脂
（Ｂ）〕が、５／９５～２０／８０の範囲である、請求項２に記載の樹脂組成物。
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