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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein FuRbo-
denpaneel mit einer eine rechteckige Form aufwei-
senden Tragerplatte, wobei die Tragerplatte aus ei-
nem Holzwerkstoff besteht, mit mindestens einer an
der Oberseite der Tragerplatte angeordneten Be-
schichtung und mit an den Langskanten und an den
Querkanten angeordneten Verbindungsmitteln zum
Verbinden des Fullbodenpaneels mit weiteren
gleichartigen Ful3bodenpaneelen.

[0002] Derartige Fullbodenpaneelen werden unter
anderem auch als LaminatfuRbdden bezeichnet und
werden bisher Giberwiegend als Reproduktionen von
Holzmaserungen in Formaten von 1200 x 190 mm
bis 1400 x 380 mm hergestellt. Das gewlinschte Er-
scheinungsbild ist eine mdglichst fugenlose Optik,
d.h. die Bodenoberflache soll in méglichst geschlos-
sener Ausfiihrung den Charakter von Holzdielen in
Form von Kleindielen eines klassischen Parketts
oder Mehrschichtparketts wiedergeben. Das Ausbil-
den von Fugen zwischen den Paneelen in Langs-
und/oder Querrichtung ist nicht erwiinscht. Das wird
durch spezielle Verleimungsvorschriften bzw. Profi-
lausformungen, die einen auch optisch geschlosse-
nen Verbund ermdglichen, sichergestellt.

[0003] Die Darstellung von aneinandergereihten
Holzstdben wird durch den Dekordruck ermdglicht
und optisch vermittelt. Dabei umfasst das Paneel auf-
grund der GréRe mehrere dargestellte Holzdielen,
die erst recht fugenlos erscheinen.

[0004] Bekannt sind derartige FuRBbodenpaneelen
unter der Bezeichnungen "Schiffsboden" mit der opti-
schen Wirkung eines stabverleimten Holzes in einer
Stabbreite von 40 bis 70 mm, unter der Bezeichnung
"2 Stab" mit der optischen Wirkung eines stabver-
leimten Holzes in einer Breite von 80 bis 100 mm und
unter der Bezeichnung "Landhausdiele" mit einer op-
tischen Wirkung einer massiven FuRbodendiele in ei-
ner Breite von 120 bis 220 mm.

[0005] Der Nachteil dieser Ausfihrungen ist die
Darstellung der Holzstabe und die optische Wirkung
des Verleimtseins. Somit ist eine naturgetreue Wie-
dergabe des Stabparketts nur mangelhaft mdglich.
Ebenso ist die bei jedem Massivparkett sichtbare
Fuge zwischen den verleimten Staben nur mangel-
haft darstellbar. Es ist somit praktisch nicht mdglich
ein massives Stabparkett optisch nach zu bilden.
[0006] Des weiteren sind Paneelen bekannt, die
durch eine bewusst ausgepragte Fuge zwischen den
Paneelen den Charakter eines Echtholz-Dielenbo-
dens vermitteln wollen.

[0007] Die Auspragung der Fuge zwischen den Pa-
neelen ist so gewahlt, dass sie durch Abfasen der
Kanten im Winkel von ca. 45 Grad eine ca. 2 mm gro-
Re Fuge zwischen den Paneelen entstehen lassen.
Dazu werden die Seitenkanten soweit bearbeitet,
dass eine separate und nachtragliche Versiegelung
der Fase erforderlich ist. Denn auch das Kernmaterial
der Tragerplatte wird durch die Fase angegriffen. Das

Versiegeln wird in der Regel durch das Aufbringen ei-
nes Transferklebebandes erreicht.

[0008] Der Erfindung liegt daher das technische
Problem zugrunde, das Aussehen eines klassischen
Parketts oder Mehrschichtparketts mit Ful3bodenpa-
neelen zu erzielen.

[0009] Das oben aufgezeigte technische Problem
wird dadurch geldst, dass mindestens eine Seiten-
kante, also eine Querkante oder eine Langskante, im
Bereich der Beschichtung mit einer Fase versehen
sind, wobei die Fase jeweils nur im Bereich der Be-
schichtung ausgebildet ist. Bevorzugt weisen beide
Querkanten und/oder beide Langskanten diese Fase
auf.

[0010] Eine Eigenart des echten Mehrschichtpar-
ketts besteht unter anderem darin, dass im verlegten
Zustand eine leichte Fuge bzw. Fase zwischen den
Dielen zu erkennen ist. Diese Fuge entsteht durch ein
Abgraten des Paneels vor oder nach dem Lackiervor-
gang, wodurch die erfindungsgemafe Fase entsteht.
Dazu werden innerhalb des Produktionsprozesses
der FulRbodenpaneelen mit speziellen Frasern vier-
seitig Fasen angefrast, die nicht bis in die Tragerplat-
te reichen, sondern ausschlieBlich innerhalb der Di-
cke des Beschichtungsmaterials bleiben.

[0011] Dadurch wird in vorteilhafter Weise erreicht,
dass eine Verletzung der Tragerplatte im Kantenbe-
reich unterbleibt und somit das Eindringen von
Feuchtigkeit in die Tragerplatte bei einer spateren
Verwendung weitestgehend unterbunden werden
kann.

[0012] In bevorzugter Weise kann die Fase in ihren
Abmessungen so variiert werden, dass je nach der
Art der wiederzugebenden Stabe die Fase eine Brei-
te von weniger als 3 mm, vorzugsweise weniger als
2 mm und insbesondere weniger als 1 mm aufweist.
Ebenso kann die Tiefe der Fase unabhangig von de-
ren Breite variiert werden, wobei die Fase eine Tiefe
von weniger als 3 mm, vorzugsweise weniger als
2 mm und insbesondere weniger als 1 mm aufweisen
kann.

[0013] Durch diese Variabilitdt der Breite und der
Tiefe der Fase wird erreicht, dass in Abhangigkeit von
der Dicke der Beschichtung die Fase, die eine im we-
sentlichen ebene Flache aufweist, unter einem be-
stimmten Winkel zur Oberseite verlauft. Je dinner
die Beschichtung ist, desto flacher verlauft die ebene
Flache der Fase, wenn eine bestimmte Breite der
Fase erreicht werden soll.

[0014] Des weiteren kann der Kantenbereich in
Langsrichtung und/oder in Querrichtung durch das
Aufbringen eines entsprechenden Versiegelungsmit-
tels oder Transferklebebandes zusatzlich geschutzt
werden. Dadurch kann die Fase zusatzlich gegen
Feuchtigkeit isoliert werden und/oder farblich an die
Oberflachengestaltung der Beschichtung angepasst
werden. Denn die tiefer liegenden Schichten der Be-
schichtung kdénnen farblich vom Oberflachendekor
abweichen.

[0015] Die Zusatzbeschichtung kann in bevorzugter
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Weise aus einem Versiegelungsmittel, insbesondere
aus einem Lack, oder aus einem Klebeband, insbe-
sondere einem Transferklebeband, bestehen. Somit
kdnnen in produktionstechnisch einfacher Weise die
Fasen eines FulRbodenpaneels nachgearbeitet wer-
den, um ein mdglichst naturgetreues Produkt zu er-
halten.

[0016] Die beschriebene Fasetechnik ergibt im ver-
legten Zustand die optische Wirkung des Parketts
oder Mehrschichtparketts in Stabausfiihrung.

[0017] Ein bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung
besteht darin, dass die Langskanten eine Lange im
Bereich von 600 bis 1200 mm aufweisen und dass
die Querkanten eine Lange im Bereich von 70 bis
190 mm aufweisen.

[0018] Das Format des Paneels ist vorzugsweise so
gewahlt, dass die Querkanten eine Lange im Bereich
von 85 bis 100 mm und insbesondere eine Lange von
90 mm aufweisen. Ebenso kann das Format unab-
hangig von der Lange der Querkanten so gewahit
werden, dass die Langskanten eine Lange im Be-
reich von 800 bis 1000 mm, vorzugsweise eine Lan-
ge von 855 mm aufweisen.

[0019] Dadurch wird erfindungsgemal erreicht,
dass die Optik eines Stabparkettfullbodens durch
eine entsprechende Ausgestaltung allein des For-
mats des Paneels nahezu perfekt wiedergegeben
werden kann. Die bekannten Nachteile der bedruck-
ten Dekore zur Wiedergabe des Holzfullbodens wer-
den dadurch aufgehoben. Jedes Ful3bodenpaneel an
sich stellt aufgrund seiner gegenuber den bisher ver-
wendeten FuBBbodenpaneelen geringeren Abmes-
sungen eine nahezu naturliche Wiedergabe eines
einzelnen Stabes eines echten Stabparketts dar.
[0020] Der Vorteil der Erfindung liegt daher darin,
dass die optische Wirkung des Mehrschichtparketts
mit der Widerstandsfahigkeit von LaminatfuBboden
kombiniert wird.

[0021] Der Holzwerkstoff der Tragerplatte kann in
weiter bevorzugter Weise aus einer mitteldichter Fa-
serplatte (MDF-Platte), aus einer hochdichter Faser-
platte (HDF-Platte), aus einer Spanplatte oder aus ei-
ner Oriented Strand Board Platte (OSB) bestehen. Es
sind aber auch andere Materialien wie beispielsweise
andere zellulosehaltige Materialien oder Kunststoffe
anstelle des Holzwerkstoffes anwendbar.

[0022] Die Dicke des Fulibodenpaneels kann dabei
kleiner als 14 mm, vorzugsweise kleiner als 9 mm
und insbesondere kleiner als 5 mm sein. Dadurch
kénnen die unterschiedlichen Hohenverhaltnisse ins-
besondere bei einer Renovierung eines bestehenden
Raums bericksichtigt und die richtige Dicke der ver-
wendeten FulRbodenpaneelen ausgewahlt werden.
[0023] Die Beschichtung weist mindestens zwei La-
gen auf, die als Laminatschicht auf der Tragerplatte
aufgebracht worden ist. Dabei bestehen die mindes-
tens zwei Lagen aus impragnierten Papieren. Eben-
so kann die Beschichtung aus einem Furnier beste-
hen. Somit kdnnen neben naturgetreuen Reprodukti-
onen einer innerhalb des Laminates angeordneten

Dekorschicht auch natirliche Oberflachengestaltun-
gen erreicht werden.

[0024] Die Beschichtung kann, auch abhangig von
der Anzahl der Lagen, eine Dicke kleiner als 3 mm,
vorzugsweise kleiner als 2 mm und insbesondere
kleiner als 1 mm aufweisen. Da die Abmessungen
der Fase auch abhangig von der Dicke der Beschich-
tung ist, kann durch eine spezielle Wahl der Dicke der
Beschichtung auch die moglichen Abmessungen der
Tiefe der Fase eingestellt werden.

[0025] Die Beschichtung der Tragerplatte kann
oben und unten gleich wie bei herkémmlichen Lami-
naten ausgebildet werden, wobei ein Unterschied da-
rin besteht, dass die Dekorseite mehrlagig ausge-
fuhrt ist, d.h. es sind mehrere impragnierte Papiere
Ubereinander angeordnet, und die Unterseite auch
lediglich aus einer Schicht bestehen kann.

[0026] Das FuRBbodenpaneel kann mit anderen ent-
sprechend ausgestalteten Paneelen entlang der
Langs- und Querkanten mittels der Verbindungsmit-
tel verbunden werden. Dazu kénnen die Verbin-
dungsmittel beliebig gewahlt werden, wobei es be-
vorzugte Ausgestaltungen gibt. Ausschlaggebend ist
die Art der Verlegung, die sowohl schwimmend mit ei-
nem mechanisch verriegelnden sogenannten Klick-
profil oder einem verleimten Nut-Feder-Profil als
auch vollflachig auf dem Untergrund verklebt erfol-
gen kann.

[0027] Die Verbindungsmittel kdnnen beispielswei-
se mit mechanischen Verriegelungselementen verse-
hen sein, die ein Verriegeln zweier FuBbodenpanee-
len in vertikaler Richtung sowie in einer horizontalen
Richtung quer zu den miteinander verriegelten Sei-
tenkanten ermdglichen. Die zum Teil auch als
Klick-Verbindung bezeichneten Verbindungsmittel
kénnen daher ohne Zuhilfenahme eines Klebstoffes
miteinander verbunden werden.

[0028] Dabei kénnen die Verbindungsmittel einer-
seits durch Formschluss oder durch Kraftschluss mit-
einander verriegelt werden. Im Falle eines Form-
schlusses werden zwei aneinander grenzende Pa-
neelen mit ihren Seitenkanten in Eingriff miteinander
gebracht, ohne dass ein besonderer Kraftaufwand
erforderlich ist. Dagegen wird bei einer kraftschlissi-
gen Verbindung mindestens ein Verriegelungsele-
ment der Verbindungsmittel elastisch verformt, so
dass fur der Zusammenfligen ein zusatzlicher Kraft-
aufwand erforderlich ist. Wahrend des ZusammenfU-
gens wird eine Kraftschwelle Uberwunden und es
kommt zu einem Einrasten, ohne dass die elastische
Verformung vollstandig zurtickgebildet wird.

[0029] Fir ein Ineinandergreifen der Verbindungs-
mittel kdnnen die Verbindungsmittel der Paneelen ein
Verbinden der Seitenkanten durch ein Verschwenken
zweier Paneele zueinander erméglichen. Wahrend
des Verschwenkens werden die Verriegelungsele-
mente in Eingriff gebracht.

[0030] Ebenso kénnen die Verbindungsmittel ein
Verbinden der Seitenkanten durch ein im wesentli-
chen horizontales Verschieben zweier Paneele zu-
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einander ermdglichen. Dabei werden also jeweils
zwei Paneelen im wesentlichen in einer Ebene zuein-
ander bewegt, so dass wahrend der Annaherung die
Verriegelungselemente in Eingriff miteinander ge-
bracht werden kdénnen.

[0031] Zusatzlich oder anstelle einer mechanischen
Verriegelung kénnen die Verbindungsmittel auch mit-
einander verklebt werden. Dazu weisen die Verbin-
dungsmittel Fugeflachen fir ein zumindest ab-
schnittsweises Verkleben auf. Die Fugeflachen sind
mit einer Klebstoffschicht beschichtet, wobei entwe-
der der Klebstoff bevorzugt bereits werkseitig aufge-
bracht worden ist, die Verbindungsmittel also vorver-
leimt sind, oder wobei der Klebstoff erst kurz vor dem
Verbinden der Paneelen aufgebracht wird. In jedem
der beiden Falle kommt es zu einer dauerhaften Ver-
bindung zwischen den Paneelen, die gleichzeitig
auch einen zuséatzlichen Schutz vor dem Eindringen
von Feuchtigkeit gewahrleistet.

[0032] Bei einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung der vorliegenden Erfindung werden mechanisch
verriegelnde Verbindungsmittel und zu verklebende
Verbindungsmittel miteinander kombiniert. Dabei
wird eine mechanische Verriegelung entlang eines
Seitenkantenpaares vorgesehen, wahrend eine Ver-
klebung entlang des anderen Seitenkantenpaares
angeordnet wird. Beispielsweise kdnnen die Verbin-
dungsmittel entlang der Langskante mechanisch ver-
riegelbar sein, wahrend die Querkanten ein Nut-Fe-
der-Profil aufweisen, das entweder vorverleimt ist
oder erst kurz vor der Verlegung mit einem Klebstoff
versehen wird. Dabei kdnnen selbstverstandlich die
mechanisch verriegelbaren Verbindungsmittel an
den Langskanten auch zusatzlich mit Klebstoff verse-
hen werden.

[0033] Bei dem Kleber kann es sich um einen leicht
aufzubringenden Leim, einen vollsynthetischen Leim,
einen Alleskleber oder einen anaeroben Klebstoff
handeln. Ein anaerober Klebstoff bietet den Vorteil,
dass dieser nur unter Luftabschluss aushartet und
das Ausharten erst dann stattfindet, wenn die Flge-
flachen aneinander anliegen und die Querkanten mit-
einander verbunden sind.

[0034] In besonders bevorzugter Weise handelt es
sich bei dem Kleber um einen Kontaktklebstoff, der
seine Klebewirkung erst dann entfaltet, wenn Druck-
krafte auf ihn ausgeubt werden. Ein solcher Kontakt-
klebstoff bietet damit den Vorteil, dass ein solcher
werksseitig auf einer Fugeflache aufgebrachter Kle-
ber erst durch die Berihrung mit der korrespondie-
renden Gegenflache aktiviert wird und ansonsten
nicht bei der Montage stort.

[0035] In einer weiteren bevorzugten Ausflihrungs-
form kann es sich bei dem Kleber um einen zwei
Komponenten umfassenden Reaktionsklebstoff han-
deln, der erst dann seine Klebewirkung erreicht,
wenn beide Komponenten miteinander zusammen-
gebracht werden. Hierbei ist es besonders vorteilhaft,
wenn eine der Komponenten in Kapseln eingebracht
ist, wobei diese Kapseln unter duflerer Einwirkung,

beispielsweise durch Druck- oder Scherkrafte, zer-
stort werden und so die eine Komponente in Kontakt
mit der anderen Komponente gelangt, so dass der
Kleber seine Klebewirkung entfaltet. Der Kleber wird
somit erst dann aktiviert, wenn die Fugeflachen beim
Verlegen miteinander in Kontakt gelangen und so die
notwendigen Druck- oder Scherkrafte auf die Kap-
seln ausgeubt werden. Ein solcher Reaktionskleb-
stoff, bei dem eine Komponente verkapselt ist, er-
moglicht einerseits eine Montage, die nicht durch kle-
bende Flachen an den Querkanten behindert wird,
und andererseits kann der Kleber schon werksseitig
bei der Herstellung der Paneelen aufgebracht wer-
den, ohne das die Gefahr besteht, dass der Kleber
durch lange Standzeiten an Wirkung einbu3t. Aller-
dings konnen werksseitig auch andere Klebstoffe
aufgebracht werden.

[0036] In bevorzugter Weise wird auf die Riickseite
des FuBbodenpaneels eine raumschallabsorbieren-
de Matte, auch Schallddmmmatte genannt, geklebt,
beispielsweise ein feuchtebestandiger und pilzresis-
tenter Spezialkarton, der die Akustik des Bodens so
verandert, dass sie auch im schwimmend verlegten
Zustand, dem Mehrschichtparkett sehr nahe kommt.
[0037] Es wird hervorgehoben das die zuvor aufge-
zeigten Merkmalsgruppen, insbesondere die Abmes-
sungen des Fullbodenpaneels, die Ausgestaltung ei-
ner Fase in der Beschichtung sowie die Art der Ver-
bindungsmittel nahezu beliebig miteinander kombi-
niert werden kénnen.

[0038] Die Erfindung wird im folgenden anhand von
verschiedenen Ausflihrungsbeispielen naher erlau-
tert, wobei auf die beigefligte Zeichnung Bezug ge-
nommen wird. In der Zeichnung zeigen

[0039] Fig. 1 eine perspektivische Darstellung von
mehreren verlegten FulBbodenpaneelen einer bevor-
zugten Ausfiihrungsform einschlieRlich einer Aus-
schnittsvergréerung,

[0040] Fig. 2 zwei miteinander verbundene Ful3bo-
denpaneele mit gefasten Seitenkanten,

[0041] Fig. 3 eine AusschnittsvergréRerung des in
Fig. 1 mit lll gekennzeichneten Bereiches,

[0042] Fig. 4 im Querschnitt die Ldngskanten eines
Paneels gemaR eines ersten Ausflihrungsbeispiels,
[0043] Fig. 5 im Querschnitt die Langskanten eines
erfindungsgemalen Paneels gemal eines zweiten
Ausfihrungsbeispiels,

[0044] Fig. 6 im Querschnitt die Ldngskanten eines
erfindungsgemaflen Paneels gemaly eines dritten
Ausfihrungsbeispiels,

[0045] Fig. 7 im Querschnitt die Querkanten eines
erfindungsgemalen Paneels gemal eines vierten
Ausfluhrungsbeispiels im getrennten Zustand,

[0046] Fig. 8 im Querschnitt die Querkanten eines
erfindungsgemalen Paneels gemal eines vierten
Ausfuhrungsbeispiels im verbundenen Zustand,
[0047] Fig. 9 im Querschnitt die Querkanten eines
erfindungsgemalen Paneels gemal eines flnften
Ausfluhrungsbeispiels im getrennten Zustand,

[0048] Fig. 10 im Querschnitt die Querkanten eines
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erfindungsgemaflen Paneels gemal eines funften
Ausfuhrungsbeispiels im verbundenen Zustand,
[0049] Fig. 11 im Querschnitt die Querkanten eines
erfindungsgemafen Paneels gemal eines sechsten
Ausfuhrungsbeispiels im verbundenen Zustand,
[0050] Fig. 12 im Querschnitt in vergréRerter Form
die Schicht des Klebers und

[0051] Fig. 13 im Querschnitt die Langskanten ei-
nes erfindungsgemaflen Paneels gemal eines sieb-
ten Ausfihrungsbeispiels.

[0052] Fig. 1 zeigt drei erfindungsgemafie FulRbo-
denpaneelen 1 und 2, die miteinander verbunden
sind und auf einem (nicht dargestellten) Untergrund
verlegt worden sind. Die Paneelen 1 und 2 bestehen,
wie die Ausschnittsvergrofierung der Fig. 1 sowie die
Fig. 2 im Querschnitt zeigen, zu einem Teil aus einer
eine rechteckige Form aufweisenden Tragerplatte 4,
die aus einem Holzwerkstoff besteht. Das FulRboden-
paneel 1, 2 weist weiterhin mindestens eine an der
Oberseite der Tragerplatte 4 angeordnete Beschich-
tung 5, 6, 7 auf und an den Langskanten 11 und an
den Querkanten 12 sind Verbindungsmittel 3 zum
Verbinden des FuBbodenpaneels 1 mit weiteren
gleichartigen FuBbodenpaneelen 2 angeordnet.
[0053] Aufder Oberseite sind drei Laminatschichten
5, 6 und 7 aufgebracht worden. Diese sind die Over-
layschicht 5, das Dekorpapier 6 und das Unterlagen-
papier 7. Auf der Unterseite sind drei Schichten 8, 9
und 10 vorgesehen. Diese sind das Unterlagenpapier
8, die Gegenzugschicht 9 und eine schalldammende
Schicht 10.

[0054] Der in Fig. 2 mit Ill gekennzeichnete Aus-
schnitt ist in Fig. 3 vergrofiert dargestellt. Der Aus-
schnitt zeigt die aneinander liegenden Seitenkanten
11 bzw. 12 der Paneelen 1 und 2. Die Seitenkanten
11 bzw. 12 weisen jeweils eine abgeschragte, gefaste
Form auf, wie mit den Fasen 13 und 14 dargestellt ist.
Dabei ist zu beachten, dass die Fasen 13 und 14 nur
entlang der drei Laminatschichten ausgebildet sind,
nicht dagegen in das Tragermaterial 4 der Paneelen
1 und 2 eingreifen. Dieses wird insbesondere in
Fig. 2 an den verbleibenden vertikal verlaufenden
Abschnitten 15 und 16 deutlich.

[0055] Bei einer weiteren Ausgestaltung der zuvor
beschriebenen Paneelen 1 und 2 ist die Fase 13, 14
mit einer Zusatzbeschichtung 17 versehen ist. Die-
ses ist in Fig. 3 ebenfalls dargestellt, wobei hervorge-
hoben wird, dass die Zusatzbeschichtung 17 optional
ist und nicht notwendig fir das dargestellte Ausfih-
rungsbeispiel ist. Die Zusatzbeschichtung 17 besteht
aus einem Versiegelungsmittel, insbesondere aus ei-
nem Lack, oder aus einem Klebeband, insbesondere
einem Transferklebeband. Die Zusatzbeschichtung
17 dient unter anderem dazu, eine farbliche Anpas-
sung der Fase 13 bzw. 14 an die Oberflachengestal-
tung der gesamten Beschichtung vor zu nehmen.
[0056] Die Querkanten 12 weisen in bevorzugter
Weise eine Lange im Bereich von 70 bis 190 mm auf,
wahrend die Langskanten 11 eine Lange im Bereich
von 600 bis 1200 mm aufweisen. Dadurch wird ein

Paneel mit einer Grof3e erreicht, die der GroéR3e eines
Stabes eines Stabparkettfulbodens entspricht. Eine
Mehrzahl von verlegten FuRbodenpaneelen ergeben
daher einen optischen Eindruck, der besonders gut
an den optischen Eindruck eines echten Stabfulbo-
denparketts angepasst ist. Es werden also der opti-
sche Eindruck eines echten Stabfullbodenparketts
mit den bevorzugten Eigenschaften eines Laminat-
fuBbodens verbunden.

[0057] Einerseits kénnen die Querkanten 12 auch
eine Lange im Bereich von 70 bis 120 mm, vorzugs-
weise eine Lange im Bereich von 85 bis 100 mm, ins-
besondere eine Lange von 90mm aufweisen. Ande-
rerseits konnen die Langskanten 11 eine Lange im
Bereich von 800 bis 1000 mm, vorzugsweise eine
Lange von 855 mm aufweisen.

[0058] Die Paneelen 1 und 2 bestehen aus einer
Schicht 4 aus Tragerplattenmaterial (HDF — hoch-
dichte Faserplatte, MDF — mitteldichte Faserplatte,
Spanplatte oder Oriented Strand Board Platte
(OSB)), die auf der Oberseite und der Unterseite be-
schichtet ist.

[0059] Die Fig. 1 bis 3 zeigen zwei Paneelen 1 und
2, die mit einem Verriegelungsmechanismus in Form
von Verbindungsmitteln 3 miteinander mechanisch
verbunden werden konnen. Die dargestellte Form
der Verbindungsmittel stellt eine sogenannte
Schnapp- oder Klick-Verbindung dar, bei der Verrie-
gelungsmittel unter Kraftschluss miteinander in Ein-
griff stehen. Dabei stellt diese Art der Verriegelung
eine von einer Mehrzahl von mdglichen Verbindungs-
mitteln dar. Wie im folgenden anhand von weiteren
Ausfihrungsbeispielen weiter dargelegt wird, kdnnen
die Verbindungsmittel der Paneelen 1 und 2 in sehr
unterschiedlicher Weise ausgestaltet sein.

[0060] In den Fig. 4 bis 6 und 13 sind Ausflihrungs-
beispiele von Langskanten von Paneelen gezeigt,
wahrend die Fig. 7 bis 12 Ausfihrungsbeispiele von
Querkanten von Paneelen zeigen. Es wird dabei dar-
auf hingewiesen, dass die Ausfuhrungsbeispiele der
Langskanten beliebig mit denen der Querkanten
kombiniert werden kénnen und die Kombination je-
weils ein fur die Erfindung einsetzbares Paneel er-
gibt. Mit anderen Worten, die im folgenden darge-
stellten verschiedenen Ausfihrungsformen der Ver-
bindungsmittel kdnnen mit allen Ausfihrungen der
Grolkenabmessungen des Paneels und/oder allen
Ausgestaltungen der Fasen sowie mit weiteren Merk-
malen kombiniert werden.

[0061] In Fig.4 sind zwei erfindungsgemale Pa-
neelen 1 und 2 gezeigt, wobei jeweils lediglich der
Bereich der ersten Langskante 11 und der zweiten
Langskante 11" dargestellt ist. Die Paneelen 1 und 2
haben im Ubrigen eine rechteckige oder quadrati-
sche Form und weisen neben den Langskanten 11
und 11" noch eine erste Querkante 12 und eine zwei-
te Querkante 12" auf.

[0062] Eine Vielzahl von Paneelen 1 und 2 lasst sich
in der Weise verbinden, dass sich ein FuRbodenbe-
lag mit einer gemeinsamen Oberflache ergibt. Die an
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den Seitenkanten 11, 12 vorhandenen Verbindungs-
mittel erstrecken sich vorzugsweise Uber die gesam-
te Lange der Seitenkanten 11, 12. Dies gilt sowohl fur
die Langskanten 11 und 11' wie auch fir die Quer-
kanten 12.

[0063] Das Paneel 1 gemalR Fig. 4 weist eine Ober-
seite 26 und eine Unterseite 27 auf, wobei auf der
Oberseite 26 eine Beschichtung 28 aufgebracht ist,
die entsprechend bereits oben ausfiihrlich anhand
der Fig. 1 bis 3 (Bezugszeichen 5 bis 7) beschriebe-
nen Laminatbeschichtung ausgebildet sein kann.
Ebenso kann hier auch ein Furnier als Beschichtung
zum Einsatz kommen. Die erste Langskante 11 weist
eine obere Lippe 29 auf, die von der Oberseite 26
und einer abgerundeten weiteren Flache 30 begrenzt
wird. Unterhalb der oberen Lippe 29 ist an der ersten
Langskante 11 eine Langsnut 31 vorgesehen, die von
der Flache 30 sowie einer unteren Lippe 32 begrenzt
wird. Dabei weist die zur Oberseite 26 des Paneels 1
weisende Flache 33 der unteren Lippe 32 ebenfalls
einen runden Verlauf auf. Das distale Ende 34 der un-
teren Lippe 32 ragt Giber das distale Ende der oberen
Lippe 29 hinaus. Im Bereich des Endes 34 der unte-
ren Lippe 32 ist ein zur Oberseite 26 des Paneels 1
weisender Vorsprung 35 vorgesehen, der sich an die
Flache 33 anschlieft.

[0064] Die zweite Langskante 11" weist ein Verrie-
gelungselement 36 auf, das zur Oberseite 26 des Pa-
neels 1 hin von einer Flache 37 begrenzt wird, die ei-
nen abgerundeten Verlauf hat, der an den Verlauf der
Flache 30 angepasst ist. Die zur Unterseite 27 wei-
sende Flache 38 des Verriegelungselements 36 hat
ebenfalls einen runden Verlauf und ist an den Verlauf
der Flache 33 angepasst. Damit ist die Langsnut 31
in der Weise an das Verriegelungselement 36 ange-
passt, dass ihre Querschnitte nahezu lbereinstim-
men. Damit kommt es im verbundenen Zustand an
den Langskanten 11 und 11' zu einem Formschluss.
Hinter dem Verriegelungselement 36 ist an der zwei-
ten Langskante 11' eine zur Unterseite des Paneels
1 weisende Ausnehmung 39 vorgesehen. Die Form
der Ausnehmung 39 ist dabei an die Form des Vor-
sprungs 35 angepasst.

[0065] Sollen zwei Paneelen 1 entlang der Langs-
kanten 11 und 11' miteinander verbunden werden,
wird ein neues Paneel 2 schrag an ein bereits verleg-
tes erstes Paneel 1 angelegt, so dass das an der
zweiten Langskante 11" vorgesehene Verriegelungs-
element 36 in die Langsnut 31 hineinragt. Dieses Sta-
dium zeigt Fig. 4. Danach wird das neue Paneel 2
herabgeschwenkt, was bei dem Ausflihrungsbeispiel
gemal Fig. 4 ohne Hindernisse mdglich ist, da die
Flachen 30 und 37 sowie 33 und 38 einen runden und
aneinander angepassten Verlauf haben. Beim Her-
abschwenken greift der Vorsprung 35 in die Ausneh-
mung 39 ein. Durch dieses Eingreifen wird erreicht,
dass die Paneelen 1 und 2 nicht senkrecht zueinan-
der in der Ebene der Oberseiten 26 verschoben wer-
den kénnen.

[0066] GemalR einem weiteren in Fig. 5 gezeigten

Ausfuhrungsbeispiel weist die obere Lippe 29 eine
erste Passflache 40 auf, die senkrecht zur Oberseite
26 des Paneels 1 verlauft. An der zweiten Langskan-
te 11" ist eine korrespondierende Flache 41 vorgese-
hen. Beide Flachen 40, 41 liegen aneinander an,
wenn die Paneelen 1 entlang der Langskanten 11
und 11" miteinander verbunden sind. Beim Herab-
schwenken ist es aufgrund der senkrecht verlaufen-
den ersten Passflache 40 allerdings erforderlich,
dass die untere Lippe 32 leicht zur Unterseite 27 ge-
bogen wird, damit das Verriegelungselement 36 in
die Langsnut 31 eingreifen kann. Umgekehrt ist auch
beim Heraufschwenken ein Verbiegen der unteren
Lippe 32 notwendig, so dass im Vergleich zum Aus-
fuhrungsbeispiel geman Fig. 1 ein erhdhter Kraftauf-
wand fur das Heraufschwenken nétig ist.

[0067] In dem in Fig. 6 gezeigten Ausflhrungsbei-
spiel von Langskanten 11 und 11" weist die obere Lip-
pe 29 eine zweite Passflache 42 auf und die Obersei-
te des Verriegelungselements 36 ist mit einer Flache
43 versehen. Sowohl die zweite Passflache 42 als
auch die Flache 43 verlaufen parallel zur Oberseite
26 der Paneelen 1. AuRerdem ist an der unteren Lip-
pe 32 eine zur Oberseite des Paneels weisende
Rastaussparung 44 vorgesehen. Das an der zweiten
Langskante 11' ausgebildete Verriegelungselement
36 weist eine zur Unterseite 27 weisende Rastnase
45 auf, die an die Form der Rastaussparung 44 ange-
passt ist. Beim Herabschwenken des Paneels 1 mit
dem Verriegelungselement 36 ist es einerseits auf-
grund der zweiten Passflache 42 und der Rastnase
45 andererseits erforderlich, dass die untere Lippe 32
zwischenzeitlich nach unten gebogen wird, bevor die
Rastnase 45 in die Rastaussparung 44 eingreift. Da-
durch werden die Paneelen 1 gegen eine Herauf-
schwenken verriegelt und die Oberseiten 26 zweier
an den Langskanten 11 und 11" miteinander verbun-
dener Paneelen 1 und 2 verlaufen parallel.

[0068] Fig. 7 zeigt ein erstes Ausfiihrungsbeispiel
fur die erste Querkante 12 und die zweite Querkante
12'. Die erste Querkante 12 weist dabei eine parallel
zur Oberseite 26 verlaufenden Nut 46 auf. Die Nut 46
wird von der oberen Nutlippe 47 und der unteren Nut-
lippe 48 begrenzt. Die obere Nutlippe 47 und die un-
tere Nutlippe 48 weisen an ihren distalen Enden eine
obere Passflache 49 und eine untere Passflache 50
auf, die senkrecht zur Oberseite 26 des Paneels 1
verlaufen.

[0069] Die zweite Querkante 12' weist eine Feder
51 auf, die parallel zur Oberseite 26 des Paneels 1
verlauft. Oberhalb und unterhalb der Feder 51 sind
ebenfalls eine obere Passflache 49 und eine untere
Passflache 50 vorgesehen, die senkrecht zur Ober-
seite 26 des Paneels 1 verlaufen. Die oberen und un-
teren Passflachen 49, 50, die Unterseite 52 der obe-
ren Nutlippe 47, die Oberseite 53 der unteren Nutlip-
pe 48 sowie die Oberseite 54 und Unterseite 55 der
Feder 51 dienen als Flgeflachen, auf die jeweils ein
Kleber 56 aufgebracht ist.

[0070] Die Flgeflachen eines ersten Paneels 1 lie-
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gen im verbundenen Zustand jeweils an anderen Fla-
chen einer gegeniiberliegenden Querkante 12" eines
anderen Paneels 2 in der Weise an, dass sie durch
den Kleber 56 miteinander verklebt werden, wenn die
Paneelen 1 und 2 miteinander verbunden sind. Dies
zeigt Fig. 8, wo die Querkanten 12, 12" aus Fig. 7 im
verbundenen Zustand miteinander gezeigt sind.
[0071] Das in Fig. 9 gezeigte Ausfiihrungsbeispiel
von Querkanten 12, 12" unterscheidet sich von dem
in den Fig. 7 und 8 gezeigten dadurch, dass die obe-
re Passflache 49 an der ersten Querkante 12 eine
Aussparung 57 aufweist, wobei diese Aussparung 57
auch an der oberen Passflache 49 der zweiten Quer-
kante 12' vorgesehen sein kann.

[0072] Der Kleber 56 ist auf der oberen Passflache
49 der ersten Querkante 12 nur in dem Bereich der
Aussparung 57 aufgebracht. AulRerdem ist der Kle-
ber 56 auf die Unterseite 52 der oberen Nutlippe 47,
auf die Oberseite 53 der unteren Nutlippe 48 und die
untere Passflache 50 der ersten Querkante 12 aufge-
bracht. Durch die Aussparung 57 wird erreicht, dass
die oberen Passflachen 49 oberhalb der Aussparung
57 nahe der Oberseiten 26 der Paneelen im verbun-
denen Zustand (s. Fig. 10) so aneinander anliegen,
dass sich kein Kleber 56 dazwischen befindet. Somit
ist die Position der Paneelen 1 und 2 entlang der
Querkanten 12, 12" durch die oberen Passflachen 49
definiert und ein Versatz bzw. eine Fuge aufgrund
des Klebers 56 wird vermieden.

[0073] Das in Fig. 11 gezeigte Ausfiuihrungsbeispiel
einer ersten und zweiten Querkante 12, 12' unter-
scheidet sich von den zuvor Erlauterten dadurch,
dass das distale Ende der oberen Nutlippe 47 Uber
das distale Ende die untere Nutlippe 48 herausragt.
Dadurch ergibt sich im verbundenen Zustand, wie er
in der Fig. 11 gezeigt ist, ein Zwischenraum 58 zwi-
schen den unteren Passflachen 50. In diesem Fall
wird der Kleber 56 lediglich auf die Oberseite 53 der
unteren Nutlippe 48 aufgebracht. Wird die Feder 51
in die Nut 46 geschoben, quillt ein Teil des Klebers 56
aus der Nut heraus in den Zwischenraum 58 zwi-
schen den unteren Passflachen 50. Der Uiberschissi-
ge Kleber 56 hat bei diesem Ausfiihrungsbeispiel kei-
nen Einfluss auf die Position der Paneelen 1 und 2 re-
lativ zueinander und, sofern der Zwischenraum 58
hinreichend grol ist, gelangt der Kleber 56 nicht bis
zur Unterseite 27 der Paneelen 1 und 2.

[0074] Bei dem Kleber 56 kann es sich kann es sich
um einen Leim, einen vollsynthetischen Leim, einen
Alleskleber oder einen anaeroben Klebstoff handeln.
Ein anaerober Klebstoff bietet den Vorteil, dass die-
ser nur unter Luftabschluss aushartet und das Aus-
harten erst dann stattfindet, wenn die Fugeflachen
aneinander anliegen und die Querkanten 12, 12" mit-
einander verbunden sind.

[0075] Alternativ kann es sich bei dem Kleber 56 um
einen Reaktionsklebstoff handeln, der zwei Kompo-
nenten umfasst. Der Kleber 56 entfaltet seine Klebe-
wirkung erst dann, wenn die beiden Komponenten
miteinander in Kontakt gelangen. In Fig. 12 ist eine

Schicht 59 des Klebers 56 auf einer Fligeflache eines
Paneels 1 vergroRert dargestellt. Die Schicht 59 um-
fasst eine erste Komponente des Reaktionsklebstoffs
sowie Kapseln 60, die in der ersten Komponente ein-
gebettet sind. In den Kapseln 60 ist die zweite Kom-
ponente eingeschlossen. Werden beim Einschieben
der Feder 51 in die Nut 46 Druck- oder Scherkrafte
auf die Schicht 59 aus dem Kleber 56 ausgeiibt, flihrt
dies zu einer Zerstérung der Kapseln 60 und die erste
Komponente des Reaktionsklebstoffes gelangt in
Kontakt mit der zweiten Komponente, wodurch der
Kleber 56 seine Wirkung entfaltet. Ist die Schicht 59
des Klebers 56 beispielsweise nur auf der Oberseite
53 der unteren Nutlippe 58 aufgebracht, so sind be-
reits die beim Verschieben auftretenden Scherkrafte
ausreichend, um die Kapseln 60 zu zerstéren und die
zweite Komponente freizugeben. Die Verwendung ei-
nes solchen Reaktionsklebstoffs mit einer verkapsel-
ten Komponente als Kleber 56 ermdglicht das Auf-
bringen des Klebers 56, ohne dass durch die Klebe-
wirkung die Montage der Paneelen 1 und 2 behindert
wird.

[0076] In dem in Fig. 13 gezeigte Ausflhrungsbei-
spiel sind die Langskanten 11, 11" eines erfindungs-
gemalien Paneels 1, 2 dargestellt, wobei der an den
Querkanten 12, 12" aufgetragene Kleber 56 auch im
Bereich der Langsnut 31 und der Verriegelungsele-
ments 36 aufgebracht ist. Dazu ist in der Langsnut 31
auf der Flache 33 eine Schicht 61 des Klebers aufge-
bracht. Genauso ist auf dem Verriegelungselement
36 auf der Flache 38 eine weitere Schicht 62 des Kle-
bers aufbracht. Nach dem Einschwenken des Verrie-
gelungselements 36 in die Langsnut 31 kommen die
Schichten 61, 62 in Kontakt und die Paneelen 1 und
2 werden auch an den Langskanten 11, 11" miteinan-
der verklebt. Dabei ist es vorteilhaft, wenn der Kleber
der Schichten 61, 62 erst beim Verschieben entlang
der Langskanten 11, 11" aktiviert wird. Dann ist ein
Verschieben zu Herstellen der Verbindung an den
Querkanten 12, 12' noch moglich, ohne dass dies
durch die Klebewirkung der Schichten 61, 62 er-
schwert wird. Werden auch die Langskanten 11, 11'
miteinander verklebt, ergibt sich ein sehr stabile Ver-
bindung unter den zu einem FuRbodenbelag verbun-
denen Paneelen 1 und 2.

[0077] Zum Verlegen der erfindungsgemafen Pa-
neelen 1 und 2 kann ein neues Paneel 2 entweder mit
der zweiten Langskante 11" an die erste Langskante
11 eines ersten, bereits verlegten Paneels 1 geneigt
angelegt werden oder mit der zweiten Langskante 11’
an die erste Langskante 11 eines ersten Paneels, so
dass in jedem Fall das Verriegelungselement 36 in
die Langsnut 31 hinein ragt. Danach wird das neue
Paneel 2 herabgeschwenkt, so dass die Oberseiten
26 der Paneelen 1 und 2 in einer Ebene liegen. Da-
durch, dass der Vorsprung 35 in die Ausnehmung 39
eingreift, sind die Paneelen 1 und 2 senkrecht zu den
Langskanten 11, 11" in der Ebene der Oberseiten 26
relativ zueinander verriegelt.

[0078] Danach wird das neue Paneel 2 entlang der
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Langskanten 11, 11" relativ zu dem vorher verlegten
ersten Paneel 1 verschoben, bis eine Querkante 12,
12' des neuen Paneels 2 mit einer Querkante 12', 12
eines zweiten in derselben Reihe wie das neue Pa-
neel 2 angeordneten Paneels 2 zusammen trifft, wo-
bei eine erste Querkante 12 und eine zweite Quer-
kante 12' zusammenkommen. Dabei greift die Feder
51 in die Nut 46 ein, wodurch eine Bewegung des
neuen Paneels 2 relativ zu dem bereits vorher verleg-
ten zweiten Paneel 2 in vertikaler Richtung verhindert
wird. Durch den auf wenigstens einer Fligeflache an
einer Querkante 12, 12' aufgebrachten Kleber 56
werden die Querkanten 12, 12' miteinander verklebt,
so dass eine Bewegung des neuen Paneels 2 relativ
zum zweiten Paneel 2 auch in der Ebene der Ober-
seiten 12 ausgeschlossen ist.
[0079] Wenn es sich bei dem Kleber 56 um einen
Reaktionsklebstoff handelt, dessen eine Komponen-
te in Kapseln 60 in der Schicht 59 des Kleber 56 ein-
gebracht ist, wird der Kleber 56 erst beim Verschie-
ben des neuen Paneels 2 aktiviert. Dies geschieht
dadurch, dass beim Einsetzen der Feder 51 in die
Nut 46 Druck- oder Scherkrafte in der Schicht 59 des
Klebers 56 auftreten, die zu einer Zerstérung der
Kapseln 60 fihren.
[0080] Das Aufbringen des Klebers 56 kann schon
werkseitig wahrend des Herstellungsprozesses der
Paneelen 1 erfolgen, so dass dies nicht Bestandteil
des eigentlichen Verlegeverfahrens ist. Es ist aber
auch méglich, dass der Kleber 56 erst wahrend des
Verlegens vor dem Verschieben und damit vor dem
Einsetzen der Feder 51 in die Nut 46 aufgebracht
wird. Bei der letzten Mdéglichkeit kénnen auch Kleber
56 verwendet werden, deren offene Zeit zu kurz ist,
als dass sie schon werksseitig aufgebracht werden
kénnen.
[0081] Die zuvor im Detail beschriebenen Paneelen
kénnen nun durch ein Verfahren mit den folgenden
Schritten verlegt werden:
a) Anlegen der Langskante eines neuen Paneels
an die Langskanten von ersten Paneelen in einer
bereits verlegten ersten Reihe, wobei das neue
Paneel geneigt zu den ersten Paneelen ist und ein
Verriegelungselement, das an der Langskante
des neuen Paneels oder den Langskanten der
ersten Paneelen vorgesehen ist, in eine Langsnut
eingreift, die an den Langskanten der ersten Pa-
neelen oder an der Langskante des neuen Pa-
neels vorgesehen ist,
b) Herabschwenken des neuen Paneels, so dass
die Oberseite des neuen Paneels in einer Ebene
mit den Oberseiten der ersten Paneelen liegt und
das neue Paneel mit den ersten Paneelen gegen
ein Verschieben senkrecht zu den Langskanten
verriegelt wird,
¢) Verschieben des neuen Paneels parallel zu den
Langskanten entlang der ersten Paneelen, so
dass eine Feder, die an der Querkante des neuen
Paneels oder an der Querkante eines zweiten in
derselben Reihe wie die neue Paneele liegenden

Paneels vorgesehen ist, in eine Nut eingreift, die
an der Querkante des zweiten Paneels oder der
Querkante des neuen Paneels vorgesehen ist,
und

d) Verkleben von an den Querkanten vorgesehe-
nen Flgeflachen, wobei auf wenigstens eine der
Fugeflachen ein Kleber aufgebracht ist.

[0082] Anstelle des Verschwenkens der Paneelen
in den Verfahrensschritten a) und b) kénnen die Pa-
neelen auch mit einer im wesentlichen horizontalen
Verschiebung miteinander verbunden werden. Es
kommt bei dem Verfahren hauptsachlich darauf an,
dass die Paneelen entlang der Langskanten mecha-
nisch verriegelt werden, wahrend sie an den Quer-
kanten mittels einer Klebeverbindung miteinander
verbunden werden. Selbstverstandlich kénnen auch
die Querkanten mechanisch verriegelbar sein, wah-
rend die Langskanten verklebt werden.

[0083] Fir eine sichere Verbindung an den Quer-
kanten zweier Paneelen ist es ausreichend, wenn ein
Paneel entlang der Langskante auf eine zweites Pa-
neel zu geschoben wird, bis eine an einer Querkante
vorgesehene Feder in eine an der gegentberliegen-
den Querkante vorgesehene Nut eingreift und die
Querkanten an Fugeflachen miteinander verklebt
werden. Es sind so keine kompliziert zu fertigenden
Strukturen an den Querkanten der Paneelen notwen-
dig, sondern es ist ausreichend, auf wenigstens einer
der Fugeflachen einen Kleber aufzubringen.

[0084] Dabei wird der Kleber in bevorzugter Weise
erst beim Verschieben aktiviert, so dass erst dann die
Klebewirkung eintritt. Damit wird vermieden, dass der
Kleber bei der tibrigen Montage stért. Der Kleber wird
vorzugsweise durch Druck aktiviert, womit die Klebe-
wirkung erst dann eintritt, wenn die Fiigeflachen auf-
einandertreffen, also erst dann, wenn der Form-
schluss zwischen zwei Querkanten benachbarter Pa-
neelen eintritt.

[0085] Alternativ kann der Kleber aber auch durch in
der Schicht des Klebers wirkende Scherkrafte akti-
viert werden, die dann auftreten, wenn beim Ver-
schieben eine Fugeflache Uber eine andere gescho-
ben wird. Auch in diesem Fall wird der Kleber erst
kurz vor Erreichen des Formschlusses entlang der
Querkanten aktiviert. Die Montage wird also nicht
durch einen bereits aktiven Kleber gestort.

[0086] Dabei ist es insbesondere vorteilhaft, wenn
als Kleber ein Reaktionsklebstoff verwendet wird,
dessen eine Komponente in Kapseln enthalten ist.
Diese Kapseln kénnen durch beim Verschieben auf-
tretende Scherkrafte zerstort werden, so dass der
Kleber aktiviert wird.

[0087] Der Kleber kann einerseits schon werkseitig
bei der Herstellung der Paneelen aufgebracht wer-
den, so dass das Verlegen mdglichst einfach ist. Es
ist aber auch mdglich, dass der Kleber wahrend der
Montage vor dem Verschieben aufgebracht wird. Da-
mit kann verhindert werden, dass der Kleber vor der
Montage durch zu lange Standzeiten einen Teil sei-
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ner Wirkung verliert oder vollends seine Klebewir-
kung einbuft. Dies ist dann von Bedeutung, wenn
Kleber mit kurzen offenen Zeiten verwendet werden
sollen. Unter der offenen Zeit versteht man dabei den
Zeitraum, der maximal zwischen dem Aufbringen des
Klebers und dem Zusammenfiigen der Teile verstrei-
chen darf, um eine hinreichende Klebeverbindung zu
erhalten.

Schutzanspriiche

1. FuBRbodenpaneel
— mit einer eine rechteckige Form aufweisenden Tra-
gerplatte (4), wobei die Tragerplatte (4) aus einem
Holzwerkstoff besteht,
— mit mindestens einer an der Oberseite (26) der Tra-
gerplatte (4) angeordneten Beschichtung (5, 6, 7; 28)
und
— mit an den Langskanten (11, 11") und an den Quer-
kanten (12, 12') angeordneten Verbindungsmitteln
(3) zum Verbinden des Ful3bodenpaneels (1) mit wei-
teren gleichartigen FuBbodenpaneelen (2),
dadurch gekennzeichnet,
— dass zumindest eine Seitenkante (11, 11"; 12, 12")
im Bereich der Beschichtung (5, 6, 7; 28) mit einer
Fase (13, 14) versehen ist.

2. FuBRbodenpaneel nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass beide Langskanten (11, 11') im
Bereich der Beschichtung (5, 6, 7; 28) mit einer Fase
(13, 14) versehen sind.

3. Fullbodenpaneel nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass beide Querkanten (12,
12") im Bereich der Beschichtung (5, 6, 7; 28) mit ei-
ner Fase (13, 14) versehen sind.

4. Fullbodenpaneel nach einem der Anspriiche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Fase (13,
14) eine Breite von weniger als 3 mm, vorzugsweise
weniger als 2 mm und insbesondere weniger als
1 mm aufweist.

5. FuRbodenpaneel nach einem der Anspruche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Fase
(13,14) eine Tiefe von weniger als 3 mm, vorzugswei-
se weniger als 2 mm und insbesondere weniger als
1 mm aufweist.

6. FulRbodenpaneel nach einem der Anspriiche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Fase (13,
14) mit einer Zusatzbeschichtung (17) versehen ist.

7. FuRbodenpaneel nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Zusatzbeschichtung (17)
aus einem Versiegelungsmittel, insbesondere aus ei-
nem Lack, oder aus einem Klebeband, insbesondere
einem Transferklebeband, besteht.

8. Fulbodenpaneel nach einem der Anspriiche 1

bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Langskan-
ten (11, 11") eine Lange im Bereich von 600 bis
1200 mm, vorzugsweise eine Lange im Bereich von
800 bis 1000 mm, vorzugsweise eine Lange von
855 mm aufweisen.

9. FuBBbodenpaneel nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Querkanten (12, 12') eine
Lange im Bereich von 70 bis 190 mm aufweisen, vor-
zugsweise eine Lange im Bereich von 70 bis
120 mm, insbesondere eine Lange im Bereich von 85
bis 100 mm, und weiter insbesondere eine Lange von
90 mm aufweisen.

10. FulRBbodenpaneel nach einem der Anspriiche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Trager-
platte (4) aus mitteldichter Faserplatte (MDF-Platte),
aus hochdichter Faserplatte (HDF-Platte), aus Span-
platte oder aus Oriented Strand Board (OSB) be-
steht.

11. Fullbodenpaneel nach einem der Anspriiche
1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Dicke
des FulRbodenpaneels kleiner als 14 mm, vorzugs-
weise kleiner als 9 mm und insbesondere kleiner als
5 mm ist.

12. FuBbodenpaneel nach einem der Anspriiche
1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
schichtung (5, 6, 7; 28) eine mindestens zwei Lagen
(5, 6, 7) aufweisende Laminatschicht ist.

13. FuBRbodenpaneel nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die mindestens zwei Lagen (5,
6, 7) aus impragnierten Papieren bestehen.

14. Fulbodenpaneel nach einem der Anspriiche
1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
schichtung (28) aus einem Furnier besteht.

15. FulRbodenpaneel nach einem der Anspriiche
1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
schichtung (5, 6, 7; 28) eine Dicke kleiner als 3 mm,
vorzugsweise kleiner als 2 mm und insbesondere
kleiner als 1 mm aufweist.

16. Fulbodenpaneel nach einem der Anspriiche
1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dungsmittel (3) mit mechanischen Verriegelungsele-
menten (32, 36) versehen sind, die ein Verriegeln
zweier FulRbodenpaneelen in vertikaler Richtung so-
wie in einer horizontalen Richtung quer zu den mit-
einander verriegelten Seitenkanten ermdglichen.

17. Fulbodenpaneel nach Anspruch 16, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verbindungsmittel (3)
durch Formschluss miteinander verriegelbar sind.

18. Fulbodenpaneel nach Anspruch 16, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verbindungsmittel (3)
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durch Kraftschluss miteinander verriegelbar sind.

19. FuRbodenpaneel nach einem der Anspriiche
16 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dungsmittel (3) ein Verbinden der Seitenkanten durch
ein Verschwenken zweier Paneele zueinander er-
moglichen.

20. FuRbodenpaneel nach einem der Anspriche
16 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dungsmittel (3) ein Verbinden der Seitenkanten durch
ein im wesentlichen horizontales Verschieben zweier
Paneele zueinander erméglichen.

21. FuRbodenpaneel nach einem der Anspriche
1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dungsmittel (3) Fugeflachen (49; 50; 52, 54; 53, 55)
fur ein zumindest abschnittsweises Verkleben auf-
weisen.

22. FuRbodenpaneel nach Anspruch 21, dadurch
gekennzeichnet, dass die Flugeflachen (49; 50; 52,
54; 53, 55) mit einer Klebstoffschicht (56) beschichtet
sind.

23. FuRbodenpaneel nach einem der Anspriche
1 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass eine Schall-
dammmatte (10) an der Unterseite der Tragerplatte
(4) befestigt ist.

24. FuRbodenpaneel nach Anspruch 23, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schalldammmatte (10) aus
einem feuchtebestandigem und/oder pilzresistenten
Karton besteht.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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