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(54) Bade- oder Duschwanne

(57)  Bei der Erfindung handelt es sich um eine Ba-
de- oder Duschwanne, insbesondere Acrylwanne, wo-
bei ein Wannenkoérper vorgesehen ist, der eine zur Auf-
nahme von Wasser vorgesehene Innenseite und eine

AuBRenseite aufweist, umfassend eine mit der Auf3ensei-
te der Wanne fest verbundene Wannenaufnahme der-
art, dass ein Verbundkdrper aus Wannenkérper und
Wannenaufnahme geschaffen wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Bade- oder Dusch-
wanne, insbesondere Acrylwanne, sowie weiterhin ei-
nen Wannentrager zur Verwendung mit einer derartigen
Bade- oder Duschwanne und ein Verfahren.

[0002] Bade-oder Duschwannen werden heute meist
in aus Schaumstoff gebildeten Wannentragern platziert
und fixiert. Die Wannentrager dienen dabei meist gleich-
zeitig als Warme- und Schallisolierung und bieten An-
bringungsmaoglichkeiten fir eine jeweils gewlnschte
Wandverblendung, lassen sich beispielsweise mit Flie-
sen belegen.

[0003] Ein groRes Problem besteht aber darin, dass
Bade- oder Duschwannen mit Wannenkdrpern unter-
schiedlichster Abmessungen angeboten werden. So
muss nahezu eine entsprechende Anzahl von Wannen-
tragern bereitgehalten werden, um die jeweiligen Wan-
nenkdrper optimal zu lagern bzw. zu fixieren.

[0004] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, eine Bade- oder Duschwanne bzw. einen
Wannentrager zu schaffen, mit der bzw. dem sich La-
gerhaltungs- und/oder Transportkosten reduzieren las-
sen. Weiterhin sollen Herstellungsverfahren fir eine
entsprechende Bade- oder Duschwanne angegeben
werden.

[0005] Diese Aufgabe wird in vorrichtungstechnischer
Hinsicht geldst mit einer Badeoder Duschwanne nach
den Merkmalen des Patentanspruches 1 sowie mit ei-
nem Wannentragersystem nach den Merkmalen des
Patentanspruches 9.

[0006] Ein Kerngedanke der vorliegenden Erfindung
besteht darin, dass der Wannenkdrper mit einer Wan-
nenaufnahme aus Hartschaumstoff, insbesondere ex-
pandierbarem Polystyrol fest verbunden wird, derart,
dass ein Verbundkodrper geschaffen wird.

[0007] Bei dem so geschaffenen Verbundkdrper sind
Innenseite der Wannenaufnahme und Auf3enseite des
Wannenkérpers zueinander korrespondierend und im
Wesentlichen bilindig aneinanderliegend ausgebildet.
Es entsteht damit eine flachige Anlage praktisch Uber
den gesamten Verbindungsbereich zwischen Wannen-
kérper und Wannenaufnahme, vor allem im Bereich des
Bodens des Wannekdrpers, so dass die erheblichen bei
Benutzung auftretenden Gewichtskrafte vom erfin-
dungsgemal unter Umstanden recht diinn auszuge-
staltenden Wannenkdrper zuverldssig durch die
groRflachig, zumindest im Bodenbereich im Wesentli-
chen gesamtflachig anliegende Wannenaufnahme auf-
genommen wird. Durch die flachige, blndige Verbin-
dung zwischen Wannenkdrper und Wannenaufnahme
entsteht eine wechselseitige Versteifung von Wannen-
korper bzw. Wannenaufnahme.

[0008] Die direkt am Wannenkdrper vorgesehene
Wannenaufnahme kann noch weitere Vorteile mit sich
bringen. Unter Umsténden reicht die versteifende Wir-
kung der Wannenaufnahme aus, so dass eine her-
kdmmlicherweise an Bade- oder Duschwannen oft vor-
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gesehene Verstarkung, die meist aus glasfaserverstark-
tem Kunststoff (GfK) ausgebildet ist, an der AuRenseite
des Wannenkérpers entfallen oder entsprechend din-
ner ausgebildet werden kann. Es wird dann ein Ver-
bundkdrper unter Wegfall der bisher iblichen duReren,
insbesondere aus GfK bestehenden Wannenverstar-
kung definiert.

[0009] Weiterhin spart die bereits herstellerseitig am
Wannenkérper befestigte Wannenaufnahme Verpak-
kungsmaterial, das ansonsten fiir Lagerung und Trans-
portder Wanne herkdmmlicherweise eingesetzt werden
muss. Die Wannenaufnahme dient somit selbst als zu-
mindest einseitiger Schutz des Wannenkdrpers.
[0010] Nach dem besonderen Gedanken der Erfin-
dung sind Innenseite der Wannenaufnahme und Au-
Renseite des Wannenkdrpers zueinander korrespon-
dierend und im Wesentlichen blindig aneinanderliegend
ausgebildet. Es entsteht ein Schichtverbundkorper
nach Art eines Laminates. Durch die weitflachige Anla-
ge von Wannenaufnahme und Wannenkd&rper wird eine
gegenseitige Versteifung erreicht, so dass der so gebil-
dete Verbundkoérper besonders stabil ist. Auf den Wan-
nenkorper ausgelbte Krafte werden so grof3flachig auf
die Wannenaufnahme (bertragen. Obwohl es bevor-
zugt wird, dass Wannenaufnahme und Wannenkdrper
mdglichst Gber den gesamten Bereich ihrer sich einan-
der gegenulberliegenden Flachen biindig (mit oder ohne
Vorsehen einer Verbindungsschicht) aneinanderliegen,
kann diese grof3flachige Verbindung auch in mehreren
Teilflachen erfolgen. Aus Stabilitatsgriinden bevorzugt
wird allerdings, dass die Flache der Verbindungsschicht
groRer ist als die groRte Querschnittsflache der Wan-
nenaufnahme in einer in Aufstellposition horizontalen
Ebene.

[0011] In einer ersten Ausfihrungsform kann zwi-
schen Wannenkdrper und Wannenaufnahme eine fla-
chige Verbindungsschicht, insbesondere eine Klebe-
oder Schaumschicht vorgesehen sein. In die flachige
Verbindungsschicht zwischen Wannenkérper und Wan-
nenaufnahme kann ein- oder mehrfach unterbrochen
sein und muss daher nicht als eine einzige zusammen-
hangende Verbindungsschicht ausgebildet sein. In ei-
ner bevorzugten Weiterbildung tbernimmt die Verbin-
dungsschicht auch schallddmmende bzw. schalldamp-
fende Eigenschaften. Falls eine Verbindungsschicht
vorgesehen ist, kann diese in einer bevorzugten Ausge-
staltung eine Dicke von maximal 10 mm, vorzugsweise
etwa 0,5 mm bis 3 mm aufweisen.

[0012] In einer alternativen Ausgestaltung sind Wan-
ne und Wannenaufnahme ohne Verbindungsschicht
miteinander verbunden. In einem derartigen Verbund-
kérper wird eine flachige Verbindung direkt zwischen
Wannenaufnahme und Wannenkdrper realisiert.
[0013] In einer konkreten Ausgestaltung werden
Wannenkdrper und Wannenaufnahme ohne Verbin-
dungsschicht durch direktes Anschdumen der Wannen-
aufnahme oder EingieRen des Wannenkdrpers zur Aus-
bildung eines Verbundkdrpers miteinander verbunden.
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Diese beiden Varianten sind insofern vorteilhaft als die
beiden Elemente des Verbundkdrpers nicht separat auf-
gebaut werden, sondern ein bereits hergestelltes Ele-
ment bei der Herstellung des noch fehlenden Elements
mitwirkt.

[0014] In einer besonders vorteilhaften Ausgestal-
tung ist der Verbundkérper bestehend aus Wannenauf-
nahme und Wannenkdérper stapelbar ausgebildet. Hier-
durch werden Lagerkosten minimiert. Eigenes Verpak-
kungsmaterial fir den Wannenkdrper kann erheblich re-
duziert werden.

[0015] Um eine mdglichst stabile Stapellage zu ge-
wahrleisten, sind die AuRenflachen der Wannenaufnah-
me zur Anlage an eine Innenseite eines benachbarten
Wannenkoérpers ausgebildet.

[0016] Obwohl es grundsatzlichim Rahmen der Erfin-
dung liegt, nur eine einteilige, direkt am Wannenkd&rper
befestigte Wannenaufnahme vorzusehen, die gleichzei-
tig den Wannenkdrper gegentiber dem Boden abstitzt
und vorzugsweise auch das Anbringen einer Verscha-
lung oder Verfliesung erlaubt, kann auch ein separater
Wannentrager vorgesehen sein. Nach diesem weiteren
Aspekt der vorliegenden Erfindung kann die Wannen-
aufnahme mit AuRenkonturen versehen sein, die so
ausgestaltet sind, dass sie in einen entsprechend aus-
gebildeten Wannentrager einsetzbar ist. Die Auf3enkon-
turen der Wannenaufnahme kdnnen erfindungsgemaf
fir eine Gruppe unterschiedlicher Wannenkdrper von
Badeoder Duschwannen standardisiert sein. Es kann
dann ein einheitlicher Wannentrager fir eine Vielzahl
von Bade- oder Duschwannen zum Einsatz kommen.
Insgesamt wird so ein Wannentragersystem bestehend
aus Wannenkérper, Wannenaufnahme und Wannentra-
ger geschaffen.

[0017] Es wird daher mdglich, fiir eine Vielzahl von
Bade- oder Duschwannen, die erfindungsgemaR je-
weils als Verbundkoérper umfassend einen Wannenkor-
per und eine Wannenaufnahme ausgestaltet sind, nur
noch sehr wenige Wannentrager bereitzuhalten. Durch
die feste Verbindung zwischen Wannenkdrper und
Wannenaufnahme wird es mdglich, bei entsprechend
korrespondierender Ausbildung von Wannenaufnahme
und Wannentrager einen Wannenkdorper ber die erfin-
dungsgemafle Wannenaufnahme passgenau in den
Wannentrager einzusetzen.

[0018] In einer besonders zweckmaRigen Ausfiih-
rungsform ist der Wannentrager selbst aus Einzelteilen,
insbesondere aus Langs- und Querwanden sowie ggf.
einem Bodenelement zusammensetzbar ausgebildet.
Lager- und Transportkosten kénnen so erheblich redu-
ziert werden. Gleichzeitig kdnnen durch eine entspre-
chende, vorzugsweise normierte Auflenkontur der
Wannenaufnahme optimale Handhabbarkeit, Stabilitat
sowie Funktionsfahigkeit hinsichtlich Schall- und War-
medammung erreicht werden.

[0019] In einer weiteren konkreten Ausgestaltung
sind Wannenaufnahme und Wannentrager so ausgebil-
det, dass sie jeweils um 180° lageversetzt ineinander
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gesteckt werden kdnnen, so dass beim Einbau Ausrich-
tung der Kopf- und FuB3seite der Wanne (des Verbund-
korpers) und gleichzeitig die Auswahl einer bestimmten
Langswand des aufleren Wannentragers als Vordersei-
te frei bestimmbar bleiben.

[0020] BevorzugtermafRen werden zwischen Wan-
nenaufnahme und Wannentréager vertikal verlaufende
Fuhrungen vorgesehen, welche das Ineinandergleiten
von Wannenaufnahme und Wannentrager bei gleichzei-
tig definierter Relativlage gewahrleisten.

[0021] In einer Ausflihrungsvariante kdnnen zwi-
schen Wannenaufnahme und Wannentrager Rastmittel
wirksam sein, um Wannenaufnahme und Wannentrager
gegeneinander zu verrasten.

[0022] Weiterhin werden erfindungsgemal zwei al-
ternative Verfahren zur Ausbildung einer Wanne als Ver-
bundkérper gemaf Patentanspruch 14 und 15 vorge-
schlagen. Der Kerngedanke des ersten alternativen
Verfahrens besteht darin, einen Wannenkd&rper mit sei-
ner Innenseite nach auflen weisend als Stempel in eine
Form zur Ausbildung der Wannenaufnahme aus Hart-
schaumstoff miteinzubringen, derart, dass die Wannen-
aufnahme direkt an die AulRenseite des Wannenkdrpers
angeschaumt wird.

[0023] In einer alternativen Ausgestaltung kann auch
die Wannenaufnahme zuerst mit einer wannenférmigen
Ausnehmung ausgebildet werden und anschlielend
der Wannenkoérper direkt an der Innenseite der Wan-
nenaufnahme ausgebildet werden.

[0024] In einer ersten konkreten Ausgestaltung die-
ses Verfahrens kann die Bade- oder Duschwanne an
der Innenseite der Wannenaufnahme durch ein
GieRverfahren, insbesondere durch ein Ausgief3en der
wannenférmigen Ausnehmung der Wannenaufnahme
erhalten werden.

[0025] In einer alternativen Ausgestaltung wird die
Bade- oder Duschwanne an der Innenseite der Wan-
nenaufnahme durch Tiefziehen, insbesondere durch
Tiefziehen von Acryl korrespondierend zur Flache der
Innenseite der Wannenaufnahme ausgebildet.

[0026] Da diese Verfahren, insbesondere ein
Giel3verfahren, hinsichtlich einer gleichmafRigen Wan-
nendicke sowie einer glatten, schlierenfreien Innenseite
des Wannenkdrpers nicht unproblematisch sind, kann
in einer bevorzugten Ausgestaltung in einem vorherge-
henden Schritt eine Oberflachenbeschichtung oder all-
gemeiner eine Oberflachenbehandlung der wannenfor-
migen Ausnehmung der Wannenaufnahme vorausge-
hen.

[0027] Die Beschichtung kann unter anderem den
Zweck haben, die bei Eingiel3en oder Tiefziehen der Ba-
de- oder Duschwanne auftretenden Warmeenergien,
wenigstens zum Teil abzufiihren, ohne dass die aus
Hartschaumstoff gebildete Wannenaufnahme in ihrer
Funktionsfahigkeit in Mitleidenschaft bezogen wird.
[0028] Alternativ oder zusatzlich kann eine durch
Warme aktivierbare Schmelz- oder Klebeschicht vorge-
sehen sein, so dass die beim Ausbilden der Bade- oder
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Duschwanne auftretende Warmeenergie innerhalb der
wannenférmigen Ausnehmung der Wannenaufnahme
durch diese Verbindungsschicht aufgenommen wird,
derart, dass ein fester Verbund zwischen dem Wannen-
korper der in der Wannenaufnahme ausgebildeten Ba-
de- oder Duschwanne und der Wannenaufnahme ent-
steht.

[0029] Die Erfindung wird nachstehend auch hinsicht-
lich weiterer Merkmale und Vorteile und unter Bezug-
nahme auf in den nachstehenden Figuren erlauterten
Ausfiihrungsbeispielen naher beschrieben:

[0030] Hierbei zeigen:

FIG 1 eine Ausflihrungsform einer erfindungsge-
maflken Badewanne in Querschnittsansicht;
FIG 2 eine Ausflihrungsform einer erfindungsge-
malken Badewanne, die in einen Wannentra-
ger eingesetzt ist in Querschnittsansicht;
FIG 3a eine Ausfihrungsform einer erfindungsge-
malen Badewanne, eingesetzt in einen zer-
legbaren Wannentréger in einer Quer-
schnittsansicht;

FIG3b eine Ausfihrungsform einer erfindungsge-
malen Badewanne, eingesetzt in einen
Wannentrager in Langsschnittansicht;

FIG 4 eine Mehrzahl von Badewannen in einer Aus-
gestaltung der Erfindung aufeinander gesta-
pelt.

[0031] In FIG 1 ist eine erste Ausflihrungsform einer
erfindungsgemaflen Badewanne in Querschnittsan-
sicht dargestellt. Die Badewanne umfasst zunachst ei-
nen Wannenkdrper 11, der beispielsweise aus Acryl be-
stehen oder mit Acryl beschichtet, oder auch zumindest
teilweise aus Metall gebildet sein kann, sowie eine Wan-
nenaufnahme 14 mit einer Aufenseite 18 und einer In-
nenseite 19. Die Wannenaufnahme besteht vorzugs-
weise aus Hartschaumstoff, insbesondere aus expan-
dierbarem Polstyrol oder aus einem anderen formfesten
Schaummaterial. Der Wannenkdrper 11 weist eine zur
Aufnahme von Wasser vorgesehene Innenseite 12 so-
wie eine AuRenseite 13 auf, die eventuell eine — hier
nicht gezeigte — Verstarkung, insbesondere aus GfK
(glasfaserverstarktem Kunststoff) aufweisen kann.
Nach einem bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung kann eine derartige Verstarkung
aber auch ganz oder zumindest teilweise entfallen.

[0032] Die Wannenaufnahme 14 definiert zusammen
mit dem Wannenkérper 11 einen Verbundkérper 16, da
Wannenkoérper 11 und Wannenaufnahme 14 hersteller-
seitig dauerhaft miteinander verbunden sind. In einer
konkreten Ausgestaltung liegt eine vollflachige Verbin-
dung, d. h. eine Verbindung tber den gesamten Bereich
der aneinander liegenden Flachen vor. Alternativ kann
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aber auch eine nur teilflachige Verbindung, d. h. eine
Verbindung, die einen dauerhaft verbundenen Verbund-
korper tber mehrer Verbindungsflachen definiert, gege-
ben sein. Ausschlaggebend ist, dass die Innenseite 19
der Wannenaufnahme 14 und die AuRenseite 13 des
Wannenkdrpers 16 Giber einen weiten Bereich, vorzugs-
weise Uber einen Flachenbereich groRer als die Quer-
schnittsflache der Wannenaufnahme, blindig aneinan-
derliegen.

[0033] Wannenaufnahme 14 und Wannenkérper 11
kénnen direkt miteinander verbunden sein, und zwar
entweder dadurch, dass die Wannenaufnahme 14 direkt
an die AuBenseite des Wannenkoérpers 11 ange-
schaumt ist oder dadurch, dass der Wannenkdrper 11
durch AusgiefRen einer zuvor ausgebildeten Wannen-
aufnahme ausgebildet und mit der Wannenaufnahme
verbunden wird. Alternativ zu diesen beiden direkten
Verbindungsarten kénnen auch beide Elemente, der
Wannenkdrper 11 einerseits und die Wannenaufnahme
14 andererseits jeweils vorgefertigt werden und an-
schlieBend Uber eine Klebe- oder Bindeschicht mitein-
ander verbunden werden.

[0034] Die Wannenaufnahme 14 kann selbst mit Fu-
Relementen 27 ausgestattet sein, die ein Abstellen auf
einer Bodenflache 21 gestatten.

[0035] Alternativ kann die Wannenaufnahme 14 auch
nicht direkt auf eine Bodenflache 21 abgestellt, sondern
in einen herkémmlichen oder in einen eigens hierfur
ausgebildeten Wannentrager 17, wie anhand von FIG 2
erlautert, aufgenommen bzw. eingesetzt sein. In einer
besonderes bevorzugten und stabilen Ausgestaltung
weist der Wannentrager 17 dabei eine wannenférmige
Ausnehmung auf, die korrespondierend zur AuRenseite
18 der Wannenaufnahme 14 ausgebildet ist. Ein weite-
rer Vorteil entsteht dann, wenn fiir eine Mehrzahl von
Wannenkdrpern unterschiedlicher Abmessung die
Wannenaufnahme 14 so ausgebildet oder innerhalb des
Schaumverfahrens direkt angeformt wird, dass die
Wannenaufnahme 14 jeweils eine vordefinierte Gestal-
tung der AuRenseite 18 aufweist.

[0036] Es kanndann ein auf diese standardisierte Au-
Renseite 18 der Wannenaufnahme 14 angepasster
Wannentrager 17 vorgesehen werden, der dann flir eine
unter Umstanden recht hohe Anzahl verschiedener
Wannenkdrper 11 unterschiedlicher Abmessungen ver-
wendbar sein kann. Die Wannenaufnahme 14 kann in
dieser vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung gewis-
sermallen als "Adapter" zwischen einem mehr oder
minder beliebigen Wannenkorper 11 und einem vorde-
finierten Wannentrager 17 dienen.

[0037] Wie aus den FIG 3a und 3b erkennbar kann
der auf die Wannenaufnahme 14 abgestimmte und an-
gepasste Wannentrager auch zerlegbar ausgebildet
sein und beispielsweise Langswande 22, 23, Querwan-
de 24, 25 sowie ggf. ein Bodenelement 26 als jeweils
separate Bauteile umfassen. Diese separaten Bauteile
in Form von Langswanden 22, 23, Querwanden 24, 25
sowie ggf. Bodenelement 26 kénnen tber im Zusam-
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menhang mit zerlegbaren Wannentragern an sich vor-
bekannte Verbindungstechniken, wie einer Nut-Feder-
Verbindung ggf. mit Schwalbenschwanzprofil 16sbar
verbunden werden. Der Transport-, Verpackungs- und
Lageraufwand lasst sich dann erheblich reduzieren.
[0038] In einer besonders zweckmaRigen Ausgestal-
tung, die anhand von FIG 4 veranschaulicht ist, ist die
Wannenaufnahme 14, insbesondere deren AuRenseite
18 derart ausgebildet, dass sie zumindest bereichswei-
se in einen Wannenkdrper - insbesondere gleicher Bau-
art - eintauchen kann, so dass der Verbundkdrper 16,
umfassend Wannenkdrper 11 und Wannenaufnahme
14 (wie aus der Querschnittsansicht gemaR FIG 4 er-
sichtlich), stapelbar ausgebildet ist.

Bezugszeichenliste
[0039]

11 Wannenkdrper

12 Innenseite (Wannenkérper)
13  AuRenseite (Wannenkdorper)
14 Wannenaufnahme

16 Verbundkérper

17  Wannentrager

18  AuRenseite (Wannenaufnahme)
19  Innenseite (Wannenaufnahme)

21 Bodenflache
22,23 Langswande
24,25 Querwande
26 Bodenelement
27 FulRelemente
Patentanspriiche

1. Bade- oder Duschwanne, insbesondere Acrylwan-
ne, umfassend einen Wannenkdrper (11) mit einer
zur Aufnahme von Wasser vorgesehenen Innensei-
te (12) und einer AulRenseite (13),
umfassend:

eine herstellerseitig mit der AuRenseite (13) der
Wanne fest verbundene Wannenaufnahme
(14) mit einer Innenseite (19) und einer AulRen-
seite (18),

wobei die Wannenaufnahme (14) aus Hart-
schaumstoff, insbesondere expandierbarem
Polystyrol gebildet ist,

wobei Wannenaufnahme (14) und Wannenkor-
per (11) einen Verbundkdérper definieren, und
wobei die Innenseite (19) der Wannenaufnah-
me (14) und die AulRenseite (13) des Wannen-
korpeers (11) zueinander korrespondierend
und im Wesentlichen blndig aneinanderlie-
gend ausgebildet sind.
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2,

10.

Wanne nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass zwischen Wannenkorper (11) und Wannen-
aufnahme (14) eine flachige Verbindungsschicht,
insbesondere eine Klebe- oder Bindeschicht (15)
vorgesehen ist.

Wanne nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Verbindungsschicht eine Dicke vom ma-
ximal 10 mm, vorzugsweise etwa 0,5 mm bis 3 mm
aufweist.

Wanne nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass Wannenkdrper (11) und Wannenaufnahme
(14) ohne Verbindungsschicht miteinander verbun-
den sind.

Wanne nach einem der Anspriiche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,

dass der Verbundkorper (16), bestehend aus Wan-
nenaufnahme (14) und Wannenkdérper (11), stapel-
bar ausgebildet ist.

Wanne nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet,

dass AuRenflachen (18) der Wannenaufnahme
(14) zur Anlage an eine Innenseite eines benach-
barten Wannenkérpers (11') ausgebildet sind.

Wanne nach einem der Anspriiche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Wannenaufnahme (14) in Form eines auf
eine Bodenflache (21) aufstellbaren und ggf. mit
Fliesen oder anderen Verkleidungen abdeckbaren
Tragerkorper ausgebildet ist.

Wanne nach einem der Anspriiche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Wannenaufnahme (14) des Verbundkdr-
pers eine AuRenseite (18) aufweist, die zum Einset-
zen in einen Wannentrager mit einem korrespon-
dierend ausgebildeten Aufnahmeraum ausgebildet
ist.

Wannentragersystem bestehend aus einer Bade-
oder Duschwanne nach einem der Anspriiche 1 bis
8 und einem Wannentrager (17),

wobei der Wannentrager (17), einen Aufnahme-
raum aufweist, der zur Aufnahme der mit dem Wan-
nenkdrper (11) verbundenen Wannenaufnahme
(14) ausgebildet und angepasst ist.

Wannentragersystem nach Anspruch 9,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Wannentrager (17) aus Einzelteilen, ins-
besondere aus Langs-(22, 23) und Querwanden
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(24, 25) sowie ggf. einem Bodenelement (26) zu-
sammensetzbar ausgebildet ist.

Wannentragersystem nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet,

dass der Wannentréager (17) eine gerade und eine
schrag verlaufende Langswand (22, 23) aufweist,
wobei die Wannenaufnahme (14) und der Wannen-
trager (17) so ausgebildet und aufeinander abge-
stimmt sind, dass die Wannenaufnahme (14) so-
wohl in einer ersten als auch in einer zweiten, um
180° gedrehten Position in den Wannentrager (17)
einsetzbar ist.

Wannentragersystem nach einem der Anspriiche 9
bis 11,

dadurch gekennzeichnet,

dass zwischen Wannenaufnahme (14) und Wan-
nentrager (17) vertikal verlaufende Fihrungen wirk-
sam sind, um ein leicht gangiges Einfiihren der in-
neren Wannenaufnahme (14) in den duReren Wan-
nentrager (17) in definierter Lage zu gewabhrleisten.

Wannentragersystem nach einem der Anspriche 9
bis 12,

dadurch gekennzeichnet,

dass Wannenaufnahme (14) und Wannentrager
(17) zueinander korrespondierende Rastmittel auf-
weisen, um Wannenaufnahme (14) und Wannen-
trager (17) gegeneinander zu verrasten.

Verfahren zur Herstellung eines Verbundkérpers,
wobei das Verfahren die folgenden Schritte
umfasst:

- Bereitstellen einer Form zum Aufschdumen ei-
nes Schaumstoffes, insbesondere zum Auf-
schaumen von expandierbarem Polysterol,

- Einbringen eines Wannenkdrpers (11) einer
Bade- oder Duschwanne, insbesondere Acryl-
wanne, wobei der Wannenkdrper (11) eine zur
Aufnahme von Wasser vorgesehene Innensei-
te (12) und eine AuBenseite (13) aufweist, mit
ihrer AulRenseite (13) nach innen weisend als
Stempel in die vorgenannte Form und

- Anschaumen der aus Schaumstoff gebildeten
Wannenaufnahme (14) direkt an die Auf3ensei-
te (13) des Wannenkorpers (11).

Verfahren zur Herstellung eines Verbundkoérpers
(16),

wobei das Verfahren die folgenden Schritte
umfasst:

- Bereitstellen einer Wannenaufnahme (14) aus
Hartschaumstoff mit einer wannenférmigen
Ausnehmung (20) und

- Ausbilden einer Bade- oder Duschwanne, ins-
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besondere Acrylwanne, direkt an der Innensei-
te (19) der Wannenaufnahme (14).

Verfahren nach Anspruch 15,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Bade- oder Duschwanne an der Innensei-
te (19) der Wannenaufnahme (14) in einem
GieRverfahren erhalten wird.

Verfahren nach Anspruch 15,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Bade- oder Duschwanne an der Innensei-
te (19) der Wannenaufnahme (14) durch Tiefzie-
hen, insbesondere durch Tiefziehen von Acryl kor-
respondierend zur Flache der Innenseite (19) der
Wannenaufnahme (14) erhalten wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 15 bis 17,
dadurch gekennzeichnet,

dass die wannenférmige Ausnehmung der Wan-
nenaufnahme (14) vor dem Ausgielen des Wan-
nenkoérpers (11) oberflachenbehandelt oder be-
schichtet wird.

Verfahren nach Anspruch 18,

dadurch gekennzeichnet,

dass nach dem Eingieen oder Tiefziehen der Ba-
de- oder Duschwanne ein Teil der abzuflhrenden
Energie durch die Beschichtung abgefiihrt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 18 oder 19,
dadurch gekennzeichnet,

dass durch die abzufihrende Energie eine
Schmelz-/Klebeschicht oder eine andere durch
Warmeenergie zu aktivierende Verbindungsschicht
aktiviert wird, die einen festen Verbund zwischen
dem Wannenkorper (11) des in der Wannenaufnah-
me (14) ausgebildeten Bade- oder Duschwanne
und der Wannenaufnahme (14) bewirkt.
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