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청

청  1 

 상  열가  체  담  포 는    는 고   에  

시트  포 는 연 담  , 상  시트는  상  열가  체  포 는 매트릭  그 매

트릭 에 포 어 는 담  포 고, 상  매트릭 는 사   에    고 사 에게 니

틴  지  시 고, 사    니 틴  도가 4 ng/ml  과 도  담 는 

단  여량에  100 mg 미만   재 고,     10 량% 미만   고, 

 사  강 내에  6 내지 9.5  pH  가지 , 담 는 0.1 내지 600 마   포  가지는,

연 담  . 

청  2 

1 에 어 , 1-1.5 in
2

 과 10-50 mil  께  갖는 시트에  , 사  강에  

  평균  시간  5 내지 50  연 담  .

청  3 

1  는 2 에 어 , 시트는  강도가 4 lbs 상  연 담  .

청  4 

1  는 2 에 어 , 시트는 께가 ±10%  균  갖는 연 담  .

청  5 

1  는 2 에 어 ,  상  열가  체는 체  20 량% 상   는

연 담  .

청  6 

1  는 2 에 어 ,  상  열가  체는  체  포 는 연 담  .

청  7 

1  는 2 에 어 ,  pH     욱 포 는 연 담  .

청  8 

삭

청  9 

1  는 2 에 어 , 막  상  욱 포 는 연 담  .

청  10 

1  는 2 에 어 ,  상  체는 드 시  룰 (HPC)  포 는 연 담  .

청  11 

1  는 2 에 어 ,   가  포 지 는 연 담  .

청  12 

1  는 2 에 어 , 상  담 는 담  태  연 담  .
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청  13 

1  는 2 에 어 , 가  욱 포 는 연 담  . 

청  14 

체  20 량%  과 는   상  열가  체  담  포 고, 사   

 니 틴  도가 4 ng/ml  과 도  담 는  단  여량에  100 mg 미만   재

고,   10 량% 미만   고,   사  강 내에  6 내지 9.5  pH

 가지 , 담 는 0.1 내지 600 마   포  가지는, ,  .

청  15 

14 에 어 ,  상  열가  체는  체  포 는 ,  .

청  16 

14  는 15 에 어 ,  pH     욱 포 는 ,  .

청  17 

삭

청  18 

14  는 15 에 어 ,  상  열가  체는 드 시  룰 (HPC)  포 는 

,  .

청  19 

14  는 15 에 어 , 상   가  포 지 는 ,  .

청  20 

14  는 15 에 어 , 막  상  욱 포 는 ,  .

청  21 

14  는 15 에 어 , 가  욱 포 는 ,  .

청  22 

체  20 량% 보다 많    상  열가  체  담  포 는  , 

   시트  도   통  는 것  포 고, 여  담 는 사  

 니 틴  도가 4 ng/ml  과 도   단  여량에  100 mg 미만   재 는 담

 . 

청  23 

22 에 어 ,  상  체는 드 시  룰 (HPC)  포 는 . 

청  24 

22  는 23 에 어 ,  시트는 께가 5 내지 50 mils  . 

청  25 

22  는 23 에 어 ,  그  담  특  니트 사민 량  실질  가시 지  

낮  도에  그리고  짧  시간 동  는 .   

청  26 
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22  는 23 에 어 ,   체  에 주  없  는 .

청  27 

22  는 23 에 어 ,  200℉ 미만  도에  는 . 

청  28 

22  는 23 에 어 ,  350℉  도  2   시간 동  는 .

청  29 

22  는 23 에 어 ,  400℉  도  2   시간 동  는 .

청  30 

22  는 23 에 어 ,   미  욱 포 는 . 

청  31 

22  는 23 에 어 ,   가  욱 포 는 . 

청  32 

22  는 23 에 어 , 게 각 (shredded) 담     시트  게 각내고 게

각  담   포  상 에 공 는 것  욱 포 는 것  . 

청  33 

담  에  사 에게 니 틴  달 는 ,  상  열가  체  담  포 는 

   포 는 시트  공 는 단계 , 사    니 틴  도가 4 ng/ml

과 도  담 는  단  여량에  100 mg 미만   재 고,     10 량%

미만   고,  사  강 내에  6 내지 9.5  pH  가지 , 담 는 0.1 내지 600 마

  포  가지고; 그리고 시트  사  강, 개 는  에 는 것  포 는 단계  포 는

.  

청  34 

 상  열가  체  담  포 는   만들어진 시트  포 는  상  

 담   포 , 사    니 틴  도가 4 ng/ml  과 도  담 는  단

여량에  100 mg 미만   재 고,     10 량% 미만   고, 

사  강 내에  6 내지 9.5  pH  가지 , 담 는 0.1 내지 600 마   포  가지는 1 

지   상   포 는 2 지  포 는 공동-포  , 1  2 지는 께

 지에 공동-포 는 공동-포  .

 

청  35 

삭

청  36 

삭

청  37 

삭

청  38 
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삭

청  39 

삭

청  40 

삭

청  41 

삭

청  42 

삭

청  43 

삭

청  44 

삭

청  45 

삭

청  46 

삭

청  47 

삭

청  48 

삭

청  49 

삭

청  50 

삭

청  51 

삭

청  52 

삭

청  53 

삭

청  54 
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삭

청  55 

삭

청  56 

삭

청  57 

삭

청  58 

삭

청  59 

삭

청  60 

삭

청  61 

삭

청  62 

삭

청  63 

삭

청  64 

삭

청  65 

삭

청  66 

삭

청  67 

삭

청  68 

삭

청  69 

삭

청  70 
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삭

청  71 

삭

청  72 

삭

청  73 

삭

청  74 

삭

청  75 

삭

청  76 

삭

청  77 

삭

청  78 

삭

청  79 

삭

청  80 

삭

청  81 

삭

청  82 

삭

청  83 

삭

청  84 

삭

청  85 

삭

청  86 
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삭

청  87 

삭

청  88 

삭

청  89 

삭

청  90 

삭

청  91 

삭

청  92 

삭

청  93 

삭

청  94 

삭

청  95 

삭

청  96 

삭

청  97 

삭

청  98 

삭

청  99 

삭

청  100 

삭

청  101 

삭

청  102 
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삭

청  103 

삭

청  104 

삭

청  105 

삭

청  106 

삭

청  107 

삭

청  108 

삭

청  109 

삭

청  110 

삭

청  111 

삭

청  112 

삭

 

   

본  연 담  ,  담  , 연 담      담 에  니 틴  사[0001]

에게 달 는 에  것 다. 

 경  

미  연  담  는 가 고 는   연  감 고 다.  연  재  건강 험[0002]

식, 3 에게 간  연  재  험,   연 지  가가 담   에  연 담

도  도 주는 든 들 다. 미 에  습식 담  매는 여러  동  6% 가 후 2006 에는 10%

가 고   는 감 다. 런 동에 여 는 다  강  는 연 담 가  연 보다

사  건강에 훨   울  다는 건강 보건  가 는 견 다. 게다가 연 담 는 사

주  담  연  공  에 들게 지 는다. 

연 들   연   원 다. U.S. Smokeless Tobacco Comany  보 고 는 UST Inc.는 미[0003]

연   상  연  찾고 다고 고 다. 러  사실에도 고, 미  연 들

 연 담   시도 는 것  꺼 다. 통  연 담   주 습 고 지  것 같

 보 다. 욱 , 미  연 들   통  연 담   시도    상  에 
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 지 게 다. 미 과 같 ,  연식  사 지 는 가에   훨    

  다. 

누 (Snus) 타  연 담 는 웨   웨 에  보   어드(steam cured) 담  것[0004]

실 거  우 에  담 고  볼에  는  것 다.   습식  담  는  (dip)  는  

(dipping) 담 도 미 에게  다. 재   컷 담 는 과거에는 단   우 에 담겼었다. 단

 우 는 편리 다고 여겨  연 담  사 들 사 에  매가 가 고 다. 미  미  담 는

 동   다. 담 는  들 마시거  여 사 거  볼에 고 사 는 미 -미

담 다. 담 가 실 거  우 에 거  상 없 ,  갈색 고,  습 고 연 담  

사  꺼 는 많  연 들에게는 보  고 매  없게 여겨진다.

http://www.gothiatek.com/templates/start.aspx?paqe  id=73  웹사 트에"Nicotine  uptake  from  Snus"  [0005]

 Swedish Match North Europe AB에  보고에 (그것  체에 병 , 그   포 는 내 ),

Swedish 누 에  니 틴  신경계에   과  갖는다고  다. 여량 

취   다 니 틴에  간  생  과     것 다. 누  사 시  니

틴  (니 틴 복 량)  여러 체 에 ,  , 타   변에  니 틴  도  그것  사 산  

여 량   다. 취  시간  지 에  내 니 틴 도  가  찰 여   다.

웨  누  니 틴 취는 여러    6개  과  간 에 재 어 다. 보고 에 시

  같 , 누   (pinch)  니 틴 취는 누  사 시   니 틴  

에  그리고 볼 막  지 고 체 에 도달 는 니 틴  에  고; 에 재 는 거  

 니 틴  누  사 시 었다( -포  누  37%  느  누  49%). 시간 단

당 에   니 틴  량과 니 틴  량  여, 원  누  에 재 는 직 10-20%

니 틴  볼 막  통  고 체 에 도달 다고 결 내 다. 누  사 시 니 틴  강 막  통

다. 

연 담  사 들  담  만 에    니 틴 취  고  에, 틴 [0006]

주어진  사 는 담   사 들  도  , 주어진 담   니 틴 

진시 는 것  직 다. 그러 , 담   니 틴  진시 는  지지 다. 

우  께   우 는 상당  도  타  에 다.  1 트  니 틴  타 과 께[0007]

  복   상당  운 다. 게다가 니 틴  생리 능   지 도  다. 에 여 우

 벽   담  니 틴  새어 는 것  차단 다. 우 지  담  러그  들  같

역  겪는다. 

재  담  시트  는 담  산업에  실질   다. 많  특허 역사가 본  개  [0008]

다(  들  1948  1월 6   F.H. Wells 등  US 2,433,877) (결  룰  사 여 담

 편들  탈   습식 주  시트   참 ).  같     담  들  사

고 - , 시가 등에 사 에     폐   - 에  재  는 시가 포 지

 사   는 시트  같  담  만드는 것 다. 재  담  시트는 담  그 체 ,  연 거

시가 포 지  사   시트   것 다.

많  재료들  담  들  께 결 도  돕   결  사 었다. 것  HPC, HPMC, 다  룰[0009]

, 루 , 틴, 다  검  등  포 다. 마도 가  미 운 것 , 결  천연 식  틴  도

 낸 것 다(  들  1968  11월 19   Hind 등  US 3,411 ,515 참 ).

재  시트에  담   재 는  천연 틴  사   같  시트    량  결 에[0010]

 담  운  도  다.  들 , 1992  3월 24   Ehling 등  US 5,097,851  단

지 1-8%  결   86 내지 98 량%  담  재료  갖는 담  시트  재 다.  같   식  

산업에  생 고,  재 고 연 거  는 포 지  사 는 것처럼  도  사 는 담

 특  타낸다. 

본    습식 주    재  포 다. 습식 주 에 , 담 는 과 결 가 [0011]

다. 그리고  것  주 고 -  강철 트에  -  량  건  단계 동  실질  감

다.  재  담  시트는 그 후 트  거 다(  들 ,  1979  5월  20   Schmidt  등  US

4,144,894 참 ). 
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 재 에 , 담  들  결  고  첨가 다.  결  시 고 그것  착[0012]

 시 다. 그리고   같    통  그리고  슬  다  통  실 다

(  들  1986  12월 2   Keritsis 등  US 4,625,737 참 ). 

  도  낮 는 역  다.  도는  주  다.   시트  주   [0013]

특  에   도  다룰 가 다. 낮  도에  첨가 는 것  본 에 타낸  같

 새 운  단계가 에  간 단계 다. 

담 는 , 능  산업  60  게 재  담  시트   다.  - 처리량 [0014]

  에 습식 주 에   동 는 경  다. 습식 주  에   거 는 것

상당   열 에 지   다. 과 는  거 는 에 지  단계  에  

 가 고 다.    간단 지고  담  같 지고, 결 는  었다. 그 결과,  같

는 본  달에  내  거  공 지 는다. 그것   에 , 재  담 는 상

 담  다( 연  것과 같지만  계  특  등  는). 그러므 , 재  담  는 는 담

 같 ,   만들   곳에  것 다. 그러  원  것    담  시트  

는  지  견 다. 

식   통상  습식 주  공  여 다. 본  에 , 원   어 "[0015]

"  사 고 시트는 사 지 는다. 것  습식 주  공  고  특징  - 재 는 에 

 - 꺼운 시트   허 지  다. 께는 , 특  특  가 사 는 경우  시간

과 다. 습식 주  식   통상  신  고,   느린   도  

도에   경우 습식 주  식  막   시간  시   여 다-  과는 없었

.  들  는 체 량  주  도  직  고 습식 주 는   다룰  없

다는 것 다. 

다  식   타    포   는  습식  주  개   50  에  시 었다[0016]

(http://www.watson-inc.com/about_history.php 참 ). 다  역사  들  시 에  벼 재 뿐 니

 과   습식 주   볼  다. 

  타민 달  습식 주  단    1979  1월 23   Fuchs 등  미  4,136,162[0017]

에 재 어 다. Schmidt는 1989  7월 18   미  4,849,246에    식  도    

 재 다. 

 Horst Zerbe는 특허 5,948,430에  료    청    다. Zerbe는 [0018]

께가 에  감  지 도  2.7 mils  과 는 다고 고 다.  원  ,

Lohmann  Therapeutic  Systems  ("LTS")   식    상업  공 -   2001  루  재

Listerine  PocketPaks®  Breath  Strips  상업  공(Leung  등  6596298  "Fast  dissolving  orally

consumable films "  Leung 등  6923981에 욱 상  재  )  누릴  다. 

Listerine PocketPaks®  매우 신  는 다. 것  보다 리 고 량  단지[0019]

33 mg 다.   량  고 에 가  여 는   사 다(특  Listering 트립  건

시킴  게 었다 -  시 에   게 지고   러지고 질 것 다).

습식 주     청 에   동 다. 강  여  강에  신  [0020]

달 에 다.  막  달체 사  MonoSol Rx LLC는 사 웹사 트에    같  재

다: "MonoSol Rx는 다  통상  보다 욱 고, 지 고 신  는 막  달 

 개 다. , 태  께가 우  사  막  매우 균  처  매우 낮  여량  

 80 mg   여량  달 는 능  다.   러지거    달  가능 다[ 탤릭체

가 첨가 ]." 

LTS  Applied Pharma Research  같  다   막 사들  그들    사  [0021]

재 다. 습식 주   들   질  지 닌지 그리고 것  맛차폐  는지

지 는지에  언 지  억  다. 러  사실들  상   같   

착에   미 다. 

막  달    동  습식 주   공 (  들   Yang 등  US 2003/0107149 A1[0022]
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참 ) 동   량 균 에 달   지  같   에 맞 는  새 운  다. 습

식 주    는  신   계  강   가      도

개 었다(Yang 등  US 2005/0037055 A1 참 ).

 내

결 는 과

습식 주  에  가지  -  참  습식 주   특  께 ( 는 )  지 못 는[0023]

것 다. 것   특  께    는 능  실질  는 과  께 간  

계 , 들  공  주  경우에도  특  께  통   거  어 움 

다.  

께에    운   는     다. 상업  가능  [0024]

 달 는 고체  량  Pfizer's Benadryl® 트립에  드 민 25 mg 다. 편, 께

   매트릭   시간  연  다. 단  습식주  매질  리 시간  연 에  도

 Fankhauser 등  US 2007/0202057 A1,  니 틴  는 습식 주  에  주 에  다.

 경우는 단  습식 주   15   시간에 맞도  (폴리  겔  )  포 는 

규   단  사 다.  같  실시가 - 어  가능  - 상업   규  엄청  도

포 다는 것  다. 많  습식 주    께  다: GSK Breathe Right Snore Relief -

3 mils; Fleet Labs Pedialax® Senna - 4 mils;  Novartis Triaminic 7.5 트 트  - 6 mils.

다  사 들  다   가    늦 다는  것  다(  들 ,  LTS  웹사 트[0025]

참 ).   Fankhauser가  보다  식에  심  여지없   실질 지만,  고가여

 특   에  실시   없다. 그 결과,  같  다    시   시 에

볼  없다. 

심지어 단  습식 주  경우도  고가   다. 상업  는 시간 건   포 고 동[0026]

에  겁고,    특별 생산실   다. 건 는 상당   여과 공 , 

거   상당   열원   다. 러    에  생   지만 가격 경

쟁 계  담  에  도   다. 

가   가지가 지 어  다 - , 습식 주   리  강도  리  . 습식 주  [0027]

통상   는 킹  에  주 다. 그 에 ,   에  리  지 공 에

 에 리  강도  다. 그러   킹  사  포 는 것  가  과 공  단계  포

다.  같   는 연 과  강도가 다 , 들  포   질  고 것

공  득 에 상당  실  가 다.  같  짐 는 마도 Novartis   첩 에  특허

원  가 다(Slominski 등  20060207721). MonoSol Rx는 그들  폴리에틸  사 드(PEO) 재 

사 여, 가  연 고, 강  습식 주   다(Yang 등  US 2005/0037055 A1 참 ). 들 

 강도는 후 PEO가 Novartis에  시 는 에 사 도  다. 본질  리  강도  생  

짐 그리고 공  득  는  -PEO 에   는 것 다. 

리  과  는 많  습식 주   경우 역시 다- 고가  벽 징  에 [0028]

 사 다. 여 , 리   상 주어지지 는다. Boots Chemists는 포 에  었  에

에  거 어   -  " 트립  니  "   얻  -  Tampa  Florida  BioProgress사 

Vitamin C 트립  개시 다.  는 독특 지 다 - 많  트들  리    

개 에  상업  동 는  실 다.  

에 여, 그 체  주   습식 재   특  도  다. 우 , 매 체가[0029]

에  가시 다. 습식     운  에 착 는 경  어 득  실  가

다. 포말    다. 습식   균  감 시킬  는 포  막   탈 어

다. Fuisz 등  US 20080075825 A1 참 .

 식   역사는 다 - 당 가 1920 에 었다(P.B. Laskey  US 1,492,600 참 ). [0030]

욱 근에    경   달 시 에 사 었다 - , 들  -식 고 다.

, lssac Ghebre-Sellassie  Charles Martin (2007)  Pharmaceutical Extrusion Technology  참
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고, 그 내  본 에 그 체  병 다. 

  달 시  공에 고 어,  달  가 , 식  시트   는 업  시[0031]

었다. 

Schiraldi 등(US RE33.093)  주  폴리에틸  사 드  량  HPC,  체, 가   [0032]

루어진, 10 mils 미만  생 착  단    재 다. , PEO 는 HPC  , 복실산

   체, 30 ~ 80% 가    10%    포 는    

 개시 는 Mooney  Schiraldi  US 6,072,100  참 .

Michael Repka  James McGinnity는 타민 E TPGS 3 %  께, 50-50  PEO  HPC  사 는 께 10-[0033]

13 mils  고    시트  재 다("Influence of Vitamin E TPGS on the properties of hydrophilic

films produced by hot melt extrusion", International Journal of Pharmaceutics 202 (2000) 63-70 참 ).

2002  4월 23   Repka 등  US 6,375,963는 HPC, PEO, 폴리 보 [ 릴 체]  가  재[0034]

 포 는    재 다. 

Orange Book  리뷰는 상   특허  어느 것도 FDA 승    사 지 고 에[0035]

참  어느 특허도 니 는 것  타낸다. 

에   같 , 가들  고운    에  는 가  얻   [0036]

고 고, 시트 는   같  가  얻   PEO, 폴리 보  는 극단   가 에

고 다. PEO 는 폴리 보  어느 것도 미   어 식  사  승 지 다. 가

, PEO는  에  지 게 매우 고가  폴리 다. 가     여러  

직 지 다. 가 는  착  가시 는 경  어, 감    리 는   사

 재  고,  가   시트  트  상 에  는  지  상  지 다.

가 ,   가 에  에   는   감 는 경  다. 욱 , 가

에    보  동  가 가 는 에   지  운 경   에

리   가 생   다. 그 결과,    시트에   는 본  

에  내  거  공 지 는다. 

통  담   사  후 강 내에  거 다. 런  는 담 , 러그, 누   등  포[0037]

다. 연 들  강  거 는 것  다  들  당 게 거  게    에 사

 다고 생각 는   연 들  러   사   꺼 다. 

다   담  들   다. [0038]

2003  12월 30   Williams  US 6,669,839는 어도 50%  담  포 는 낮  니트 사민 담  [0039]

 재 다. 

2004  12월 28   Williams  US 6,834,654는 쇄  담  고  지니  루 [0040]

어드 담   낮  니트 사민 담   재 다. 

2005  1월 25   Pera  US 6,845,777   는 강에  는  는 에 담 , 산  지[0041]

,   S- 실- 티 닌    재 다. 

Strickland 등  WO 2005/04363는 습식 주 ,  HPMC 재   담 (실시  B(1  내에 는[0042]

2.5 mil 께  습식 주  HPMC 재 ), 실시  D(1  내에 는 2  HPMC 량 주   - 1 에

담 ), 실시  E(1  내에  3  HPMC 습식 주  ), 실시  F( 욱     통  습식

주  HPMC  ),  실시  K(1  내에 는 HPMC/  습식 주  ),  실시  L(15-30 에 는

HPMC/  습식 주  )  실시  M (15-30 에 는 HPMC/  습식 주  ) 참 )  재 다.

실시  R에 ,  재 HPC 본   담 는 시간당 1-3 운드  도  트 - 사  통  공

고, "2-3 mils  다  께"   생산 다.  같   상   에  상

 게 착 고 Mylar는 " 착  막는   사 "에 었다.    재 지 

다. 주  실시  다 게, 착   주  건에 에  는 다     "담

 보 에  에 었다"고 시 다. 상   " 2-4  시간에 걸쳐.... 었다". 

Wren  WO 2007/138484는 1  내  " 직 는  게" 는 50% 상  담  는 [0043]
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 트립  재 다. Wren  "결 "  루 , 룰  에 , 산 트 , 틴, 검   그

 언 다. Wren  습식 주   공  재 다. 

Mua 등  US 2008/0029117 A1  습식 주    담   타 마커(pasta maker)  통   는 시[0044]

트  는    실시  재 다.  상시  실시 는  우  지 트  본  지만  

HPMC, HPC   포 다. 

상  에  재   담  트립  에  게 는   다.  같  [0045]

  니 틴  포 는 허 가능  담  만 감  달   는지 매우 실 다. 신에,

매트릭 는 허 가능  니 틴  담  강 에   에   것 고,  매

트릭  담  삼킬 것 다. 도, 러  것들   상업   리지 는  

다. 

" "     재   언  는 , 담  는 시트 / 는  고[0046]

 에   에 지지 고 상당   포 지 는 능   도 지지

다.   는 시트 / 는  고   에   에  볼  듯 ,

들  본 에  같  극복 어  는 진  도  포 다. 

과  결 단

 같 , 담  니 틴  는  과   공 는 것  여  직  것 다. [0047]

 과

본  체  20 량% 과    상  열가  체  담  포 는 , [0048]

 에  것 다. 

본   어도  열가  체  담  포 는    는 고   [0049]

에   시트  포 는 연 담  에  것 고, 상  시트는 어도  열가  체

 포 는 매트릭  그 매트릭 에 포 어 는  상  담  포 고, 상  매트릭 는 사

 에    고 사 에게 니 틴  지  시 다. 

본   사  강,   는 개에   는 태 고,   1 ~ 1.5 in
2

고 께[0050]

가 략 10 ~ 40 mil  시트 태   사  강에   는   평균  시간  5

~ 50 , 어도  열가  체  담  포 는   포 는 연 담  에 

것 다. 

본   1000 mg 미만, 직 는 150 mg 미만, 욱 직 는 100 mg 미만   갖는 매트릭[0051]

 담  포 고 단  여량  여   니 틴  도가  3 ng/ml 상, 직 는

4 ng/ml 상  갖는 연 담  에  것 다. 

본   100 mg 미만, 직 는 50 mg 미만   담  갖는 매트릭  포 는 연 담[0052]

에  것 고, 단  여량  여   0에  15 ng/ml 상  지  니 틴  도 

시간 곡    갖는 연  담  에  것 다. 

본   체  20 량% 과   어도  열가  체  담  포 는 [0053]

  통  여    시트  는 것  포 는 담    

에  것 다. 

본   담   (super) 생체 가능 니 틴  사 에게 달 는 에  것 ,[0054]

어도  열가  체  포 는   과 담  포 는 시트  공 고; 사

 강, 는 개 는   막 에 는 것  포 다. 

본    상  열가  체  담  포 는   만들어진 시트  포 는[0055]

어도   담   포 는 1 지   상   포 는 2 지  포

는 공동-포  에  것 고, 1  2 지는  지에 께 공동-포 다. 

도  간단  
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도 1  본  담   에 사   는 공    타내는 개략도 다. [0056]

도 2는 본  담   에 사   는 공    타내는 개략도 다. 

도 3  본  담   에 사   는 규   공    타내는 개략도 다. 

도 4는 본  담   에 사   는 간 규   공    타내는 개략도

다.

도 5는 본  담   에 사   는 규  공    타내는 개략도 다.

도 6  본  담   에 사   는 택   러가 는  공    타

내는 개략도 다.

도 7  Lunell 연 에  Gothiatek에  2mg 니  검과 4개  다  누  드  에  얻

, 니 틴  도  시간 곡  타내는 그 다. 

도 8  실시  O에 , 2 mg 검에  본 에  담 에  연 생 는 니 틴  는 시트  

 니 틴  도 시간 곡   시간 다.  

 실시   체  내

본  연 담  에 재 는 것보다 량  담  사 여   니 틴  에 달  [0057]

 것 다. 여  원 는 니 틴  달  사 는 담   도  고, 직  - 본

     는 상태 에도 고 - 사  후 강  거 는 통상  담  

과 여 본  사 에  량  담 가 삼 지는 것  미 다. 

본   에 , 본  어도  열가  체  담  포 는 , 가능 [0058]

에  것 다. 

" " 는 어에 , 원 들   다  재료  포 지만 , 는 타  매가 [0059]

 다  재료에 재   는 어느 ,  는  매에 여 첨가 지 다는 것  미 다.

 들 ,  량    량 / 는 그 체가   는 미  가질  는 담

  지만,  담    량 / 는 미  에 여 어   지 고;

그러므 ,  같   본 에  어에  여  " "  간주  것 다. 직

는, 본       20 량% 미만, 욱 직 는 12.5 량% 미만, 그리고 욱

직 는 10 량% 미만, 직 는  는 고   후 6 량% 미만, 욱 직 는 4 량%

미만  다.   주  담    미 시 에 재 는  가 다는  지

 다. 담 에  낮  량   량  갖는 것  직  ,   담   량  탄산 

, 실리 트 도체 는 건  드에  "타  업"   고  동  진   는 다

  다루어질  다. 

열처리가능  열가  체, 체  매트릭  가 직 다. 열가  체는 룰  에 ,[0060]

폴리에틸  사 드, 폴리 타 릴 트, 폴 사 ,  보 드 트, 폴리에틸  리 , PVP, 폴리

닐 , 릴 트, 에틸 룰 , 룰  트 티 트, 폴리(에틸 - - 닐 트),

폴리 닐 트, 폴리( 틸 닐 에 /말 산 )공 체, 루   드 시  틸 룰

(HPMC)  루어진  택 는  상  체  포   다. 직 는, 열가  체

는 다. 

본   에 , 드 시  룰 (HPC)  같  룰  에 가 직 다. 상업  [0061]

가능  HPC  는 Hercules Incorporated, Aqualon Division, Wilmington, DE  KLUCEL® EF, ELF 

LF 드 시 룰  (HPC)  포 다( , 각각 HPCEF, HPCELF  HPCLF  ). PEO가 사 다 ,

PEO  량  100,000 상  1,000,000 미만  직 다. PEO는  다  체  결 여 사  

다. PEO가 사 다 , 타민 E  타민 E 도체가  균열 거  사   다. 타민 E 는

타민 E 도체 1 내지 15%는  같   직 는 5 내지 10%  욱 직 는 5% 상 거

는  는 것  견 다. 

특   체는  시간  연   가  체  결 여 사   다. [0062]
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담 는 0.1 마  상   실  담  각  께  갖는다. 량  니트 사민 담  사 는 것[0063]

직 다. 담   사   다.  든 는  담   는 각    시트

가   울 지  도    것  직 다.  상  는   막 에   다.

그러므 , 상  담 는 0.1 내지 600 마 (포 )    갖는 담  것  직 다. Brutons

 Packard  Club 담 는 사   는 담      시   다. 상  담 는 체 

는  담   포   다. 

,   어도   같  열가  체  체  20 량% 상  [0064]

포 다. 직 는  어도   같  열가  체  체  량  어도 30

량%,  직 는 40 량%,  들  체  어도 50 량%  포 다. 

,    막  강 ,  강, 몸 막  상  통   강 는 질[0065]

포   다( 편, "  강 " 는 " 과  강 "  짐(U.S. Patent Application Publication

No.  2006/0257463  참 )).  막   강 는  폴리에틸  리 (PEG),  에틸  리  에틸  에

(Transcutol), 23- 우릴 에 , 포티닌, , 닌 드, 틸 리듐 드, 틸 틸

늄 마 드, 트린 트, 우 산, 우 산/  리 , 리 포 닐 린, , 시

살리실 트, 산,  포 린, 폴리 시에틸 , 폴리 트 80, 듐 EDTA,  듐 리 트,

듐 리 시 트, 듐 우릴 트, 듐 살리실 트, 듐 타누 트, 듐 타우

시 트,  폭시드   다  킬  리 시드,  는  U.S.  Patent  Application  Publication  No.

2006/0257463에 재   같 , 듐 시 트, 듐 리 시 트, 듐 타우 트 

듐 리 트  같  담 산염, 듐 우릴 트, 폴리 트 80, 우 트-9, 늄 

드  틸 리 움 드  같  계 ,  BRIJ®  MYRJ® 시리  같  폴리 시에틸

킬 에 , 듐 살리실 트  시 살리실 트  같  산, 우 산, 산, 운 산 

틸 트  같  지 산, 타 과 , 우 , 폴리 ,  리   리 린, 시

트린과 같  지  , 틸 폭시드  도 실 틸 폭시드  같  폭시드, , 티몰  리

과 같  , 우 , 산  타 천연   체  포 지만, 것  는 것  니다.

직 는, 막  강 는 폴리 ,  들 , 폴리에틸  리 (PEG), 리 린, 말티 , 

등 는 에틸  리  에틸 에 (Transcutol) 다.

에 여 막  과  돕    에 0.1 내지 10%, 직 는 0.1 내지 5%, 욱 직[0066]

는 0.1 내지 3% PEG  첨가   다. 

사 에  니 틴   가시  , ,   pH 6 내지 9.5, 직 는 7 내[0067]

지 8  갖는 것  직 다. 가 pH    사   고, 탄산 트 , 탄산 , 탄

산 트 , 탄산 , 탄산 ,   산염, 시트 산 , 산 트   타  시  포

  지만, 것  는 것  니다.  시  사 시 타  과  고 여  pH

동  어 도 ,  동   시  고   다. 직  pH  얻    시  는

산 트   산 트  포 다.  다   리 트에 재 고 사 는 FDA 허

다.  들 , pH 7에 , 염 / 염  는 4.678/8.659   고; pH 7.5  경우, 염

/ 염  는 1.92/11.92   고; 그리고 pH 8.0  경우, 염 / 염  는 0.630/13.44  

다. 들   산  고 식에 첨가  다  에  어  다. , 

  50 ppm 미만, 직 는 5 ppm 미만,  가  직 는 1 ppm 미만  담  특  니트 사민

(TSNA) 량  갖는 것  직 다. 것  에 타낸  취   다. 체 TSNA   

 도  질량 다. 본   통  연  담  에  니 틴 (super) 생체 가능

  감  담  사    에, 본   통  연 담  에  상당 게 감

 체 TSNA 량  가질  다. 

,      같  감미 , / 는 미 ,  들 , 민트, 체리,[0068]

, 럼,  미, 트 운 & 시, 그린, 쿨민트, 가 트, 시트 민트  감  포

 다.  미 첨가 는 Tobacco Technology, Inc. Eldersburg, MD사 다. 가  직  미는

매  에틸  사 거  는 매- 리 다.

,   가  포   다. 가 는 열가  체  량   30% 상[0069]

 재   다. 가 는,  없 , 폴리에틸  사 드, 폴리  리 , 폴리에틸  리 ,
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리 린, 식  폴리 , 리 , 폴리 , 말티 , 말트,  원당  어도   다.

착색 가   첨가   다.   5  량%  산 티타늄  사  색  는   색  [0070]

생산 다. 산 티타늄과 같  착색 는   색   생산 는 색상   게 여 Bruton 는 F & T

담  같  게 착색  담  여 사   다. Colorcon Red #40과 같  다  식  료가 사

  다. 

에 여, 담 가  어드 고  과 균  공  진   상당   량  갖는[0071]

경우,  10%, 직 는 3-5 %  허 가능  실리 트가 사   다. 

상 에      는 고   에  시트  포 는 연 담   [0072]

  고, 상  시트는 어도  열가  체  포 는 매트릭  그 매트릭 에 포 어 

는 담  포 고, 상  매트릭 는 사   에    고 사 에게 니 틴  지  

시 다.  

상  연 담   거  지  상태  사  강에  , 사  개 는  [0073]

에,  들 , 직사각   트립  도 는  갖는 시트  태   다. 직사각  

가 1/16  내지 4 , 폭  1/16  내지 4  그리고 께가 5 내지 50 mils  가질  다. 연

담   트는 체  략 0.25    1.25   타원   다. 것  체

사   원  는 도  어느   다.   

연 담    후에 10 량% 미만, 직 는 6 량% 미만,   직 는 4 량% 미만[0074]

 포   다. 

연 담   시트는  1-1.5 in
2

고  께가 략 10-40 mil  시트가 사  강에  [0075]

는   평균( 많  사  평균)  시간  직 는 5~50  갖는다.  

연 담   시트는 과  포  업   (실시  M에 재  신 / 단 시험에  ) 어도[0076]

2 lbs, 직 는 4lbs  강도  갖는다. 

연 담   시트는 직 는 ±10%,  직 는 ±5%  균  갖는다. , 시트  담  [0077]

께는 직 는 시트  평균 께  여, 그 체 에 걸쳐  ±10%, 욱 직 는 ±

5%  다   다. 시트는 다   포   고, 그   본  당업 에게  것

다. 

개별  시트들  포 는   Listerine PocketPaks® Breath Strips  트 지  사 ,[0078]

상 는  슬림 에 는 것   다. 러  지는 어도   포 는 2 

지,   들    과  공동-포   고,  개  지는   지  께

공동-포 고,  지는 직 는 다.  들 , 러   트는  지  

(  들 , Marlboro® ) 지  틱 겉포  사 에 게 삽   다.  같  공동-포

 개   결 는 에 , 는  포 에    다.  같  공동-포

트  지 는다. 다  실시 에 , 담  시트는  포  에   고  포   

틱 겉포  사 에 사 게 삽   다. 

택 , 시트는 연  감  시트    고, 탬   탬    공지  [0079]

지  사  지  공   고,  지는 감  시트  원 는  거   개 , 

지에 공  감  시트  는  감  시트  원 는    단 에지  갖는다.

보통   킹 사  과 같  다  폭  시트들  시   다.  들 ,   폭   포

는 지는 " 트"  시   다. 

다  체  에 , 상  시트,  들  게  는 고    시트는  말  [0080]

 태  시트    리는 신, 게 각 (shredded) 담     시트  게

각내고 게 각  담   포  상 에 공 다.  

그러  다  에 , 상    연 담   - 원  는 직사각  - 에 포   고[0081]

  택  사 는 지    틴  단  같  포   사 여 포  게

  다. 
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상  에   지  는 트 는 사  에 -  시트  는 것 다.[0082]

시트에 고 거  착 는 것  막는 , 식  재료  들  시트 체에 걸쳐 뿌 지거  는

살포 다.  같  살포는   시 는  단  포  동  실   다. 직  

에 , 미  담  말  사   다. 것  직  -태킹 능  고  가 열릴  사

  게   는 담   공 다. 식  간   말재료가 사   다. 어

도  시트   상에 갈 질 (bumbled)  ,  돌   역시 사   다. 

시트  트  는 고착  감 시    다  별개   매 러운  없는 시트  는[0083]

것 다.  매 러울  개  시트 사    커진다. 역 ,  거  개

시트 사    감 는 경  다. ,  같    감 는 트  는 고

착 경  감 시킬 것 다. 거   다   얻   다.  들 ,  들  

에 거  직  에     다.  같   들  담  들  포 는 

 는    다. 시트    시트  에 본질  거  엠보싱 는 직  

러  사 여 리    다. 

식   사   쇄가 에 , 상  는 다  미지  쇄 는  사   다. [0084]

담   상    고    는 특  고   여   다. 재  [0085]

   원 에게 진 가     경  실 고 미  동  특

 갖도  고     사 는 것 다.   냉각 ,    그리고 통

갖는 단  는 다  사 에    다. 특   진공 는 것  직 다.  들 ,

 통  통  진공  가 는 것  과량   갖는  사    것 다.  경우,

업 도는 다  미 지에   는  낮 짐과 상승  보상 도  어  다. 

택 ,   들 ,  열 에   들 , 포 , 들 사 에   고, 그리고 상  열[0086]

   원 는 께    다. 포   냉각시   냉각 체에  냉각  

고,  포  에  겨진다. 가열 과 같  다  고   시     사

 다. 

그러 , 담    는 직   상       시트  [0087]

도   통  시 는  것 다.  직 는,    체  에  주  없

다.  시트  께는 직 는 5 내지 50 mils 다. 직 는  그  담  특  니

트 사민 량  상당  가 지    낮  도에   짧  시간동  다.  들 ,

 400℉  도  3   시간,  직 는 350℉ ,  2   시간 동 , 가

직 는 300℉  도, 직 는 200℉  낮  도에    다. 특  

180℉ 만  낮  도에  다. 미가 에 포 고 상  미가 상  경우, 직 는 

는 통 다. 

그리고   시트는 다   슬  도  단 고, 진 슬 는    태,[0088]

 들 , 상    태  갖는다. 러  각  단  F&G  택  포 계, 틴

단 , 다  단  등  포 여, 많   단  사 여   다. 

단 후 지는  시트  어느    재   다.  들 ,  포 에[0089]

특   실  겪   다.  들 ,   가 리가 든  균   갖도  트림 거

 는 단   다. 에 여, 폐  포  단계에  생   다.  같  실  재사

 , 실  다 지고 에  에 첨가  것 다.  

재사     -직사각  태  사  허 다.  같  태는 시트  다  단  [0090]

지만, 통상  결과   실(  직사각  에  다  단    것과 같고

실 는  다)  에 습식 주  막 에  지 는다.

 시 에  상  진 러 들  믹  동   갖  에 재사   고 들  재[0091]

-   고   마감처리   량  균  지  는다는  것  지 는  것

다. 

 시트  시 단 는 신,  시트는 에 감겨  시트   다.   -[0092]
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착 고  없  그리고    착  없  감   다.   과 직  통상  슬리

 사 여  들 ,  1  폭  갖는 다  리본 는 보  도  다  에  슬릿 

 다. 들 슬릿  보 들  각들  단   다. 슬릿   미 슬릿  보 에  감  - 그리고

업 에  슬릿  도   후에  시트  슬릿  트워  통과시킴  어   다.

사 과 고  포 는 식별 가 막  달 산업에 통상  사 는  같 , 통상  식  [0093]

  사 여 각각  에 쇄   다.

 꺼운 시트  경우, 시트  에 껌   첨가 는 것  직 다. 것    맛  공[0094]

고 에 게   도  다. 

꺼운 시트,  들 , 10 mil보다 , 직 는 25 mil 보다  시트는  첨가 없 도 사 에 [0095]

   다. 들   고  에   다. 

 직후, 시트는 어도  러   주변  통과  것 다. 어도  러는 매 러울  고[0096]

는 질감  살린(textured)  시트    는  에 질감  살린  공   다.  

는    질감  살린  막 착  돕거   것 다.  들 , 어도  러는

 시트   상  에 질감  살린  공   다. 

 다  택 , 시트는  후  가열  러  통과 여 러 사  거리에 상 는  균  께[0097]

 보 다.  러가  가열  경우,  심  열 달  얻어지지만, 것    것  니다.

열  시트  게 만든다 , 실리 거  는 - 착    공   고, 것  시트가

러에 달 는 것  막도  시트    는   통과 고 취 에 곧 감 거 , 는 러가 -

착 (  들  )  갖도    다.   는 체가 러에 달 는 것

막는다.  공  도  가시   시트 후 가열/편평  단계  도  낮 , 냉각  포   

다. 특  열가  체는 가  욱   는 ,  들 , HPC LF  같  다  체는 착

없  3 ~ 4%  리 린  취   없는 , 루  가   리 린  20 ~ 30%  고 직 

 없다. 것  천연 체  Tg  다. HPC LF는 루 보다 훨  낮  Tg  갖고, 그러므  

간 결  게 지 고, 그 가 들   같  경  다. LF 체는 가  체  Tg가 실

보다 낮 므  다. Tg가  들 , 45℃ , 것  실 에  만   지 는다. 그러 , 

도가 45℃ 지 상승 , 동  체가  것 다. 것  낮   도 체  갖  , (HPC

같 ) 낮  Tg 체 는 (PEO  같 ) 낮  도에  고 결  체  찾  는 다.

 경우, 시트는 쪽 말단에  (폭  가 질러) 꺼워지고 그리고 지는,  본  쐐   시트[0098]

 것  직 다. 시, 것    다  보다  다 에   게 다.  

는 단  사   다. 본   에 ,   단  사  통  [0099]

다. 택 , 는   다  통    도 , 가 는  사

  다. 는 시트  폭  가 질러 시트  께    어   어 

걸  다  포   다. 것   업  계 들  단단  지 도  매우  공

포   다. 

 염료는 새 눈(indentation)에  마  는  는  단  는 단 들  공   다.[0100]

마  는     같   시트에 는 시  타내는  쓰   다.

직 는, 시트는  포  업   어도 2 lbs, 직 는 4  (실시  M에 재  신[0101]

/ 단 시험에  )  강도  갖는다. 포 에   포  도/   득  미 다.

  강도는 시트  포  공    같  에 는  에  러지지 는 것  미

다.  같  에  는 다운 시간  통   감 시 고  포  계가 재- 드 어

에  득  감 시 다. 

직 는,   공   담  특  니트 사민   감   90   미만  동  열에[0102]

다.

 동 ,  들  CO2 체  같  계 체  주 여 가  포말  신  시 도  는[0103]

것  가능 다.  

등록특허 10-1564472

- 20 -



본  다 ,  시트  루어진 다   는  사   다.  같  다   [0104]

 상  담  들    는 미 트 다.   포 여, 가  들   도

꾸   사   다.  다  는 니 틴   도  pH  극    pH

 시  갖는 가 들  사  포 다. 들   체  담  량  가시   사

  다. 가 들   공  는 공  미   에 직    다. 

강  습식 경에  담  시트   돕   CMC  같 ,  매개  재료들  에[0105]

사   다.  다  는    돕   에 ( 것  타 에  연 도

생 다)  첨가 는 것 다. 

연 담  사 들  강 막  가 지 는 니 틴   몸  주 욱신거린다고 다. 것[0106]

  특  에  특   과   사 에  욱신거림  식  강 는 것

직   다.  들 ,  니 틴    감각 사  공   다. 것  

 는 다  들  는 ,  들 , 민트, 민트, 그린  본  당업 에게 

지만  많  언   없는 타 가 다.

건식 드   동  다. 집  는 집 경  는 드는 고 지 고 균 지[0107]

는   가 다. 그러므 , 특  경우 동  진 고  산  평평 과 균  가

 , 실리  도체  같  (  들 ,  실리 트)  사 는 것  직 다.

동     통 도 생 다.  들 , 고 단 믹  사    미 는 [0108]

  " " 는 집   막는  다. 고 단   갖는 (통상 재료

공 에  는)   에 첨가   다. 단  는 집  , 들

거 는 것  극  어 고;  고 단   어 만 다.  는   담

사 , 고 단 없  첨가 , 집  어 량  고 지  시트가 생 다. 동  재료가 고

진 트 드   같 , 고 단  첨가  것  생 지 고 시트는 우 다. 

담  에 여 다  식    사 는 것  가능 다.  들 ,  에 지 상승[0109]

 포   다. 많  다  가 담  께 사   다. 

본   에 , 담   도 1  도 2에 개략  타낸  실시  에  [0110]

  다. 

도 1에 타낸  같 , 든 고체 재료는 울(2)  량  고 과 다지  에  리믹 다.[0111]

미  가  량   고 드 믹 (4)에    다. 드 믹 (4)  드는 

(6)  갖는 믹 에 첨가 고, 다진 재생   첨가   고 여   마감 다.  그리고 

 마 리  (8)에    다. 

 과 별 여, 본  -    게 다. -     고[0112]

탈  가 없다는 것  미 다.  가 사   다.   공 는 것  

  슬  다 에    보   어  도 (  들 , 트 닉 공  사 여) 

어  다. 

도 2는 본  담   에 사   는  공 / (10)    타내는 개략도[0113]

다. 가열 역(11), 냉각 (13), 다 (15)  드 (19)  갖는  단  사 는 본  

   처리   본 에  개 다.  사 샤 트(12)    냉각  -냉각

공(14)에    다. 가  럴과 공   냉각 (17)에 , 럴(16)  공  (20)에 

 공 는 공  (18) 주변 역  냉각   거  (20)  막는 것  막는다. 사  

  지   (cavitation) 없  사(12)가  지 도   균 다. 통  포트(22)

가 공 어  없고 매 러운 시트  지   / 체  거 다. 

도 3  본  담   에 사   는 규   공    타내는 개략도 다.[0114]

도 3에  고체  체  포 는 (24)  연  량 공 (26)  (10)  (20)  공

다. 다 (15)  는  시트(27)는 냉각 (28)과 러(30)   통과 다. 그리고  

감게(32)에  (29)에 감 다. 

도  4는  본   담   에  사   는  간  규   공    타내는[0115]
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개략도 다. 도 4는 도 3과 사  공  타내지만, 균  (34)에  고체 드 (24')  체 태

 미 /가  드(25)  개별 공  허 다. 본 는 차 염  고 척 시간  는 

 갖는다. 

도 5는 본  담   에 사   는 규   공    타내는 개략도 다.[0116]

도 5는 도 4  사  공  타내지만, 각각 연  량 공  (26a, 26b, 26c)  통  체 (24a), 

 고체 드(24b)  담 (24c)  개별 공  허 다.  는 차 염  고, 척시간

고,   감 시 고   는  다. 

도 6  웨  에  균  께  보 는 본    에 사   는, [0117]

 러 (36)  가열 러(38)  갖는,  공    타내는 개략도 다. 

본   다   담   니 틴 , 어도  열가  체  담  포 는 [0118]

   포 는 시트  공 고, 그리고 상  시트  사  볼 강에, 개 에 는  

에 는 것에 , 사 에게 달 는 다. 본  니 틴  사 에게  생체 가능  태

달   도  다. 시트는  들 , 볼 강에 시트   에 V-   시트   

시트  략 간 지 에    다. 

본  담  시트  사 에 , 담  시트  볼 강에 착시 고  는 시간  가시 는 것  사[0119]

가 시트  "V "  는 태   달   다. 담  시트는 x  y  

매 거  는 단   다. 러  단  시트는 그 후 시트가 .5 x  y가 도   

는 사에  략 시트  간지 에    다. 어 "V "  생  태  말 다. 담  시

트는 재  꺼울  고  도  링- 사 특  타낼  다.  그리고  볼 강

에 고 링 사 특  담  시트가  과 상 없  볼 강에  게 착 도  다. 

공  연 담    주  는: (a) 맛, (b) 동 , (c) , (d) 지, (e) 사  [0120]

 재량, (f) 상  가격 (g) 막 착 , (h)  , (i) 삼 지는 담   감 , (j) TSNA 감

 것  생각 다.

맛.  맛  어느  (product)  경우 다. , 강  맛들  병 는 능  타  [0121]

, , 연 들  연 담   경험   경우 다. 우리  감각 (organoleptic)

 우 다. 

 동 .  담     담 에  연  견  니 틴  과  다. [0122]

담 에  연  견 는 니 틴   개시  지  달  공 다. 막에 직  는  사

 는  공 여  그것  니 틴  강 막에 과  달 도  다. 본  매트릭

 담 에 , 상  재료는 우 가 없고 50 mils 보다  고, 볼 막과 는 ( 는  에 ) 

 갖고, 그리고 타      고 상  가  식  볼과  상  포

사 에 어   다. 것  첫 째 통과  막고   담  니 틴  트  가 다. 것  

우  과 여 매트릭 에   담  량에    pk 에  다. 게다가, 것  매

트릭 에  막 진  어 욱 진시킬  다. 다  연 태  담 는 지 고 , 

미,  재료 등  포 지 므 , 퓨어 담  는 담  에  에  담  체  상

  다  연 태에  보다  다. 에 여, 그리고 매우 게도,   담  

 경쟁 연 담  에  사 는 체 담   과 여 상당  다.  결과는 막

통  니 틴    다. 

강 막에 는 담    는 것  본   다. 는 본  가지 상보[0123]

  통  루어진다. , 그 체  시트 매트릭    역  다. 째, 미 게

미  담  들  사     공 다.  보 료  결과가 여 에 재  에 

에 , 러  는 통  담  에  볼  는 것보다   니 틴  가 다. 

. 연 들  그들  강에 담  는 것  지가 다. 상   매 러운 고  [0124]

가  고  색  착색 어  다.  

지. 지는 편리 고 들고다닐  어  다. [0125]

 재량. 연   미지  갖는 사  동 다. , 연 담  는 재량  동 어  [0126]
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다. 상 , 연  본  담  시트 과 같 , 타  없고  다( , 강

 거  가 없다).  동   연  "담 "  쓰 에   경  다. 담

우 는 리  차지 는 사  우  트(specter)  가시 다. 그러므  본  우 가 없 ,

   는  러  들  없 고 주변 경  청결 게   다. , 본 

 경 염  감 시킬  고, 사 에게 사  건에  처  는 다  사 들에게 감  주는

걱  없  사 는  공 다. 

 가격. 상  담  산업  고  산업 다. 거  에 고가   계 시 에  가[0127]

 틈새 상 다. 공  ,  재 고 는 담    경쟁  어  고 

 동  냉   지  다(  들 ,  Camel  누 ®  같 ).  에 지   가

갖는, 냉 에   재  는 경  직 지 다. 

막 착 .  막 착   사 에   내에 어  다.  지 게 막[0128]

착  경우,  사 가 강 내  원 는 에   에, 강 직에  게 들러  

다. 욱 ,  지 게 막 착  경우, 사 는 보통     움직   편  경험

 고 - 본질 , 지  막 착     같  몸과  께 결 여 편 게

 것 다.  

그 결과  낮   막 착  강에   움직 ( 돌  다니는 느 ) 것 다.  같  다[0129]

님  편 고 사 에게 지 다. 욱 , 강에   다님  과  강    시간

 감  가시 , 그리고 타   상당   가시 (   게   고 니 틴

원 는  에 담  삼킴  도   ) 니 틴  감 시킬 것 다. 

 .  리    사 에 다.   각에  어  고 [0130]

가 사 에 맞게 통  어  다(  들   "V Architecture" 참 ). 욱 , 상   포

, 는 aclar®과 같  고가  막 포  없  리  다. 본  시트는  착  

가 없 ,  들  100  간 동  포  없  실 에  보   다. 본  시트는 게 감 지 

고 가 ( , 어지는 능 )  실  없   다

삼 지는 담   감 . 사 에  담  시트  사  통 , -  연 담  과 [0131]

여 에  삼 지는 담   감 시 는 리  결과  얻는다. 것  직  결과  - 본

 니 틴   생체 가능  통  에  담  과 여  는  매트릭

에   량  담  사 도  고,  통  연 담  ( -  고 )보다 본

 담 가 실   삼 진다.  

TSNA 감 . 담  특  니트 사민(TSNA)  담  사 들에게  주  원  고 고 다. , 런[0132]

에 ,  에  TSNA     는 것  직 다. 것  담  TSNA  낮게 시

여 루었다.  에  낮   량   TSNA   경감  것 다.  러   지

연시   누 가  냉 다고 믿는다. 

TSNA는 다  들 에 도, 열에 시 는 것에  만들어진다고 생각 다. ,  TSNA's가 생[0133]

다고  ,  담  체  시간    다(  참 ). 에 여, 상

낮  는 도  사   는   낮  가공 도  사   다. 

에  담   시간 ,  사    도   사 고 과 께, 건  드  [0134]

 공    사 에  감   다.  

가 , 담 는 보   가 미  후  주   다. [0135]

다  본   실시 들 다. [0136]

실시  A[0137]

다  들   10 kg  에   8 컵  / 진 트  식  가공 에  다  [0138]

사 여 건  드  다.
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 1

[0139] % 공

HPC LF 58.75 Aqualon (Hercules)

 리  FCC, NF 3 Spectrum

리  NF 5.25 Roquette

쓴맛 차폐 2 Ungerer

2 Tate & Lyle

25 Bruton

민트 미 2 Ungerer

TiO2 2 DNP International

100

건  드 , rpm  180  맞 고 럴 도   에  230℉  맞 고 후 과 슬  다 에 [0140]

300℉  맞  단  사  (L/D ration 36)에 공 다. 에 재료  시간당 7kg  도  공

다. 미  체   다. 슬  다  30 mil  맞 었다. 슬  다  폭  10

다. 시트  거(take off) 러  고 께는 13 mils 었고 어느  재료  사 지 고 

러에 감 다. 에  재료  시간  략 90 다. 께  고 웨 에 걸쳐  체  균

다.

시트는 연 고 튼튼 다. 각들  1   1   단 다. 각들  러트리지 고 180[0141]

도    었다. 들 각들  어 상  몸에 고  시간  12 내지 25 었다. 타   많

 재 는   몸에  ,  샘 들   시간  8 내지 15  타냈다.   시간  

시간 동   민트  가 다. 것  통상  주  막  지  과  상당  연 다.  

실시  B [0142]

실시  A    폭 1  보  만들   통상  슬리  사 여 슬릿 다. 그리고  [0143]

 막 산업에  트립  고 그들  트  어 리는  사 는 F&G 포  계  사 여 보

 공  단 다. 재료는 게 고  청   Chloraseptic® 후염 트립과 같   

에 사 는  트에 10- 운트 었다.

실시  C[0144]

실시  B  보  틴  단  사 여 각  게 다. [0145]

실시  D [0146]

다  들   10 kg  에   8 컵  / 진 트  식  가공 에  다  [0147]

사 여 건  드  다. 

 2

[0148] % 공

HPC LF 55.75 Aqualon (Hercules)

 리  FCC, NF 6 Spectrum

리  NF 5.25 Roquette

쓴맛 차폐 2 Ungerer

2 Tate & Lyle

25 Bruton

민트 미 2 Ungerer

TiO2 2 DNP International

100

건  드 , rpm  180  맞 고 럴 도   에  230℉  맞 고 후 과 슬  다 에 [0149]

300℉  맞  단  사  (L/D ration 36)에 공 다. 에 재료  시간당 7kg  도  공
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다. 미  체   다. 슬  다  30 mil  맞 었다. 슬  다  폭  10 

다. 시트  거 러  고 께는 13 mils 었고 어느  재료  사 지 고 러에 감 다.

에  재료  시간  략 90 다.

께  고 웨 에 걸쳐  체  균  다. [0150]

  실시  A  같  매 럽고 연 고 강 다. 시트  각  고 강에 사 다. [0151]

리  태에  가  가  에도 고, 막 착  상당  가는 견 지 못 다. 

상  에도 고,     에  러그에    타내었다.[0152]

것  사  사에  가 어   열 달  가  에 개   다. 그러므 , 

과 같  냉각 시  사  에    도  지   다. 그러 , 실시  1  우  가

 볼 , 상  실시  가  가 가 (  같  가 에  주어 막 착  가시킴) 

 개    거 고 보지 다.  

실시  E[0153]

다  들  각각  에  5 kg  에   8 컵  / 진 트  식  가공 에[0154]

다   사 여 건  드  다. 

 3

[0155] % 공

HPC ELF 60 Aqualon (Hercules)

 리  FCC, NF 2 Spectrum

리  NF 5 Roquette

쓴맛 차폐 2 Ungerer

2 Tate & Lyle

25 Bruton

민트 미 2 Ungerer

TiO2 2 DNP International

100

 4

[0156] % 공

HPC ELF 60 Aqualon (Hercules)

 리  FCC, NF 1.25 Spectrum

리  NF 5 Roquette

쓴맛 차폐 2 Ungerer

2 Tate & Lyle

25 Bruton

체리 2 Tobacco Technology

TiO2 2 DNP International

Red 40 염료 .75 Colorcon

100

 5

[0157] % 공

HPC ELF 60 Aqualon (Hercules)

 리  FCC, NF 2 Spectrum

리  NF 5 Roquette

쓴맛 차폐 2 Ungerer

2 Tate & Lyle

25 Bruton

보 2 Tobacco Technology
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TiO2 2 DNP International

100

각각  경우에, 건  드  rpm  180  맞 고 럴 도   에  180℉  맞 고 후 과 슬[0158]

 다   150℉  가시  단  사  (L/D ration 36)에 공 다. 에 재료  시간당

7kg  도  공 다. 미  체   다. 슬  다  30 mil  맞 었다.

슬  다  폭  10 다. 시트  거 러  고 께는 13 mils 었고 어   재료  사

지 고 러에 감 다. 에  재료  시간  략 90 다.  공  낮  가공 도 

750 psi (실시  A  경우에  략 280 psi과 에 )  가 는  는  도

변    같  균  루는 것  특  다고 시 지만, 께  고  체  균

 다.  도   루도  연  량 공   균  사  사  

다. 에 여, 다  량   다   균   보   가 에  다. 시트는

튼튼 고 매우  보 다. 가  는 강도  어느  실없  20  동  실  상태에 시 다.

각각  미  시트는 1  사각  각  단 고, 그 후 강에 사 다. 각  실시  A  시

트보다 다   막 착  것  견 다. 것  HPC ELF  특 에 다. 

실시  F[0159]

다  들   5 kg  에   8 컵  / 진 트  식  가공 에  다  [0160]

사 여 건  드  다.

 6

[0161] % 공

PEO 1105 5.5 Dow (Colorcon)

PEO N80 30.94 Dow (Colorcon)

PEO N10 13.75 Dow (Colorcon)

HPC LF 4.81 Aqualon 

말티 12.75 Roquette

2 Tate & Lyle

25 Bruton

타민 E TPGS 2 Eastman Chemical

민트 미 2 Ungerer

시트 산 NF CL-131 1 Spectrum

TiO2 0.25 DNP International

100

건  드 , rpm  180  맞 고 럴 도   에  230℉  맞 고 후 과 슬  다 에[0162]

300℉  맞  단  사  (L/D ration 36)  공 다. 에 재료  시간당 7kg  도  공

다. 미  체   다. 슬  다  30 mil  맞 었다. 슬  다  폭  10 

다. 시트  거 러  고 께는 12 mils 었고 어   재료  사 지 고 러에 감

다. 에  재료  시간  략 90 다. 

께  고 웨 에 걸쳐  체  균  다. [0163]

시트는 연 고 튼튼 다. 각들  1   1   단 다. 각들  러 리지 고 180 도[0164]

 복  릴   었다.   는  실시  A  과  에   개  막 착

다.  

실시  G[0165]

다  들   10 kg  에   8 컵  / 진 트  식  가공 에  다  [0166]

사 여 건  드  다.
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 7

[0167] % 공

HPC LF 53.75 Aqualon (Hercules)

 리  FCC, NF 3 Spectrum

리  NF 5.25 Roquette

 마 커 2 Ungerer

2 Tate & Lyle

30 Bruton

민트 미 2 Ungerer

TiO2 2 DNP International

계 100

건  드 , rpm  180  맞 고 럴 도   에  230℉  맞 고 후 과 슬  다 에 [0168]

300℉  맞  단  사  (L/D ration 36)에 공 다. 에 재료  시간당 7kg  도  공

다. 미  체   다. 슬  다  30 mil  맞 었다. 슬  다  폭  10 

다. 시트  거 러  고 께는 13 mils 었고 어느  재료  사 지 고 러에 감 다.

에  재료  시간  략 90 다. 께  고 웨 에 걸쳐  체  균  다.

시트는 연 고 튼튼 다. 각들  1   1   단 다. 각들  러트리지 고 180[0169]

도    었다. 들 각들  어 상  몸에 고  시간  12 내지 25 었다. 타   많

 재 는   몸에  ,  샘 들   시간  8 내지 15  타냈다. 실시  A  시트

,  같  재료  1  사각 각  사 들  담  맛  미 게 가  시 다. 

실시  H[0170]

 시험  통  연 담   사 에  얼마  많  담 가 삼 지는 가    [0171]

다. Copenhagen 우  사 다.   량 산  찰 었고 근  량  가지 가 택

었다 - 1.147 그  우   1.101 그  우 . 담   량  , 본 연 는 1 우

350F에  시간 동  에  컨트  건 도  고 다.  같  건  후 상  우  량

고 667 mg 었다. 

 량  1.101 그  2 우  통상   볼에 30  동  사 다. 상  우 는 그 후[0172]

350F에   시간 동  건  겪었다. 건  후 우  량  345 mg 었다. 

건  후 량 격차  미는 사 가 도  담  사 에   사 시 332 mgs  담  미 ( 략 667[0173]

- 345 mgs)  삼  다.  

실시  I [0174]

들  다  량  에  같   믹  사 여 만들어 다.  [0175]

 8

민트 (17 lbs)[0176]

% 공

HPC LF 57.75 Aqualon (Hercules)

 리  FCC, NF 2 Spectrum

리  NF 5.25 Roquette 

쓴맛 차폐 2 Ungerer

2 Tate & Lyle

25 Bruton

민트 2 Ungerer

리 린 1 Lognis

TiO2 2 DNP International

듐 보 트 1 Arm and Hammer

100
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 9

민트 (7 lbs)[0177]

% 공

HPC LF 58.75 Aqualon (Hercules)

 리  FCC, NF 2 Spectrum

리  NF 5.25 Roquette 

쓴맛 차폐 1.5 Ungerer

1.5 Tate & Lyle

25 Bruton

민트 1.5 Ungerer

리 린 1.5 Lognis

듐 보 트 1.5 Arm and Hammer

TiO2 1.5 DNP

100

 10

체리 (6 lbs)[0178]

% 공

HPC LF 53.75 Aqualon (Hercules)

 리  FCC, NF 4.25 Spectrum

리  NF 5.25 Roquette

쓴맛 차폐 2 Ungerer

2 Tate & Lyle

25 Bruton

체리 4 Tabacco Technology

Red # 40 .75 Colorcon

듐 보 트 1 Arm and Hammer

TiO2 2 DNP

100

 11

체리 ( 6 lbs)[0179]

% 공

HPC LF 53 Aqualon (Hercules)

 리  FCC, NF 3 Spectrum

리  NF 5.25 Roquette

쓴맛 차폐 2 Ungerer

2 Tate & Lyle

25 Bruton

체리 4 Tabacco Technology

Red # 40 .75 Colorcon

듐 보 1 Armin Hammer

TiO2 2 DNP

시트 산 1

리 린 1

100
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 개  든  실시  A에 재  공  건  다. 리 린  상   막 착  가[0180]

시 다고 시 다; 는   착  가시 다. 착   1% 상  사  원 지

는   착 에 도달 다고 었다. 

실시  J[0181]

4  건강  지원 가 실시  1   각  동  여량  사 고 다    실시[0182]

체리 미  각들  사 다. 4   3  ,  실시  체리    니 틴  뛰

어 다고 보고 다. 것  니 틴 에 듐 보 트  사 과 pH  과에 여 다. 

실시  K[0183]

다  들   11 lbs  에   8 컵  / 진 트  식  가공 에  다  [0184]

사 여 건  드  다. 

 12

[0185] % 공

HPC LF 59.25 Aqualon (Hercules)

 리  FCC, NF 2 Spectrum

리  NF 5.25 Roquette 

 마 커 2 Ungerer

2 Tate & Lyle

25 Bruton

민트 2 Ungerer

TiO2 2 DNP

리 린 .5 Lognis

계 100

  실시  1에  공 에  고, 사 게 균   웨  가 다. 상과 같 ,[0186]

리 린  감 는 생  시트  께  감  가 다.

실시  L[0187]

다  들   6 lbs  에   8 컵  / 진 트  식  가공 에  다  [0188]

사 여 건  드  다.

 13

[0189] % 공

HPC ELF 61 Aqualon (Hercules)

리  NF 6 Roquette

쓴맛 차폐 2 Ungerer

2 Tate & Lyle

25 Bruton

민트 미 2 Ungerer

TiO2 2 DNP International

계 100

  실시  1  에  고, 사 게 균   웨  생 다. 다  에 [0190]

 가 , ,  리  거는 시트  연 과 강도에 리 게 지 다. 샘  

단 고, 60  찰 간에 걸쳐 연 과 강도  지 다. 가  재는 극단  후 건에

 (  착  )에 직 다. 

실시  M[0191]

다  들   6 lbs  에   8 컵  / 진 트  식  가공 에  다  [0192]
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사 여 건  드  다.

 14

[0193] % 공

HPC LF 57 Aqualon (Hercules)

리  NF 5 Roquette

2 Tate & Lyle

6.25 Argo Corn Starch

25 Bruton

체리 2 Ungerer

TiO2 2 DNP

Red #40 .75 Lognis

계 100

건  드 , rpm  180  맞 고 럴 도   에  260℉  맞 고 후 과 슬  다 에[0194]

260℉  맞  단  사  (L/D ration 36)  공 다. 에 재료  시간당 7kg  도  공

다. 미  체   다. 슬  다  30 mil  맞 었다. 슬  다  폭  10 

다. 시트  거 러  고 께는 13 mils 었고 어   재료  사 지 고 러에 감

다. 에  재료  시간  략 90 다. 께  고 웨 에 걸쳐 그리고  통  균 다

는 것  다. 

시트는 에 어느 통상  가  재에도 고 연 고 튼튼 다.  검사 고 에 [0195]

 첨가  것  착  욱 감 시 는  다는 것  식 다.  실리 트도  역   

다는 것  찰 다. 과 실리 트  첨가는 극단  후 건에  착  는  직 다.

실시  N[0196]

실시  L  시트  단 고 틱   타  에 다. Bruton  담  에 뿌[0197]

다. 가  실 담 가  열었   에 달   주었다는 것  견 다. 에 여, 

시트 각  착  찰  없  극  도  습도에 다. 것  실 담 가 각들 사 에 리

지 는 역  는 것에 여 다. 

실시  O[0198]

pH가   결 는가    시험  실시 다. 실시  A  시트  시 다 -  20[0199]

g에 시트 10 g. Oakton pH 미  사 여, pH가 6.8  다. 동  재료   달 후에 동  식

 시험 고, 그 결과는 6.71 었다. 

실시  P[0200]

탄산 트  포 는  pH에  과  는 시험  다. 실시  H  째 체리[0201]

시트는  실시 에  고, pH는 7.34  었다. 

실시  Q [0202]

/ 찢  시험:[0203]

/ 찢  시험[0204]

실시  A  샘  Baker 0-25 lb 링 규   후 에 착  내  강   에 상  말[0205]

단  립  고 시 고  다  내  강   립에  말단  립  고 시 다. 시험 샘

 가 고  내  강   립  10 lb  고  게 지  샘   상(찢어짐)  지

천천  당겼다. Listerine PocketPaks® 강청결 트립 (쿨 민트) (  )   0.5 운드에  상

었고, Monosol Rx, LLC  , 드  러지 트립  0.25 lbs.에  상  , 본 에  담

/NICOTINE 시트는 7.5 lbs에  상 었다. 

러   결과가 매우  주  원   는,    샘 에  타 는  같 ,  강[0206]

도   슬리 과 포 에  매우 가  다.  어지 ,   게 다. 본 
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 과 같 ,   슬리 과 포 에  지 에  찢  내  가  다

실시  R[0207]

본  담  볼 시트  니 틴  생  가능   Nulife Chewettes  니 틴  생  [0208]

가능 :

 실시 는 담  75 mg  는 실시  A  시트  다. [0209]

연 담  니 틴 는 담  만 도  결  고 리 식 고 다. 연 담  니 틴[0210]

취는 리 연 어 다.  공  보건 가들  Swedish SNUS 타  연 담 가 재 매 는 

연 담    고  니 틴  공 다고 믿는다. " 웨  누    니 틴 달  

과 사 고, 니 틴검,  드 ,     포 는   니 틴 체 료 보

다 훨  다" ("Is Low-nicotine Marlboro snus really snus," Jonathan Foulds and Helena Furberg, Harm

Reduction Journal 2008 5:9 참 ).

 SNUS 사 Swedish Match는 그것  Gothiatek   Erik Lunell  Marienne Lunell에 [0211]

 니 틴  연 에 참여 다. Lunell 연   "2-mg Nicorette® 검과  4가지 

 웨  누  사  후 상상태 니 틴  : 차 연 ." (Nicotine & Tobacco Research Volume

7, Number 3 (June 2005) 397-403) 다. 

Gothiatek cited Lunell 연 에 , 들   - 단 12시간  각 1시간 - 웨 산 SNUS  4개  다  강도[0212]

 , 그리고 다  시간 간격에  니 틴 검 2 mg  취 다. 그 결과 니 틴  도 곡  도 7에 타

내었다. 

Lunell 연 는 2 mg 검  니 틴 는 "  드  미니(Catch Dry Mini)"  니 틴 [0213]

사실상 거울  다.  드  미니는 담  300 mg  는 SNUS 우 다 (Lunell 참 ). 니

틴   담  800 mg  는  리 리 에  2 mg 검  거   다.

본  시험  , ( 에게 각 시간 동  가  여량  여  Lunell 연  별  ) 단[0214]

여 연  6  에게  담  75 mg  는 담  시트  니 틴  2mg 검과  

 다. 니 틴  도 시간 곡   8에 타내었다. 

욱 특별 , 공개 , , -처리, - 간, - , 단  여량, 차 가능  생  가[0215]

능  연  본   담   시트  니 틴과  Ceejay  Healthcare  Private  Ltd.,  India  (Positive

Healthcare LLC, New York, USA과   )  (니 틴 2 mg과 동등  니 틴 Polacrilex USP  는)

Nulife Chewettes  것과 여, 6  건강   에게  식  건 에  각 여 사 에  7

 실 시간  다. 

연  (들):[0216]

시험: 본  담  볼 시트  단  경  여량 75 mg (  "FT-TBF"  ). [0217]

참 : Ceejay Healthcare Private Ltd., India (Positive Healthcare LLC, New York, USA   )에[0218]

 (니 틴 2mg과 동등  Nicotine Polacrilex USP  는) Nulife Chewettes  단  경  여. 

 연 는 ICH -  우  상 사 에  내, 도   상 사  가 드 (2005), ICMR - 간 참가 에[0219]

  티  연 에  리 지  (2006)  헬싱  언에  언  원  (WMA General Assembly,

Tokyo 2004)에  었다.

본 연   (1) 건강   에게  식  건 에   에  니 틴   생  가[0220]

능  사 고, 그리고 (2) FT-TBF  Nulife Chewettes  상 상태, , 상    내  평가

니 링 는 것 다. 건강 ,   지원 는 지원   택 었고 통계 , , 개  

가 사,   실험  포 는 연 에  포  에  린 다. 욱 ,  X- , ECG, 

, 생 , 청   변 과 같  실험실 연  리닝 과   다. 평가에

사  검  택  건강  지원 에  다.       시험  든 택  개체

에  다. 든 개체들  료/ 료사, 리  시험, 실험실 연 , ECG  X- 에   에 

 건강 고 연  포     만 다. 
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든 개체에게 여 2시간 에  식  공 다. 개체들  연/ /탄산 료/ 포도 는 포도 [0221]

/ 산틴   연  지  동  내내 지 었다. 개체들에게는 여  후 15  동  식 는 료

 는 것  지 다. FT-TBF 75 mg 는 Nulife Chewettes 2 mg  개체에게 간 I 05/04/08  간 II

12/04/08에   9시 30 에 여 다.  연  간에 시험  여  개체는  에

 다  간에는 참   다.  간 사 에는 7  간  었다. 각각  간에,  14 

 샘  (각각 1  x  5  ml)  00.00  hour  ( 여 ),  여 후 00.08,  00.16,  00.25,  00.50,  00.75,  01.00,

01.25, 01.50, 02.00, 03.00, 04.00, 06.00  08.00 시에 집 다.  연 에  개체당 취 진  

는  166 ml 다. 집 후,  샘   리   4℃에  10  동  3000 rpm에  원심 리

다. 든  샘   취 고(2 sets) -20℃에  보 다.  샘  첫 1 ml  첫 째

취  집 고   샘   째 취  집 다. 든 개체들  에  찰

다.

 니 틴, 티닌     Phenomenex Strata-X 33Jm, 30mg/1 ml SPE 트리지  사[0222]

는 고체상 에  간 EDTA   취  0.250  ml  다.  샘  Phenomenex  Luna

HILIC 200A, 100x 2mm, 5J 럼  사  질량 트럼 (LC-MS/MS)  결  체 마 그 에 주

다. 동상  1OmM 늄 포 트  (pH 3.5): 니트릴 (10:90)   루어진다.  

  량 다. 가  (1/x2)   여  도  다. 

본  담  볼 시트 (FT-TBF) 는 Nulife chewettes  단  경  여량  각 간에 여 다. 처리 단[0223]

계들  각각   여 사 에 7 간  간에  리 다. 

든 개체들에게 2  처리  당 다. FT-TBF 여에 어 , 든 개체들  시트가   지[0224]

시트  보 다. 시트가  는  19~34  걸 다. 연  상 단계  결  후, 생  징후 

 연 -후 실험실 시험  개체들  건강 상태에  변 가 없  다.  식   견 었

고  사 에 찰   에   차 는 없었다. 

샘   질량 트럼(LC-MS/MS)  사 여 다. 연  동 , 개체들  상  가 고 러지[0225]

 보고 지 다. 

타  후, 험  (FT-TBF)   참   (R)  Ceejay Healthcare Private Ltd., India  (니 틴[0226]

2mg에 상 는 니 틴 Polacrilex USP  는) Nulife Chewettes 보다 우  생  가능  타

낸다는 것  찰 다. Cmax, AUCt  AUCinf에  시험  참  니 틴  PK 계 들  각각 5.66, 19.54,

27.30  3.89, 15.30, 22.87 다. 시험에  티닌  Cmax, AUCt  AUCinf에  참  pk 계 는 각각

19.34,  122.41,  886.01   15.37,  87.01,  233.17  다.  니 틴과 티닌에  시험  참  Vz  ( 포

)  각각 14260188.25,  488454.45   4319888.30,  127879.28  고 거 (CI)는  각각 3378838.03,

110488.18  153492.40, 9106.64과 같  니 틴과 티닌에  시험  참     다. 

에 :[0227]

Cmax= 특  시간 간격에 걸     도[0228]

AUCt=  사다리 에  산  에 , 시간 0에   가능 도 지 ,  도  시[0229]

간 곡   .

AUCinf= 시간 0에  지   도  시간 곡   . AUCO-∞ 는 AUC0-t    [0230]

가능  도  거  상   산 다.

AUCExtrap=  도  시간  삽 [0231]

VZ  단계   는 포 [0232]

CI=  리어런 , CL= 여량/AUC  산 다[0233]

MRTlast=  도   삽 지 고,   도  포 는 값 지    [0234]

평균  시간: MRTlast = AUMClast /AUClast

MRTINF=  도   삽   평균  시간[0235]
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AUMClast=  찰에  계산  간 곡   [0236]

TBF=담  강  (시트)[0237]

CRF= 사  보고 태[0238]

AE= [0239]

ANOVA= 산 [0240]

든 개체  에  니 틴  도  평균  본  샘  (곡  40)과 참  샘  (곡  41)에  시간에[0241]

 도 8에  다. 

본  75 mg 담  시트  Cmax(   도)는 5.66  2 mg 검  평균 Cmax(   도) 3.89[0242]

여 - 참  검  30% 과 다. 75 mg 담  시트  평균 AUCinf (0 내지 지 ,  도  시간

곡   )는 27.30  2 mg 검  평균 AUCinf 22.87과 여 참  검  16% 과 다. 

 연  미는 재  시트에  담  니 틴 생  가능  극  강 다. 75 mg 시[0243]

트는 2 mg 니 틴 검보다 상당  많  니 틴  달 고,  Lunell 연 는 300 mg SNUS 우티는 니 틴 

달에  2 mg 니 틴 검과 거  닮 다. 

실시  S[0244]

니 트 10 각, 각각 1.2 mg  에 담    떼어내고;   떼어낸 후, 각각  각  [0245]

 각각  1mg  었고,  그러므 ,  10  개는   10  mg 었다.   10  mg  실시  A    30  mg에

첨가 고, 체  고 냉각 포   각 사 에  가열 여 시트  다.  실시 , 실

시  A    10 mg  시트  다. 500 mg 각   다.  A  5  동  시

고 량  155 mg  낮 었다. 7 에,   재 다. 그리고 ,  시험  500mg 니 트

(25% 는 125mg  검 다)에  실시 고 5 에 277 mg  었고, 7 에 261 mg, 그리고 10 에

237 mg  었다. 그러므  니 트에 사   체, polachlex는 에 지 므   시

간  연 다고 결  지었다. 

시험   실시에 500 MG에  복 여 다  결과  얻었다:[0246]

2   시험 : 462 mg.[0247]

4 : 301 mg.[0248]

5 : 119 mg. [0249]

7 : . [0250]

시험   체 (polacrilex)  125 mg. 검  갖는 실시  p 500 mg  복 다:[0251]

2 : 470 mg.[0252]

4 : 370 mg.[0253]

5 : 310 mg.[0254]

7 : 275 mg.[0255]

10 : 230 mg.[0256]

 체는  시간  늘릴 것  결 지었다. 것   원 지 는 맛  미립  운  것 다.[0257]

(Polacrilex는  태  공 는 매우  가  폴리 릴  공 체 다.  체는 다 과 같

 특  갖는다:

지  : 산   지[0258]

매트릭  : 가  폴리 릴  공 체[0259]

: 복실  [0260]

리  태 : 색 내지 색 미   동 말[0261]
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 태 : [0262]

 (US ): + 100 - 0% [0263]

   + 200 - 15% max. [0264]

          - 200 - 85% min. [0265]

  량 : 10.0 meq/dry gram (min)[0266]

도 : 든 통상  매에  )[0267]

실시  T[0268]

실시  A    5 운드  실시  A  동   다. 다 가  열리고 거 러[0269]

가 천천  닫 는 것  고는 동   건  시트  는  사 다. 것  시트  께

25 mil 지 가시 는 과  갖는다.  사  rpm  180 rpm  가시킴에  여  껍

게   다는 것  찰 다. 1 in
2
 각  단 고 는  략 45  걸 다.  

시  주변 상태에 60  동   후 연 다는 것  견 다. 

실시  U [0270]

실시  A    1 운드  실시  A  동  에  다.   각  루미늄[0271]

포  사 에  다.  포  샌드  재료  325℉  트   언  사 에  샌드

고, 것  샌드  착 다. 열과   시트  시 다. 생  시트는 께가 고

지 고 평균 께는 30 mils 고 연 다. 

실시  V[0272]

실시  A  210 mg 량 각    다  가지 샘 들  TSNA   검  3  실험실  보[0273]

내었다. 결과는 평균 TSNA   량  3.56 ppm 었다. Brad Rodu  "Smokeless Tobacco and Oral Care: A

review of the Risks and Determinants", Crit Rev Oral Biol Med 15(5) 252-263 (2004)   Bruton  

담 에  TSNA 에  공  가능   고 것   공  에 포  담

에  TSNA  가  지 다고 결 내 다. 

본    재 지만 본  지 는다. 다  변  개 가 여 에 첨  청[0274]

  어  없  만들어질  다는 것  본  들에게  것 다. 

실시  W[0275]

실시  A    샘 들  검  3  실험실  보내어 그들  니 틴 도  평가 다. 결과는[0276]

다 과 같다:

 15

[0277]

 결과  리뷰는 니 틴 도   산에  타   같  각들  우  량 균  다.[0278]

상   편차(RSD)는  100-154/3846=4 다. RSD가 5 미만  것  직 다. 
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도 3
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도 5
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도 7
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