EP 3 976 838 B1

(19)

Européisches
Patentamt

European

Patent Office

Office européen
des brevets

(12)
(45) Veroffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
19.02.2025 Patentblatt 2025/08
(21) Anmeldenummer: 20727675.9

(22) Anmeldetag: 28.05.2020

EP 3 976 838 B1

(11)

EUROPAISCHE PATENTSCHRIFT

(51) Internationale Patentklassifikation (IPC):

(52)

C21D 7/13(2006.01) C22C 38/38(2006.07)
C23C 2/12(2006.01) C23C 2/4( (2006.01)
C22C 38/32(2006.01) C23C 2/28 (2006.01)
C21D 1/25(2006.07) C21D 1/18(2006.01)
C21D 6/00 (2006-07) C22C 38/26(2006.01)
C21D 7/02(2006.01) C22C 38/06 (2006.07)
C21D 7/10(2006.07) C21D 8/02 (2006.01)
C21D 8/04 (2006.07) C21D 9/08 (2006.01)
C21D 9/48(2006.07) C22C 38/04(2006.07)

C21D 1/673 (200607

C25D 5/36 (2006.01)

C25D 7/06(2006.0%)

Gemeinsame Patentklassifikation (CPC):

C22C 38/04; C21D 1/18; C21D 1/25; C21D 6/002;
C21D 6/005; C21D 7/02; C21D 7/10; C21D 7/13;
C21D 8/0226; C21D 8/0263; C21D 8/0426;
C21D 8/0436; C21D 8/0463; C21D 9/08;
C21D 9/48; (Forts.)
Internationale Anmeldenummer:
PCT/EP2020/064830

Internationale Veréffentlichungsnummer:
WO 2020/239905 (03.12.2020 Gazette 2020/49)

(54) BAUTEIL, HERGESTELLT DURCH UMFORMEN EINER STAHLBLECHPLATINE UND

VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG

COMPONENT FROM A FLAT STEEL PRODUCT, AND METHOD OF MAKING A METHOD FOR

SUCH COMPONENT

COMPOSANT FAIT A PARTIR D’UN PRODUIT PLAT EN ACIER, ET SON PROCEDE DE

FABRICATION

(43)

(73)

(72)

Benannte Vertragsstaaten:

AL AT BEBG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GRHRHUIEISITLILT LU LV MC MK MT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Prioritat: 29.05.2019 EP 19177256

Verdffentlichungstag der Anmeldung:
06.04.2022 Patentblatt 2022/14

Patentinhaber: ThyssenKrupp Steel Europe AG
47166 Duisburg (DE)

Erfinder:
FECHTE-HEINEN, Rainer
46238 Bottrop (DE)

GERBER, Thomas
44225 Dortmund (DE)
KERN, Andreas
40885 Ratingen (DE)
KUCHAR, Branko
40476 Diisseldorf (DE)
NIESSEN, Thomas
52068 Aachen (DE)
STOTZEL, Tim

56566 Neuwied (DE)
THOMAS, Ingo

47119 Duisburg (DE)

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europaischen
Patents im Europaischen Patentblatt kann jedermann nach MaRgabe der Ausfiihrungsordnung beim Europaischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebuhr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europaisches Patentiibereinkommen).

Processed by Luminess, 75001 PARIS (FR)

(Forts. nachste Seite)



(74) Vertreter: Cohausz & Florack

Patent- & Rechtsanwalte
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Bleichstrale 14

40211 Diisseldorf (DE)

Entgegenhaltungen:
EP-A1- 1 693 476 EP-A1- 2 881 486
EP-A1- 2 881 487 EP-A1- 3 354 364

EP 3 976 838 B1

WO-A1-2013/182621  JP-A- 2012 180 594
JP-B2- 4 134 355

Gemeinsame Patentklassifikation (CPC): (Forts.)
C22C 38/06; C22C 38/26; C22C 38/32;

C22C 38/38; C23C 2/12; C23C 2/28; C23C 2/40;
C21D 1/673; C21D 2211/004; C21D 2211/008;
C25D 5/36; C25D 7/0614




10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EP 3 976 838 B1
Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Bauteil, das durch Umformen aus einer Stahlblechplatine hergestellt ist, sowie ein
Verfahren zur Herstellung eines solchen Bauteils.

[0002] Imvorliegenden Textsind, soweit nicht explizitetwas anderes vermerktist, Angaben zu Legierungsbestandteilen
stets in Masse-% gemacht.

[0003] Als "Stahlflachprodukte" werden hier Walzprodukte verstanden, deren Lange und Breite jeweils wesentlich
gréRer sind als ihre Dicke. Hierzu zahlen insbesondere Stahlbander, Stahlbleche und daraus gewonnene Zuschnitte, wie
Platinen und desgleichen. Stahlflachprodukte der hier in Rede stehenden Art werden fiir eine Kaltumformung mit
anschlieRender Vergutungsbehandlung zur Einstellung der mechanischen Eigenschaften des erhaltenen Bauteils oder
flr eine Warmumformung zu einem Bauteil eingesetzt, um so die mechanischen Eigenschaften des erhaltenen Bauteils
einzustellen.

[0004] Die "Warmumformung" wird auch als "Formharten" oder "Pressharten" bezeichnet. Genau genommen be-
zeichnet das Pressharten das Harten eines Werkstlickes oder Bauteiles in einem gekuhlten Werkzeug, wahrend die
Warmumformung zusétzlich die vorgeschaltete Formgebung im erwarmten Zustand umfasst. Die drei genannten Begriffe
werden jedoch haufig synonym verwendet.

[0005] Als "Vergutung" wird hier eine aus dem Stand der Technik an sich bekannte Behandlung bezeichnet, bei der
zunachst eine Erwarmung auf eine Temperatur stattfindet, bei der der Stahl des jeweils verarbeiteten Stahlflachprodukts
(Bauteil) ein vollstandig austenitisches Geflige besitzt. Diese Erwarmung dient dazu, das jeweilige Bauteil auf geeignete
Temperatur zu bringen. Diese Erwarmung wird als separater Arbeitsschritt am zuvor aus dem Stahlflachprodukt kalt-
umgeformten Bauteil vorgenommen. Nach der Erwarmung wird das Bauteil beschleunigt abgekuhlt, so dass der Stahl des
Stahlflachprodukts, aus dem das Bauteil geformt ist, Hartegeflige bildet mit dem Ergebnis, dass das Bauteil eine deutlich
erhdhte Festigkeit erhalt. Nach dem Abschrecken kann das Bauteil einem Anlassen unterzogen werden, um die inneren
Spannungen zu reduzieren, die durch den Abschreckvorgang im Gefiige des Bauteils entstehen kénnen. Allgemein
werden bei der Verglitung fur eine Verkiirzung der Taktzeit und damit der Kosten moglichst hohe Temperaturen ange-
strebt.

[0006] Die im vorliegenden Text angegebenen Ac3-Temperaturen, also die Temperatur, bei deren Uberschreitung bei
einer Erwarmung die Umwandlung des Stahlgefliges in den austenitischen Zustand abgeschlossen ist, wurden nach
folgender Formel abgeschéatzt:

Ac3 [°C] =902°C - (225 * %C - 19 * %Si + 11 * %Mn - 400 * %P - 181 * %Al +5* % Cr + 26 * %Cu - 13 * %Mo + 20 *
%Ni - 55 * %V) * °C/Masse-%.

wobei in dieser Formel mit %C der jeweilige Kohlenstoffgehalt, mit %Si der jeweilige Siliziumgehalt, mit %Mn der jeweilige
Mangangehalt, mit %P der jeweilige Phosphorgehalt, mit %Al der jeweilige Aluminiumgehalt, mit %Cr der jeweilige
Chromgehalt, mit %Cu der jeweilige Kupfergehalt, mit %Mo der jeweilige Molybdangehalt, mit %Ni der jeweilige
Nickelgehalt und mit %V der jeweilige Vanadiumgehalt der Stahlzusammensetzung bezeichnet sind, deren Ac3-
Temperatur bestimmt werden soll, und wobei die Gehalte an den betreffenden Elementen, soweit vorhanden, jeweils
in Masse-% in die Formel eingesetzt werden.

[0007] Dieim vorliegenden Text angegebenen Ar3-Temperaturen, also die Temperatur, bei der nach einer Abkiihlung
die Umwandlung des zuvor austenitischen Gefliges des Stahls einsetzt, wurden nach folgender Formel abgeschéatzt:

Ar3 [°C] = 910 °C - (203 * Quadratwurzel(%C) + 30 * %Mn - 44,7 * %Si + 11 * %Cr - 31,5 * %Mo + 15,2 * %Ni) * °C/
Masse-%

wobei auch in dieser Formel mit %C der jeweilige Kohlenstoffgehalt, mit %Si der jeweilige Siliziumgehalt, mit %Mn der
jeweilige Mangangehalt, mit %Cr der jeweilige Chromgehalt, mit %Mo der jeweilige Molybdangehalt und mit %Ni der
jeweilige Nickelgehalt der Stahlzusammensetzung bezeichnet sind, deren Ar3-Temperatur bestimmt werden soll, und
wobei die Gehalte an den betreffenden Elementen, soweit vorhanden, jeweils in Masse-% in die Formel eingesetzt
werden.

[0008] Stahlflachprodukte der hier in Rede stehenden Art werden insbesondere zur Herstellung von Bauteilen fiir
Personen- oder Nutzfahrzeuge, an deren mechanische Eigenschaften hdchste Anforderungen gestellt werden, und von
Bauteilen bendtigt, die im praktischen Gebrauch hohen abrasiven Belastungen ausgesetzt sind, wie beispielsweise
Bauteile flir Maschinen und Fahrzeuge, die in der Landwirtschaft, im StraRenbau, im Bergbau oder desgleichen einge-
setzt werden.

[0009] Seit Anfang der 1980er Jahre besteht unter Umweltgesichtspunkten eine kontinuierlich steigende Nachfrage
nach Gewichtsreduktion insbesondere bei Automobilkarosserien. Die Reduzierung des Fahrzeuggewichts soll die
bewegten Massen reduzieren, so dass weniger Treibstoff fir den Antrieb des Fahrzeugs bendtigt wird und damit
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einhergehend weniger klimaschadliche Gase emittiert werden.

[0010] In der stahlverarbeitenden Industrie hat sich hier der Trend etabliert, durch Verwendung von Stahlglten mit
immer weiter erhéhten Festigkeiten eine Blechdickenreduzierung und damit die angestrebte Gewichtsreduzierung zu
erreichen, ohne dass dadurch die Leistungsfahigkeit der betreffenden Stahlflachprodukte vermindert wird. Einerseits ist
dies durch Einsatz héherfester Stdhle moéglich, die sich auch noch im kalten Zustand umformen lassen. Andererseits
haben sich Stahlkonzepte durchgesetzt, die durch eine Warmebehandlung, bei der sie eine Austenitisierung und eine
daran anschlieBende gesteuerte Abkiihlung durchlaufen, gehartet werden kénnen, wobei sich die Festigkeit derart
verarbeiteter Stahle durch Martensitumwandlung weiter steigern Iasst, wobei optional durch eine auf die Hartung folgende
Anlassbehandlung eine Reduzierung innerer Spannungen erfolgen kann.

[0011] Neben dem voranstehend erlauterten Stand der Technik ist aus der JP 2012 180594 A ein Bauteil bekannt, das
durch HeilRpressformen aus einem Blech geformt ist und sich dabei durch eine hohe Festigkeit und Zahigkeit auszeichnet.
Gemal einem Ausflhrungsbeispiel ist das betreffende Blech aus einem Stahl erzeugt worden, der aus, in Masse-%, 0,31
% C, 1,31 % Mn, 0,009 % P, 0,004 % S, 0,48 % Cr, 0,2 % Mo, 0,022 % Ti, 0,04 % Nb, 0,060 % Al, 0,0015 % B und 0,0042 %
N, Rest Eisen, bestand.

[0012] Die Erfindung beruht hier auf der Aufgabe, ein gewichtsreduziertes Bauteil zu schaffen, das im vergiteten
und/oder warmumgeformten Zustand eine optimale Kombination aus Festigkeit und Zahigkeit aufweist und sich als
solches fiir Verwendungen eignet, bei denen héchste Anforderungen an die mechanischen Eigenschaften oder die
Widerstandsfahigkeit gegen abrasiven Verschleil gestellt werden.

[0013] Zudem sollte die Erfindung auch ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Bauteils nennen.

[0014] Ein diese Aufgabe erfindungsgemal lésendes Bauteil weist mindestens die in Anspruch 1 angegebenen
Merkmale auf.

[0015] Ein die voranstehend genannte Aufgabe erfindungsgemal lésendes Verfahren umfasst mindestens die in
Anspruch 8 angegebenen Arbeitsschritte. Es versteht sich dabei von selbst, dass ein Fachmann bei der Durchfiihrung des
erfindungsgemafen Verfahrens die hier nicht explizit erwahnten Arbeitsschritte erganzt, von denen er aufgrund seiner
praktischen Erfahrung weil}, dass sie bei der Durchfiihrung solcher Verfahren regelmaRig angewendet werden.
[0016] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den abhangigen Anspriichen angegeben und werden
nachfolgend im Einzelnen erlautert.

[0017] Kohlenstoff "C" ist im Stahl des Stahlflachprodukts, aus dem ein erfindungsgemafies Bauteil geformt ist, als
Pflichtelementin Gehalten von 0,1 - 0,6 Masse-%, insbesondere 0,10 - 0,60 Masse-%, enthalten. Durch die Anwesenheit
von C wird die Hohe des Hartungspotentials gesteuert. Mit steigendem C-Gehalt steigt nach Austenitisierung und
beschleunigtem Abkiihlen sowohl der Martensitanteil als auch die Harte des dabei im Gefiige eines erfindungsgemafRen
Bauteils erhaltenen Martensits, wobei eine einphasige Martensitstruktur die Zielmikrostruktur des fertig prozessierten
Bauteils darstellt. Die Hartesteigerung ist dabei gleichbedeutend mit einer Festigkeitssteigerung im Zugversuch.
Hierdurch wird eine Blechdickenreduzierung und damit eine Gewichtsreduzierung in kraftiibertragenden Bauteilquer-
schnitten ermdglicht, wie sie im modernen Automobilstrukturbau hinsichtlich eines ressourcenschonenden Karosseriel-
eichtbaus angestrebt wird. Um hier die Bauteilharte und Festigkeit effizient zu steigern, ist ein C-Gehalt von mindestens
0,1 Masse-%, insbesondere mindestens 0,10 Masse-%, erforderlich. Die glinstigen Wirkungen der Anwesenheit von C
kénnen im erfindungsgemafRen Stahlflachprodukt bei einem C-Gehalt von mindestens 0,12 Masse-%, insbesondere
mindestens 0,15 Masse-%, besonders sicher erzielt werden. Bei C-Gehalten von mehr als 0,60 Masse-% ware die Harte
bzw. Festigkeit nach beschleunigtem Abschrecken allerdings so hoch, dass die sich in der Bruchdehnung oder Bruch-
einschniirung niederschlagende Zahigkeit des Stahlflachprodukts, aus dem ein erfindungsgemafes Bauteil geformt ist,
deutlich reduziert ware. Gleichzeitig wirde die Neigung zu Rissbildung ansteigen und die Verschweilibarkeit verschlech-
tert. Negative Auswirkungen der Anwesenheit von C kdnnen dadurch besonders sicher verhindert werden, dass der C-
Gehalt auf hochstens 0,55 Masse-%, insbesondere hochstens 0,50 Masse-%, beschrankt wird. Optimalerweise betragt
daher der C-Gehalt 0,12 - 0,55 Masse-%, insbesondere 0,15 - 0,50 Masse-%. Allerdings kann es fir bestimmte
Anwendungen, insbesondere solche Anwendungen, bei denen es zu hohen abrasiven Belastungen kommt und bei
denen die eventuell negativen Auswirkungen héherer C-Gehalte nur eine untergeordnete Rolle spielen, auch sinnvoll
sein, wegen der damit einhergehend hohen Harte C-Gehalte von mindestens 0,5 Masse-% vorzusehen.

[0018] Silizium "Si" kann optional im Stahl des Stahlflachprodukts, aus dem ein erfindungsgeméafies Bauteil geformt ist,
in Gehalten von bis zu 0,8 Masse-% vorhanden sein. Si behindert die Zementit- und Perlitumwandlung und erhéht dadurch
die Martensithartbarkeit des Stahlflachprodukts. Dabei vermindert Si die hinsichtlich der angestrebten Martensitbildung
kritische Abkuhlgeschwindigkeit und erhéht so die Einhartung eines in erfindungsgeméafier Weise erzeugten Stahlflach-
produkts. Si zeigt zudem ein umgekehrtes Seigerungsverhalten als Mn und verbessert dadurch insgesamt das Seige-
rungshalten des Stahls, aus dem das Stahlflachprodukt besteht, aus dem ein erfindungsgemaRes Bauteil geformtist. Eine
Minimierung von Seigerungen Uber den Querschnitt ist von besonderer Bedeutung, wenn es sich bei einem erfindungs-
gemafen Bauteil um Rohre oder desgleichen handelt. Durch eine reduzierte Seigerungsempfindlichkeit kdnnen insbe-
sondere bei hdheren C-Gehalten Risse bei langsnahtgeschweiliten Rohren vermieden werden. Um die positiven Effekte
der Anwesenheit von Si nutzen zu kdnnen, kdonnen Si-Gehalte von mindestens 0,1 Masse-%, insbesondere mindestens
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0,15 Masse-%, vorgesehen werden. Zu hohe Si-Gehalte kdnnten allerdings das Benetzungsverhalten des Stahlflach-
produkts, aus dem ein erfindungsgemafes Bauteil geformt ist, insbesondere dann verschlechtern, wenn erfindungsge-
maf legierte Stahlflachprodukte schmelztauchbeschichtet werden sollen. Si neigt bei dem in diesem Fall durchgefiihrten
Glihen des Stahlflachprodukts zur externen Oxidbildung. Um dies zu verhindern, betragt der Si-Gehalt eines fir ein
erfindungsgemafes Bauteil verwendeten Stahlflachprodukts héchstens 0,8 Masse-%. Negative Auswirkungen der
Anwesenheit von Si kénnen dabei besonders sicher vermieden werden, wenn der Si-Gehalt auf héchstens 0,5
Masse-% beschrankt ist. Optimalerweise betragt daher der Si-Gehalt 0,1 - 0,8 Masse-%, insbesondere 0,15 - 0,5
Masse-%.

[0019] Mangan "Mn" ist im Stahl des Stahlflachprodukts, aus dem ein erfindungsgemafies Bauteil geformt ist, in
Gehalten von 0,1 - 2 Masse-%, insbesondere von 0,10 - 2,0 Masse-%, vorhanden. Mn erhoht die Hartbarkeit des Stahles
durch Absenkung der A3-Umwandlungstemperatur (also der Ac3 und/oder Ar3 Temperatur) von Ferrit zu Austenit.
Hierdurch kann bei der Warmebehandlung des Stahlflachprodukts, aus dem ein erfindungsgemafies Bauteil geformt ist,
die Ofentemperatur zur vollstandigen Umwandlung in Austenit beim Erwarmen reduziert werden. Insbesondere die
Bildung der diffusionsgesteuerten Umwandlungsphasen Ferrit, Perlit und Bainit wird hin zu langeren Zeiten verschoben.
Daher ist Mangan in dieser Hinsicht ein ahnlich wirkungsvolles Legierungselement wie Kohlenstoff. Gegentiber Kohlen-
stoff besitzt Mangan dabei den Vorteil, ein héheres Verformungsvermdgen im geharteten Zustand zu erreichen, das sich
beispielsweise in einer hdheren Kerbschlagzahigkeit dulRert. Mit der Herabsetzung der kritischen Abklhlgeschwindigkeit
bei zunehmendem Mangangehalt ist zudem eine Erhéhung des Einhartungsvermdgens verbunden. Schwankungen in
den Abkiihlbedingungen oder unterschiedliche Kontaktbedingungen beim Abkiihlen von aus erfindungsgemaf legiertem
Stahlwerkstoff gefertigten Bauteilen kénnen besser ausgeglichen werden und die Eigenschaftsstreuung wird einge-
grenzt. Allerdings wird durch zu hohe Mn-Gehalte das C-Seigerungsverhalten erhéht und es kann zu inhomogenem
Hartungsverhalten Gber dem Querschnitt des jeweiligen Produkts und zur Entstehung von Hartungsrissen kommen.
Durch steigende Mn-Gehalte steigt darliber hinaus das Risiko, dass sich an der Oberflache des aus erfindungsgeman
legiertem Stahlwerkstoff erzeugten Produkts externe Mn-Oxide oder Mn-basierte Mischoxide bilden. Dies wiirde wie im
Fall von UbermafRigen Gehalten an Si die Gefahr einer Verschlechterung des Benetzungsverhaltens eines aus erfin-
dungsgemal legiertem Stahlwerkstoff gefertigten Stahlflachprodukts beim Schmelztauchbeschichteten auslésen. Im
Fall von Haubengliihprozessen wiirden zu hohe Mn-Gehalte an der Warm- oder Kaltbandoberflache ebenfalls durch
Bildung von Manganoxiden zu unerwiinschten Verfarbungen oder so genannten "Manganschleiern" fihren. Um diese
negativen Auswirkungen zu vermeiden, ist der Mn-Gehalt eines zum Formen eines erfindungsgeméafien Bauteils vor-
gesehenen Stahlflachprodukts auf héchstens 2 Masse-%, insbesondere hochstens 2,0 Masse-%, beschrankt, wobei
ungunstige Effekte der Anwesenheit von Mn bei einer Beschrankung des Mn-Gehalts auf hdchstens 1,5 Masse-%,
insbesondere 1,50 Masse-%, besonders sicher vermieden werden kénnen. Dagegen kdnnen die positiven Einfliisse von
Mn auf die Eigenschaften eines zum Formen eines erfindungsgemafen Bauteils vorgesehenen Stahlflachprodukts dann
besonders sicher genutzt werden, wenn der Mn-Gehalt mindestens 0,4 Masse-%, insbesondere mindestens 0,40 Masse-
%, betragt. Optimalerweise betragt daher der Mn-Gehalt 0,4 - 1,5 Masse-%, bevorzugt 0,40 - 1,50 Masse-%, insbe-
sondere 0,6 - 1,3 Masse-% oder 0,6 - 1,2 Masse-%, bevorzugt 0,60 - 1,30 Masse-% oder 0,60 - 1,20 Masse-%.
[0020] Phosphor "P" zahlt zu den herstellungsbedingt unvermeidbaren Stahlbegleitern. P seigertinsbesondere an den
Korngrenzen und vermindert die Korngrenzenfestigkeit. Hohere P-Gehalte wiirden daher zur Schwachung des Gefliges
beitragen, die wiederum eine Verschlechterung der Zahigkeit des Werkstoffes bedingen wiirde. Der Gehalt an P eines
zum Formen eines erfindungsgemafien Bauteils vorgesehenen Stahlflachprodukts ist daher auf héchstens 0,03 Masse-
% beschrankt, wobei der Gehalt an P so gering wie méglich eingestellt werden sollte. Bevorzugt betragt deshalb der P-
Gehalt des Stahlflachprodukts héchstens 0,025 Masse-%, insbesondere héchstens 0,02 Masse-%.

[0021] Schwefel "S" ist ebenfalls ein Begleitelement, dessen Anwesenheit im zum Formen eines erfindungsgemalien
Bauteils vorgesehenen Stahlflachprodukt grundsétzlich unerwiinscht ist. Aufgrund der erfindungsgemaf vorgesehenen
Mn-Gehalte wiirden sich bei héheren S-Gehalten nichtmetallische MnS-Ausscheidungen bilden, die nach dem Walzen
des Stahlflachprodukts infolge ihrer niedrigen Harte in langgestreckter Form vorliegen wiirden und das Bruchverhalten
negativ beeinflussen wiirden. Bei Verformung kdnnten sich erste mikroskopische Werkstofftrennungen durch Rissein-
leitung und Rissfortschritt an langgestreckten MnS bilden, ausdehnen und zusammenwachsen, bis sie das Werkstoff-
verhalten makroskopisch in Form von reduzierter Kerbschlagzahigkeit und steigender Werkstoffanisotropie verschlech-
tern. Um die negativen Auswirkungen der Anwesenheit von S im erfindungsgemat legierten Stahl auszuschlieRen, ist der
S-Gehalt auf hdchstens 0,03 Masse-% beschrankt, wobei niedrige S-Gehalte von weniger als 0,006 Masse-%, insbe-
sondere weniger als 0,003 Masse-%, besonders ginstig sind.

[0022] Aluminium "Al" ist im Stahl des Stahlflachprodukts, aus dem ein erfindungsgemafRes Bauteil geformt ist, in
Gehalten von 0,05 - 0,2 Masse-%, insbesondere 0,050 - 0,20 Masse-%, vorhanden. Al dient klassischerweise als
Desoxidationselement, wozu es in der Praxis typischerweise in Gehalten von 0,02 - 0,05 Masse-% zulegiert wird. Geman
der Erfindung werden demgegenuber erhéhte Gehalte an Alvon 0,050 - 0,20 Masse-%, insbesondere 0,050 - 0,20 Masse-
%, in Kombination mit optionalen, niedrigen Ti-Gehalten von bis zu 0,02 Masse-%, insbesondere bis zu 0,020 Masse-%,
im erfindungsgeman legierten Stahl vorgesehen. Auf diese Weise wird die Bildung von AIN oder NbN in Konkurrenz zur
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klassischerweise bei Verglitungsstahlen bekannten Stickstoffabbindung durch TiN geférdert und, soweit Tiim Stahl eines
zum Formen eines erfindungsgemafRen Bauteils vorgesehenen Stahlflachprodukts vorhanden ist, die Entstehung von
vergleichsweise grob auftretenden TiN vermieden. Ziel ist es dabei, die Entstehung von Bornitriden zu vermeiden, damit
B, wie nachfolgend erldutert, seinen glinstigen Einfluss auf die Verzégerung der Umwandlung in im Kristallgitter geléster
Form entfalten kann. Darlber hinaus wird durch die Anwesenheit von Al in den erfindungsgemafy vorgegebenen
Gehaltsgrenzen eine Kornfeinung erreicht. Bei Al-Gehalten von weniger als 0,05 Masse-%, insbesondere weniger als
0,050 Masse-%, ware der Ausscheidungsdruck zur Bildung von AIN zu gering. Um die positiven Effekte von Al im
erfindungsgemafen Stahlflachprodukt sicher nutzen zu kdnnen, kann der Al-Gehalt auf mindestens 0,06 Masse-%,
insbesondere mindestens 0,060 Masse-%, oder mindestens 0,07 Masse-%, insbesondere mindestens 0,070 Masse-%,
eingestellt werden. Bei Gehalten von mehr als 0,2 Masse-%, insbesondere mehr als 0,20 Masse-%, Al bestiinde
allerdings die Gefahr, dass sich an der Oberflache eines aus erfindungsgeman legiertem Stahlwerkstoff gefertigten
Produkts externe Al-Oxide einstellen, die das Benetzungsverhalten beim Schmelztauchbeschichten verschlechtern
wirden. Zudem wiirde bei héheren Al-Gehalten die Bildung von nichtmetallischen Albasierten Einschlliissen begiinstigt,
dieim Wesentlichen als Tonerde (Al,O3) und Aluminiumnitrid (AIN) zudem eine hohe Harte (Mohs-Hérte 9) aufweisen und
daher im Hinblick auf die Vermeidung der Gefahr von Risseinleitung und - fortschritt bei plastischer Verformung und
zyklischer Beanspruchung unerwiinscht sind. Hierbei erweist es sich zudem als nachteilig, dass die oxidischen Al-
Ausscheidungen Konglomerate mit anderen Ausscheidungstypen wie Sulfiden und Silikaten bilden kénnen und somit
groRere Ausscheidungen bilden, die ein hdheres Risseinleitungs- und Versagenspotential haben kénnen. Dies kann sich
insbesondere bei aus erfindungsgeman legiertem Stahlwerkstoff erzeugten Stahlflachprodukten, welche nach Vergiitung
oder Warmumformung Festigkeiten von bis zu 2500 MPa erreichen kdnnen, als besonders riskant erweisen. Hinzu
kommt, dass bei hohen Al-Gehalten Langsrisse in den bei der Verarbeitung aus dem erfindungsgemaR legierten
Stahlwerkstoff gegossenen Brammen entstehen. Zudem tritt durch Al eine drastische Erh6hung der Ac3-Umwandlungs-
temperatur ein, so dass bei héheren Al-Gehalten die Temperatur, die fur eine vollstandige Austenitisierung tiberschritten
werden muss, unnoétig gesteigert wirde. Erfindungsgemal ist daher der Al-Gehalt eines erfindungsgemafen Stahl-
flachprodukts auf héchstens 0,2 Masse-%, insbesondere hochstens 0,20 Masse-%, beschrankt, wobei negative Aus-
wirkungen der Anwesenheit von Alim zum Formen eines erfindungsgemafien Bauteils vorgesehenen Stahlflachprodukts
durch eine Begrenzung des Al-Gehalts auf hochstens 0,15 Masse-%, insbesondere héchstens 0,150 Masse-%, oder
hochstens 0,13 Masse-%, insbesondere hochstens 0,130 Masse-%, besonders sicher vermieden werden kdnnen.
Optimalerweise betragt daher der Al-Gehalt eines zum Formen eines erfindungsgemaRen Bauteils vorgesehenen
Stahlflachprodukts 0,06 - 0,15 Masse-%, insbesondere 0,07 - 0,13 Masse-%, wobei sich Al-Gehalte von 0,060 -
0,150 Masse-%, insbesondere 0,070 - 0,130 Masse-%, besonders bewahrt haben.

[0023] Chrom "Cr" ist im Stahl des Stahlflachprodukts, aus dem ein erfindungsgemafies Bauteil geformt ist, als
Pflichtelement in Gehalten von 0,05 - 0,8 Masse-% vorhanden, um die Hartbarkeit Giber den umwandlungsverzégernden
Einfluss zu erhdhen. Chrom unterdriickt effektiv die Bildung von Ferrit und Perlit wahrend einer beschleunigten Abkiihlung
des Stahlflachprodukts und ermdéglicht eine vollstdndige Martensitbildung auch bei geringeren Abkuhlraten, wodurch eine
Steigerung der Hartbarkeit erzielt wird. Die Anwesenheit von Cr in den erfindungsgemaf vorgesehenen Gehalten tragt
somit zur Durchhartbarkeit des zum Formen eines erfindungsgemafen Stahlflachprodukts mittels geeigneter Abklhlung
beiund vermindert die Streuung derlokalen Produkteigenschaften. Crerhéht zudem die Zugfestigkeit, ohne dass dadurch
die Dehnung wesentlich verschlechtert wird. Dies erklart sich auch aus der Bildung von Chromkarbiden, die festigkeits-
steigernd wirken und die Anlassbestandigkeit erhéhen kénnen. Um die erwiinschte Auswirkung auf die Umwandlung zu
erreichen, ist ein Mindestgehalt von 0,05 Masse-% Cr erforderlich, wobei sich dieser Effekt besonders sicher bei Cr-
Gehalten von mindestens 0,15 Masse-% Cr einstellt. Bei Gehalten von mehr als 0,8 Masse-% Cr ist aufgrund der
erfindungsgeman insgesamt ausgewahlten Legierungslage keine Steigerung des positiven Einflusses von Cr mehr zu
beobachten, wobei sich die umwandlungsverzégernde Wirkung von Cr bei Gehalten von bis zu 0,55 Masse-% besonders
effektiv nutzen lasst. Daher betragen die Cr-Gehalte eines erfindungsgemafll zum Formen eines erfindungsgemafien
Bauteils vorgesehenen Stahlflachprodukts optimalerweise 0,15 - 0,55 Masse-%.

[0024] Stickstoff "N" kann im erfindungsgemafRen Legierungskonzept als prinzipiell unerwiinschtes Begleitelement in
Gehalten von bis zu 0,01 Masse-% vorhanden sein. Bei hoheren N-Gehalten sind erhohte Gehalte an Nitridbildner wie Ti,
Nb, Al notwendig, um N als Nitrid abbinden zu kénnen. Zugleich erhéht sich insbesondere das Risiko zur Bildung gréberer,
zahigkeitsverschlechternder TiN-Ausscheidungen, falls Ti optional zulegiert wird. Insbesondere bestiinde dann auch die
Gefahr, dass B nicht mehr in geldster Form zur Verfligung steht. Eine BN-Bildung muss vermieden werden, da ansonsten
die erwlinschte umwandlungsverzégernde Wirkung durch freies Bor nicht genutzt werden kénnte. Um die hierzu
erforderlichen legierungstechnischen Mal3nahmen in Grenzen zu halten, ist der N-Gehalt auf héchstens 0,01 Masse-
% beschrankt, wobei der negative Einfluss von N auf die Eigenschaften eines zum Formen eines erfindungsgemafien
Bauteils vorgesehenen Stahlflachprodukts dadurch besonders sicher vermieden werden kann, dass der N-Gehalt auf
hoéchstens 0,007 Masse-%, insbesondere hdchstens 0,005 Masse-%, beschrankt wird.

[0025] Niob "Nb" istin Gehalten von 0,01 - 0,06 Masse-%, insbesondere 0,010 - 0,060 Masse-%, als Pflichtelementim
Stahl des Stahlflachprodukts vorhanden, aus dem ein erfindungsgemafes Bauteil geformtist. Nb wirkt stark kornfeinend,
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weil es bereits als gelOstes Legierungselement im Austenit das Kornwachstum behindern kann. Zudem bildet Nb feine
Karbid- oder Nitridausscheidungen, die im Fall der Nitride deutlich feiner als beispielsweise TiN sind. Kornfeinung und
Ausscheidungsbildung tragen zur Festigkeitssteigerung am aus erfindungsgeman legiertem Stahlwerkstoff gefertigten
Endprodukt bei und verbessern zudem die Zahigkeit. Dartber hinaus tragen feine Ausscheidungen zur Vermeidung von
Rissen bei. Ferner sind feine Ausscheidungen gunstiger im Hinblick auf die Vermeidung von Rissentstehung und
Rissfortschritt als grobe Ausscheidungen. Durch eine feinere AustenitkorngréRRe wird des Weiteren die Martensitpaket-
grole reduziert, was zu einer homogeneren Harte- und Festigkeitsverteilung am aus einem erfindungsgeman legierten
Stahlwerkstoff erzeugten Produkt fihrt. Zudem wird durch die Anwesenheit von Nb das Seigerungsverhalten positiv
beeinflusst, da durch die feinere Ausbildung der Kornstruktur bereits im Austenitzustand eine Verfeinerung der Seige-
rungsstruktur begunstigt wird. Um diese positiven Effekte zu erreichen, betragt der minimale Nb-Gehalt eines zum
Formen eines erfindungsgemafen Bauteils vorgesehenen Stahlflachprodukts 0,010 Masse-%, wobei sich Nb-Gehalte
von mindestens 0,015 Masse-% oder mindestens 0,020 Masse-% als besonders gulinstig herausgestellt haben. Die
Obergrenze der Gehalte an Nb liegt beim erfindungsgemaf’ verwendeten Stahlflachprodukt bei 0,060 Masse-%, da mit
steigendem Nb-Gehalt ein Clogging-Effekt beim VergiefRen der fir die Erzeugung des Stahlflachprodukts erschmolze-
nen, erfindungsgemal legierten Stahle einsetzen kann. Zudem besteht insbesondere bei gleichzeitig héheren C-Ge-
halten die Gefahr, dass erhohte Nb-Gehalte bei der Erwarmung von aus erfindungsgemaf legiertem Stahlwerkstoff
gegossenen Brammen bei minimalen Ofentemperaturen von 1100 °C nicht mehr vollstandig in Lésung gebracht werden
konnten. Die vollstandige Aufldsung von Nb-basierten Ausscheidungen bei der Brammenvorwarmung ist jedoch vor-
teilhaft, um die Kornfeinung optimal nutzen zu kdnnen und um beim Warmwalzen oder auch in spateren Prozessphasen
(Rekristallisationsglihen, Warmumformofen) der Verarbeitung erfindungsgeman legierten Stahlwerkstoffs feinverteilte,
festigkeitsrelevante Nb-Ausscheidungen bilden zu kdnnen. Zu hohe Nb-Gehalte kdnnen zudem das Beschichtungsver-
halten im Schmelztauchprozess negativ beeinflussen. Die vorteilhaften Einflisse der Anwesenheit von Nb im zum
Formen eines erfindungsgemafen Bauteils vorgesehenen Stahlflachprodukt lassen sich besonders sicher bei Gehalten
von bis zu 0,05 Masse-% Nb, insbesondere bis zu 0,050 Masse-% Nb, oder bis zu 0,04 Masse-% Nb, insbesondere bis zu
0,040 Masse-% Nb, nutzen. Optimalerweise betragt somit der Nb-Gehalt des Stahlflachprodukts 0,015 - 0,05 Masse-%,
insbesondere 0,015 - 0,050 Masse-%, wobei sich Gehalte von 0,020 - 0,04 Masse-%, insbesondere 0,020 - 0,040 Masse-
%, besonders bewahrt haben.

[0026] Titan "Ti" kann dem Stahl des Stahlflachprodukts, aus dem ein erfindungsgemaRes Bauteil geformt ist, optional
in Gehalten von bis zu 0,02 Masse-%, insbesondere bis zu 0,020 Masse-%, zugegeben werden, um den im Stahl
unvermeidbar vorhandenen Stickstoff abzubinden und sicherzustellen, dass B in nicht abgebundener, interstitiell geldster
Form erhalten bleibt. Gleichzeitig ist der Gehalt an Ti so zu beschranken, dass die Bildung grober TiN-Ausscheidungen
vermieden wird, um bei aus erfindungsgema0 legiertem Stahlwerkstoff erzeugten hochfesten Produkten die Gefahr von
Risseinleitung und Rissausbreitung insbesondere unter zyklischer und dynamischer Beanspruchung soweit wie moglich
zu minimieren. Die glnstigen Einflisse von Ti auf die Eigenschaften eines zum Formen eines erfindungsgemafen
Bauteils vorgesehenen Stahlflachprodukts stellen sich dabei sicher ein, wenn der Ti-Gehalt mindestens 0,001 Masse- %,
insbesondere mindestens 0,004 Masse-% oder mindestens 0,010 Masse-% betragt. Im Sinne der Erfindung ist eine
Konzentration Ti ab 0,004 Masse- %, insbesondere ab mindestens 0,005 Masse-%, als gezielt zulegiertes Element
einzustufen. Ti-Gehalte, die unter der jeweils erfindungsgeman fir den Ti-Gehalt vorgegebenen Mindestgrenze von 0,004
Masse-%, insbesondere von 0,005 Masse-%, liegen, werden jeweils als unvermeidbare Verunreinigung angesehen, die
durch die bei der Erzeugung des Stahls eingesetzten Ausgangsstoffe eingetragen wird. Gleichzeitig lassen sich negative
Auswirkungen von Tidurch eine Begrenzung des Ti-Gehalts auf hochstens 0,020 Masse-% besonders sicher vermeiden.
Optimalerweise betragt daher der Ti-Gehalt des Stahls, aus dem ein erfindungsgemafRes Bauteil besteht, 0,004 - 0,016
Masse-%.

[0027] Optional kann der jeweilige Ti-Gehalt %Ti so auf den jeweiligen N-Gehalt %N des Stahlflachprodukts, aus dem
ein erfindungsgemafes Bauteil geformt ist, abgestimmt werden, dass fir das Verhaltnis %Ti/%N gilt:

%Ti/%N < 4.

[0028] GemaR einerindiesem Zusammenhang hinsichtlich der gewiinschten Abbindung von N besonders vorteilhaften
Ausgestaltung der Erfindung werden der Ti-Gehalt %Ti, der N-Gehalt %N sowie der Al-Gehalt %Al und der restliche N-
Gehalt %Nrest, der nach Abbindung von N durch Ti zu TiN noch vorhanden ist (%Nrest = %N -% Ti*14/48), so aufeinander
abgestimmt, dass nicht nur die Bedingung %Ti/%N < 4 erfiilltist, sondern dass fiir die Differenz des aus dem jeweiligen Al-
Gehalt %Al und der jeweiligen stéchiometrisch bestimmten Grée 27/14*%Nrest gilt:

UGal Nrest £ %Al - 27/14*%Nrest < OGal_Nrest

[0029] DabeiistUGp nrest9leich 0,070 Masse-%, insbesondere gleich 0,075 Masse-%, bevorzugtgleich 0,080 Masse-
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%, insbesondere gleich 0,081 Masse-%, und OGy; nrest 9l€ich 0,150 Masse-%, insbesondere gleich 0,135 Masse-%,
bevorzugt gleich 0,125 Masse-%, insbesondere bevorzugt gleich 0,121 Masse-%. Demnach gilt gemaR einer besonders
vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung:

0,081 Masse-% =< %Al - 27/14*%Nrest < 0,121 Masse-%

[0030] Bor"B"istim Stahl des Stahlflachprodukts, aus dem ein erfindungsgemaRes Bauteil geformtist, in Gehalten von
0,0005- 0,005 Masse-% als Pflichtbestandteil vorhanden. B ist ein effektiv wirkendes Hartungselement, das schonin sehr
geringen Gehalten deutlich umwandlungsverzégernd wirken kann und somit die Hartbarkeit deutlich erhdht. Darliber
hinaus verbessert B die Korngrenzenfestigkeit, indem es sich vornehmlich an Korngrenzen anlagert und so schadliche
Elemente, wie beispielsweise P, von dort verdrangt. Auf diese Weise werden Zahigkeit und Brucheinschnirung ver-
bessert. Unterhalb von 0,0005 Masse-% B ist allerdings die Verzégerung der Umwandlung zu gering. Besonders sicher
lasst sich deshalb die glinstige Wirkung von B im Stahlflachprodukt, aus dem ein erfindungsgemafes Bauteil geformt ist,
bei B-Gehalten von mindestens 0,001 Masse-% nutzen. Bei Gehalten von mehr als 0,005 Masse-% Bor tritt jedoch ein
Sattigungseffekt ein. Die glinstigen Auswirkungen der Anwesenheit von B lassen sich daher besonders effektiv nutzen bei
B-Gehalten von héchstens 0,0035 Masse-%, insbesondere héchstens 0,0030 Masse-%. Optimalerweise betragt der B-
Gehalt eines zum Formen eines erfindungsgemafRen Bauteils vorgesehenen Stahlflachprodukts somit 0,001 - 0,0035
Masse-%, insbesondere 0,001 - 0,003 Masse-%.

[0031] Molybdan"Mo" kann optionalim Stahl des erfindungsgemafien Stahlprodukts in Gehalten von bis zu 1,5 Masse-
% vorhanden sein. Wie auch Chrom unterdrtickt Mo die Bildung von Ferrit und Perlit beim Abkuhlen und erméglicht eine
erhohte Martensit- oder Bainitbildung auch bei geringeren Abkuhlraten, wodurch eine Steigerung der Hartbarkeit erzielt
wird. Dabei ist die hartbarkeitssteigernde Wirkung von Mo deutlich héher als die von Cr. Insofern kann Mo wirkungsvoll
eine Festigkeitssteigerung in grofRen Dicken und Querschnitten bewerkstelligen, wo abmessungs- oder konstruktiv
bedingt nur verhaltnismafig niedrige Abkihlraten mdglich sind. Mo verringert zudem die AnlalBversprodung von Ver-
gltungsstahlen. Mo ist auch ein starker Karbidbildner und kann somit auch zur Festigkeitserhéhung durch Ausschei-
dungsbildung beitragen. Diese glinstigen Einfliisse von Mo stellen sich bei optionalen Mo-Gehalten von mindestens 0,03
Masse-% ein, wobei der hartesteigernde Beitrag von Mo bei Mo-Gehalten von mindestens 0,1 Masse-% besonders sicher
genutzt werden kann. Bei zu hohen Mo-Gehalten wiirde allerdings die Warmverformbarkeit des Stahles zu stark
eingeschrankt werden. Zudem kénnte Mo bei zu hohen Gehalten mit S niedrigschmelzende Sulfidverbindungen bilden,
die lokal bei der Warmformgebung die Rissgefahr erh6hen und somit z.B. oberflachennah Fehlstellen beglnstigen
kénnten. Daher ist der Mo-Gehalt erfindungsgeman auf hdchstens 1,5 Masse-% beschrankt. Negative Auswirkungen der
Anwesenheit von Mo kénnen dabei dadurch besonders sicher vermieden werden, dass der Mo-Gehalt auf h6chstens 0,5
Masse-% beschrankt wird.

[0032] Ebenfalls jeweils optional kbnnen ein Element oder mehrere Elemente aus der Gruppe "Cu", "Ni", "V" und "REM"
im Stahl des Stahlflachprodukts, aus dem ein erfindungsgemafes Bauteil geformt ist, entsprechend den nachfolgend
erlauterten MafRgaben vorhanden sein:

Kupfer "Cu" und Nickel "Ni" kdnnen optional im Stahl des Stahlflachprodukts, aus dem ein erfindungsgeméfes Bauteil
geformt ist, zur Erhéhung der Hartbarkeit vorgesehen sein. Hierzu geeignete Gehalte von Cu sind bis zu 0,5 Masse-%,
wobei die Wirkung von Cu ab einem optionalen Gehalt von mindestens 0,1 Masse-% eintritt. Nikann in Gehalten von bis zu
1,5 Masse-% vorgesehen sein, wenn nicht nur die Hartbarkeit, sondern auch die Zahigkeit des aus einem erfindungs-
gemal legierten Stahlprodukt gefertigten Bauteiles verbessert werden soll. Hierzu sind optional Ni-Gehalte von mindes-
tens 0,15 Masse-% erforderlich.

[0033] Auch Vanadium "V"kann im Stahl des Stahlflachprodukts, aus dem ein erfindungsgemafies Bauteil geformt ist,
optional vorhanden sein, um eine Ausscheidungsverfestigung zu bewirken. Hierfur geeignete V-Gehalte betragen bis zu
0,2 Masse-%, wobei die Wirkung von V durch optionale Gehalte von mindestens 0,03 Masse-% genutzt werden kann.
[0034] Seltene Erden "REM", wie z.B. Cer und Lanthan, kénnen im Stahl des Stahlflachprodukts, aus dem ein
erfindungsgemaRes Bauteil geformtist, eine Kornfeinung und damit eine Zahigkeits- und Festigkeitssteigerung bewirken.
Um diese Wirkung zu nutzen, kdnnen optional Gehalte von mindestens 0,02 Masse-% REM vorhanden sein. Dabei lasst
sich diese Wirkung bei REM-Gehalten von bis zu 0,05 Masse-% besonders effektiv nutzen.

[0035] Kalzium "Ca" ist optional in Gehalten von bis zu 0,005 Masse-% im Stahl des Stahlflachprodukts, aus dem ein
erfindungsgemaRes Bauteil geformtist, vorhanden. Ca kann dem Stahl zur Sulfidformbeeinflussung zugegeben werden.
Es bildet beispielsweise in Konkurrenz mit Mangan ebenfalls Sulfide. Durch die héhere Harte von CaS bleibt eine runde
Ausscheidungsform im Walzprozess erhalten und eine kleinere Grenzflache mit dem Substrat ist die Folge. Hierdurch
wird die Auspragung einer Vorzugsrichtung bei Risseinleitung und -ausbreitung verhindert. Im Zusammenwirken miteiner
Reduzierung des Schwefelgehaltes wird hierdurch eine Verbesserung der Werkstoffzahigkeit und Isotropie erreicht. Um
dies sicher zu nutzen, kann der Ca-Gehalt auf mindestens 0,001 Masse-% eingestellt werden. Bei zu hohen Ca-Gehalten
wirde sich allerdings die Wahrscheinlichkeit erhdhen, dass sich weitere nichtmetallische Einschlusstypen unter Betei-
ligung von Ca bilden, die den Reinheitsgrad des Stahles und auch die Zahigkeit verschlechtern. Aus diesem Grund sollte
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eine Obergrenze des Ca-Gehalts von héchstens 0,005 Masse-%, vorzugsweise héchstens 0,003 Masse-%, eingehalten
werden.

[0036] Beispielsweise Zinn "Sn", Arsen "As" und Kobald "Co" und alle anderen hier nicht genannten potenziellen
Legierungselemente sind im Stahl des Stahlflachprodukts, aus dem ein erfindungsgemaRes Bauteil geformt ist, allenfalls
als den unvermeidbaren Verunreinigungen zuzurechnende Begleitelemente vorhanden, deren Gehalte so gering wie
maoglich einzustellen sind, jedenfalls aber so zu minimieren sind, dass sie keinen Einfluss auf die Eigenschaften des
Stahlflachprodukts und der daraus hergestellten Produkte haben. Hierzu sind fiir die Gehalte an Sn, As und Co folgende
Obergrenzen einzuhalten: Sn: < 0,05 Masse-%, As: < 0,05 Masse-%, Co: < 0,05 Masse-%.

[0037] Wie ebenso schon erlautert, tragt B im Stahl eines erfindungsgemaf zum Formen eines erfindungsgemafen
Bauteils vorgesehenen Stahlflachprodukts entscheidend zur Hartbarkeit bei, indem es die Gefligeumwandlung bei der
Abkuhlung verzégert. Gleichzeitig verbessert B die Zahigkeit und Brucheinschniirung des Stahlflachprodukts. Die geman
der Erfindung im Stahl des Stahlflachprodukts eines erfindungsgemafRen Bauteils vorgesehenen Gehalte an Al und Nb
stellen sicher, dass der, wenn auch unerwiinscht, so doch herstellungsbedingt stets in gewissen Mengen unvermeidbarim
Stahl vorhandene Stickstoff abgebunden wird, bevor Bornitride entstehen kdnnen. Die Erfindung sieht hierzu vor, dass in
jedem Fall so viel Al im Stahl des Stahlflachprodukts vorhanden ist, dass fiir das aus dem jeweiligen Al-Gehalt %Al und
dem jeweiligen N-Gehalt %N gebildete Verhaltnis die folgende Bedingung erfillt:

(%Al / %N) * 14/27
> UG%Ar%N

mit UG, 0,y = 8,0. Liegt das Verhaltnis (%Al / %N) * 14/27 unter diesem Grenzwert, so steht nicht genligend Al zur
Verfigung, um die N-Abbindung Uber die erstrebte Bildung von AIN gegenuber BN durch das héhere Al-Angebot
ausreichend zu begiinstigen. Dieses Risiko kann dadurch gemindert werden, dass die Untergrenze UG, 50, flr das
Verhaltnis (%Al/ %N) * 14/27 auf UGo, 5 /0, = 8,3, insbesondere UG, 5o,y = 8,6 oder, besonders bevorzugt, auf UGe, 50N
= 9,0, angehoben wird.

[0038] Indem gleichzeitig fir das Verhaltnis %Al/%N die Bedingung

(%Al %N) * 14/27

< OG%Ar%N

mit OGo,p 0,y = 15, insbesondere OGo, 50,y = 15,0, eingehalten wird, lasst sich verhindern, dass zu viel Al im Stahl zur
Verfligung steht. Dies hatte andernfalls die Gefahr zur Folge, dass grobere, oxidische Al-Ausscheidungen des Typs Al,O4
sowie deren Konglomerate mit Silikaten und Sulfiden anwachsen kdnnten. Ist OGey, 5,0, = 13,5, insbesondere OGoy p 0,
=12,0, so lasst sich dieses Risiko besonders sicher minimieren. Als besonders vorteilhaft erweist es sich somit, wenn fur
das Verhaltnis %Al/%N gilt:

90= (Y%Al / %N) * 14/27
<120

[0039] Es versteht sich hier von selbst, dass alle optionalen Elemente einzeln oder in Kombination miteinander als
Verunreinigungen im Stahl des zum Formen eines erfindungsgemafRen Bauteils vorgesehenen Stahlflachprodukts
vorliegen koénnen. In diesem Fall sind die Gehalte an den betreffenden Elementen so gering, dass sie unterhalb den
Mindestgrenzen liegen, ab denen gemaR den voranstehenden Erlduterungen die Wirkung des jeweiligen Elements
nutzbarist. Beiunterhalb dieser Mindestgrenzen liegenden Gehalten an den optional vorhandenen Legierungselementen
haben diese Elemente keine Auswirkungen auf die Eigenschaften des Stahlflachprodukts und kénnen daher im Sinne
einer Verunreinigung toleriert werden.

[0040] Endogene oder exogene Einschlisse (Partikel, Ausscheidungen), die in der Stahlherstellung entstehen, fiihren
grundsatzlich zu einer Reduzierung des Reinheitsgrades, was zum vorzeitigen Versagen von Bauteilen fihren kann.
Insbesondere bei hochfesten Bauteilen kann dies ein zunehmendes Problem darstellen. Dies gilt insbesondere dann,
wenn solche Bauteile zyklischen oder dynamischen Belastungen ausgesetzt sind. Hier von Interesse sind die endogenen
Einschlisse, die sich beim Stahlherstellungsprozess aufgrund der thermodynamischen Gegebenheiten aus der chemi-
scher Zusammensetzung und Prozessflihrung ergeben. Exogene Einschliisse sind in der Regel Einzelfalle und stammen
z.B. aus Pfannenschlacke oder vom Feuerfestmaterial, spielen hier jedoch keine Rolle und werden daher hier auch nicht
betrachtet.

[0041] Ausgehend von diesen Erkenntnissen bestand ein Ziel der erfindungsgemafRen Einstellung der Legierung des
Stahls eines erfindungsgemafien Bauteils darin, den Anteil grober und harter TiN-, AIN- und oxidischer Al-basierter
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Partikel sowie Konglomeraten aus diesen Verbindungen aus Zahigkeitsgriinden zu reduzieren und trotzdem den jeweils
vorhandenen Stickstoff sicher abzubinden, um Uber die stark umwandlungsverzégernde Wirkung von interstitiell ge-
I6stem B auch bei relativ niedrigen Abkiihlraten von mindestens 30 °C/s bis hochstens 120 °C/s eine vollstandige
Umwandlung in Martensit auch bei gréReren Banddicken und Bauteilquerschnitten zu erreichen. Wie voranstehend
schon erlautert, bilden Al und das optional vorhandene Ti harte Ausscheidungen, die bei aus erfindungsgemaf legierten
Stahlflachprodukten geformten Bauteilen aufgrund der Kerbwirkung und der die Partikel umgebenden Spannungsfelder
die Quelle von Rissen und deren Ausbreitung sein kdnnten. Besonders die kantig und kubusférmig auftretenden TiN-
Partikel erweisen sich hier schon aufgrund ihrer Form und GréfRe als schadlich.

[0042] Die Erfindung hat die Gehalte an den Legierungselementen und die Bedingungen bei der Erzeugung von zum
Formen von erfindungsgemafRen Bauteilen erfindungsgemal vorgesehenem Stahlflachprodukt so aufeinander abge-
stimmt, dass im Geflige eines erfindungsgemafen Stahlflachprodukts und eines daraus erzeugten Bauteils tber die
Banddicke homogen verteilt hdchstens bis zu 150 Flachen-ppm harte TiN-Partikel- und Al-basierte oxidische Partikel
sowie AIN mit einer mittleren, kreisaquivalenten Partikelgréf3e von 0,2 - 10 wm vorhanden sind.

[0043] Als unter die Definition "harte Partikel" fallend werden hier im Wesentlichen Partikel von AIN, Al,O5 und Al,O5-
basierten Spinellen sowie TiN-Partikel und auf Basis der genannten Partikel gebildete Konglomerate betrachtet. Solche
Partikel weisen jeweils eine hohe Mohs-Harte von ca. 9 auf. Aufgrund ihrer hohen Harte sind sie in Walz- oder
Verformungsprozessen kaum verformbar und fihren in ihrem Umfeld zu lokalen Spannungsfeldern, die einem frih-
zeitigen Materialversagen Vorschub leisten kénnen. Als Konglomerate (Mischformen) werden hierinsbesondere Partikel-
verblnde bezeichnet, in denen sich weitere Partikel durch heterogene Keimbildung auf bereits bestehenden Partikeln
bilden, z.B. Al,O5 mit MnS, wobei die Basis einer der zuvor bereits benannten harten Partikelarten darstellt.

[0044] Durch das erfindungsgemalfe Legierungskonzept ist dariiber hinaus erreicht worden, dass die Gesamtzahl der
in diesen PartikelgroRenbereich fallenden, harten TiN-basierten Ausscheidungen und deren Mischformen in einem aus
erfindungsgemaR legiertem Stahlflachprodukt geformten Bauteil auf weniger als 30 % der im Gefiige eines Bauteils
vorhandenen Partikel in der GréRenklasse 0,2 - 10 um reduziert ist. Gleichzeitig ist die absolute Anzahl der in den
betreffenden PartikelgréRenbereich fallenden Ausscheidungen gegenuber herkémmlichen, beispielsweise aus einem
Stahl mit héheren Ti-Gehalten bestehenden Stahlflachprodukten reduziert, wodurch der mittlere Abstand der 0,2 - 10 um
groRen Ausscheidungen im aus einem erfindungsgemaR legierten Stahlflachprodukt geformten Bauteil deutlich ver-
groRert ist. Dabei konnte festgestellt werden, dass beim Vergleichskonzept der Anteil der harten TiN-Partikel und deren
Mischformen mehr als 45 - (iber 80 % des Volumenanteils der vorhandenen Partikel in der GroRRenklasse 0,2 - 10 pm
ausmacht. Aufgrund dieses hohen Anteils macht eine Reduzierung des Ti-Massenanteils Sinn, was entsprechend zu
einer Reduzierung des Anteils harter TiN-Partikel beim erfindungsgemafRen Konzept fuhrt. Unter anderem durch die
allenfalls optionale, in jedem Fall erfindungsgemal eingeschrankte Zulegierung von Titan treten grobe Partikeln wie TiNin
einem zum Formen eines erfindungsgemafen Bauteils vorgesehenen Stahlflachprodukt daher deutlich seltener auf, als
dies bei konventionellen Konzepten der Fallist, in denen héhere Gehalte an Ti vorgesehen sind. Mit der Reduzierung des
Anteils an groben Ausscheidungen wird eine Zahigkeitsverbesserung erreicht, die die Entstehung und Ausbreitung von
Rissen verhindert. Uberraschenderweise fiihrt die moderate Erhdhung des Al-Massengehaltes im Gegenzug nicht zu
einer deutlichen Erhéhung des Anteils gleichfalls ahnlich harter, oxidischer Al-basierter Ausscheidungen sowie AIN und
deren Konglomeraten. Im Ergebnis ist so bei den erfindungsgemal zum Formen eines erfindungsgemaRen Bauteils
vorgesehenen Stahlflachprodukten die Gefahr fur frihzeitiges Materialversagen reduziert. Die durch die Erfindung
erzielte Optimierung der Zahigkeit macht sich in einer Verbesserung der Brucheinschniirung am erfindungsgemafen
Bauteil im warmumgeformten, verglteten Zustand bemerkbar, in dem sie im besonderen Interesse des Bauteilherstellers
liegt.

[0045] BeiderErzeugung eines erfindungsgemaflen Bauteiles wird durch eine Vollaustenitisierung mit anschlieRender
Abschreckung und optionaler Anlassbehandlung ein im technischen Sinne vollstédndig aus Martensit bestehendes
Geflige erzeugt. Dies schlieRt nach fachmannischem Verstandnis selbstverstandlich die Mdglichkeit ein, dass bis zu
5Flachen-% anderer Bestandteile im Geflige eines erfindungsgemafien Bauteiles vorhanden sind, die jedoch hinsichtlich
der durch den Martensitanteil bestimmten Eigenschaften eines erfindungsgemafRen Bauteiles unwirksam sind.

[0046] Wie schon erwahnt, bewirken die erfindungsgema im Stahl vorgesehenen Gehalte an Al und Nb dabei eine
zusatzliche Gefligeverfeinerung. So wird durch Nb und Alin geléster und ausgeschiedener Form wahrend der Erzeugung
und Warmebehandlung des aus dem erfindungsgeman legierten Stahl bestehenden Stahlflachprodukts und des daraus
hergestellten Bauteils das Austenitkornwachstum reduziert und nach der Umwandlung die Martensitpaketgrofie ver-
ringert. Dabei entstehen in dem Stahlflachprodukt weitere relevante Ausscheidungen, wie NbN, NbC und AIN, die in der
Regel als monolithische Teilchen ohne Ankeimung an zuvor gebildeten Ausscheidungen lediglich eine maximale GréRRe
bis zu ca. 100 nm erreichen. Auf diese Weise werden homogenere Ausscheidungsfraktionen mit engeren Partikel-
groRenspannen erzielt. Diese erweisen sich als besonders wirksam im Hinblick auf die Steuerung der Austenitkorngréf3e.
So weist der zur Erzeugung des Stahlflachprodukts, aus dem ein erfindungsgemafies Bauteil geformt ist, eingesetzte
Stahl beim Austenitisieren eine Austenitkorngréf3e auf, die um bis zu einer halben ASTM-KorngréR3e feiner ist als bei zur
Gattung des erfindungsgemafien Stahls gehérenden konventionellen Stahlkonzepten. Zudem liegen die Korngré3en bei
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einem erfindungsgeman legierten und prozessierten Stahlflachprodukt in einer engeren Spanne, d.h. mit einer reduzier-
ten Standardabweichung, vor. Gleichzeitig zeigt sich eine reduzierte Variation der ehemaligen Austenitkorngrof3e Uber die
Banddicke. Dies fiihrt zu feineren Martensitpaketen und einer hohen Homogenitat des Martensitgefiiges, was von Vorteil
fur die Zahigkeit von aus einem solchen Stahlflachprodukt erfindungsgemaf hergestellten Bauteilen im verglteten oder
pressgeharteten Zustand ist. Hierdurch kommt es zudem zu einer besseren BauteilmafRhaltigkeit, da Festigkeitsschwan-
kungen Uber die Banddicke reduziert werden kénnen.

[0047] Eine wichtige WerkstoffkenngroéRe fiir die Einstellung der Endeigenschaften ist die ehemalige Austenitkorn-
groe. Dies ist die KorngrofRRe des Austenits, die sich nach dem Abschluss des Austenitisierungsprozesses im Ofen als
Folge von Rekristallisation und Kornwachstum einstellt, also kurz vor dem Beginn des Abschreckens im Geflige
vorherrscht. Je feiner diese Austenitkorngrof3e im Mittel, desto feiner auch die sich einstellende Martensitpaketgrofie
und desto vorteilhafter ist es fir die Zahigkeit des Martensits und somit des Werkstoffes oder Bauteiles.

[0048] Ebenso ist es vorteilhaft fur die Homogenitat der lokalen Festigkeitseigenschaften, wenn die Korngr6Re des
Austenits gering schwankt und dadurch auch die Martensitharte nach der Umwandlung nur geringe lokale Schwankungen
aufweist. Hierdurch lassen sich auch Rickfederungseffekte an einem pressgeharteten oder vergiiteten Bauteil durch
lokal inhomogene Geflige vermeiden.

[0049] Inerfindungsgemaler Weise erzeugte Bauteile zeichnen sich daher nach der beim Warmumformen oder nach
der bei der Vergitungsbehandlung durchgefiihrten Abschreckung dadurch aus, dass beim Geflige des erhaltenen
Bauteils das als "Korngrofiengiite KG" bezeichnete Produkt KG = KA x Ks aus ehemaliger AustenitkorngrofRe KA,
eingesetztin um, und einfacher Standardabweichung Ks der ehemaligen Austenitkorngrof3e, ebenfalls eingesetzt in um
und gemittelt an drei Stellen Uber die halbe Banddicke, gilt:

KG < 30 um?

[0050] Mit einer derart qualifizierten Korngrof3engute KG Iasst sich gegeniiber dem Stand der Technik erreichen, dass
nicht nur eine fiir die Zahigkeit vorteilhafte geringe Korngré3e, sondern auch ber eine geringe Streuung der KorngréRe
eine hohe Homogenitat der Mikrostruktur Gber den Bauteilquerschnitt zustande kommt.

[0051] ErfindungsgemaRe Bauteile erreichen nach einer geeigneten, nachfolgend erlduterten Warmebehandlung eine
Zugfestigkeit von mindestens 1000 MPa bei C-Gehalten von 0,1 Masse-%, insbesondere 0,10 Masse-%, bzw. Zugfes-
tigkeiten bis 2500 MPa bei C-Gehalten von 0,6 %, insbesondere 0,60 Masse-%.

[0052] Als MaR fiir die Zahigkeit wurde hier die Brucheinschniirung g(epsilon)3 untersucht, da die Untersuchung der
gemaf DIN EN ISO 148-1 nach Charpy ermittelten Kerbschlagzahigkeit nur auf Dicken von 10 mm oder sogenannte
Untermaf3proben (Dicken von 2,5, 5und 7,5 mm) beschrankt ist und sich somit nur fiir die Untersuchung fiir entsprechend
dicke Proben eignet, die hier nicht vorlagen. Die Zahigkeitseigenschaften wurden hier also nichtgemalR DINEN ISO 148-1
nach Charpy ermittelt. Als Mal} fir die Zahigkeit bzw. lokale Dehnung wurde die Brucheinschnirung ausgewertet, da
entgegen den Voraussetzungen des Kerbschlagversuches gemaR DIN EN ISO 148-1 unterschiedliche und insbesondere
auch Dicken < 2,5 mm Dicke vorlagen, so dass auch keine einheitlichen, sogenannten UntermafRproben verwendet
werden konnten und somit die Anwendung dieser Norm nicht geeignet war. Die lokale Dehnung aus der Bruchein-
schniirung korreliert zwar mit der Lochaufweitung, stellt aber eine erweiterte Beschreibung des lokalen Verformungs-
verhaltens dar.

[0053] Dementsprechend zeichnen sich erfindungsgemafe Bauteile gleichzeitig durch eine fiir diese Festigkeitsklasse
ausgezeichnete Zahigkeit aus, die sich ebenfalls in Abhangigkeit der Zugfestigkeit nach einer geeigneten, nachfolgend
erlauterten Warmebehandlung in einer prozentualer Verbesserung der Brucheinschniirung (ABE) gegentiber einem
Vergutungskonzept auf Ti/B-Basis mit steigender Zugfestigkeit von 1000 bis 2500 MPa von jeweils mindestens 5 bis 45 %
aulert. Die absolute Brucheinschniirung in Dickenrichtung (epsilon)3 bei Bauteilen aus erfindungsgemalfen Stahl-
konzepten liegt bei 10 - 65 %.

[0054] Beiden ausin der voranstehend erlauterten Weise erfindungsgeman beschaffenen Stahlflachprodukten durch
nach erfindungsgemaRer Verarbeitung geformten Bauteilen handelt es sich insbesondere um gewichtsreduzierte
Bauteilanwendungen im Automobil- und LKW-Bereich, zu denen ladngsnahtgeschweildte Rohre fiir Stabilisatoren,
Rotorwellen, Nockenwellen oder rohrférmige Bauelemente zahlen, die im Lenkungs- und im Chassisbereich eingesetzt
werden. Insbesondere kann ein erfindungsgeméafes Stahlflachprodukt durch Kaltumformung fiir ein nahtgeschweif3tes
Stahlrohr Anwendung finden, das zur Verwendung beispielsweise als Stabilisator zur Fahrzeugfederung, eine Lenkwelle
oder eine Antriebswelle von Kraftfahrzeugen geeignet ist. Dabei kann durch eine anschliefiende Vergiitungsbehandlung
eine erhebliche Festigkeitssteigerung am umgeformten Rohr erzielt werden.

[0055] Die Dicke erfindungsgemaf zum Formen erfindungsgemafer Bauteile vorgesehener Stahlflachprodukte be-
tragt typischerweise 1 - 16 mm, wobei fiir den Bereich der Automobilanwendungen Bleche mit einer Dicke von 2 - 9 mm,
insbesondere 4 -7 mm, eingesetzt werden kdnnen, wobei Dicken von bis zu 5 mm in der Praxis von besonderer Bedeutung
sein kdnnen. Werden an die Bestandigkeit gegen abrasiven Verschlei von solchen Stahlflachprodukten besondere
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Anforderungen gestellt, so hat es sich wegen der damit einhergehend hohen Harte als vorteilhaft erwiesen, wenn der C-
Gehaltdererfindungsgemal zum Formen eines erfindungsgemafen Bauteils vorgesehenen Stahlflachprodukte mindes-
tens 0,5 Masse-%, insbesondere 0,50 Masse-%, betragt.

[0056] Des Weiteren kdnnen erfindungsgemal beschaffene Stahlflachprodukte auch als Warm- oder Kaltband zum
Formen erfindungsgemafer Bauteile eingesetzt werden. So kédnnen aus solchem Warm- oder Kaltband beispielsweise
Strukturbauteile fir Automobilkarosserien warmumgeformt und durch eine anschlieend erfolgende gezielte Abklhlung
aus der Umformhitze seine hohe Festigkeit erhalten bleiben. Erfindungsgemafll zum Formen von erfindungsgemafien
Bauteilen vorgesehene Stahlflachprodukte, die fiir diesen Verarbeitungsweg bereitgestellt werden, weisen typischer-
weise eine Dicke von 0,5 - 3,5 mm, insbesondere 0,5 - 3 mm, 1 - 3 mm oder 1,2 - 2,5 mm, auf. Beispiele fur erfindungs-
gemalie Bauteile, die aus derart erfindungsgemaf beschaffenen Stahlflachprodukten geformt werden kdnnen, sind auf
Biegung beanspruchte Trager von Automobilstrukturen, wie die B-Saulen oder Sitzquertrager von Personenkraftfahr-
zeugen sowie Langs- und Quertrager von Personen- oder Nutzfahrzeugchassis, allgemein Karosseriestrukturteile. Auch
fur die Verarbeitung zu im Gebrauch bewegten Bauteilen, wie zu Teilen von StoRdampfern, zu Nockenwellen oder deren
Teilen, , Kolbenstangen oder Wellen, insbesondere auch Wellen eines Elektromotors, ist erfindungsgemalfes Stahl-
flachprodukt besonders geeignet. Somit ist es mdglich, durch eine Warmumformung oder auch Presshartung ein
hoéherfestes Bauteil fir eine Automobilkarosserie zu erhalten.

[0057] Zum Schutz vor Korrosion kénnen erfindungsgemaR eingesetzte Stahlflachprodukte und daraus erzeugte
Bauteile mit einer metallischen Schutzschicht versehen sein. Hierzu eignen sich insbesondere metallische Schutz-
schichten auf Zink- oder Aluminium-Basis, wie AlSi-Uberziige, die in konventioneller Weise durch Schmelztauchbe-
schichten aufgebracht werden kénnen. Dartiber hinaus sind auch elektrolytische Beschichtungen denkbar.

[0058] Durchdieerfindungsgemaf vorgegebene chemische Zusammensetzung des Stahls eines erfindungsgemafen
Bauteils und eine abgestimmte Prozessflihrung bei der Stahlerzeugung kann auf die endogenen Einschlisse hinsichtlich
Art, GroRe und Verteilung Einfluss genommen werden. Dabei erstreckt sich die Beeinflussung neben der Erstarrung
insbesondere auf die Fertigungsstufe des Warmwalzens, wie nachfolgend erlautert.

[0059] Das erfindungsgemafe Verfahren zur Herstellung eines Bauteils mit einem zu mindestens 95 Flachen-% aus
Martensit und als Rest aus sonstigen Gefligebestandteilen bestehenden Geflige, umfasst folglich folgende Arbeits-
schritte:

A) Es wird ein Warmband erzeugt, indem

a) Stahl erschmolzen wird, der aus (in Masse-%)

C: 0,1-0,6 %,
Mn: 0,1-2%,

Al: 0,05-0,2 %,
Nb: 0,01 -0,06 %,
B: 0,0005 - 0,005 %,
Cr: 0,05-0,8 %,
Si: bis zu 0,8 %,
Mo: bis zu 1,5 %,
Cu: bis zu 0,5 %,
Ni: bis zu 1,5 %,
V: bis zu 0,2 %,
REM: bis zu 0,05 %
Ti: bis zu 0,02 %,
Ca: bis zu 0,005 %,

Rest Eisen und unvermeidbaren Verunreinigungen besteht,

- wobeizu den Verunreinigungen Gehalte von bis zu 0,03 % P, bis zu 0,03 % S, bis zu 0,01 % N, weniger als 0,05 % Sn,
weniger als 0,05 % As und weniger als 0,05 % Co zahlen und

- wobeidas aus dem jeweiligen Al-Gehalt %Al und dem jeweiligen N-Gehalt %N gebildete Verhaltnis (%Al/ %N) * 14/27
> 8,0 ist,

b) die Stahlschmelze zu einem Vorprodukt vergossen wird, namlich zu einer Bramme, einer Diinnbramme oder einem
gegossenen Band,

c) das Vorprodukt, sofern erforderlich, auf eine 1100 - 1350 °C betragende Vorwarmtemperatur durcherwarmt wird,

d) das Vorprodukt zu einem Warmband mit einer Dicke von 1 - 16 mm warmgewalzt wird, wobei das Warmwalzen bei einer
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Warmwalzendtemperatur beendet wird, die um mindestens 50 °C und hdchstens 150 °C héher ist als die Ar3-Temperatur
des Stahls,

e) das erhaltene Warmband auf eine 450 - 700 °C betragende Haspeltemperatur abgekuhlt wird, wobei die Abkihlung im
Temperaturbereich von 800 - 650 °C mit einer Abkuhlrate von 20 - 200 °C/s erfolgt,

f) das auf die Haspeltemperatur abgekiihlte Warmband zu einem Coil gehaspelt wird und das Warmband im gehaspelten
Zustand auf Raumtemperatur abgekuhlt wird, sowie

g) optional: das im gehaspelten Zustand abgekiihlte Warmband gebeizt wird und

h) ebenso optional: bei einer Kerntemperatur des Warmbands von 500 - 720 °C tber eine Dauer von 5 - 50 h hauben-
gegliht wird.

B) Aus dem erhaltenen Warmband wird optional ein Kaltband erzeugt, indem

i) das Warmband zu einem Kaltband mit einer Dicke von 0,5 - 3,5 mm in einem oder mehreren Kaltwalzschritten
kaltgewalzt wird.

j) Optional kann das Kaltband in einer Haubengliihe oder in einer Durchlaufgliihe gegliiht werden.
C) Aus dem Warmband oder dem optional daraus erzeugten Kaltband wird ein Bauteil geformt wird, indem

k) von dem Warm- oder Kaltband eine Platine abgeteilt wird
und gemal Alternative 1:

1.1) die Platine auf eine Austenitisierungstemperatur durcherwarmt wird, die um héchstens 100 °C geringerist als
die Ac3-Temperatur des Stahls, aus dem das Warm- oder Kaltband erzeugt ist, und héchstens 950 °C betragt,

I.2)innerhalb von 1-20 s nach dem Ende der Durcherwarmung auf die Austenitisierungstemperatur die Platine in
ein gekihltes Warmumformwerkzeug eingelegt wird, in dem die Platine zu dem Bauteil warmumgeformt wird,
und

I.3) das Bauteil durch beschleunigtes Abkihlen mit einer Abkihlrate von 30 - 120 °C/s bis Erreichen der
Martensitstarttemperatur des Stahls, aus dem das jeweilige Warm- oder Kaltband besteht, pressgehartet wird,
so dass das Bauteil ein vollstandig martensitisches Gefiige erhalt,

oder gemal Alternative 2:
m.1) die Platine zu dem Bauteil kaltumgeformt wird,

m.2) das kaltgeformte Bauteil auf eine Austenitisierungstemperatur durcherwarmtwird, die um héchstens 100 °C
geringeristals die Ac3-Temperatur des Stahls, aus dem das Warm- oder Kaltband erzeugt ist, und hchstens 950
°C betragt, und

m.3) das auf die Austenitisierungstemperatur durcherwarmte Bauteil mit einer Abkuhlrate von 30 - 120 °C/s bis
Erreichen der Martensitstarttemperatur des Stahls, aus dem das jeweilige Warm- oder Kaltband besteht,
beschleunigt abgekihlt wird, so dass das Bauteil ein vollstandig martensitisches Gefiige erhalt.

n) Optional kann das nach den Arbeitsschritten I.1 - 1.3 oder m.1 - m.3 erhaltene Bauteil bei Temperaturen von 150 -
700 °C bei einer Gluhdauer von 5 - 60 min angelassen werden.

[0060] Beim erfindungsgemafen Verfahren wird also im Arbeitsschritta) eine Schmelze erzeugt, die entsprechend den
voranstehenden Erlauterungen zur Legierung des Stahls eines zum Formen eines erfindungsgemafien Bauteils vorge-
sehenen Stahlflachprodukts zusammengesetzt ist. Es gelten dabei fiir die Legierung dieser Schmelze selbstverstandlich
die voranstehend zu vorteilhaften Augestaltungen des Stahls eines zum Formen eines erfindungsgemafien Bauteils
vorgesehenen Stahlflachprodukts gegebenen Hinweise in gleicher Weise fiir die im Zuge des erfindungsgemafien
Verfahrens erzeugte und verarbeitete Schmelze.

[0061] Die im Arbeitsschritt a) erzeugte Schmelze wird in konventioneller Weise zu Brammen, Dinnbrammen oder
Band vergossen (Arbeitsschritt b)). Typischerweise weisen die Brammen Dicken von 180 mm bis 260 mm auf. Dinn-
brammen liegen typischerweise in Dicken von 40 bis 60 mm vor, gegossenes Band in Dicken von 2 bis 5 mm.

[0062] Im Arbeitsschritt c) werden die Vorprodukte fiir das nachfolgende Warmwalzen (Arbeitsschritt d)) durcherwarmt.
Diese Durcherwarmung erfolgt typischerweise in hierzu im Stand der Technik zur Verfligung stehenden Sto3- oder
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Hubbalkendfen. Die wahrend der Vorwarmung der aus einer erfindungsgemal legierten Stahlschmelze gegossenen
Brammen, Diinnbrammen oder Bander eingestellten Bedingungen sind von besonderer Bedeutung fiir die Auspragung
der Eigenschaften eines erfindungsgemafl zusammengesetzten und erzeugten Stahlflachprodukts. So hat sich gezeigt,
dass in Folge der erfindungsgeman allenfalls geringen Zulegierung von Titan zum erfindungsgeman verarbeiteten Stahl
auch verhaltnismafig niedrige Ofentemperaturen prozesssicher sind, um keine oder wenig Ankeimungseffekte an groben
Partikeln wie TiN zu erzeugen, da diese Partikel in den erfindungsgemaRen Stahlkonzepten deutlich seltener auftreten.
Als "Ankeimen" wird dabei die Ausscheidungsbildung an bereits zuvor gebildeten Ausscheidungen auf Basis heterogener
Keimbildung im Gegensatz zu homogener Ausscheidungsbildung ohne fremde Keimbildungsstellen verstanden. Die
erfindungsgemal vorgegebene Legierung des Stahls, aus dem die erfindungsgemaf verarbeiteten Stahlflachprodukte
und die daraus geformten Bauteile bestehen, verringert im statistischen Mittel Ankeimungseffekte an zuvor gebildeten
Ausscheidungen. Durch die Ankeimung von TiC, NbN, NbC, AIN an TiN wirde die Wahrscheinlichkeit der Bildung dieser
Ausscheidungen bei tieferen Bildungstemperaturen zuriickgehen und damit deren Wirksamkeit hinsichtlich der von der
Erfindung angestrebten Verfeinerung der Mikrostruktur beeintréchtigt. Uberraschend hat sich hier ergeben, dass bei
Einhaltung einer geeigneten Vorwarmtemperatur schon bei den vorgesehenen, vergleichbar niedrigen Nb-Gehalten eine
AustenitkorngroéfRenverfeinerung erreicht werden kann.

[0063] Die erfindungsgemafl angewendeten Vorwarmtemperaturen liegen dazu bei 1100 - 1350 °C und bevorzugt bei
1150 - 1280 °C. Unterhalb von 1100 °C muss mit einer Vergroberung und Ankeimungseffekten der Partikel in der
Vorwarmung gerechnetwerden. Temperaturen oberhalb von 1350 °C sollen vermieden werden, um die Vergréberung des
Austenitkorns zu begrenzen, den Materialverlust durch Verzunderung zu reduzieren, bzw. aus 6konomischer Sicht, die
Energiekosten zu reduzieren.

[0064] Von gleicher Bedeutung sind die Liegezeiten, Uber die die Vorerwarmung der Vorprodukte erfolgt. Diese werden
fur die vollstandige Aufldsung der in den vorzuerwarmenden Vorprodukten nach dem Guss vorhandenen Ausscheidun-
gen bendtigt. Die erfindungsgeman vorgesehene Gesamtliegezeit von Brammen betragt 150 - 400 min, wobei in der
Gesamtliegezeit die fir das Aufheizen auf die jeweilige Soll-Vorwarmtemperatur und die Durcherwdrmung der Vor-
produkte bendtigte Zeit enthalten sind. Bei Gesamtliegezeiten von weniger als 150 min besteht die Gefahr, dass sich die
relevanten Mikrolegierungsausscheidungstypen nicht vollstandig auflésen. Liegezeiten von mehr als 400 min sind jedoch
ebenfalls zu vermeiden, um die Austenitkornvergréberung zu begrenzen. Diinnbrammen werden in einem Ausgleichs-
ofen fur deutlich kiirzere Zeiten von 10 - 90 min vorgewarmt.

[0065] Durch Bandguss erzeugte Bander erfahren in der Regel keine Vorwarmung, sondern werden in einem oder
mehreren Warmbandgerusten direkt auf Warmbandenddicken von 1 - 4 mm warmgewalzt.

[0066] Die in erfindungsgemaRer Weise unter Berlicksichtigung der voranstehend erlauterten MafRgaben durch-
erwarmten Brammen oder Dinnbrammen kdnnen in konventioneller Weise in einer ebenso konventionellen Warmwalz-
anlage, GieRwalzanlage zu einem so genannten "Warmband" warmgewalzt werden. Dabei kann das Warmwalzen ein
Vorwalzen umfassen, bei dem die Brammen in einem so genannten "Vorgerist" typischerweise reversierend auf eine
Zwischendicke von ca. 35 bis 60 mm ausgewalzt werden. Die vorgewalzte Bramme lauft dann in eine mehrgeristige
FertigwarmwalzstralRe ein, in der sie im kontinuierlichen Durchlauf schrittweise zu einem Warmband fertig warmgewalzt
wird.

[0067] Beieiner Dinnbramme kann das Vorwalzen entfallen. Sie kann direkt nach dem gegebenenfalls durchgefiihrten
Vorwarmen in die Fertigwarmwalzstral3e eingespeist werden.

[0068] Erfindungsgemaf wird das Warmwalzen im Arbeitsschritt d) bei Warmwalzendtemperaturen beendet, die um
mindestens 50 °C hoher ist als die Ar3-Temperatur des Stahls, jedoch um héchstens 150 °C oberhalb dieser Temperatur
liegt. Das Warmwalzen wird somit bei einer Warmwalzendtemperatur beendet, bei dem das erhaltene Warmband noch
ein vollstandig austenitisches Geflige besitzt. Eine derartige Walzstrategie wird als "normalisierendes Walzen" bezeich-
net. Die Warmwalzendtemperatur ist dabei erfindungsgemaf so gewahlt, dass die Neigung von Nb und Al zur Bildung von
verformungsinduzierten Ausscheidungen reduziert ist und ein gréRerer Anteil an Ausscheidungspotential fiir die Hem-
mung des Kornwachstums beim Austenitisieren im spater durchgefihrten Vergitungsprozess oder beim Warmumformen
zur Verfligung steht. Typischerweise liegen fir das erfindungsgemafie Legierungskonzept geeignete Walzendtempe-
raturen oberhalb von 830 °C. Bevorzugt ist die Walzendtemperatur um mindestens 60 °C und hochstens 130 °C héher als
die Ar3-Temperatur, wobei sich Warmwalzendtemperaturen, die um héchstens 110 °C oberhalb der Ar3-Temperatur
liegen, als besonders praxisgerecht herausgestellt haben, um das Austenitkornwachstum zu begrenzen. Normalisieren-
des Walzen wird hier bevorzugt, da dabei die Warmwalzkrafte vergleichsweise niedrig sind und die Ausscheidung von
verformungsinduzierten, relativ groben Ausscheidungen vermieden wird. Somit kann das Ausscheidungspotential zur
Reduzierung der ehemaligen AustenitkorngréRe in spater erfolgenden Austenitisierungsstufen der Verglitung und
Warmumformung maximiert werden. Hierdurch wird die Zahigkeit positiv beeinflusst.

[0069] Um das Ausscheidungspotenzial von Al und Nb im nach dem Warmwalzen erhaltenen Warmband flr spatere
Prozessschritte zu bewahren, ist es erforderlich, im Arbeitsschritt €) das Warmband nach dem Warmwalzen im
Temperaturbereich von 800 °C bis 650 °C miteiner Abkiihlrate von mehrals 20 °C/s auf die Haspeltemperatur abzukihlen.
Die konkret erzielte Haspeltemperatur wird durch die Kiihlung in der Kiihistrecke bestimmt. Sie liegt erfindungsgeman
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deutlich unterhalb der A1-Temperatur des Stahls, aus dem das erfindungsgemafie Stahlflachprodukt erzeugtist, um eine
verhaltnismaRig grobe Perlitausscheidung im Warmband zu vermeiden. Die Temperatur "A1" ist im Eisen-Kohlenstoff-
Diagramm die Temperatur, bei der von hohen Temperaturen kommend Austenit zu Perlit zerfallt. Im reinen Zweistoff-
system Eisen-Kohlenstoff liegt A1 bei 723 °C, wobei diese Umwandlung bei Kohlenstoffgehalten > 0,02 Masse-%
stattfindet, was bei den erfindungsgemafien Stahlkonzepten der Fall ist. Die A1-Temperatur liegt nach empirischen
Formeln, die den Einfluss der Legierungselemente auf A1 wiedergeben (s. beispielsweise Hougardy, H.P. "Werkstoff-
kunde StahlBand 1: Grundlagen", Verlag Stahleisen GmbH, Dusseldorf, 1984, p. 229), bei 722-727 °C und damitin einem
engen Bereich. Im Fall der Erfindung werden insbesondere Haspeltemperaturen von < 720 °C angewendet. Bei derart
niedrigen Haspeltemperaturen wird der Losungszustand und die Ausscheidungsform des Kohlenstoffes dahingehend
beeinflusst, dass eine feinverteilte C-Ausscheidung fur nachfolgende Vergitungs- bzw. Warmumformbehandlungen
erzielt wird, um die C-Auflésung fiir den Hartungsprozess zu beschleunigen. Dies macht erfindungsgeman erzeugte oder
beschaffene Stahlflachprodukte besonders geeignet fiir Vergiitungs- und Erwarmungsbehandlungen, bei denen eine
schnelle Erwarmung mittels Induktionserwarmung oder anderen schnellen Erwarmungsprozessen angewendet werden
soll.

[0070] Durch die erfindungsgemafe schnelle Abkiihlung des erhaltenen Warmbands im Temperaturbereich von 800 -
650 °C wird somit erreicht, dass die Ausscheidungsbildung von Nb und Al unterdriickt wird. Dies kann insbesondere
dadurch gewahrleistet werden, dass die Abkuhlrate mindestens 20 °C/s betragt. Zu beachten ist dabei, dass es wahrend
der Abkiihlung nach dem Warmwalzen aufgrund der Phasenumwandlung zu einer Wiedererwarmung um bis zu 30 °C
kommen kann. In der Praxis kann das Band fiir die erfindungsgemafl gesteuerte Abkiihlung im Anschluss an die
WarmwalzstralRe, in der das Warmwalzen erfolgt, mit Wasser abgespritzt werden. Hierzu eignen sich insbesondere im
Stand der Technik bekannte Kiihistrecken, bei denen Laminar- und Spriihkihlungseinrichtungen miteinander kombiniert
sind. Diese sollten in der Lage sein, speziell im Temperaturbereich von 800 - 650 °C Abkuihlraten von bevorzugt mehr als
20 °C/s, insbesondere mindestens 50 °C/s, und maximal 200 °C/s zu erreichen.

[0071] DieHaspeltemperatur, aufdie das Warmband nach dem Warmwalzen abgekiihlt wird und bei der das Warmband
im Arbeitsschritt f) zu einem Coil gehaspelt wird, betragt 450 - 720 °C. Die Obergrenze von 720 °C ist vorteilhaft, um bei C-
Gehalten > 0,4 % eine ausreichend niedrige Zugfestigkeit fiir eine nachfolgende Kaltverformung einstellen zu kénnen.
Besonders bevorzugt ist die Haspeltemperatur niedriger als 650 °C, um die Ausscheidungsbildung von Nb und Al weiter
zu unterdriicken und einen madglichst feinverteilten C-Auflésungszustand zu erreichen. Dabei erweist sich eine obere
Haspeltemperatur von 650 °C als besonders vorteilhaft, weil dann eine grobstrukturierte Perlitbildung weitgehend
vermieden werden kann. Bei Haspeltemperaturen von weniger als 450 °C wurde eine deutliche Festigkeitsbildung im
Warmband entstehen, fir die eine nachfolgende Kaltumformung oder Kaltwalzung eine deutliche Steigerung der Ver-
formungskrafte darstellt und daher vermieden wird. Die Abkuhlung des Warmbands auf Raumtemperatur erfolgt dann in
konventioneller Weise im Coil.

[0072] Das nach dem Haspeln erfindungsgemaf erhaltene, als Warmband vorliegende Stahlflachprodukt weist typi-
scherweise eine Zugfestigkeit von weniger als 700 MPa auf. Erst durch die nachfolgend durchgefihrte Vergiitungsbe-
handlung oder durch die bei einem Warmumformen absolvierte Prozessierung werden das erfindungsgemale, weitge-
hend vollmartensitische Gefiige und damit einhergehend die optimierten mechanischen Eigenschaften eines erfindungs-
gemafen Bauteils erreicht.

[0073] Nachdem Haspeln kannim Arbeitsschritt g), der nur optional durchgefiihrt wird, wenn hierzu ein Bedarf besteht,
das Warmband fiir die Weiterverarbeitung einem Beizen unterzogen werden, um aufihm haftenden Zunder zu entfernen.
Ein derartiger Verarbeitungsschritt ist vorteilhaft, wenn das Warmband in einem Kaltumformwerkzeug umgeformt wird
und durch Abrieb des Zunders eine Verschmutzung oder Beschadigung des Werkzeuges vermieden werden kann. Andas
Beizen werden keine besonderen Anforderungen gestellt. Es kann in jeder fur diese Zwecke bekannten Weise erfolgen.
[0074] Das erhaltene Warmband bestehtin der Mikrostruktur aus Perlit mit geringen Anteilen an Ferrit (<5 %). Der Ferrit
kann dabei zeilig bis netzwerkartig ausgebildet sein.

[0075] Ebenso optional kann das Warmband im Arbeitsschritt h) einem Haubenglihen unterzogen werden, um die
Festigkeit des Stahles fiir eine nachfolgende Kaltumformung zu reduzieren. Die beim Haubengliihen eingestellten
Kerntemperaturen des gehaspelten Stahlflachprodukts betragen 500 - 720 °C. Eine Kerntemperatur von mindestens
500 °C ist erforderlich, damit eine ausreichende Festigkeitsreduzierung eintreten kann. Gliihtemperaturen von mehr als
720 °C wiirden allerdings dazu flihren, dass eine Bildung neuen Perlits durch Uberschreiten der A1-Temperatur in allen
Stellen des Coils beim Haubenglihen sicher vermieden werden kann. Dabei ist eine Hauben-Glihdauer auf Kern-
temperaturniveau von mindestens 5 h erforderlich, um ebenfalls das Festigkeitsniveau signifikant, d.h. < 700 MPa
Zugfestigkeit abzusenken. Langer als 50 h sollte jedoch die Haubengliihung nicht andauern, da dann die Einformung und
Koagulation des Perlits durch die anhaltenden Diffusionsprozesse zu groben Perlitpartikeln flhren. Optimalerweise
werden die Glihbedingungen beim Haubenglihen so gewahlt, dass lediglich eine Teileinformung des Zementits mit
einem Einformungsgrad < 85 % stattfindet. In der Praxis kann das optional vorgesehene, erfindungsgemaRe Haubengli-
hen bei Kerntemperaturen von max. 720 °C unter einer Schutzgasatmosphéare durchgefihrt werden. Die Schutzgas-
atmosphéare kann dabei als reine Wasserstoffatmosphare (H2) oder aus einem Gemisch aus N2 und bis zu 12 Vol.-% H2
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("HNX") bestehen. Typisch sind hier Gemische von 95 % N2 und 5 % H2. Durch die HNX-Glihe entstehen langere
Gesamtglihzeiten bis 50 h, da der Warmeubergang langsamer erfolgt als bei reiner H2-Atmosphére. Die Kerntemperatur
der Haubengliihung soll unter 720 °C liegen, insbesondere um 680 °C betragen, jedenfalls aber unterhalb der A1-
Temperatur des Stahls liegen, aus dem das Stahlflachprodukt gefertigtist. Diese Beschréankung verhindert, dass wahrend
des Gluhprozesses neuer Perlit gebildet wird. Stattdessen werden aus dem zu Beginn der Glihung vorliegenden
Warmbandgeflige insbesondere durch Kohlenstoffdiffusion und Kohlenstoffumverteilung Zementitpartikel (Karbidparti-
kel) teilweise eingeformt. Gleichzeitig kann es zu einer Vergroberung des Gefliges in Folge von Koagulation kommen. Im
Zuge des erfindungsgemal optional absolvierten Haubengliihprozesses bildet sich somit Zementit in teilweise einge-
formter, globulithischer Form, der weitgehend homogen und regellos verteilt in einer ferritischen Matrix vorhanden ist,
wobei der Einformungsgrad erfindungsgemaR < 85 % betragt. Die Beschrankung der Haubenglihtemperatur und
Haltezeit dient hierbei dazu, den Einformungsgrad zu limitieren. Ein begrenzter Einformungsgrad reduziert die Zeit
zur vollstandigen C-Aufldsung bei der Austenitisierung. Das Geflige im Zustand Warmband-Haubengegliiht besteht somit
Uberwiegend aus teilweise eingeformtem Zementit, Perlit in einem Anteil von bis zu 90 % und einem Anteil von nicht
polygonalem Ferrit von bis zu 10 %.

[0076] Soll aus demin der voranstehend erlauterten Weise erzeugten Warmband ein kaltgewalztes Stahlflachprodukt
erzeugt werden, so kdnnen hierzu im Anschluss an die Arbeitsschritte a) - h), von denen die Arbeitsschritte g) und h)
jeweils nur bedarfsweise, d.h. optional, durchgefiihrt werden, folgende weitere Arbeitsschritte durchgefiihrt werden:

i) Kaltwalzen des Warmbands zu einem Kaltband mit einer Dicke von 0,5 - 3 mm in einem oder mehreren Kaltwalz-
schritten;

j) Rekristallisierendes Glihen des Kaltbandes, welches in einer Haubengliihe oder in einer Durchlaufgliihe stattfinden
kann. Erfolgt das Gliihen in einer Haubengliihe, dann kann dies nach den oben zu Arbeitsschritt h) bereits ange-
gebenen Bedingungen durchgefiihrt werden. Soll das Gliihen in einer Durchlaufgliiheinrichtung absolviert werden,
so sind hier keine besonderen Anforderungen an die Glihparameter zu stellen. Demnach kann die Erwarmung bei
Geschwindigkeiten bis 30 °C/s bis Erreichen der Glihtemperatur erfolgen, die im Bereich Ac1 bis Ac3 + 30°C liegen
kann. Die Abkuhlrate auf Raumtemperatur kann tiber Gasjet- oder Rollenkiihlungen erfolgen und bei bis zu 20 °C/s
liegen. In die Durchlaufgliihung kann eine Schmelztauchveredelung nach dem eigentlichen Glihen integriert sein.
Erganzend kann eine Beschichtung in einer elektrolytischen Beschichtungsanlage aufgebracht werden,

[0077] Die Erzeugung des Kaltbands kann in Gblicher Weise durch einen Dressierstich mit tblichen Verformungsgr-
aden von ublichen 0,5 - 1,5 % abgeschlossen werden, wobei auch hier keine besonderen Anforderungen gestellt werden.
[0078] Um aus erfindungsgemaf erzeugtem Warmband oder Kaltband erfindungsgemaRe Bauteile zu formen, die eine
optimierte Kombination aus hoher Festigkeit und Zahigkeit besitzen, stehen zwei alternative Wege zur Verfligung. Gemaf
der ersten Alternative wird eine aus dem jeweiligen Warm- oder Kaltband abgeteilte Platine nach MafRgabe der
Arbeitsschritte 1.1 - 1.3 des erfindungsgemafien Verfahrens erwadrmt und pressgehartet, wogegen gemaf der zweiten
Alternative die Platine nach MalRgabe der Arbeitsschritte m.1 - m.3 des erfindungsgemafen Verfahrens zunachst
kaltverformt und dann vergutet wird.

[0079] Fir die Vergitung/Warmumformung von aus erfindungsgemafen Stahlflachprodukten durch eine Kaltformge-
bung geformten Bauteilen oder fiir das Warmumformen zu Bauteilen wird somit das jeweilige Bauteil (Verglten) oder
Stahlflachprodukt (Warmumformen oder Pressharten) zunachst auf eine geeignet hohe Austenitisierungstemperatur
durcherwarmt ("Austenitisieren"). Dies kann in der Praxis beispielsweise in an sich bekannter Weise zunachst in einem
Ofen erfolgen, in dem das jeweilige Stahlflachprodukt (Arbeitsschritt 1.1) der ersten Alternative) oder das Bautell
(Arbeitsschritt m.2) der zweiten Alternative) Uber eine ausreichende Gesamtzeit insbesondere (einschliellich der Auf-
heizzeit)auf die jeweilige Austenitisierungstemperatur durcherwarmt wird.

[0080] Beider ersten Alternative wird im Schritt .1 die Platine und bei der zweiten Alternative im Arbeitsschritt m.2 das
Bauteil auf eine Austenitisierungstemperatur durcherwarmt, die jeweils um hdchstens 100 °C unterhalb der Ac3-
Temperatur des Stahls, aus dem das Warm- oder Kaltband erzeugt ist, aus dem die Platine oder das Bauteil besteht,
(Austenitisierungstemperatur > (Ac3 - 100°C)) liegt. Austenitisierungstemperaturen, die um héchstens 75 °C geringer
sind als die Ac3-Temperatur (Austenitisierungstemperatur > (Ac3 - 75 °C)), insbesondere um héchstens 50 °C geringer
sind als die Ac3-Temperatur des Stahls des warm- oder kaltgewalzten Blechs, aus dem die Platine oder das Bauteil
besteht, (Austenitisierungstemperatur > (Ac3 - 50 °C)), fiihren dabei in der Praxis besonders betriebssicher zum
gewunschten Ergebnis. Besonders geeignet sind dabei Austenitisierungstemperaturen, die mindestens gleich der
Ac3-Temperatur des Stahls sind, aus dem die jeweilige Platine oder das jeweilige Bauteil besteht. Nach oben ist die
Austenitisierungstemperatur auf héchstens 950 °C begrenzt. Die in den Arbeitsschritten 1.1 und m.2 jeweils eingehaltene
Austenitisierungstemperatur liegt dementsprechend in einem Bereich, der von (Ac3 - 100 °C) bis 950 °C, insbesondere
(Ac3-75°C) bis 950 °C oder, besonders vorteilhafterweise, von (Ac3 - 100 °C) bis 950 °C reicht, wobei Austenitisierungs-
temperaturen von Ac3 - 950 °C besonders praxisgerecht sind.
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[0081] Fir die Durcherwarmung der Platine oder des Bauteils wird eine Gesamtzeit von typischerweise 1 Sekunde bis
20 min bendtigt, wobei in der Praxis Gesamtzeiten von mindestens 10 Sekunden, insbesondere mindestens 1 min,
geeignet sind, um betriebssicher die Durcherwarmung zu erreichen. Die Gesamtzeit der Erwarmung umfasst dabei
jeweils die zum Aufheizen auf die Austenitisierungstemperatur benétigte Zeit.

[0082] So eignen sich fir die Erwarmung von Platinen im Arbeitsschritt 1.1 insbesondere Gesamtzeiten (einschlieRlich
Aufheizzeit) von 1 - 20 min.

[0083] Im Fall der Vergiitung eines Bauteils (Arbeitsschritte m.2 und m.3 der zweiten Alternative) werden fiir eine
stlickweise Durcherwarmung des Bauteils auf die Austenitisierungstemperatur typischerweise Gesamtzeiten von 1 - 20
min oder 2 - 10 min, insbesondere 5 - 10 min, vorgesehen.

[0084] Fir eine schnellere Durcherwarmung des Bauteils kdnnen im Markt verfligbare induktiv arbeitende Durch-
lauferwarmungseinrichtungen eingesetzt werden. Diese Einrichtungen werden von dem jeweils zu erwarmenden Bauteil
im Durchlauf passiert, so dass innerhalb kurzer Zeit eine Durcherwadrmung desjenigen Bauteilabschnitts erfolgt, der sich
jeweils im Wirkbereich eines durch die Erwarmungseinrichtung induzierten elektromagnetischen Feldes befindet. Auf
diese Weise wird das Bauteil sukzessive liber seine Lange auf Austenitisierungstemperatur erwarmt. Besonders geeignet
sind derartige Durchlauferwarmungseinrichtungen fiir die Durchlauferwarmung von Bauteilen, wie Rohren oder Profilen,
von denen eine hohe Maf3haltigkeit gefordert wird.

[0085] Im Fall des Warmumformens gemaf der ersten Alternative wird das jeweilige Stahlflachprodukt nach dem
Austenitisieren innerhalb von einer Transferzeit von 1 - 20 Sekunden in eine zu einer fiir diese Zwecke aus dem Stand der
Technik bekannte Warmumform-Einrichtung eingelegt, in der es dann in ebenso bekannter Weise zu einem Bauteil
pressgehartet wird, wobei die mittlere Abkuhlrate auf Raumtemperatur 30 - 120 °C/s betragt.

[0086] Im Fall der Vergiitung gemaf der zweiten Alternative wird das auf die Austenitisierungstemperatur durch-
erwarmte Bauteil nach dem Austenitisieren ebenfalls mit einer mittleren Abkihlrate von 30 - 120 °C/s auf Raumtemperatur
abgeschreckt. Hierzu kann das Bauteil in an sich bekannter Weise in ein geeignetes Abschreckmedium getaucht werden
oder mittels ebenso bekannter Einrichtungen, wie Disen- oder Strahleinrichtungen, mit dem Abschreckmedium beauf-
schlagt werden. Wird fiir die Durcherwarmung des Bauteils eine insbesondere induktiv arbeitende Durchlauferwarmungs-
einrichtung der voranstehend erlauterten Art eingesetzt, so kann der jeweils auf Austenitisierungstemperatur erwarmte
Abschnitt der Platine bei Austritt aus der betreffenden Erwadrmungseinrichtung mittels einer geeigneten Abschreckein-
richtung ebenfalls im Durchlauf abgekuhlt werden.

[0087] Die Abschreckung erfolgt dabei jeweils innerhalb von 1 - 20 Sekunden nach der Entnahme aus der zur
Erwarmung auf die Austenitisierungstemperatur verwendeten Einrichtung (Vergiitung) oder durch Kontakt mit dem
Werkzeug zum Ende des Pressharteprozesses (Warmumformen). In der Praxis kann fir die Abschreckung beim
Vergiiten ein Olbad eingesetzt werden, in dem das jeweilige Bauteil innerhalb von 1 - 30 Sekunden unter Bewegung
auf Raumtemperatur abgeschreckt wird. Typische Transferzeiten zwischen dem Ofen, in dem die Erwarmung auf die
Austenitisierungstemperatur erfolgt, und dem Olbad betragen dabei 1 - 20 Sekunden.

[0088] Aufgrund ihres besonderen Eigenschaftsprofils eignen sich in erfindungsgemaRer Weise prozessierte Stahl-
flachprodukte besonders zur Herstellung von hoch belasteten Bauteilen fiir Karosserien von Fahrzeugen, insbesondere
fur Trager, Strukturteile, Rahmen, Stofanger, Batteriekasten und desgleichen. Insbesondere handelt es sich bei den
erfindungsgemafen Bauteilen um rohrférmige Bauteile, bei deren Herstellung Zuschnitte von erfindungsgemaf erzeug-
tem Warm- oder Kaltband zu einem Rohrkérper geformt und anschlieRend langsnahtverschweil3t werden.

[0089] Das Gefiige der hier in Rede stehenden Stahlflachprodukte und daraus hergestellter erfindungsgemafier
Bauteile ist wie folgt untersucht worden:

Die Anteile von harten oxidischen und nitridischen Partikeln am Mikrogefiige eines Stahlflachprodukts sind in Flachen-
ppm angegeben, soweit nichts anderes vermerkt ist. Die genaue Vorgehensweise zur Ermittlung wird im Folgenden
beschrieben. Nach ASTM E2142 von 2008 kann der Flachenanteil an Einschliissen dem Volumenanteil gleichgesetzt
werden. Ebenso beziehen sich die im vorliegenden Text angegebenen Phasenanteile des Gefiiges auf die ausgewertete
Schiiffflache und werden demzufolge in Flachen-% angegeben.

[0090] Die Untersuchung der Einschlisse erfolgte an Langsschliffen tGber Banddicke durch Einsatz eines Raster-
elektronenmikroskops (Scanning Electron Microscope "SEM") der Firma Zeiss (Modell GeminiSEM 500), ausgerustet mit
dem EDX-System "Oxford Xmax" des Herstellers "Oxford instr." zur energiedispersiven Elementanalyse. Die Daten-
auswertung erfolgte dabei mit der Software "Aztec 3.3 SPI, Feature Analysis" von "Oxford instr." Es wurden dabei
Einschliisse ab einer Grofke von ca. 0,2 um erfasst. Die Ermittlung der in den Ausscheidungen enthaltenen Element-
gehalte erfolgte anhand von Kalibrierproben. Die Klassierung der Einschlisse erfolgte an Hand der Stdchiometrie der
bekannten Ausscheidungen, wobei eine Einteilung in Oxide, Sulfide und TiN erfolgte. Es wurde eine Quantifizierung und
Normierung der gemessenen Elemente ohne Fe, C und Ag durchgefiihrt. Die erfassten Elemente wurden in Oxide (ohne
S, P, Cl, F) umgerechnet und auf 100 % normiert. Zusatzlich erfolgte eine Berechnung des Teilsystems
<Al;,0,-Si0,-Ca0> und Normierung auf 100 %. Anschlieflend wurden computerunterstiitzt aus den so erhaltenen
Rohdaten Klassierungstabellen der analysierten Einschliisse erstellt. Einschliisse, die nicht eindeutig klassiert werden
kénnen, wurden gesondert aufgelistet. Diese Einschlisse wurden einzeln tberprift. Die Teilchengrofie wurde unab-
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hangig von der Partikelform als kreisdquivalenter Durchmesser idealisiert.

[0091] Die Homogenitat der Gefligestruktur des ehemaligen Austenits und der Verteilung der in ihm enthaltenen
Bestandteile wurde mittels Elektronenriickstreubeugungsuntersuchungen ("EBSD", "Electron Backscatter Diffraction")
im vollmartensitischen Zustand nach Vergiiten oder Pressharten an Langsschliffen (iber Banddicke vorgenommen. Die
Proben wurden hierzu mit dem Poliermittel "OP-S Suspension" des Herstellers "Struers" poliert. Hierflir wurde jeweils ein
Messfeld mit den Abmessungen 140 pm x 140 pm in unterschiedlichen Lagen tber Banddicke positioniert und mit einer
Schrittweite von 0,15 um abgerastert. Es wurden zusatzlich mehrere Lagen Giber Banddicke untersucht (1/6, 1/3, 1/2), um
eine Aussage Uber die Homogenitat der Gefligestruktur zu erhalten. Die bei den EBSD-Untersuchungen am martensiti-
schen Geflige gewonnenen Daten wurden anschlieRend benutzt, um das austenitische Ausgangsgefliige mit Hilfe der
Software "ARPGE 2.0, Reconstruction of Parent Grains from EBSD Data" (beschrieben in C. Cayron, Acta Cryst. A62
(2006) 21-40; C. Cayron, J. Appl. Cryst. 40 (2007), p. 1183-1188) zu rekonstruieren. Dabei wurde die Orientierungs-
beziehung nach Nishiyama-Wassermann fiir die Umwandlung von kubisch raumzentrierten Kristallen in kubisch flachen-
zentrierte Kristalle benutzt (Z. Nishiyama, Sci. Rep. Res. Inst. Tohuku Univ. Vol. 23 (1934-1935), p. 647).

[0092] Die Uber die Einschlussstruktur hinausgehende quantitative Abschatzung der Gefligeanteile Ferrit, Perlit,
Zementit, Bainit und Martensit erfolgte lichtmikroskopisch an Hand von Langsschliffen in der 1/3-Zone in Banddicken-
richtung bei 500 - 1000-facher VergréRerung.

[0093] Dieim vorliegenden Text erwahnten mechanischen KenngréRRen von Stahlflachprodukten oder daraus erzeug-
ten Bauteilen, sind die Zugversuchskennwerte (Zugfestigkeit, Streckgrenze, E-Modul, Gleichmalidehnung und Bruch-
dehnung), die nach DIN EN ISO 6892-1 ermittelt wurden.

[0094] Als MaR fir die Zahigkeit wurde die Brucheinschniirung, auch als "absolute Dehnung in Dickenrichtung" ¢
(epsilon)3 = (t0 - tf)/t0 bezeichnet, ausgedriickt in % verwendet (Larour, P., Freudenthaler, J., Weissbdck, T.: Reduction of
cross section area at fracture in tensile test: measurement and applications for flat sheet steels, IDDRG 2017, 36th
International Deep Drawing Research Group Conference, Materials Modelling and Testing for Sheet Metal Forming,
Munchen, DE, Jul 2-6, 2017, Band 896 (2017), p. 012073/1-8). Dabei bezeichnet to die Ausgangsdicke der Probe, tf
bezeichnet die Dicke der dinnsten Stellen im Einschnirdehnungsbereich des Bruchquerschnittes ermittelt an vier
Messungen Uber Probenbreite. Die "absolute Dehnung in Dickenrichtung" oder "Brucheinschniirung" wurde an Zug-
proben nach der Vergltungsbehandlung mit einem optischen System (Mikroskop) ausgemessen. Dazu wurde im
Bruchquerschnitt an vier Stellen Gber die Breite (1 mm rechts vom linken Rand, Mitte, Minimum, 1 mm links vom rechten
Rand) die Dicke tf ermittelt. Es wurden jeweils drei Parallelzugproben gepriift, um eine reprasentative Aussage fiir den
jeweils untersuchten Zustand zu erhalten. Insgesamt wurden also jeweils sechs Bruchquerschnitte vermessen. Aus den
sechs Messwerten wurde der Mittelwert fiir eine Probe gebildet. Die Zugproben waren langs zur Walzrichtung orientiert.
[0095] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Ausfiihrungsbeispielen nadher erlautert:

Zum Nachweis der Wirksamkeit der Erfindung sind drei erfindungsgemafe Stahle 1 - 3a erschmolzen worden, deren
Zusammensetzungen in Tabelle 1 angegeben sind. Zum Vergleich wurden drei weitere Stahle 4 - 6 erschmolzen, die nicht
erfindungsgemal legiert waren und deren Zusammensetzungen ebenfalls in Tabelle 1 angegeben sind.

[0096] Die Erzeugung von Stahlflachprodukten aus den Stahlen 1 - 6 ist in konventioneller Weise in einem integrierten
Stahlwerk durchgefiihrt worden, in dem die Prozesskette "Roheisen- und Rohstahlherstellung”, "Stahlerzeugung" und die
verschiedenen Stufen der Halbzeugfabrikation, wie "Vorwarmen" und "Warmwalzen" sowie optional "Beizen" und
"Haubenglihen" fur die Warmbandstufe, sowie "Beizen", "Kaltwalzen", "Durchlaufgliihen" sowie jeweils optional "Al-
Si-Beschichten" und "Dressieren” fiir die erfindungsgemaRe Kaltbandstufe abgebildet werden. Dabei gelten die erfin-
dungsgemafen MaRgaben und MalRnahmen fiir die Erzeugung unbeschichteter Warm- oder Kaltbander fir Vergiitungs-
oder Warmumformprozesse, als auch fiir die Erzeugung eines AlSi-beschichteten, erfindungsgeman legierten und
kaltgewalzten Feinbleches fir die Warmumformung.

[0097] Die Stahle 1 -6 sind jeweils erschmolzen und zu Brammen vergossen worden. AnschlieRend sind die Brammen
auf eine Vorwarmtemperatur durcherwarmt und daraufhin zu einem Warmband warmgewalzt worden. Die beim Warm-
walzen erhaltenen Warmbander sind auf eine Haspeltemperatur abgekiihlt worden, bei der sie zu einem Coil gehaspelt
worden sind. Im Coil erfolgte dann die Abkuhlung auf Raumtemperatur.

[0098] Dasderartalsungebeiztes Warmband aus dem Stahl 2 erzeugte Stahlflachprodukt ist ohne weitere Behandlung
fur die Weiterverarbeitung zur Verfligung gestellt worden.

[0099] Nach der Abkiihlung im Coil sind die aus den Stahlen 1 und 3 - 6 erzeugten Warmbander einer Beizbehandlung
unterzogen worden, um auf ihnen haftenden Zunder zu entfernen.

[0100] Die aus den Stahlen 1 und 4 erzeugten Warmbander sind daraufhin ohne zwischengeschaltete Glihung zu
jeweils einem Kaltband kaltgewalzt worden. Die so erhaltenen Kaltbander haben jeweils eine Durchlaufgliihung durch-
laufen, sind durch Schmelztauchbeschichten mit einem AlSi-Uberzug versehen worden und abschlieRend dressierge-
walzt worden. Die als mit einem AlSi-Uberzug versehene Kaltbander vorliegenden Stahlflachprodukte sind fiir die
Weiterverarbeitung zu Bauteilen bereitgestellt worden.

[0101] Die aus den Stahlen 3, 3a und 6 erzeugten Warmbander sind einer Haubengliihung unterzogen und in diesem
Zustand als Stahlflachprodukte fiir die Weiterverarbeitung bereitgestellt worden.
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[0102] Das ausdem Stahl 5 als Warmband erzeugte Stahlflachprodukt ist nach dem Beizen flr die Weiterverarbeitung
bereitgestellt worden.

[0103] In Tabelle 1 sind die chemischen Zusammensetzungen der Stahle 1 - 6 aufgefihrt. Die Gehalte an den
herstellungsbedingt vorhandenen, jedoch den Verunreinigungen zuzurechnenden Elementen P, S und N sind hier
angegeben, weil sie fur die Qualitdt der erfindungsgemaR erzeugten Stahle von besonderer Bedeutung sind und
insbesondere bei den erfindungsgemafien Stahlen 1 - 3a sichergestellt sein muss, dass die Gehalte an diesen Elementen
den MaR3gaben der Erfindung entsprechen.

[0104] Die Enddicke D der aus den Stahlen 1 - 6 jeweils erzeugten Stahlflachprodukte ist in Tabelle 2 angegeben. Das
heil’t, dass fur die aus den Stahlen 1 und 4 erzeugten Stahlbander die Dicke D im fertig kaltgewalzten und mit dem AlSi-
Uberzug versehenen Zustand und bei den aus den Stahlen 2, 3, 3a, 5 und 6 erzeugten warmgewalzten Stahlbandern die
Dicke nach dem Haspeln (aus dem Stahl 2 erzeugtes Warmband) bzw. nach dem Entzundern (aus den Stahlen 3, 3a, 5
und 6) erzeugte Warmbander) angegeben ist.

[0105] Ebenso sindin Tabelle 2 fur die Stéhle 1 - 6 das Ergebnis der Gleichung %Ti-48/14*%N, das Verhaltnis %Ti/%N,
der Gehalt %Nrest des nicht durch Ti abgebundenen Stickstoffs, das Ergebnis der Gleichung %AI-27/14*%Nrest, das
Verhaltnis %Al/%N und das Ergebnis der Gleichung (%Al / %N) * 14/27 angegeben, wobei mit %Ti der Ti-Gehalt, %N der
N-Gehalt und mit %Al der Al-Gehalt des jeweiligen Stahls bezeichnet sind.

[0106] Jeder der Stahle ist mit B legiert worden, wobei die B-Gehalte jeweils mindestens 0,001 Masse-% betrugen.
[0107] Die erfindungsgemafen Stahle 1 - 3a weisen jeweils Ti-Gehalte auf, die nicht oder allenfalls nur sehr knapp
ausreichen, um den im jeweiligen Stahl vorhandenen N-Gehalt abzubinden. Das bei einer theoretisch vollstandigen
Abbindung des vorhandenen Stickstoffs durch Ti einzuhaltende stéchiometrische Verhaltnis %Ti/%N betragt 48/14 =
3,43. Beim erfindungsgemafen Stahl 1 liegt das Verhaltnis %Ti/%N deutlich unterhalb dieses Wertes. Ebenso liegt bei
den erfindungsgemafen Stahlen 2, 3, 3a das Verhaltnis %Ti/%N immer noch unterhalb des stéchiometrischen Ver-
haltnisses von 3,43. Jedenfalls betrug bei den erfindungsgemaRen Stahlen das Verhaltnis %Ti/%N weniger als 4.
Dagegen wiesen alle Vergleichsstahle 4 - 6 ein %Ti/%N-Verhaltnis > 5 auf.

[0108] Zur Kompensation der niedrigen Ti-Gehalte ist bei den erfindungsgemaflen Stahlen 1 - 3a der Al-Gehalt
angehoben worden, um durch die héheren Al-Gehalte, d.h. Giber einen héheren Ausscheidungsdruck, AIN-Ausscheidun-
gen zu erzielen und eine BN-Bildung zu vermeiden. Die %Al/%N-Verhaltnisse der erfindungsgemafen Stéhle 1 - 3 sind
gegenuber den Vergleichsstahlen 4 - 6 deutlich angehoben und betragen jeweils mehr als 15. Sie liegen damit auch
deutlich Gber dem stochiometrischen %Al/%N-Verhaltnis, das 27/14 = 1,93 betragt. Bei den Vergleichsvarianten 4 - 6
erreicht das %Al/%N-Verhaltnis hochstens 12,3.

[0109] Die erfindungsgemal zusammengesetzten Schmelzen sind in einer konventionellen Stranggielanlage zu
Brammen vergossen worden, die nach einer Uber eine Liegezeit "LIZ" sich erstreckenden Durcherwarmung auf eine
Vorwarmtemperatur "VWT" in einem ebenso konventionellen Warmbandwerk zunachst zu einem Vorband mit einer Dicke
"VBD" vorgewalzt worden ist. Die mit einer Temperatur "VBT" das Vorwalzgerust verlassenden Vorbander sind dann in
einem kontinuierlichen, konventionell durchgefihrten Warmwalzprozess zu Warmbandern mit einer Warmbanddicke
"WBD" fertig warmgewalzt worden. Die aus der Warmwalzanlage austretenden, fertig warmgewalzten Warmbander sind
auf eine weniger als 650 °C betragende Haspeltemperatur HT abgekuhlt worden, wobei im Temperaturbereich von 800 -
650 °C eine Abkihlrate "ABK" von mindestens 50 °C/s eingestellt worden ist.

[0110] Die beispielhaft bei der Erzeugung und Weiterverarbeitung von aus den Stahlen 1 - 6 bestehenden Brammen
eingestellten Verfahrensparameter "Vorwarmtemperatur VWT", "Liegezeit LI1Z", "Vorbandtemperatur VBT", "Vorband-
dicke VBD", "Warmwalzendtemperatur WET", "Abkuhlrate ABK", "Haspeltemperatur HT" und "Warmbanddicke WBD"
sind in Tabelle 3 angegeben, zusatzlich die nach der oben angegebenen Formel berechnete Temperatur "Ar3".

[0111] Die aus dem erfindungsgemafen Stahl 1 und dem Vergleichsstahl 4 erzeugten Warmbander wurden in Kalt-
walzstraflien aufihre Enddicke "D" gewalzt. Der Giber das Kaltwalzen erzielte Kaltwalzgrad ist hierbei keine entscheidende
GroRe. Er wird bestimmt alleine durch die gegebene Warmbanddicke und die jeweils geforderte Kaltbanddicke, so dass
das Kaltwalzen gemafy der im Stand der Technik Ublichen Vorgehensweise durchgefiihrt werden kann. Durch das
Kaltwalzen erfahrt das Band eine plastische Verformung, die werkstofftechnisch eine starke Verfestigung nach sich zieht
und eine Reduzierung der weiteren Verformungsfahigkeit zur Folge hat. Deshalb wird nach dem Kaltwalzen in ebenfalls
konventioneller Weise eine rekristallisierende Glihung durchgefiihrt, durch die das jeweilige Band entfestigt und wieder
fur eine Umformung zu einem Bauteil geeignet wird. Die Glihung kann im Fall, dass eine Schmelztauchbeschichtung
erfolgen soll, wie beim Beispiel des aus dem Stahl 1 erzeugten Kaltbands, in ebenso bekannter Weise in den tblicher-
weise im Durchlaufprozess absolvierten Schmelztauchbeschichtungsprozess eingebunden werden. Alternativ kann
auch eine Haubengliihung stattfinden. Ebenso kann statt der Schmelztauchbeschichtung eine elektrolytische Beschich-
tung durchgeflihrt werden.

[0112] Umdas Verhaltenderindervoranstehend erlauterten Weise aus den erfindungsgemafien Stahlen 1 -3aund aus
den Vergleichsstahlen 4 - 6 gefertigten Stahlflachprodukten bei der Vergiitung bzw. bei einem Warmumformprozess zu
ermitteln, sind Proben der betreffenden Stahlflachprodukte einer Simulation eines Ublichen Vergltungs- oder Warm-
umformprozesses unterworfen worden. Dabei sind die Proben jeweils auf eine Austenitisierungstemperatur "T_aust"
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erwarmtworden, die um einen Betrag von ca. 60 °C héher waren als die Ac3-Temperatur des jeweiligen Stahls 1 - 6. Die fir
das Aufheizen und Durcherwarmen bei der Austenitisierungstemperatur T_aust bendtigte Austenitisierungszeit betrug
7-10 min. inklusive Aufheizzeit in einem Salzbadofen. Im Anschluss an die Austenitisierung sind die Proben in Ol mit einer
mittleren Abkuhlrate von 70 - 120 °C/s auf Raumtemperatur abgeschreckt worden. Diese Verfahrensparameter ent-
sprechen den Ublichen Bedingungen, die in der Praxis beim Vergiiten von Bauteilen, die aus Stahlflachprodukten der aus
den Stahlen 1- 6 erzeugten Art kaltgeformt worden sind, oder die beim Pressharten von derartigen Stahlflachprodukten zu
Bauteilen vorherrschen. Die Parameter der Austenitisierung sind in Tabelle 4 aufgefiihrt.

[0113] Nach dem Abschrecken folgte ein Anlassen der Proben bei 170 - 200 °C (ber eine Dauer von 20 min. Dieses
Anlassen entspricht sowohl einer beim Vergiiten typischerweise abschlieRend absolvierten Warmebehandlung, als auch
den Bedingungen, die bei einer kathodischen Tauchlackierung im automobiltypischen Lackierprozess herrschen. Fir das
Anlassen eines Bauteiles sind auch Temperaturen von 150 - 700 °C in Kombination mit Haltezeiten von 5 - 60 min in der
industriellen Praxis gebrauchlich.

[0114] Ausdenindereingangs erlauterten Weise ermittelten Einzelwerten der Brucheinschniirung ("absolute Dehnung
in Dickenrichtung") e(epsilon)3 wurde jeweils eine lineare Regressionsrechnung fur (epsilon)3 als Funktion der Zugfes-
tigkeit fur das erfindungsgemafe Konzept und das Vergleichskonzept erstellt. Mit > 90 % Bestimmtheitsmalf ergaben sich
damit statistisch signifikante Einflisse. Als Zahigkeitsverbesserung wurde die Gré3e ABE = (s(epsilon)3_Erf. - ¢(epsilon)
3_Vergl.)/ s(epsilon)3_Erf. als Funktion der Zugfestigkeit beider Regressionsrechnungen definiert. Erf. bedeutet hierbei
erfindungsgeman, vergl. bezeichnet vergleichsgemaR. Diese GroRe ist wie der jeweils ermittelte Wert e(epsilon)3 der
Brucheinschnirung als Wert ABE in Tabelle 4 aufgefihrt.

[0115] Nach diesen abschlielienden Warmebehandlungsprozessen wurden an den aus den Stahlen 1 - 6 in der
voranstehend erlauterten Weise erzeugten Proben gemafl DIN EN ISO 6892-1 die mechanischen Zugversuchskenn-
werte "E-Modul", "Dehngrenze Rp0,2", "Zugfestigkeit Rm", "GleichmaRdehnung Ag" und "Bruchdehnung A" ermittelt. Die
Bruchdehnung A bezieht sich bei Kaltbanddicken < 3 mm auf die Probenform 2 mit Querschnitten 20 Breite und einer
Ausgangsmesslange von 80 mm. Bei den Dicken > 3,0 mm wurde eine Ausgangsmesslange von 50 - 65 mm (propor-
tionale Zugproben) verwendet. Die Bestimmung erfolgte an jeweils drei Stellen der untersuchten Proben in Langsrichtung
bei Raumtemperatur. Die aus den jeweils drei Messungen gemittelten Ergebnisse dieser Untersuchungen sind ebenfalls
in Tabelle 4 zusammengefasst.

[0116] Ebenso ist an den aus den Stahlen 1 - 6 in der voranstehend erlduterten Weise erzeugten Proben der
Einschlusszustand im Geflige untersucht worden und zwar zum einen im Zustand Anlieferung, d.h. vor dem Verglten
und zum anderen nach dem Verglten. Hierbei wurden keine signifikanten Unterschiede bei den nichtmetallischen
Ausscheidungen festgestellt, daher wurde aus beiden Messungen ein Mittelwert gebildet, Dazu sind die oben erlauterten
Untersuchungsmethoden eingesetzt worden. Diese Untersuchungen haben bestatigt, dass die aus den erfindungsge-
maR legierten Stahlen 1 - 3a bestehenden Proben in ihren Gefligen einen deutlich reduzierten Anteil von weniger als 150
Flachen-ppm an harten TiN, AIN und Al-basierten, oxidischen Ausscheidungen aufwiesen, deren mittlere PartikelgroRe
0,2-10 wm betrug. Die Ausscheidungen lagen zudem Uber Banddicke homogen verteilt vor. Die Messflache, (iber die sich
die jeweilige Untersuchung erstreckt hat, die entsprechenden Gefligekennzahlen "Anzahl TiN pro cm2", mittlerer
Durchmesser der TiN-Ausscheidungen "TiN-@", %-Anteil der TiN-Ausscheidungen (inklusive TiN-Partikel als Konglo-
merat mit weicheren Partikeln) an der Gesamtsumme harter Partikel "TiN-Anteil+Konglomerate" sowie die Gesamt-
summe harter Partikel der TiN, AIN und Al,O5-Ausscheidungen sowie deren Konglomeraten mit weicheren Partikeln "TiN,
Al,O, AIN+Konglomerate" sind in Tabelle 5 aufgefihrt.

[0117] Zudem zeigte sich, dass die aus den erfindungsgemafen Stahlen 1 - 3ain erfindungsgemafier Weise erzeugten
und verarbeiteten Proben eine gegeniiber den nicht erfindungsgemafen, aus den Stahlen 4 - 6 erzeugten Varianten
reduzierte ehemalige Austenitkorngréfie in Verbindung mit einer ebenfalls reduzierten Streuung der AustenitkorngréRe
Uber die Banddicke aufweisen, ebenfalls jeweils gemittelt an drei Stellen 1/6, 1/3 und 1/2 lGber die Banddicke. Die bei
diesen Untersuchungen ermittelten Kenngré3en mittlerer Durchmesser der ehemaligen Austenitkérner "KA=J ehem. A-
KG", Standardabweichung (bezogen auf den Stichprobenumfang) des Durchmessers der ehemaligen Austenitkdrner
"Ks=c ehem. A-KG" und die abgeleitete GroRe der KorngréRengiite "KG-Giite" sind in Tabelle 6 zusammengefasst. Die
KG-Giite ergibt sich als Multiplikation der mittleren ehemaligen AustenitkorngréRe mit der Standardabweichung des
Durchmessers der ehemaligen AustenitkorngrofRe. Je kleiner die KG-Giite, desto giinstiger sind die Auswirkungen auf die
Zahigkeitbzw. lokale Dehnung anzusehen. Bekanntlich verbessert sich die Zéhigkeit mit sinkender KorngréRe. Zuséatzlich
sorgt eine geringere Streuung der KorngréRe fiir eine erhdhte Homogenitat des Verformungsverhaltens und somit zu
einem verzogerten Beginn der Instabilitat durch Brucheinschnilrung, da geringere lokale Unterschiede vorliegen.
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Tabelle 2
D %Ti-48/14*%N %Nrest %Al-27/14*%Nrest
Stahl %Ti/%N %Al/%N %AI%N*14/27
[mm] [%] [%] [%]
1 1,45 -0,0162 0,678 0,0047 0,1209 22,034 11,425
2 3,03 -0,0008 3,261 0,0002 0,0916 20,000 10,370
3 4,04 -0,0005 3,333 0,0001 0,0897 18,750 9,722
3a 4,02 -0,0004 3,333 0,0001 0,0808 21,316 11,053
4 2,20 0,0206 8,718 0,0000 0,0480 12,308 6,382
5 4,05 0,0115 5,686 0,0000 0,0360 7,059 3,660
6 3,10 0,0095 5,088 0,0000 0,0360 6,316 3,275
%Ti = Ti-Gehalt, %N = N-Gehalt, %Nrest = nicht durch Ti abgebundener N-Gehalt, %Al = Al-Gehalt des jeweiligen
Stahls
Tabelle 3
VWT LIz VBT VBD | WET | Ar3 | ABK* HT WBD
St [°'Cl | [min] | [°C] | [mm] | [°C] | [*C] | [*C/s] | [°C] | [mm]
1287 | 341,6 | 1084 37,4 869 808 61 579 3,30
1265 | 222,2 | 1093 39,6 892 807 76 592 3,03
1205 | 216,3 | 1072 40,3 861 758 53 612 4,04
1261 224,0 | 1036 38,1 859 741 35 612 4,02
1273 | 236,9 | 1090 40,5 840 791 41 586 3.1
1260 | 247,6 | 1080 40,2 849 751 35 634 4,05
1259 | 359,4 | 1088 39,7 910 752 47 717 3,10
*: mittlere Abklihlrate im Temperaturbereich zwischen 800 °C und 650 °C
Tabelle 4
Stah Ac3 | T_aust | E-Modul Rp0,2 Rm Ag A ¢(Epsilon)3 ABE
[°C] [°C] [MPa] [MPa] | [MPa] | [%] | [%] [%] [%]
1 888 940 193721 930 1183 36 | 53 59,9 7,5
2 881 940 195068 937 1213 35 | 61 58,5 7,8
3 815 875 173333 1515 2243 49 | 9.1 16,7 53,0
3a 803 870 192402 1555 2159 45 | 8,1 13,5 42,2
4 857 915 196419 1105 1455 38 | 68 43,5 -11,6
812 875 203333 1462 2188 39 | 50 8,0 -45,5
818 880 192333 1312 1862 40 | 87 27,5 -22,6
Tabelle 5
Stahl | Messflache | Anzahl TiN pro cm? | TiN-@ | TiN-Anteil + Konglomerate | TiN, Al,O5, AIN + Konglomerate
- [mm?2] [N/cm2] [wm] | [%-Anteil von Flachen-ppm] [Flachen-ppm]
1 22,8 62 0,4 0 115
2 39,0 5221 1,0 24 121
3 39,1 1408 11 11 116
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(fortgesetzt)
Stahl | Messflache | Anzahl TiN pro cm2 | TiN-@ | TiN-Anteil + Konglomerate | TiN, Al,O5, AIN + Konglomerate
- [mm2] [N/em?] [wm] | [%-Anteil von Flachen-ppm] [Flachen-ppm]
3a 39,2 3235 1,1 16 135
4 35,2 13450 1,2 79 326
35,9 13298 1,0 48 357
32,7 12502 1,2 63 373
Tabelle 6
Stah Lage KA= @ ehem. A-KG Ks= o ehem. A-KG KG-Gite

[um] [um] [um?]

1 1/2 5,6 24 13,2

1 1/6 6,8 3,3 22,4

1 1/3 7,2 3,6 257

2 1/2 8,3 3.4 28,6

3 1/6 6,4 3,1 19,6

3 1/3 6,7 4,0 26,7

3 12 7,5 3,8 28,4

3a 1/6 7,1 3,3 23,4

3a 1/3 7,3 3,2 23,4

3a 12 6,9 3,5 24,2

4 1/2 9,1 6,0 54,5

5 1/6 7,7 43 32,7

5 1/3 7,5 57 42,5

5 1/2 8,5 4,5 38,1

6 1/2 8,2 4,7 38,6

Patentanspriiche

1. Bauteil, das durch Umformen aus einer Stahlblechplatine hergestellt ist,

- das aus einem Stahl besteht, der in Masse-% aus

C:
Mn:
Al:
Nb:
B:
Cr:
Si:
Mo:
Cu:
Ni:
V:
REM:

0,1-0,6 %,
0,1 -2%,
0,05-0,2 %,
0,01 -0,06 %,
0,0005 - 0,005 %,
0,05-0,8 %,
bis zu 0,8 %,
bis zu 1,5 %,
bis zu 0,5 %,
bis zu 1,5 %,
bis zu 0,2 %,
bis zu 0,05 %
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(fortgesetzt)
Ti: bis zu 0,02 %,
Ca: bis zu 0,005 %,

Rest Eisen und unvermeidbaren Verunreinigungen besteht,

- wobei zu den Verunreinigungen Gehalte von bis zu 0,03 % P, bis zu 0,03 % S, bis zu 0,01 % N, weniger als
0,05 % Sn, weniger als 0,05 % As und weniger als 0,05 % Co zahlen,

-wobeidas aus dem jeweiligen Al-Gehalt %Al und dem jeweiligen N-Gehalt %N gebildete Verhaltnis (%Al / %
N) * 14/27 > 8,0 ist, und

- wobei das Bauteil ein Geflige aufweist, das zu mindestens 95 Flachen-% aus Martensit und als Rest aus
sonstigen Gefiligebestandteilen besteht und in dem in einer homogenen Verteilung tber die Banddicke hdochs-
tens 150 Flachen-ppm an Partikeln vorhanden sind, deren mittlere kreisaquivalente PartikelgréRe 0,2 - 10 pm
betragt und die aus Al-Verbindungen auf oxidischer Basis, aus AIN, TiN oder aus Konglomeraten bestehen, die
auf Basis dieser Partikel gebildet sind, gemessen wie in der Beschreibung beschrieben.

Bauteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sein Al-Gehalt 0,07 - 0,13 Masse-% betragt.

Bauteil nach einem der voranstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass sein B-Gehalt 0,001 - 0,0035
Masse-% betragt.

Bauteil nach einem der voranstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass bei seinem Gefiige fir das
Produkt KA x Ks aus ehemaliger AustenitkorngréRe KA, eingesetztin um, und einfacher Standardabweichung Ks der
ehemaligen AustenitkorngréRe, ebenfalls eingesetzt in um und gemittelt Giber die bei einem Sechstel, einem Drittel

und der Halfte der Dicke des jeweils betrachteten Wandabschnitts des Bauteils ermittelten AustenitkorngréRen, gilt,
gemessen wie in der Beschreibung beschrieben:

KA x Ks < 30 um?2.

Bauteil nach einem der voranstehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass es im vergiteten oder
pressgeharteten Zustand eine Zugfestigkeit Rm von 1000 - 2500 MPa aufweist.

Bauteil nach einem der voranstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass es im vergiteten oder
pressgeharteten Zustand eine Brucheinschnirung in Dickenrichtung €3 von 10 - 65 % aufweist.

Bauteil nach einem der voranstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dasses ein Karosseriestrukturteil,
ein Stabilisator fur eine Fahrzeugfederung, eine Lenkwelle oder eine Antriebswelle von Kraftfahrzeugen ist.

Verfahren zur Herstellung eines Bauteils nach dem Anspruch 1 mit einem zu mindestens 95 Flachen-% aus Martensit
und als Rest aus sonstigen Gefiigebestandteilen bestehenden Gefiige, wobei

A) ein Warmband erzeugt wird, indem

a) Stahl erschmolzen wird, der aus Masse-%

C: 0,1-0,6 %,

Mn: 0,1 - 2%,

Al: 0,05-0,2 %,

Nb: 0,01 -0,06 %,

B: 0,0005 - 0,005 %,
Cr: 0,05-0,8 %,

Si: bis zu 0,8 %,

Mo: bis zu 1,5 %,

Cu: bis zu 0,5 %,
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(fortgesetzt)
Ni: bis zu 1,5 %,
V: bis zu 0,2 %,
REM: bis zu 0,05 %
Ti: bis zu 0,02 %,

Ca: bis zu 0,005 %,

Rest Eisen und unvermeidbaren Verunreinigungen besteht,

- wobei zu den Verunreinigungen Gehalte von bis zu 0,03 % P, bis zu 0,03 % S, bis zu 0,01 % N, weniger
als 0,05 % Sn, weniger als 0,05 % As und weniger als 0,05 % Co z&hlen und

- wobei das aus dem jeweiligen Al-Gehalt %Al und dem jeweiligen N-Gehalt %N gebildete Verhaltnis (%
Al / %N) * 14/27 > 8,0 ist,

b) die Stahlschmelze zu einem Vorprodukt vergossen wird, namlich zu einer Bramme, einer Dinnbramme
oder einem gegossenen Band,

c) das Vorprodukt, sofern erforderlich, auf eine 1100 - 1350 °C betragende Vorwarmtemperatur durch-
erwarmt wird,

d) das Vorprodukt zu einem Warmband mit einer Dicke von 1 - 16 mm warmgewalzt wird, wobei das
Warmwalzen bei einer Warmwalzendtemperatur beendet wird, die um mindestens 50 °C und héchstens 150
°C hoher ist als die Ar3-Temperatur des Stahls,

e) das erhaltene Warmband auf eine 450 - 700 °C betragende Haspeltemperatur abgekuhlt wird, wobei die
Abkihlung im Temperaturbereich von 800 - 650 °C mit einer Abkihlrate von 20 - 200 °C/s erfolgt,

f) das auf die Haspeltemperatur abgekihlte Warmband zu einem Coil gehaspelt wird und im gehaspelten
Zustand auf Raumtemperatur abgekuhlt wird, sowie

g) optional: das im gehaspelten Zustand abgekiihlte Warmband gebeizt wird und

h) optional: bei einer Kerntemperatur des Warmbands von 500 - 720 °C (ber eine Dauer von 5 - 50 h
haubengegluht wird;

B) wobei aus dem erhaltenen Warmband optional ein Kaltband erzeugt wird, indem

i) das Warmband zu einem Kaltband mit einer Dicke von 0,5 - 3,5 mm in einem oder mehreren Kaltwalz-
schritten kaltgewalzt wird;
j) optional: Gliihen des Kaltbandes in einer Haubengliihe oder in einer Durchlaufglihe;

C) aus dem Warmband oder dem optional daraus erzeugten Kaltband ein Bauteil geformt wird, indem

k) von dem Warm- oder Kaltband eine Platine abgeteilt wird
und gemal Alternative 1:

I.1) die Platine auf eine Austenitisierungstemperatur durcherwadrmt wird, die um héchstens 100 °C
geringer ist als die Ac3-Temperatur des Stahls, aus dem das Warm- oder Kaltband erzeugt ist, und
héchstens 950 °C betragt,

1.2) innerhalb von 1 - 20 s nach dem Ende der Durcherwarmung auf die Austenitisierungstemperatur die
Platine in ein gekihltes Warmumformwerkzeug eingelegt wird, in dem die Platine zu dem Bauteil
warmumgeformt wird, und

1.3) das Bauteil durch beschleunigtes Abkuhlen mit einer Abkihlrate von 30 - 120 °C/s bis Erreichen der
Martensitstarttemperatur des Stahls, aus dem das jeweilige Warm- oder Kaltband besteht, pressge-
hartet wird, so dass das Bauteil ein vollstdndig martensitisches Geflige erhalt,

oder gemaf Alternative 2:
m.1) die Platine zu dem Bauteil kaltumgeformt wird,

m.2) das kaltgeformte Bauteil auf eine Austenitisierungstemperatur durcherwarmt wird, die um hdchs-
tens 100 °C geringer ist als die Ac3-Temperatur des Stahls, aus dem das Warm- oder Kaltband erzeugt
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ist, und héchstens 950 °C betragt, und

m.3) das auf die Austenitisierungstemperatur durcherwarmte Bauteil mit einer Abkuhlrate von 30 - 120 °
C/s bis Erreichen der Martensitstarttemperatur des Stahls, aus dem das jeweilige Warm- oder Kaltband
besteht, beschleunigt abgekiihlt wird, so dass das Bauteil ein vollstdndig martensitisches Geflige erhalt;

und
n)optional: das nach den Arbeitsschritten .1 -1.3 oder m.1-m.3 erhaltene Bauteil bei Temperaturen von 150 -
700 °C bei einer Gliihdauer von 5 - 60 min angelassen wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Haspeltemperatur 550 - 630 °C betragt.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Gesamtzeit, welche im Arbeitsschritt 1.1 fir
die Durcherwarmung der Platine oder im Arbeitsschritt m.2 fiir die Durcherwarmung des Bauteils vorgesehen wird, 1
Sekunde bis 20 Minuten betragt, wobei die Gesamtzeit die zum Aufheizen auf die jeweilige Austenitisierungs-
temperatur bendtigte Aufheizzeit umfasst.

Claims

1. Component produced by being formed from a sheet steel blank,

- consisting of a steel which, in wt.%, consists of

C: 0.1-0.6%,
Mn: 0.1 - 2%,

Al: 0.05 - 0.2%,
Nb: 0.01 - 0.06%,
B: 0.0005 - 0.005%,
Cr: 0.05 - 0.8%,
Si: up to 0.8%,
Mo: up to 1.5%,
Cu: up to 0.5%,
Ni: up to 1.5%,
V: up to 0.2%,
REM:  up to 0.05%
Ti: up to 0.02%,
Ca: up to 0.005%,

the remainder being iron and unavoidable impurities,

-wherein the impurities include contents of up t0 0.03% P, up t0 0.03% S, up t0 0.01% N, less than 0.05% Sn, less
than 0.05% As and less than 0.05% Co,

-wherein the ratio formed from the corresponding Al content %Al and the corresponding N content %N is (%Al / %
N) * 14/27 > 8.0, and

- wherein the component has a structure which consists of at least 95% by area of martensite and other structural
components as the remainder and in which a maximum of 150 ppm by area of particles are present in a
homogeneous distribution over the strip thickness, of which the average circular equivalent particle sizeis 0.2- 10
wm and which consist of oxide-based Al compounds, of AIN, TiN or of conglomerates formed on the basis of these
particles, measured as described in the description.

2. Component according to claim 1, characterized in that its Al content is 0.07 - 0.13 wt.%.
3. Component according to any of the preceding claims, characterized in that its B content is 0.001 - 0.0035 wt.%.
4. Component according to any of the preceding claims, characterized in that for its structure, KA x Ks of the former

austenite grain size KA, used in um, and the simple standard deviation Ks of the former austenite grain size, also used
in wm and averaged over the austenite grain sizes determined at one sixth, one third and half of the thickness of the
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relevant wall portion of the component under consideration, applies for the product, measured as described in the
description:

KA x Ks < 30 umZ.

Component according to any of the preceding claims, characterized in that in the tempered or press-hardened state,
it has a tensile strength Rm of 1000 - 2500 MPa.

Componentaccording to any of the preceding claims, characterized in that in the tempered or press-hardened state,
it has a fracture reduction in the thickness direction €3 of 10 - 65%.

Componentaccording to any of the preceding claims, characterized in thatitis a body structural part, a stabilizer fora
vehicle suspension, a steering shaft or a drive shaft of motor vehicles.

Method for producing a component according to claim 1 having a structure consisting of at least 95% by area of
martensite and other structural components as the remainder, wherein

A) a hot strip is produced, by

a) melting steel, which, in wt.%, consists of

C: 0.1-0.6%,
Mn: 0.1-2%,

Al: 0.05 - 0.2%,
Nb: 0.01-0.06%,
B: 0.0005 - 0.005%,
Cr: 0.05 - 0.8%,
Si: up to 0.8%,
Mo: up to 1.5%,
Cu: up to 0.5%,
Ni: up to 1.5%,
V: up to 0.2%,
REM:  upto 0.05%
Ti: up to 0.02%,
Ca: up to 0.005%,

the remainder being iron and unavoidable impurities,

-wherein the impurities include contents of up t0 0.03% P, upt0 0.03% S, up t0 0.01% N, less than 0.05%
Sn, less than 0.05% As and less than 0.05% Co and

-wherein the ratio formed from the corresponding Al content %Al and the corresponding N content %N is
(%Al / %N)*14/27 > 8.0,

b) casting the molten steel into a preliminary product, such as a slab, a thin slab or a cast strip,

c) heating the preliminary product, if necessary, through to a preheating temperature of 1100 - 1350°C,
d) hot-rolling the preliminary product to form a hot strip with a thickness of 1 - 16 mm, wherein the hot-rolling is
terminated at a final hot-rolling temperature which is at least 50°C and at most 150°C higher than the Ar3
temperature of the steel,

e) cooling the resulting hot strip to a coiling temperature of 450 - 700°C, wherein the cooling takes place in the
temperature range of 800 - 650°C at a cooling rate of 20 - 200°C/s,

f) coiling the hot strip cooled to the coiling temperature to form a coil and cooling to room temperature in the
coiled state, and

g) optionally: pickling the hot strip cooled in the coiled state and

h) optionally: carrying out batch annealing at a core temperature of the hot strip of 500 - 720°C for a period of 5
- 50 hours;
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B) wherein a cold strip is optionally produced from the hot strip obtained by

i) cold-rolling the hot strip into a cold strip with a thickness of 0.5 - 3.5 mm in one or more cold-rolling steps;
j) optionally: annealing the cold strip in a batch annealing furnace or in a continuous annealing furnace;

C) a component is formed from the hot strip or the optionally produced cold strip by
k) cutting a blank from the hot or cold strip
and according to alternative 1:

I.1)the blank is heated through to an austenitizing temperature which is at most 100°C lower than the
Ac3 temperature of the steel from which the hot-rolled or cold-rolled strip is produced and at most
950°C,

1.2) within 1 - 20 s after the end of the through-heating to the austenitizing temperature, the blank is
placed in a cooled hot-forming tool in which the blank is hot-formed to form the component, and
1.3) the component is press-hardened by accelerated cooling at a cooling rate of 30 - 120°C/s until
the martensite start temperature of the steel from which the respective hot or cold strip is made is
reached, so that the component acquires a completely martensitic structure,

or according to alternative 2:

m.1) the blank is cold-formed to form the component,

m.2) the cold-formed component is heated to an austenitizing temperature which is at most 100°C
lower than the Ac3 temperature of the steel from which the hot-rolled or cold-rolled strip is produced
and is at most 950°C, and

m.3) the component heated through to the austenitizing temperature is cooled at an accelerated rate
of 30 - 120°C/s until the martensite start temperature of the steel from which the respective hot or
cold strip is made is reached, so that the component acquires a completely martensitic structure;

and

n) optionally: the component obtained after steps .1 - 1.3 or m.1 - m.3 is annealed at temperatures of 150 -
700°C for an annealing time of 5 - 60 min.

9. Method according to claim 8, characterized in that the coiling temperature is 550 - 630°C.

10. Method according to either claim 8 or claim 9, characterized in that the total time provided for through-heating the

blank in step I.1 or for through-heating the component in step m.2 is between 1 second and 20 minutes, wherein the
total time includes the heating time required for heating to the relevant austenitizing temperature.

Revendications

1.

Composant qui est fabriqué par formage a partir d’'un larget de téle d’acier,
- lequel est constitué d’un acier qui est constitué, en % en masse, de

C:0,120,6 %,
Mn:0,1a2 %,

Al : 0,052 0,2 %,

Nb : 0,01 a 0,06 %,

B : 0,0005 a 0,005 %,
Cr: 0,052 0,8 %,

Si :jusqu’a 0,8 %,
Mo : jusqu’a 1,5 %,
Cu :jusqu’a 0,5 %,

Ni: jusqu'a 1,5 %,
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V :jusqu'a 0,2 %,

terres rares : jusqu’a 0,05 %

Ti : jusqu’a 0,02 %,

Ca : jusqu’a 0,005 %,

d’'un reste de fer et d’'impuretés inévitables,

- dans lequel les impuretés comptent des teneurs allant jusqu’a 0,03 % de P, jusqu’a 0,03 % de S, jusqu’a 0,01 %
de N, moins de 0,05 % de Sn, moins de 0,05 % d’As et moins de 0,05 % de Co,

- dans lequel le rapport formé a partir de la teneur en Al en % d’Al respective et de la teneur en N en % de N
respective est de (% d’Al/ % de N) * 14/27 > 8,0, et

- dans lequel le composant présente une structure qui est constitué d’au moins 95 % de surface de martensite et
d'un reste d’autres composants de structure et dans laquelle structure sont présentes, dans une répartition
homogéne sur I'épaisseur de feuillard, au maximum 150 ppm de surface de particules dont la taille moyenne des
particules équivalente au cercle va de 0,2 a 10 wm et qui sont constituées de composés d’Al a base d’oxyde,
d’AIN, de TiN ou de conglomérats qui sont formés a base de ces particules, mesurées comme décrit dans la
description.

Composant selon la revendication 1, caractérisé en ce que sa teneur en Al va de 0,07 a 0,13 % en masse.

Composant selon I'une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que sa teneur en B va de 0,001 a 0,0035 % en masse.

Composant selon l'une des revendications précédentes,

caractérisé en ce que, pour sa structure, pour le produit KA x Ks de I'ancienne taille de grains d’austénite KA, utilisée
en wm, et de I'écart-type simple Ks de I'ancienne taille de grains d’austénite, également utilisé en wm et moyenné sur
les tailles de grains d’austénite déterminées pour un sixiéme, un tiers et la moitié de I'épaisseur de la section de paroi
respectivement considérée du composant, ce qui suit s’applique, mesuré comme décrit dans la description :

KA x Ks < 30 um?2.

Composant selon 'une des revendications précédentes,
caractérisé en ce qu’il présente, al'étattrempé ou durciala presse, une résistance alatraction Rmallantde 1000 a 2
500 MPa.

Composant selon I'une des revendications précédentes,
caractérisé en ce qu'’il présente, a I'état trempé ou durci a la presse, un rétrécissement a la rupture dans le sens de
I'épaisseur €3 allant de 10 a 65 %.

Composant selon I'une des revendications précédentes,
caractérisé en ce qu'il s’agit d’'une piéce de structure de carrosserie, d’une barre stabilisatrice pour une suspension
de véhicule, d’'un arbre de direction ou d’'un arbre de transmission de véhicules automobiles.

Procédé pour la fabrication d’'un composant selon la revendication 1 comportant une structure composée d’au moins
95 % en surface de martensite et d’'un reste d’autres composants de structure, dans lequel

A) un feuillard a chaud est produit par le fait que
a) de l'acier est fondu, lequel est composé, en % en masse, de

C:0,120,6 %,

Mn: 0,1 a2 %,
Al:0,052a0,2 %,

Nb : 0,01 a 0,06 %,

B : 0,0005 a 0,005 %,
Cr:0,05a0,8 %,

Si : jusqu’a 0,8 %,
Mo : jusqu'a 1,5 %,
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Cu :jusqu'a 0,5 %,

Ni : jusqu'a 1,5 %,

V :jusqu'a 0,2 %,

terres rares : jusqu’a 0,05 %

Ti : jusqu'a 0,02 %,

Ca : jusqu’a 0,005 %,

d’'un reste de fer et d’impuretés inévitables,

- dans lequel les impuretés comptent des teneurs allant jusqu’a 0,03 % de P, jusqu’a 0,03 % de S,
jusqu’a 0,01 % de N, moins de 0,05 % de Sn, moins de 0,05 % d’As et moins de 0,05 % de Co et
-danslequelle rapportformé a partir de lateneuren Alen % d’Al respective et de lateneurenNen %
de N respective est de (% d’Al/ % de N) * 14/27 > 8,0,

b) la masse d’acier fondu est coulée en un produit semi-fini, tel qu’'une brame, une brame mince ou un
feuillard coulé,

c)le produit semi-fini est chauffé a coeur, sinécessaire, a une température de préchauffage allantde 1100 a1
350 °C,

d) le produit semi-fini est laminé a chaud en un feuillard a chaud d’'une épaisseur allant de 1 a 16 mm, dans
lequel le laminage a chaud est terminé a une température finale de laminage a chaud qui est supérieure d’au
moins 50 °C et d’au plus 150 °C a la température Ar3 de l'acier,

e)lefeuillard a chaud obtenu estrefroidi a une température de bobinage allantde 450 a 700 °C, dans lequel le
refroidissement est effectué dans la plage de températures allant de 800 a 650 °C avec une vitesse de
refroidissement allant de 20 a 200 °C/s,

f) le feuillard a chaud refroidi a la température de bobinage est enroulé en une bobine et refroidi a I'état
enroulé a la température ambiante, et

g) éventuellement : le feuillard a chaud refroidi a I'état bobiné est décapé et

h) éventuellement : est recuit sous cloche a une température a coeur du feuillard a chaud allant de 500 a 720
°C pendant une durée allant de 5 a 50 heures ;

B) dans lequel un feuillard a froid est éventuellement produit a partir du feuillard a chaud obtenu par le fait que

i) le feuillard a chaud est laminé a froid pour obtenir un feuillard a froid d'une épaisseur allantde 0,5a 3,5 mm
en une ou plusieurs étapes de laminage a froid ;
j) éventuellement : recuit du feuillard a froid dans un recuit a cloche ou dans un recuit continu ;

C) un composant est formé a partir du feuillard a chaud ou du feuillard a froid éventuellement produit a partir de
celui-ci par le fait que

k) un larget est séparé du feuillard a chaud ou du feuillard a froid
et conformément a I'alternative 1 :

I.1) le larget est chauffé a cceur jusqu’a une température d’austénitisation qui est inférieure de 100
°C au maximum a la température Ac3 de I'acier a partir duquel le feuillard a chaud ou a froid est
produit et qui est de 950 °C au maximum,

1.2) dans un délai de 1 a 20 secondes aprés la fin du chauffage a coeur jusqu’a la température
d’austénitisation, le larget est placé dans un outil de formage a chaud refroidi dans lequel le larget est
formé a chaud pour obtenir le composant, et

1.3) le composant est durci a la presse par refroidissement accéléré avec une vitesse de refroi-
dissement allant de 30 a 120 °C/s jusqu’a atteindre la température de départ de la martensite de
I'acier dont est constitué le feuillard a chaud ou a froid respectif, de sorte que le composant obtient
une structure entierement martensitique,

ou conformément a I'alternative 2 :
m.1) le larget est formé a froid pour obtenir le composant,

m.2) le composant formé a froid est chauffé a coeur jusqu’a une température d’austénitisation qui est
inférieure de 100 °C au maximum a la température Ac3 de I'acier a partir duquel le feuillard a chaud
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ou a froid est produit et qui est de 950 °C au maximum, et

m.3) le composant chauffé a coeur jusqu’a la température d’austénitisation est refroidi de maniére
accélérée avec une vitesse de refroidissement allant de 30 a 120 °C/s jusqu’a atteindre la
température de départ de la martensite de I'acier dont est constitué le feuillard a chaud ou a froid
respectif, de sorte que le composant obtient une structure entierement martensitique ;

et

n) éventuellement : le composant obtenu aprés les étapes de travail 1.1 a 1.3 ou m.1 a m.3 est recuit a des
températures allant de 150 a 700 °C avec une durée de recuit allant de 5 a 60 minutes.

Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce que la température de bobinage va de 550 a 630 °C.
Procédé selon la revendication 8 ou 9, caractérisé en ce que le temps total prévu a I'étape de travail 1.1 pour le
chauffage a cceur du larget ou a I'étape de travail m.2 pour le chauffage a coeur du composant va de 1 seconde a 20

minutes, dans lequel le temps total comprend le temps de chauffage nécessaire pour le chauffage a la température
d’austénitisation respective.
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