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Beschreibung

[0001] Die Erfindung liegt auf dem Gebiet von Bau-
teilen fur eine Prothese, insbesondere einer Halswir-
belsaulen-Bandscheibenprothese.

[0002] Prothesen auf Basis eines oder mehrerer
Bauteile werden genutzt, um Teile des Knochenske-
letts, beispielsweise die Wirbelsaule oder ein Gelenk,
in ihrer Funktionalitat zu unterstlitzen oder sogar zu
ersetzen.

[0003] Degenerative Schaden an der Halswirbel-
saule, die mit einem Bandscheibenvorfall einherge-
hen oder durch kndcherne Einengung das Rucken-
mark komprimieren, in aller Regel, wenn eine Opera-
tionsindikation vorliegt, von ventral operativ ange-
gangen. Bei diesem operativen Zugang muf3, um
eine Entlastung des Rickenmarkes und der Nerven-
wurzel zu erzielen, die Halsbandscheibe vollstandig
entfernt werden. Dies geht bislang bei dem erwahn-
ten operativen Vorgehen naturgemal mit einem
Funktionsverlust des betroffenen Bewegungsseg-
mentes einher. Um einen zusatzlichen Hohenverlust
der Bandscheibe, der von sich aus schon zu einer
Zunahme der degenerativen und neurologischen
Veranderungen fuhren kann, zu vermeiden, war bis-
lang die ventrale Fusionsoperation die Methode der
Wahl.

[0004] Mit Hilfe von an die Bandscheibehéhe ange-
paflitem/n Knochenzement, Beckenkammknochen
oder korbchenartigen Abstandshaltern — sogenann-
ten Cages — wird hierbei zumindest die Bandschei-
benhdhe rekonstruiert, wobei es weiteres Ziel dieses
Vorgehens die kndcherne Fusion der Wirbelkérper
des betroffenen Bewegungssegmentes ist. Diese hat
den Nachteil, daR die AnschluBbewegungssegmente
durch nach der Fusion einsetzender Hebelwirkung
des geschaffenen Blockwirbels starker als vorher in
Mitleidenschaft gezogen werden, was einer zuneh-
menden Degeneration in diesen Anschlu3segmen-
ten Vorschub leistet. Zukiinftiges Ziel dieser Behand-
lungsmethodik ist bei geeigneter Indikation der seg-
mentale Funktionserhalt durch eine Bandscheiben-
vollprothese.

[0005] Bisher vorgeschlagene Entwicklungen fur
Halswirbelsdule-Bandscheibenprothesen, die zu
marktreifen Produkten gefiihrt haben, sind in ihrem
klinischen Einsatz nicht sehr weit verbreitet, weil auf-
wendige operative Vorbereitungen zur Implantation
notwendig sind und diese mit irreversiblen Verande-
rungen an den Grund- und Deckplatten der betroffe-
nen Wirbelkérper einhergehen. So miissen beispiels-
weise zum Einsatz der Prothese nach Bryan et al.
Anteile der angrenzenden Wirbelkérper entfernt wer-
den, um einerseits die Prothese zu fixieren, aber
auch um das relativ hohe Implantat Gberhaupt zu in-
terponieren. Grund fur diese Héhenausdehnung die-
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ses Implantats ist der sehr komplexe Aufbau, der
eine StofRdampferfunktion erfullt, und daR der Aufbau
aus einer groRen Anzahl von Einzelbauteilen be-
steht, die aus verschiedenen Materialien gefertigt
sind. Der Implantationsaufwand ist mit Gber 30 Imp-
lantationsinstrumenten besonders zeitaufwendig. Die
spontane Fusionsrate nach Implantation kann mit
postoperativen Kortisongaben reduziert werden.

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, ein verbesser-
tes Bauteil fur eine Prothese anzugeben, das auf-
grund seiner mechanischen Konstruktion eine dauer-
hafte und zuverlassige Funktion bei der Verwendung
in einer Prothese gewahrleistet und bei dem der Her-
stellungsaufwand vermindert ist. Darliber hinaus soll
eine Prothese auf Basis der Bauteile mit méglichst
geringem Aufwand implantiert werden kénnen.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemal durch
eine Bauteilanordnung nach dem unabhangigen An-
spruch 1 und ein Grundbauteil nach dem unabhangi-
gen Anspruch 15 geldst. Vorteilhafte Ausgestaltun-
gen der Erfindung ergeben sich aus abhangigen Un-
teranspriichen.

[0008] Die Erfindung umfallt den Gedanken, eine
Bauteilanordnung fiir eine Prothese, insbesondere
eine Halswirbelsdulen-Bandscheibenprothese, mit
zwei Grundbauteilen zu bilden, die gelenkig mitein-
ander gekoppelt sind, wobei auf einer jeweiligen Au-
Renseite der zwei Grundbauteile eine anatomisch
angepalite Kontaktflache gebildet ist. Mit Hilfe der
Anatomisch angepaliten Kontaktflache wird eine Im-
plantation der Bauteilanordnung als Prothese im
Skelett derart ermdglicht, daf die Prothese auf eine
moglichst natirliche Weise in das Skelett integriert
wird. Die anatomisch angepalite Kontaktflache unter-
stltzt eine palRgenaue Integration der Prothese in
das Skelett. Mit Hilfe der anatomisch angepalten
Kontaktflache wird ein Verrutschen der Prothese be-
hindert. Daruber hinaus wirkt das Anordnen des Kno-
chens auf der anatomisch angepalten Kontaktflache
bei der Implantieren der Prothese einer ungewiinsch-
ten Verdrehung der Prothese relativ zu den Skelett-
knochen entgegen, die benachbart zur Prothese an-
geordnet sind, so dal} eine stabile Lagerung der Pro-
these gefordert wird.

[0009] Durch die Ausbildung der Bauteilanordnung
fur die Prothese mit zwei Grundbauteilen, die gelen-
kig miteinander gekoppelt sind, ist ein mechanisch
einfacher Aufbau gewahilt.

[0010] ZweckmaRig kann vorgesehen sein, dal} an
den zwei Grundbauteilen jeweils eine Verdrehsiche-
rung gebildet ist, um ein Verdrehen der Grundbautei-
le relativ zu dem bei der Implantation benachbart zu
den Grundbauteilen angeordneten Knochenteilen zu
verhindern. Die Verdrehsicherung umfalt vorzugs-
weise einen auf der jeweiligen AuRenseite der
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Grundbauteileangeordneten Steg, in dem zweckma-
Rig Durchbriiche vorgesehen sein kénnen. In die
Durchbriiche kann der Knochen hineinwachsen.

[0011] Bei einer Ausgestaltung der Erfindung sind
die beiden Grundbauteile mit Hilfe von Kopplungs-
bauteilen gelenkig gekoppelt. Die Kopplungsbauteile
kdnnen in einer jeweiligen Aufnahme an den Grund-
bauteilen gelagert sein, wobei die Befestigung der
Kopplungsbauteile an den Grundbauteilen zweckma-
Rig mit Hilfe einer Schnappverbindung oder einer an-
deren |6sbaren Verbindung erfolgt.

[0012] Um die Verlagerbarkeit der beiden Grund-
bauteile relativ zueinander zu ermdglichen, was bei
der Nutzung der Bauteilanordnung in einer implan-
tierten Prothese dann die Beweglichkeit der Kno-
chenteile zueinander erlaubt, kann vorgesehen sein,
daf die beiden Grundbauteile mit Hilfe einer Gleitver-
bindung miteinander gekoppelt sind. Die Gleitverbin-
dung wird bevorzugt mit Hilfe von Gleitflachen an den
Kopplungsbauteilen ausgefiihrt. Eine vorteilhafte
Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dal® eine der
Gleitflachen auf einem abgerundeten Vorsprung an
einem der Kopplungsbauteile gebildet ist. Beim Zu-
sammenbau der Bauteilanordnung lagert die abge-
rundete Gleitflache auf einer in ihrer Form hieran
zweckmafig angepaldten Gegengleitflache.

[0013] Um eine mdglichst hohe Abriebfestigkeit der
Gleitflachen zu erreichen, sind diese zweckmaRig
aus einem Material auf Basis einer Chrom-Nickel-Le-
gierung gebildet. Hierbei kann es sich um eine Mate-
rialbeschichtung handeln. Es kann auch vorgesehen
sein, daf} die Kopplungsbauteile ganz oder teilweise
aus der Chrom-Nickel-Legierung hergestellt sind.

[0014] Als Material fur die Herstellung der Grund-
bauteile wird in einer Ausfihrungsform der Erfindung
bevorzugt ein Poly-Ether-Ether-Keton genutzt. Die-
ses Material hat den Vorteil, daf® hierdurch ein zu kor-
tikalen Knochen ahnliches Elastizitatsmodul zur Ver-
fugung gestellt wird.

[0015] Die Erfindung wird im folgenden anhand von
Ausfuihrungsbeispielen unter Bezugnahme auf eine
Zeichnung naher erlautert. Hierbei zeigen:

[0016] Fig. 1 eine Bauteilanordnung fiir eine Pro-
these; und

[0017] Fig. 2A und 2B eine Darstellung von zwei
Knochenteilen, die mit Hilfe einer Bauteilanordnung
nach Fig. 1 verbunden sind, in einem gekoppelten
und einem entkoppelten Zustand; und

[0018] Fig. 3A und 3B eine Darstellung von zwei
weiteren Knochenteilen, die mit Hilfe einer Bauteilan-
ordnung nach Fig. 1 verbunden sind, in einem ge-
koppelten und einem entkoppelten Zustand.

2004.11.18

[0019] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Darstellung
einer Bauteilanordnung fur eine Prothese, insbeson-
dere eine Halswirbelsdulen-Bandscheibenprothese.
Die Bauteilanordnung umfal3t zwei Grundbauteile 1,
2 mit einem dorsalen 1a, 2a und einem ventralen 1b,
2b Abschnitt, die auf einer jeweiligen Aul3enseite 3, 4
eine anatomisch angepalfite Kontaktflache 5, 6 auf-
weisen. Die jeweilige anatomisch angepalite Kon-
taktflache 5, 6 wird bei der Herstellung der Bauteilan-
ordnung an die Oberflachenkontur des Knochens an-
gepaldt, in welchen die Bauteilanordnung als Prothe-
se implantiert werden soll. Die Geometrie der beiden
Kontaktflache 5, 6 ermdglicht im Fall der Verwendung
im Zusammenhang mit einer Bandscheibe eine mdg-
lichst gute kongruente Anpassung an die bei der
Operation (Bandscheibenentfernung) sorgfaltig vom
Bandscheibenknorpel befreiten Deckplatten.

[0020] Fir eine verbesserte Verhinderung einer Dis-
lokation der Bauteilanordnung relativ zum Knochen
kann eine Materialbeschichtung auf den anatomisch
angepalten Kontaktflachen 5, 6 vorgesehen sein,
beispielsweise unter Verwendung von Hydroxylapa-
tit.

[0021] Aufder AuRenseite 3, 4 ist jeweils ein Steg 7,
8 angeordnet, welcher als Verdrehsicherung ausge-
bildet ist. Beim Implantieren der Bauteilanordnung
greift der jeweilige Steg 7, 8 in eine Knochenvertie-
fung, so daf3 eine Verdrehung der Grundbauteile 1, 2
relativ zu dem jeweils benachbarten Knochen unter-
bunden ist. Es kann das Aufbringen einer Beschich-
tung auf die Stege 7, 8 vorgesehen sein, um eine ver-
besserte Verhinderung einer Dislokation der Prothe-
se in situ zu erreichen. Die Stege 7, 8 verfiigen Uber
jeweilige Durchbriiche 7a, 7b bzw. 8a, 8b, durch die
Knochen hindurch wachsen kann.

[0022] Die Grundbauteile 1, 2 verfiigen jeweils Uber
eine Aufnahme 9, 10, die vorzugsweise als eine Ver-
tiefung in dem jeweiligen Grundbauteil 1, 2 ausge-
fuhrt ist. In der Aufnahme 9, 10 wird bei der Montage
der Bauteilanordnung fir die Prothesenimplantation
ein jeweiliges Kopplungsbauteil 11, 12 angeordnet,
wobei das jeweilige Kopplungsbauteil 11, 12 bevor-
zugt mit Hilfe einer Schnappverschluf3-Verbindung in
der Aufnahme 9, 10 I6sbar montiert wird. Mit Hilfe der
Kopplungsbauteile 11, 12 wird eine Verbindung zwi-
schen den beiden Grundbauteilen 1, 2 so hergestellt,
daf die beiden Grundbauteile 1, 2 gelenkig miteinan-
der verbunden sind. Zu diesem Zweck ist an dem
Kopplungsbauteil 11 gemaf Fig. 1 ein Vorsprung 13
gebildet, welcher halbkugelfdrmig gestaltet ist. Auf
dem Vorsprung 13 ist eine Gleitflache 14 geschaffen,
die beim Zusammenbau der Bauteilanordnung auf ei-
ner Gegengleitflache 15 an dem anderen Kopplungs-
bauteil 12 liegt, so daf zwischen den zwei Grundbau-
teilen 1, 2 eine gelenkige Gleitverbindung geschaffen
ist. Mit Hilfe dieser Verbindung gewabhrleistet die Bau-
teilanordnung bei der Verwendung als Prothese eine
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Beweglichkeit bzw. Gelenkigkeit des Skelettab-
schnitts, in welche die Bauteilanordnung als Prothe-
se implantiert ist.

[0023] Die Grundbauteile 1, 2 und die Kopplungs-
bauteile 11, 12 kénnen hinsichtlich ihrer konkreten
Ausgestaltung, beispielsweise ihrer Grofde, variiert
werden, um verschiedene Implantatgré3en und Win-
kelungen zu schaffen, die eine gréRtmaogliche Annah-
rung an die individuelle Anatomie ermdglichen.

[0024] Die artikulierenden Gleitflachen 14, 15 sind
vorzugsweise aus einer Co-Cr-Legierung gebildet,
beispielsweise mit Hilfe einer entsprechenden Be-
schichtung, was bei den in der Halswirbelsaule auf-
tretenden Belastungen einen geringen Abrieb und
somit ein langlebiges Bewegungsverhalten gewahr-
leistet.

[0025] Die beiden Grundbauteile 1, 2 sind bevorzugt
aus Poly-Ether-Ether-Keton (PEEK) gefertigt. Ein
Vorteil von PEEK liegt in dessen Werkstoffeigen-
schaften, d.h. des ahnlichen Elastizitatsmoduls ge-
genuber kortikalen Knochen.

[0026] Die Fig. 2A, 2B und 3A, 3B zeigen perspek-
tivische Darstellungen von Knochenteilen, die Uber
eine Bauteilanordnung gemaf Fig. 1 gelenkig mitein-
ander verbunden sind, in einem entkoppelten Zu-
stand und einem gekoppelten Zustand, wobei die
Kopplungsteile bei der Darstellung in Fig. 3A aus den
Grundbauteilen herausgeldst dargestellt sind.

[0027] Die beschriebenen Bauteile fihren in Verbin-
dung mit einer hierauf basierenden Halswirbelsau-
len-Bandscheibenprothese zu den nachfolgend ge-
nannten Vorteilen gegeniiber bekannten Prothesen:
Rekonstruktion der Segmentbeweglichkeit; Rekonst-
ruktion der individuellen Halswirbelsdulen-Lordose
durch mégliche unterschiedliche Winkelung der Imp-
lantate; Rekonstruktion der individuellen Bandschei-
benhdhe durch mégliche unterschiedliche Implantat-
héhen (modulare Systemtechnik); operativ-techni-
sche Vereinfachung des Vorgehens zur Einbringung
des Implantates; Reduktion der Implantatkosten
durch Zwei-Material-Technik und Modular-Technik;
ermoglichte Anpassung der Prothesenform an die
vorbestehenden anatomischen Verhaltnisse; Vermei-
dung einer frihen Spontanfusion und dislokationssi-
chere Implantation.

[0028] Das Implantationsinstrumentarium bei Ver-
wendung einer Prothese auf Basis der beschriebnen
Bauteile kann einfach gehalten werden und sieht ne-
ben Anpassungsdistraktoren und einem Implanta-
thalter beispielsweise nur eine Deckplattenkirette
und spezielle Halswirbelsaulen-Stanzen vor, die in
der Lage sind, auch bei geringer Distraktion des Be-
wegungssegmentes eine kndécherne Dekompression
auf der Dorsalseite des Wirbelkanals vorzunehmen.
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[0029] Die in der vorstehenden Beschreibung, den
Anspriichen und der Zeichnung offenbarten Merkma-
le der Erfindung kénnen sowohl einzeln als auch in
beliebiger Kombination fiir die Verwirklichung der Er-
findung in ihren verschiedenen Ausfiihrungsformen
von Bedeutung sein.

Schutzanspriiche

1. Bauteilanordnung fiir eine Prothese, insbeson-
dere eine Halswirbelsdulen-Bandscheibenprothese,
mit zwei Grundbauteilen (1, 2), die gelenkig miteinan-
der gekoppelt sind, wobei auf einer jeweiligen Aufden-
seite (3, 4) der zwei Grundbauteile (1, 2) eine anato-
misch angepaldte Kontaktflache (5, 6) gebildet ist.

2. Bauteilanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dal® an den zwei Grundbauteilen (1,
2) jeweils eine Verdrehsicherung gebildet ist.

3. Bauteilanordnung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dal die Verdrehsicherung einen auf
der jeweiligen Aulenseite (3, 4) angeordneten Steg
(7, 8) umfaldt.

4. Bauteilanordnung nach einem der vorange-
henden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, daf
die zwei Grundbauteile (1, 2) mit Hilfe von Kopp-
lungsbauteilen (11, 12) gelenkig gekoppelt sind.

5. Bauteilanordnung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, daf} die Kopplungsbauteile (11, 12)
in Aufnahmen (9, 10) an den zwei Grundbauteilen (1,
2) gelagert sind.

6. Bauteilanordnung nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dal3 die Kopplungsbauteile
(11, 12) mittels Schnappverbindung an den zwei
Grundbauteilen (1, 2) montiert sind.

7. Bauteilanordnung nach einem der Anspriiche
4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daf} die Kopplungs-
bauteile (11, 12) I6sbar an den zwei Grundbauteilen
(1, 2) montiert sind.

8. Bauteilanordnung nach einem der vorange-
henden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, daf
die zwei Grundbauteile (1, 2) mit Hilfe einer Gleitver-
bindung gelenkig miteinander gekoppelt sind.

9. Bauteilanordnung nach den Anspriichen 4 und
8, dadurch gekennzeichnet, da das an einem Kopp-
lungsbauteil (12) mit einer Gleitflache (14) gebildet
ist, welche im gekoppelten Zustand der zwei Grund-
bauteile (1, 2) auf einer an die Gleitflache (14) ange-
paliten Gegengleitflache (15) an einem anderen
Kopplungsbauteil (11) gleitbar gelagert ist.

10. Bauteilanordnung nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dal die Gleitflache (14) auf einem
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halbkugelférmigen Vorsprung (13) an dem Kopp-
lungsbauteil (12) gebildet ist.

11. Bauteilanordnung nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet, dal} die Gleitflache (14)
und die Gegengleitflache (15) mit Hilfe eines Materi-
als auf Basis einer Chrom-Nickel-Legierung gebildet
sind.

12. Bauteilanordnung nach einem der Anspriche
4 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dafl die Kopp-
lungsbauteile (11, 12) aus einem Material auf Basis
einer Chrom-Nickel-Legierung sind.

13. Bauteilanordnung nach einem der vorange-
henden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dal
zwei Grundbauteile (1, 2) und/oder die Kopplungs-
bauteile (11, 12) eine Materialbeschichtung aufwei-
sen.

14. Bauteilanordnung nach einem der vorange-
henden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dal
die anatomisch angepaf3ten Kontaktflachen (5, 6)
und/oder die Stege (7, 8) eine Materialbeschichtung
aufweisen.

15. Grundbauteil (1; 2) fur eine Prothesenbau-
teil-Anordnung, insbesondere ein Halswirbelsgu-
len-Bandscheibenprothesenbauteil, mit einer anato-
misch angepaliten Kontaktflache (5; 6) auf einer Au-
Renseite (3; 4) und Montagemitteln zum Montieren
von Kopplungsmitteln fur eine gelenkige Ankopplung
eines anderen Grundbauteils (2; 1).

16. Grundbauteil (1; 2) nach Anspruch 15, ge-
kennzeichnet durch eine Verdrehsicherung auf einer
AuRenseite (3; 4).

17. Grundbauteil (1; 2) nach Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dal die Verdrehsicherung ei-
nen auf der Aulienseite (3; 4) angeordneten Steg (7;
8) umfaldt.

18. Grundbauteil (1; 2) nach einem der Anspri-
che 15 bis 17, gekennzeichnet durch ein von den
Kopplungsmitteln umfafites Kopplungsbauteil (11;
12), welches in einer Aufnahme (9; 10) gelagert ist.

19. Grundbauteil (1; 2) nach Anspruch 18, da-
durch gekennzeichnet, da® das Kopplungsbauteil
(11; 12) mittels einer von den Montagemitteln umfal3-
ten Schnappverbindung montiert ist.

20. Grundbauteil (1; 2) nach Anspruch 18 oder
19, dadurch gekennzeichnet, dal das Kopplungs-
bauteil (11; 12) I6sbar montiert ist.

21. Grundbauteil (1; 2) nach einem der Anspri-
che 18 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dal3 an dem
Kopplungsbauteil (11; 12) eine Gleitflache (14; 15)
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gebildet ist.

22. Grundbauteil (1; 2) nach Anspruch 21, da-
durch gekennzeichnet, daf die Gleitflache auf einem
halbkugelférmigen Vorsprung (13) an dem Kopp-
lungsbauteil (12) gebildet ist.

23. Grundbauteil (1; 2) nach Anspruch 21 oder
22, dadurch gekennzeichnet, daf} die Gleitflache (14;
15) mit Hilfe eines Materials auf Basis einer
Chrom-Nickel-Legierung gebildet ist.

24. Grundbauteil (1; 2) nach einem der Anspri-
che 18 bis 23, dadurch gekennzeichnet, da das
Kopplungsbauteil (11; 12) aus einem Material auf Ba-
sis einer Chrom-Nickel-Legierung ist.

25. Grundbauteil (1; 2) nach einem der Anspri-
che 15 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dal das
Grundbauteil (1; 2) und/oder das Kopplungsbauteil
(11; 12) eine Materialbeschichtung aufweisen.

26. Grundbauteil (1; 2) nach einem der Anspri-
che 15 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dal} die ana-
tomisch angepalten Kontaktflachen (5, 6) und/oder
die Stege (7, 8) eine Materialbeschichtung aufwei-
sen.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen

2a

8a
8b

Fig. 1
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